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I N T R o D o e e I o N 

La evoluci6n de la Odontolc?.ía conservadora en su -

constante y positivo intento de evi~ar la mutilaci6n den 

tal se manifiesta en el avance de sus diferentes especi~ 

lidades y por lo tanto, de la Pr6tesis. 

La Pr6tesis es una rama de la Oaontologia que se -

encarga de la terap€utica de la dentadura parcial o to

talmente perdida, con el fin de restituir con medios a

propiados las piezas faltantes tanto en ÍOrma funcional 

como estética. 

A mediaa que ha avanzado la Pr6tesis Fija, se han 

mejorado las t~cnicas y los materiales utilizados, con 

el prop6sito de obtener trabaJOS de mayor calidad en el 

menor tiempo posible. 

Este progreso se puede observar al estudiar los nue 

vos procedimientos cl1nicos, por ejemplo, al preparar -

dientes con instrumental mas especializado, utilizando -

materiales menos irritantes, y m~todos nuevos que permi

tan obtener impresiones mas nítidas. Aún los materiales 

de impresi6n que nos facilitan copias más exactas y que 

lastiman lo menos posible al diente y a las estructuras 

circundantes. Los procedimientos de laboratorio en gen!::. 

ral nan permitido modificaciones, logrando precis16n y -

calidad en los traba)os. 
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A pesar de todos los adelantos que ofrece la Pr6te

sis Fija y de les muchos recursos que existen hoy en d1a 

es casi imposible elaoorar una pr6tesis perfecta, ya aue 

siempre habrá factores imperceptibles aue se nos escapan 

o bien que no alcancemos a controlar y surJan Las falLa~ 

Estas anomal1as pueden presentarse de diferentes -

formas, tanto en aparatos fijos como en los removibles, 

pero el inter~s de esta tesis es presentar excLusivamen

te los reLac1onados con los prl.Illeros. As~ podemos encon

trar en ellos que causan desde una simple incomodidad, -

hasta La producc16n de caries o bien la rractura de alg~ 

na parte deL puente, as~ como de otras manifestaciones 

más, de las que en su momento hablar~ más ampliamente. 

Ahora bien, no deben confundirse los fracasos de u

na pr6tesis fija con los desgastes naturales de la misma 

o los cambios fisiol6gicos que ocurren en la boca de una 

manera normal; por lo tanto, se deberá distinguir cuando 

se trate de un desgaste o cambio fis.iol6gico natura1. 

El no prever estos fen6IDE!nos trae como consecuencia, 

como es sabido, problemas funcionales, :mec§.nicos y econ~ 

micos en el paciente, por lo que resulta de importancia 

la revisión de estos conceptos. 

En base a lo anterior, el propósito al escoger este 

tema, no fue otro sino el de profundizar un poco en las 

técnicas para elaborar una pr6tesis fija, llfunese pue~te, 
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corona veneer, yácket, etc. y evitar en lo posible las -

fallas que éstas puedan llevar consigo. Por lo tanto, a 

continuaci6n hablaré someramente, no como una especiali§. 

ta, pero si corno alguien que se ha dado cuenta de lo im

portante que es tener en cuenta ciertas técnicas siempre 

que nos dispongamos a elaborar una pr6tesis, a fin de -

tratar de evitar, contrarrestar o corregir ciertas fa

llas. 
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C..A..PITULO I 

GENERALIDADES DE LA PROTESIS 

La Pr6tesis Fija es un aparato dentoprotésico que -

tiene como finalidad restituir fisiol6gica, anatómica y 

estéticamente un numero limitado de dientes faltantes y 

que utiliza en su sustentaci6n piezas naturales a las 

que previamente se les ha preparado, va fijo wediante 

ajuste y cementaci6n. 

Los primeros aparatos dentales se deben a los etru~ 

cos y a otras civilizaciones como la griega y se calcula 

que fueron hechos aproximadamente en el año 2,900 A.C. 

El puente fijo se desarroll6 quiz& a partir de una 

f~rula perioeontal del cual se encontró un ejemplar en u

na tumba egipcia, que se calcula fue hecho en el año - -

2 500 A.C. y consta de un 2o. y un 3er. molar inferior 

izquierdo, unidos entre st por un alall!bre de oro. 

De esta fecha a nuestros d!as, el progreso de la -

Prótesis ha sido grande, aunque no lo suficiente en rela 

ci6n al periodo transcurrido desde su invento hasta nues 

tras d!as. No obstante, los progresos realizados en los 

últimos 500 años han simplificado en gran medida la cons 

trucción de puentes. 

De estos últinos los ~as importantes han sido los -

siguientes: 
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Siglo XVI. 

Utilización del eugenol corno analgésico dental (Au-

gusto Paré, 1562) 

Siglo XVIII. 

En 1728 Pierre Fouchard describe procedimientos de 

Operatoria y Prótesis y menciona materiales de obtura

ci6n, tales como: plomo, estaño y oro; inventa un torno 

primitivo para tallar cavidades y crea la fresa esférica; 

as! mismo habla de la prótesis removible. 

Aparecen los dientes de porcelana fundida. 

Siglo XIX. 

Surge la amalgama de plata como material de obtura

ci6n. Se introducen al campo de la Odontolog!a materia

les dentales como la resina acrílica, cementos, etc. 

Se crea la corona Ritchmond. 

En 1891 se introducen los postulados del Dr. Black 

para el diseño y preparación de cavidades. 

Lewis, Morrison, Green, etc., hacen importantes a

portes al primitivo torno dental y, en 1897 Doriot intro 

duce el sistema que es usado en la actualidad, con pequ~ 

ñas variantes. 

Siglo XX. 

Se introduce el proceso de colado. 
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Se reemplaza la vulcanita ~~r las resinas acrílicas. 

Se introduce el cromo-cobalto para la elaboraci6n -

de incrJStaciones, puentes, etc. 

Se introducen materiales el&sticos para la toma de 

impresiones. 

Perfeccionarráento e incremento de las fresas de car 

buro y diamante. 

Perfeccionamiento de los aparatos de alta velocidad, 

incrementándose ésta hasta 200,000 r.p.m. en el sistema 

de ultrasonido. 
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CAPITULO II 

PRINCIPALES FRACASOS EN PROTESIS FIJA 

y 

CAUSAS GENEPALES 

Podr!a decirse, en general, que los fracasos en una 

pr6tesis fija son consecuencia de un descuido en la pla

neaci6n, elaboraci6n o colocaci6n de la misma; sin embaE. 

go, en ocasiones, es pr~ctica.mente imposible detectar si 

un puente está correctamente elaborado. 

Cabe señalar que la experiencia es un factor deter

minan te en el buen éxito de una pr6tesis fija del tipo -

que sea, ya que ésta nos proporcionará al paso del tiem

po, mayores conocimientos y criterios que, 16gicamente, 

repercutirán en mejores trabajos. 

~..hora bien, me atrevo a afirmar que es posible domi 

nar la técnica de una buena planeaci6n, aunque con ello 

no quiero decir que no se vayan a cometer errores, pero 

s! que disminuirán en un 85%. 

Para lograrlo, es necesario tener bien claras las -

indicaciones y contraindicaciones de una prótesis fija, 

esto es: 

Indicaciones: 

1. Cuando exista buen estado parodontal. 

2. Que sean trar.:.cs cortos. 
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3. Ausencia de caries. 

4. Paralelismo adecuado de los pilares. 

5. Buena bigiene bucal. 

6. Que exista buen proceso 6seo • 

7. Que el tamaño y número de raíces de las piezas 

pilares sea adecuado (Ley de Ante). 

8. Que el PH de la saliva sea bajo. 

9. cuando se trate de mejorar la est~tica. 

10. Cuando existen alteraciones como pigmentaciones, 

fracturas, abraciones en el esmalte o bien en -

giroversiones de los dientes sin que sea posi

ble corregirlos con tratamiento ortodOncico. 

Contraindicaciones: 

1. Cuando exista movilidad dentaria. 

2. Cuando existan trastornos parodontales. 

3. Cuando haya un proceso 6seo dudoso. 

4. En pacientes de edad avanzada. 

5. En pacientes con alto índice de caries. 

6. En dientes con raiz enana. 

Esto no significa que tan solo con el conocimiento 

de las indicaciones y contraindicaciones para una pr6te

sis fija se esté en condiciones de lograr una planeaci6n 

perfecta, pero s! nos proporcionar& bases importantísi

mas para conseguirlo. 

E..~ lo que se refiere a la elaboraci6n de una próte

sis, es más difícil descubrir una anoMalía en cuanto a -
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utilizaci6n de materiales, ajuste sobre modelos, etc., -

principalmente porque regularmente este trabajo lo efec

túa el laboratorista y dependerá de su honestidad y ha

bilidad el que la elabore siguiendo nuestras indicacio-

nes. 

En cuanto a la colocaci6n de las pr6tesis, se pue

den efectuar de una manera adecuada, ya que ésto en rea

lidad es sencillo, pues solamente implica el seguir una 

serie de pasos muy simples y que únicamente la negligen

cia nos har!a no seguirlos, con el consiguiente fracaso. 

Johnston, Phillips y Dykema mencionan 10 tipos de 

fracasos en pr6tesis fija; Roberts considera únicamente 

seis. 

Después de analizar ambas posturas, me pareci6 que 

~stas podian concretarse en las ocho siguientes: 

l. Incomodidad. 

2. Desprendimiento de los puentes. 

3. Recidiva de caries. 

4. Retracci6n de los tejidos de soporte. 

S. Degeneraciones pulpares. 

6. Fracturas de los puentes. 

7. Desprendimiento de carillas. 

B. Pérdida de la forma y tono tisular. 

En los capitules que siguen los describiremos breve 

mente, as! como la forma de evitarlos o en su última ins 
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CAPITULO III 

INCOMODIDAD 

La incomodidad es uno de los fracasos de la pr6te

sis fija que más rápidamente salta a la vista del pacie!!_ 

te debitlo a las molestías que ésta le ocasiona y de in

rnediatc acudirá al especialista para su correcci6n. 

Hay diferentes causas por las que una pr6tesis pue

de resultar inc6moda y éstas son: 

l. Contactos prematuros. 

2. Anomalías en el plano oclusal, con retenci6n ali 

mentaria en tramos o anclajes. 

3. Excesiva presi6n sobre los tejidos. 

4. Aumento o disminuci6n en las áreas de contacto. 

S. Por infra o supraprotecci6n gingival y en los --

tej1dos de reborde. 

6. Sensibilidad en las áreas cervicales. 

7. Por choque tén:tico. 

8. Por torsiones producidas por una deficiente ins

talaci6n, etc. 
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1. Contactos prematuros. 

La incomodidad debido a maloclusiones, generalmente 

es porque existe en el puente un reborde marginal eleva

do, algtín defecto en la anatom1a oclusal, como por ejem

plo algunas cúspides más o menos inclinadas, una foseta 

m~s o menos profunda, etc., as! como a extrusiones por -

pérdida del hueso de soporte. 

Para comprobar la oclusi6n se utiliza papel de art! 

cular, el que se lleva a la boca del paciente y se colo

ca sobre el puente en cuesti6n, se le pide que muerda y 

que haga movimientos de protusi6n, retracci6n y latera

lidad; si despu~s de esto al retirar el papel se observa 

que ha quedado marcado el puente en determinadas zonas, 

significará que hay contactos prematuros. 

Para corregir tales contactos, se procederá a des

gastar estas zonas con piedras biseladas, fresas de pie

dra montada o una simple fresa de bola. 

2. Anomalías en el plano oclusal, con retenci6n a

limentaria en tramos o anclajes. 

Estas enomal!as son debidas principalmente a sobre

extensiones en la anatom.ta de nuestras piezas. 

Es posible corregir esto, siempre y cuando la ope

raci6n no requiera desgaste de porcelana que no pueda -

ser reglaseada. 

Si no existe ese impedimento, se puede corregir la 



falla por medio de remoci6n selectiva de alguna zona o

clusal demasiado ancha, en ocasiones a expensas de las -

cúspides linguales o bien tallando canales auxiliares de 

escape, a tra.vés de los rebordes marginales tanto vesti

bulares como bucales. 

Cuando el paciente se queja de que en su mastica

ci6n tiene cierta sensaci6n el~tica, significa que hay 

retenci6n alimentaria sobre la superficie oclusal o en -

los tramos. 

Para la corrección de este defecto será necesario 

examinar la forma de los rebordes marginales y el conto_E 

no de las superficies inclinadas, as! como la altura de 

las piezas dentarias. 

Dependiendo de cual sea el factor que esté ocasio

nando el empacamiento, se procederá a ampliar nichos, -

disminuir altura de las cúspides linguales o tal vez au

mentar el n1lmero y tamaño de los canales que cruzan el -

reborde marginal o desembocan en los nichos, según se -

considere conveniente. 

3. Excesiva presi6n sobre los tejidos. 

cuando hay presi6n excesiva sobre los tejidos, ha

br& que determinar si ésta se presentó desde el momento 

de la instalaci6n del puente o bien apareci6 tiempo des

pués; detectando lo anterior, se procederá a revisar con 

explorador y espejo, a fin de descubrir si hay alguna --
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part!cula entre el puente y los dientes pilares y si e

xiste isquemia en la superficie gingival adyacente. 

Es posible resolver el problema cuando se trata de 

mera presión en el puente, la cual puede desaparecer al 

rebajar ligeramente a nivel de biseles; si se trata de -

un agente irritante minimo, se deberá limpiar la zona -

con seda dental pasada de mesial a distal, entre tramo y 

mucosa y tratarse además con algún antiséptico d~bil; -

ahora bien, si es el caso de que alguna partícula de re

gular tamaño se encuentra entre el puente y el diente, -

esto significará que nuestra prótesis quedó corta y ha

brá que repetirla. 

4. Aumento o disminución en las áreas de contacto. 

En ocasiones se hace necesario aumentar o disminuir 

las áreas de contacto, siempre y cuando se tenga cuidado 

de no desajustar la oclusión, o bien ajustarla a expen

sas del puente o de los dientes antagonistas, esto por -

ejemplo, con la colocación de alguna incrustación. 

S. Infra o Supraprotecci6n gingival y en los teji

dos de reborde. 

cuando se observa que un paciente presenta hemorra

gia o exudación gingival a nivel de puente, esto indica 

que probablemente el puente está sobreextendido. 

Detectado el problema se retirará el puente. 

El primer paso será realizar los procedimientos ne-
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cesarios a fin de devolver su estado normal al área gin

gival. El siguiente paso será rebajar contornos exagera

dos~ remodelar anatomía y pulir las zonas involucradas, 

si al cabo de esto se observa que '21 puente ajusta per

fectamente y ha desaparecido el problema, se procederá a 

cementarl.o. 

En caso contrario, habrá que repetir el puente. 

Ahora bien, si se trata de una infraprotecci6n gin

gival, no habrá otra alternativa que la repetición del -

puente. 

6. Por sensibilidad en las áreas cervicales. 

La sensibilidad de las ~as cervicales es conse

cuencia de: 

a) Desplazamiento excesivo del tejido gingival an

tes de la toma de impresión. 

b} Sobreextensiones de las coronas teI:tporarias usa

das por un tiempo exageradame~te largo. 

e) Por retracción debida a exposiciones marginales 

de las preparaciones por ajuste incorrecto del puente. 

Para aliviar estas molestias se puede indicar al pa 

ciente enjuagues con alguna solución a base de fluoruro 

de estaño, cloruro de zinc o bien cloruro de estroncio; 

este tratamiento ha resultado ser bastante efectivo, sin 

ernbargc, cuando esto no baste, se estudiará la posibili

dad de realizar alguna preparación cervical, restaurándo 
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la con una obturaci6n. 

7. Choque térmico. 

El choque térmico es otra molestia que puede prese!!._ 

tarse y es originada por varios factores como: contactos 

prematuros, exposiciones de1 limite amelo-cementaric 0 -

bien por degeneraci6n pulpar seria. 

Antes de adoptar medidas radicales, nos limitaremos 

a poner los medios para eliminar las posibles causas ex

ternas, como los contactos prematuros, por medio de des

gaste selectivo. 

8. Torsiones producidas por una deficiente instala

ci6n. 

En cuanto a la torsi6n natural generada por la ins

talación de un puente, esta se elimina al paso del t2em

po por reabsorción o reaposici6n de hueso, ahora bien si 

la pr6tesis produce una torsi6n tal que cambia las re1a

ciones naturales de los ejes longitudinales. de los pil~ 

res, entonces habrá que revisarla. Si lo que obstruye es 

alguna cúspide que se encuentra bucalizada, mesializada, 

etc., habrá que rebajar selectivamente hasta eliminar la 

maloclusi6n, pues de lo contrario se corre el riesgo de 

que el puente se desprenda tarde o temprano por torsL5n. 
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CI:ADRO SINOPTICO 

PRINCIPALES FRACASOS EN PRC?ESOS FIJA 

CAUSAS PRINCIPALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

MEDIDAS CORRECTIVAS~ 

INCOMODIDAD 

a} Contactos prematuros. 
b) Retenci6n alimentaria. 
e) Presión excesiva sobre tejidos 
d) Sensibilidad en áreas cervica

les. 
e) Choque térmico 
f) Torsiones por deficiente ins

talación .. 

En todos los casos: 
Realizar pruebas de control antes 
de la cementaci6n. 

a) Desgaste selectivo. 
b) Remoción de agentes irritantes 

o reconstrucción del puente. 
c) y d) Enjuagues con soluciones 

fluoradas y preparaciones 
aisladas cervicales o re
construcción del puente. 
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CAPITULO IV 

DESPRENDIMIENTO DE LA PROTESIS 

El desprendimiento de un puente es otro tipo de fra 

caso, que en ocasiones es posible reinstalar pero no 

siempre, ya que habrá casos en los que sea factible su 

reparación y en otros será necesaria la repetición del 

mismo. 

Las principales causas del desalojamiento de una -

prótesis fija son: 

l. Deformación de los anclajes. 

2. Por movilidad de uno o varios pilares. 

3. Por insuficiente retención de las preparaciones. 

4. Por torsión. 

S. Por una deficiente técnica de cementado. 

6. Por caries. 

7. Por filtración. 

8. Por deficiente recubrimiento oclusal. 

9.- Por ajuste inadecuado de los colados. 
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l. Defon:taci6n de los anclajes. 

La defo~aci6n de los anclajes se presenta general

mente por los siguientes motivos: 

a) El colado es sumamente delgado por reducci6n in

suficiente del pilar en la zona que recibe fuerzas del -

antagonista. 

b) El limite de fluencia de la aleación es muy bajo 

c) Por excesivo desgaste oclusal para equilibrar -

ésta cuando el puente no se diseñó exacto. 

d) Por una cúspide demasiado aguda, de un diente an 

tagonista. 

e) Por una restauración antagonista elaborada con -

un metal más duro que el del puente o bien con porcelana 

sin glacear. 

Esta anomalía no es posible corregirla en el consul 

torio, por tanto habrá que reconstruir el puente. 

2. Movilidad de uno o varios pilares. 

Si la prótesis se ha desalojado debido a que hay una 

movilidad dentaria, esto indicará que nuestro pronóstico 

fall6 en el sentido de que se sobreestimaron los dientes 

pilares o bien no se chec6 correctamente la oclusión y -

hay sobrecarga en alguna de las piezas pilares y por últi 

mo por lesiones parodontales, las cuales podrian no haber 

estado presentes en el momento de la instalación del pue~ 
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te. 

Sea cual fuere el caso, habr§ que hacer una revalo

raci6n de cada uno de los factores del puente y as1 es

tar en condiciones de decidir si es posible corregirlo 

mediante un aUI!lento en los pilares, su ferulizaci6n y en 

caso extremo, la eliminaci6n de alguno de ellos. 

3. Insuficiente retención en las preparaciones. 

Cuando el puente se desprende por falta de reten

ci6n significa que hubo una deficiente preparaci6n de -

los dientes pilares; sin embargo podria ser factible so

lucionar el p~oblema mediante el tallado de rieleras y -

perforaciones adicionales a las preparaciones. 

Si lo anterior no basta, habr§ que rediseñar la pr~ 

paraci6n y rehacer el puente. 

4. Torsión. 

La torsión es una anomalia que, como se señaló en -

el capitulo anterior, produce incomodidad, sin e..rnbargo -

si no se corrige a tiempo, puede llegar a producir el -

desprendimiento de la prótesis. 

Su correcci6n es la misma que se mencion6 con ante

rioridad. 

5. Deficiente técnica de cementado. 

Suele ocurrir que les puentes se desprendan también 

debido a que el cemento utilizado en su colocaci6n fue -

deficientemente espatulado, o bien no fue correctan>2nte 
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lavado, secado y aislado el campo en cuesti6n, por lo que 

hubo contaminaci6n; es obvio que si se corrige la t€cnica 

de espatulado y se aisla perfectamente el campo previa

mente esterilizado, se obtendrá el éxito. 

Al respecto, J.E. P.euter y J. McCormack nos dicen 

que el fracaso de un puente por cementado, puede deberse 

a que durante el procedimiento hubo conta.minaci6n, sobre 

todo por humedad o bien porque no se calcul6 correcta

mente la proporci6n polvo-liquido durante el espatulado 

y por lo tanto qued6 débi1. Por último mencionan el fac

tor de bajo control de calidad por las manufactureras, a 

pesar de que éstas pregonen lo contrario. 

6. Caries. 

Una falla frecuente que produce desprendimiento de 

una prótesis es la caries, la cual al debilitar el piso 

del diente produce desequilibrio, lo anterior en ocasio 

nes puede preverse, mas no siempre, ya que si los dien

tes pilares inicialmente estaban afectados por caries a 

nivel de dentina en un alto grado, es muy factible que a 

pesar de haber removido todo el tejido carioso visible, 

hayan quedado ciertos residuos a nivel tubular, por lo -

tanto, estos serán suficientes para producir una reinci-

dencia en un tiempo no muy lejano, tanto, que llegue a -

nivel pulpar y haya que aUCJentar el tratamiento protési

co, el de conductos, a fin ce salvar el diente pilar a

fectado. 
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Una forma de prevenir esta falla es cuando se haya 

removido todo tejido carioso visible se trabaje un poco 

mas profundo, removiendo tambi~n tejido sano, llevando a 

la práctica el principio del Dr. Blac~: extensión por -

prevención. Además de esto se colocará una primera base 

de hidr6xido de calcio, con el objeto de estimular a los 

odontoblastos a que produzcan en un futuro dentina secun 

daria. 

Sea cual fuere el tratamiento adicional, será nece

sario reconstruir el puente. 

7. Filtraci6n. 

La filtración en alguno de los márgenes del retene

dor es causa de la disolución del cemento, con el consi

guiente desalojamiento de la prótesis, esto en virtud de 

que al ya no existir el cemento dejará un vacío, que al 

ser mayor producirá un desequilibrio. La razón fundamen

tal de esta anomalía puede ser un margen mal adaptado o 

bien la perforación oclusal al tratar de bajar alguna cús 

pide o profundizar una vertiente. 

En este caso será necesaria la repetición del puen-

te. 

La forma en que puede prevenirse esta anOI:1alia con

siste en revisar meticulosai.uente que los márgenes del re 

tenedor sellen perfectamente con el diente pilar, reali

zar una técnica de cementado libre de contaminación y por 

último asegurar que el cemento esté protegido en su alma 
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cenamiento de toda contaminación. 

8. Deficiente recubrimiento oclusal. 

En algunos casos cuando la prótesis incluye a dien

tes, tales como premolares o caninos, solemos cuidar de 

manera excesiva la estética, tanto, que se protege todo 

el diente pilar en cuanto al nivel oclusal y la fuerza -

aplicada a esa superficie del esmalte puede provocar por 

intrusión un despegamiento del puente. 

En este caso es tambiél obvia la forma de prevenir 

el fracaso, ya que simplementa habrá que tallarse adecua 

damente el diente en cuesti6n y se protegerá ~ste para -

el futuro. 

No es posible ajustar una prótesis en estas condi

ciones, por lo que habrá que repetir sin remedio. 

9.- Ajuste inadecuado de los colados. 

Cuando un puente se desprence por mal ajuste, signi 

ficará que varios o alguno de los si~~ientes errores es

tuvieron presentes antes de la cementación del mismo: 

a) Que la preparación de los dientes pilares era -

inadecuada. 

b) Hubo una impresi6n deficiente. 

e) Hubo una mala técnica de vaciado. 

d} Hubo una mala t~cnica de colado. 

Si la preparación ce los pilares era inadecuada y -
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se vi6 que el labrar canales no bastaban para contrarres 

tar la deficiencia, debieron reprepararse los dientes y 

rehacer el puente. 

Si el problema fue debido a una mala impresi6n, si~ 

nifica que alguna o algunas de las etapas del procedi

miento no fueron realizadas en forma adecuada, o bien -

que no se tomaron en cuenta factores corno los que rnencio 

na James D. Harrison para prevenir el fracaso por rnala -

impresi6n, el cual dice que la retracci6n del surco gin

gival previa a la impresión falla en un 80% de los casos 

cuando ésta se hace por procedimientos qu1rnicos, debido 

a que el tiempo que tarda en regresar éste a su lugar es 

gradual y es de 6 a 8 minutos aproximadamente, después -

de haber retirado el cordel impregnado de vasoconstric

tor del surco mencionado y que normalmente nadie torna la 

impresión inmediatamenter antes de que haya transcurrido 

ese tiempo. 

A esto agrega que el tiempo de gelificación de 

los hidrocoloides es de aproximadamente 6 minutos y el 

del curado de los silicones entre 8 y 10 minutos. Como -

el regreso del tejido gingival es gradual, es imposible 

que al término del tiempo con cualquiera de los materia

les de impresión se obtenga una reproducción exacta. 

Este mismo autor en base a los experimentos reali

zados por Ramadán, refiere alguno de los siguientes con

ceptos: 
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De los métodos de impresi6n el más seguro es aquel 

que, previo al mismo, se prepara el surco gingival me

diante el procedimiento quirúrgico. Este m~todo se lle

va a cabo por medio de un pequeño corte del margen gin

gival en forma de listón, usando un aparato electroqui

rúrgico apropiado y electrodo (sin tocar la adherencia 

epitelial), con esto mejorará la visibilidad del espa

cio correspondiente al surco y por lo tanto será fácil

mente impresionable la zona, lo cual asegurará un mejor 

ajuste de la pr6tesis. 

El inyectar material de i.r.lpresi6n en el surco gin

gi val antes de colocar el portaimpresiones con su mate

rial correspondiente, eleva las posibilidades de una -

impresión exacta. 

Referente al vaciado, Harrison apunta que el mate

rial de impresi6n hidrocoloide debe ser vaciado inmedia 

tamentc despu~s de haberse retirado de la boca y enjua

garse cuidadosamente o bien colocar encima de la impre

sión una torunda de algodón mojado, mientras se espatu

la el yeso, a fin de evitar deformación. Ahora bien, -

cuando la impresión es tomada con silic6n, deberá corre,;: 

se el modelo a más tardar en media hora después de ret! 

rada de la boca, ya que de otra forma sufrirá distor

sión. 

En cuanto a la técnica de colado, se puede afirmar 

que cada etapa de la Misma es de su:::a importancia para 

el éxito de la prótesis, ya que co~o se señala en otro 
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capítulo, la más leve contaminación del metal, un enfri~ 

miento demasiado rápido, etc., serán causas seguras del 

fracaso de la misma en un lapso variable. Respecto a -

esta etapa, Harrison aconseja usar dos cueles en lugar -

de uno al momento de revestir el oodelo encerado, a fin 

de evitar el nas leve movimiento. 

Un puente que no sea posible ajustarlo habrá que -

repetirlo. 
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tt.ADRO SINOPTICO 

PRINCIPALES FRACASOS EN PROTESIS FIJA 

DESPRENDI.J.lo!IENTO DE LA PROTESIS 

CAUSAS PRINCIPALES: 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

MEDIDAS CORRECTIVAS: 

a) Deformaci6n de anclajes. 
b} Movilidad de pilares. 
e) Insuficiente retenciOn en pre-

paraciones. 
d) Tensi6n. 
e) Cementaci6n deficiente. 
:f) Caries. 
g) Filtración. 
h) Colados desajustados. 

a) Revisar grosor adecuado del -
oro en prueba de metales. 

b} Elegir dientes pilares sin mo
vilidad. 

e) Adecuada retenci6n a dientes -
pilares. 

d) Comprobar oclusi6n adecuada -
pre y post-cementaci6n. 

e} T~cnica de cementaci6n ortodo
xa. 

f} g) y hl Comprobar sellado an
tes de cementar. 

al Reconstrucci6n del puente. 
b) Aumento o cambio de dientes 

pilares-
c) Tallar rieleras adicionales en 

preparaciones. 
d) Corregir contactos prematuros. 
e} Eliminar contaminaciones y vol

ver a cementar. 
f) g} y h) Reconstrucci6n de1 -

puente. 
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CAPITULO V 

RECIDIVA DE CARIES 

A pesar de que se haya removido todo el tejido al 

preparar los dientes pilares; existe la posibilidad de 

que la caries se instale nuevamente en esos dientes. 

Los motivos principales~por los que puede ocurrir 

son:. 

l. Coi.ados cortos 

2. Márgenes desadaptados 

3. Por desprendimiento de un anclaje 

4. Por higiene deficiente. 

5. Porque la forma del tramo invade los nichos 

6. Por util.izaci6n de anclajes inadecuados que fa

cilitan la susceptibilidad. 

7. Por deficiente protección temporal de los pila

res a nivel. cervical.. 

8. Por sobreextensiOn ae los margenes. 

9. Por desgaste al uso. 

1. LOS colados cortos: 

Los puentes con colados cortos son causa segura y 

frecuente de una reinstalaci6n cariosa en los dientes, -

lo cual. está Yntimamente relacionado con l.a disol.ución 

del cemento, tratado en el capitulo anterior, aunque no 

siempre es por esa causa, ya que basta con gue la pr6t~ 

sis quede al nivel. de l.a preparaci6n, por encima del --
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margen ging1va1, para que el diente quede expuesto y en 

virtud de que el esmalte o la dentina desgastados son r~ 

ceptivos para los restos alimenticios, se instalara la -

caries. 

En ocasiones es posible mantener la pr6tesis, de la 

siguiente manera: 

se retira ~sta; se coioca una pequeña incrustaci6n 

o resina en la zona afectada, de tal forma que repercuta 

en la anatom!a deL diente y enseguida se coloca nuevamen 

te la prótesis. 

Este fracaso como se puede ver es fácil.mente previ

sible, pues bastará con aar instrucciones al t~cnico den 

tal para que proteJa las prolongaciones !ntegramente has 

ta el nivel ael bisel, aunque hay que aclarar que esto -

no significa que deban quedar voluminosas, ya que eso ~ 

provocaría otro problema deL que en su momento se habla

rá. 

2. .Márgenes desadaptados. 

Estas irregularidades son motivo de que se introd~ 

can saliva y agentes cari6genos en el diente, produci~n

dose caries. 

No es posibLe reajustar el puente en estas condici2,_ 

nes, pues habrá variaci6n en la preparaciOn, por tanto -

será necesaria su repetici6n. 

Esta deficiencia es fácilmente previsible, bastara 

con checar con el explorador cuidadosamente la adapta-
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ci6n de los m~rgenes de ia restauraci6n con ~os dientes 

pilares antes de la cementaci6n. 

3. Desprendimiento de un anclaje. 

El desprendimie..~to de un anclaje implica el haber -

descuidado otros aspectos como retenci6n pobre en los -

pilares, deficiente recubrimiento oclusal, etc., segtin 

descripci6n del capítulo anterior; sin embargo, la ca

ries se prese11ta nás bien cuando el paciente no se perca 

ta del desprendimiento por haber sido ~ste parcial o lo 

m~s común por negligencia y no acudir de inmediato al o

dont6logo para su revisi6n, evaluaci6n y tratamiento co

rrespondientes. Se han presentado casos en los que en -

ocasiones la caries ha llegado a destruir prácticamente 

toda la corona, por lo que es necesario cambiar el dise

ño del puente. 

La forma de prevenir este fracaso será realizar una 

retenci6n o remoción adecuada, según el caso, en los 

dientes pilares. Asimismo, insistir con el paciente so

bre la importancia de las revisiones periódicas por el 

cirujano dentista, a fin de detectar y corregir cual

quier anomalía que se presentara. 

4. Por higiene deficiente. 

Es común que se presente caries en dientes pilares 

cuando a pesar de las recomendaciones del odontólogo, 

hay una higiene oral deficiente y en ocasiones nula en el 

paciente, por lo que es necesario instruir a teda perso

na que se le instale una pr6tesis fija, incluso de una -
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forma exagerada, mostrándole la importancia de una buena 

técnica de cepillado y su frecuencia, as! como de la re

visi6n peri6dica semestral. De esta manera se evitar& 

que el puente se desajuste por caries y haya necesidad 

de una repetici6n del mismo. 

S. Cuando la forma del tramo invade nichos. 

Suele ocurrir que en ocasiones no se revisa cuidado 

samente la forma del tramo y que éste se encuentra inva

diendo los nichos gingivales, en estos casos se le difi

cultará al paciente el realizar un buen cepillado, con -

la consecuente acumulaci6n de placa dentobacteriana y 

posteriormente la implantación de caries, a tal grado 

que se pueda llegar a destruir prácticamente toda la co

rona clínica, ya que como la infección se inicia desde -

abajo, a nivel cervical y debido a que la capa de esmal

te en esa zona es más delgada, será más fácil y rápido -

el avai~ce de la caries, llegando inclusive a 1a pu1pa co 

rrespondiente. 

Es importante por tanto, no descuidar este aspecto, 

pues como se ha descrito, el hacerlo podr!a ocasionar in 

cluso el cambiar el tratamiento inicial. 

6. Por utilización de anclajes inadecuados que fa

ciliten la susceptibilidad. 

Hay ciertos pacientes que son más susceptibles a la 

caries que otros por varias razones, entre otras la in

gestión de una dieta rica en carbohidratos, el desorden en 
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ingerirla, alguna enfermedad sistemática, etc. 

Ahora bien, si al planear la prótesis no se tomaron 

en cuenta dichos factores, segur~mente se elegirá un ti

po de anclaje equivocado (pindlege, corona 3/4 o incrus

taciones de cualquier tipo}, favoreciendo con esto una -

reincidencia de caries, aún cuando se haya removido per

fectamente todo el tejido carioso inicial. 

Para evitar tal anomalía Johnston, Phillips y Dyke

ma recomiendan que cuando se trate a un paciente con al

ta predisposición cariosa, no se instale ningún tipo de 

pr6tesis fija, hasta no haber controlado perfectamente -

su incidencia a la caries, aplicándole periódicamente u

na capa de fluoruro de estaño, reordenando su dieta y 

haber conseguido que el paciente domine su t~cnica de 

cepillado. 

7. Por deficiente protección temporal de los pila

res a nivel cervical. 

cuando se ha colocado una curación temporal en un -

diente preparado, el cual tiene alguna prolongación y se 

deja demasiado tiempo, suele ocurrir que en la pequeña -

zona de la prolongación se desprende parte de la curaci6n 

y queda desprotegido el diente, de tal fon!la que cuando 

intentemos colocar la prótesis ~ste ya se encuentra afee 

tado por caries a ese nivel. En este caso habrá que rep~ 

rar el diente, como en casos anteriores, con una restau

raci6n individual que no cair.bie la anatomía del diente. 
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La forma de prevenir tal fracaso es no dejar pasar 

más que el tiempo necesario entre la preparaci6n de los 

dientes pilares y la colocaci6n del puente definitivo. 

8. Por sobreextensi6n de los márgenes. 

Se presentan casos en los cuales las sobreextensio

nes en un puente debido al material del que est! elabor~ 

do, no se adaptan a las convexiones del esmalte a nivel 

cervical y protegen mal al diente y, como en otros casos, 

una vez disuelto el cemento correspondiente se producir! 

un espacio que m!s tarde será ocupado por restos alimen

ticios y se ubicará la caries en poco tiempo en esa zona. 

Esta anomalía casi nunca es descubierta por el pa

ciente, sino hasta el mo~ento de llegar a un nivel pro

fundo que le produzca dolor¡ por tanto habrá que recons

truir el puente. 

Sin embargo, como en el caso anterior, algunas ve

ces será posible colocar en la parte afectada una peque

ña restauraci6n aislada y ajustar el puente. 

Para prevenir este error, hay que tener en cuenta y 

dar preferencia al oro sobre cualquier otro material, en 

la elaboraci6n de casi toda la pr6tesis fija. 

9. Por desgaste al uso. 

El factor desgaste por uso suele llegar a un nivel 

tal que se produzca perforaci6n oclusal, dejando expues

to a su vez el cemento y posteriormente, tejido dentario; 

si esto llegara a ocurrir, que en realidad es remoto, se 
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presentaría la caries. 

Este fracaso que en realidad no debe considerarse 

en sentido estricto como tal, es, como se ha observado 

en otros casos, la consecuencia de una conducta neglige~ 

te por parte del paciente, al no acudir a su revisi6n -

peri6dica ante el odont61ogo. 

Habrá que reconstruir el puente. 
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CUADRO SINOPTICO 

PRINCIPALES FRACASOS EN PROTESIS FIJA 

RECIDIVA DE CARIES 

CAUSAS PRINCIPALES: 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

MEDIDAS CORRECTIVAS: 

a) Márgenes desadaptados. 
b) Desprendimiento de anclajes. 
e) Higiene deficiente. 
d} Anclajes inadecuados. 
e} Deficiente protecci6n temporal 

en zonas cervicales. 
f) Desgaste al uso. 

a} Protecci6n de zonas cervicales. 
b) Retenci6n adecuada a dientes -

pilares. 
c) Proporcionar t~cnica de cepilla 

do. 
d) Controlar incidencia cariosa an 

tes de las pr6tesis. 
e} No dejar curaciones temporales 

por lapsos prolongados. 

a} y e) ColocaciOn de restauracio
nes cervicales aisladas o 
repetici6n del puente. 

b) Tallar canales retentivos o re
diseñar pilares y reconstruc
ci6n del puente. 

e} Repetici6n del puente. 
d) Rediseñar el puente. 
f) Reconstrucci6n del puente. 
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CAPITULO VI 

P.ETP.ACCION DE LOS TEJIDOS DE SOPORTE 

Cuando hay pérdida de hueso alveolar puede deberse 

a alguna sobrecarga originada por alguno de los siguien

tes factores: 

l. Colapso periodontal. 

2. Contorno inadecuado de los anclajes. 

3. Pocos dientes pilares. 

4. Técnica de impresi6n descuidada con cilindro de 

cobre, que estimula retracci6n gingival. 

l. Colapso periodontal. 

Tiempo después que se ha colocado una pr6tesis, su~ 

le ocurrir que se presenta un colapso periodontal gene

ralizado de toda la boca, asociado con migraciones de -

los dientes o estar localizado en los pilares del puente. 

SegGn Roberts esto godr1a ser consecuencia de un mal 

diseño de la pr6tesis, por ejemplo: la incorrecta evalu~ 

ción de la resistencia de los dientes pilares y quiz~s -

del ntímero de dientes que se han escogido como tales (p~ 

co ntímero)¡ sin embargo una oclusi6n traum~tica puede 

estar relacionada con el colapso periodontal y deberá 

ser corregida tan pronto como se compruebe. 

El tratamiento a seguir será variable, dependiendo 

del factor que haya producido el fracaso. 

Si el puente fue mal diseñado habrá que retirarlo; 
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valorar los tejidos de soporte y su tratamiento, los cu~ 

les solo cuando se encuentren completamente restableci

dos, podrá pensarse en un nuevo diseño y colocaci6n de -

prótesis fija. 

Si se sobrevalor6 a los dientes pilares en cuanto a 

firmeza y esto no result6, ser! obligado el retirar el -

puente, tratar los dientes afectados y cambiar la pr6te

sis por una removible. 

En el caso de que el factor estimulante sea una ma-

1oc1usi6n, se retirar! el puente, se realizar! el trata

miento para la rehabilitaci6n periodontal: una vez efec

tuado lo anterior se verá la posibilidad de ajustar la -

oclusi6n y s6lo hasta entonces, se valorar! la repetici6n 

del puente o bien el substituirlo por uno removible. 

2. Contorno inadecuado de los anclajes. 

En ocasiones la forI!la de los anclajes a nivel de -

los nichos gingivales es incorrecta, por lo que se puede 

producir retracci6n. 

Según Glickman, "los márgenes desbordantes de res

tauraciones mal contorneadas o p6nticos son causa del -

agrandamiento gingival inflamatorio cr6nico". 

Este error a la larga ocasionará adem!s del proble

ma parodontal, la desprotecci6n del cuello del diente, -

exponi~ndolo a la implantación de caries y como en casos 

tratados con anterioridad, si no es atendido a tiempo, -

habrá que reconstruir el puente. 
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Para prevenir esta anomalía, al recibir los ouentes 

de parte del laboratorista se comprobará el contorno del 

mismo y se corregirá la o las zonas que produzcan dema

siada presi6n. 

Ahora bien, si a pesar de ello la retracci6n se pr~ 

duce al paso del tiempo por etiologia diferente, será -

necesario retirar el puente¡ detectar la causa del pro

blema¡ otorgar el tratamiento adecuado y si procede, re

diseñar un nuevo puente. 

3. Pocos dientes pilares. 

Si se calculó mal el n1:imero de dientes pilares, ya 

sea por ausencia de estos o porque no se midi6 correcta

mente el tamaño de los tramos en relaci6n con el de los 

dientes, habrá que retirar el puente, pues de otra mane

ra existirá el ri.esgo incluso, de perder aún más piezas 

dentarias. 

La soluci6n a este problema según los doctores 

Jobnston, Phillips y Dykema es repreparar los dientes -

pilares terminales, otra soluci6n que proponen es "remo

delar las piezas pilares y colocar una pr6tesis removi

ble". 

4. Técnica de impresi6n descuidada con cilindro de 

cobre, que estimula retracci6n gingival. 

En la etapa de impresi6n de los dientes pilares, -

aunque cada vez con menos frecuencia, suele utilizarse -

el cilindro de cobre de una presión exagerada que lleva 
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la banda ffiás allá de la inserción periodontal, hasta CO_E 

tarla o lacerarla. Lo mismo sucede cuando no se contor

nea éste, siguiendo la curvatura proximal de la línea -

gingival. 

Para prevenir este riesgo, deber~ utilizarse adecua 

damente la t~cnica de impresi6n con cilindro de cobre, -

si €sta es verdaderamente necesaria (coronas anteriores 

donde, tanto una relaci6n muy íntima de los tejidos en -

la encía como la aposici6n muy estrecha con el diente 

contiguo dificultan el empaquetamiento del tejido). 

Ahora bien, si observamos que ya existe contracción 

gingival y p€rdida de hueso alveolar, es conveniente in

tentar un tratamiento periodontal: posterio.:rmente resta

blecer correctamente el plano oclusal, quizá como en el 

caso anterior con una pr6tesis removible. 
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CUll.DRU' SINOPTICO 

PRINCIPALES FRAC..;;505 EN PROTESIS FIJA 

RETRACCION DE LOS TEJIDOS DE SOPORTE. 

CAUSAS PRINCIPALES: 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

MEDIDAS CORHECTIVAS: 

a) Colapso pericdontal. 
b) Contornos inadecuados. 
c) Pocos dientes pilares. 
d) T~cnica de impresi6n traum~tica. 

a) y e} Elegir dientes pilares sin 
movilidad y en número suf! 
ciente. 

b) Evitar puentes con sobreexten
siones. 

d} Realizar t€cnica de impresi6n 
cuidadosa. 

a) e) y d) Tratamiento de rehabili
tación periodontal y si 
procede, recolocar el -
puente. 

b} Desgastar volúmenes exagerados -
en áreas gingival o repetici6n -
del puente. 
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CAPITULO VII 

DEGENERACIONES PULPARES 

En la etapa de preparaci6n de los dientes pilares, 

es muy posible que se lesione la pulpa de alguna manera 

y sufra degeneraci6n posterior, lo cual afectará en ma

yor o menor grado el puente. 

Las principales causas por las que un diente puede 

sufrir degeneraci6n pulpar son las siguientes: 

l. Calor y velocidad en la preparaci6n. 

2. Presi6n excesiva de la pieza de mano sobre los 

tejidos dentarios. 

3. Elemento cortante con caracter1sticas deficien

tes. 

4. Direcci6n y posici6n equivocadas del chorro de 

agua y del eyector. 

S. Profundidad del corte. 

6. Tiempo de preparaci6n r~cord. 

7. T~cnica traumática de impresi6n. 

8. Esterilizaci6n de la dentina con agentes ca~sti 

cos. 

9. Cementaci6n. 

19. Por fracasa de una recubrimiento pulpar. 

l. Calor y velocidad. 

A este respecto, el Dr. Luks nos dice que de todos 

las irritantes, ~ste se considera el más dañino durante 
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el período de preparación del diente con alta velocidad, 

ya que en fracciones de segundo se puede generar calor -

por la fricción, que ocasiona quemaduras visibles o invi 

sibles, por la interrupción inadvertida del c~orro de --

agua de la pieza de mano. 

Los incidentes pulpares y por ende la modificación 

de una pr6tesis, pueden ser evitados si se tiene cuidado 

en que al preparar el diente haya suficiente refrigera~ 

ci6n y velocidad intermitente. 

2. Presión excesiva de la pieza de mano sobre los 

tejidos dentarios. 

A mayor presión de la pieza de mano sobre los teji-

dos dentarios, más difícil resultará que el agua llegue 

entre la fresa y el diente. 

SegGn LUk.s; lo ideal en la preparación operatoria -

es una presión intermitente, leve rápida. 

3~ Elemento cortante con características deficien-

tes. 

Cuando más burdas sean las part!culas desgastantes 

de la fresa o piedra, tanto menos superficie de contacto 

habrá y por lo tanto disminuirá el calor generado; de lo 

que se desprende que los granos finos y las piezas gast~ 

das ofrecen un contacto máximo en la superficie y por 

consiguiente transmitirán mayor cantidad de calor. 

Una ~.edida preventiva para evitar cualquier lesión 

es que cuando se usen fresas de grano fino o desgastadas, 

se ponga cayor ~nfasis en el cuidado al remover e: teji-



do dentario. 

4. Direcci6n y posición equivocados del chorro de 

agua y del eyector. 

Luks nos instruye también en cuanto a la importan

cia de la direcci6n del chorro de agua y nos dice que es 

más eficaz cuando se proyecta en dirección de la rota

ción de la piedra, con el eyector sostenido del otro la

do del chorro¡ asimismo, que la más ligera falla del cho 

rro de agua o una desviaci6n momentánea de su direcci6n, 

es suficiente para causar quemaduras en la dentina y da

ños irreparables en la pulpa. 

S. Profundidad del corte. 

En cuanto a la profundidad del corte, se puede com

probar que entre más profundo es éste, resulta más difí

cil interponer agua entre el diente y la pieda. En estos 

casos se debe insistir en la presión intermitente rápida. 

6. Tiempo de-preparaci6n récord. 

La remoci6n del esmalte con exposici6n total de la 

dentina en un solo tiempo, es un evento muy traumático -

para la pulpa. Concluir una preparaci6n en un tiempo ré

cord puede ser de consecuencias irreversibles para la -

salud pulpar. 

Se recomienda interrmnpir la preparación después de 

eliminado el esmalte y cubrir inmediatamente la dentina 

expuesta con una corona provisional bien adaptada, para 

darle tiempo a la pulpa a que se recupere del choque, no 
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es necesario un lapso muy largo, pues bastará con unos 

pocos d!as para lograrlo y posteriormente continuar en -

otra sesi6n con el desgaste. 

7. Técnica traumática de irnpresi6n. 

Al momento de la toma de impresi6n, dependiendo del 

material que se utilice para tal efecto, existirá o no -

el riesgo de lesionar la pulpa~ 

Cada técnica tiene sus partidarios, los que apoya

dos en razones bien fundadas escogen una u otra. 

Sin embargo, el objetivo principal de nuestra impr~ 

si6n no debe ser exclusivamente el que ésta sea lo más -

fiel posible a la anatomía dental, sino que habrá que t~ 

nerse en cuenta que al conseguirlo no deben afectarse -

los tejidos dentarios o los adyacentes a los mismos. 

Algunas impresiones, como la tomada con banda de co 

bre y material termoplástico (modelina de baja fusi6n) -

son muy traumáticas, ya que la temperatura del material 

es superior a la de la boca, por lo que resulta noscivo 

para la pulpa. 

Asimismo, este material exige una compresi6n tal, 

que puede llegar a producir presión hidrostática sobre 

el líquido de los tGbulos dentinarios expuestos, lo cual 

originará funestas consecuencias para la pulpa. 

Por otra parte Phillips afirma que "cuando se utili 

zan compuestos termoplásticos para modelar o pasta zin

quen6lica para la toma de impresi6n de dientes, el mate

rial sufre deformaci6n o escurrimiento al ser retirado -
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del ecuador de los dientes y el resultado es la reproduE 

ci6n poco fiel de esa parte". 

Como la degeneraci6n pulpar se lleva a cabo durante 

un lapso variable, es posible que el paciente presente -

molestias hasta después de habérsele colocado la pr6te

sis respectiva. 

Por lo anterior, se recomienda utilizar al momento 

de la toma de impresi6n, materiales que no produzcan ca

lor excesivo como por ejemplo: los hidrocoloides reversi 

bles o irreversibles y sobre éstos, los materiales a ba

se de caucho como los polisulfuros o los silicones, ya -

que adem~s de brindar resultados bastante aceptables, no 

producen lesi6n alguna sobre los tejidos dentarios o ad

yacentes. 

8. Esterilizaci6n de la dentina con agentes cáus

ticos. 

Al esterilizar la dentina con substancias cáusticas 

como: alcohol, per6xido de hidr6geno, nitrato de plata, 

monoclorofenol alcanforado, etc., se producen reacciones 

inflamatorias agudas en la pulpa, propiciando su degene

raci6n. 

Luks recomienda no usar ningtln agente c~ustico para 

el lavado del diente y utilizar para este efecto simple

mente agua tibia. Para su secado sugiere no hacerlo en 

exceso ya que podría producirse desecaci6n de la dentina 

y posteriormente rotura de la capa odontoblástica en la 

pulpa; también deber~ evitarse en lo posible, la utiliza 
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ci6n de la jeringa de aire para este objetivo. 

9. Cementaci6n. 

La cernentaci6n se encuentra entre los procedimien

tos más dañinos para la pulpa, en virtud de que los ce

mentos, cualquiera que sea, presentan un PH muy bajo por 

su composici6n, ya que una vez ubicado en el diente, el 

ácido que se desprende de él migra hacia la pulpa a tra

vés de los ttíbulos dentarios; cuando el efecto irritante 

de esta substancia rebasa el nivel de tolerancia de la -

pulpa, ésta sufrirá necrosis irreversible. 

Para evitar que se presente esta reacci6n, se puede 

fijar el puente de manera provisional, con un cemento no 

irritante a base de 6xido de zinc eugenol y al cabo de -

un tiempo razonable {7 días aproximadamente), cementarlo 

de manera definitiva. 

Respecto a la cementaci6n interina Myers nos indica 

que ésta debe realizarse: "Cuando existan dudas sobre la 

naturaleza de la reacción tisular que puede ocurrir des

pués de cementar un puente y puede ser conveniente reti

rar el puente más tarde para poder tratar cualquier reac 

ci6n". 

10. Por fracaso de un recubrimiento pulpar. 

En ocasiones se realiza una pr6tesis en un diente 

que previamente fue objeto de un recubrimiento pulpar, 

sin embargo no siempre este tipo de tratamiento tiene 

éxito, ya que puede ser que a pesar de haber removido 
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todo el tejido carioso visible y haber colocado una base 

de hidróxid~ de calcio previa al recubrimiento de 6xido 

de zinc augenol, la caries ya hubiera penetrado por los 

tGbulos de~tarios a la pulpa e iniciado el proceso de -

degeneració~. 

La incapacidad de la pulpa para sobrevivir a un re

cubrimiento no es del todo imprevisible. Un examen re

trospectivo nos indica que puede ser de un juicio cl!ni

co razonable el realizar la endodoncia de antemano en -

dientes que se les vea pocas posibilidades de reaccionar 

favorablemente al recubrimiento, con el beneficio adicio 

nal no solo de proteger al paciente durante largo perio

do contra el dolor, sino también el de asegurar la con

servaci6n de prótesis costosas. 

Una vez detectado el problema, es posible realizar 

el tratamiento endod6ntico sin retirar el puente. 

Cuando se produce la muerte de un pilar de puente 

y éste es anterior, Johnston, Phillips y Dykema afirman 

que el caso podria tratarse con una apicectomia y la co

locaci6n de una obturaci6n retrógrada para evitar así la 

perturbación del puente. 

No obstante, si se trata de un diente posterior, 

ser~ necesario realizar el acceso a la cámara pulpar, a 

través del retenedor y efectuar el tratamiento endod6n

tico. 

Después de que se ha realizado el tratamiento de -

conductos, el diente necesitará ser reforzado con un pe_E. 
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no colado o por otros medios, si deseamos evitar una -

fractura posterior. 

Sin embargo, si a pesar de ello ésto se produce, s~ 

rá inevitable la repetici6n del puente y, en caso de que 

la fractura afecte la raíz habrá que extraer el diente -

involucrado, con la consiguiente modificaci6n del puente. 

Ahora bien, si el tratamiento elegido fue apicecto

:mia, como esto cambia la relación corona-raíz, habrá que 

realizar una ferulización del diente. 

Suele ocurrir que en ciertos casos la caries avanza 

muy rápidamente y, debido a la negligencia del paciente, 

no acude al cirujano dentista inmediatamente que se le -

presentan las molestias, sino que, mediante analgésicos 

o antibióticos trata de resolver por sí mismo, de forma 

inmediata, el problema y así transcurre un tiempo consi

derable. 

Durante ese lapso, la caries migra hacia la o las -

raíces, a tal grado que cuando éste acude a consulta, la 

única solución será retirar el puente o lo que quede de 

él y extraer la pieza afectada con caries de cuarto gra

do. 

En este caso habrá que modificar el puente. 
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CUADRO SINOPTICO 

PRINCIPALES FRACASOS EN PROTESIS FIJA 

DEGENERACIONES PULPARES 

CAUSAS PRINCIPALES: 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

MEDIDAS CORRECTIVAS: 

a) Calor y velocidad noscivos en 
preparaciones. 

b) Presi6n excesiva en pieza de 
mano sobre tejidos. 

e) Preparaci6n en un solo tiempo. 
d) T~cnica de impresi6n traumáti-

ca. 
e) Esterilizaci6n dentinaria con 

agentes ca6sticos. 
f) Cementaci6n definitiva inme

diata. 
g) Fracaso de recubrimiento pul

par. 

a) Proporcionar suficiente refri-
geraci6n en la remoci6n. 

b) Presi6n intermitente. 
e) Remoci6n dentaria en 2 tiempos 
d} Utilizar material de impresi6n 

que no produzca calor. 
e) Esterilización dentinaria con 

agua tibia. 
f) Cementaci6n interina de la -

pr6tesis. 
g) Realizaci6n del tratamiento de 

conductos en dientes con pocas 
posibilidades de reaccionar fa 
vorablemente al recubrimiento:" 

En todos los casos: 
Realizaci6n del tratamiento de -
conductos y rediseñar el puente. 
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CAPITULO VIII 

FRACTURAS DE LOS PUENTES 

Otro fracaso en un puente es cuando por algún moti

vo se fractura. Hay varias causas por las cuales esto -

puede ocurrir, pero las más importantes son: 

l. Soldaduras deficientes. 

2. Incorrecta t~cnica de colado. 

3. Fatiga del metal por longitud del tramo. 

4. Maloclusiones. 

l. Soldaduras deficientes. 

Cuando en un intento porque fluya la soldadura, se 

sobrecaliente el metal en el laboratorio, puede produciE 

se la ductibilidad y aumentar el tamaño de granos crist~ 

linos, lo que se traducirá en fragilidad y fractura en -

potencia, asimismo, si una vez soldado el metal, se en

fría de una manera rápida, se producirá el fen6meno de -

distorsi6n. 

Por tanto, las prótesis realizadas bajo estas cir

cunstancias estarán condenadas en un 75% de los casos a 

la fractura, más tarde o más temprano. 

Por lo anterior, es recomendable que una vez que se 

reciba la prótesis para prueba de metales, se revise de

talladamente, a este respecto Johnston, Phillips y Dyke

ma nos aclaran que "una correcta soldadura es aquella 

que presenta una unión perif~rica cóncava, circular o 
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elíptica". 

Una pr6tesis que se fractura en su parte metálica, 

será necesario repetirla. 

2. Incorrecta técnica de colado. 

En lo que se refiere al colado, una técnica defi

ciente puede originar en el futuro la fractura de la -

pr6tesis. 

Un error en la técnica de colado sería por ejemplo, 

el sobrecalientamiento del revestimiento, el cual podr1a 

desintegrarse y sus componentes, tales como el azufre y 

el cloro, atacar químicamente a los metales, haciéndolos 

más frágiles y corrosibles. 

También puede presentarse el fen6meno contrario, o 

sea, que por un calentamiento deficiente del colado que

den restos de carb6n en el molde, como consecuencia de -

la carbonizaci6n de la cera, se forme mon6xido de carbo

no y éste ataque como agente reductor enérgico al metal 

correspondiente, haciéndolo, como en el caso anterior, -

más frágil. 

En ambos casos, el metal queda fr~gil o sensible a 

la corrosi6n y será fractúrable en potencia. 

Johnston, Phillips y Dykema afirman que un enfriado brus 

ce, como en el caso de la soldadura, provoca distorsiOn 

del colado. 

Lo anterior también es aplicable a los puentes es

téticos de porcelana, en su etapa de glaseado, pues ello 

provocará que la porcelana quede débil y por le tanto --
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fácilmente fracturable. 

Los errores anteriores son difícilmente detectables 

por el odont6logo, ya que se llevan a cabo en el labora

torio, por lo que habrá que seleccionar un laboratorio 

eficiente para que realice el trabajo correspondiente. 

En todos los casos tarde o temprano se manifestará 

la anomalía del puente 1 por lo que habrá que repetirlo, 

salvo en aquéllos que únicamente hayan sufrido fractura 

en alguna de sus carillas, ya que ésta podr1a cambiarse 

sin retirar el puente. 

3. Fatiga del metal por longitud del tramo. 

Un tramo demasiado largo, puede originar fatiga y -

fragilidad del mismo en su parte central y conforme trans 

curra el tiempo, presentará ductibilidad y finalmente -

fractura inevitable. 

Roberts afirma que en el caso de puentes elásticos, 

si se emplea oro para la barra y sobre todo, si existe -

porosidad, es factible que se produzca flexión, ocasio

nando un desplazamiento del p6ntico hacia afuera y arri

ba. 

No hay forma satisfactoria de arreglarlo, por lo 

que habrá que rehacer el puente. 

Cabe señalar que para evitar este fracaso 1 será ne

cesario revisar la pr6tesis en turno en la prueba de me

tales, cerciorándose que no presenta porosidad. 

4. Maloclusiones. 
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Se ha visto hasta ahora, que un puente puede fractu 

rarse en sus partes metálicas, sin embargo, tambi~n sue

le ocurrir que se resquebrajen algunas de sus carillas o 

p6nticos. 

Lo anterior se produce generalmente por la exposi

ci6n de un borde de porcelana a una superficie antagoni~ 

ta que está sujeta a una acción de palanca, a un contac

to localizado. 

Bajo tales circunstancias, en el momento de revisar 

el puente, será necesario equilibrar la oclusi6n, orien

tando la fuerza que produce la deformaci6n hacia otra -

zona y en caso extremo, corregir o remodelar el diente 

que origina la fuerza, antes de cambiar el frente. 

Cuando se construye un tramo con protecci6n incisal 

pero que ~sta es suficiente para reducir deformaciones -

por los dientes antagonistas, en tiempo variable sufrirá 

fractura. 

Quizás una de las causas más comunes del fracaso de 

un p6ntico sea la maloclusi6n, sobre todo en las excur

siones laterales que no fueron corregidas al instalar el 

puente. 

Sin embargo el fracaso mec:lliico del p6ntico puede -

ser debido a una resistencia inadecuada; pues un p6ntico 

hecho totalmente de porcelana en oclusal, no debi6 ela

borarse salvo que la medida fuese muy favorable. Del mis 

roo modo, el esqueleto de oro habrá de ser de un espesor 

adecuado. 
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En las circu.~stancias anteriores habrá que reccns

truir el puente. 

La mayoría de los fracasos de puentes descritos en 

este capítDlo, pueden evitarse si se tienen en cuenta -

los siguientes factores: espesor adecuado de oro, t~cr.i

ca de colado cuidadosa (corroborar que las zonas metáli

cas no presenten porosidad) r seguir el tratamiento t~r

mico aconsejado por los fabricantes (laboratoristas} y -

asegurarse que la oclusión sea correcta. Así mismo es -

importante recordar que cuando se trate de un tramo lar

go, será obligado un mayor grosor del oro (dar instruc

ciones al laboratorista) • 
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CUADRO SINOPTICO 

PRINCIPALES FRACASOS EN PROTESIS FIJA 

FRACTURAS DE LOS PUENTES 

CAUSAS PRINCIPALES: 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

MEDIDAS CORRECTIVAS: 

a) Soldaduras deficientes. 
b) Incorrecta t~cnica de colado. 
e) Fatiga del metal por longitud 

de tramo. 
d) Maloclusiones. 

a) y b) Revisi6n de soldaduras y 
demás zonas metálicas -
que no presenten porosi
dad u otro defecto. 

c) Grosor adecuado del metal, com 
probarlo en prueba de metales7 

d) Corregir maloclusiones antes -
de cementar. 

En todos los casos: 
RepeticiOn del puente. 
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CAPITULO IX 

DESPRENDIMIENTO DE CARILLAS 

En cualquier puente puede suceder que se desprenda 

alguno de sus frentes o tramos bucales, lo cual puede 

ser ocasionado, según los doctores Johnston, Phillips y 

Dykema, por los siguientes motivos: 

l. Retenci6n insuficiente. 

2. Protecci6n metálica incorrecta. 

3. Maloclusi6n. 

4. Deformaci6n del metal protector. 

l. Retenci6n insuficiente. 

Cuando se desprende un frente de acr!lico por falta 

:le retenci6n, no existe mayor probler:ra., ya que se puede 

construir fácilmente otro, o bien colocar uno prefabric~ 

do en base a una impresi6n previa. 

Si es el caso de construir, esto se logra mediante 

proyecciones de acr!lico en perforaciones hechas en las 

estructuras metálicas. 

Ahora bien si se fractura un frente de porcelana, -

~ste podrá ser reemplazado por uno de acr!lico, fijándo

lo en su sitio con acrílico rápido, despu€s de haber li

mado toda aspereza de oro y tallado sus retenciones. No 

existe forma de prevenir lo anterior en el consultorio, 

ya que esto depende integra.mente del laboratorio. 
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2. Protecci6n metálica incorrecta. 

Otra causa por la cual suele desprenderse o fractu

rarse un frente est~tico, es debido a un espesor insufi

ciente del metal de la cofia; o b12n a un deficiente pu

lido de la misma (cuando es de porcelana) antes del gla

seado tales causas provocarán el desprendimiento o frac

tura de la carilla en diferentes formas, por ejemplo: de 

media luna, de dentro hacia afuera, etc. 

Por lo anterior será conveniente observar cuidadosa 

mente todos estos detalles en el puente, desde la prueba 

de metales, hasta el glaseado y terminado del mismo. 

Si percibimos que la protecci6n es escasa, habremos 

de pedir al laboratorista que la aumente y se revisará 

nuevamente en la prueba de metales de tal forma que no 

exista interferencia oclusal. 

Al igual que en el caso anterior, podrá colocarse -

uno o varios frentes si es preciso, sin retirar el puen

te. 

3. Maloclusi6n. 

Referente a la oclusi6n, tal como se ha señalado en 

capitules anteriores, es un factor fundamental para el -

buen ~xito de un puente. 

As1 pues, una maloclusi6n será capaz de producir el 

desprendimiento o fractura de una o varias carillas. 

Está por demás apuntar que hay que checar y corre

gir la misma si procede, antes de la colocaci6n de la -

pr6tesis. 
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Un frente desprendido o fracturado por este ~~!::.":.~o 

será posible ser substituido, como en otros casos, F~r 

uno de acrilic:: 1 7z·a sea prefabricado o elaborado en el 

laboratorio, sienpre y cuando se haya corregido previa

mente la oclusi6~. 

4. Defon:raci6n del metal protector. 

Si se desprende una carilla de porcelana o un p6nti 

co de perno largo repetidamente, significará que hay fl~ 

xi6n en el art!lé!z6n de oro que rompe el sellado del cene~ 

~o. Se retirar& el puente para corregir el retenedor. A 

continuaci6n se observará cuidadosamente cual es la cau

sa de esta deficiencia y se corregirá segful el caso: o

clusi6n, falta de retenci6n, etc., en la o las unidades 

involucradas. Una vez revisado lo anterior en boca, se 

comprobará si desapareci6 la flexi6n al mínimo, si es -

as!, se recolocará una o varias carillas de acrílico, 

según el caso, en substituci6n de las de porcelana. 

Las medidas preventivas de este fracaso son: revi

sar cuidadosamente el espesor del metal en el retenedor 

as1 como la oclusi6n. 
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CUADRO SINOPTICO 

PRINCIPALES FRACASOS EN PROTESIS FIJA 

DESPRENDIMIENTO DE CARILLAS 

CAUSAS PRINCIPALES: 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

MEDIDAS CORRECTIVAS: 

a) Retenci6n insuficiente 
b) Protecci6n met~lica inade

cuada. 
c) Maloclusiones 
d} Deformaci6n del metal pro

tector. 

a} Dar adecuada retenci6n a 
dientes pilares. 

b) y d) Revisi6n del grosor 
del metal en prueba de me
tales. 

c} Corregir maloclusiones an
tes de cementar. 

En todos los casos: 
Cambiar frentes por otros de 
acrílico. 
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CAPITULO X 

PERDIDA DE LA FORMA Y TONO TISULAR 

Cuando un puente es el causante de la deformaci6n -

de los tejidos gingivales, significa que ha fallado, por 

lo tanto habrá que retirarlo. 

Esta anomalía puede ser debida a: 

l. Diseño defectuoso del tramo. 

2. Hábitos higi~nicos deficientes del paciente. 

l. Diseño defectuoso del tramo. 

Un puente puede ser diseñado de dos formas: con las 

características t~cnicas requeridas.fisiol6gica, anat6-

mica y estéticamente por cada paciente o bien, realizar

se más o menos de forma stándard, cuidando medianamente 

cada aspecto y por lo tanto es evidente que tarde o tem

prano fallar§. 

Los tejidos gingivales pueden verse afectados por -

un puente mal diseñado, cuando ~ste ejerce un exceso de 

presi6n en el tramo, como señalo en capítula; anteriores, 

por falta de contacto o porque la mitad cervical del 

tramo es voluminosa. 

Cuando hay excesiva presi6n del puente sobre los 

tejidos gingivales, se produce mayor o menor grado de 

obstrucci6n circulatoria, dependiendo de la severidad de 

la compresi6n se presentará la isquemia, con lesión tisu 

lar, tambi~n de grado variable, que puede ser reversible 



cuando desaparece el est.írnulo o cuando ~ste no es tan 

acentuado que produzca muerte celular. 

Si el puente es ~etirado a tiempo, puede ser facti

ble corregirlo, sin embargo habrá que esperar un tiempo 

razonable para que se regeneren los tejidos y poder re

colocarlo. 

Cuando un tramo no contacta con los tejidos gingi

vales, estos al paso del tiempo se deformarán perdiendo 

su inicial tono tisular, por falta de estimulo, a dife

rencia dél anterior. 

En este caso habrá que repetir el puente. 

Las medidas profilácticas son como en el caso de 

retracci6n de los tejidos de soporte, la comprobaci6n de 

la adaptaci6n de los márgenes del retenedor con los die!!_ 

tes pilares, as! como de las relaciones gingivales del -

p6ntico o p6nticos. 

Otra anomal!a que origina deforrnaci6n en el tono ti 

sular es un exceso de volúmen en alguna de las caras del 

puente: vestibular, mesial, distal, etc., o en todas, lo 

cual en un principio puede no notarse y podrá pensarse -

que se trata simplemente de ajuste del mismo. Esta equi

vocaci6n a la larga traerá como consecuencia el fracaso 

del puente, ya que los tejidos se verán deformados por -

la presi6n de que son objeto. 

En este caso es factible corregir el puente, sin em 

bargo habrá que esperar como en el caso anterior, a que 

los tejid~s se reorganicen y puedan recuperarse para in-
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tentar colocar una vez más el puente. 

2. Hábitos higi~nicos deficientes del paciente. 

Las hábitos higiénicos del paciente son sumamente 

importantes para la salud de los tejidos gingivales, po~ 

que si la higiene es pobre, repercutirá no solamente en 

la deformaci6n del tono tisular, sino que incluso pro

vocará el asentamiento de una verdadera enfermedad paro

dontal. 

Es importante, por tanto, instruir al paciente no -

solamente en una adecuada t~cnica de cepillado, sino ad~ 

oás en el uso correcto de la seda dental, adicionando 

tal vez un masaje en el área gingival. Si el paciente se 

apega a los procedimientos anteriores, además de contar 

con una alirnentaci6n balanceada, tendrá asegurada no so

lamente su salud gingival, sino la de toda su cavidad -

oral en UL1 85%. 

Un puente colocado en una zona que se ha afectado -

parodontalrnente, habrá que retirarlo y no volver a colo

car otro hasta haber rehabilitado dicha zona (si procede) 
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CUADRO SINOPTICO 

PRINCIPALES FRACASOS EN PROTESIS FIJA 

PERDIDA DE LA FORMA Y TONO TISULAR 

CAUSAS PRINCIPALES: 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

MEDIDAS COR.EECTIVAS: 

a} Diseño defectuoso del tra 
me. 

b) HfilJitos higi~nicos defi
cientes del paciente. 

a} Diseñar pr6tesis con ca
racterísticas individuales 
y revisar en pruebas de -
control. 

b) Conseguir del paciente -
excelente técnica de cepi 
llado, antes de colocarle 
la prótesis. 

En todos los casos: 
Rehabilitar áreas gingivales y 
recolocar pr6tesis si procede. 
Reconstrucci6n del puente. 
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CONCLUSIONES 

En la elaboraci6n de toda pr6tesis fija, es necesa

rio tener en cuenta para evitar los fracasos, en primer 

lugar sus indicaciones y contraindicaciones; sin embargo 

esto no basta para obtener éxito en las mismas, pues se 

requiere adem~s el tener en cuenta cada detalle, desde -

su diseño hasta el efectuar las diferentes pruebas de --

control ~revias a la cementaci6n. 

l. Es importante el diseño porque en el se contem

plan las necesidades anat6micas, fisiol6gicas y estéti

cas espec!f icas de cada paciente y en base a éstas se de 

terminará el adeudo, si se desea obtener éxito en la 

pr6tesis. 

2. La preparaci6n inexacta de los dientes pilares 

repercute de manera indiscutible en el fracaso del puen

te, en virtud de que siempre habrá desequilibrio y esto 

demuestra que no se tomaron en cuenta factores importan

tes como: paralelismo, retenci6n, biseles, etc. 

Esta deficiencia es una causa frecuente de fracaso, 

por lo que se sugiere poner mayor énfasis en esta etapa, 

aunque estamos conscientes de que la experiencia, como -

se señal6 al principio, es factor important!si~o para -

conseguir un terminado adecuado. 

1) Al realizar la preparaciOn dentaria, con cierta 

frecuencia se descuidan factores como una refrigeraci6n 
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constante, adecuada técnica de remoci6n, etc., que repe~ 

cuten ulteriormente en fracaso del puente. 

3. Las técnicas de i.mpresi6n traumáticas o efectua 

das con descuido pueden lesionar tejidos gingivales y -

dentarios, que tal vez no manifiesten toda su sintomato

log!a hasta después de un lapso variable de cementados -

los puentes, lo que influye en un porcentaje considera

ble para el fracaso de las pr6tesis. 

4. Las pruebas cl!nicas de control son de fundamen 

tal importancia, ya que el no efectuar una sola de ellas 

o llevarlas a cabo de manera rutinaria y con descuido, -

redunda no solo en una sino en varias causas del fracaso 

de la pr6tesis. 

Por lo anterior se aconseja revisar durante esta -

etapa lo siguiente: 

1) Que la oclusi6n no haya sido afectada, ya que un 

solo contacto prematuro es causa segura de fracaso; este 

aspecto es muy importante, en virtud de que un gran por

centaje de los fracasos son producidos por maloclusiones. 

2) El ajuste del puente con los dientes pilares, ya 

que el descuidar este aspecto redunda en alto indice de 

fracasos. 

3) La relación que guarda la pr6tesis con los teji

dos gingivales contiguos deberá ser lo más exacta posi

ble, pues de otra forma será motivo de fracaso. 

4) Es importante que en las pruebas de metales y de 
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glaseado se observe meticulcsamente la prótesis en sus -

diferentes zonas, a fin de descubrir si está presente al 

guna porosidad u otro defecto, pues si no se le concede 

importancia, con el tiempo repercutir~ en fracaso. 

5) La etapa del cementado también es importante, en 

virtud de que la más leve contaminación debilita el ce

mento y a la larga es causa de fracaso. 

Por último, una revisi6n peri6dica del puente por -

el odontólogoF permite el diagnóstico temprano de alter~ 

ciones en la pr6tesis, contribuyendo con esto al ~xito -

de la misma. 
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