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O INTRODOCCIOH 

La odontolog!~ os una do las ciencias de la salud, que abar

ca el estudio de una terapéutica destinada a prevenir el deterioro 

del aparato dentario y el uso de procedimientos clínicos pertinen

tes para tratarlo o rehabilitarlo cuando esté dañado. Entre sus 

muchas ramificaciones estirn el alivio d()l dolor, el tratamiento 

de enfermedad bucal, el mantenimiento de la eficiencia masticato

ria y la conservaci6n o restauración de las cualidades estdticaa 

bucal y tacial. 

La pr6tesis fija constituye no solo una de las ramas b~sicas 

de la odontolog{a sino el elemento fundamental dentro del proceso 

de rehabilitación de la salud bucal. 

Los dientes se pierden por diferentes causas, de las cuales 

las mas comunes són: la caries dentaria, la enfermedad periodon

tal y las lesiones traumáticas. Los dientes perdidos deben ser su~ 

tituidos tan pronto como sea posible si se quiere mantener la sa

lud bucal a lo largo de la vida del individuo. El método más efec

tivo de reemplazar dientes cuando puado aplicarso es por medio 

de una pr6tesis. 

La falta do sustitución de un diente perdido se traduce en 

una serie de fenomenos que a lo largo de los años, pueden condu

cir a la posible ~rdida de los dientes restantes. Una vez que se 

pierde el diente, se va destruyendo lentamente la función armcSni

ca de los de~s dientes prc:;ontes en los arcos dentarios. 

·Loa adelantos que han intervenido en el desarrollo del concep

to moderno de loa puentes fijos desde el siglo XVII pueden consi

derarse bajo dos aspectos. El desarrollo tecnológico de los mate

riales empleados en la construcción de los puentes y en los pro-
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cedimientos para confeccionarlos ha sido un factor _importante que 

ha contribuido a mejorar la estética y a facilitar la construcci6n 

de los mismos. Los conceptos bio16gicos del medio bucal en el que 

se coloca el puente, han permitido que se puedan dise~ar puen~es 

fijos que funcionen armónicamente en la boca y que duren más. 

El propósito del presente trabajo, es el do dar una idea acer

ca del conocimiento de las bases fundamentales para el diagnóstico, 

diseño y elaboración de las restauraciones protésicas 1 sin inten

tar señalar una técnica del laboratorio especffica, ni •m criterio 

determinado, ya que esto sólo se logra a través de años de expe

riencia en la clínica. 

.. 
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CAPITULO.:l 

TEJIDOS ~ENTARIOS 

1.1 ESMALTE 

El esmalte, es la substancia más dura y más resistente del or

ganismo humano que recubre la parto expuesta de los Órganos denta

rios y que le da las propiodados para incidir. cortar y triturar 

los alimentos. Está constitufdo de un 96% de sales· inorgánicas en 

forma de cristales de apatita y un 4% de substancias orgánicas co

mo la queratina, colostorol y fosfol{pidos. 

Estructura: 

1.1.1 Prismas del esmalte 

Estos prismas normalmente tienen forma de penta o exagonal y 

miden aproximadamente de 4··6X de elJpesor. En dientes anteriores hay 

s·,000,000 de prismas aproximadamente y en dientes posteriores apro

ximadamente 12,000, 000. 

l.1.2 Vainas de los prismas 

Es la proción que recubre a los prismas del esmalte y que se 

encuentran con menos sales de calcio o menos cristalizada que los 

prismas. 

1.1.3 Substancia interprismatica o intersticial cementosa 

Es la substancia que act&a como unión entre los prismas y tam

biJn contienen menos sales minerales que los prismas. 

1.1.4 Bandas de Hunter. Schrger 

S9n los cambios do dirección de los priswas en la= diferentes 

etapas de la dent!nogénesis. 

1.1.5 Líneas in~rementales o estrías de Retziug 

Bs ol proceso r!tmi.co de formación do la matriz del esmalte. 

l. l. 6 La matriz 

DIS-000645
Texto insertado
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La matriz orgánica es escasa y rellena los interticios que hay 
entre los cristales. 

1.1.7 Cutícula del esmalte 

Es una membrana que recubre la corona del diente en erupción 

que se origina de los ameloblastos. 

1.1.8 Laminillas del esmalte 

Son unas estructuras rectas y estrechas de tejido no minerali

zado. Cuando se presenta en un diente en erupción, se llama lamini

lla primaria y la que se presenca después de la erupción se llama 

laminilla segundaria. 

1.1.9 Penachos del esmalte 

Pueden encontrarse en la proción más profunda del esmalte. Se 

las considera como una consecuencia de la hipominer~lización de al

gunos prismas. 

l.l.10 Husos adamantinos 

Son estruct'..1::-as que se encuentran en la regi&n más profunda del 

esmalte, prefere:: .e:nente en la región de la cuspide, y que parecen 

prominencias cortas con un extremo amplio. 

l. 2 DENTINA 

La dentina es una variedad P.Special de tejido conjuntivo y está 

constituida de un 70% de material inorgánico (mineral apatital y de 

un 30% de materia orgánica (colágeno, mucopolisácarido y acido glu

corómico) más agua. 

Estructura 

1.2.l Matriz calcificada de la dentina 

Es la parte más dura de la dentina. 

1.2.2 T~bulos dentinarios 

se originan en la unión odontoblástica y se prolongan hasta la 

uni&n amelodentinaria. 

1.2.3 Fibras de Thomes 

Son prolongaciones citoplasmáticas de odontoblastos y tienen 
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un di~etro aproximado de 3-4X y son de una proporcion de 30,000 

a 751 000 por milimetro cuadrado. 

1.2.4 ~Íneas incrementales de Von, Ebner y owen 

Son l!neas de reposo de la actividad celular odo~toblástica y 

se encuentra en ángulo recto con los túbulos dentinarios. 

1.2.S Dentina interglubular (Zce~marckl. 

Son procesos de calcificación que ocurre en pequeñas zonas glo

bulares que se van fusionando hasta formar una dentina homogénea. 

1.2.6 Dentina seoundaria, adventicia o irregular 

Es la dentina que se forma cuando la pulpa se aleja por cual

quier agente patógeno. 

1.2.7 Dentina esclerótica 

Es cuando ya no hay circulación o irrigación en la dentina. 

1.3 PULPA DENTARIA 

La pulpa dentaria, esta constituÍda por material Órganico como 

es el tejido conjuntivo que se deriva de la papila dentaria del di

ente en desarrollo y sus principales funciones son: a1 Formadora 

de dentina, b) Función nutritiva, c) Función sensorial y d1 Función 

defensiva. 

Estructura 

1.3.l Substancia intercP.lular 

Es una substancia amorfa fundamental blanda, que se caracteriza 

por ser abundante, gelatinosa, semejante a la base del tejido con

juntivo mucoide. En esta substancia también encontramos elementos 

fibrosos como: fibras colágenas, reticulares y de Korff. 

1.3.2 Células 
Estas células están compuestas por: fibroblastos 1 histiocitos, 

mesenquimatosas indiferenciadas, linfoides errantes 9 odontoblastos, 

vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos. 

~.4 CEMENTO 

El cemento es de los tejidos duros del diente, el menos minera-
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lizado y está compuesto por 65% mineral o material inorgánico 23% 

de material orgánico y 12% de agua. 

Su función es de: al Anclar el diente al alveÓlo óseo por la 

conexión de las fibras, bl Consiste en permitir la continua recupi

lación de las fibras principales de la membrana parodontal, el Con

siste en compensar en parte la pérdida del esmalte ocasionado por 

el desgaste ocl~~al e incisa!. 

Estructura 

1.4.1 Cemento celular 

Se caracteri~a por su mayor o menor abundancia de cementocitos, 

ocupa un espacio llamado laguna dentaria y de esta salen conducti

llos llamados canalículos que se encuentran ocupados por las pro

longaciones citoplasmáticas de los cemen~ocitos. La ~ltima capa 

del cemento próximo a la membrana parodontal no se calcifica y se 

conoce con el nombre de cementoide. 

1.4.2 Cemento acelular 

Se llama así por no contener células y forma parte del tercio 

cervical y medio de la raíz del diente. 
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CAPITULO 2 

REEMPLAZO DE LOS DIENTES AUSENTES (RAZONES '{ METODOS) 

2.1 EFECTOS DE LA FALTA DENTARIA 

Los dientes se pierden por diferentes causas, de las cuales las , 
mas comunes son: la caries dentaria, la enfermedad periodontal y las 

lesiones traumáticas\ además los factores congenitos. Los dientes 

perdidos deben ser sustituidos tan pronto como sea posible si se qui

ere mantener la salud bucal a lo largo de la vida del individuo. 

La falta de sustitución de un diente perdido se traduce en una 

serie de fen6menos que, a lo largo de los años pueden conducir a la 

posible pérdida de los dientes restantes. Una vez que se pierde el 

diente, se va destruyendo lentamente la función armónica de los de

más dientes presentes en los arcos dentarios trayendo como conse

cuencias los siguientes efectos: 

2.1.1 Desplazamiento de los dientes vecinos 

Influenciado también por la edad del paciente y su estado perio

dontal as! como la intercuspidación con su antagonista: cuando un 

diente se mueve causar~ una alteración oclusal que puede originar 

contactos prematuros y traumatismo periodontal, taml:;ién pérdida de 

la relación de contacto provocando impactos alimentarios, colapso pe

riodontal y caries intersticial. 

2.1.2 ~obreerupción de los dientes antagonistas 

Esto ocurre hasta que el diente se pone en contacto con uno de 

los antagonistas o, en caso extremo, con el mucoperiostio. La extru

sión del diente traa casi siempr~ como resultado la pérdida de su 

soporte óseo. Ajemás, causa con frecuencia oclusi&n traumática o 

trabas en la mordida, empaquetamiento alimenta:io, colapso p~rio

dontal y la caries allbgingival. 
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2.l.J Efectos generales 

Si se deja un diente sin tratar, las consecuencias antes men

cionadas pueden extenderse y producir •in pov.1.miento dentario gene

ralizado. E9to puede ser el resultado directo o indiracto de la 
pérdida de un diente. 

Otro efecto sería la alteración de la articulación temporoman

dibular provocada por los contactos prematurc~ que ocasionen las 

desviaciones en los movimientos normales de la mandí'.bula, a causa 

de la raduccioñ de la funcion~ la cual fué originada por la pér

dida dentaria, puede producirse un aumento de probabilidades de 

atrapamiento de alimento y aparición de caries del lado afectado 

con masticacib'n unilateral del lado opuesto de la boca. 

2. 2 RAZONES PARA TRAT>.R LA PERDIDA DEmA.1'IA 

2.2.l Estética 

Esto 3e hace casi siempre por pedido del paciente y en los die~ 

tes anteriores o en los premolares superiores. 

2.2.2 Función 

Este factor es sobre todo importante en caso de que falten dos 

o más dientes adyacentes en un cuadrante posterior, ya que deja ese 

lado, en apariencia sin su función. 

2.2.3 Dolor a causa de la difuncio~ de la A.T.M. (síndrome de dolor 

difunciÓn) 

El tratamiento en este caso consistirá en desgastes selectivos 

para aliviar contactos prematuros, corrección de cualq>~ier otra 

desarmonía oclusal, y luegc el reemplazo del diente ausente, junto 

con la estabilizació.~ de ambos lados. 

2.2.4 Mantenimiento de la salud ~ental 

Los efectos desfavorables de la pérdida dentaria fueron ya enu

merados y para prevenirlos es necesario ol normal reemplazo del di

ente ausente. 

2. 2. s ronadón 



9 

La pérdida de un diente, en especial de un incisivo inferior 
, 1 

puede a veces constituir un problema de fonación. No obstante, los 

verdaderos resultados variarán mucho de una persona a o~ra ya que 

dependen del tipo de oclusión que tengan: de si hay espacio o no, 

de los patrones musculares y esqueletal, y de otras distintas con

sideraciones fisiológicas y psicológicas. 

2. 3 METODOS PARA TRATAR LA PERDIDA DENTARIA 

2. 3. l Ortodoncia 

En pacientes j6venes es a veces conveniente tratar la pérdida 

dentaria eliminando por completo el espacio por medio de un trata

miento ortodóntico y la pérdida resulta beneficiosa para impedir 

el apiñamiento. 

Con más frecuencia la ortodoncia es valiosa en la reubicación 

de dientes antes de realizar una pr6tesis, sobre todo si es fija. 

Por ejemplo en:' 

I) El movimiento de uno o varios dientes para aumentar el ancho 

del espacio y permitir así colocar un póntico de ancho normal. 

II) La rotacion de un diente para mejorar su aspecto y, si se ha 

de colocar una prótesis fija, simplificar la provisión de retene

dores adecuados. 

III) La modificación en la angulaciÓn de un diente para eliminar 

retenciones y zonas donde se aloja la comida y permitir la colo

cación de un diente artificial adecuado. 

IV) El movimiento de un diente a través de la línea de oclusión para 

corregir una mordida cruzada y tener ambos retenedores del mismo 

lado de los dientes antagonistas. 

2.3.2 Imolantes 
Es un cuerpo extrafio que se inserta o implanta dentro de los 

tejidos par~ mantener o estabilizar una pr6tesis. 

2.3.2.l Insertos mucosos 
En general tienen forma de postes adheridos a la pr6tesis Y se 
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insertan en pequeños bolsillos o perforaciones de la mucosa que 

se hacen en forma inmediata, antes de adaptar la prótesis y se 

emplea para ayudar a la retención de una dentadura completa supe

rior. 

2.3.2.2 Imolantes trasóseos 

En e3tos implantes se pasa en forma vertical y a través del 

maxilar inferior, algo similar a un tornillo, por lo general en 

la zona del canino o del primer premolar, y luego se fija en su 

sitio por medio de una tuerca. 

2.3.2.3 Implante~ subperiósticos 

A menudo se hace como una armazón de cromo-cobalto que se a

poya sobre el hueso y que se une con firmeza a él por medio del 

mucoperiostio. 

2.3.2.4 Implantes enjoÓseos 

En estos tipos se inserta un perno, un tornillo, una hoja o 

algún elemento similar dentro del hueso con el fin de estabilizar 

la prótesis. Se effiplea para reemplazar un solo diente o para pro

porcionar punto de anclaJe sobre los que se pueda estabilizar una 

prótesis completa superior o inferior. 

2.3.2.5 Implantes dentarios plásticos 

Están basados en la inserción dentr0 del alveólo de una répli

ca exacta de polimetacrilato de metilo del diente extraido. 

2.3.3 Prótesis removible 

La prótesis removible puede, por conveniencia, ser dividida en 

aquella que es totalmente mucosoportada y la parcial o totalmente 

dentosoportada: 

2.3.3.l Prótesis mucosoportada 

2.3.3. 1.1 Prótesis en cuchara 

Es aplicable sólo al arco superior ya que tiene su sopor~e por 

una porción de plu'stico en forma de cuchara que se adapta con pre

cisión sobre una extensa superficie en el centro del paladar. 

2.3.3.l.2 Prótesis de acrÍli~o festoneada mucosoportada 
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E9t~ prótesis cubre los ~árgenes gingivales, tiene un efecto 

adverso snbre los tejidos periodontales y también aumenta la posi

bilidad de car~es cervicales e intersticiales. Este diseao se jus

tifica cuando quedan tan pocos dientes que no se pueden utilizar 

como soporte ~til y por tanto la prótesis debe ser en su totalidad 

mucosoport.ad<i. 

2.3.3.2 prótesis removible parcial y totalmente dentosooortada 

2.3.3.2.1 Dentadura parcial dentosoportada 

Este tipo de prótesis se funde en cromo-cobalto u otro metal1 

con ganchos y ap6y6s, para obtener la adaptación más precisa pero 

a veces el acrilico resulta tan fuerte que puede ser us~do como 

base. Al diseño se deben agregar los ganc~os y los apoyos y hacer

se al contorno para que ~os margenes gingivales queden descubiertos. 

2.3.3.2.2 Dentadura oarcial secciona! 

El principio básico del dise~o es el de que la dentadura con

sta de dos o más componentes y c~da uno de ellos tiene un eje de 

inserción diferente.Las retenciones se emplean tanto en los teji

dos blandos como en los duros. 

Cada una de la~ partes de la prótesis, cuando encajan perfec

tamente, quedan trabadas entre si por cierres o pernos. 

2.3.3.2.3 Dentadura oarcial. con retenedores de precisión 

Sobre la prótesis fija convencional, ofrece la ventaja de que 

permite tratar las grandes pérdidas de tejidos blandos sin riesgo 

de crear una zona de retención de alimentos, ya que al ser removi

ble se puede limpiar con facilidad. 

2.3.4 Prótesis fija 
El puente convencional puede definirse como una prótesis parcial 

rigidamente cementada a uno o más dientes y qi'e reemplaza uno o más 

dientes ~aturales. Esta forma de reemplazo es preferible de modo 

normal a todas l~s otras formas, su estabilidad es excelente Y no 

afectarla en forma adversa al estado periodontal o al Índice de 

carie9. 
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CAPITULO 3 

HISTORIA CLINICA 

La finalidad de la historia cl(nica es presentar factores de 

evaluación que nos permitan determinar si es posible proseguir 

un tratamiento con relativa seguridad o bién 1 en caso contrario 

que nos indiquen la conveniencia de una consulta médica previa. 

La historia clínica del paciente debe elaborarse siguiendo 

un plan definido y en privado 1 si es posible. El primer paso 

para la elaboración de una historia es el registro del apellido 

del paciente, así como su edad, sexo, raza, estado c.;ivil, na

cionalidad y ocupac1on. En seguida se procede a indagar acerca del 

padecimiento principal del paciente, o sea el síntoma o los sín

tomas que motivaron la consulta. La r.aturaleza t aparición y dura

ción de este desorden deben registrarse. Esto es muy importante, 

ya que el padecimiento principal es el que generalmente lo lleva 

al dentista. 

La recopilación de una historia dental puede proporcionar datos 

valiosos en cuanto a reacciones anteriores del paciente a los pro

cedimientos bucales. El conocimiento de estas reacciones pueden ser 

una guía para tratamientos dentales futuros. 

Dentro del orden ostablecido1 los pasos siguientes son obten

ción y evaluación de la historia médica del paciente. Las sensa

ciones anormales as{ como las manifestaciones producidas por una 

enfermedad se denominan síntomas. Estos son subjetivos y s6lo pue

de describirlas el pacientP. Po~ el contrario, los signos de un~ 

enf~rmedad son objetivos: generalmente todos los informes de labo

ratorio y las radiografías y de haber lle·1ado a cabo una minucio

so evaluación del estado físico del paciente. 
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Por lo general la historia clí'nica us la clave para la elabo

ración del diagnóstico. Contiene el relato del paciente. además 

de los síntomas que suelen sugerir ciertas pasibilidades, d~sde 

un punto de vista diagnóstico. En ocasiones indica el cam.ino a 

seguir para realizar estudios subsecuentes. Muchas veces es con 

lo único que se cuenta para la elaboración de un buen diagnostico. 

La elaboración de una historia clínica suele ser un procedi

miento dif{cil y a menudo frustrante. Un requisito para ello es 

conocer los síntomas de los diversos padecimientos. Además tam

bién son indispensables el tacto, diplomacia, comprension 7 sim

patía y habilidad para lograr que el paciente se sienta tranqul 

lo. Una muestra de irritabilidad, premura o intolerancia suele 

contrariar o irritar al paciente, que proporciona entonces in

formes confusos y falsos. 

Un buen estado de salud general es el mejor fundamento para 

llevar a cabo los procedimientos y la colocación de una prótesis. 

Es preferible tener un cuestionario impreso que el paciente 

mis!llo pued<\ llenar que nos pueda dar una idea del estado de s.a

lud y de las condiciones en que se encuentra. 
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3. l GUIA PARA LA. aISTORIA MEDICA Y DENTAL 

Nombre.~------------------------~~------Sexo. _______ Edad.~----~ 
Dirección 

·~~~~~~~~~·--~~~~~~~~~~~~~~ 

Teléfono.~-----------------'Altura ______________ Peso. __________ ~~-

Fecha Ocupación.~--------~Edo.Civil ____ ~~-

Indicaciones 

Si su respuesta a la pregunta es AFIRMA'rIVA, ponga un círculo al

rededor de la palabra "SI". 

Si su respuesta a la pr~gunta es NEGATIVO, ponga un círculo alre

dedor de la palabra "NO". 

Conteste todas las preguntas y llene los espacios en blanco cuan

do se le indique. 

Las respuestas a estas preguntas son para nuestros archivos ~nic~ 

ment~ y se consideran confidenciales. 

l. lsu salud es buena? ......•..•..••••.••....•••.....•.....• SI NO 

allHa habido algÜn cambio en su salud ·durante el alio pasado? 

•..•.... , .....•...••• , •..•...•••.•.•.•..•..•.••..•..•• SI NO 

2. Mi Último examen físico fue ~----------~--------------------~ 

Mi 6ltimo examen dental fue ~--------------------------------~ 
3.Jse encuentra Ud. bajo el cuidado de 1n médico7 ......•.•.. SI NO 

a) Si contestó afirmativamente,Jcual es el padecimiento que 

le astan tratando? 

4. El nombre y la dirección de mi médico son ~-------------------

S.lHa padecido Ud. alguna enfermedad grave o se ha sometido a una 

intervención quirurgica de importancia? ...........•.•.••. SI NO 

al Si contestó afirmativamente,¿que padecimiento u operación 

fue?~-------------------------------------------------------

6 ..f Ha sido internado en un hospital o tu~o alguna enfermedad grave 

•en loe 111 timos cinco al'loa? · •••••••••••••••.••••••.••••••• SI NO 
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al Si contestó afirmativarr~~ta,¿cual fue el padecimiento? 

7.tPadece o ha padecido alguno de los siguientes trastornos o en

fermedades? 

a) Fiebre reumática o enfermedad cardiaca reumática ..••. SI NO 

bl Lesiones cardiacas congénitas .•..•.........••....•••• SI NO 

el Enf. cardiovascular (molestias cardiacas P ataque cardiaco, 

insuficiencia coronaria, oclusión coronaria, presión alta, 

arterioesclerosis, embolia) ..........................• SI ~ 

ll¿Siente dolor en el pecho con algún esfuerzo? ..•••.. SI NO 

2liLe falta el ~ira después del ejercicio leve? ......• SI NO 

3 l ¿se le hinchan los tobillos? ..........•..........•.. SI NO 

4ltSiente que no puede respirar bien cuando se acuesta o 

necesita almohadas adicionales para dormir? ....•.•. SI NO 

dl Alergias ...••...•..............•.••....••.•......•.•.• SI NO 

el Asma o fiebre do heno •...•..............•...••..••••.. SI NO 

f) Urticaria o erupcio:1es cutáneas •........•.•.••.••••••• SI 00 

g' Desmayos o convulsiones .....•.........•••...••.••••••• SI NO 

hl Diabetes ..•••..•...............••••.... ~ ••.••••..••••• SI M:i 

l'¿Tiene necesidad de orinar mas de seis veces diarias? 

.....•..••••••.•........•...•....• , .•••..•••••••••. SI NO 

2)¿Tiene sed la mayor parte del tiempo? .•.•••••.•••••. SI NO 

JllSc le seca la boca frecuentemente? ..•••••••••..•••• SI NO 

il Hepatitis, ~.;:tericia· o enfermedad del higado ••••.••••• SI NO 

j) Artritis .•••.•••••......•.•..•.•••••••••••• ·, ••••••••• SI NO 

k' Reumatismo articular agudo (articulaciones hinchadas Y 
dolorosas l ••••...••...•.•••• · ••••••••••••••••••••••• • • ·SI NO 

1 l Ulcera gástri.ca ..•••.••.••.•••••••••••••.••••••.•• ·.·SI NO 

m) Enfermedades del riñón •.•.. ; •••••.• ~ •••••••.•• • ••• • • · • ·SI NO 

nl Turbeculosis •••••.••••••••••••••••••••.••••••••••••••• SI NO 

ol•Tiene Ud. tos persistente o expectora sangre al toser?SI NO 

p) Presión baja •••••.••••••••••••••••••••• ~ •••• • •• ••••••• SI 00 

~) Enfermedades venereas ••.•••••••••••••••••••••••••• ~ ••• sI NO 
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rl Otras ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
a~¿Tuvo hemorragias excesivas o anormales después d~ extracciones 

cirugía o tr11.\1111a.tismos? ......•.•••••••..••.•..••...•...•. SI NO 

ai¿se le hacen cardenales fácilmente? •..••••.........•... SI NO 

blLAlguna vez ha necesitado una transfusión da sangre? ... SI NO 

Si contestó afirmativamente, explique las ci~cunstancias: 

9.JPadece Ud.algÚn trastorno de la sangre como ancmia? ...... SI NO 

10.¿Ha sido operado o sometido a tratamiento con rayos X para 

tumor, excrecencias o cualquier otra afeccion de la boca o 

labios? .......•..........••..•...•...••.......•.•.•....•. SI NO 

11.¿Esta Ud. tomando alguna droga o medicina? .••...•••••...•. SI NO 

Si contestó afirllVltivamente,anote lo que esté tomando: 

12.¿EstáUd. tomando actualmente alguno de los siguientes pro

ductos: 

al Antibioticos o sulfas ... , •..•••.••.•.•.•.•.••••••••••. SI NO 

bl Anticoagulantes (adelgazadores de la sangrel ••.••••••• SI NO 

el Medicamentos para presión alta •.•.•••••••••••••••.•••• SI NO 

dl Cortisona o asteroides ..•..••••••••••.•••••••••••••••• SI NO 

el Tranquilizantes .............••.•••••••.••••••••••••••• SI NO 

fl Aspirina ..............••.•..•••.••.••.....••••.••.. · .. SI NO 

gl Insulina 
1 

tolbutamida o productos pare-::idos ..••••..•.. SI NO 

hl Digital o medicamentos para enfermedades del corazón .. SI NO 

i) Nitroglicerina .•.....•.......•..•.....•.......•...••.. SI 00 

j) Otros~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
13.jEs Ud. alárgico o ha reaccionado desfavorablemente a los fár-

macos siguientes? 
al Anesté9icos locales ..•••.••••••••••••••.••••••. · · • . ···SI NO 

b) Penicilina o algún otro antibiotico ••••.••••••••••••. SI NO 

el Sulfas ••••••••••.••••.•••••••.•••••••••••••• • • • • • • • • ··SI ti> 

dl Barbitúricos, sedantes o pastillas para dormir •••••••• SI ti> 

e) Aspirina •••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• •.•··.SI NO 
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f) Otros 

14.tHa padecido Ud. algún trastorno relacionado con un tratamien-

to den tal anterior? .••.....•...••..•.....•.•••••.•••.••• SI ro 
a) i.Le duele a Ud. algún diente? ...•.....•...•••••.••••. SI N) 

b) .ise le acumulan alimentos entre los dientes? .....•...• SI N) 

c)íLe sangran las enc!as cuando se cepilla los dientes?.SI NO 

dlJLe rechinan los dientes durante la noche? .•....•..••• SI NO 

e)lTiene dolor de oídos o cerca de ellos? .....•......••• SI N:> 

flJLe han hecho alguna vez tratamiento periodontal? ..••. SI NO 

gllLe han proporcionado alguna vez instrucciones para el 

cuidado adecuado de sus dientes en casa? .....•.•..••. SI N:> 

h)¿Tiene Ud. alguna llaga o tumor en la boca? ••.•.•.•••. SI N:> 

i)¿Desea Ud. conservar sus dientes? ...............••.... SIN:> 

15.¿Padece Ud. alguna enfermedad o trastorno no mencionado ~ntes 

y que cree sea importante canocer? ...........••...•••••• SI N:> 

Si contestó afirmativamente, favor de explicar~-------------

MUJERES 

16. ¿Está Ud. embarazada? •..•......•....•••••••••••.•••.••••• SI N:> 

17.iTiene Ud. problemas con su ciclo (regla) menstrual? ••••• SI N:> 
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3.2 DIAGNOSTICO 

El diagnóstico consiste en el reconocimiento de una anomalía 

y una investigación concienzuda de la gravedad de un cuadro patQ 

lógico y la causa por la cual se ha producido. El tratamiento o 

corrección se basará en el estudio del caso sin omisión d~ factor 

alguno del caso y seguirá el curso más promisario hasta alcanzar 

el que se persigue. 

Son cinco los pasos dol diagnóstico y selección de tratamien 

to: 

Il Un estudio minucioso del cuadro clínico. 

II) Valoración Je las condiciones de los dientes remanentes y 

sus estructuras de soporte, referidos a: 

al Carga que soportarán los pilares y su capacidad de soste

nerla. 

bl Las propiedades relativa~ estáticas y ~etentivas del ta

llado de anclaje sobre los pilares. 

III) Determinación discriminatoria de la oclusión de los arcos, 

con la capacidad máxima de soporte de la carga de la estructura 

prot6tica. 

IV) Elección adecuada si el caso as{ lo requiero do un método 

ro~taurador que cumpla con los i·equisitos estéticos que exige 

el ·paciente, tanto como su Índice de caries, higiene bucal y la 

cooperación que se espera. 

V) Un plan de tratamiento que posibilite satisfactoriamente es

tos requisitos. 

Para lograr un buen diagnóstico en primer lugar hay qu" h~ 

cer un completo estudio de las cor.ciclones dentales del paciente, 

teniendo en cuenta tanto los tejidos duros como los blandos. E~ 

te estudio se tiene que relacionar con la sal.ud general y psic2 

log!ca. Con la información obtenida ya se puede formular u.1 plan 

de tratamiento basado tanto en las necesidades dentales del pa

ciente como en sus ci:cunstancias médicas psicologicas Y pers2 

nalea. 
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Los puntos básicos para a!nborar un buen diagnóstico y por con

siguiente un acertado plan du Lratamiento? después de elaborar la 

historia cl{nica son los siguientes: al el examen bucal bl los mo

delos de estudio el el estudio radiografico. 

3. 3 PLAN DE TRATAMIENTO 

Dentro d~ un plan ue tratamiento completo, que abarque toda la 

boca, la construccion de un puente, sorá sÓlamente una parte de la 

contribución para lograr la salud geueral del paciente. Y cuando 

se incluyen varias especialidades como: cirugía bucal, parodoncia 

endodoncia, ortodoncia y p:Ótesis parcial, esta 6ltima se incluye 

normalmente al final del pla~, aunque no necesariamente esto de

pende del caso clínico. Con frecuencia también se pueden colocar 

coronas en dientes anter~ores a la vez que en dientes posteriores 

se hace cualquier otro tratamiento. 

Una vez elaborado el plan de tratamiento, debe respetarse paso 

a paso consiguiéndose con esta sistematizacion mayor protección 

a las piezas dentarias, disminucion de tiempo de trabajo, reduccióñ 

de costo y obtención de una restauración satisfactoria. 

3. 4 EXAMEN INTRAORAL 

El examen bucal brinda la oportunidadde estudiar el estado de 

los tejidos, la calidad de la estructura superficial de los dien

tes, la movilidad de los dientes bajo presión o la excesiva movi

lidad de los dientes al tacto manual, la higiene bucal y la ~ole

rancia de los tejidos bucales a las restauraciones previas. Este 

tipo de examen se realiza mediante el uso de espejos bucales, e~ 

ploradores, hilo de seda dental, agua y aire. 

cuando se examina la boca hay que prestar atención a diver

sos aspectos. Observar cuanta placa bacteriana y en que áreas de 

los dientes se presenta. Deb{,!mos tomar nota de la presencia o ay 

sencia de inflamación así como de la arquitectura y del puntea

do qinqival. La existencia do bolsas gingivales su localización 
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Y profund~.dad. La localización y cantidad de caries en combina

ción con la capacidad de retener rlaca pueden da= una idea del 

pronóstico y del rendimiento probable de las nuevas restauraciQ 

nes. También facilita la elección del tipo de preparQciones que 

van a convenir. Por 6ltimo, se debe evaluar la oclusión,¿Hay 

grandes fasetas y desgastes? ¿Estan localizados o muy disemina

dos? la restauración de los incisivos debe reproducir la guía 

incisiva preexistente, o en algunos casos,.reem?lazar la que se 

ha perdido por desgaste o trauma. 

3.5 MODELO DE ESTUDIO 

Son imprescindibles para ver lo que realmente necesita el pa

ciente. Se toman impresione~ completas de la boca con alginato y 

se corren en yeso - piedra. Las impresiones deb~n ser precisas y 

complAtas y bien reproducidas en yeso piedra,se recortan se le 

dan, un terminado fino y se articula. 

El modelo de estudio es un medio de diagnóstico valioso del 

caso antes del tratamiento, y debe conservarse cuidadosamente 

junto con los demas registros del caso. Nunca se utilizaran los 

modelos de estudio para técnicas preliminares, para que no se 

m~ti:en ni se estrop~en. 

Para sacar el máximo partido de los modelos, éstos deberán 

estar montados en un articulador semiajustable. Si han sido mon

tados con ayuda de un arco facial y si el articulador ha sido 

ajustado con registros oclusales laterales, se puedo conseguir 

una imitación razonablemente exacta de los movimientos mandi~u

lares. Por dltimo, para facilitar un mejor análisis crítico de 

la oclusión, el modelo de la arcada inferior debe montarse en la 

posición de máxima retrusión. 

Como se puede medir con precisión la longitud de los dientes 

pilares ser{ posible determinar qu6 diseño de preparación pro

veerá adecuada retención y resistencia. Se puede apreciar clara

mente la inclinación de los dientes pilares, de modo que será 
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también posible preveer los problemas que pueden surgir al parale

lizar los pilares en busca de un adecuado eje de insercion. Así 

mismo se pueden vor claramente las migraciones hacia mesial o di~ 

tal, las rotaciones y los desplazamientos en sentido lingual o by 

cal ge;; los dientes que pueden servir eventualmente de pilares. 

Al examinar los modelos de estudio montados .en el articulador 

debemos observar los puntos siguientes: 

Il N~mero de dientes presentes, relación que guardan ~ntre s! y 

su posición dentro de la arcada. 

II) 
, 

as1 

Grado de sobremordida y superposición vertical y horizontal, 

como la relación interoclusal que se mide del ~argen gingi-

val del maxilar superior al margen del maxilar inferior. 

IIIl Relacion entre los tejidos gingivales y las prociones clf

nicas de las coronas de los dientes; cálculo aproximado de la 

relacioíi corona-raíz deducido de la observacioñ de los tejidos. 

IV) Contorno defectuoso de los dientes debido a restauraciones 

fracturadás, caries extensas o áreas desgastadas. 

Vl Reconocimiento de las relaciones funcionales entre los maxi

lares, con el objeto do descubrir puntos de contacto prematuros 

por las facetas de desgaste que ostentan los dientes. Estas ge

neralmente se presentan en el tercio incisivo de la cara vesti

bular de los dientes inferiores y sobre los planos inclinados 

de las superficies vestibulares de los dientes superiores. 

VI) Determinar el tipo de aparato protético más eficaz para las 

zonas edéntulas 1 grandes o pequeñas, y l;i resistencia de las pie

zas seleccionadas para soporte d~ puente o parcial removible. 

Los modelos articulados también son ~tiles para orientar al 

paciente acerca de lo que pueda ocurrir durante su tratamiento. 

3.6 ESTUDIO RADIOGRAFICO 

Esta ~ltima fase del proceso diagnóstico también ayuda a co

rrelacionar las observaciones obtenidas en el interrogatorio del 
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paciente, en el ~.xamen intraoral y la evaluacicS"n de los modelos 

de estudio. 

El estudio radiográfico debe ser muy cuidadoso para detectar 

caries, tanto en 'las superficies proximales sin restauraciones 

antiguas. Debe explorarse la presencia de las lesiones periapi

cales así como la existencia y calidad de tratamiento endodónti 

co previo. También se debe examinar el nivel general del hueso, 

especialmente en la zona de los eventuales pilares y calcular la 

proporción corona-raiz de éstos, la longitud, configuración y di 

rección de sus raíces. Cualquier ensanchamiento de la membrana 

periodontal debe relacionarse con contactos oclusales prematuros 

o trauma oclusal. Apréciese el grosor de la cortical alrededor 

de las pil!zas y la traberculación del hueso. 
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CAPITULO 4 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LOS PUENTES FIJOS 

Las indicaciones y contraindicaciones para puente son casi 

todas relativas y por lo tanto cada elemento debe soportarse 

con determinamiento ante de decidirse a emprender o no su con

strucción. 

4.l I~ICACIONES 
4.1.l Indicaciones generales 

4.1.l.l Psicoló'gicas 

Muchos pacientes no tolerarán una prótesis removible 
tir que no es Mparte de ellos" pero una protesis fija, 

ral es aceptada rapidamente como parte de la dentadura 

4.1.l.2 Enfermedad sist6mica 

por sen-

en gene-

natural. 

En el caso de un paciente con probabilidades de sufrir pérdi

das repentinas de conciencia, o espasmos, como en la epilepsia, 

cualquier tipo de aparato removibles está' contraindicada por t~

mor a su desplazamiento, fractura e inhalació.~ durante un ataque. 

En esto'! cases~ y cuando el reemplaz0 de uno o más dientes ausen. 

tes es importante~ debe ~olocarse una prótesis fija. 

4.1.l.3 C~nsideraciones ortodónticas 

En estos casos ya que permite una ubicacion mas positiva de 

los dientes que con cualquier otro método. 

4.1.l.4 Razones periodontales 

cuando los dientes son algo movible o tienden a migrar 1 la 

manera ideal par~ estabilizarlos es la coloca~ión de una férula 

fija o ¿~ un puente fijo, si el diente requiere ser reemplazado. 

4.1.l.S Fonación 

El reemplazo de uno o más dientes por medio de una prótesis 

·puede ayudar a la co:recciÓ.~ de un defecto en la fonación, el v2 
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lumen de una prótesis removible a menudo inducira' a mayores difi

cultades en este aspecto, 

4.1.l.6 Función y estabilidad 

La mayor estabilidad de la prótesis al estar fijada positiva

mente a los dientes pilares constituye un importante beneficio 

psicológico para el paciente. Tdmbién le provee una mejor funcio'ñ 

que la que puede lograrse con la mayor:a de las prótesis rem~vi

bles. Hay dos razones principales para esto: al su absoluta esta-
• 

bilidad durante la mastic'lciÓn normal bl las fuerzas de la oclu-

sión se aplican sobre el periodonto y por tanto sobre el hueso al 

veolar y el de los maxilares. 

4.1.2 Indicaciones locales 

4.1.2.1 Dientes adecuados como pilares que requieren restauracion 

Cuando los dientes seleccionados como pilares de puente re

quieren ser restaurados, la mayoria de 1,,as veces con coronas, el 

puente es lo más indicado, siempre y cuando no exista duda con 

respecto a su pron6stico. 

4.1.2.2 Falta de espacio para una reposición adecuada 

Cuando se ha perdido espacio después de una extracción, se 

puede volver a ganar algo de espacio mediante la reduccion del 

tamlio o la modificacion de las fcrmas de las coronas de los pi

lares y de esta manera dejar más lugar para un póntico adecuado. 

4.1.2.3 Necesidad de cambios en la morfología de los dientes pi

lares. 

Cuando la morfología de los dientes adyacentes al que debe 

reemplazarse necesita sor modificada en general lo más indicado 

E.S un puente. 

4.1.2.4 Angulacion desfavorable de los dientes para una prótesis 

removible. 

Cuando los dientes estáÍl muy inclinados puede estar contra

indicada una prótesis removib~o y el mejor resultado s~ logra 

casi siempre1 con un puente fijo. 
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4.1.2.S Relacion corona-raiz de los dientes 

La relacion corona-raiz debera ser de l a 1.5 es decir, por 

ejemplo, que si la corona mide l cm de longitud, la raiz debera~ 

medir 1.5 cm tomando en cuenta que esto estt sujeto a cambios. 

4. 2 CONTRAINDICACIONES 

Quiza la más importante sea una actitud desfavorable del pa

ciente hacia la odontología en general y hacia sus dientes en 

particular. 

4.2.1 Contraindicaciones generales 

4.2.1.l Incaoacidad del oaciente para coooerar 

Psicológicas y médicas. Los jó'venes y los ancianos no las to

leran bien y tampoco aquellos que están en estremo tensionados o 

son aprehensivos. 

4.2.l.2 Edad del paciente 

Ni el joven ni el anciano se adecuan, en general para la pró

tesis fija. En paciente joven el pronostico es malo a causa de las 

coronas clínicas cortas, las cámaras pulpares grandes, la gran ac

tividad de caries y la mayor probabilidad de traumatismo. En caso 

de los pacientes de mucha edad rara vez se justifican maniobras 

operatorias prolongadas a menos que los beneficios que quieran ob

tenerse sean muy importantes. 

4.2.1.3 Contraindicaciones de la aneste9ia local 

Un correcto trabajo de coronas y puentes por lo general no se 

puede realizar, sin la ayuda de anestesia local. Cuando esté con

traindicada será mejor evitar, incluso, las restauraciones cornpl~ 

jas. También tienen validez en las enfermedades hemorrágicas, los 

tratamientos anticoagulantes. 

4.2.1.4 Gran actividad de caries 

Cuando hay una gran actividad de caries se aumenta la probabi 

lidad de que se produzcan estas lesiones en los márgenes de los 

retenedores y por tanto un mayor peligro de fracaso del puente. 

4.2.l.5 Considcracione~ ginc:vales y periodontales 
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Cuando un paciente sufre de una gingivitis proliferativa tal 

como la causada por la epanutina, a menos que ésta se pueda con

trolar. 

4.2.l.6 Gingivitis marginal grave 

Cualquier protesis pe.3e a su perfección provocará cierta irri

tación gingival que aunque mínima, agravará cualquier gingivitis 

ya pres~nte 1 la cual debe ser siempre tratada antes de considerar 

la colocación de una prÓtes is. 

4.2.l. 7 Enfer~ednd periodontal avanzada 

Cuando el estado periodontal de la boca es malo y hayan comen

zado a producirse migr~ciones 7 el tiempo y el esfuerzo requeridos 

para la construcción de un puente, casi siempre no se justifica. 

4.2.2 Contraindicaciones locales 

4.2.2.l Pronostico de los diente~ cilares 

Los factores co~traindicantes del uso de u~ diente como pilar 

pueden dividirse en: los que afectan a la corona y los que cvncie~ 

nen a la ra.Cz:. 

4.2.2.1.1 Factores que afectan a la corona 

Il La resistencia de la corona, e incluso la del tejido dentario 

remanente después de cualquier tratamiento necesario, como la re

moción de caries 1 dentina malforrnada y dábil corno el caso de la 

dentinogénisis imperfecta. 

II) La magnitud y ubicación de la caries y las caries subgingiva

les profundas contraindican con fuerza el uso de un diente corno 

pilar de puente. 

III) Posibilidad de obtener retención adecuada, depende de la lon

gitud, el tamaño y la forma de la corona. 

4. 2. 2. i.-2 ·Factores que conciernen a la raíz. 

Il El esta.do apical. Si existe cualquier infección apical debe 

tratarse y comprobar la electividad del tratamiento ante~ d3 uti

lizar al diente como pilar d~ puente, o si exi9te alguna duda re~ 

pecto a la vitalidad del diente. 

II) El lrea efectiva de la superficie radicular del diente debe 
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ser suficiente para soportar cualquier carga que se pueda realizar 

sobre 61. 

III) El estado periodontal de los dientes. cuando peor sea el est~ 

do periodontal, más baja será el área de la superficie radicular y 

menor el soporte Óse<J disponi~le para el puente. 

4.2.2.2 Longitud de la ~recha 

I) Cuando más larga sea la brecha, mayar será la carga que se rea

lizará sobre las dientes pilares, es decir que no se cumple la ley 

de Ante que dice: "la suma de las superficies parodantales de los 

dientes por sustituir1 deberá ser igual o menar a la suma de las su

perficies parodantales de los ~ientes pilarus". 

Tomando en cuenta el valor promedio del área periodontal de 

los dientes se ha hecho esta tabla de valores protésicos ~üe sim

boliza la capacidad de retencion radicular. 

Incisivos centrales superiores .....•............•...••.. 2 

Incisivos laterales superiores e inferiores ••.••••••••••. ! 

Caninos superiores e inf::iriores .................... -.· ... 3 

Pr. imeras fremolares superiores ......•••.••••••••••••••••.. 2 

Segundos premolares superiores ......•.....•.••••••••••••• l 

Primeros y segundos molares superiores e inferiores .••••• 3 

Terceros molares superiores e inferiores .•.••••.••••••••• l 

Incisivos centrales inferiores .....••..••••••••••••••..•• l 

Primeros premolares inferiores .•.•.•..••••••••••••••••••• 1 

Segunclos premolares inferiores .....••.•..••••.•••.•••..•• l 

II) cuando una prótesis fija colocada anteriormente, muestra la 

evidencia de que la mucosa reacciona desfavorablemente a tale~ 

condiciones. 
III) cuando en la zona anterior hubo una gran pérdida de proceso 

alveolar y los dientes artificiales de una prótesis fija serián 

excesivamente largos y antiestéticos. 

IV) cuando sea necesario restaurar el contorno facial por medio 

de la ba~e de una prótesis reroovible. 
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VI Cuando los dientes p~lares presentan zonas radiculares expues

tas que no pueden ser cubiertas por ~l retenedor (en el caso de 

reces ió., ging i val) • 

VI) Cuando no se observa una estricta higiene bucal. 

VII) Cuando el hueso de sopor~e tenga absorción. 

Ventaias v de:;ventajas -:e los puentes fijos 

Ventaias 

al Mayor comodidad para el paciente porque no se desalojan fá-
cilmente. 

b l Durabilidad. 

el Est!mulo f isiolÓgico. 

dl Mayor estética. 

el Factor psicológico. 

f) FEruliza los die~tes, evitando migración dentaria. 

Desventajas 

al Necesidad del desgaste de los dientes pilares. 

bl Dificultad en su reparación. 

el Dificultad de construcción. 

d) Alto costo. 
el cuando esta mal adaptada, ocasiona caries y afecta los teji-

dos blandos. 

• , 
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CAPITULO 5 

TECNICAS DE IMPRESIONES (MATERIALESl 

5 .1 LA IMPRESION 

La impresión es la reproducción en negativo que se hace llevando 

a la boca un material blando, semifluido y esperando a· que se endu

rezca. Segun el material empleado, la impresion terminada será rí

gida o elástica. Las más utilizadas en prótesis fija son las que al 

retirarlas de la boca son elásticas.De esta reproducción en negati

vo de los dientes y de las estructuras próximas, se hace un positivo, 
• el modelo. 

5.1.l Impresión primaria 

Es la impresión que se torna a la boca del paciente tal y como 

llega al consultorio y por medio del c6al obtendremos el modelo de 

estudio. 

5.1.2 Impresión segundaría 

Es la impresión que se toma a las preparaciones de los dientes 

previamente realizada y con la que obtendremos los modelos de tra

bajo. 

Existen tres razones principales por las que se toma una impr~ 

sión: 

I) Reproducción de los dientes tallados, en especial en los marge

nes. 

II' Reproducción de las caras oclusales de todos los dientes, para 

poder evaluar la articulación con tanta precisid'ñ como sea posible. 

III) Reproducción de la morfología general de los dientes; se apli

ca sobre todo a aquellos que estan junto al puente y a los homólo

gos. 

Las principales propiedades que requiere un paterial para im

presión son: 

al Exactitud - Deberá reproducir detalles y contornos de las 

superficies talladas de los dientes con una tolerancia más o menos 

20}(. 
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b) Elasticidad, resistencia y ausencia de distorsioñ-. Tendrá 

una elasticidad suficiente para reproducir con precisión las zo

nas retentivas sin desgarrarse r.i sufrir distorsión cuando se re

tire de la boca. 

c) Estabilidad dimensional -. Al retirarse de la boca debe ser 

establ~ y sin signos de distorsión ante de hacer el modelo. 

d) Escurrimiento - El material serc(de baja viscosidad para 

que fluya con facilidad cuando se lo inserta en la boca, penetre 

en los surcos más delgados y reproduzca los detalles más peque

l'ios. 

e) Característica de fraguado favorable -. Lo ideal consiste 

en el tiempo adecuado, o sea un fraguado rapido de aprox1madamen 

te 5 minutos. 

f) Vida util - Debe permitir su alma~enaje ante de ser mez

clado durant~ por lo menos un año sin mostrar signo de deterioro. 

g) Compatibilidad con los materiales para troqueles -. 

b) Aceptable para el paciente -. No debe provocar al paciente 

una molestia indebida ~i irritar sus tejidos. 

i l Economico -. 

Hay muchos m~terial~s para impresión que se pueden utilizar 

para construir prótesis de coronas y puentes. Los más comunes son: 

·les elásticos (hules de polisulfuro o mercaptanos y hules de sili

cónl y los hidrocoloides lagar reversible y los irreversibles algi 

natos) 

5. 2 IMPRESIONES CON BASE DE CAUCHO 

El hule de polisulfuro 7 la silicona son excelentes materiales 

elísticos de impresion en odontolog{a restauradora, y cuando se em 

plean correc~arnente, s.e obtienen irnpres iones muy precisas, con re

producc~ones excelentes de loe detalles.superficiales. Estas irnpr~ 

sienes tienen también la ventaj~ de.permanecer estables dimension~l 

mente cuando se guardan en las c~ndiciones 1e temperatura humana 

del m~dio ambiente' y son tanbián resistentes y duraderas. 
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Con los materiales de impresión de goma se han empleado dos 

técnicas clínicas: el método con jeringa y portaimpresiones y la 

técnica a dos tiempos. En el primer método ~e inyecta un caucho 

de poco peso y de facil volatización on los detalles de las pre

paraciones de los dientes por modio de una jeringa especialmente 

dise~ada. Inmediatamente se coloca en posición sobre toda la zona 

una cubeta cargada con un caucho de mayor peso. cuando ha fra9uA 

do la impresión se retira la cubeta completa con la impresión. 

Con la técnica en dos tiempos, se toma primero una impresión u

sando un material más completo en la cubeta; con esta impresión, 

no se pretende obtener todo~ los detalles, y se retira de la bQ 

ca cuando la goma se ha endurecido. A continuación se aplica una 

capa fina de una mezcla de caucho fino sobre la impresión previA 

mente obtenida, la cuaL se vuelve a colocar en la boca, ajustan

dola firmemente. Cuando la impresi6n se ha endurecido, se reti

ra la cubeta de la boca y se podrá observar que la nueva capa ha

brS reproducido todos los detalles de la preparación. 

5.2.l Imp~esión de los conductos radiculares 

En caso de que haya que impresionar conductos radiculares ~on 

materiales a base de goma se puede inyectar, sin inconvenientes, 

en los pins, siempre que se use una boquilla pequeña. 

Los errores en la técnica de inyección ocasionan que quede ai

re en la base del canal, (en estos casos la impresion quedará cor-· 

ta', o que los residuos de aire se distribuyen en cualquier parte 

del canal lo cual producirá la ruptura de la impresión en el si

tio en que est& la burbuja de aire y una parte de la pasta qi1eda

r& dentro. 

5.2.1.l Otros métodos 
El material tanbién se puede introducir en los car.ales por me

dio de un espiral lentulo, colocado en la pieza de mano. Se sumer

ge el espiral en el material de impresión y se inserta en el canal: 

con el movimiento de la pi~za de mano se va introduciendo en ma

Lerial y se mantiene fundicnando mientras se retira, poco a poco, 
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el espira 1 y se saca del canal. Esta técnica se puede usar con cual 

quier canal pa=a pins que pueda rP.cibir la entrada del espiral. 

Otro método que se emplea con frecuencia para tornar las impre

sio'les de los canales para los pins, consiste en cole.car pins plás

ticos de tamaño adecuado er. los car.3les. Cuando se han colocado to

dos los pins plásticos se toma la impresión en la forma habitual y 

los pins plásticos se retiran junto con ia impresión. 

5.2.2 Pre~araciór. de la boca oara la to~a de tm~restor.es 

Hay que segu1r varios pasos: la limpieza de la boca y de las 

preparaciones, el aislamiento del área de la impres1Ón y la elimi

nación de todo rasgo de saliv;:i y de humedad y 1 finalmente, la colQ 

cación de ap6sitos para retraer los tejidos. El paciente se debe 

lavar meticulosamente cor. un enjuagatorio astr1nqente y, después, 

el odont6logo podrá quitar cualquier residuo de saliva secando las 

zonas de las glándulas mucosas con una qasa de .llgodón. Tamb1én 

hay que limpiar cuidadosamente las preparaciones de los dientes, 

para que queden libres de residuos y ?articulas de cemento. Se CQ 

loca un eyector de saliva y se aplican rollos de algodón para ai! 

lar el área de la impresión. A continuación se secan los dientes 

y la mucosa con torundas grandes de algodón o con los rollos del 

mismo. Las partes interproxim~les de los dientes se secan con la 

jeringa de aire y 7 por Último, se secan las preparaciones de los ;.~ 

dientes con torundas de algodón. 

5.2.3 Control de los tejidos aingivales 

Para conseguir una imprestón precisa de los márgenes cervica

les de los dientes pilares de puentes, que muchas veces ~st&n co

locados en el surco gingival, hay que to~ar ciertas precauciones, 

para que la pasta de caucho, o cualquier otro material de impre

sión, alcance estas regiones cuyo acceso es difícil. Se puede OE 
tener un buen acceso, bien sea cortando el tejido gingival o me

diante retraci6n del mismo• separándolo del diente. 

5.2.3.l Retracción del tejido 
se pueden aplicar dos m~todos comunes. Uno de· ellos depende 
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de la separaci6n mec~nica del tejido y el otro se basa en una re

tracción fisiológica del tejido para formar un surco alrededor del 

diente. En las cavidades con paredes profundas, o en los molares 

cuya superficie distal está en contacto con una hipertrofia de te

jido fibroso en el área retromolar, esta. indicado el uso de un ap§ 

sito mecdnico. Este apósito se hnce con pasta de oxido de zinc-eu

genol impregnada en fibras de algodón, que se coloca en la zona 

gingival y se empaca en la hendidura gingival con una sonda o ex

plorador. Generalmente se coloca una cura temporal en la cavidad 

del diente que sirve para mantener el apósito en posición. Este 

se de~a, por lo menos 24 horas, y al retirarlo, el tejido se habrá 

separado de la superficie del diente, obteniéndose as! un buen a

cceso al área cervical de la preparación. 

El segundo, y m&s com~n método de retracci6n de tejidos blandos, 

con~iste en colocar cuidadosamente en el surco gingival alrededor 

de los dientes en que se han hecho preparaciones, un hilo impreg

nado con un vasoconstrictor 1 o un astringen.te, y dejarlo en posi

cidn hasta que el reactivo se absorbe y el tejido se torne isqué

mico y se encoge. Casi siempre se logra esto en unos 5 minutos, y 

entonces se quita el hilo y se inyecta inmediatamente el caucho 

en la zona gingival. 

Se puede adquirir en el comercio hilos impregnados con reacti. 

vos. El hidrocloruro de adrenalina es uno de los que se usan y ai 

túa perfectamente. La Asociación Dental Americana y la Asociación 

Americana de Cardiolog1a han manifestado que este material no se 

debe aplicar para la retracci6n gingival en enfermos con afeccio

nes cardiacas. debido a que se han presentado casos de reacciones 

sistemáticas por la absorci6n de la adrenalina, cuya proporción 

es bastante considerable en el apósito. 

5.2.4 Pasos para la toma de la imoresi6n 

Aqui trataré de explicar las técnicas que se pueden aplicar. 

tanto a los productos de hules de polisulfuros como a las silico-
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nas que se presentan en dos consistencias: una para la cubeta y 

otra para la jeringa. 

5.2.4.1 Técnicas en dos tiemoos (siliconal 

La fabricaci6n de los silicones se realiza de la siguiente ma

nera en una pasta el polidimetil-siloxano y el poletil-silicato, 

habiéndoseles agregado un relleno inerte que deberá tener partícu-· 

kas de sílice finamen~e dividido, cuyo tamaño deberá ser aproxima

do al de las macromóleculas del polimero silicón ldiametro de 10 

a 20 milimicras1. El reactor que regul~rmente se usa líquido, está 

compueto por octoato da estaño y un colorante que per~ite observar 

una mejor homogenizaci6n de la mezcla. 

5.2.4.l.l Pasos a seguir 

Una vez elegido el portaimpresioncs adecuado para el caso, to

mamos una iinpresión con un material de silic6n que tendrá una cie~ 

ta dureza pero no una gr~n fidelidad para el maneJO de este mate

rial se seguiran las indicaciones del fabricante en cuanto a las 

proporciones entre la base (endurezadorl o reactivo. debiendo ~ane

jarlo en una losa, haciendo una tortilla y ésta Q su vez hacerle un 

cuadriculado con nuestra espatula: esto es con la finalidad d~ po

der distribuir uniformeme~te nuestro endurezador y finalmente se a

masara, se coloca en el portaimpreeiones y se lleva a la boca del 

paciente donde las preparaciones por impresionar deberan estar ais

ladas, secas y limpias. Se coloca en posición y prestor.amos debien

dó dejar en ld parte superior una pequeña porción fuera de la boca 

para ir verificando el estado de reacción que vaya presentando el 

material. Después de unos 5 minutos más o menos se rettra de la bo

ca. En realidad lo que se ha hecho es la elaboración de un porta

impres iones individual al caso q~e estamos elaborando. 

Se lava bien la impresi6n con jab6n y despué~ con alcohol y se 

procede a hacer la impresión final con un material igual a base de 

silicona pero que a diferencia de la anterior tendrá una gran flui 

dez e igual una gran ~idelidad. Esto nos dará una impresi~n fina en 

detalle de nuestro proposito a impresionar. Para el manejo de este 
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material se debe seguir las instrucciones del fabricante en cuanto 

a proporciones así mismo el tiempo de manipulación. s~ deberá co

locar teniendo ya preparada la pieza por impresionar sn una losa 

limpia y si previamente se ha preparado el silic6n pesado, se de

berá limpiar perfect)~~nte y se deposita en un portaimpresiones que 

tiene el silicón pesado, haciende inicialmente una ligera presión 

para que se expulse el excedente. Enseguida se deja de hacer pre

sión y se sostiene: una vez polim~riz~da se retir~ de la boca y s~ 

verifica que los detalles est~n marcados en forma correcta. No de

be de quedar en la impresi6n zona muy gruesa, al contrario debe de 

cristalizar a la impresión anterior en determinada zona; se retira 

se lava y se hace el modelo. 

5.2.4.2 Técnica con jerincra y portaimpresiones (hules de polisul

furo o mercaptanosl 

Fórmula: 

Base Acelerador 

Po limero sulfurado 79.72% Peróxido de plomo 77.E5% 

Oxido de zinc 4.89% Azufre 3.53% 

Sulfato de calcio 15.39% Aceite de castor 16.84% 

Otros l.98% 

5.2.4.2.l Pasos a seauir 

Il Se alista todo el mat~rial y equipo, se prueba el portaimpresio-

nes en la boca. 
II) En la me$a auxiliar, s~ colocan dos espatulas y dos losas para 

hacer las mezclas. En una se vierte la cantidad conveniente de m~ 

terial de imptesión y de catalizador para el portaimpresiones Y en 

la otra los mismos materiales para la jeringa. 

III) Se prepara la boca lcomo se describió previamente! 

IVl Se coloca en posici~n el aposito de hilo, empezando por ~n si

tio de fácil acceso y donde no ~s posible impresionar las prepara

ciones de los dienten. 
vl se mezcla el material que se va a usar con la jeringa Y se car

ga ésta, tal como quedó previamente: se mezcla el material para el 
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portaimpresiones y se carga. 

VI) Se retiran los apósitos de retracción gingival y a continua

ción, los rollos de algodón e inmediatamente el operador empieza 

a inyectar la pasta con la jeringa. Inyectará primero en la pre-

paración que esté situada mas hacia la parte distal, y seguirá 
luago con las que están m1ís hacia mesiaJ... El extremo de la boqui-
lla se hace penetrar lo m1ís pro fundar.u~n te posible en las prepara-

cienes y se inyecta suficiente material para que se pueda extender 

libremente fuera de las partes inte:proximales. Hay que intentar 

inyectar en el surco gingival. Las superficies coronales de lo~ 

dientes preparados se cubren con la pasta desde las caras vesti

bular y 1 ingual. 

VII' Se lleva el portaimpresiones a la boca y se presiona bien 

hasta r¡ue las guías oclusales coíncidan con los dientes corres

pondie~ tes. Se deja el portaimpresiones en posici6n durante 2 o 

3 minutos, manteniéndolo inm6vil con la m~no; después de este 

tiempo, ya no hay peligro de dejarla en la boca hasta que esté 

lista para retirarla. No se debe mover el portaimpresiones, por 

lo menos durante 10 mrnutos después del comienzo de la mezcla. 

VIII! A continuaci6n se retira la impresión de la boca, ejercien 

do una fuerza gradual siguiendo la dirección de la lrnea princi

pal de entrada de las preparaciones. No es necesario retirarla 

con una presión fuerte como ocurre con los hidrocoloides. Cuan

do se ha retirado la impresi6n 1 se lava con agua fría, se seca 

con aire y se examina para comprobar que se han reproducido to

dos los detalles. 

S.2.5 Causas de fracaso 

La causa más frecuente de este problema es la remoción de la 

impresi6n de la boca antes de que la polimerizaci6n haya avanza

do superficialmente. 
otra causa de defectos es poner una masa muy grande de caucho 

en una cubeta comdn, no individual, lo qua aumenta la contracción. 
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La soluci5n consiste en utilizar portaimpresiones individuales, 

especiales para cada caso, que reducen el volumen del caucho de 
3 o 4 mm. 

En puentes extendidos o cuando se conservan las ü:ipresiones 

durante un largo per{odo puede ocasionar defectos. 

En algunas ocasiones, puede haber zonas retenttvas en la bo

ca como por ejemplo, alrededor de dientes apinados o en linguo

versión o en vestibuloversión. Pueden lleg~r a ser de una magni 

tud tal que distorsionen el caucho exageradamente y éste no pue-

da recuperar su forma original. ' • , 
Si se deja la impresi6n en la mesa del laboratorio, o se em

paca para enviarla en posición tal que quede soportando su propio 

peso en alguna parte de la pasta, ésta se puede correr y distor

sionar y los troqueles y restauraciones no saldrán exactos. 

Si. no se retira la impresión de la boca siguiendo la línea 

general de entrada de los dientes y de las preparaciones, algu-,, 
nas partes de la impresión pueden quedar sometidas a una tensión 

excesiva y el caucho se puede deformar sobrepasando los límites 

de su poder de recuperación. 

Dificultades en la reproducci6n de todos los detalles en la 

impresión. La parte que se pierde con mSs frecuencia, son los d~ 

talles de las áreas cervicales. El motivo puede estar en una re

tracción insuficiente del tejido blando o en dejar demasiado ti

empo entre el momento en que se retira el apósito y la toma de 

la impresión. También puede ser debido a una falla al colocar-la, 

boquilla de la jering~ en la zona cervical que al no quedar en 

!ntimo contacto con dicha are3 no permite que la pasta se exti

enda sobre el cuello del diente ni penetre en los espacios pro

ximales. 

5. 3 I:o!.PRESIONES ~ON RIDROCOLOIDE REVERSIBLE OE AGAR 

Formula: 

Agar-agar 

B6rax 

8.00% a 15.00% 

o. 20% 
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Sulfato de potasio 

A qua 
2.00% 

83.50% 

Los hidrocoloidee, a base de agar, son qels reversibles de 

agar que se pueden licuar calent&ndolos y solidificar enfriándQ 

los. 

En las ~ácnicas de odontología restauradora los materiales 

de improsi6n de hidrocoloides agar se usan con un método de je

ringa-portaimpresiones. con el cual se inyecta la pasta con una 

jeringa en los detalles de la preparaci5n del diente y en segui

da se toma una impres\ón con un portaimpresiones cargado del mi~ 

mo material para obtener la reproducci6n del resto de la zona. 

El material se prepara ant-es de usarlo, calentándolo mediante un 

proceso controlado y dejándolo a una temperatura adecuada para 

introducirlo en la boca. Ur.a vez que la impresi6n está en posi

ción en la boca se enfría el material mediante la circulaci6n de 

agua a través de unos tubos incorporados al portaimpresiones ha~ 

ta que termine la reacci6n, y entonces se retira de la boca. Los 

p:ocedimientos clínicos son muy similares a los 'l9ado9 con loe 

materiales a base de caucho, y difieren principalmente en Pl tipo 

de jeringa y portaimpresiones que se utilizan. 

5.3.l Paso9 a seguir 

I) Se redne el equipo necesario y los accesorios y se escoge el 

portaimpresiones. Se cortan los ap6sitos de hilo de la longitud 

adecuada y se dejan a mano. 

Equipo necesario -. Portaimpresiones, jeringa, agua y calen

tador para hidrocoloide (compartimiento para hervir el agua, com 

partimiento para templar el agua, compartimiento para guardar el 

material hayta que se vaya a us~r, indicador de tiompol. 

II) Se prepara la boca. 

III) El ap6sito de hilo so coloca en posición. 

IV) Se saca el material de impr·esi6n del compartimie!'\to del calen 

tador. Se inyecta al ~gar en el portaimpresiones hauta llenarlo 

completamente. se coloca el portaimpre•iones en el compartimiento 
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con el agua a temperatura adecuada para la boca y 1e deja por lo 
menos 2 minutos. 

Vl Se retiran los ap6sitos con unas pinzas: tambi6n se quitan 

los rollos de algod6n y se saca la jeringa del compartimiento 

de conservaci6n,inm€diatamente se inyecta el agar en la parte 

más profunda de la pre?aracion que esté situada más distalmente 

y procurando inyectar también en todas las áreas cervicales. 

VI\ Se saca el portaimpresiones del ba~o de agua templada, y 

con una espátula, se quita una capa fina de agar de la super

ficie del material para eliminar todo exceso de· agua; se cona.so 

ta la manguera de agua y se lleva el portaimpresiones a la bo

ca. Hay que tener cuidado, al ajustar el por~aimpresiones para 

que no haga contacto con los dientes. Se estabiliza el porta

impresiones y se deja circular el agua por un mínimo de 5 mi

nutos. 

V:til La cubeta se retira de la boca mediante un movi"miento 

fuerte y rápido, lo que se podría l~amar ·un mevimiento de cha~ 

quido. P0r dltimo se examina la impresi6n y se corre en yeso 

piedra tan pronto como sea posible. 

5.3. l. l Impresiones de los canales de los pins 

El agar no es lo suficientemente fuerte para poderlo sacar 

. de los canales de los pins sin que se rompa. Cuando hay que to

mar una impresi6n de estos canales, la práctica más convenient~ 

es hacer uso de pins pl!sticos, insertados en los. canales con 

anterioridad a la toma de impresiOn. 

S. 3.2 Conservaci6n de la impresiOn 

Las impresiones de agar pierden agua en el medio ambier.te y 

se producen camoios dimensionales. Para coni;<Jguir una reprodu

cci6n precisa, se saca inmediat3mente el modelo de yeso piedra. 

Si por cualquier motivo hay que guardar la impresiOn durante un 

corto tiempo, es mejor col_ocatla en un recipiente con humedad 

saturada y en estas condiciones, se pueden conservar las pastas 
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_de agar, más o menos una hora, sin que se produzcan cambios dimen

sionales apreciables. Sí esto no es posible, se puede eubrir la im 

presi5n con una toalla h6meda, durante un período corto de tiempo, 

hasta que se seque el modelo. 

5.3.3 Causas ae fracaso 

Si la temperatura del ba~o de acondi~ionamiento es muy alta, 

se pueden cau~ar quemaduras graves en el tejido oral. Si por el 

contrario, el agua está muy fria, el agar quedará demasiado vis

coso Y no podrá copiar convenientemente todos los detalles. El 

enfriamiento del agar en la boca puede ser causa de problemas. 

El agua para enfriar el portaimpresiones no debe estar por deb~ 

jo de los 12 't: porque las temperaturas más bajas de ésta, oca

sionan un enfriamiento dP.masiado rápido del agar, con tensiones 

internas consecutivas, que mín tarde ceden y resultan en un mo

delo deficiente. Los pac1entes con dientes hipersensibles se 

pueden quejar a veces de dolor térmico cuando se les toman im

presiones de agar. En los casos en que la reacci6n dolorosa es 
. ~- ·1· muy acentuada 5 es necesario apltcar aneatesta o uti izar otro 

material de impresi6n. 

5.4 IMPRESIONES CON BIDROCOLOIDES IRREVERSIBLES (ALGINATQ1 

Los hidrocoloides de alginato se suministran en forma de polvo 

para mezclarlo con agua, ~~e se solidifica en un gel que no puede 

ser licuado de nuevo. 

Con las impre~íones de alginato se pueden reproducir excelen

tes modelos de estudio y se pueden hacer modelos de trabajo para 

aparatos removibles provisionales; también se pueden utilizar pa

ra registrar las relaciones de los retenedores de puentes y en la 

fabricacion de puentes acrilicos temporale~. 

5.4.1 Proporciones y mezcla 

Hay que seguir estrictamente las instrucciones del fabricante1 

para hacer las proporciones y la mezcla de' material. El método 

más común es el de añadir ~na proporción de polvo previamente m.e-
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dida a una cantidad tambi~n determinada de agua. 

Formula: 

Alginato de potasio 

Tierra diatomeas 

Sulfato de calcio 

Fosfato trisódico 

5.4.2 Pasos a seguir 

12.00% 

70.00% 

12.00% 

2.00% 

Il Se pide al paciente que se lave con un enjuagatorio astringente, 

y el operador secar~ el paladar con una gasa, lo mismo que ~os 

dientes, antes de tomar la impresión. 

II) Se carga el portaimpresiones con pasta y se al~sa la superfi

cie con un dedo mojado, Se cubren con pasta las superficies oclu

sales de los dientes, aplicando el material con una espátula pequ~ 

ña o con el dedo Índice y se lleva el portaimpresiones a la boca. 

El paciente debe estar sentado lo más recto posible, sin que se 

quite visibilidad al operador. La cabeza debe de estar bien hacia 

adelante, y se instruye al paciente para que respire por la nariz 

cuando se lleva el portaimpresiones a su sitio. Hay que estabilizar 

el portaimpresiones por lo menos durante 3 minutos hasta que se 

pierda el brillo de la superficie, o durante el tiempo que reco

miende el fabri~ante del alginato. Se desprende la impresión con 

un movimiento rápido. Se examina la impresión por si hay defec

tos y si es satisfactoria, se corre con yeso piedra tan pronto • como se pueda. Se puede conservar durante algunos mínutos en un 

recipiente húmedo o cubierto con una toalla mojada. Los algina

tos no se pue1en almacenar mucho tiempo porque se presentan ca~ 

bios dimensionales. 

5.4.3 Causa de fracaso 

Las proporciones incorrectas del agua y del polvo producen 

cambios en la consistencia y en la reacción de endurecimiento del 

material de impresión, y.pueden ocasion~r una superficie defec

tuosa de la impresión e impedir la reproducción de los detalles. 
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Si no se mezclan bien el polvo y el agua durante el tiempo que 

est~ recomendado, se formará una pasta que no será homogénea ni 

lisa, se afectará la calidad dE la superficie de la impreJiÓn 

y los detalles no quedarán bien registrados. Esto también puede 

ser debido a no haber preparado bien la b~ca, quedando saliva 

en lo~ detalles finales de las superficies oclusales de los dien

tes. Cuando se saca la cu!.)eta lent~raente hay más peligro de que 

se rompan las partes muy finas de la impresión. También se puede 

aumentar la incidencia de desgarramiento de la pasta si ésta se 

saca antes del tiempo recomendado. 
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CAPITULO 6 

DISE~S DE LOS PuENTES 

Trataré en el presente capítulo de dar una id~a de los aspec

tos m!s importantes que se deberán tomar en cuenta en la elabora

ci6n d~ una pr6tesis. 

Considero pues, esta fase una de las m~s importantes en la 

practica de prótesis fija ya que no se trata de llevar sólo un 

procedimiento cl(nico o mecánico de rutina; se trata de diseñar 

una pr6tesis, que mal planeada puede ir al fracaso aún cuando los 

procedimientos clfnicos hayan sido bien llevados. El fracaso en 

el dise~o de la pr6tesis ocasiona molestias al paciente y por con 

siguiente al dentista. 

6. l COMPONENTES DE LOS PUENTES FIJOS 

6.1. l El Pilar, soporte o anc~ .... ~ 

Es un diente al cual se ajusta el puente por medio del retene

dor, o sea que es la pieza que carga o soporta al puente. 

6. l. 2 Retenedor 

Es una restauración que asegura el puente a un diente, devol

viéndole su funci6n antomica y estética. 

6.1.3 Conector 

Es la parte del puente que une el retenedor con el póntico. 

6.1.4 P6ntico o pieza intermedia 

Es la parte del puente que sustituye al diente natural perdido. 

6.2 SELECCION DE LOS·PILARES 

En la selecci6n de los pilares hay que considerar los factores 

siguientes: for!l'.a anat<Smi.:;c. de lo::i dientes, extensión del soporte 

periodontal y la relació~ corona-raíz de los dientes, movilidad ~e 

los dientes, posición de loq dientes en la boca y naturaleza de la 

oclusión dentaria. 
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6.2.l Forma anatómica 

La longitud y la f?rma de la raíz son de primordial importan

cia ya que estos factores condiciona~ la extensión del soporte pe

riodontal que el diente aporta a la pieza intermedia, o a las pie

zas intermedias si ·Son más de. una. Cuando más larga sea la raíz 

más adecuada será el diente como anclajt. La naturaleza de la raiz 

es también muy importante; los dientes multirradiculares son más 

estables que los que tienen una sola raíz, y los dientes con raí

ces aplanadas (por ejemplo1 los caninos y los biscúspidesl son 

también más estables que los que las tienen redondeadas ipor eJem 

plo los incisivos centrales y laterales). La longitud y la natur~ 

leza de la raíz se estudia con las radiografías del caso. 

6.2.2 Extensión del soporte ceriodontal y relación corona-raíz 

L~ extensión del soporte periodontal depende del nivel de la 

inserción epitelial en el diente. Cuando han existido afecciones 

periodontales que han sido tratadas con resultados satisfactorios 

el nivel de la inserción suele estar más bajo de lo normal. El ni 

vel del soporte periodontal afecta a la relación corona-raíz: cuan 

to más larga sea la corona clínica en relación con la raíz del di

ente, mayor será la acción de palanca de las presiones laterales 

sobre la membrana periodontal y el diente será menos adecuado como 

anclaje. El nivel del soporte periodontal se puede diagnost.car 

poc el exameri cl.í'.nico de la profundidad del surco gingival y por 

la evidencia radiografica del nivel del hueso alveolar. 

6.2.3 Movilidad de los dientes 

La movilidad de un diente no lo describe como pilar de un 

puente. Hay que averiguar la causa y la naturaleza de esa mov1li~ 

dad. cuando la cau3a ~s un desequilibrio oclusal que se traduce 

en que el diente reciba fuerzas indebidas, si se corrige esta 

situación. se puede esperar que el diente vuelv~ a su fijación 

normal. Pero, de todas maneras, en los caaos que han estado bajo 

tratamiento periodontal
1 

puede haber dientes flojos como resul-
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tado de pérdida de soporte Óseo. Estos dientes se pueden asegurar 

y en muchos caso sirven como pilares, a plena satisfacción, si se 

ferulizan con los dientes contiguos. Si se utiliza un diente con 

movilidad como 6nico pilar final, se transfiere más presión sobre 

el otro anclaje y, segun sea la extensión del puente, se pueden 

ocasionar daños irreparables. En algunos casos, si es indispensa

ble utilizar un molar flojo y es el Último diente en la arcada, 

se puede compensar este problema ferulizando dos o máe dientes en 

el extremo mesial del puente. 

6.2.4 Posición del diente en la boca 

La posición del diente en la boca condiciona, en cierto modo 

la extensión y la naturaleza de las fuerzas que se van a ejercer 

sobre dicho diente durante los movimientos funcionales. Los dien 

tes mal colocados, y en rotación, estan expuestos a fuerzas dif~ 

rentes, que los dientes que estan en posición normal, y hay que 

prestarles una atención especial. 

6.2.S Naturaleza de la ~clusión 

El que los dientes opue~tos sean naturales o artificiales sig 

nifica una diferencia muy apreciable en el grado de las fuerzas ~ 

que quedara sometido el diente. En un diente opuesto a una denta

dura parcial, o completa, se ejerce mucho menos fuerza que en un 

diente cuyos antagonistas sean dientes naturales. 

6.3 SELECCION DE LOS RETENEDORES 

La función principal de los retenedores es rrantener·al puente 

en su sitio. El fracaso del cementado de un retenedor es quizá el 

desastre más serio que puede ocurrirle a un puente fijo: esto 11~ 

va a la formación rápida de caries y a la posible pérdida de los 

dientes pilares. 

6.3.l Principales factores que determinan el grado de retención 

necesario en un caso dado. 

6.3.l.l Longitud de la brecha 

cuando mas larga es la brecha, mayor ser~ la tensión sobre los 

retenedores y el peligro de que éstos se despeguen. Del mismo modo 



46 

los colados se fleccionaran con una facilidad, y por lo tanto 

se deben hacer rígidos y resistentes al igual que los pónticos, 

las soldaduras y los conectores. 

6.3.1.2 Tipos de puentes 

Algunos tipos de puentes imponen mayores tensiones al medio 

cementante del colado que otros. Por ello se requieren tenedores 

mucho m!s resistentes para un puente que para otro. 

· 6.3.1.3 Fuerza de la mordida 

Sin duda, la fuerza de la mordida determina el grado necesario 

de retención para resistirla. Variará con la edad, el sexo y el 

desarrollo muscular del paciente. Cuanto mas fuerte sea la mordida, 

m!s resistente y grueso debera ser el oro para impedir el fracaso. 

de los retenedores o pónticos. 

6.3.1.4 Di~n~e o d!entes a reemplazar 

El tamano y la posición del póntico influirán en forma directa 

sobre el tipo de retenedor requerido. El reemplazo de un molar im

partirá mayor extensión a los dientes pilares que el de un central 

inferior. 

6,3.l.S Articulación 

La articulación influ~rá siempre en la selección y diseho de 

un retenedor; por ejemplo, para evitar facetas de desgastes pro

nunciadas. No obstante por lo general. las irregularidades en la 

articulación deben tratarse antes de comenzar la construcción de un 

un puente. 

6.3.l.6 Hábitos del paciente 

El más importante es el bruxismo, que punde llegar a impedir 

el tratamiento si muchos dientes naturales del paciente astan muy 

abracionados 1 los colados tendran que ser más gruesos y resisten

tes que lo normal. Otro hábito es el de fumar pipa, ya que la a

pertura de los dientes sobre la boquilla de la pipa aumentará la 

carga. 
6.3.2 Factores que afectan la retención disponible 
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6.3.2.l 'Diente involucrado 

Otros fac~ores a considerar son el tamalio y la forma de los 

dientes de la persona tratada. Un diente con una corona clínica 

corta y cónica proveerá mucho menos retención que uno con una 

corona bastante larga y con paredes casi paralelas. 

6.3.2.2 Superficie del colado 

Cuanto mayor sea la superficie del colado, más reter1tivo será 

éste. 

6.3.2.3 Grado de paralelismo entre las distintas caras de la pre 

para.cien. 

Es el factor más importante del diseño del retenedor. Al re

ducir el grado de convergencia entre sus dos caras rle cinco gra

do la retención so duplica. 

6.3.2.4 Rigidez del colado 

Es tal vez uno de los factores que más contribuyen al fraca

so de los retenedores. sólo se necesita un pequeño grado de fle

xión para que se rompa el sellado del cemento y se despegue el 

colado. 

La relación directa entre rigidez y retención puede ilustraL 

se con la observación de que es muy raro que una corona de porc~ 

lana, que es completamente rígida, se despegue, mientras que la 

· corona de acrílico comparativamente flexible, con frecuencia no 

logra mantenerse en su sitio. 

6.3.2.5 Medios cementantes· 

La resistencia de la unión de cemento, por supuesto, afecta 

en forma directa el grado de retención de un colado. Por ello, 

el grado de retención que ell~~ proveen se relaciona en forma dl 
recta con su adhesión~ resistencia a la compresión, a la tra

cci5n y al espesor de su película. cuanto más delgada es la capa 

de cemento, más fuerte será la unión entre los materiales que u-

nen. 
6.3.2.6 Material utilizado en la construcción' del retenedor 
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El material que se emplea para construir un retenedor puede 

variar el grado de ret~nción por distintas razones. Si carece de 

rigidez 7 como el acrílico, se flexionar~ bajo las carqas de mas

ticación y provocará el fracaso del ce~nto. Del mismo modo,si 

su coeficiente áe expansión térmica difiere mucho de aquel del 

tejido dentario, como el acrílico, esto llevará a la rotura de 

la unión de cemento. 

Para impedir la flexión es importante usar solamente oro du

ro en la pr6tesis de puente. Por la misma razón todos los cola

dos deben ser tratados termicamente antes de cementarlos en su 

sitio para obtener su resistencia óptima. 

6.3.3 Métodos para aumentar la retención 

El método mas comun para mejorar la retenci6n de •1n colado 

es el de por medio del agregado de pins. Los otros métodos se 

dirigen sobre todo hacia el aumento en el paralelismo del re

tenedor o el mejoramiento de su rigidez. 

Los pins pueden incorporarse a los retenedores simplemente 

para aumentar un poco su retención o se los puede utilizar pa

ra que provean la mayor parte de la retenc1ón requerida. 

Hay dos métodos en que pueden utilizarse los pins: 

I) Haciéndolo formar parte del colado, en cuyo caso tendrán la 

misma línea de inserción que el resto del retenedor. su ventajd 

consiste en que los pins pueden colocarse junto con el oro, o 

en el caso de emplear pernos de platino-iridio el metal colocaE 

se directamente sobre ello. 

II) Colocando los pina despué$ del cementado del colado, donde 

pueden tener una línea de inserción diferente y trabar así en 

forma positiva la restauración en su sitio. su ventaja consis

te en que la retención disponible es mucho mayor y por supues

to, esta limitada solo por la resistencia al corte 1e los pir.s 

o tornillos empleados. Empero> puede resultar una desventaja 

en el momento de retirar el puente para renovarlo o repararlo. 
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6.3.4 Otros métodos p~ra aumentar la retención 

6.3.4.l Uso de rieleras dobles en la preparación para coron'LdLi 

Con dos rieleras mesiales y dos distales, la retenci~n aumen 

ta porque: 

I) Aumenta el grado de paralelismo en la preparación. 

II) Aumenta la rigidez del retenedor. 

III) Aumenta la superficie total del colado. 

6.3.4.2 Modificación de la angulaci6n de l~s rieleras 

Al realizar la preparación de una corona 3/4 en un diente po

co erupcionado puede resultar imposible hacer los desgastes mesi

al y distal paralelos entre sí. No obstante, en estos casos aún 

es posible hacer las rieleras casi paralelas si se las profundi

za a nivel del margen cervical. 

6.3.4.J Adición de rieleras a coronas completas 

La carencia de retenci6n de una corona completa puede reme

diarse agregandole rieleras en las caras mesial y distal de la 

preparación y a veces también por vestibular y lingual. 

6.3.S Otros factores en el disefio de los retenedores 

Aunque la provisi6n de retención adecuada es importantísima 

deben considerarse también los siguientes puntos. 

6.3.S.l Estética 
Si no puede lograrse sin perjudicar la retención. es mejor no 

realizar el puente. La estética en cuanto a los retenedores se r~ 

fiere se relaciona, por lo general, con la cantidad de oro que 

se muestre. 

6.3.5.2 Recubrimiento oclusal 
Existen varias razones por las cuales el recubrimiento oclusal 

está indicado casi siempre, en los retenedores para puente. Al di

ente pilar le da una completa protección durante la masticación Y 

no hay temor de que se fracture una cuspide. 
A causa de la mayor fragilidad de los dientes pilares no vita

les., el recubrimiento oclusal completo es fundamental. Por supues-
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to, en estos casos conviene cementar un perno en el conducto radi

cular para refor%ar la corona y la ra!% del diente, ~ara reducir 

el ries90 de quo se fracturo. 

~ El recubrimiento oclusal completo está indicado siempre en los 

puentes fijos para disminuir la posibilidad de fracaso del cement~ 

do a causa do que el diente, por la masticaci6n, ;en de~alojado de 

la incrustación de Or~, la que es mantenida rígidamente en ·SU pos! 

ción, por medio de las soldaduras y el póntico, al ot~o retenedor. 

El oro oclusal debe siempre ser lo auficientemente grueso como 

para proveer la rigide% necesaria al colado. Por lo general es a

decuado para esto fin un milímetro de oro. 

6.3.5.3 Destrucción del tejido den~ario 

Evitar cualquier profundi%aci5n indebida por las ra%one3 siqu~ 

entess 

I) El traumatismo infligido a la pulpa durante la preparación cavj,_ 

taria es directamente proporcional a la profundidad y extensión de 

la preparación. 

II) Sin duda el efect~ irritante del cemento sobre la pulpa aumen 

ta con ln profundidad y la superficie de la preparaci~n. 

~III Cuanto mas grande es la preparaci5n mas debilitará el diente 

pilar. 

6.3.5.4 Prevenci6n de recidivas de caries 

El dise~o de cualquier retenedor debe ser tal que la posibili

dad de que se prod•1zca una recidiva de caries :sea minima. Para lo

grarlo se debe prestar especia 1 atención para que los marg_enes d~ 

la preparación terminen ~n una zona de autolimpie%a o protegida. 

6.3.6 Elección del retenedor 

La elecci6n del retenedor de cualquier puente depende de muchos 

factorear 

6.3.6.1 Grado de retención reguerida 

Ea la consideración .más iroportante y debe privar sobre todas 

laa demás. Los factorou q11e afectan aonr si el retenedor ha de ser 



51 

mayor o menor; el tipo de puente para el que se lo requiera~ la 

longitud del tramo: la fuerza de la mordida y la articulación. 

6.3.6.2 ~ado de los dientes pilares 

Si se requiera un retenedor especifico para restaurar satis

factoriamente a un diente, siempre que éste le dé retencion ade

cuada al puente, evidentemente sera la restauracion de eleccion. 

6.3.6.3 Estética 

Evitar en los más posible la visualización del oro. 

6.3.6.4 Material utilizado para el póntico 

Los materiales utilizados para el p6ntico y el retenedor estan 

interrelacionados. Si. se hR optado por pónticos metalo-cerámicos 

en la mayoría de los casos se emplear~n como retenedores coronas 

completas metalo-cerámicas. También se aplica el caso inverso. 

6.3.6.5 Estado periodontal 

El estado periodontal puede afectar la elección del retenedor 

en distintos modos. Cuanto más avanzada sea la profundidad perio

dontal mayor será la cantidad de retracción gingival que pl:obabl.!f!. 

mente pueda producirse y más importante aGn será evitar qi.ie se 

produzca la inflamación gingival. Por fortuna, la prolongación de 

la corona cl!nica en estoa casos permite que los márgenes se ter

minen bien alejados de la enc1a. Conservando, no obstante, una r~ 

tenci6n adecuada. 

6.3.7 Clases de retenedores 

Los retenedores para puentes se pueden dividir en tres grupos 

generales: 

7.3.7.l Retenedores intra9oronales 

Son aquellos retenedores que penetran profundamente ;~ la co

rona del diente y son, b!sicamente, preparaciones para incrusta

ciones como por ejemplo la MOD. En algunas ocasiones ~e puede u

tilizar como retenedor una simple incrustación de clase II, bien 

sea mesio-oclusal (MO) o disto-oclusal (DO). 

Indicaciones: 



52 

a) En tr~'.)()s cortos, preferentemente en brechas desdentadas de 
una sola pieza. 

b) Cuando la corona clínica sea relativamente larqa. 

el Cuando exista oclusión funcional, 

dl Cuando no h ya movilidad, 

el En piezas relativamente libres de caries, 

Contraindicaciones 

a' En dientes con giroversión 

bl En piezas extremadamente cariadas 

el En piezas cortas porque no nos ofrece suficiente anclaje 

dl En piezas destruidas porque falta tejido y no ofrece retenci6n 
adecuada. 

el En adolecentes, debido a la amplitud de la cámara pulpar que 

nos impide la profundidad necesaria en la preparaci6n. 

fl En ancianos ya que los dientes estan muy abrasionados con pare

des probablemente agrietadas que no brindarán soporte a las fuer

zas tensionales. 

6.3.7.2 Retenedores extracoronales 

Son aquellos retenedores que se extienden alrededor de las su

perficies axiales del diente, aunque pueden entrar más profundame~ 

te en la dentina en las áreas, relativamente peque~as, de las ran~ 

.ras y agujeros de retenci6n. Son muchas las restauraciones extra

coronales que se utilizan como rotenedores de puente. En los dien

tes posteriores, la corona completa colada se puede usar cuando la 

estática no es importante. En las regiones anteriores de la boca 

y en los dientes posteriores, donde la estéttca es primordial se 

utiliza con mucha frecuencia la corona v~neer, La corona 3/4 est~ 

tica se puede ~sar en cualquier diente del arco maxilar o mandibg 

lar, cuando se quiere conservar la sustancia dentarta vestibular. 

En los dientes anteriores se puede hacer la preparaciOn pinledge 

en lugar de la corona 3/4. Cuandc la estética tiene importancia 

primordial, se puede usar a veces la corona jacket modificada, c2 
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mo retenedor de puente. 

6.3.7.3 Retenedores intrarradiculares 

Estos retenedores se usan en los dientes desvitalizados qua ya 

hanaido tratados por medio endod6nticos, obteniéndose la r~tención 

por medio de una espiga que se aloja en el interior del cond1.1cto 

radicular. La corona Richmond se ha empleado durante mucho tiempo 

como retenedor en estos casos. La corona colada con muñon y espi

ga se emplea cada VC3Z más en di6ntos desvi.talizados; con esta co

rona se consigue un mejor mantenimiento y so adapta m~s facilmente 

a las condiciones orales, siempre variables, que la corona Rich

mond. 

cualquier corona puede deteriorarse a la larga y la corona co

lada con muñen y espiga tiene la ventaja de que se puede rehacer 

sin tocar la espiga del conducto radicular, cllya remoción es un 

proceso dif1cil que puede causar la factura de la raí~. 

Debo aclarar que la corona colada con mu~on y espiga, al con

trario de la corona Richmond 1 está compuesta de dos partes. Una 

sección, el muñen y la espiga van cementados et\ el conducto radi

cular, la otra, que se adapta sobre el muñen, puede ser una coro

na jacket, o cualquier tipo de corona vencer, o corona de oro co

lado. 

6. 4 PON'rICO 

6.4.l Propiedades gue debe cumplir el p6ntico de un puente 

al Confiabilidad.- La propiedad más importante de un p6ntico 

y de su carilla es la de que se mantengan en su sitio, lo que sig 

nifica que deben sobrepasar la espectativa de la vida del resto 

del puente. 
bl Buena est6tica.- Si después del tratamiento el p6ntico no 

satisface la buena est6tica el puente será un· fracaso. 

el istabilidad de color.- El póntico no solo debe hermanarse 

con los dientes adyacentes inmediatamente después del ceme~tado, es 

deseable ademas, que lo siga haciendo al cabo de cinco, diez o ciui~ 
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ce ai"ios. 

dl Higiene.- Todos los pónticos deben estar diseñados de modo 

que sean, en la medida de lo posible, autolimpiantes. 

el No irritar a los tejidos blandos,- El póntico no debe irri 

tar las enc!as. Los elementos determinantes son su morfología, y 

el material con que se construye y que se considerarár1 al tratar 

el disei"io del p6ntico, 

fl No sobrecargar a los dientes pilares.- Es importante que el 

p6ntico se diseñe de tal manera que los tejidos periodontales de 

los dientes pilares no sean sobrecargados, 

6.4.2 Diseño del póntico 

Los factores principales que deben considerarse en el diseño 

del póntico son: 

6,4.2.1 Troneras intcrproximales 

Los espa·cios interdentarios deben ser, por :!.o general, bastan. 

te grandes, como para permitir la autolimpieza natural y el paso 

de palillos de madera, aplicable, sobre todo, al sector posterior. 

6.4.2.2 Tejido gUe cubre 

La superficie de contacto del póntico con los tejidos blandos 

debe mantenerse relativamente peque~a. En la cara vestibular, su 

contorno, por lo gener<:l, se corresponde bastante con el del diente 

que reemplaza, por razones estéticas, aunque habitualmente se lo 

puede mover un poco hacia lingual o.palatino~~i hiciera falta. Es

to variará, hacta cierto punto, con la l!nea de la sonrisa y la P2 

sición del diente reemplazado. 

La estética no es ya tan crítica en la cara interna del pónti

co¡ esta superficie puede curvarse de modo que se una a la mucosa 

en un punto cercano a la cresta del reborde, y haga minimo del con 

tacto con los tejidos blandos. Ideal~ente deberta estar cerca de 

una linea recta. 

6.4.2.3 Cara oclusal 
La forma oclusal dbl p6ntico debe corresponderse a grandes ra~ 
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gos con la del diente que reemplaza. No obstante, el ancho del pón 

tico requerido estará gobernado por factores como, por ejemplo, la 

longitud de la brecha, la resistencia de los dientes pilares y la 
forma del reborde. 

La angulación de las caspides depende de la de los dientes ve

cinos y de la. articulación en general. 

6.4.2.4 Contacto con los tejidos blandos 

Idealmente el contacto con los tejidos blandos deberá ser en 

su totalidad, de porcelana glaciada. Si no se ptade lograr debe 

emplearse oro, pero esto tiende a formar placa. El acrílico pro

voca mas irritación gingival que cualquier otro material, sobre 

todo si ha estado en la boca durante algunos a~os, absorbe hume~ 

dad y quiz~ toma mal olor. También f~vorece al depósito de tár

taro. 

Debe evitarse la unión de dos materiales distintos en la su

perficie de contacto ya que, no obstante su perfección provocará 

cierta irritación gingival. 

6.4.2.5 Longitud de la brecha 

cuando más larga es la brecha en la zona del póntico, mayor 

sera la tensión impuesta, tanto sobre los pónticos como sobre las 

soldaduras cuando se aplica una carga y, por lo tanto, más resis

tentes deberán ser. 

6.4.2.6 Relación de la forma del reborde con el dise~o del p6nti-

~-

Basicamente, un reborde bastante agudo, es favorable ya que 

permite su colocaci5n en un ;ntico autolimp~ante con relativa fa

cilidad, mientras que un reborde plano dificulta la construcción 

de un p5ntico higiénico, en especial si la mordida es baja y falta 

espacio vertical con los dientes en oclusión. 

6.4.3 Tipos de pón~icos 

Los tipos de pónticos empleado3 en el trabajo para puentes pu~ 

den clasificarse de acuerdo con los medios de retenci6n empleados 
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para loa frentes, pueden ser: 

6.4.3.l Rieles 

Pueden dividirse en la que tiene una línea de inserción verti

cal y la que la tiene horizontal. 

6.4.3.1.1 Inserción vertical 

El diseño básico de este tipo es un riel en el que se encaja 

una carilla da porcelana ranurada. Se agrega oro al respaláo por 

su cara lingual para reforzarlo y producir· u11 contorno correcto. 

Una de las ventajas pretendidas de estas carillas es la de 

ser facilmentd reemplazables, pero en la práctica rara vez fac~i

ble1 ya que el factor que provoco el fracaso de la primera,(por 

lo general un dise~o incorrecto) hará que los reemplazos sucesi

vos también fracasen. 

6.4.3.l.2 Inserción horizontal 

Est~ tipo puede construirse de dos maneras, sea para obtener 

una cara oclusal de oro y un contacto de porcelana con los teji

dos blandos, o porcelana oclusal y un contacto en oro con el re

borde. 

6.4.3.2 Retención c~n pernos 

La forma más común es la de perno largo, en la que éstos se 

llevan a través del oro y se remachan en la cara lingual, prove

yendo así una positiva retención. No obstante, la carilla deiJe 

ser encajonada con cuidado y dirsele protección oclusal si se 

quieren evitar los fracasos. 

Las ventajas de este tipo de carilla son las de permitir un 

buen espe~or de oro en la cara oclusal y la de lograr un contac

to totalm~nte de porcelana con los tejidos blandos haciéndoles 

agregados. No se pu~de usar en una forma satisfactoria en casos 

de mordida cerrada o cuando el espacio esta limitado en sentido 

mesiod1stal. 

6.4.3.3 Núcleos y perno~ 

6.4.3.3.l Nd'cleo• 
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Un ejemplo del l\SO de los n~cleos, es la intraestructura de 

oro con la corona de porcelana ubicada sobre ella. También se la 

puede usar en un simple puente a extensión. La ventaja de este 

método consisten en que puede lograrse un resultado estético ex

celente. Además, la carilla puede adaptarse con bastante facili

dad a cualquier espacio para póntico. Sus desventajas son: 

I) Las soldaduras ubicadas hacia gingival, no son buenas para la 

salud periodontal e higiene bucal, e imposibilita el uso de esti 

muladores. 

II) Las soldaduras entre los distintos componentes del puente 

llevan aún debilitamiento en la funda de porcelana que puede trA 

er como consecuencia su fracaso, con probabilidad mayor, de quo 

ocurra en el sector posterior. 

III) ~stá el oro, en lugar de la porcelana, en contacto con el 

tejido blando. 

El póntico tipo funda de porcelana se usa también en el puen 

te elástico. Aquí es casi ideal. Puede lograrse una estética ex

celente y por la flexibilidad de su barra, (que en efecto ofrece 

un absorbedor de fuerza incorporado). Es raro que uno de estos 

pónticos se fracture pero si esto sucede es bastante facil de r~ 

emplazarlo sin molestar al puente. 

6.4.3.3.2 Póntico~ detenido~ con pernos 

La base de éstos es el e~pleo de un tubo de secci6n ovalada 

de alúmina muy resistente,. ubicado en un ángulo de casi 30 gra

dos con el plano oclusal. Estos tubos varían en diametro entre 

3.5 y 4.5 mm. con un espesor de. pared de l mm. lo que permitirá 

realizar un perno de oro de 1.5 a 2.5 mm. que por lo general es 

adecuado y se emplea oro duro. Sobre el tubo se agrega un nucleo 

de porcelana alumínica que se construye hasta 0.5 111l\l. menos que 

el contorno final del diente, y luego se aplica la carilla final 

de porcelana. Esta sostenido por una infraestructur~ de oro en la 

que se encaje el perno. El póntico puede construirse con oro o

clusa l o sin él. Se prefiere con oro cuando la mordida es muy fu-
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erte o cerrada ya que aumenta en forma notable la resistencia gene

ral del póntico. La otra variante ofrece la ventaja de ser más es

tético debido a la porcelana oclusal. 

6.4.3.4 P6nticos fundidos 

En muchos aspectos la combinaci5n ideal de materiales para pon

ticos es la porcelana fundida sobre oro, en la que es posible lo

grar la unión química de ambos materiales. De esta manera puede ob

tenerse la resistencia del oro, y simultáneamente, estética exce

lente y tolerancia tex~ual. La unión del oro con la porcelana hace 

que ésta aumente en forma apreciable su resistencia. Además tiene 

la ventaja de que haya pocas probabilidades de que la porcelana se 

separe del armazón. Es capaz de producir pónticos de formas y tam~ 

ños muy varlables, que hacen posible la solución de los casos más 

dif!ciles. Su única desventaja se observa en la zona ánteroinferior 

en la que el reducido espacio disponible para alojar el recubrimien 

to y su respaldo metálico puede traer como resultado una estética 

pobre. 

al Metales no preciosos.- En la construcci6n de pónticos puede 

utilizarse la un-ión de porcelana con metales no preciosos, como 

la aleación de cromo y níquel. No obstante, es conveniente en estos 

casos darle también a la porcelana una protección oclusal total y 

encajonarla en el metal. 

Las ventajas de utili~ar los metales no preciosos son: la provisión 

de una mayor resistencia, que es de valor apreciable en los puentes 

de tramos largos, y su menor costo. 

6.4.3.5 Trabas mecánicas 

~e puede preparar un póntico de acr!lico y luego curarlo sobre 

el ar.mazón de oro obteniendo retención mecánica, sea por irregula

ridades superficiales en el colado, que se pueden crear exprofeso 

o por ol encajonamiento del acrrlico. Es poco sorprendente que es

tas carillas rara vez se. desprendan. No obst~nte tiene la inayor!a 

da las desventajas del acrrlico. 
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cuando se lo emplea es importante que toda la superficie que 

toma contacto con la mucosa se haga de oro, para que la irrita
ción gingival sea mínima. 

6.4,3.6 P6ntico totalmente de acrílico 

Sobre la base de la resistencia, el desgaste, la tolerancia 

textual y la estabilidad de color, el póntico de acrílico debe 

desecharse por ser completamente insatisfactorio como elemento 

de un puente permanente. Sin embargo, es un material muy ~til 

para la ~onstrucción de puentes temporarios. 

6.4.3.7 Pónticos tctclmente de pgrcelana 

Produc~ un excelente resultado estético y raramente se frac

tura. Lo más probable es que fracase alguno de los retenedores 

de porcelana que astan a ambos lados de él. 

6.4.3.8 Pónticos totalmente de oro 

Püede ser útil en dos casos: 

al Cuando el es¡.,.;cio es muy limitado y la estética poco im

portante, además con él es más fácil lograr troneras satisfactQ 

r~as y un contacto favorable con el reborde. 

- bl Póntico higiénico. Cuando la est6tica es menos important!', 

como en la zona posteroinferior, puede emplearse un póntico hi

giénico formado por una barra de oro que conecta los dos retene-

. dores y que se mantiene bien separado de los tejidos blandos con 

los que se evitara el empaquetamiento alimentario y la prolife

ración gingival por debajo. del póntico. Por la misma razón, este 

póntico puede emplearse en forma satisfactoria cuando ha habido 

una apreciable reabsorción del reborde. 

La cara inferior debe ser curva, en direcci6n vestíbulo 'in

gual, de modo de hacerlo autolimpiante y de f~cilitar, en la me

did•de lo posible la higiene bucal. Además debe ser arqueado en 

mesiodistal. 

6.5 CONECTORES 

El conector es la parte de un puente que une la pieza inter-
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media al retenedor y representa un punto de contacto modificado 

entre los dientes. Los ~onectores se pueden clasificar en rígi

dos o fijos, semir(gidos y con barra lingual. 

6.5.1 Conector fijo 

Como lo indica su nombre, proporciona una unión rígid~ entre 

el póntico y el retenedor y no permite movimientos individuales 

de las distintas unidades del puente. 

El conector fijo se puede celar coma parte integrante del r~ 

tenedor y del póntico, o se puede hacer s __ dando el p6ntico y el 

retenedor. El conector colado 3e utiliza en los puentes que se 

hacen en un colado de una sola pieza, y el conector se encera en 

la forma que se considere m~s adecuada, al mismo tiempo que se 

encera el retenedor y el p6ntico. El conector soldado se aplica 

cuando el retenedor y la pieza intermedia se encerar. y se cuelan 

como ur.idades separadas. El contorno del conector se establece 

cuando la cieza intermedia y el retenedor se unen por medio de 

soldaduras y durante las operaciones subsiguientes de terminaci6n 

y pulimiento. El conector colado es m~s resistente que el soldado, 

aunque éste ~ltimo puede quedar con suficiente fuerza si se hace 

una soldadura completa que rodee todo el Srea de contacto. Para 

conseguir esto, se utilizan pequenas asas de soldaduras que se 

extienden desde el póntico hasta unos nichos correspondientes en 

el retenedor. Las asas aumentan la zona de contacto de la solda-· 

dura, ayudan a que fluya mejor, y también estabilizan el póntico 

durante las distintas operaciones de laboratorio que procede a 

la soldadura. Las asas se hacen abriendo los nichos en la super

ficie oclusal de los retenedores ya colados y encerándolos den

tro de las socavaduras, al mismo tiempo en que encera la pieza 

intermedia. 

6.5.2 Conector semirígido 

El conector semirígido permite algunos movimientos individu

ales de las unidades que se reunen en el puente, la cantidad ex~ 
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eta do movimiento y la direcci6n dependen del dise~o del conector. 

por ejemplo a mayor precisión en el engranaje, menor será la can

tidad de movimientos posibles. Es frecuente colocar el conector 

aemirr[gido solamente en un extremo del puente, y un conector fi

jo en el otro extremo. En tales casos el conector semirrígido 

suele colocarse en el extrem? mesial del puente. Este tipo de co

nector se utiliza en tres situaciones: al cuando el retenedor no 

tiene suficiente retenc~ón, por cualquier ~otivo, y hay que rom

per la fuerza transmitida desde el póntico al retenedor por medio 

del conector, bl cuando as posible reparar el retenedor con su ll 

nea de entrada acorde con la direccion de la línea.de entrada ge

neral del puente, y el conector semirr{gido puede compensar esta 

diferencia, c) cuando se desea descomponer un puente complejo1 en 

una o más unidades, por conveniencia en la CJnstrucción, cemen~a

ción o mantenimiento, pero conservando un medio de ferulizaci6n 

de los dientes. 

6.5.3 Conectores con barra lingual 

Este tipo de conector no se aplica corrientemente, pero puede 

ser una buena solución a un problema clínico dif[cil. Se extiende 

desde el retenedor hasta la pieza intermedia, sobre la superficie 

mucosa y no se aplica al 5rea de contacto. Este conector se usa en 

los casos en que hay grandes diastemas entre los dientes anterio

res y se tiene que construir un puente. Los conectores fijos y se

mirrígidos sólo 3e pueden usar cuando los dientes se tocan, pues 

de lo contrario se vería el oro en el espacio interproxima~. La 

barra lingual facilita reemplazar dientes con un puente fijo, que 

respeta el diastema natural~ sin que quede exposición de oro en la 

zona interproximal. 

6.6 TERMINACIONES CERVICALES 

Todos los desgas tes ~entados que se descr ibi.rán a continuación 

se refieren a las caras periféricas del diente, misma que ~1 coinci 
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dir, forman ángulos relativamente aqudos, al igual que la unión de 

estas caras co~ la cara oclusal o el borde incisal, pero la irregy 

laridad más pronunciada se obser•!a a nivel cervical. Los án:¡ulos 

deberán ser redondeados o biselados, según el caso, con el objeto 

de que la restauración colada tenga un espesor uniforme y un per

fecto ajuste al diente. 

La terminación cervical de una preparación para una prótesis 

fija es muy importante para el buen sellado periférico de la res

tauración, por lo tanto, se debe tener mucho cuidado desde su e

lección hasta su elaboración en el ~iente pilar que deberá ser 

precisa para después hacer un patrón de cera que se ajuste. 

Existen varias clases de terminaciones cervicales o gingiva

les y todas tienen sus ventajas y sus desventajas; la elección 

queda a criterio del dentista. 

Antes de iniciar el tallado del diente debemos tomar en cuen

ta qué material se va a emplear en la restauración y revisar las 

radiograf ias para conocer ol tamaño y posición de la pulpa. 

6.6.1 TiPO de hombro (e~calón alargadol 

Esta terminación como todas, se labra a nivel de la irn~d Je 

terminación cervical (línea terminal) y debe ajustarse a la confi 

guración de la cresta gingival; se hará por debajo del borde de 

· la encía marginal o a su nivel según sea el caso. 

Con una fresa troncocónica o cilíndrica delgada y larga de di 

amantes de punta pl~na se talla un hombro (escaló~ alarqado) en 

toda la periferia del diente ya preparado, siguiendo su contorno 

anatómico para proporcionar mayor estética una vez culocada ia re~ 

tauración
1 

es decir para que no se noto la uni6n, restauraci6n -

dentina. 
El desgaste será entre la l.Smm de ancho aproximadamente, &8-

te tipo de terminación en hombro está indicado en las preparacio

nes de tipo munón, y para corona total como: coronas ~ombinadas Y 

para coronas fundas de porcelana, es decir el hombro es iceal pa

ra alojar al Mismo tiempo oro y porcelana como en el caso do la 
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combinada o bien retener la cantidad necesaria de porcelana en el 

caso de una corona funda de porcelana (que es sólamente de ese m~ 

teriall. 

Nata: la fresa deja por sí sola un escalon con una angulación 

aproximada de 90°; esta terminación tiene desventajas en cuanto a 

la toma de impresión ya que el mismo escalón puede retener el ma

terial de impresión y en relación al sellado de ajuste del reten~ 

dor, ya que al colar el patrón de cera, el metal sufrirá liqera 

contracción y puede ocurrir que queda un mínimo espacio sin sellar. 

En el caso de una corona funda, el hombro se hará en todo el 

rededor de la preparación y no se bi3ela 1 puesto q-ue s~lo lleva 

la porcelana y necesita un mejor acentamiento de material: esta 

preparación cervical está contraindicada en dientes de contornos 

coronarios triangular, o 'en forma cónica puesto que al desgastar 

el diente alrededor quedaría aún mas estrecho el diente en la 

porcion del cuello. 

6.6.2 Tipo sin hombro (o bisel) 

Las paredes axiales de la preparación cambian de direccicn y 

se continuan con la superficie del diente (a manera de un peque

ño bisel). 

Se hará con una fresa de diamantes muy larga y delgada ccm 

extr.emos en forma de punta de lápiz de terminación roma. 

Este'tipo de terminación es una de las más simples en su el~ 

boración, y la más conservadora puesto que rebaja una mínima 

cantidad de tejidos. Facilita la toma de im?resi6n, ya que no 

tiene ninguna parte retentiva. 

Su único inconveneiente es que a veces resulta difícil locali

zar la línea terminal de la preparación en el modelo de trabajo Y 
consecuentemente el patr6n de cera puede quedar más largo o máR 

corto de lo debido, también puede quedar un abultam;.ento excesivo 

del retenedor en la región cervical provocando ciertas anormalid~ 

des en los tejidos qv~ rodean a la restauración C?lllO son: isquemia 

o talta de masaje natural• etc. 
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Tomar1o en cuenta esos inconveniente~ y previéndolos en el mo

mento de la preparación se podrá '.ocalizar la irnea terminal, se 

presta cuidado, así obtendremos un modelo de trabajo fiel y exacto 

quL nos dará como resultado una magnífica restauración. 

Esta terminación está indicada en todas aquellas preparaciones 

que necesitan poco desgaste del tejido dentario y que alojan metal, 

como por ejemplo: ccronas parciales ~~teriores y posteriores, cor.Q 

nas a pernos y sobre incrustaciones en sus caras proximales en la 

terminaci6n de corte de tajada, o en coronas totales cuando el de~ 

gaste se haga mínimo. 

6.6.3 Tipo chaflán 

Esta terminación gingival se labra con una fresa troncocónica 

de diamante larga y delgada de punta roma y consiste en hacer un 

bisel amplio en el margen cervical de la parte axial de las pre

paraciones. Este tipo de preparación tiene la ventaja de que es 

muy flexible, es decir, se puede hacer muy corto o ir profundizan 

do según la necesidad de cantidad de espacio para él o los mate

riales que va a recibir. 

Está indicado para los retenedores metálicos como por ejemplo 

coronas parcialee anteriores y posteriores, a pernos o muñones pa

ra coronas combinadas, en su parte metálicas y coronas totales de 

oro. 
Algunos autores recomiendan su uso para alojar metal y porce

lana, al mismo tiempo como por ejemplo en la parte estética de la 

corona combinada en lugar del hombro. El chaflán puede ir o no b.i 

selado en su &ngulo t~rminal. 
Con esta preparaci&n se obtiene una línea terminal bie~ defi

nida y el espacio auf iciente para que la futura restauraci6n selle 

correctamente. 
6.6.4.Qtros tipos de terminaciones cervicales 

a) Bisel o filo de cur.hillo ~con fresa en forma de flama). 

Aloja restauraciones metálicas. 
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b) Bisel en falsa escuadra para metales. 

c) Bisel en forllla de sincel para metales. 

d) Bisel acanalado, para metales y materiales estéticos. 

Estas preparaciones son en realidad una derivación de algún as

pecto de las tres anteriores, ya sea haciéndolas más amplias o más 

discretas. 
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CAPITULO 7 

MATERIALES UTILIZAOOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE 

Las propiedades requeridas de un material para un puente son: 

al Exactitud de adaptación, para impedir la irritación gingi

val y la recidiva de caries. 

bl Resistencia, para soportar las fuerzas de la masticación. 
c\ Rigidez en los colados para evitar que se nexionen y rom-

pan el cementado. 

dl Buena estética. 

el Estabilidad de color. 

f) Un coeficiente de variaci6n térmica que se aproxime al de 

los tejidos dentarios. 

g) Mínima absorción acu~sa. 

hl Que no favorezca la formación de,tártaro o placa ni adqui~ 

re mal olor durante el uso. 

i\ Que no irrite los tejidos orales. 

Hay cuatro materiales principales que se emplean en la con

strucción de puentes: acrílico, porcelana, oro y metales no pre

ciosos. En términos generales, ninguno de ellos puede proveer tQ 

das las propiedades requeridas por un puente y por eso se emplea 

en forma combinada. 

7.1 ACRILICO 

Este material puede producir un resultado estético inicial muy 

satisfactorio. No obstante, entre sus muchas desventajas figuran 

las siguientes: 
al F&lta de rigidez-. Es susceptible de flexionarse cuando se 

le aplica una carga, lo que provocará el fracaso del cementado de 

los retenedores. 
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bl Coeficiente de variación térmica-, Existe una gran dispari

dad entre la expansión y la contrac~ión del acrílico y del tejido 

dentario: la del acr!lico es siete veces mayor y por lo tanto pue

de llevar al fracaso de la unión del cementado entre los dos. 

·cl Desgaste~. Es un material bastante blando y de desgaste rá

pido a menos que esté protegido. Lo que permitirá la sobreerupción 
de los dientes antagonistas. 

d) Cambio da color-. Una carilla de acrílico de excelente es

tética colocada por primera vez puede ser buena durante 2 o 3 años 

pero a menudo sera inaceptable, por lo menos para el sector ante

rior, al cabo de 5 a 7 años. 

el Absorción acuosa- .. Debido a su absorción rápida el acrilico 

es inestable en su tamaño ~:i:' tiende a tomar mal olor. 

fl Irritación gingival-. El acrilico a largo plazo, produce 

mayor irritación gingival que cualquier otro material en prótesis 

fija. La magnitud depende del tipo de acrílico, del tiempo que ha 

estado en la boca, de la fotma '/ el tamaño del contacto gingival 

y de la higiene bucal del paciente. A ello también contribuye not~ 

riamente el hecho de que absorba agua, y la propensión a la forma

ci6n de tartaro. 

El acrílico cuando se emplea solo, puede considerarse como ma

terial adecuado para puentes temporarios o también semipermanentes 

como los empleados para reemplazos inmediatos y están preparados ,,, 
para durar, a lo sumo, 6 a 9 meses) pero, si la prótesis es removi 

ble es el material ideal para reemplazar tejidos blandos. 

7. 2 l?ORCELANA 

La construcción do un puente hecho todo en porcelana tiene mu

chas ventajas. Es bien tolerado por los tejidos blandos, no absor

be agua y estéticamente es excelente. Tiene una estabilidad total 

de color, lo que a su vez constituir{a una desventaja ya que des

pués de 10 o 20 a~os puede verse demasiado claro a causa del os

curecimiento de los dientes aayacente'I. 



Las únicas desventajas del material son: la adaptaci6n de una 

corona de porcelana es inferior a una de oro y el material es mu

cho más frágil. 

las porcelanas convencionales son por lo general a1ecuadas p~ 

ra la constr~cci6n de un pue~te simple a extensi6n de dos unida

des, tal como el reemplazo de un lateral con una corona sobre el 

canino siempre que la oclusión fuese favorable. No obstante, si 

la mordida es bastante profunda, deben utilizarse porcelanas alu

mínicas1 y si es muy cerrada habrá que recurrir a un puente cera

mometálico. 

La tensión que se impone a la porcelana cuando se la emplea 

en un puente fijo de tres unidades o más 1 es mucho mayor y por lo 

general la porcelana común resulta inadecuada. sólo con el adve

nimiento de las porcelanas alumínic~s, este problema ~e ha acer

cado a una solu~ión satisfactoria. 

7.3 ORO 

El oro en sus diferentes aleaciones tiene casi todas las pro

piedades requeridas para una prótesis fij~. Los retenedores que 

se pueden construir con él, adaptan a los dientes pilares con e

xactifud y se les puede dar la necesaria rigidez como para impe

dir el fracaso del cementado. 

No absorbe humedad ni se corroe y no adquiere mal olor con el 

uso. Es bastante compatible con los tejidos blandos de la boca, 

aunque provoca un poco más· de irritación gingival que la porcela

na, y una propensi6n ligeramente mayor a la formación de tártaro. 

Sin embargo, la desventaja más seria de este material radica en 

la imposibilidad de lograr una estética adecuada• que puede ser 

de poca importancia cuando se reemplaza un molar inferior, pero 

es de supremo valor en la zona anterosuperior. &l único modo de 

superar este problema es realizar un frente, sea de acrílico o de 

porcelana. 
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7.4 ALEACIOK~S DE METALES NO PRECIOSOS 

Las aleaciones de metales no preciosos, como por ejemplo, las 

de níquel-cromo y cobalto-cromo, usadas en pr6tesis fija, ninguna 

hasta ahora supera al oro. Sus ventajas, por lo general, son tam

bién s~s desventajas. La mayor resistencia de estos materiales se 

ve más que superada por las dificultades en su manipulación, tanto 

en el consultorio como en el laboratorio. Con cuidado se puede con 

struir un retenedor con una adaptación aceptable pero nunca se lo

gra el nivel de una hecha de oro. Por su dureza, su ritmo de des

gaste es menor que el de los tejidos dentarios, y por tanto resul 

ta inconveniente. 

7. 5 USO DE MATERIALES COMBINADOS 

7.5.l Oro y porcela~a 

La combinación de porcelana y or? es la más apta, en la mayo

ría de los casos, para construir puentes más convenientes. Con 

ella se obtiene la resistencia y precisión de adaptación del oro 

y la excelente estética que se logra con la porcelana. Para per~ 

feccionarlo se debe utilizar porcelana donde el póntico toca al 

tejido blando, ya que es el material mejor tolerado. 

Hay dos formas principales en que la porcelana puede combi

narse con el oro: 

al Cementando una carilla de porcel~na al colado. 

bl Utilizando una aleación de oro y una porcelana de coefi

cientes de variación térmica similares de modo que la porcelana 

se puede unir directamente· al metal. 

Las desventajas del primer método c~nsiste en que la carilla 

de. porcelana en general, contribuye poco o nada a la reistencia 

del póntico. Por ello, el oro debe hacerse bastant grueso y rígido. 

En caso de flexionarse, la unión de cemento entre él y la carilla 

se romperá y ésta terminará por separarse. 

Otra desv~ntaja es qt:e no siempre es fácil ubicar una carilla 

de porcelana comercial en el espacio requerido, mientras que un 
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p6ntico e1 porcelana fundida sobre metal es mucho más adaptable. 

Ofrece las ventajas estéticas de la porcelana, aunque no es 

tan buena como cuando ésta se usa sola, y al mismo tiempo evita 

la fragilidad de este material, La porcelana unida al oro le tffi 

parte rigidez, y la combinación mutua de ambos resulta benefi

ciosa y más fuerte que el oro de por sí. 

Si se quiere losrar una estética ~azonable, se requLere un 

mayor desgaste del diente en su cara vestibular que con una co

rona funda de porcelan1\ 1 ya que es necesario proveer lugar tanto 

para el oro como para la porcelana. No obstante, en la cara pa

latina se puede ahorrar tejido dentario ya que sólo se debe ha

cer un desgaste como para dar lugar al espesor del oro. 

7.5.2 Oro y acrílico 

La combinación de oro y acrílico mantienen la mayoría de las 

propiedades del primer material y también ofrece una buena esté

tica inicial. Sin embargo, subsiste la desventaja de que el acri 

lico se decolorá y desgastará, aunque esto se puede reducir mu

cho proveyendo una cara oclusal o palatina de oro para evitar 

un desgaste excesivo y la sobreerupción de los dientes antagoni~ 

tas. 

Para mantener al mínimo la irritación gingival, toda la adap 

tación del póntico sobre los tejidos blandos debe ser de oro. 

Otra desventaja es que la infraestructura metálica tenderá a 

transparentarse a través del plástico dándole una tonalidad gri

sácea. 

7.5.3 Aleaciones de metales no preciosos y porcelana 

Basta la fecha no se ha logrado una porcelana y un metal no 

precioso que en sus coeficientes de variación térmica se igualan 

con exactitud ni se ha demostrado una verdadera unión entre am

bos.Los resultados han sido aleatorios y, en términos generales 

frustantes. Sólo cuando 'la porce~ana ha sido fundida en una caja 



71 

metálica y protegida asr del esfuerzo masticatorio los resultados 

fueron satisfactorios. 

De todo lo procedente se deduce que, en la mayoría de tos ca

sos, los mejores materiales para usar en la prótesis fija son la 

porcelana y el oro combiandos. 
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CAPITULO 8 

PROVISIONALES 

El tratamiento provisional incluye todos los procedimientos que 

se emplean durante la preparación de un puente para conservar la s~ 

lud bucal y las ;elaciones de unos dientes con otros y para prote

ger los tejidos buc~les. En términos gOnerales, las operaciones prQ 

visionales mantienen la estétic~, la función y las relacicnes de 

los tejidos. Corno ejemplo de tratamientos provisionales podemos ci-
1 

tar los mantenedores de espacio, dentaduras rernovibles provisiona-

les, puentes provisionales y obturaciones transitorias. Suelen uti 

lizarse también los términos tratamientos temporales, restauraci6n 

temporal, dentaduras temporales y ~~entes temporales. Con esto va 

implícita la 1dea de que el aparato temporal va a ser sustituido 

por un aparato permanente. Pero esto no puede aplicarse al medio 

ambiente, por el continu? cambio de la cavidad oral, donde nada pu~ 

de considerarse como permanente, y donde hay que mantener ur.a ;,igi

lancia constante y hacer las adaptaciones que sean necesarias a lo 

largo de los años. Por estas razones, el término tratamiento provi

sional o interino es más completo, porque presupone los cambios que 

pueden ocurrir con el tiempo y no implica obligaciones con el futuro. 

Una buena restauración provisional debe satisfacer las siguien

tes condiciones: 

a) Protecci6n pulpar -. Debe estar fabricado en un material que 

evite la conducción de temperaturas extremas. Los márgenes deben e~ 

tar adaptados de modo que no haya filtración de saliva. 

b) Estabilidad posicional -. El diente no se debe extruir ni mi 

grar en ninguna dirección. 
c) Función oclusal -; Haciendo que la restauraci611 temporal te.n 

qa funci6n oclueal, se beneficia el confort del paciente Y ayuda a 

prevenir mi9racione1. 
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d) fácil limpieza -. La restauración debe estar hecha de un ma

terial y una forma que facilite la limpieza durante el tiempo rr1e 

va a ser llevado, si los tejidos gingivales permanecen sanos el ti

empo que el provisional es utilizado, probablemente no será éste 

un problema que surge después del cementado de la restauración fi

nal. 

e) Márgenes no lesivos -. Es de suma importancia que los bor

des de las restauraciones provisionales na lesionen los tejidos 

gingivales. La inflamación resultante da lugar a hipertrofia, re

tracciones gingivales o por lo menos a hemorragia durante la ce

mentación. 

fl Solidez y retención -. La restauración debe resistir las 

fuerzas que actúan sobre ella sin romperse ni desprenderse. 

gl Estética -. En algunos casos, la restauración provisional 

debe producir un buen efecto estético, especialmente en piezas 

anteriores y en los premolares superiores. 

Enumeraré a continuaci6n las ventajas de los provisionales: 

al Mejoran provisionalmente la estética. 

b) Mantienen estables los tejidos blandos. 

el Protegen las piezas desgastadas. 

di Mejoran la masticación y la fonética. 

el Permiten visualizar el trabajo final y sus posibilidades. 

f) Permiten comprobar el paralelismo entre las piezas. 

gl Ayudan a mantener la dimensión vertical. 

hl Ayudan a fijar las piezas cuando en la rehabilitación bucal 

se utilizan férulas corno tratamiento parodontal. 

i) Evitan la movtlidad de las piezas de soporte y permiten la 

colocación posterior de la prótesis definitiva sin que varíe la po

sición, al mismo tiempo evitan la extrusión de las piezas. 

j) Sirven corno medio para colocar cementos medicados (óxido de 

zinc eugenol o derivado que nos permitan una acción sedante o sea 

que eliminan la irritación que hem~s provocado al efectuar los cor-
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tes o _desqastes en diferentes superficies dentarias). El cemento 

además sirve para fijar el provisional. 

8. 1 OBTURACIONES PROVIS!ON1U.ES 

Las obturaciones provisionales están indicadas en dos condiciones 

generales: 

I) Para proteger los dientes ya preparado~ hasta que el puente esté 

listo para cementarse o para proteger dientes que se están preparan

do desde una visita hasta la siguiente, .. 
IIl Para tratar lesiones de caries y conservar dientes que se van a 

usar como pilares en fec~as posteriores. 

8.1.1 Clases de obturaciones y restauraciones provisionales 

8.1.1.l Obturaciones de cemento 

En las obturaciones provisionales se usan cementos de fosfato de 

zinc y cemento de tipo óxido de zinc-eugenol. Los cementos se pueden 

usar con éxito en cavidades pequeñas intracoronales durante periodos 

que no excedan de los 6 meses y duran más en las cavidades de clase 

V y de clase III porque quedan protegidos de la oclusi6n. 

8.1.1.2 Obturaciones de amalgama 

Estas se utilizan en el tratamiento de caries en dientes que van 

a ser pilares de puentes en fechas posteriores. Por tanto, es sufi

ciente la remoción de toda la caries siendo casi siempre innecesaria 

la extensión para prevención en ese momento. 

8.1.l.3 Coronas met~licas 

Existe una gran variedad de coronas metálicas que se pueden apli 

car como restauraciones provis~onales. Las hay de acero inoxidable y 

de aluminio (prefabricadas~. Estas coronas se tienen que adaptar y 

contornear con piedras y disco para cada caso clínico. Están in~ica

das para preparaci6n de mun6n, coronas parciales 3/4 y onloy; tam

bién ue puede emplear un colado metálico como restauraci6n interina 

de aleaci6n de plata o de oro; se cementa provisionalmente con 6xido 

de zinc-eugenol. 

8.1.1.4 Coronas de resin1 
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Las coronas de resinas acrílicas tienen el color similar a los 

dientes, suficientemente resistentes a la abrasión y muy fSciles 

de construir, Para ajustarse a las distintas situaciones cltnicas, 

podemos elaborar coronas y puentes de acrílico. 

Existen diferentes técnicas para la elaboración de puentes y 

coronas provisionales de acrílico, las cuales veremos más adelante. 

Contamos también con coronas prefabricadas de resinas acrílicas 

como policarbonato, que vienen en una gran variedad de tamaño, for

ma y color para poder adaptarse a cualquier situación clínica, tan

to de los dientes superiores como de los inferiores. 

Están indicadas en preparaciones para mu~ones. Se recorta la 

corona y se ajusta un contorno correcto y una buena relación con 

los tejidos gingivales y con la oclusión, se cementan provisional

mente con óxido de zinc-eugenol. 

B. l. 1.5 Puente fijo orovisional 

Este tipo de puente está indicado para restablecer la estética, 

la función y proteger los dientes pilares durante la elaboración 

del puente definitivo. Se emplea en los casos cltnicos en donde ha 

fallado un puente colocado previamente y es necesario sustituirlo 

por otro, o bien el paciente se presenta con brecha desdentada en 

zonas anteriores y por estética tendríamos que colocar el _puente 

provisional. Es de fácil construcción a base de resina acrílica 

con técnicas similares a las que describiremos para las restaura

ciones individuales. 

También es aconsejable colocarlos en brechas posteriores para 

guardar el espacio existente. 

Se adapta el puente en la boca y se cementa con 6xido de zinc

euqenoi. 

8.l.l.6 Pr6tesis inmediata 

ERte tipo de puente provisional tiene por objeto, además de r~ 

emplazar uno o más dientes perdidos, conservar la estática Y mant~ 

ner el espacio hasta que se pueda hacer un puente definitivo. Tie-



76 

ne la ventaja de que se puede elaborar previamente a la extracción 

de los dientes y que se coloca en la misma cita en que se hacen 

las extracciones, por ejemplo: si hay que extraer incisivos supe

riores debido a infecciones periodontale~ intratables, programa

mos el trata-iento de nuestro paciente de tal manera que en la ,pri 

mera ci~a se tornarán las impresiones necesarias para poder elabo-
• 

rar sobre el modelo de trabajo el puente removible provisiona~ y 

en la siguiente cita ya con el puente terminado; controlada la he~ 

morragía después de las extracciones, ~e coloca el puente en posi

ción y se presiona hasta que alcanca su nivel adecuado. Este puen

te 6s removible y se detiene en la boca por medio de retenedores 

extracoronales o ganchos. Se elabora con acrílico, es estético sen 

cillo y liviano. Este tipo de puente no debe permanecer en la boca 

mucho tiempo (máxim~ 6 semanasl 1 y habrá que substituirlo por uno 

definitivo tan pronto corno sea posible ya sea fijo o rernovible, 

pues los tejidos blandos volverán a su nivel normal y la pr6tesis 

inmediata quedará desajustada. 

También es factible colocar una prótesis inmediata fija, es de

cir, que además de hacer las extracciones, se preparen los ói&.1tes 

pilares a cada lado de la brecha y el puente se cemente en ellos 

para después de un tiempo pertinente se supla por uno definitivo. 

8.1.1.7 Mantenedore9 de espacio fijos o removibles 

Este tiFi:·de tratamiento provisional, sirve para conservar el 

espacio desdentado ~ntre pilar y pilar en los casos donde no se 

pued~ colocar un puente a corto plazo. 

8.2 TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CORONAS Y PUENTES PROVlSIONA~ 

LES DE RESINAS ACRILICAS EN EL CONSULTORIO 

La elección de un método u otro nos lo indica el tipo de caso 

clínico r el pacientep.puesto que éste puede haber sido planeado 

con tiempo o tratarse de una urgencia, que de igual forma hay que 

solucionar. 

8.2.l Método directo tipo L 
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a) Se toma una impresi6n con alginato 1 tal como llega el pacien. 

te al consultorio, S~ Geja esta impresión en un ambiente húmedo (en_ 

vuelto en uha toalla humedecida) , 

bl Se efectúa la preparacion (mu~ón) del diente, 

el Se seca la impresión, 

dl Se pcepara el acrílico autopolimerizable del color del dien

te en un gcdete y cuando está a punto de hebra, se introduce en la 

huella que dej6 el diente en la impresión antes de ser preparado. 

el Se lubrica el mufión con separador ~asta los tejidos blandos. 

f) Se lleva la impresi5n que contiene el acrí·lico a la boca del. 

paciente y se presiona en posir.ión. 

g) Antes de la reacción térmica, se debe retirar la impresi5n. 

h) Una vez polimerizado el acríli.co 1 se recorta y se adapta 

al diente en cuestic5n. 

i) ·se pule con polvo de piedra pómez o blando de espalla y se c~ 

menta con óxido de zinc-eugenol. 

En caso de que se trate de la elaboracic5n de un puente prov.isiQ 

nal,deberán seguirse los mismos pasos, pero tomando en cuenta que 

la impresi5n se deberá tomar previamente a las extracciones y a las 

preparaciones de los pilares. 

Nota: 
Este método se debe u~ar con las reservas del caso ya que se 

pueden producir irritación pulpar y molestias al paciente en gene-

ral. 

8.2.2 Méto~o directo tipo II 

En caso de que los dientes por sustituir estén semidestruídos: 

al se restaura el diente en el paciente con cera rosa y se prQ 

sigue efectuando todos los pasos antes descritos de la a á la i. 

8.2.3 Método indirecto 
a) Se toma una impresión con alginato tal como llega el pacie.n. 

te. 
b) se corre en ye1Jo para e"taborar un 1110dclo de trabajo Y se 
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prosigue Jfectuando los pasos antes mencionados del método directo, 

tipos I o II 1 según sea el caso, ~~ro sobre el modelo de trabajo, 

es decir que al paciente sólo se le tomarán impresiones y se le 

col~cará finalmente la corona términada. 

8.2.4 Método indirecto para puente provisional 

al Se preparan los munones. 

b) Se toma la impresión con alginato. 

el Se corre en yeso para elaborar un modelo de trabajo. 

dl d1 Se elaboran las restauraciones individuales o el puente COJ!! 

pleto (en caso de que el paciente presente brecha desdentadal con 

cera rosa sobre el modelo de trabajo. 

el A esto se le toma una impresi6n con alginato. 

f) Se seca la impresión y se le coloca acrílico de autopolime

rización del color del '.I' ente en las huellas de la impresión. 

g) Se lleva en r~sición al modelo de trabajo, una vez que se 

le ha reti~ado la reconstrucción en cera rosa (previamente impreg

nado con separador). 

hl Una vez polimerizado se retira, so recorta y .adapta al caso 

clínico. 
il Se pule el trabajo y se cementa con Óxido de zinc-eugenol. 

8.2.5 Elaboraci6n del provisional éon el técnico dental 

al" En la cita previa a la preparación del muñón, se toma la i!!! 

presión con alginato. se corre en yeso y s~ manda al laboratorio, 

anotando el número del colo_r del diente. 

b) En el l~boratorio, el técnico rebaja el modelo de yeso cal

culando aproximadamente como si estuviera efectuando el muñón, pe

ro siempre lo hará un poco más grande para evitarnos complicación 

en el ajuste, ya que de lo contrario causará molestias al paciente. 

el En la cita er1 la que hagamos el muflón 1 ya tendremos la co-

rona fabricada. 
d) La adaptamos al mufión y la cementamos con 6xido de zinc-eu-

genol. 
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CAPITULO 9 

RESTAURACIONES Y PREPARACIONES DE LOS DIENTES 

9. 1 INCRUSTACION MESO-OCLUSODISTAL 

La incrustaci6n que se utiliza con m&s frecuencia como retene

dor de puente es la 1-'0D. Cuando se emplea como retenedor de puente 

se protegen generalmente las c~spides vestibulares y linguales pa

ra evitar las tensiones difereciales que se producen durante la 

función entre la superficie oclusal del diente y la restauración. 

Se conocen dos tipos de disel'los proximales: el diseño en forma de 

tajo o rebanada y el diseño en forma de caja. 

9.1.1 Diseño proximal en forma de tajo 

El dise~o proximal, en forma de tajo, es fácil de preparar y 

ofrece ángulos cavos superficiales obtusos que forman márgenes 

fuertes de esmalte. Con ellos se asegura una extensi6n convenien

te en los espacios proximales para la prevención de caries, y los 

bordes estrechos del retenedor son fáciles de adaptar a la super

ficie del diente cuando se termina la restauración. En muchas oc~ 

siones 1 se puede lograr la extensión necesaria en los espacios 

proximales con menos pérdida de sustancia dentaria qua con otras 

preparaciones. 

9.1.2 Diseño proximal en forma de caja 

El dise~o p~oximal en forma de caja proporciona al operador 

un control completo de la axtensi6n en los espacios interdenta

rios vestibular y lingual. Colocando con cuidado la unión vesti

bular, se puede conseguir un mínimo de exposici6n de oro a la 

vista, guardando sie.::1pre las exigencias de la extensión para la 

prevención de futuras caries:. Este tipo de disel'lo proximal es 

más difícil de preparar que el diseño en tajo' y los bordes de es

malte son menos resistentes. 
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9.1.3 Combinaciones 

A veces es conveniente utilizar la preparación en forma de caja 

en la cara mesial de una ~o, dondl los factores estáticos son de 

primordial importancia, y el corte en tajo en la distal, donde no 

es visible la extensi6n vestibular y puede ser necesario aprovechar 

las cualidades de esta última preparación. 

9.1.4 Protección oclusal 

La protección oclusal se obtiene reduciendo la superficie oclu~ 

sal del diente, se retira una capa de tejido de espesor uniforme de 

toda la superficie oclusal. El contorno oclusal de la prsparación 

del retenedor está condicionado, por consiguiente, por la morfolo

gia del diente. La excepción a esta regla son los casos en que de

be cambiarse la morfología de la superficie oclusal para corregir 

anomaltas oclusales, en los cuales se eliminará mayor o menor can

tidad de tejido, de acuerdo con la naturaleza del problema. En ca

si todos los casos se hace un bisel a lo largo de los margenes ve~ 

tibular y lingual de la superficie oclusal aunque el del margen 

vestibular se puede omitir para limitar la cantidad de oro que qu~ 

da a la vista. El bisel invertido facilita la adaptaci6n f'ncl y 

el terminado de borde de oro, al mismo tiempo que proporciona una 

protecci6n adicional a la unión con el esmalte. La cantidad exacta 
l• 

de tejido que se tiene que eliminar es de 1 mm aproximada~ente.Sin 

embargo puede variar según el caso clínico. 

9.1.5 Factcr~s de retención 

Las retención están regidas por las condiciones de sus parede~ 

axiales. Esto incluye las paredes axiales de la llave-guía uclusal 

y las pared;s de las cajas y cortes proximales, aunque las últimas 

tienen mayor importancia. Las dus ~aracter!sticas importantes de 

las paredes axiales que intervienen en la retenci6n, son: la longl 

tud oclusocervical de las paredes y el grado de inclinación de 

~stas. cuando mis larga~ son las paredes axiales, ma¡or es la re

tenci6n de la preparación, y cuanto menor sea el grado dP incli

nación, mínimo 5 grados, también es mayor la retención. Ambos fas 
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tores est.S:n limitados er. los casos clínicos por la morfologL'a y 

la posición del d.iente. 

9.1.S.l Retención adicional 

El método más en boga, hoy día, es el de colocar peque~os pe~ 

nos (pinsl en posiciones estratfJicas de la preparaci6n. 

9.1.6 Pasos para la preparación MOD con cortes de tajada proximal 

al Corte de tajada o rebanada (no desgaste) en caras proxima

les con disco de diamante plano o perforado de una sola luz a ba

ja velocidad o irrigando profusamente durante su acción con una 

fresa de diamante en forma de punta de lá¡;iz larga y delgada, pr.Q 

tegiendo el diente contiguo con una matriz metálica. 

Este corte deberá abarcar toda la cara proxiQal desde la fos~ 

ta triangular en cara oclusal hasta.el límite de la encía libre. 

En la boca del paciente, el corte de disco llegará un milíme

tro por ".:-riba del margen libre de la encía y desp•1és con una fr~ 

sea larga de diamante, se completará el corte por debajo de ésta 

(para no dañar con el disco tejidos blandos) , con una inclinación 

aproximada entre 11 y 14º hacia oclusal. Estos no sirven para qui 

tar la convexidad de caras proximales y desproveerlas de la reten 

ción que brindan. 

bl Con una fresa cilíndrica o troncocónica de diamante No 700 

·o 701 se inicia el labrado de las cajas proximales apoyando en el 

centro de la cara mesial o dis !:al y con movimiento de· péndulo de 

vestibular a lingual. Estas cajas deberán ser relativamente anchas 

y con las paredes paralelas o ligeramente divergentes hacia oclu

sal. 

el con la misma fresa nos situamos en el centro de la cara n

clusal y comenzamos a labrar el istmo o caja ocl~sal siguiendo la 

anatomía del diente que unirá a las cajas proximales. La profundi 

dad de ésta será re!ativa al caso y no muy ancha. 

si en la preparación ya realizada encontramos caries, con una 

fresa bola del numero 1/2 elim~namos esos plliltos independientemen 

te dA la forma de nuestra cavidad. 
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d) Biselamos el ángulo cavo superficial con una piedra de dia

mante en forma de punta de flama y los ángulos formados en piso 

pulpar y piso del escal6n de las cajuelas así como 10s ángulos de 

las paredes del escalón. La experiencia es lo que realmente puede 

guiar al C.D. para elegir el tipo de protección oclusal que debe

rá dar a caua preparación. 

9.1.7 Pasos para la preparación MOD con diseño proximal en forma 

de caja 

al Antes de empazar a cortar tejido debemos establecer la po

sición de todos los márgenes y marcarlos con lápiz indeble. Para 

esto tomamos en cuenta todos los factores vistos anteriormente. 

Más adelante so puede cambiar la posición de los márgenes por di 

versas razones. 

Al principio del tallado, debemos ser lo más cons~rvadores 

posible en cuanto al tejido que eliminamos. 

b) Con una piedra montada de diamante cilíndrica, de paredes 

inclinadas o troncoc6nicas, se talla la superficie proximal li

b~e, de fácil acceso, para labrar la caja correspondiente dándo

le una inclinación conveniente a sus paredes, acorde con lu di

rección de entrada de la restauración y del puente, extendiendo 

el corte hasta la marca de lápiz en la cara vestibular y lin

gual. 

El movimiento de la fresa es en forma de péndulo a partir del 

centro de la cara en que nos encontramos. 

el Utilizando la misma piedra de diamante, labramos la· caja 

oclusal siguiendo la anatomía del diente. Este corte se extiende 

de mesial a distal uniendo las dos caJaS proximales. 

La profundidad será tanto cuanto nos lo permita la cámara pul 

par (determinada por las radiografías) o nos lo indique el grado 

de caries u obturaci6n previa. 

Las paredes serán paralelas o ligeramente divergentes a oclu

sal, la divergencia nos la dá la misma piedra de diamante apoyada 

paralelamente a la pared. 
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d) A continuación talllilllos la superficie axial restante que 

es la que est! en contacto con el diente contiguo. Esta opera

ción la hacemos con una f:::esa de diamante puntiaguda y larga 

(troncocónica en forma de punta de lápiz\, La superficie proximal 

se desgasta desde la caja oclusal, conservando una capa fina de 

esmalte entre la punta de diamante y el diente contiguo para pro

teger la zona de contacto y no dañar al diente vecino. 

el Ahora con una fresa de carburo troncocónica se termina de 

tallar las cajas proximales y oclusale~ en su porción correspon

diente a la dentina. Se termina la forma y profundidad: si qtie

dara algo de caries, se elimina con una fresa de bola en forma 

independiente. 

La amplitud y profundidad de las cajas depende directamente 

de la cantidad de caries y el grado de retenci6n necesaria. 

f) Se bisela en todos los ángulos cavos s•.iperfi.ciales con una 

piedra de diamante delgada en forma de flama as! como los ángulos 

formados en caja oclusal y cajuelas proximales. 

9.2 ONLAY M.0.0. EN EL MAXILAR SUPERIOR 

El onlay MOD es una incrustación modificada de modo que toda 

la superficie oclusal quede protegida con oro. 

Está indicada en dientes rotos que todavía tengan parte de las 

paredes vestibular y palatina con esmalte soportado por dentina. 

En las piezas posteriores que han sido tratadas con endodoncia y 

que tienen las caras vestibular y palatina en buen estado) sobre 

todo en los casos en que no está indicada una restauración más 

extensa. 
El onlay está contraindicada cuando las caras vestibular o pa

latina están afectadas por caries o por descalcificacioneo o si el 

esmalte de esas car~s no está soportada por dentina. Las onlays no 

deben uLilizarse como pilares de puente, porque no son capaces de 

resistir adecuadamente los esfuerzos que les tramiten los p6nticos. 

Tcmpoco pueden utilizarse para modificar· el contorno axial del di-
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ente, co~J por ejemplo, para hacer planos guías para parciales re• 

movibles, porque las caras vestibular y palatina no deben tocarse. 

9.2.l Pasos para la construcción de la onlay M,0.0 

al Rebajar la cara oclusal siguiendo la anatomía del diente de 

l a 2 mm según la necesidad del caso. 

bl Las cajas proximales con o sin corte de tajada seg~n las ne

cesidades <siguiendo los pasos anteri0res de la MOD). 

c) Labrar la caja oclusal o istmo !siguiendo los pasos anterio

res de la MODl • 

d) Labrar un hombro o escalón de l ~m aproximadamente de ancho 

en la cara palatina 1cuspides fundionalesl; este hombro se forma 

de mesial· a distal a la altura de la unión del tercio medio y el 

tercio oclusal de dicha cara. También se puede elaborar un bisel 

o chaflán si no se quiere hacer hombro para rebajar menos tejido. 

9.3 ONLAY M.O.D. EN EL MAXILAR INFERIOR 

El onlay M:lD del maxilar inferior difiere del superior llnica

mente en que las cúspides funcionales de ambos están intercambia

das. Por lo tanto, en el maxilar inferior, las cúspides vestibul~ 

res requieren mucho mas protección con una capa de metal más gru~ 

sa que las linguales. Asf mis~o el hombro o escalón se hara en ia 

cara vestibular lde igual forma que la onlay MOD superior). 

9.4 INCRUSTACIONES M.O. Y O.O 

Las incrustaciones MO o DO que se ~lican casi siempre en los 

premolares tienen una preparación similar a la MOD. 

El disefio de la cara prcximal puede ser también de corte de t~ 

jada o de caja, el dise~o de la cara oclusal es igual a la MJD Y 
lo·mismo sus biseles y protecciones oclusales y retenciones adiciQ 

nales. 
En fot111a provisional estas preparaciones son ~mple~das en pr6-

tesis ya que no brindan ·un anclaje adecuado al faltarld preparaci6n 

a una de sus superficies proximales. 
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9. 5 CORONA PhRCIAL ANTERIOR 3/4 

Como su nombre lo indica, la corona 3/4 abarca aproximadamente 

las 3/4'partes de la superficie externa de la corona de wi diente. 

Esta preparación está indicada en los dientes anterio~es y en 

retenedor de puente de tramo corto o bien, combinado con retenedo

res más amplios en puentes de tramo largo. 

La corona 3/4 abarca las caras lingual o palatina mesiodistal 

y parte de la superficie incisal de los dientes anteriores. 

La re.tención de este tipo de corona. se obtiene por medio de 

surcos, rieleras o pequeñas cajas proximalés.que se unen entre sí 

por medio de otro surco ubicado en la cara incisal. 

9.5.l Indicaciones: 

al En dientes anteriores. 

b) Como restauración individual así como para retenedor para 
puente fijo. 

e) Cuando existe caries en las superficies proximale~ y lin

guales de un diente y cuando la cara vestibular y en buenas con

diciones estéticas. 

dl Se utiliza para fijar o ferulizar dientes con afecciones 

parodontales (pérdida osea, aumento de la corona clínica, movili

dad). 

9.5.2 Contraindicaciones 

a) En dientes anteriores cuyas coronas clínicas sean cortas. 

b) En dientes de paredes inclinadas (dientes en forma de cono 

o triángulo) . 

La mayoría de los casos clínicos presentan ciertas caracterís

tic;as que nos obligan a modificar el diseño tradicional para la e

laboración de la corona parcial anterior. Por lo tanto es necesa

rio el conocimiento de todo factor que podría en cierto momento in 

tervenir directamente en la preparación de la corona. 

9.5.3 Factores gue pueden modificar la preparaci6n de la corona )/4 

9.5. 3.1 caract'!!rÍsticas anatómica v morfollSgica de la col'Ona del 

diente. 
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Se debo tomar en cuenta que cada diente es Único: por lo tanto 

dependerá de las características anatomo-morfológicas de cada uno 

de ellos. La construcción de la corona, por ejemplo, en un incist

vo de borde incisal muy delgado se tendrá que omitir la ranura in

cisal de la preparación; en los incisivos de coronas delgadas no 

es conveniente preparar una corona 3/4 por la penetración profunda 

de las fisuras proximales. 

9.5.3.2 Factor cariogenético 

La presencia de caries puede ocasionar algunos cambios en la 

forma interna de la prepRración, es decir, si la caries afecta al

guna rielera proximal tendremos que eliminarla, labrando una caju~ 

la en lugar de esa ranura o bien profundizando o~agrandando la pr~ 

paración hasta eliminar las caries (sin que se llegue a afectar la 

superficie vestibular). 

9.5.3.3 Presencia de obturaciones 

De manera similar a la presencia de caries, las obturaciones 

influyen en las modificaciones del dise~o. En algunos casos, no es 

siempre necesario eliminar la obturación que exista, ya quo se pu~ 

de incluir dentro de la preparación, aumentando el contorno de la 

misma; en otros casos la obturación se puede. considerar como sus

tancia dentaria y la preparación la abarca y posteriormente la co

rona la cubre. 

9.5.3.4 Relación funcional del diente con sus antagonistas y dien

tes proximales. 

Esto es muy importante para nuestra preparación en relación al 

margen ve~tibular de la misma, por ejmplo, cuando exista una mordi 

da de b·.:>rde a borde en los dientes anteriores, se necesitará pro

tección incisal. La relación con los dientes proximales determina 

el espacio interproximal. Los dientes inclinados o con giroversión 

requieren m?dificación en el dise~o interproximal; esta corona de

be estar en buena relación con el patr6n de inserción. 

9.5.3.5 Patrón de inserción 

Es la línea de entrada y salida del puente en un sólo sentido 
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para llegar a su posici6n correcta. 

Las coronas parciales se dividen en antiestéticas (actualmente 
en desuso) y estéticas. 

9.5.4 Pasos para la preparaci6n de una corona parcial estética 

al Reducir el borde incisal con una fresa troncocónica de dia

mante 700 o 701• formando un bisel hacia lingual de 45 grados aprQ 

ximadamente sin tocar la cara vestibular: hay que mencionar que e~ 

te corte deberá ir siguiendo la anatomía del bordo incisal, es de

cir, si se tra.t:.a de un incisivo se hará en línea recta y si es u11 

canino siguiendo la dirección de las crestas marginales. 

bl Se reduce la superficie lingual desde la zona incisal hasta 

la cresta del cíngulo con una fresa de diamante fusiforme aproxim~ 

damen te 2 mm. 

c) Se desgasta la cara lingual, en el cíngulo con una fresa 

troncocónica de diamante aproximadamente 2 mm. 

d) La superficie proximal libre lsin diente contiguo), se talla 

con la misma fresa y se extiende hasta la mitad de la cara proximal. 

Con diente contiguo, se labra con una fresa de diamante tronc~c6ni

ca1 larga y delgada (en forma de punta de lápizl. En caso necesario 

se desgasta con un disco de diamante. 

e) La rielera incisal se elabora en la intersección de los ter

cios medio y lingual del bisel incisal, con una fresa de cono in~e~ 

tido de diamante, muy peque~a o con un disco de diamante con una 

profundidad de 1.5 mm aproximadamente. 

f) Las rieleras proximales se tallan en la direcci6n que deter

mina el patr5n de inserci5n, en la mitad de las caras proximales 

una vez que han sido rebajadas ástas. Los cortes se ra r~n desde los 

extremos de la ranura incisal hasta el borde cervical de las super

ficies proximales. Las ranuras se tallan con una fresa de carburo 

700 o 701 troncocónica larga, haci~ndose más profundas del tercio 

medio hacia incisal y con una profundidad de 1.5 a 2 mm. 

g) Se le da terminación cervical a la preparación lchafl~nl: se 

biselan todos los ángulos y se pule en general la preparación reto-
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cando las rieleras. 

9. 6 CORONA PARCIAL POSTERIOR 3/4 O 4/5 

Esta' preparación es muy similar a la corona 3/4 que analizamos 

anteriormiente, sólo que está i.nd icada en dientes posteriores y 

tiene dos tipos de retención: por fisuras o rieleras proximales y 

por cajuelas proximal~s. 

La preparación a base de fisura, es muy conservadora y casi no 

penetra en el interior de la corona del diente. Esto se aplica a 

premolares y molares que no tengan obturaciones ni caries muy ex

tensas. 

La retenci6n a base de cajuelas proximales es básicamente una 

preparación para incrustaciones K:>D con las superficies lingual y 

oclusal rebajadas y está indicada en aquellos dientes que tengan 

caries profundas u obturaciones extensas. 

Las indicaciones y contraindicaciones de la corona 4/5 son si

milares a las de la 3/4 sólo que aplicadas en dientes posteriores. 

Esta preparación se puede utilizar como restauración protésica 

individual, así como retenedor para puente fijo de tramo largo o 

corto. 

9.6.1 fasos para la preparaGión de una corona Pª-rcial posterior a 

base de fisuras o rieleras proximales 

al Se reduce la superficie lingual con una fresa de diamante 

troncocónica ar>roxim!!da!l'.<;!r.te l. 5 mm siguiendo el contorno de la 

cara lingual y la dirección del patr6n de inserci6n. 

bl Con la misma fresa de diamante se reducen las paredes pro

ximales, tratando de rebajar la misma cantidad de tejido que en la 

superficie lingual y siguiendo el p~trón de inserción. 

El corte de las caras proximales llegará has~a aproximadamente 

2 mm ante de la cara vestibular. En el caso de !a cara proximal 

con dientes contiguos sa·puede utilizar una sumamente delgada o un 

disco de diamante protog;_enrlo previamente el diente contic,;Jo con 

una matriz met!lica. 
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c) Con una fresa de diamante troncocónica, se desgasta la supe~ 

ficie oclusal del diente, aproximadamente 1.5 mm de espesor, sigui

endo el contorno anatómico de la cara oclusal y dejando el espacio 

suficiente para alojar la restauración metálica que deberá contac

tar en oclusión con el diente antagonista, también se puede reducir 

esta superficie con una piedra de diamante en forma de rueda de co
che. 

Siguiendo al desgaste oclusalp se talla la cúspide lingual has

ta unirla con el primer tallado que se efectuó en la cara lingual. 

Posteriormente se talla la cúspide vestibular d~ la cara oclusal. 

dl Las rieleras proximales se labran con una fresa troncocónica 

700 L de carburo en las caras proximales aproximadamente en la par

te media de éstas; van desde 0.5 mm.antes de la línea terminal cer

vical hasta la cara oclusal. Se tomará en cuenta que las dos fisu

ras proximales deberán ir paralelas entre si y conforme al patrón 

de inserción: el ancho de las fisuras varía entre 1 y 2 mm así co-
mo su profundidad que será de l. 5 a 2 mm. 

el Se talla una rielera en mitad de la superficie oclusal de 

mesial a distal que servirá de unión a los rieles proximales, su 

anchura y profundidad es similar al de las rieleras proximales: 

esto se puede hacer con una fresa pequeña de cono invertido. 

fl Se le da terminación cervical a todas las caras que hayan 

sido talladas, hasta la línea cervical terminal, de preferencia 

tipo chaflán. 

gl Para dar por terminada la preparación se biselan todos los 

ángulos, se alis<Ul todas las superficies y se retocan las riele

ras. 

El pulido de las preparaciones se pueden efectuar con disco 

de lija, vaselina o piedra montada. 

9.6.2 Pasos para la preparación de una corona parcial posterior 

con cajuelas proximales. 

Como se vió anteriormente esté tipo de preparación se hará 

cuando. el diente 'elegido para pilar tenga una obturación inter-
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coronal o ~aries. 

Los pasos a, b y e para la pr~paración son similares a los pa

sos para la 4/5 con rieleras. 

dl Se tallan las cajuelas proximales eliminando la obturación 

o la caries existentes; éstas son semejantes a las de una pre¿ara

ción para incrustación MOD sólo que más pequeñas. Sl se llega al

canzar el tamaño máxiino para las cajue~as proximales y aún queda 

caries, esto se elimina independientemente con una fresa de bola 

o un excavador y se restaura la forma de la cavidad con cemento. 

el Se labra la caja ~clusal o istmo para unir las dos ca)uelas 

proximales; se emplea la misma fresa con que se tallarán las caju~ 

las proximales. Se profundiza en dentina dependiendo de la existen 

cia de obturaciones o caries. La forma del istmo es similar a la 

que se hace para incrustación, es decir, sigui.ende la anatomía de 

las fisuras, piso plano y paredes paralelas. 

fl se le da terminación cervical en el margen terminal cervica~ 

utilizando la forma de chafl~n. 

g) Para terminar se biselan y alisan los ángulos con un disco 

de lija, con vaselina o piedras montadas. Se recortan las cajuelas 

proximales así como el istmo oclusal. 

Nota: 
cabe mencionar que la corona parcial en molares inferiores, pu~ 

de efectuarse a la inversa, es decir, rebajando las caras proximale~ 

oclusal y vestibular y dejando 11bre la superfice lingual. Sin em

bargo cuando los molares inferiores están inclinados en sentido lin 

gual en cuyo caso expondr1a demasiada cantidad de oro, la prepara

remos del modo convencional. 

Esta preparación es idéntica a la preparación 4/5 com~n sólo 

que en sentido inverso, pudiéndose preparar con cualquiera de sus 

dos tipos de retenciones (rieleras o cajuelas), 

9. 7 CORONA PARCIAL PINLEDGE 
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Este tipo de restauración, correctamente realizada requiere 

de un desgaste mínimo de tejido dentario y es el anclaje anterior 
que menos metal muestra. 

9.7.l Indicaciones 

a) Incisivos centrales, later~les y caninos, tanto inferiores 
como superiores. 

bl En dientes libres de caries u obturaciones. 

el En bocas en donde la actividad de caries sea baja. 

Este tipo de preparaci6n se utiliza en puentes de tramo corto 

y si es amplio, con uno o dos pilares intermedios. 

Generalrner.te se usan dos variedades de la preparación Pinledge: 

el Pinledge bilateral, en el cual se cubren ·ias dos superficies 

proximales del diente y la preparación Pinledge unilateral, en la 

cual sola~ente va incluida una superficie proximal del diente. 

Para el diseño de la cavidad en un·a parcial Pinledge hay que 

considerar distintos factores: 

al Posición de los márgenes proximales. 

bl Posición de los rn!rgenes cervicales. 

el Posici6n de crestas. 

dl Posici6n de eminencias y agujeros para pins. 

el Dirección y profundidad de pins. 

fl Alineación paralela de los agujeros para los pins con los d~ 

más retenedores del puente y el tipo de terminaci6n cervical. 

9.7.2 Pasos para la preparación de una Pinledge 

Se marca con un lápiz la línea de corle en caras proxi~ales a 

manera de gu!a. 

al Se tallan las caras proximales, aproximadamente en su tercio 

medio, desd~ la altura que corresponde al cíngulo hasta el borde i~ 

cisal 1 con una fresa de rliamante troncocónica, incluyendo las áreas 

de contacto proximal. Con una inclinaci6n aproximada de 45° hacia 

el plano de la superficie lingual. El t3llado de la superficie pro

ximal libre ldonde no eidste diente contiguo\ con una punta óe dia

mante troncoc6nica con cuidado de no afectar los ángulos incisales 
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del diente. La superficie proximal que está en contacto con el dien 

te contiguo, se talla con una punta de diamante fina de extremo afl 

lado. 

bl La superficie lingual o palatina, según el caso, se talla 

0.3 mm aproximadamente con la piedra de diamante fusiforme o deba

rril. Este desgaste abarca de corte a corte proximal y de la mitad 

del cíngulo al tercio medio del borde incisal. Se controla el espa

cio libre con los dientes antagonistas, con cera calibrada. 

el El cíngulo se talla con piedra troncocónica de diamante del

gada deteniéndose cerca de la encía y si no hay espacio con un dis

co de carburo de una sola luz. 

dl La cresta incisal (pequeño y delgado hombro o escalón), se 

talla con una troncocónica de diamante lo más cerca posible del 

borde incisal, si es que éste tiene el espesor suficiente: si no lo 

tiene, se talla más abajo, pero antes del tercio medio. 

Lo normal es hacer el corte más o menos 2 mm por debajo del 

borde incisal y formar un escalón de l mm de ancho. Este va en lí

nea recta de corte a corte proximal. 

el Con la misma fresa se hace la cresta cervical en la parte 

más pronunciada del tubérculo lingual o cíngulo haciéndola un· po

co más profunda que a la primera cresta, también va en línea rec

ta y de corte a corte proximal. 

fl Se recortan con fresas número 700 y se alisan con piedras 

montadas. 
gl Con una fresa 701 se labran las eminencias para los canal!-

culos de los pins: éstas se localizan sobre la cresta incisal 1 uno 

en cada extremo, aproximadamente a un milfmetro del corte proximal 

y en la cresta cervical en el centro cuidando de seguir el patr6n 

de inserción ósea, el paralelismo entre s1. Se hace penetrar la fr~ 

sa apoyando en la pared pulpar hasta la mitad de su diámetro ~s o 

menos y después se ensancha con la misma fresa ~1 área semicircular 

que se ha labrado. Se suaviza~ y pulen con fresa 601. 
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h) Se pule la superficie lingual con una miedra montada y se 

bisela el tercio del borde incisal que cortamos anteriormente. 

·i) Los agvjeros para los pins se comie~zan a perforar con una 

fresa de bola del número 1/2 sobre las crestas y a expensas de 

las eminencias. Se continúan perforando con una fresa de bola de 

tallo largo de carburo del número 1/2 a baja velocidud, tomando 

en cuenta el paralelismo de los canales entre sí; se profundiza 

de 2 a 3 mm. Después con una fresa troncocónica 709 se excavan 

los agujeros !los tres) para darles forma, tamaño e inclinación 

adecuada; al final se aliRan con una fresa 600. Se.debe tomar en 

cuenta el tamaño y posición de la pulpa por medio de radiografí

as. Finalmente se termina con discos de lija medianos con vaseli 

na para alisar y redondear ángulos; la línea terminal cervical 

se pule también para paralizar y dar el patrón de inserción a los 

pins, se puede utilizar un paralelizador. 

j) La terminación cervical es en chaflán o biselado según el 

espesor que se necesita para alojar el metal. 

9.8 CORONAS TOTALES O COMPLETAS 

Las coronas completas se utilizan como restauraciones individu

ales o como retenedores de puentes. El anclaje se define como una 

restauración que reconstruye un diente pilar preparado, y cuyo ob

jeto es unir el puente con el diente pilar. 

Las coronas completas únicamente deben usarse después de haber 

considerado la posibilidad de emplear otros diseños menos destruc

tivos y haberlos encontrado falto de la necesaria retención, esta

bilidad o de la cobertura que precisa un determinado diente. La e

liminación de toda morfología de un diente, es un tratamiento muy 

radical y restaurarlo perfectamente puede llegar a ser muy difícil. 

9.8.l Indicacion~ 

al Cuando el diente de anclaje está muy destruido por caries, 

especialmente si estAn afectadas varias superficies del diente. 

b) Cuando el diente de anclaje ya tiene restauraciones exter~ 
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nas. 

c) Cuando la situación estéti~~ es deficiente por algún defecto 

del desarrollo. 

d) Cuando los contornos axiales del diente no son satisfacto

rios desde el punto de vista funcional y se tiene que reconstruir 

el diente para lograr su relación con los tejidos blandos. 

el Cuando un dieute se encuentra inclinado con respecto a su 

posici6n normal y no se puede corregir la alineación defectuosa 

mediante el tratamiento ortodóntico. 

f) Cuando hay que modificar el plano oclusal y se hace necesa

rio la confección de un nuevo contorno de toda la corona clínica. 

9.8.2 Contraindicaciones 

al En todos aquellos casos que no sea necesario modificar las 

condiciones de oclusión. 

bl Cuando el ~idice de caries es sumamente bajo. 

c) Cuando la restauración necesita sólo un mínimo de anclaje. 

d) En adolescentes, porque genetalmente la preparación penetra 

en la dentina y los canaltculos dentinarios que se abren presen

tan una reacción máxima y hay peligro de irritar la pulpa. Además 

de que en la adolescencia, la pulpa es muy amplia a menos de que 

esté tratado endodonticamente. 

e) Bn dientes anteriores cuya circunferencia cervical esté muy 

cerrada !dientes triangulares). 

f) En dientes demasiado cortos ya sea por causas naturales o 

por abrasi6n. 

9. 9 CORONA V'ENEER 

Está constituida por una capa de porcelana fundida sobre un del 

gado colado metálicv 1 la cofia que se ajust~ a la preparación. Com

bina la resistencia y el ajuste preciso de los colados metalices 

con el efecto cosmético de la porcelana. 

La resistencia de esta corona a las fuerzas oclusales se compa

ra con la de una corona completa de oro. Se le utiliza con una res-
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tauraci6n individual o como anclaje de puentes fijos. 

Por su propiedad de pasar desapercibida al lado de los dientes 

naturales, o por imitar muy bien sus variaciones de color, a la CQ 

rona de oro con frente estético le falta muy poco para igualar el 

efecto estético de la corona funda de porcelana. 

9.9.l Indicaciones 

al Está especialmente indicada en regiones anteriores del maxi 

lar y de l~ ~andfbula, donde la estética tiene gran importancia. 

b) C/ando es factible lograr su armonía con los dientes veci

nos y antagonistas, o su colocación favorezca la estética. 

c) Cuando se requiere la máxima retención y sea factible obte

ner la y cuando se asegure su función. 

9.9.2 Contraindicaciones 

a) En dientes con cámaras pulpares grandes. 

b) En dientes con coronas cllnicas muy cortas cuya retenci6n y 

estabilidad serán insuficientes. 

9.9.3 Pasos cara la preparación de una corona veneer. 

al Reducción incisal con fresa de carburo. 

b) Reducci6n proximal. 

c) Desgaste vestibular. 

dl Se talla una ranura en la superficie vestibular hasta la prQ 

fundidad que se desea y se talla primero hacia mesial y después ha

cia distal. 
e) Se deltnea el hombro en las caras proximales y en la vestib~ 

lar y en las proximidades de la línea gingiva!. 

f) Con fresa de diamante troncoc6nica se reduce la pared axial 

de la superficie lingual (cíngulo!. 

g) La superficie lingual cóncava se talla con una piedra de di

amante en forma de rueda hasta una profundidad de por lo menos 0.5 

a o.7 mm. Las zonas de oclusión serán 2 mm más profundas. 

h) se estab~ece una línea de terminaci6n en biselado en las ca

ras proximales y linguales con una piedra de diamante troncocónica. 
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i) El hombro vestibular y proximal se extiende apicalmente de~ 

tro del surco gingival con una fresa de carburo. 

9.10 CORONA FUNDA DE PORCELANA (JACKET) 

La corona completa de porcelana o jacket es capaz de satisfacer 

los requisitos estéticos más exigentes y pueden reproducir muchas 

de las características y peculiaridades de un diente determinado en 

una dentadura. 

La corona funda de porcelana bien confeccionada y modelada es 

una de las restauraciones más aceptadas por los tejidos blandos de 

sostén. 

9.10.l Indicaciones 

a) Angules incisales fracturados que sobrepasen lo que podría 

ser restaurado conservadoramente con un buen servicio en términos 

de función y estética. 

b) Caries proximales excesivas o que !'!in debido repararse antes 

con multiples restauraciones. 

c) Incisivos de color alterado por perturbacionEs de la minera

lización o por cantidades excesivas de tetraciclina o flour. 

d) Malformaciones por deficiencia nutricia. 

e) Dientes anteriores rotados o desplazados en sentido lateral, 

cuando el tratamiento ortodóntico no sea factible. 

f) Alteración del color posterior a •m tratamiento endódontico 

e imposible de blanquear con procedimientos simples. 

g) Nec~:;;idad estética máxima por razones profesionales, como 

por ejemplo empresarios, políticos. 

9.10.2 Contraindicaciones 

a) Pacientes jóvenes con grande~ pulpas vivas. 

b) Personas dedicadas a deportes violentos o trabajos pesados 

donde la frecuencia de fracturas sea elevada. 

el Pacientes con erosi6n cervical que tornan poco pr3c~ica la 

preparación. 
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d) Pacientes con relación interoclusai reducido u oclusión de 
borde a borde: 

e) Dientes anterio~es con circunferencia cervical estrecha. 

f) Pacientes con corona clínica corta, naturalmente o por atri 
cci6n. 

9.10.3 Pasos para la ~reparación de un jacket de oorcelana 

a) La preparación se inicia en las caras proximales con una fr~ 

sa de carbu::o troncocónica larga. El corte· se debe limitar a la ci!. 

cunferencia del diente para evitar la mutilaci6n de la superficie 

vecina. Estos cortes deben ser lo más paralelos posible. 

b) El borde incisal y la superficie lingual se reduce con una 

piedra de diamante en forma de rueda de borde redondeado. 

c) El espacio libre incisal será de 1.5 mm con la superficie 

plan~ en ángulos rectos respecto a la línea del esfuerzo provenien

te de la oclusión. La reducción lingual será aproximadamente l.Smm. 

dl La terminación gingival de la preparación se extiende en 0.5 

mm por dentro del surco gingival. 

e) Las superficies verticales, ángulos y aristas se alisan con 

discos de papel lija. Cuando el surco gingival es menos profundo 

que lo común,cabe prolongar la preparación. Si la retracción gingi

val pasó el limite amelocementario, se detiene allí la preparación. 

9. 11 RESTAURr'\CION DE DIENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE 

Con frecuencia s6lo es posible emplear la raíz para obtener su

ficiente retención para la restauración final. Cuando se puede usar 

la corona del diente para anclar la restauración, las estructuras 

remanentes requieren un tratuuiento especial para evitar una poste

rior destrucción. Se pueden utilizar dos técnicas para reconstruir 

piezas t'atadas endodonticamente y darle suficientes condiciones 

para retener con1enientemente un colado. En aquellos dientes que 

dispongan de una rai~ recta de adecuada longitud y grueso, se reco

mienda una espiga colada. C••nndo la forma de la raíz no permita la 



98 

':onfecci6n C: J una espig:t colada, está indicada un falso muñón, 0 

de a~lgama retenido por pins paralelizados. En ningún caso es r~ 

comendable el uso de una espigd directamente so~idaria de la co

rona definitiva. 

Usando un falso muñón fijado al diente, bien sea por una es

piga, bien sea por pins anclados en la dentina, la restauración 

final se puede cementar al falso muñón igual como se fijaría a 

cualquier muñón preparado en un diente natural. El Lso de un fal 

so muñón independiente de la restauración o:rece varias venta)as. 

La precisión de ajuste en los márgenes de J.,a corona es independi 

ente del ajuste de la espiga. Si la corona falla por cualquier 

motivo, se puede reemplazar sin te~.er que sacar la espiga, tra

bajo dificil 1 y en OCdsiones 1 impo3iblc. Si el diente se utiliza 

como pilar de puente, no surge el problema de tener que paraleli 

zar el canal radicular con los otros pilares. 

Esta técnica se puede utilizar tanto en piezas monorradicul~ 

res como en las multirradic~larcs. Cuando se haco una espiga para 

un multirradicular, se prepara el canal más favorable en una lon

gitud óptima y un segundo canal en un corto trayecto. Esta bifur

cación de la espiga principal ayuda a un buen asentamiento e im

pide la rotación, pero ayuda poco a la retención. La colocación 

de una espiga requiere que el relleno del canal que esté obtura

do con una punta de plata y la perforación puede tener lugar con 

facilidad. 
El método directo de fabricación de un falso mu~ón con espi-

ga tiene lugar en tres fases: 

9.11.l Preparación del canal 
se empieza tallando la cara oclu~al o el borde incisal hasta 

obtener un espacio interoclusal de por lo menos l. 5 m:m en todas 

las posiciones de la mandíbula. Se hace la reducci6n axial preci

sa para obtener la forma que requiere la restau~ación f in~l. P~rc~ 

des delgadas de esmalte no soportadas por dentina se eliminan en 

este momento. Para ensanchar el canal, se pueden utilizar fresas 
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redondas o de fisura, pero su uso es peligroso porque pueden ser peL 

foradas las paredes de la raíz. 

El instrumento de elección para quitar la gutapercha y ensanchar 

el canal es el ensanchador de peeso. que se puede conseguir en jue

gos de tamanos eacalonados. Como tiene una punta redonda, no cortan

te, va siguiendo el camino de la menor resistencia, esto ea, de la 

gutapercha en el canal. 

Un ensanchador de pe~so de No 1 se pone encima de una radiogra

f Ía del diente que se vá a restaurar, y se determina la longitud del 

ensanchador que va a tener que introducirse en el canal. La espiga 

debe tener 2/3 a 3/4 de la longitud de la raíz y debe dejar, como 

mínimo, 3 mm del relleno del canal intactos para prevenir que éste 

se mueva y que hayan filtraciones. La espiga tiene que ser por lo 

menos, tan larga corno la corona clínica del diente que se va a res

taurar. Si no es posible conseguir esta longitud, el pron6stico de 

duración de la restauración no es bueno. En este caso, si hay sufi

ciente estructura dentaria para emplazar bien pins de retención, se 

debe preferir una reconstrucción de amalgama. 

Utilizando un punto de referencia, como por ejemplo, una cúspide 

o un borde incisal, se coloca, al nivel adecuado en el ensanchador 

un disco de goma. Cuando el ensanchador ya se ha introducido en toda 

la longitud predeterminada, se toma una radiografta de control y se 

hacen las modificaciones convenientes. Se continúa ensanchando el 

canal de un modo progresivo hasta el número máximo que es capaz de 

aceptar el diente en cuestión. En los dient~s anteriores del maxilar 

superior y en los premolares del inferior, se puede llegar por lo rs 

gular hasta los numeras 5 o 6. En los premolares del maxilar supe

rior, en incisivos del inferior y en los molares, el numero 4 es ca

si a lo más que se puede llegar. 

cuando el canal ya está terminado de ensanchar. se hacen unas 

guías lateralbs c6nicas ~on una fresa de fisura 170 L. Estas guÍ·· 

as se hacen en donde la pared de la raíz sea más gruesa. Deben 
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ser 1 mm de ancho y extenderse 3 o 4 mm hacia apical. En un multi

rradicular un trozo de un segundo canal ya sirve de guía. 

En toda la periferia de la cara oclusal se talla con un diama~ 

tado en forma de flama un grueso contrabisel. Esto proporciona un 

collar de oro en el perímetro de la raíz. que ayuda a mantener uni 

da toda la estructura dcntinaria y prevee posibles fracturas. Una 

espiga colada con precisión, tiende al ser cementada, a e)ercer 

fuerzas laterales, que son contrarrestadas por el mencionado collar. 

9. 11.2 Fabricación del patrón acrílico 

Un palillo de diente de plástico se corta y se afila de modo 

que entre fácilmente en el canal y alcance el fondo preparado. Se 

acorta de modo que queden fuera del canal unos 3/4 de su longitud 

total. Se hacen dos muescas en la cara anterior de la parte visi

ble para que en los siguientes pasos sea fácil volverlo a poner 

en el canal en las misma posición. Se prepara la resina acr!l ica 

autopolimerizable en consistencia fluida. 

El canal se lubrica con un líquido separador para resinas im

pregando en un poco de dlgodón enrrollado a un ensanchador de pe~ 

so. Rellenar el canal con resina líquida hasta que desborde medi

ante un instrumento de modelar obturaciones de extremo fino u o

tro instrumental adecuado. Se moja el palillo de diente, previa

mente preparado, con monómero, y se introduce a fondo en el ca

nal. Aseg~rese que en este momento quede bien recubierto de resi

na el contrabisel p;:?riférico. Es difícil hacer este rec·.ibrimiento 

en una fase posterior sin alterar la posición de la espiga de a

crílico. 
cuando la resina acrílica empieza a molimerizar, hay quemo

ver todo el patr6n hacia arriba y hacia abajo para evitar que qu~ 

de atrapado por algún sacavocado del interior dei canal. Cuando 

la polimerizaci6n ha terminado, se reitra todo el patr6n 1 Y se 

comprueba si la resina ha llegado hasta el fondo del canal. Si 

hay fallos o burbujas de a:re, se pueden rellenar con más ~ezcla 

de resina, reinsertando la espiga en el canal y volviendo a mover 
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ser 1 mm de ancho y extenderse 3 o 4 mm hacia apical. En un mult1-

rradicular un trozo de un segundo canal ya sirve de guía. 

En toda la periferia de la cara oclusal se talla con un diaman 

tado en forma de flama un grueso contrabisel. Esto proporciona un 

collar de oro en el perímetro de la raíz, que ayuda a mantener uni 

da toda la estructura dentinaria y prevee posibles fracturas. Una 

espiga colada con precisión, tiende al ser cementada, a e)ercer 

fuerzas laterales, que son contrarrestadas por el mencionado collar. 

9.11.2 Fabricación del patr6n acrílico 

Un palillo de diente de plástico se corta y se afila de modo 

que entre fácilmente en el canal y alcance el fondo preparado. Se 

acorta de modo que queden fuera del canal unos 3/4 de su longitud 

total. Se hacen dos muescas en la cara anterior de la parte visi

ble para que en 102 siguientes pasos sea fácil volverlo a poner 

en el canal en las misma posición. Se prepar~ la resina acrílica 

autopolimerizable en consistencia fluida. 

El canal se lubrica con un líquido separador para resinas im

pregando en un poco de dlgodón enrrollado a un ensanchador de pe~ 

so. Rellenar el canal con resina liquida hasta que desborde medi

ante un instrumento de modelar obturaciones de extremo fino u o

tro instrumental adecuado. Se moja el palillo de diente, previa

mente preparado, con monómero, y se introduce a fondo en el ca

nal. Aseg~rese que en este momento quede bien recubierto de resi

na el contrabisel ~riférico. Es difícil hacer este rec~brimiento 

en una fase posterior sin alterar la posición de la espiga de a

crílico. 
cuando la resina acrílica empieza a molimerizar, hay que mo-

ver todo el patrón hacia arriba y hacia abajo para evitar que qu~ 

de atrapado por algún sac~vocado del interior dei canal. Cuando 

la polimerizaci6n ha terminado, se reitra todo el patr6n 1 y se 

comprueba si la resina ha llegado hasta el fondo del canal. Si 

hay fallos o burbujas de aire, se pueden rellenar con m.ís mezcla 

de resina, reinsertando la espiga en el canal y volviendo a mover 
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hacia arriba y hacia abajo para que no quede atrapado y para que 

no quede excesivamente ajustado, 

La espiga acrílica ya totalmente dura se vuelve a colocar en 

el canal, previamente lubricado con separador. se hace una nueva 

mezcla de resina y se va colocando alrededor del trozo de palillo 

visible hasta con sequi~ suficiente masa para luego tallar el fal 

so muñón en forma conveniente. 

El falso muñón de acrílico se puede desbastar en la mano me

diante diamantados, piedras o discos. El acabado del patr6n se h~ 

ce en la boca, en posición. Es importante hacer todo el tallado 

en el acrílico, pues luego es difícil hace~lo en la espiga ya co

locada, y además, lleva mucho más tiempo. El patrón de a~rÍlico 

se pule y se acaba sin rugosidades ni sacavocados. Debe tener el 

mismo aspecto que se desee que tenga la espiga colada terminada. 

9.11.3 Acabado y cementado del falso muñón 

Al patr6n de acrílico se le pone un bebedero en la cara oclu

sal o en el borde incisul. Al agua del revestimiento se le a~aden 

l o 2 ce Je m!s, para reducir la expansi6n. Esto da lugar a un CQ 

lado ligeramente más peque~o. El patr6n en el revestimiento debe 

permanecer en el horno de incinerar una media hora más de lo nor

mal para asegurar una eliminación completa de la resina. Para co

lar, se debe usar una aleación de oro para esqueléticos para ma

yor solidez. Después del colado, se elin;.~,na el revestimiento, se 

decapa el metal con ácido y se corta el bebedero. 

Comprobar el buen asentamiento del co~ado en la ralz, intro

duciéndolo con una ligera presión. Si se presenta alguna dificul

tad, se pinta la espiga con una mezcla preparada disolviendo rojo 

de pulir en cloroformo, y se reinserta en el canal. Se elimina o

ro de los pequenos puntos que qu~dan marcados, indicadores de tr2 

piezos o roces excesivos. El falso muft6n se pule hasta brillo sa

tinado. 

Se mezcla cemento de fosfato de zinc y se introduce un poco en 

ei canal mediante un instrumento para obturaciones de extremos fi-
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nos. Se introduce lentamente la espiga en el canal, dando t~empo 

para que escape el exceso de ce:nenco, y se asiente totalmente. Ei. 

diente ya está listo para cor.struir la restauración definitvia 

con el faso ~u~ón tratado como si fuera est~uctura dentaria. r.n 

otra sesión se cementa la restauración definitiva. 

Las piezas de más de una raíz también se pueden restaurar con 

la técnica del falso mu~6n. Los premolar~s del maxilar superior, 

por ejemplo, s.:. puede resolver preparando ·la espiga en el canal 

vestibular, y en el palatino recibir una prolongación corta que 

sirve para la estabilidad. 

Cuando no se puede usar el falso mu~ón con espiga, s~ pueda 

hacer una reconstrucción con amalgama retenida por pins. Despu~s 

de eliminar viejas restauraciones y esmalte sin soporte dentina

rio se hace un espa~io interoclusal de 1.5 mm. Ento~ces se decer

mina cuanto.s pi ns van a hacer fa 1 ta y su situación. 

En dientes tratados endod6nticamente, la principal preocupa

ción~ es la de evitar perforaciones laterales. La profundidad a 

la que se pueden anclar los pins es mucho mayor que en dientes vl 
tales. Los pozos para los pins s~ pueden hacer con una dirección 

más hacia la pulpa 1 pues una perforación hacia la cámara pulpar 

carece de importancia. 

9.12 CORONA TELESCOPICA 

La corona teie~cópica as una variante de la corona total 1 sólo 

que en dos partes. La prim~ra parte es una cofia colada (oro) que 

se ajusta al mu~On preparado y la segunda parte, una corona total 

vaciada o corona veneer1 que se cementa sobre la primera parte, PQ. 

ro alineada al patren de inserci6n. 

9.12.l lndicaciones 

a) En dientes postericres 

bl En dientes muy d~struidos en su porci6n coronaria. 

c) En puentes muy gr~ndes quP. tiene que cementarse temporalmen

te, es docir1 el puente se puede retirar, pero el diente sigue es-· 

tando protegido por la cofi3 colocada. 
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dl Para alinear dientes inclinados que tienen que servir de pilA 

res de puentes: ejemplo: en la ausencia de un segundo premolar, el 

primer molar se mesializa y qu.eda inclinado. 

En este tipo de casos es frecuente observar que si quisieramos 

rebajar la cara mesial del diente 1 hasta alinearlo a la gu(a ce ~n

trada del puente pod~Íamos llegar a pulpa: por lo tanto, eligiremos 

una corona telescópica. 

La técnica es la siguiente: 

Se prepara el diente en forma de mu~ón, pero dándole una ligera 

retención en la termilldci6n cervical en la nueva línea terminal de 

la preparación. 

En la cara oclusal se deja más espacio con el antagonista que 

el acostumbra1o para poder alojar la cofia y posteriormente la corQ 

na. 

Se confecciona el patrón de cera de la cofia en el modelo de 

trabajo y se cuela, haciéndola un poco más gruesa de lo necesario. 

La forma final y el espesor definitivo se obtienen bruhéndola 

en el modelo de trabajo. 

Se cementa en el paciente. De esta manera se ha modificado con 

la cofia la inclinación de la pared mesial. 

Se toma una imprcsi5n y se elabora un nuevo modelo de trabajo; 

en éste se confecciona el patrón de cera de la corona que se haya 

elegido combinada o total vaciada. 

Una vez co).ocada la corona y las demás partes del puente, se 

cementan en una correcta línea de entrada, 
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CAPITULO 10 

RECTRACCION GINGIVAL 

Para obtener una correcta impresión de los márgenes cervicales 

'/ de las preparaciones de los dientes pilares, habrá que tomar ci

ertas precauciones para que el material de impresión alcance esas 

regiones cuyo acceso en ocasiones resulta difícil. Se puede obte

ner una buena impresión, cortando el tejido gingival, pero resulta 

sumamente traumático '/ generalmente se re:ierva en aquellos casos 

en que existe una bolsa parodontal o teFdo hipertrófico: desde l~ 

ego, el tratam;.ento periodontal debe estar terminado 11ntes de co

menzar la construcción de los puentes. A veces fin embargo, puede 

existir un problema gi.r.gi.val que no se haya dectado a tiempo: en 

estos casos es conveniente hacer la corrección quirúrgica antes 

de tomar la impresión. 

La manera más con•·eniente para eliminar et tejido patológico 

es median te el e lec: tro-b;.s tur r o electro-cauterio' sobre t~? si 

se hace la intervención durante la preparación del diente pilar o 

inmediatamente antes de la. impresión, ya que con este método no 

se produce hemorragia; por supuesto que habrá que tener cuidado 

muy· especial aplicando las normas periodontalen que rigen estos 

casos. 

El método que se emplea con más frecuencia es el de la retra

ccion gingival, es decir, la separaci6n provocada de la encía del 

diente. Para llevar a cabo está retracción verelllOB a continuación 

dos de las formas más comunes. 

al Separación mecan\ca del tejido 

Se efectóa a base de apósitos compuestos esencialmenta de óxi

do de zinc-eugenol impregnad~ con f;.bras de algodc5n. Una vez prep~ 

rada esta pasta se adelgaza a manera de tira y se coloca en la he~ 

didura g1.ngival con una sonda, p;.nz:as ·de cur.aci6n o explorador. 
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Se puede cubrir es ta P"' s ':a para man temer la en su si ti.o, con cu

raci6n temporal1 este ap6sito se deja por lo menos 24 horas en esa 

posici6n y al retirarlo, el tejido se habrá separado lo suficiente 

del diente para obtener un buen acceso a la terminación cervical 
de la preparaci6n. 

bl ~araci6n fisiol6gic~ 

Consiste en colocar· cuidadosamente en el surco gingival alrede

dor de los dientes que se han. preparado, un hilo impregnado con un 

vasoconstrictor o un astringente y deiarlo en posición hasta que el 

reactivo se absorba y el tejido se retraiga: cinco minutos serán s~ 

ficientes para producir este cambio. Este método es el más empleado 

en la actualidad y su áxito dependerá del cuidado con que se hayan 

efectuado los pasos de la técnica. 

Los tejidos se deben de secar cuidadosamente y el hilo se debe 

de cortar de tal manera que s61.oabarque la porci6n preparada del ma~ 

gen cervical; el hilo no debe quedar sobre la mucosa vestibular y se 

debe empujar suavamente para colocarlo en posición con unas pinzas 

de curación o un explorador hacia el fondo del surco gingival. 

En los casos de cardiopatías severas, no se debe aplicar el hi

drocloruro de adrenalina, pero encontramos en el mercado agentes 

que la sustituyen satisfactoriamente 'astringentes). 

En el morcado podemos adquirir hilos impregnados con reactivos: 

el hidr~cloruro de adrenalina es el más usado y el que mejor resul

tado da. 
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CAPITULO 11 · 

K.lDELO D.E TRABAJO Y TRCXlUELES 
Modelo de trabajo 

Representa una reproducción positiva de los rebordes residuales 

y·estructuras adyacentes. 

' Un buen modelo debe cumplir las tres siguientes condiciones: 

al Tiene que estar 1jbre de burbujas, especialmente a lo l~rgo 

de la línea de terminación de los dientes preparados. 

bl Todas las partes del modelo deben estar libres de deformaci2 

nea. 

e) Los modelos tienen que poder ser recortados para tener buen 

acceso al modelo del patrón de cera. 

El modelo de trabajo es el que se· monta al articulador. Para que 

la articulación sea perfecta, el modelo debe comprender la totalidad 

de la arcada. Al hacer el patr6n de cera, se utiliza para establecer 

los contactos proximales, los contornos bucales y linguales y la o

clusi6n con los antagonistas. 

El troquel 

Es el modelo individual del diente tallado. En 'l se ter~inan los 

m&rgenes del patrón de cera. Hay dos sistemas básicos de modelos de 

trabajo y troqueles; por una parte el modelo de trabajo y el troquel 

totalmente independiente, y por otra, el modelo de trabajo con tro

queles desmontables. 

11. l OODELO DE TRABAJO Y TROQUEL INDEPENDIENTE 

Es el procedimiE.;1to mas sencillo y sólo se neceaita un modelo del 

arco completo y un modelo parcial de la zona de las preparaciones. 

Tiene la ventaja de que mantiene las relaciones entre los pilares e~ 

tables y fijos, detalle muy importante si se trata de construir un 
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puente. Además, como los tejidos gingi.va les y otras referencias 

ost!n intactos, es m!s fácil mcrlelar restauraciones con contornos 

fisiol6gicos arm6nicos. Una de las desventajas es que hay que ir 

trasladando los patrones de cera del troquel al modelo y viceversa 

para las disti~tas compobaciones y el patr6n va perdiendo exacti

tud en su adaptaci6n a las estructuras de su cara interna. 

El modelo de trabajo y el modelo parcial para troqueles se 

pueden obtener de impresiones independientes, o vaciando dos veces 

la impresión del arco completo. En este ultimo caso, para los tro

queles de~ utilizarse el primero de los vaciados. 

11.1.1 Vaciado de las impresiones 

Tanto la superficie del modelo de trabajo como_ la de los tro

queles tienen que ser lo suficiente resistente a la abrasi6n como 

para resistir la confecc.i6n del patrón de cera sin alterarse. Por 

eso para hacer el troquel, debe emplearse yeso piedra del más du

ro (silk-orck, velmix). 

11.1. 2 Pasos a seguir para obtener los modc los de trabajo y troque 

al Preoaración -. Las impresiones se lavan bajo el qrifo para 

eliminar las mucosidades y la saliva que pueda haber. Luego se eli 

mina el exceso de agua agitándolo con un suave chorro de aire com

primido. 

b) Material y mezcla - En una taza se vierte la cantidad medi 

da de agua se espolvorea le cantidad, también medida, de yeso para 

troqueles {cantidad que varra de 50-70 g de yeso por troquel. Para 

la proporci6n agua-yeso hay que seguir las instrucciones del fabri 

cante. 
c) vaciado -. Con un pequeño instrumento se va llevando yeso a 

la impresión del diente preparado. Ponga una pequeña can~idad de 

yeso en un lado de la impresión, por encima de la preparación Y vi 

brela hasta f!Ue el yeso alcance el fondo (superficie oclusall; in

cline la impre~i6n de modo que el yeso se vaya deslizando por el 

•fondo• de la preparación, desplazando el aire a medida que va a-
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van::andc. Vaya a?'!adiendo yeso en peque!\as cantidades hasta que a'.

cance una altura de aproximadameute 2. 5 cm.e por encima de la prep.!!_ 

ración. Con esto se podrá hacer una adecuadl peana al troquel. 

Hay dos formas de vibrar: a' empuñando el portaimpresiones con 

la mano, golpee la mano contra la mesa b) colocando el portaimpr~ 

sienes sobre el vibrador. 

d) Fraguado -. Deje fraguar el yeso durante una hora, separe el 

modelo de la impresión y espere el fraguado completo durante 24 ho

ras. Si desea añadir una base adicional espere a que el yeso esté 

semifraguado. 

11.1.3 Preparaci6n de los troqueles 

Para evitar las erosiones y rayas en las superficies de los di

entes preparados del modelo, convLene pintarlos con algdn material 

como el super-sep. Los modelos se recortan eliminando todos los te

jidos 'de más allá de la encía que hayan quedado reproducidos. 

El modelo del que se va a hacer el troquel> se recorta en un 

recortador de modelos, eliminando todo el yeso en exceso alrededor 

del diente preparado. 

La peana del troquel debe ser ligeramente más ancha que la pre

paraci6n y con una seccion oct•gonal, con lados paralelos o ligera

mente convergentes hacia el pie, debe tener como mínimo 2.5 cms de 

longitud. La peana debe ser paralela al eje mayor del diente: si no 

lo es, será más difícil adaptar los márgenes del patrón de cera. 

El área "por gingival··de la línea de terminación debe estar 11 
bre de rugosidades. El contorno de la zona por debajo de la línea 

de terminación tiene que ser similar a la forma de la raíz del dien 

te natural. Aaí ge facilita el roodelo del contorno axial ñe la res

tauración. 
Una vez recortado el troquel, la línea de terminaci6n se resal

ta con un afilado lápiz rojo colorbrite. Esto facilita el modelado 

del margen cuando la cera ocu~t~ parte de la línea de terminación. 

No debe marcarse con excesiva presión, pues la línea se podría des• 
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figurar quedando roma. 

11. 2 MODELO DE TRABAJO CON TROQUELES DESMONTADOS 

El uso de modelos de trabajo con troqueles o mu~ones desmonta

bles ha convertido en una práctica muy com~n. El troquel del dien

te preparado se orienta en el morielo de trabajo median.te una espi

ga cónica de latón, una espiga de caras planas de acero inoxidable, 

o espigas de plástico prefabricados. Estos troqueles desmontables 

deben satisfacer los siguientes requisitos: 

al Los troqueles deben poderse situar siempre exactamente en 

el msimo sitio. 

bl Los troqueles deben permaner estables, incluso si se le da 

la vuelta al modelo. 

el El modelo con los troqueles debe poderse IT'ontar facilmente 

en un articulador. 
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CAPITULO 12 

RELACIONES oc:.USALES y MONTAJE DE LOS MODELOS AL ARTICULADOR 

De todos los procedimientos de construcci6n de una prótesis fija, 

el desarrollo de relaciones oclusales arm6nicas es el más difícil y 

un número considerable de estas prótesis fracasan por mala relaci6n 

oclusal. Los conceptos de oclusión so~ tema de continua controversi~ 

sobre la cual 1 l~s investigaciones rec1entes, han vertido alguna 

luz. Sin embargo, aún no hay acuerdo un~versal respecto al criterio 

de una oclusión arm5nica. Por tanto el propósito de este capttulo 

ser& ligar los conceptos básicos de la oclusión con los procedimien

tos clínicos de construcciOn de una pr6tesis fija. c~mo hay una gran 

variedad de téc~icas c1inicas en uso aceptables, se discutira el te

ma en términos generales. 

12. l OCLUS!ON DEL PACIENTE 

Si se quiere que la prótesis quede en armonía con la oclusión del 

paciente, es lógico empezar examinando cuidadosamente dicha oclusión. 

Aunque lo importante es la relación de los dientes superiores e infe

riores durante los movimientos funcionales de la masticación y de in

cisión •. es difícil estudiar la oclusión durante la mastJ.caci6n. Se 
r. 

pide al pacie~te mastique goma, cera, galletas, frutas y otras cosas, 

y se toma nota de la manera en que se hace la acción masticatoria. 

lEl ciclo masticatorio se hace de arriba abajo, o hay un componente 

lateral del movimiento mandibular? lEl movimiento lateral es unila

teral o bilateral?.-Lse pide al p~ciente que muerda un pedazo de ga

lleta, o de cera y se anota la naturaleza de la relación incisiva 

de lo:i. dientes anteriores. •con tac tan los incisivos, borde C"n bor

de? lExiste un componente lateral y se utilizan los caninos? Las 

respuestas a estas. prPgu'ntas nos proporciona-: infonnaci~n sobre el 
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ciclo de masticaci6n. La influencia de anomalías dentarias en tra

tamiento se tendrá eu cuenta, desde luego. On paciente con una zo

na mandibular derecha desdentada puede desalrollar un patr6n de 

masticaci6n unilateral en el lado izquierdo, y también puede ocu

rrir la situación inversa. 

La oclusi6n se puede examinar en la relaci6n est!tica de oclu

sión céntrica, y se anota cualquier relaci6n anormat: diente en ma

la alineaci6n, diente en rctaci6n y dientes sin gufas céntricas. 

También se puede examinar la oclusión'guiando al paciente en cier

tos movimientos, que podemos llamar movimientos diagnósticos, e in 

cluyen muchas de las direcciones funcionales de movimiento (protu

si6n, excursión lateral derecha e izquierda y retrusi6n). Como el 

paciente no está masticando durante estos movimientos diagn6sticos, 

éstos se pueden ejecutar lentamente, detenerse en posiciones esco

gidas o repetirse cuantas veces sea necesario. P-ay que reconocer, 

desde luego que éstos no son movimientos funcionales, y solamente 

deMuestran la relaci6n p0tencial de los dientes, que puede ser 

qu9 nunca tengan contacto real durante la masticaci5n. Los movi

mientos protusivos y retrusivos incluyen la direcci6n de la inc:

si6n funcional. La excursi6n lateral izquierda incluyo las direcciQ 

nea funcionales de masticaci5n en el aldo izquierdo de la boca: la 

excursión lateral derecha incluye las direcciones funcionales de 

masticaci5n en el lado derecho. 

12.2 REPRODUCCION DE LA OCLUSION EN EL LABORATORIO 

Para reproducir la oclusi6n del paciente en el laboratorio son 

necesarios modelos completos d~ los dientes, superiores e inferio

res. Los modelos se montan en un articulador para poder hacer los 

distinto~ movimientos mandibulares. Los articuladores varían en ol 

diseno y en comp:ejidad y en su aptitud para reproducir acertada

mente los movimientos mandibulares. Cuanto más correctamente reprQ 

duzca el articulador los movimientos de la mandíbula del paciente, 
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tanto m~s cercana estaLd la pr6tesis en armonía con la oclusi6n 

del paciente, y se necesitarán menos ajustes en la boca. 

Los articuladores simples para corvnas y puentes permiten h~ 

cer movimientos laterales, protusivos y de abrir y cerrar, y si 

se mont~n modelos completos superiores e inferiores en estos ar

ticuladores 1 intervendrá en dicho movimiento la guía dentaria. 

Sin embargo, los movimientos sólo pueden ser aproximados, puesto 

que la relación de los modelos a la bisagra no reproduce las con 

diciones en la boca, y la ang-~laci6n de los tryectos de la bisa

gra son fijos y no se pueden ajustar a cada paciente; cuando se 

construyen prótesis en este tipo de articulador, hay que compro

bar cuidadosamente la oclusi6n y ajustarla en la boca. 

El odont6logo tiene a su disposici6n una gran v~riedad de a~ 

ticulauo~es ajustables, que difieren en el grado de precisión con 

que se· pueden reproducir los movimientos mandibulares y en los p~ 

sos clínicos que son necesarios para ajustar el articulador. Para 

montar los modelos en un articulador en forma que reproduzcan con 

fidelidad los movimientos mandibulares, hay que seguir una serie 

de medidas y registros que podemos enumerar de la siguiente forma: 

a) La posición del eje de bisagra terminal de la mandÍbula pa

ra el paciente. 

bl La relaci6n de los dientes superiores con el eje de bisagra 

terminal de la mandíbula. 

el El declive angular del trayecto cond{leo. 

dl La curvatura del trayecto condíleo. 

e) La extensi6n del movimiento de Benett o desplazamiento to-

tal de la mandíbula. 

f) La relación del modelo superior con el inferior. 

gl La distancia entre loo cóndilos. 

Un articulador ajustable que redna todos los factores que aca

bamos de enumerar es costooo,.Y· los procedimientos clínicos que 

hay que seguir demandan mucho tiempo. Se pueden lograr resultados 
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satisfactorios usando redidas que se aproximen a las anteriormente 

enumeradas. Las curvaturas de la trayectoria condílea y la distan

cia intercondílea son dos factores con los que se puede aplicar 

un promedio o un valor estándar. El movimiento de Bennett también 

se puede traducir a un valor promedio. 

Una tócnica simplificada, que puede usarse con un articulador 

Hanau dentatus o Ney1 requieren las siguientes mediciones y regi~ 

tros: 

al Localizaci6n del eje de bisagr~ terminal de la mandíbula. 

bl Registro de la relaci6n de los dientes superiores con el 

eje de bisagra terminal de la mandíbula. 

el Registro de la relación de los dientes uperiores con los 

inferiores. 

di Registro de la in~linaci6n angular de la trayectoria con

dílea. 

Con estos factores, medidos o registrados, y transferidos a un 

articulador apropiado, se puden montar los modelos del caso y se 

logran reproducir con bastante aproximación la secuencia de los mQ 

vimientes mandibulares del paciente. Estas técnicas trabajan en tQ 

dos los casos, a excepción de los más complicados, con reconstru

cciones muy extensas. 

12. 3 MONTAJE DE LOS MODELOS 

cuando ya se han tomado las cuatro mediciones, o registros de~ 

critos, se montan los modelos en el articulador. Los distintos pa

sos se pueden enumerar de la manera siguiente: 

Il Cuando se utiliza el arco facial de transferencia para hacer el 

registro, se monta el modelo superior en el articulador relaciona

do con el eje de bisagra del articulador. 

II} Con el registro de la relación céntrica, se monta el molde man 

dibular en el articulado~, en relación céntrica con el molde supe

rior. 
III) el registro oclusal protusivo se coloca entre los modelos su-
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perior ~ inferior en el articulador, y se aseguran los modelos en 

cada lado. La trayectoria condÍlea a cada lado del articulador se· 

ajusta para poder aceptar esta relación. 

IV) El ajuste de Bennett se determina por un valor promedio (casi 

siempre entre 12 y 15 grados). 

12.3.l Modelo superior 

Se mide la distancia entre el extremo de las varillas indica

doras de los c6ndilos en el arco de transferencia y se ajusta en 

' el arco en la parte superior del articulador. Se colo~a en posi-

ción el are~ orbitario de referen~ia para obtener la orientación 

vertical del modelo. Se coloca el modelo superior en la impresión 

de la horquilla de mordida, y se coloca en posici6n el brazo maxi 

lar del articulador. Los indicadores de los cóndilos del arco fa

cial coinciden con los puntoo de eje de bisagra del ?rticulador. 

La varilla orbitaria del articulador descansa en el arco orbita

rio de referencia. Se agrega yeso piedra de fraguado rápido, en

tre la platina de montaje del articulador y el modelo superior. 

cuando ha fraguado el yeso, se quita el brazo maxilar del articu

lador de la pieza de montaje, se fija en posición la varil1a guía 

incisal, y se coloca en posición el brazo maxilar sobre la parte . 

mandibular del articulador. Por ~ltimo, se relaciona correctamen

te el modelo superior con el eje de bisagra del articulaaor. 

12.3.2 Modelo inferior 

Se coloca el r~gistro de la relación c~ntrica en el modelo su

perior y se asegura con cuidado. Se asienta completamente el molde 

inferior en el lado opuesto y se aseguran los dos modelos juntos 

con un cordel, o mediante cualquier otro medio. Se vierte yeso pi~ 

dra de fraguado r~pido, en la platina de montaje mandibular y se 

une el modelo inferior al brazo mandibular del 1rticulador. Duran

te este montaje se ajust~ la varilla-guía incisal 1 de manera que 

rebase el brazo maxilar del articulador por un equivalente del es

pesor del registro de la relaci6n céntrica. Cuando haya Zraguado 
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el yeso, se abre el articulador y se quita el registro oclusal que 

estaba entre los modelos. A continuación, se mon~an los modelos en 

relación céntrica. 
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CAPITULO 13 

TOMA DE COLOR Y EL TONO DE LOS DIENTES 

Es uno de los aspectos más difíciles de la pr6tesis fija, ya 

que son muchos los factores que afec•arán la eleceión del color 
correcto. 

a) Material de la carilla -. Primero debe considerarse el ma

terial que se habrá de emplear para la construc~i6n del frente: 

podrá ser de acrílico o porcelana. 

I) El acrílico es bastante traslúcido y tiende a traslucirse el 

fondo, que puede ser el medio cementante o bien la caja de oro. 

Cuanto mayor es el espesor del acrílico, menor será la probabili 

dad de que se altere su color por el fondo, y del mismo modo, 

cuanto m~s oscuro sea el tono 1 menor será su modif1caci6n. 

II) La porcelana para carilla puede ser de dos tipos: un póntico 

comercial como del de perno largo y trupontic 1 o uno hecho en el 

laboratorio ej. de éste son los pónticos con fundas de porcelana 

o con tubos de alúmina y también aquellos que se fabrican con po~ 

celana fundida sobre metal. 

cuando se utiliza una carilla de porcelana comercial, la ele

cción esta limitada a los tonos que se fabriquen y debe probarse 

el póntico que se ubicar! en el puente para comprobar si es sati~ 

factorio. 

El medio cementante tiene mucho menos efecto sobre la porcel~ 

na que sobre el acrílico. No obstante aún puede influir en el re

sultado. 
Losmismo que con el acrílico, los espesores de la porcelana 

son importantes. Si es demasiado delgada se tra~lucirá el metal 

del núcleo o el cemento; sobre todo es probable que esto ocurra 

con los tonos m&s claros. La porcelana fundida sobre metal os es

pecialmente crítica en este aspecto, y por ello resulta necesario 
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por lo menos un milímetro de porcelana s! se quiere lograr un re
sultado estético bueno, 

b) La luz -. La luz bajo la cual se registrará el color, ten

crl un apreciable efec~o sobre la correcta elecci6n. Aunque las 

mayorías de las luces dentales est!n corregidas para color, sigue 

prefiriéndose la luz del día, más aún el paciente cerca de una ven 

tana que mire hacia el norte. Hay que evitar la luz directa del 

sol lo mismo que la del atardecer y la de ·la mañana temprano. 

El tono del diente variará en for~a apreciable con la luz del 

día, luz fluorescente, un reflector, un spot y un destellador. Por 

lo tanto puede resultar necesario comparar el color con distintas 

fuentes de luz y considerar cual es la ru!s indicada para cada caso 

en particular. 

El acrílico es afectado menos por los distintos tipos de luz 

que la porcelana y bien puede estar indicada en estas circunstan

cias. A veces una corona de porcelana, sobre todo en la zona del 

primer premolar, donde la luz incide en forma oblicua, puede des

aparecer virtualmente viéndosela sólo como una sombra oscura. 

c) Muestrario~ de color -. La forma en que están disehados los 

muestrarios de color de los distintos fabricantes varia. Sin em

bargo, por lo general, lo mejor es decir primero el grupo de colo

res que está indicado por ·ejemplo si son dientes básicamente ama

rillos, marrones o grises. Después es posible decidir si el tono 

debe ser más claro o más oscuro. 

Con un póntico comercial s6lo es posible elegir el color y el 

tono general, pero si la carilla se fabrica en el laboratorio se 

la puede hacer exactamente, según los requerimientos, como en el 

caso de una corona funda de porcelana. En estos casos el mejor mf 

todo es dibujar el diente y marcar sobre él la distribucion bási

ca de los distintos tonos y luego indicar algunos rasgos adicion~ 

les·que se requieran. 

Lo ideal es que el técnico de laboratorio observe siempre ca

da caso y registre el color da modo de saber con exactitud lo que 
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est! tratando de lograr. Lamentablemente, no obstante, no es si

empre posible. Las fotografías preparatorias pueden ser útiles 

al respecto, aunque siempre es algo dudosa la fidelidad del co

lor y su estabilidad en la mayoría de las pelfculas. 

d) Modificaciones del color en~l momento de cementar la ca

rilla -. Una vez registrada el color y construÍdo el póntico del 

puente, el tono, si es necesario, puede modificarse, aún en cie~ 

tas medidas en el momento del cementado. En el caso de un p6nti

co comercial se le pueden agregar prigmentos superficiales y a 

veces porcelana de baja fusión. Con las carillas hechas en el l~ 

boratorio 1 sobre todo las del tipo de las fundas de porcelana, 

se pueden hacer cambios mayores siempre que se la prueba sin ha

berle retirado la matriz de platino,. o que esté fundida sobre m~ 

tal. En caso de que el tono incisal sea lncorrecto en esta zona, 

se lo puede desgastar y reemplazar. Las manchas superficiales 

también pueden agregarse en este momento. Es, por lo tanto mu

cho m!s f~cil a veces obtener un p6ntico de estética agradable 

si se lo hace en el laboratorio. 
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CAPITULO 14 

ENCERADO 

El patr6n de cera es el precusor de la restauración de oro co

lado que se colocará en el diente preparado. Ya que el patr6n de 

cera se duplica exactamente durante el investido y colado, la res

tauraci6n colada no puede ser mejor qu~ el patr6n: esto es, los e

rrores y descuidos cometidos durante el encerado, únicamente se 

perpetuarán en el colado, sin corregirse en nada. Unos minutos ex

tra invertidos en mejorar al colado, nos pueden ahorrar horas mal

gastadas en rectificar ur. colado. 

Hay dos formas aceptadas de confeccionar un patr6n de cera: 

al La técnica directa, en que el patr6n se encera en boca, en 

el diente preparado. 

bl La técnica indirecta 1 en que el patrón se encera sobre un mQ 

delo de yeso piedra, obtenido de una impresión exacta del diente 

preparado. 

La técnica indirecta tiene la ventaja de desplazar la mayor 

parte del trabajo del sill6n dental. Da adem4s 1 la oportunidad de 

poder ver la preparación desde todas las perspectivas y de facili

tar el acceso para un buen encerado de los márgenes. ?ara la mayor 

parte de los operadores es probablemente el medio más cómodo de 

confeccionar una restauraciOn dental. 

La selección de la cera que se va a utilizar para confeccionar 

el pat=ón, es importante. Las ~eras del tipo B tienen una composi

ción apropiada para ser empleadas en boca. Las del tipo C ideada 

para su empleo fuera de la boca 1 tienen un punto de fusión ligera

mente más bajo. ~or lo tanto, para hacer un patrón por la técnica 

indirecta, se deberá empl'ear una cera del tipo e, que cumpla las 

especificaciones No 4 de la ADA. Conviene que la cera sea de al-
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gdn color tal como el a=ul 1 el verde o rojo, que contraste bien 

del color del troquel y que se diferencie bien del yeso piedra. 

A una buena cera para incrustaciones se le exigen va~ias con

diciones: 

al Caliente debe fluir con facilidad, sin desmenuzarse, que

brarse o sin perder su suavidad. 

b) Una vez fría, debe ser rígida. 

c) Debe ser susceptible de ser tallada y modelada con preci

sión sin descamarse, desformar~e o manchar. 

Durante la confeccion del patrón debido al repetido calenta

miento y manipulación, aparecen tensiones internas en el seno de 

la cera. La cera que es un material termoplastico, se "relaja" 

cuando ceden estas tensiones; aparecen distorsiones que se trad~ 

cen en defectos de ajuste. Para mantener las distorsiones a ni

vel mínimo, los patrones no deben permanecer largo tiempo en los 

troqueles; deben ser puestos en revestimiento tan pronto como sea 

posible. 

Nota: 

Especificación No 4 de la ADA para cera, para colado de in

crustaciones dentales. Deben fluir bien para reproducir detalles 

de la preparación cavitaria. Sin embargo cuando se enfría la cera 

a la temperatura bucal, el escurrimiento debe ~inimizarse parar~ 

ducir la distorsi~n cuando se retira el patrón. 
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CAPITULO 15. 

PRUEBAS DE METALES 

Es muy importante que el puente sea probado en la boca del pa

ciente a lo largo de su elaboración aunque te6ricamente es posible 

construirlo en los ~odelos de trabajo montados en un articulador y 

cementarlo en posici6n sin más pasos tntermedios. Sin embargo es 

aconsejable seguir una secuencia paso por paso, incluyendo la pru~ 

ba en la boca antes de hacer las operaciones finales del puente. 

Hay que recordar que el mismo articulador impone ciertas limi

taciones e~ los movimientos mandibulares que registra, además de 

que contamos con el riesgo de que los dientes pilares se mueven 

durante el tiempo que nos lleva la elaboración completa del puente 

a pesar del tratamiento provisional. 

En la mayoría de los casos serán suficientes dos pruebas: 

a) La de los metales ya ferulizados 

b) La del puente terminado inmediatamente antes de cementarlo. 

La primera consiste en colocar los colados en posición en la 

boca para examinar los siguientes aspectos: 

a) Ajuste de los retenedores. 

bl contorno de los retenedores y del tramo. 

el sus relaciones con 10s tejidos gingivales continuos. 

dl Las rela~iones oclusales del puente con los diente~ antago

nista~. 

e) Las relaciones proximales con los dientes continuos. 

fl La relación de los dientes pilares comparados en su rela

ción con el modelo de tr~bajo. 

Para ell~ primero se deben retirar las restauraciones provisiQ 

nales, limpiando cuidadosamente las preparaciones para que no q"~e

de ningún residuo de cemento: se aisla la zona y se seca. El puen

te se coloca en su sitio y se revisa parte por parte (en ocasiones 
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se checan primero los retenedores antes de soldarlos con el tramo). 

La segunda prueba se verifica cuando el puente ya está termina

do en el modalo de trabajo, se le dá el pulido final y se terminan 

los m!rgenes con la técnica elegida, 

Se limpia cuidadosamente el puente y las carillas en caso de 

haberlas us~do, para eliminar las sustancias empleadas en su puli

miento. Se retiran las restauraciones provisionales de los dientes 

pi lares. y se limpian perfectamente l;is preparaciones, inrnedia tamen 

te después, se asienta el puente y se examina observando el ajuste 

de los retenedores, el contorno del tramo y su rclaci6n con la mu

cosa de la cresta alveolar así como las relaciones oclusales del 

puente. 

Si todos los contactos son correctos, pero el puente no entra 

se puede C:educir q·~ -~ los pilares se han movido y que las relacio

nes son incorrectas: en tal caso se quita la s?ldadura de uno de 

los conectores y se toma una nueva relación de soldadura. El puen 

te se vuelve a ferulizar y al colocarlo otra vez en la boca, se le 

harán los ajustes necesarios. 
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CAPITULO 16 

CEMENTADO 

Los cementos mAs utilizados en la cementaci6n de los puentes 

fijos son: fosfato de rinc y cemento de policarboxilato, este úl 

timo menos empleado. La elecci6n de uno u otro dependerá del cri 

terio del C.D. y los resultados que haya obtenido él en la prác

tica. 

16.l CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC 

16.1.l Aplicaciones 

a) ~ementado (fijaci6nl de restauraciones fijas coladas o ce

rámicas y bandas de ortodoncia. 

bl Como recubrimiento o base cavitaria para proteger a la pul 

pa de estímulos mecánicos, térmicos o eléctricos. 

16. l. 2 Compos id6n 

.Polvo: 

Oxido de zinc (componente básico) 

Oxido de magnesio (principal modificador) 

Una parte 

adem!s peque l\as 

Liquido: 

de 6xido de magnesio por 9 partes de 6xido de zinc, 
··'' 

cantidades de 6xido de bismuto y sílice. 

Esencialmente el fosfato de aluminio 

Acido fosf6rico 

Fosfato de zinc 

Sales metAlicas (se agregan como reguladores de PH para 

producir la velo~idad de reacci6n del liquide con el polvo). 

El contenido promedio del agua en los líquidos es de 33 más o 

menos al 5%. 
El tiempo razonable de fraguado a temperatura bucal es de 5 a 

9 minutos. 
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La r:ijez del fosfato de zinc es bastante elevada en el mamen 

to de ser colocada en el diente. Tres minutos después de cementada 

la mzcla el PH del cemento es de 3.5: después el PH aumenta rapl

d&mente alcanzando la neutralidad entre las 24 o 48 horas. 

16. l. 3 El esp<!sor de la película 

Los cementos considerados de granos finos no deben ser mayor 

de 24 micrones y sP. usan para la cementación de colados de preci

si6n. Los cementos considerados de granos medianos, utiles para 

todas las demás cementaciones, la película de este tipo de grano 

es de 40 micrones. 

16. l. 4 Retencion 

No hay adhesión entre el cemento de fosfato de zinc y la es

tructura dentaria a C'Ualquiera de los materiales de restauración 

con los que se emplea. La unión retentiva que se forma con este 

cemento y la mayoría de los cementos dentales es mecánica, ya 

que el cemento en estado plástico penetra tanto en las irregulari 

dades de la cavidad como en las de la incrustación. Una vez que 

endurece el cemento, éstas extensiones ayudan a dar retención a 

las incrustaciones. Otro factor de retencL6n es el espesor de la 

película que queda entre la incrustaci6n y el órgano dentario. 

cuanto más fina es la pelíc~la, mayor es su acci6n sellante, 

La resistencia a la compresión del cemento de fosfato de zinc, 

no debe de ser inferior a 700 kg/crn~ al cabo de 24 horas de hecha 

la mezcla. 

La solubilidad del cemento se relaciona básicamente con el ti 
po y el PB de los ácidos a los que están expuestos. 

16.1.S Farmacodinamia 

Gran irritante pulpar 1 lisis de la proteina, mal sellante. 

su cualidad principal es resistencia a la compactación. Resi~ 

te las fuerzas de compresión, pero es fr~gil y soluble en ácidos 

orgSnicos y líquidos orales. . 
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16. 2 CEMENTOS DE POLICAROOXILATO (CARBOXILATO) 

16.2.1 Aplicaciones 

a) Cementado de restauraciones coladas y cerámicas y bandas de 
ortodoncias. 

b) Materiales para recubrimientos a bases cavitarias •. 

e) Materiales de obturaci6n temporaria. 

16.2.2 Composición 

Polvo: 

Oxido de zinc 

Oxido de magnesio de l a 5% 

Oxido de aluminio u otros rellenos de refuerzo de 10 a 40% 

Floruro de esta~o (para mejorar las propiedades mecánicas) 
Líquido: 

Acido poliacrílico o copolimeros de ácido poliacrílico 

Acido itacdnico (~cido org~nicol. 

El tiempo de fraguado oscila entre 5 a 8 minutos. 

El espesor de la película es de 25 a 35 micrones. 

La resistencia a la compresi6n es de 62 a 83 MN/m. 

16.2.3 Farmacodinamia 

Estos materiales tienen un efecto suavizant~ sobre la pulpa com 

parables a los del 6xido de zinc-eugenol. Esto se relaciona probabl~ 

mente con: 

a) Una rápida elevación del PH del cemento hacia la neutralidad. 

b) La localizacion del ácido poliacrílico debido a su tama~o 

molecular. 

c) Un mínimo movimiento de liquido en el interior de los condu~ 

tillos dentinarios en repuesta al cemento. La formación de dentina 

de reparaciOn en la pulpa expuesta es variable. 

La retención puede producirse por la unión a la superficie limtia 

del esmalte y de la dentina por medio de un acomplejamiento de cal

cio. El material tambi6n se pega al acero inoxidable limpio, la a

malgama, el cromo-cobalto y otras aleaciones. La resistencia de la 
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unión se relaciona con la resistencia del cemento. 

En algunas ocasiones, es necesario cementar el puente ya termi

nado de ma.nera provisional 1 pero esto no quiere decir que es un pr.Q· 

cedimiento rutinario, es decir, que se precise en todos los casos 

clínicos; s6lo se efect~a cuando se presentan los siguientes casos: 

al Cuando los dientes pilares estan hipersensibles, como para 

recibir el fosfato de zinc, se coloca el puente con un cemento no 

irritante, hasta que ceda la sensibilidad.· 

bl cuando existen dudas sobre la n'1ituraleza de la reacc1on .-tis!:!_ ,. 
lar que pueda ocurrir después de cementar un puente; de esta·manera 

se podrá retin.r y tratar cualquir reacci6n indeseable. 

el En los casos en que se piense hacer alguna modificación por 

cambios bucales como movimientos dentarios etc. En estos casos el 

cemento emrleado es el 6xido de zinc-eugenol. 

16.3 CEMENTACION DEFINITIVA DEL PUENTE 

Antes de realizar la cementación definitiva se terminan las 

pruebas y ajuste del puente y se le da el terminado final. 

16.3.l Factores más importantes dentro de la cementación 

16.3.l.l Control del dolor 

La fijaci6n de un puente puede acompa~arse ocasionalmente con 

dolor, para lo cual tendremos que usar la anestesia local. Aunque 

se debe recordar que el anestésico no reduce la repuesta de la 

pulpa a los distintos irritantes y por eso hay que prestar espe

cial atención a lc3 factores que puedan afectar la sa!ud dental. 

16.3.l.2 Preparación de la boca 

Con esto pretendemos conseguir y mantener un campo seco dentro 

del proceso de cementaci6n. A los pacientes con saliva muy viscosa 

se les hace enjuagar la boca con bicarbonat? de sodio. La zona don 

de va el puente se aisla, se coloca el extractur de saliva Y ro

llos de algod5n u otros materiales absorbentes en los sitios seer~ 

tores de saliva. Los pilares y los dientes contiguos se secan per

fectamente con gasa o con algodón. 
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16.3.l.3 Preparacion de lo~ ~ilares 

Estos se deben secar minuciosamente y si se cree necesario• se 

puede aplicar barniz como el copalite sobre la superficie que van 

a recibir cemento, como protecci6n a la acci6n irritante del mismo. 

A veces el paciente puede experimentar dolor si no ha sido aneste

siado previamente, para evitar esto, se pueden cubrir los dientes 

con algod6n seco, durante el tiempo en que se hace la mezcla del 

cemento. 

16.3.1.4 Mezcla del cemento 

Para evitar contratiempo, es recomendable seguir las instrucciQ 

nes del fabricante y elegir el instrumento adecuado. 

16.3.1.S Colocaci~n del puente 

Se colocan los retenedores del puente con el cemento prepara-

do, se quitan los algodones de protecci6n si es que se han colocado 

y si se desea se puede poner cemento sobre los pilares, el puente 

se coloca en posición y se asienta con una ligera presión de los 

dedos. El ajuste completo se consigue golpeando el puente con el 

martillo de mano o interponiendo un palito de madera de naranj~ en

tre los dientes superiores e inferiores para que el paciente muerda 

sobre él. 

La presión deberá aplicarse a cada retenedor por turno, por ul

timo se coloca un rollo de algodón seco o ligeramente h~medo ent~e 

los dientes para que el paciente lo muerda hasta que el cemento ha- :,,. 

ya endurecido una vez que esto ha ocurrido, se elimina el exceso 

del mismo, prestando especial atenci6n en retirar todos los exceden 

tes de cemento en las zonas gingivales e interproximales empleando 

excavadores, sondas apropiadas e hilo dental para las zonas inter

proximales. 

Las partículas peque~as de cemento que quedan en el surco gin

gival son causa de reacción inflamatoria y pueden pasar inadverti

das durante mucho tiempo. cuando se han quitado las partículas de 

cemento se comprueba la oclusión. 
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CAPITULO l 7 

INSTRUCCIONES AL PACIENTE, REVISION 'l MANTENIMIENTO 

17. 1 INSTRUCCIONE3 

Se supone que ya se ha instruido al paciente, por anticipado 

en el UBO de una técnica satisfactoria de cepillado• de los die~ 

tes y ahora sólo queda demostrarle el uso del hilo dental para 

limpiar las zonas del puente de más difCcil acceso. Se le da al 

paciente un •<!Spejo de mano para que observe c6mo se debe pasar el 

hilo dental a través de la zona interproximal del puente. Se eli

ge una regi6n de fScil acceso y se pasa el hilo de~de la superfi

cie vestibular hasta la s~~rficie lingual. Cuando se pasa el hi

lo1 se pulen las regiones interproximales y la superficie mucosa 

de la pieza intermedia con el mismo hilo dental para que el pa

ciente lo vea. Entonces s~ pide al paciente que pruebe por si 

mismo. 

Durante .los días subsiguientes a la cementación del puente, 

se puede notar ciertas incomodidades. Los dientes que han estado 

acostumbrados a responder a la~ presiones funcionales como uni

dades individuales, quedan ahora unidas entre si r reaccion:in 

como una sóla unidad. Los movimientos de los dientes cambian e 

indudablemente tiene que ocurrir algún reajuste estructural en el 

nparato periodontal. Algunos pacientes se queJan de una incomodi

dad que no pueden precisar, la cual se puede atribuir probable~ 

mente a dicho factor; otros no acusan cambios. Los dientes pila

res pueden quedar sensibles a los cambios térmicos de la boca y 

puede not~rse alg6n dolor. Se recomienda al paciente que evite 

temperaturas extremas en los días inmediatamcntP subsiguientes a 

la cementaci6n del puente. 

El odontólogo debe tener cierta intuici6n de la incidencia de 
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estos problemas por el comportamiento del paciente y por la condi

ci6n de los dientes obtenidas durante las distintas operaciones que 

preceden al ajuste del puente, Hay que tener discreci6n y no alar

mar al paciente con una enumeraci6n de problemas que pueden ser que 
nunca experimente. 

A pesar de los cuidados y precaucione~ que se hayan tomado en 

el ajuste de la oclusión, a~n es posible que cuando el paciente e~ 

plore las relaciones de su nuevo aparato aparezcan algunos puntos 

de interferencia. Si esto se advierte'cuando todav1a esta en el 

consultorio, se debe retocar la interferencia. Se le exponen al 

paciente las limitaciones del puente, que las carillas son frági

les y que no debe morder objetos duros, que la salud de los teji

dos circundantes depende de su cuidado diario, que el puente se 

debe inspeccionar a intervalos regulares, como se le recomienda 

que se trata de un aparato fijo cementado en un medio ambiente vi

vo y en continuo cambio, y hay que ajustarlo de cuando en cuando 

para mantener la armonía con el resto de los tejidos bucales, y 

que si se presentan síntomas extra~os en cualquier ocasi6n se debe 

investigar lo antes posible. 

17.2 REVISION y MANTENIMIE~rro DE LA PROTESIS 

Después de cementado, hay que examinar el puente a los 7 o 10 

días. Se hace un examen rutinario en el cual se exploran los con

tactos interproximales, la relaci6n de la mucosa con las piezas 

intermedias, los margenes de los retenedores, los tejidos gingiv~ 

les y la oclusión. De todos ellos, el más importante y el que con 

m~s frecuencia requiere atención, es él relativo a la relacion o

clusal. En el momento de este exmaen, lo más que se habrá conse

guido es que la oclusi5n se haya amoldado a los movimientos gui~ 

dos de la maLd!bula. Durante 7 a lo d[as anteriores, el paciente 

ha podido hacer muchas relaciones oclusales con el puente, algu

nas durante los movimientos funcionales, y otras durante los mo

~imientos habituales a los movimientos exploratorios nuevos. Se 
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pueden haber localizado uno, o más puntos de interferencia como 

consecuencia de estos movimientos. El paciente pudo haberlos no

tado o no. El operador observa las superficies oclusales 1 locali

za las áreas más pulidas y las examina relacionándolas con los 

distintos patrones de lllOVimientos funcionales. Cualquier área que 

esté más brillante que lo normal se revisa cuidadosamente para 

ver si hay interferencias; si esto sucede 1 se retoca la prótesis. 

Una vez hechos todos los ajustes, se puede pulir rápidamente 

la superficie oclusal, en la boca, con los agentes usuales, y no 

hay motivo para que el paciente regrese a futuros ajustes; se le 

repiten las instrucciones para la limpieza del puente y se le r~ 

calca la necesidad de revisiones regulares. 
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CAPITULO 18 

CAUSAS DE FRACASOS DE LOS PUENTES 

18.l DEFECTOS QUE P~~DEN PRODUCIRSE EN LOS PUENTES 

Todos pueden tener origen en un disefto o ejecuci6n defectuosa 

del puente, sea en el laboratorio o en el consultorio, o en un de~ 
\ 

gaste y esfuerzo excesivo. 

18.l.l Fracaso del cementado 

Dicho fracaso puede ser parcial o completo, y normalmente es 

el resultado de retenedores que no son adecuados para el puente 

en cuestión. Baste agregar que siempre debe proveerse retenci6n 

en exceso antes que en defecto. 

Otro factor importante es el de la rigidez del colado. Aún una 

ligera flexi6n provocará el fracaso del cementado, que puede impe

dirse sólo con el uso de un oro duro y asegurandose que haya sido 

tratado térmicamente en forma correcta y que tenga suficiente es

pesor. 

Además de un retenedor inadecuado, el fracaso puede también ser 

consecuencia de una t~cnica de cementado deficiente, originada en 

una elecci6n incorrecta del material, en el incumplimiento de las 

instrucciones de mezcla del fabricantes, en el uso de un material 

viejo o contaminado, una relación polvo-liquido inadecuada, o en 

la inserción de la pr6tesis cuando el ceme11to habia comenz.ado a frA 

guar. Esto puede trae~ corno resultado un cemento débil y un colado 

calzado en forma incompleta. Del mismo modo si los dientes no se 

secan con cuidado antes del cementado la unión se verá debilitado. 

18.l.2 Falla rnec~nica 

Las fallas mecánicas que pueden comprometer a un puente son: 

18.l.2.l Flexión, estiramiento o fractura del oro 

Las tres pueden traer como resultado el fracaso del puente ~ 
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provocar el fracaso del cemento de los retenedores o la pérdida db 

una ca::illa. La mayoría de estos fracasos pueden evitarse con •in 

esp~sor aciecuado de oro, una técnica de colado cuidadosa para ase

gurar que quede libre ele porosidadi.s1 el tratamiento térmico acon

sejado por los fabricantes, y asegur~ndose de que la mordida sea 
correcta. 

18.1.2.2 Palla ~la soldadura 

Hay varios puntos que deben observarse si se quiere evitar el 

fracaso en la soldad~ra: 

al Es importante que tenga no sólo el ancho Qdecuado sino tam

bién la profundidad, ya que esta es la que provee la resistencia 

al esfuerzo oclusal. 

b) Debe proveerse un volumen suficiente de oro en la regi6n 

de la soldadura. Si no se hace, aunque la soldadura en si no falle, 

puede romperse el m~tal que está junto a ella. 

el Se requieren distintas técnicas· de soldaduras cuando se unen 

diferentes aleaciones y metales y siempre debe utilizarse el funden 

te adecuadc. 

18.l.2.3 Fracaso del p6ntico 

El fracaso mccanico del póntico puede ser consecuencia d~ una r~ 

sistencia inadecuada. Un póntico hecho totalmente de porcelana en o

clusal no debe usarse, salvo que la mordida sea favorable. Del mismo 

modo el esqueleto de oro debe tener siempre rigidez adecuada. Aún 

una ligera flexi6n provocará el fracaso del cemento a la fractura 

de una carilla de porcelana. 

Quizás una de las causas m5s comunes del fracaso de un póntico 

es la oclusi6n incorrecta. Sobre todo en las excursiones laterales 

qu~ no fueron corregidas cuando se instaló el puente. 

18.l.3 Inflamacion gingival 

Quizás la causa más común de inflamaci6n gingival alrededor Je 

un puente es la defi~iente higiene bucal del paciente, tal vez a 

causa de que nunca se le ha ensehado su importancia. Otros factores 
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pueden ser margenes defectuosos en los retenedores, anatomía oclu

sal incorrecta, sobrccontorno de las caras vestibular o lingual o 

troneras interproximales incorrectas~ todos originados en fallas 
de disei'los. 

La inflamación de la mucosa provocada por el póntico puede de

berse a la mala elección del material para su superficie de asiento. 
18.1.3.1 Retracción ginglval 

Puede ser local o general. Si es local debe evaluarse la razón 

y de ser posible eliminarse. Si se trata de una gensral y no hay 

· consideraciones estéticas, como por ejemplo, la exposisción de una 

raíz cambiada de color en un diente desvitalizado, es posible ace_e 

tar la situación tal como se presenta. No obstante, puede estar i.!l 

dicado un tratamiento periodontal generalizado. 

18.1.4 Colapso periodontal 

Puede ser un colapso pcriodontal generalizado de toda la boca, 

asociada con migraciones de los dientes, o estar localizada en los 

pilares del puente. Este por lo general, será consecuencia de un 

mal diseño o ejecuci6n de la prótesis, como por ejemplo la incorre~ 

ta evaluación de la resistencia de los pilares y quizás el número 

de dientes que han incorporado en el puente. 

La oclusión traumática puede estar relacionada con el colapso 

del periodonto y debe ser eliminado tan pronto como se compruebe. 

18.l.5 ~ 

Las caries pueden afectar a un puente de varias maneras: direc

tamente en los márgenes del retenedor, indirectamente comenzando en 

otro lado del diente y extendiéndose hasta la superficie de asiento 

en los colados, o puede seguir al fracaso del cementado. Esta es la 

más rápida y a menudo traerá como resultado la exposici6n pulpar 

dentro de 3 o 4 meses. 

A causa de la rápida caries que se produce por debajo de un col~ 

do fojo, éste debe ser retirado tan rápidamente como sea posible. 

18.1.6 Necrosis ouloar 

Si se produce la ~uerte de un pilar de puente y el diente invo-
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lucrado es anterior, el caso puede tratarse a menudo con una apices 

tomia y la colocación d~ una obturación retrógada y evitar así per

turbar al puente. 

No obstante, si se trata de un diente posterior_ por lo general 

será necesario lograr acceso a la cámara pulpar a través del reten~ 

dor para realizar el tratamiento endodóntico. Rara vez o nunca. ti~ 

ne sentido alterar el puente en este estadio. 
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CONCLUSIOH 

l. Importancia de la rel~ción paciente-dentista 

Considero muy importante esta relación, ya que desde el momento 

en que el paciente se presenta al consultorto el dentistn debe ob

servar sus reacciones y las experiencias con otr')i:: ':!:.1tainientos den 
tales. 

Esto es importante para saber si un pacier:t~ h.:. v11Lorado hasta 

el momen~o su dentad~ra; esto redundaría en deliberar en un momento 

dado que tipo de aparato protésico es más conveniente colocar. Lo

grar su confianza no sólo en beneficio y tranquilidad para él sino 

también para el dentista. 

2. Importancia de la valoración física. 

Considero tambi~n de mucha importancia esta valoraci6n: el tr:i·· 

tar a un paciente sin antes conocer sus antecedentes médicos y den

t11.les puede en un momento dado traer consecuencias y contratiempos. 

J. Importancia del plan de tratamiento. 

Iniciar un trabajo sin haber planeado un tr~tamiento adecuado 

y sin s•Jponer los resultados es muy arr ie::igado. Por eso creo que 

la valoraci6n de cada caso en particular es definitivo para lograr 

buenos resultados. 

4. Importancia de la construcción en lugar de la destrucci6n. 

Muchas veces puede ser más fácil para el dentista re.alizar 

una extracción que la reconstrucci6n de un diente muy destruido. 

Es aquí donde el dentista debe demostrar sus habilidades y h<'.cer 

uso de sus conocimientos y convencer al pacier.te de que una próte

sis fija bi~n realizada le traera mejores resultados que la pérdi

da del diente. 

S. Lograr la motivación del paciente que ya fue tratado, es d~ 

cir, que siga visitando regLlarmente al consultorio para ~l ma.nt~

nimiento de la pr6tesis. 
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