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TITULO 

BREVE ESTUDIO DE LA PREPARACICN Y ELABCRACICN 

DE UNA INCRUSTACION 
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INTRúDUCCION 

Las incrustaciones usadas en odontologia restaurado

ra se pueden considerar como una restauracibn de cOmoda construE 

ci6n,que requieren de mucha fidelidad y conocimientos exactos 

acerca de sus propiedades f isicas y qulmicas que se emplean en -
' su e1aboracion. 

Esta br~ve investigación trátara sus Cdtac~~ristic~s ~~~ i~por -

tantes y especificas dentro de lo que concierne a su elaboraciOn 

en el laboratorio dental. 
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CñPITULO 

ASPECTúS GENERALES DE UNA INCRUSTACION 

VENTAJAS 

En el caso de una incrustación intracoronaria nos of recera mas -

resistencia que una amalgama. 

En el caso de las incrustaciones extracoronarias son el tratamie~ 

de elecciOn para la restauraci6n de un dient~ que se debilito de

masiado por procesos cariosos,por una restauracibn grande pero d~ 

fectuosa,o en aquellas que solo se conserva la parte vestibular y 

lingual o palatino. 

Para estos casos las propiedades con que cuentan las incrustacio

nes so1\ las preferibles para soportar las cargas aplicadas a la -

restauraci6n,de este modo se elaboran para distribuir las cargas

sobre el diente de manera que se reduzcan las probabilidades de -

fractura en el futuro. 

Conserva intactos el esmalte o cemcnto,por lo que mantenemos la -

salud de los tejidos blandos duros. 
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Comparando con una restauraai6n de amalgama,el procedimiento indi 
recto para la restauración colada,provee una mejor oportunidad p~ 

ra establecer las formas y contactos proximales as! como oclusa -

les. de una restauraciOn extensa. 

Cuando el margen gingival es sumamente subgingival como en las e~ 

ries extensas que incluso llegan algunas a la adherencia gingival 

las restauraciones con incrustaciones ofrecen las mejores posibi

lidades de sellado de ese margen dificil. 

No son atacadas por los fluidos bucales,presentan resistencia a -

la compresión,oo cambian de volUmen despues de haber sido cernen -

tada,permiten restaurar perfectamente la forma anatómica tanto 

gingival o cervical,asl como el contorno proximal. 

Son de facil colocación y se pulen facilmente. 

DESVENTAJAS 

El material de la incrustacibn es indestructible con -

los fluidos bucales,pero el material que se usa como medio cemen

tante ( fosfato de zinc ] si es soluble en el medio bucal y por -

lo tanto se disgrega con el tiempo admitiendo la humedad y la pe

netraci6n de germenes y substancias fermentadas. 

El costo es primordial para el paciente,en lo respectivo a lo ec2 

nómico,ya que una incrustación requiere de mas tiempo en la clinl 

ca que una amalgama,ademas agregando el importe del laboratorio -

dental. 

En restauraciones de clase IV , las incrustaciones reponen la totA 

lidad del tejido dentario perdido,brindando obturaciones eficaces

tanto protético,fisiológico,mecdnico,pero son antiestéticas y en -

la actualidad el paciente las rechaza. 
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INDICACiúNES 

EstA indicada en restauraciones de gran superficie co

mo en cavidades subgingivales en las cuales es imposible mantener 

el campo operatorio seco,ya sea libre de humedad o saliva. 

Cavidades de clase II [ Black ] que incluyen la superficie proxi

mal y oclusal de un diente posterior y puede recubrir una o mas -

cuspides pero no todas como la Inlay = incrustaciOn simple = in -

crustaciOn intracoronaria. 
O aquella que si recubra todas las cuspides como la incrustaciOn

extracoronaria [ Onlay ]. 

En cavidades de clase IV. 

Cuando existen caries o restauraciones desajustadas previas pre -

vias en vestibular y lingual,ademas de oclusal y proximal,se colQ 

cara una corona para restaurar a la pieza dental de una sola in -

tenciOn. 

En End0doncia.- en terapeuticas radiculares para reforzar el dieg 

te posterior a un tratamiento de conductos. 

En dientes moviles a causa de Uüa periodontitis avanzada y que p~ 

eden ser ferulizados con restauraciones extracoronarios [ solda -

dos entre si ] para mejorar la estabilidad de los dientes entre -

st. 
En frActuras de esmalte,en especial de dientes ccn restauraciones 

extensas. 

Cuando se usar6n restauraciones de dlg~n m6tal elegido p~ra reha

bilitar dientes antagonistas o adyacentes es preferible seguir a

plicando el mismo material restaurador para eliminar la actividad 

electrica y corrosiva que a veces se produce entre metales dif e -

rentes en la boca,en particular cuando contactan entre si. 

En dientes pilares para una prOtesis parcial removible por que 

permiten soportar mejor las fuerzas transmitidas por la dentadura 

--parcial,asi como las formas de los apoyos,planos guias,etc. 

En metal ceramica. 
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CONTRAINDICACIONES 

Cuando el paciente no sigue las practicas higi~nicas -

o dietéticas.ya que la dieta y la placa contienen varios !cidos

orgAnicos diluidos que disuelven rapidamente el cemento y dajan

un margen y pared de cavidad abierta a la caries secundaria o r~ 

incidente. 

Cuando las piezas antagonistas son de otro metal. 

DESPLAZAMIENTO GINGIVAL 

Esto es importante pa~a obtener unos buenos modelos de 

trabajo, desplazaremos los tejidos gingivales que sostienen las· -

lineas de terminado cervical o biseles para tomar la impresi6n -

de la preparación de nuestra cavidad. 

Objetivo; registrar todos los margenes de la pieza dental que 

habremos de elaborar en la restauracibn. 

Tipos; M~todo conservador. 

M4todo radical. 

Los materiales y tiempo de contacto son los siguientes; 

1.- Dique de caucho pesado. 

2.- Hilo de algodon normal disponible en el mercado,10 min. 

3.- Cord6n saturado con adrenalina de 1:1000 [ para pacientes no 

cardiacos ] 10 min. 

4.- CordOrt saturado con solucibn de alumbre al 100 %,10 min. 

5.- Cord6n saturado con solución de cloruro de aluminio al 5 %,-
10 min. 

6.- Cordón saturado con sUbsulfato f~rrico soluci6n de Monscl ] 

3 min. 

7.- CordOn saturado con acido tanico al 20 % ,!O min. 

8.- Cordbn saturado con cloruro de cinc al 8 % [bitartrato min. 

9.- Cordbn satura do con levoadrenalina al 4 % con alumbre de pota 

sio al 9 % ,10 min. 



Se divide en dos; 

A.- Cirugía 

1.- B!sturi. 
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Metodo radical 

2.- Cauterización eléctrica 

3.- Electrocoagulaci6n. 

4.- cauterización en frio. 

B.- Cauterizaci0n qu!mica 

1.- Clorúro de cinc al 40 %. 

2.- Sulfhidrato de Na. 
J,- Hidróxido de K. 

4.- SoluciOn negatan. 

A veces se justifican los metodos radicales como en el caso -

de tejidos inflamados o enfermos,en hipCrplasias gingivales o por 

el uso de medicamentos como el dilant!n s&dico.al utilizar algÜn-· 

método corno cirugía se debera tener amplio conocimiento de los 

principios y comprender el uso de los instrumentos,si es control~ 

do sera un procedimiento valioso y atraumatico. 
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CAPITULO 

MATERIAL DE IMPRESION 

Funcion: La principal funciOn que tiene el material de lmpresiOn 

es registrar en forma exacta las dimensiones de los te

jidos bucales en sus relaciones de espacio. 

Al efectuar nuestras impresiones,el material plAstico s~ coloca -

contra los tejidos bucales para que endurezca,posteriormente se -

retira la impresion de la boca y se usa para tener una replica 

de los tejidos bucales de nuestro paciente 

En nuestro caso de la toma de impresiOn de la t~cnica indirecta -

para la restauración colada,es una reproducción negativa y se ob

tiene la positiva por medio del vaciado del yeso a éleg!r que cum 

pla con las especificaciones de la A.O.A.dentro de la impresiOn

y permita que endurezca. 



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MATERIAL DE IMPRESICN 

tjATERIAL COSTCI VIDA DE- FACILIDAD DE- REPRODUCCION DE- ESTABILIDAD- CCINSISTENCIA- TIE!iPO- RESISTENCIA-

ALMACEN!!_ uso. DETALLE. TRAS PRA - TRAS FRA DE AL 

MIENTO. - GUAR -GUAR TRABAJO.DESGARRA -

-MIENTO. 

POLI SULFUROS año Regular Excelente Buena Baja. Mediano 1 alta. 

a largo. 

"' SILICCNAS ~ a 1 Buena a- Buena a- Regular Mediana Mediano 3. 

rea ce ion por- a11o. excelente. excelente. 

condensacion. 

Por adicion 4 alto Buena a- Buena a- Excelente Mediana a- Corto a- 2. 

año. excelente. exr:elen te. alta. mediano. 

POLIETERES 4 alto Regular a- Buena a- Excelente Alta Corto 2. 

año. buena. excelente. 

HIDROCOLOIDE 1 bajo-- Regular Excelente Pobre baja largo 4 baja. 

REVEes IBLE. 
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CLASIFICACICN DE LOS MATERIALES DENTALES PARA LA TOMA DE IMPRESI~N 

RIGJDOS 

Modelina dental 

Yeso para irnpresion 

Compuesto cinquenolico 

FLEXIBLES 

Agar hidrocoloide reversible 

Alginato hidrocoloide irreversible 

C~ucho de pol!sulfuro 

caucho cte silicOn. 

caucho de polleter. 

El material de impresiOn que ut!lisemos debera cumplir sa -

tisfactoriamente con los siguientes requisitos: 

1.- Facilidad de manipulacibn. 

2.- De costo razonable. 

3.- Propiedades adecuadas de fluidez.: 

4.- Suficiente resistencia mecánica para que no se rompa o se defo~ 

me en rorma permanente durante la remociOn. 

S.- Buena exactitud dimensional. 

6.- AceptaciOn del paciente. 
7.- Seguridad,no tóxico o irritante. 

8.- Compatibilidad con los materiales para dados y vaciados. 

9.- Buenas cualidades de conservacibn [ no deterioro de los materi~ 

les sin usar en el consultorio dental]. 

Los materiales que se expusier6n son los mas utilizados y favorables 

en Odontolog!a restauradora,actualmente para la toma de impresibn de 

cavidades o preparaciones para incrustaciones. 

Al efectuar la toma de impresiOn,los f~ctores que se toman en cuenta 
para la realizacibn son los siguientes; 

1.- Las preparaciones se secan,para facilitar la reproducción de los 

detalles de la cavidad. 

2.- Con la jeringa so llenan de abajo hacia arriba las piezas por 

impresionar.el t~jido gingival se empuja a un lado con la punta

de plastico y se inyecta el caucho en el espacio libre para co -

piar los biseles cervicales. 

3.- Podra colocarse el eyector de saliva en el espacio sublingual en 

el caso de una impresibn inferior. 
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4.- En el caso de un cáucho de polisulfuro elegido se utilizara

un portai~presi6n parcial de acrilico previamente fabricado. 
Si es un cáucho de sflicon,se utilizara un portairnpresión 

perforado. 
5.- El material se eyecta para envolver el diente completo,esto -

evitara burbujas y discrepancias en la impresi6n,tambien deb~ 

ra evitarse que se contamine con la saliva para evitar distOE 

sienes en la reproducción. 
6.- El resto del material empleado se lleva al portaimpresión 

parcial individual,tomandose la impresión con movimientos de

atras hacia adelante,asentandose firmemente en los dientes y

se vÍbra justo antes de llegar a los sitios altos. 

7.- El portaimpresión se mantendra firmemente con el pulgar e in

dice de cada mano. 
8.- Cuando el material de elección ha polimerizado,oste so retir~ 

ra con un movimiento rapido en llnea paralela al eje lon~:tu

dinal del diente. 

9.- Se colocaran los pulgares o dedos Índices en el borde del po~ 

impresión a la altura de los premolares,esta posición des~rr2 

lla mas palanca y se logrd un r~tiro más rápido que el ef ect~ 

ado con el mango del portaimpresión. 

10.-:se inspecciona la impresión y se lava con agua corriente,se

seca con aire suavemente para abatir la tensión ~-~perficial

del material de impresión y lograr una superficie tersa en -

el modelo. 

Sf quedar~n restos de saliva o sangre,actuaran como retarda

dores del troquel y ocasionaran una superficie blanda y pol

vorienta en el troquel. 
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CAPITULO 

aoDELOS DE TRABAJO 

Un mOdelo vaciado o dado que se usa en Gdontologla 

restauradora es una replica de los tejidos bucales duros o blan

dos,por lo tanto el modelo es una replica utilizada para su estQ 

dio. 

Al tener una impresión obtendremos el positivo por medio del va

ciado que va a ser el módelo de trabajo y una réplica sobre la -

cual se elabora un Aparato o una restauración couft:ccion<J.da en -

el labóratorio. 

Este podra ser de un material que sea fuerte y resistente.a la -

abrasión y soporte los esfuerzos de los pro'ccdimientos de talla

do,ajuste,pulfdo y terminado. 
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PROPIEDADES DE LOS MODELOS DE TRABAJO 

1. - Exactitud. 

2.- Estabilidad dime~sional. 

3.- Consistencia para producir los detalle= finos. 

4.- Resistencia a la abrasibn. 
5.- Facilidad de adaptacion a la impresión. 

6.- Seguridad para el paciente,no irritante. 

7.- Que brinden ahorro de tiempo. 

8.- Color d~seable. 

TECNICA DE DADOS DE TRA9AJG 

DOWEL Pa: 

Requiere dos vaciados 1.- para producir les troqueles. 

Ventajas: 

2.- para establecer las relaciones entre 

los arcos. 

Provee referencias como para que los pe=~os [ do~el pin 

para troqueles sean ubicados en el troqual. 

- El dien~e adyacente no interferira en la eliminación del tr~ 

que! que tiene la preparacidn cavitaria. 

- ~enes -:!isto¡·sidn de la irnprcsidn en l.a .·?.:;i1n de l.:.5 rodrge -

ne~ gir.;1va1es. 

- Se diseffan muchc mejor la forma anatómlc3 ciel diente en cue~ 

tión,tanto su co~torno proximal,pu11to de co~cácto y sel!ado

gingiva! o cervical. 

- Facilita tanto an el encerada como en e: -:olado un r.:~jor ajl!§. 

te y E~actitud 3~j come un ahorro de tie~po. 
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PR~CEDHIIENT~ 

1.- Se apoyara la impresidn sobre la mesa de trabajo de modo que

los ejes longitudinales del mayor ndmero de dientes esten pe~ 

pendiculares a la tabla de la mesa. 

2.- Se dispondran el nUmero de Dovel pin a utilizar. 

3.- Se mezcla la cantidad de Belmix por utilizar y se incorpora -

con la ayuda de un vibrador hacia las coronas cl1nicas unica

mente. 

4.- Se procede a colocar el Dowel pin para cada troquel a remover 

del modelo terminado. 

5.- Se alinean los Dowel pin al eje mayor de los dientes y entre

s!. 

6.- Se colocan clips en las zonas que no son removidas,con forma

de retencion para evitar que s~ desaloje ~l segundo vaciado. 

Se deja que fragae. 

7.- Una vez fraguado el Belmix,se encajona la impresidn,se le in

corpora el yeso piedra en el resto de la impresidn. 

Se puede dejar a 2 mm. libres de los Dowel pin o al raz; si -

no se le agrega una bolita de cera en la parte terminal del -

Dowel pin para que ~l recortar nos sirva como referencia. 

8.- Una vez fraguado el yeso piedra se quita la cera de encajona

do y retiramos el modelo de la impresión. 

9.- Se recorta el modelo hasta cubrir el Dowel pin,posteriormen~e 

se separan los troqueles a remover por medio de una ceguet3 -

de joyero. 

Se empujan los extremos de los Cc~el pin, a la vez para que -

los troqueles se J.part.eu en la misma medida de su asiento. 

10.-Se recorta el aspe=tc gingival del troquel para exponer el 

margen gingival; puede ser con u::ia fresd de bola o con instrJ:! 

mentas filosos [ b!sturi ]. 
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CAPITULC !V 

TERMJNADC DE LA lNCRUSTACJúN 

PATRCN DE CERA 

El objétivo que tiene un patrón de cera es el duplicar 

la forma y el contorno del colado deseado. 

Las principales ceras utilizadas en la formación d~ ceras par3 in

crustación son; Parafina 60 %,Carnauba 25 %,Ceresina 10 %,Cera de

abeja S %,Cera microcristalina,Candelilla. 

Existen tres tipos; La [ A ] es dura y se usa en algunas técnicas

indirectas. 
La [ B ] es mediana 

en la boca. 

se prescribe para formar patrones directos -

La [ C ] es mas suave y se usa en la técnica indirecta para la prQ 

ducción de incrustaciones y coronas. 
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Propiedades; Que no haya exceso de residuo,que tenga f luidez,ela~ 

ticidad,limite proporcional,resistencia a la compre
sion,esfuerzo residual. 

El instrumental para modelar el patron de cera es segun a eleccion 

de nosotrosrespatula de lecron,espatula del~ 7 Clev - Dent,instr~ 

mental Peter K.Thomas [ Juego P.K.T.],talladores de Darby,etc. 

OBTENCI~N DEL PATRON DE CERA 

l.- Se lubrica el troquel y se agrega cera liquida con la espátu

la para cera elegida por el m~todo de flujo y presión,para 

formar la superficie próximal,vestibular o lingual,segón el -
tipo de cavidad del patrón. 

2.- Despues se agrega una capa fina de cera en la cara oclusal 

la cera se contrae al enfriar y endurecer por lo que se apar

tara del troquel,esto se reduce adaptando el patrón mediante

la aplicaciOn de presiOn digltal por varios segundos,sobre 

cada incremento de cera despues de la solificación de la su -
perficie y antes de efectuar nuevos agregados. 

La cera fluida sobre la ya aplicada debera estar caliente pa
ra no formar vacios. 

3.- La relacion de contacto proximal normal entre los dientes cs

la de dos superficies curvas en contacto mutuo,el contacto s~ 

ra en cada superficie proximal curva,un punto dentro de una -

área de casl aproximación. 

4.- Al obtener la superficie oclusa1,esta técnir,a consiste en apli 
car o recubrir con cera las cuspldes por pasos hasta camp!e -
tar la superficie Oclusal del patrón,luego se aplica cera pa

ra formar las vertientes distales de las cuspides posterio 

res,as1 tambíen las mesiales,posteriormente las crestas margi 
nales proximales. 

Las restauraciones de las crestas marginales a un mismo nivel 

evita la trampa para alimentos. 
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5.- Obtenci&n de la cara oclusal: 

Se realiza con los registros de oclusión centrlca,tanto la -

llave de oclusión centr{ca como el modelo hecho con las pas

tas para registro de la mordida,proveen un molde de la supeE 

ficie oclusal de la dentición antagonista contra el cual se

pueden formar los topes de centrica. 

En otros casos se da a la cera una forma que simule la forma 

dentaria normal,con los dientes adyacentes como referencia -

se pueden proveer cierto alivio entre los planos cuspideos -

inclinados opuestos en cuanto a menudo interfieran en los m~ 

vimientos excursivos. 

6.- El registro de la oclusión centrica provee informaci6n,pero

solo con respecto a la posición de tos dientes antagonistas

en contácto centr!co,por lo tanto debemos y es necesario ha

cer algun ajuste del colado en boca para eliminar interfereQ 

cias durante los movimientos mandibulares excursivos. 

REVESTIMIENTC 

El procedimiento de investidura se dirige para cansar -

var el detalle del patrbn y evitar distorsibn de la cera míen 

tras se inviste. 

El material para formar un molde para el colado dental contiene

un material aglutinante { sulfato de cAlcio hemihidratado ] y un 

refractario [ cuárzo o cristobalita ] ambos son s!lice. 

El patrdn de cera se une a un perno corto [ cuele ].Despues del

revestido el cuele se retirara para dejar un canal,permitiendo -

que el material en este caso el mdtal fundido entre a la cavidad 

del molde. 

El patrón con el cuele se montan sobre una peana [ base del cue

le ] y se rodea con un cubilete. 

El cuele se une al patr6n en su porci6n mas gruesa,estos seran -

cortos,el cubilete se forra de asbesto húmedo o un material sub~ 

tituto para proporcionar un soporte contra el cual el molde se -
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- se puede expander durante el fraguado y el calentamiento. El PA 

trdn de cera se puede preparar para el contacto del revestimiento 

tratandolo con una suspensidn de revestimiento,esto reduce la po

rosidad en el revestimiento. 

2 tipos de fraguado; 

Expansidn higroscopica.- ocurre al fraguar el material cuando esta 

en contacto con el agua, nos da una prolongacidn de la expansidn -

normal de fraguado,por lo que incrementa la expansidn totar,se ob

tiene una expansidn higroscopica de 1.5 % con un revestimiento hi

groscopico por la inmersidn en un bano de agua,esto reduce la ne -

cesidad de la expansión t~rmica y se usa una temperatura de 468 oc 

( 875 o F ]. 

La t~cnica de expansión t~rmica,depende del fraguado nc•rmal y del

calentamiento de 462 a 650 o C. ( 900 a 1200 o F.]. 

Se permite que el revestimiento endurezca por lo menos 45 min.,de~ 

pues se retira la peana y el cuele,el molde se calienta para que -

el patrón de cera se queme y asi obtener la expansiOn térmica. 

El proposito en la mayor parte de los colados es lograr un total -

de 1.5 a 2 % de expansión en el molde. 

Se utiliza un recubridor de asbesto para permitir que la inversión 

se expanda en el anillo y facilite los cambios dimensionales que -

ocurren en el revestimiento. 

METCDC 

El patrón de cera se trata con una sol.detergente,se 

pincela con la suspensión del revestimiento,posteriormente se cu -

bre el patrón ayudandonos tambien da un vibrador para evitar poro

sidades. 

ELIMINACICN DE CERA 

Se permite que el revestimiento endurezca 1 hora antcs

de calentarlo,cl molde se coloca en un horno de quemado con el ag~ 

jera del cuele hacia abajo para facilitar la salida de cera derre

tida;a los 30 min.se voltea el molde con el agujero hacia arriba. 
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El pirdmetro del horno se debe de calibrar en forma periddica pa

ra asegurar el control exacto de la temperatura,los moldes se de

ben de calentar lejos de las paredes del horno para favorecer su

calentamiento uniforme. 

En expansidn t~rmica se calientan gradualmente a una temperatura

de quemado de 482 - 650 o C. [900 - 1200 o F],es mejor colocar 

los moldes en un horno fria a tibio y no directamente a un horno

caliente. 

Si el molde es para la tScnica higroscopica se calientan a 4680 C. 

y se puede colocar dentro de un horno precalentado. 

Tambien es importante introducir el molde caliente a la temperat~ 

ra final de quemado,al menos 30 mio.para que la parte central in

ferior del molde alcance la temperatura del horno.no se elevara -

a mas de 650 o C. por la formacior. de gases de didxido de sulfuro 

que contaminartan los colados de oro,por lo que dificulta la lim

pieza de los colados justo antes del mismo. 

El metal debe estar listo para colocarlo en este momento y asi 

prevenir el enfriamiento del molde mientras se espera. 

Para evitar cualquier contraccidn perceptible en el revestimiento 

al bajar la temperatura,debe hacerse el vaciado dentro del minute 

despues de quitar el anillo del horno. 

CC.LADO 

El óbjetivo principal en el procedimiento de fundido

es mantener una flama de gas y aire que funda el metal con rapi -

dez y limpieza. 

Las aleaciones de oro se deben de fundir para el colado utilizan

do un soplete de gas - aire,o en una máquina eléctrica de colado

es importante mantener una atmosfera reducida durante la fundición 

para prevenir la absorcion de oxigeno.Un poco de fundente reduc -

tortor capaz de disolver los oxidas met~licos,también reduce la -

absorciOn de oxigeno que pueda causar porosidad en el colado. 

EST~ "\EStS 
SALIR DE lA 

NO. DF.Sf 
B!BuíHEGA 
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- la aleación se debe colar cuando esté totalmente liquida o sea 

aproximadamente de 38 a 70 o c.[150 o F] por arriba del punto de 

fusiOn,al volverse i!quido el metal se recomienda espolvorear 

una m!nima cantidad de fundente de borax [ayuda a reducir la po

rosidad e incrementa la fluidez del metal ] 

Las máquinas centrífugas de colado son las mas usuales para el -

colado,cuando la máquina esta girando,el centrifugado externo 

conduce a la aleaciOn fundida a traves del canal del cuele para

llenar el molde,cuando la m~quina deja de girar se retira el mol 

de. El tiempo transcurrido desde que el anillo se coloca en el -

soporte del vaciado hasta que se realiza el vaciado debe ser de-

15 a 20 seg. 

Al usar la centr!fuga,el crisol se recubre con una capa de asbe~ 

to de lo contrario el métal fundido puede contaminarse con oxi -

dos y fundentes presentes en el crisol. 

En el caso de un colado dental de oro,este a los 2 min.se puede

agregar agua y desintegrar el revestimiento,para conservar duct! 

bilidad el metal. 

En el caso de una liga de plata esta se dejara enfriar a la tem

peratura ambiente,de lo contrario se puede contraer los componeQ 

tes y alterarse las dimensiones. 

Posteriormente los moldeados se recubren y frotan con un cepillo 

dental de cerda dura y agua para eliminar todas las particulas -

de investidura. 

Los oxidas superficiales se retiran de la superficie del moldea

do [ encurtido ] puede ser con Acido hidrOclorico,sUlfurico, o -

fÓsforico diluido y partes iguales de agua,se calienta lentamen

te para evitar la coccion,se retiran los moldeados de la soluci~ 

On encurtidora y se lava bien con agua o bicArbonato:·de sodio,se 

utilizaran tenazas de pl~stico para evitar plaqueados accidenta

les,en el caso de una incrustación de oro. 

La incrustacibn de liga de plata no necesita el~encurtido. 
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AJUSTE Y PULIDO 

l.~ se corta el cuele con extremidades cortantes o con instrumentos 

rotatorios. 

2.- Se asientan en el modelo y se verifica el contácto proxima1,asi 

como la oclusibn con papel de articular. 

3.- Se elimina cualquier aspereza en el interior del moldeado que -

le evite el asentado. 

4.- Los margenes del moldeado asentado se pulen en el troquel con -

discos de lija de sepia de grueso a fino en un mandril recto de 

baja velocidad. 

5.- Luego con un disco de caucho blando de Burlew,agregando piedra 

pomez. 

6.- Para las caras oclusales se emplean las fresas para contraángu

lo de baja velocidad da forma de bola,para refinar y pulir los

surcos as1 como eliminar óxidos tambien. 

7.- Se brufie la superficie oclusal con cepillos de alambre de acero 

montados sobre mandril r6cto de baja velocidad. 

8.- Se pueden utilizar abrasivos en orden descendente para pulir 

las superficies. 

El abrasivo trtpoli se aplica con disco de cepillo blando para

unir el agente pulidor en todas las areas cóncavas, 

9.- El Oxido de hierro [ rojo de joyeros ] se coloca en el cepillo

de cerdas naturales para producir un lustre adecuado. 

10.-El tr!poli se coloca en una rueda de fieltro para reafirmar un

lustre elevado. 

11.-El pulido f!nal,es con una rueda de lona fina y utilizar rojo -

ingles. 

12.-Se frotan los moldeados con agua caliente y jabón para eliminar 

todo vestigio de abrasivo y que no interfiera en el asentado de 

la incrustaci~n. 
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CúNCLUSlúNES 

Como hemos observado en esta br¿ve investigación 

sobre el tema de incrustacidn abarcando algunos aspectos clini 
cos as! como su elaboracidn en el labdratorio dental,concluimos 

que es y sigue siendo un buen material de restauracidn utiliza

do en Cdontologia Restaurativa. 

Su manejo que es a base de procedimientos secuenciales tienden

ª sufrir cambios dimensionales por lo que devemos y ademas re -

quieren de mayor aporte de dedicacidn y conocimientos acerca 

de la misma desde su toma de impresion hasta el ajuste y pulido 

correspondiente. 

Al saber utilizar,manejar y comprender todo el mecanismo que 

encierra la elaboración de una incrustación,se demuestra qt1e no 

es de dlficil realizaciOn,solo que necesitan un poco mas de 

tiempo por parte de nosotros para poder elaborarla. 

Esto equivale a un mayor éxito y satisfacción personal,sobre 

todo saber que devolvemos sálud y funcion a la estruct~ra dental 

afectada,por lo que se tiene por finalidad obtener los mejores-

resultados de nuestra restauración a base de incrustación ..... . 
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