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FACULTAD CE INGElllERIA 
DIRECCJON 
60-1-024 

SR. SAUL MAATINEZ REYES 
Presente 

En atención a su sollcitud, me es grato hacer de su conocimiento el tema 
que propuso el profesor Ing. Germ~n Arriaga Garc!a, y que aprobó esta 
DirecciOn, para que lo desarrolle usted como tesis de su examen 
profesional de ingeniero geólogo: 

YACIMIENTOS MINERALES DE ESTAAO, GEOLOGIA, PROSPECCIOH, 
EXPLOTACIOH Y METALURGIA 

1 GENEl!ALIOADES 
11 CLASIFICACIONES DE LOS YACIMIENTOS 

MINERALES ESTANIFEROS 
111 MODELOS PROPUESTOS PARA LOS DIFERENTES 

YACIMIENTOS DE ESTA~D 
IV CRITERIOS DE PRDSPECCJON 
V SINTESIS DE METODOS DE EXPLOTAC!ON 
VI METODOS DE BENEFICIO 
VII USOS, DESTINO INDUSTRIAL 
VIII CONCLUSIO'IES 

BIBLIOGRAFIA 
PLAllOS E ILUSTRACIONES 

Ruego a usted cumplir con Ja disposicitn de Ja Dirección General de Ja 
Administración Escolar en el sentido de que se imprima en lugar visible de 
cada e¡emplar de Ja tesis el titulo de ésta. 

AsirnlS~o Je recuerdo que la Ley de Profesiones estipula que se deber! 
prestar servicio social durante un tiempo mlnimo de seis meses como 
re:iulsito para sustentar examen profesional. 

Atentanente 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad l!nlv ni~aria a 4 de marzo de 1991 
EL DIRECT~ / 



FACULTAD DE INGENIERIA 
DIRECCJON 
60-1-022 

SR. JOSE DE JESUS CORONA GOCHI 
Presente 

En atenciOn a su solicitud, me es grato hacer de su conocimiento el te<:1a 
que propuso el profesor Ing. Germ!n Arrlaga Garcla, y que a,robO esta 
OlrecclOn, para que Jo desarrolle usted como tesis de su examen 
profesional de Ingeniero geOJogo: 

YACl"IENTOS "JNERALES OE ESTARO, GEOUlGIA, PROSPECCIOH, 
EXPLOTACION Y "ETALURGIA 

1 GENERALIDADES 
11 CLASIFICACIONES DE LOS YACIHIENTOS 

MINERALES ESTAN IFEROS 
111 MODELOS PROPUESTOS PARA LOS DIFERENTES 

YACIMIENTOS DE ESTAAO 
IV CRITERIOS DE PRDSPECCION 
V SJNTESJS DE METODOS DE EXPLOTACION 
VI METODOS DE BENEFICIO 
VII USOS, DESTINO JNOUSTRIAL 
VII 1 CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFJA 
PLANOS E ILUSTRACIONES 

Ruego a usted cumplir con Ja dlsposlclOn de la ~lrecciOn General de Ja 
Ad.•lnistraclOn Escolar en el sentido de Que se imprima en Jugar visible de 
cada ejemplar de Ja tesis el titulo de ésta. 

Asimismo Je recuerdo que la Ley de Profesiones estipula que se deber! 
prestar servicio social durante un tiempo mfntmo de seis meses como 
requisito para sustentar examen profE:sional. 

Atentdmente 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPJRITU" 
Ciudad Univ sitaria, de !"':3rz:> de 1991 

EL DJRECJ.TO~º~(//j.~-~-

Jng. Covarrubi as Sol f s 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
DIRECCION 
60-1-021 

SR. EUSTASIO ANTONIO SOTO PERALES 
Presente 

En •tencl6n a su solicitud, me es grato hacer de su conocimiento el tema 
aue propuso el profesor lng. Ge!"Ñn Arrlaga Garcla, y que aprob6 esta 
01recci6n, para que lo desarrolle usted como tesis de su eurtl'?n 
profesional de Ingeniero geOtogo: 

YACIMIENTOS MIHEIW.ES OE ESTAllO, GEOLOGIA, PROSPECCIOH, 
HPLOTACIOll Y METALURGIA 

1 GENERALIDADES 
11 CLASIFICACIONES DE LOS YACIMIENTOS 

MINERALES ESTAIHFEROS 
11l MODELOS PROPUESTOS PARA LOS DIFERENTES 

YACIMIENTOS DE ESTAílO 
IV CRITERIOS OE PROSPECCION 
V SINTESIS DE METODOS DE EXPLDTACIO:i 
VI METOOOS DE BENEFICIO 
VI 1 USOS, DESTINO INDUSTRIAL 
VIII CONCLUSIOllES 

BIBLIOGRAFIA 
PLAllOS E ILUSTRACIONES 

Ruego a usted cumplir con la disposlclOn de la OlrecclOn General de la 
Mministraci6n Escolar en e1 sentido de Que se tmprtna en lugar visible de 
cada e¡e..plar de la tesis el titulo de ésta. 

ASl'!liSmo le recuerdo aue la Ley de Profesiones estipula que se debera 
prestar servicio social durante un tiempo m1nimo de seis r.1eses CO.'nO 
rec¡1;1sito ;::ara sustentar e~anen profesional. 

Atentolmente 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
C.iudaO Uni rs1taria a 4 de marz::i de 1991 

'EL ~IREC1 a 



FACULTAD DE INGEIHER!A 
D!RECCIDN 
6D-l-023 

SR. JAIME RAUL RIOS VAZQUEZ 
Presente 

En atención a su solicitud. me es grato hacer de su conocimiento el tema 
que propuso el profesor lng. German Arrlaga Garcla, y que aprobó esta 
Dirección, para que lo desarrolle usted como tesis de su examen 
profesional de Ingeniero geólogo: 

UCl"IENTOS MlllEIW..ES DE ESTNIO, GEOl.OGI,., PROSPECCION, 
EXPLOT ... CION Y METALURGI ... 

1 GENERALIDADES 
ll CLAS!FICACIO!IES DE LOS YACIMIEtHOS 

MINERALES ESTANIFEROS 
111 MODELOS PROPUESTOS PARA LOS DIFERENTES 

YACIMIENTOS DE ESTAÑO 
IV CRITERIOS DE PROSPECCION 
V SINTES!S DE ~ETODOS DE EXPLOTAC!ON 
VI METODOS DE SENEF!C!O 
VII USOS, DESTINO INDUSTRIAL 
VI 11 COtlCLUS!ONES 

S!BL!OGRAFIA 
PLANOS E ILUSTRACIONES 

Ruego a usted cumpl Ir con la disposición de la Dirección General de la 
Administración Escolar en el sentido de que se Imprima en lugar visible de 
cada ejemplar de ta tesis et titulo de ésta. 

Asimismo le recuerdo que la Ley de Profesiones estipula que se deberA 
prestar servicio social durante un tiempo mlnlmo de seis meses como 
requisito para sustentar examen profPsional. 

Atentarnente 
'POR HI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Univ rsitaria, a 4 de marzo de 1991 

EL D!RECf.TlJ.O~il*'1~-,.....-
lng. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
DIRECCION 
60-1-020 

SR. FRANCISCO MARIA BUSTOS RAlllREZ 
'>r-~sente 

En atención a su solicitud, ne es grato hacer de su conocimiento el tema 
:;ue propuso el profesor Ing. GerrnAn Arriaga Garcla. y que aprobó esta 
Dirección, para que lo desarrolle usted como tesis de su examen 
profesional de ingeniero geólogo: 

YACIMIENTOS MINERALES DE ESTAAO, GEOLOGIA, PllOSPECCION. 
EXPLOTACION Y METALURGIA 

I GENERALIDADES 
II CLASIFICACIONES DE LOS YACIMIENTOS 

MINERALES ESTANIFEROS 
II I MODELOS PROPUESTOS PARA LOS DIFERENTES 

YACIMIENTOS DE ESTARO 
IV CRITERIOS DE PROSPECCION 
V SINTESIS DE METOOOS DE EXPLOTACION 
VI METODOS DE BENEFICIO 
VII USOS, DESTINO INDUSTRIAL 
VIII CONCLUSIOllES 

B I BU OGRAF! A 
PLANOS E 1 LUSTRACIONES 

Ruego a usted cumplir con la disposición de la Dirección General de la 
Adoinistración Escolar en el sentido de que se imprima en lugar visible de 
cad• ejemplar de la tesis el titulo de ésta. 

AsiMisno le recuerdo que Ja Ley de Profesiones estipula que se deberA 
prestar servicio social durante un tiempo mlnlmo de seis meses como 
requisJto para sustentar examen profesional. 

1991 

Ing. Covarrublas Solfs 

,··/ __ 
JMCS~'gtg 



FACULTAD DE l.~GSIEERIA 
DIRECCION 
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SRITA. VIRGINIA ABAD RODRIGUEZ 
Presente. 

60-J-JD; 

En atención a su solicitud, me es grato hacer de su conocimiento 
el tema que propuso el profesor Ing. Germán Arriaga Carel a, r 
que :?probó esta Dirección para que lo desarrolle usted corno te 
sis de su examen profesional de ingeniero de minas y metalurgi!_ 
ta. 

YACIMIENTOS MINER.~LES DE ESTASO: GEOLOGIA, PROSPECCJON. 
EXPLOTAC!O~ Y METALURGIA 

RESUMES 
INTRODUCCION 

1 GENERALIDADES SOBRE EL ESTASO 
11 CLASIFICACIONES DE LOS YACIMIENTOS MI 

NERALES ESTANI FEROS -
l! I MODELOS PROPUESTOS PARA LOS DI FEREN· 

TES YACIMIENTOS DE ESTAilo 
IV CRITERIOS DE PROSPECCION 
\' SINTESIS DE METODOS DE EXPLOTACION 
V! METODOS DE BENEFICIO 
Vil USOS ·DESTINO INDUSTRIAL- APLICACJON 
V 111 CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 
1 LUSTRACIONES 

Ruego a usted cumplir con la disposición de la Coordinación de 
la Administración Escolar en el sentido de que se imprima en l~ 
gar \•isible de cada ejemplar de la tesis el titulo de ésta, 

1\simismo le recuerdo que- la l.e)· de Profesiones estipula que se 
deberá pn•.:.tar ser\·icio social dunmte un tiempo mlnimo de seis 
meses como requisito para sustentar examen profesional. 

A t e n t n rn ~ n t e 
"POR )11 RAZA HABLAR.~ El ESPIRITU" 
Ciudad Uni\·ersitaria, IS de Octubre de 1990. 
EL !RECTOR 
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1 NTROOUCC l OH. 

El esta~o es uno de los metales m~s antiguos conocidos por el hombre 

por lo Que su aplicaclOn se remonta al ano 3,500 a.c., en aleacl6n con el C!!_ 

bre para formar el bronce, lo Que dlO origen a la edad del mismo nombre. 

Centro de sus propiedades se ha aprovechado su bajo punto de fusión para el

uso en aleaciones con otros metales, o bien, como recubrimiento meUllco • 

El estano es un elemento relativamente raro, su m6xlma concentración 

ocurre en medios ambientes lgneos, con un promedio contenido de 2 a 3 p.p.m. 

en la corteza terrestre. Este metal alcanza proporciones significantes en

una gran variedad de minerales, particularmente en minerales de skarn y en

ferromagnesianos. Las clasificaciones de los yacimientos minerales estannl 

feros se basan en los tipos de ambientes, génesis temperatura en la Que se

formaron, pero la clasificación propuesta ha tomado en cuenta baslcamente -

el tipo de material en que se encuentra localizado, como la establece - • -

Routhler, ( 1963). 

Los modelos para los diferentes yacimientos estann!feros muestran -

las principales caracterlstlcas como la paragénesis, la roca encajonante, -

las estructuras y su génesis, asociados a rocas volcanlcas, hlpablsales y -

plutónicas, ast como a yacimientos· de placer. Con respecto a los criterios 

de prospección se tomaron en cuenta, las gulas fls!ograflcas, lltológlcas,

estructurales y mineralógicas, al Igual que los métodos geoqu!mlcos y geofl 

sicos. 

En méxico la explotaclOn del estano se lleva a cabo por metódos su

perficiales y subterrAneos; aunque las mayores producciones se han obtenido 

por el primer método. La mlnerla subterranea ha contribuido con poco a la-



OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo, es el de reconocer las caracterlstl-

cas flslcas, qulmicas, mineralógicas. geoqu!mlcas. el conjunto de metalo-

tectones de los yacimientos minerales de esta no, la mlner!a y la uti 1 idad

de este metal en la industria metaiOrgica. 

Cada uno de los cap!tulos contiene varias tablas en forma sistem~

tica para una comprensión clara asl como una Interpretación de la geologla 

y minerla del estano. 

De acuerdo con las Investigaciones m~s recientes se propone una -

clasificación basada en el conjunto de metalotectones de los diferentes 111Q. 

delos de yacimientos estannlferos. 

3 



producción total nacional, dado su poco desarrollo; en el pals no existen -

yaclm!P.ntos que se puedan explotar en ésta forma y que a la vez resulten eCQ. 

nómicos. 

Los minerales de estaño son reducidos al tamaño necesario por los m~ 

todos convencionales de trituración y molienda hasta lograr su punto de ! lb~ 

ración para posteriormente pasar a una concentración por medio de la flota-

clón selectiva. El proceso para la obtención del estaño metA!lco se realiza 

por una serle de fusiones o refinaciones, esto es para eliminar las lmpure-

zas contenidas en concentrado, esto es con el fin de que el estaño tenga el

grado de pureza que requiere para su venta en el mercado. 

Las Ideas anteriores constituyen una sintesis del presente estudio -

cuya final !dad puede dlvidlrse en dos partes; en primer lugar, se trató de -

realizar una recopilación de la Geologia minera y de la Mlnerla del estaño.

En segundo lugar, se Intentó ! levar a cabo una metodologla de Ja prospección 

minera de este metal al proponer una clasificación de los diferentes modelos 

y de los métodos de prospección. 

SI se tiene en cuenta que este metal es importante para la Industria 

de cualquier pais y que México se ha caracterizado por la pobreza de sus ya

cimientos, se espera que el geólogo prospectar y el minero tengan nuevas -

ideas, nuevas prespectlvas para llevar a cabo un buen trabajo que tenga como 

consecuencia Integrar una buena minerla de estaño que tanto le fa! ta al Pais. 

Tal es la amblción de este trabajo. 

2 



OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo, es el de reconocer las caracter!sti-

cas f!sicas, qulmicas, mineralógicas, geoqulmicas. el conjunto de metalo-

tectones de los yacimientos minerales de estano, la miner!a y la utilidad

de este metal en la industria metalOrgica. 

Cada uno de los capltuios contiene varias tablas en forma slstem.1-

tlca para una comprensión clara as! como una interpretación de la geologla 

y mlnerla del estano. 

Oe acuerdo con las investigaciones m.ls recientes se propone una -

clasl ficación basada en el conjunto de metalotectones de los diferentes m2_ 

delos de yacimientos estann!feros. 

3 



CAPITULO I 

l. - GENERALIDADES SOBRE EL EST AAO 

l. I. HISTORIA DEL ESTAAO 

1.2. PROPIEDADES FISICAS DEL ESTAAO 

1.3. PROPIEDADES QUIMICAS DEL ESTARo 

1.4. GEOQUIMICA DEL ESTAAO 

1.5: MINERALDGIA DEL ESTARO 

SISL!OGAAFIA. 
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1.1. HISTORIA DEL ESTARO. 

La palabra estaño se deriva del latln "Stagnum" que significa lagu

na de agua; es uno de los metales más antiguos conocidos por el hombre. Fue 

uti l!zado desde la más remota antiguedad; aparentemente, su empleo se ini-

ció contemporáneamente con el oro y el cobre. Por ello, desvelar su larga

histor!a, en todas las partes del mundo en las que ha sido beneficiado y e!!_ 

plotado, es una interesante tarea; en especial, cuando !os mitos y !as le-

yendas locales están invariablemente relacionados con él. Asimismo, son de 

gran interés las divergentes y encontradas opiniones de los historiadores a 

través de los siglos (GRAN ENCICLOPEDIA LARROUSSE, 1972). 

El estaño fue empleado por primera vez, entre los años 3500 a 3200-

a..C., especialmente en aleación con el cobre para formar el bronce, de gran 

dureza, como lo prueban los objetos pertenecientes a ese periodo. Sin em-

bargo, algunos Investigadores colocan su primer empleo hacia la época de -

Sargon y Naransin de Akkad, entre los años 2800 y 2500 a.c. (DICCIONARIO -

ENC!CLOPEDICO SALVAT UNIVERSAL, 1980). Por tanto, el bronce se originó en

oriente; se obtuvo la mayor parte del estaño en los yacimientos del Tauro -

y del Cáucaso en el Asia Menor. Esta aleación es epónima de la edad de - -

bronce; una de las importantes fuentes de estaño, fueron las islas británi-

cas; aunque otros yacimientos naturales de algunos lugares pudieron también 

explotarse, como fue el caso de los yacimientos estannlferos de la penlnsu

la ibérica, sobre todo en Gal lcia. El estaño necesario para la obtención -

del bronce fue muy buscado desde las primeras edades metH leas del bronce.

Y fue usado para la manufactura de construcción de herramientas, cacerla, -

armas de guerra y en muchas obras de arte; Moisés lo cita en el libro de --
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los Números (ENCICLOPEDIA BARSA, 1981). La separación geograflca entre las 

naciones productoras de estano y las naciones consumidoras, Influenció gra!!. 

demente en el desarrollo de las primeras rutas comerciales. En China hacia 

el ano 1800 a.c •• la Industria del bronce estaba bien estabilizada y numer~ 

sos objetos de bronce con 10 a 14 i de estano, se encontraron en excavacio

nes de diferentes civilizaciones antiguas. Su comercio dló lugar a un In-

tenso trafico desde las Islas Casltérldes (BrlUnlcasl. o Islas del Estano

{de donde tomó el nombre su principal mineral. la casiterita), lo cual tuvo 

como consecuencia la difusión de la metalurgia. Hacia los anos 1600 a 1200 

a.c. (BATEHAN. A.M., ANO JENSEN, H.L., 1981), los griegos disputaron a los

fenicios el monopolio del comercio del metal; durante este período, los fe

nicios ya Importaban el estano regularmente de Cornua ! les, donde probable-

mente lo adquirieron de yacimientos de placer, para producir bronce destin! 

do a utensl 1 íos, ornamentos y numerosos objetos para uso humano; el trayec

to marltlmo seguido por los navegantes fenicios en busca de estano, rodeaba 

la penlnsula ibérica y llegaba hasta las Islas Ca5ltérldes, donde abundaba

ese metal. También ·siguieron tal ruta, los navegantes griegos y cartagine

ses. La necesidad de obtener estano estimuló, grandemente, la llegada de -

los primeros colonizadores a la península, as! como la fundación de eluda-

des y factorlas. Desde el ano 1000 a .c., el comercio de los metales, y par. 

tlcularmente del estano. fue acaparado en el Mediterraneo, principalmente -

por los fenicios, que venlan a recogerlo a la penlnsula ibérica, en donde -

los tartesios de Andalucla poselan el mercado del metal; los mismos tarte-

slos Iban a buscarlo a las Islas Casltérldes, según un antiguo Periplo ---

griego del siglo VI?. .c. Hacia el ano 500 íl .c., el monopol lo del comercio-



del estaño fue ejercido por los cartagineses, quienes cerraron el estrecho 

de Gibraltar a la navegación y ocultaron la procedencia del metal. cuyo -

origen remoto acabó por desconocerse totalmente (DICCIONARIO E!ICICLOPEDICO 

ESPASA, 1982). 

Durante la época medleval, se ampl ló el uso del estano, para la -

fundición de campanas, armaduras de bronce y fabricación de peltres. Ta!!!_ 

blén slrvló para la fabricación de utensi l !os de medición, y la iglesia -

pennltló que con él se realizaran vasos sagrados. El estaño utl llzado du

rante esta época, provenla prlnclpalmente de Inglaterra; posteriormente de 

Sajonia Y-Bohemia y más tarde de Asia. Los alquimistas medievales asocia

ron el estaño al planeta Jup!ter, según Geber, por proporcionar aleaciones 

quebradizas dentro de sus prlnclpales caracterlstlcas, y le daban a veces

el nombre de dlabolus metallorum (ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO 

-AMERICANA, 1924). 

En el ano ,700 d.C., Geber describió las propiedades y los compues

tos del estaño. Posterlonnente, dur~nte los años 1400 a 1800 d.C., la pe

n!nsula Malaya tuvo mucha demanda de estaño, aunque tamblén lo tenlan, Ma

lasia, Indonesia y China, pero en menor proporción, ya que estos paises 

también exportaban éste metal (THE NEW ENC!CLOPmllA BRITANNJCA, 1982). En 

el ano 1500 d.C., los orfebres confeccionaban maquetas de estano para las

obras que iban a reallzar. Los artesanos del estaño se agruparon en corp.Q_ 

raclones, los cuales reglamentaron el uso de punzones para identificar al

realizador de cada pieza. A fines del siglo XVIII d.C., la producción de 

estaño fue superada sólo por tres metales: Hierro, plomo y cobre. A me-

diados del siglo XIX, se Inició la producción de estano en Australia, se--
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guida por la de América del Sur y finalmente en Afrlca, en 1910. En el -

continente americano se conoc!a el estano mucho antes de la llegada de los 

europeos. Los conquistadores espanoles hallaron objetos de bronce en alg.!!_ 

nos lugares del PerQ, y también Hern4n Cortés encontró en México Indicios

de que los lnd!genas de la reglón de Taxco, Gro., usaban el estano como 1112. 

neda. América del Norte carece slngulannente de estano, aunque actualmen

te consume m4s del 30 i de la producción mundial • 

• 
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1.2. PROPIEDADES FISICAS DEL ESTAiio. 

El estaM es un elemento metálico de color blanco, con un brillo -

plateado acentuado, cuya Intensidad depende del lncremeiltO de la temperatu

ra. Su número atómico es 50. 

Puede presentarse en tres formas alotr6plcas (cambios de fases crli 

talográflcas que están en funcl6n de la temperatura), por lo que presenta -

un equilibrio de transformacl6n a temperaturas determinadas: el estano"'

(estano gris) que cristaliza en el sistema cúbico, el estano J (estano -

blanco) que cristaliza en el sistema tetragonal y el estano 't (estano fr! 

gl l) que cristaliza en el sistema r6mblco. 

El estano blanco es el más usual, por debajo de lBDC la forma esta

ble es la gris cuya estructura cúbica es semejante a la del diamante; ésta, 

se transforma a blanco del sistema (tetragonal), precisamente a IBDC en dO,!l 

de cada átomo está rodeado por cuatro, a una distancia de 3.0l6A y otros -

dos a 3.175A; en conjunto los seis forman un octaedro distorsionado en tor

no al átomo central. 

El estano p se transforma al sistema r6mblco a 161DC, el que a su 

vez pasa al estado de fusi6n a 232DC. 

Sn -e __ l_B_Dc_. 

gris 

(cúbico) 

Sn J5 
blanco 

(tetragonal) 

9 

161DC snW z3z 9c 
frágll---

(rOmblcoJ 

Sn (1) 

Liquido 



A bajas tempraturas ( < O•C) se rompe la estructura cristalina ha~ 

ta convertirse en polvo, esto se verifica a velocidades máximas y a tempe

raturas de -SO•C a esta transformación se le denomina "peste o enfermedad" 

del estano. 

Su estructura crl stal !na se puede demostrar cuando la superficie -

de una lámina de hierro estaftado o de una hoja de estano es atacada con -

.leido clorhldrico que contenga cloro 1 ibre o cloruro estannoso se forman -

unas estrlas semejantes a los cristales de nieve que le dan un aspecto me

tálico muy especial. A esta estructura se atribuye el denominado "grito -

del estaño" que se produce cuando se dobla una barra de estano puro, que -

emite un ruido peculiar que proviene de! razonamiento de sus cristales - -

(DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT UNIVERSAL, 1986). 

El estano es un metal siete veces menos conductor que la plata y -

también casi 7 veces que el cobre (Tabla 1.2.2) se puede cortar con facl l.!. 

dad con un cuchillo, en la escala de Mohs Tiene una dureza de 1.8 comparada 

con 1.5 del plomo y 2.5 para el oro, es muy maleable y dúctil, su mayor m! 

leab!lidad se presenta a los IOO•C; a partir de esta temperatura dicha pr.Q_ 

piedad se reduce hasta desaparecer por completo a los 2oo•c, lo que puede

facll !tar la pulverización del metal. 

La tabla 1.2.J., muestra las propiedades atómicas y térmicas del -

estano, as[ como sus valores respectivos. 
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TABLA 1.2.l. 
PROPIEDADES ATOMICAS Y TERMJCAS 

(BARRY, B. T. K. ANO THWA!TES, C. J., 1983). 

PROPIEDAD 

Número atómico 

Masa atómica 

Radio atómico 

Volumen atómico 

Radio Jónico (Sn2+¡ 

(sn4+¡ 

Densidades (Snp) 

a 15•c 

por rayos x a 25•C 

Liquido en punto de fusión 

(Sn9') 

V A L O R 

50 

118.69 u.m.a. 

l.58xlo-1nm 

16.3 

0.93xlo-1nm 

0.7lxl0-1nm 

7 .29 g/cm3 

7 .28 g/cm3 

6.97 g/cm3 

a 15•C 5. 77 g/cm3 

i>or rayos x a temp. ambiente 5.765 g/cm3 

Estructura del cristal <pl tetragonal 

punto de fus 16n 232•C 

punto de ebul l lcl6n 2625•C 

Coeficiente de expansión lineal 27xto•6•k"1 

Módulo de elasticidad 5.4xl0-3kp/MN 

Energla de ionización 169 Kcal-Joule 

Energla de unión Sn-Sn 27 Kcal/mol 

Electronegatl vldad 235Kcal/g/ Atom 

Configuración ls2 2s22p63s2 Jp6 3dl0 4s2 4p6 4dl0552 Sp6 

Potencial de Oxido reducción - 0.136 ( (M* -Ml ) volts 
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CONT!NUAC!ON DE LA TABLA 1.2.1. 
PROPIEOAOES ATOHICAS Y TERM!CAS 

(BARRY, B. T. K., ANO TlíllAlTES, C. J., 1983). 

P R O P 1 E O A O 

Presión de vapor 

727•C 

a l 127•C 

a 1527'C 

Calor latente de fusión 

calor latente de vaporización 

calor especifico a 2o•c 
Entropla normal a 2soc 

Conductividad t~rmica a 20•C 

Coeficiente de expansión 
(Lineal a o•c) 
(Lineal a IOO•C) 

(cObica a o•c) 
(COblca en punto de fusión a 400•C) 

(Cristal estandar a O•C) 

V A L O R 

7 .4xl0- 6mmHg 

4.4xl0- 2mmHg 

5.6 mmHg 

7.08 Kj/g atom 

296.4 Kj/g atom 

222 J6Kg K 

57.S J/Kmol 

65 W/mk 

19.9xlo·6 

23 .Bxl0· 6 

59.Bx10·6 

106.0xl0-6 

28.4xlo· 6 

(paralelo a eje "C") 

1s.ax10·6 

Tensión superficial a punto de fusión 554 mN/m 

1.85 mffs/m2 

2.3 ,; 

viscosidad a punto de fusión 

Expansión sobre fusión 

Solubilidad de estaño liquido 
(oxigeno a 536•C) 

(oxigeno a 7SO•C) 

12 
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CONTINUACION DE LA TABLA J.2.J. 
PROPIEDADES ATOHICAS Y TERHICAS. 

(BARRY, B. T. K., ANO THWAITES, C. J., 1983). 

P R O P 1 E O A O 

(Hidrógeno a lOOOOC) 

(Hidrógeno a 1300ºC) 

(Nitrógeno) 

V A L O R 

0.041 

0.361 

muy bajo 

Cuando se somete una barra de estano a repetidas torsiones, se pr.!!. 

duce un calentamiento en el metal como consecuencia de la fricción de sus-

crlsta:es. 

Su bajo punto de fusión se aprovecha para uso en aleaciones de so.!. 

daduras con otros metales y también como metal de recubrimiento. Su pre-

sl6n de vapor es bastante baja aOn a temperaturas que excedan los looooc ,

propiedad que se aprovecha para algunas aplicaciones, pero que a la vez -

presenta desventajas, como es el caso de los aceros contaminados por esta

no que no pueden ser purificados con el simple hecho de elevar la tempera

tura, (Como se puede observar en el diagrama de fase Sn-Fe Figura 1.2.1.,

segOn PAWLEK, f., 1983). 

PROPIEDADES ELECTRICAS 

El estano es relativamente un pobre conductor eléctrico comparado

con el cobre y con la plata, es decir, s6lo un 13%, puede ser un supercon

ductor a temperaturas cercanas al cero absoluto. La tabla 1.2.2., muestra

las propiedades eléctricas del estano, as! como sus valores respectivos. 
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Liquido 

1200 

/ -¡ 
600 I 

N 
e e ... "' . . 
en ... 

I ' ' I 
: 2 Uquidos 
,-

Líquido +a 

600 •e Líquido + Fe2 Sn 

e 
en 

" ~ 

" ' 1 
_'¿ 

51.5 

J --
{ Líquido+ Fe Sn Fe2 S+FeSn 

400 

-
o 
o 

496°C 

L{quido 
FoSn 

+Fe Sn2 + 
232°C F1Sn2 

FtSn2+Sn 

1 1 1 
20 40 

Fe 

2 Líquidos ~ 1 528°C 

~ I / 
~ q a / ! 

11oo•c 

900°C 

a+Fe2Sn 

- -----
760ºC 

a+FeSn 

1 

50 80 

Fe en% 

I YI 
' a 1 

1 

--- ~-
769°C 

Tronsfcxm oc¡ón 
mo<;¡n,tica 

100 

Fig 1.2.1. Diagramo de fose del sistema Sn-Fe según Powlek Fronz en 
Melollhullenkunde ,Wolter de Gruyler Berlín NewYork (1983) 
pog 488. 
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TABLA 1.2.2. 
PROPIEDADES ELECTRICAS 

(BARRY, B. T. K. ANO TH\IAITES, C. J., 1983). 

P R O P 1 E O A O 

Conductividad eléctrica Sn 

Ag 

Cu 

Resistividad Sn ( fl ) 
a 20oc 

a 2oooc 

a 3QQOC 

Sn (e.e) ooc 

Temp. de trans. como superconductor 

Función fotoeléctrica 

EQulvalente electroqulmlco 

Potencial de electrodo standard 

15 

V A L O R 

0.099 pJ{ 1 

0.616 pJl-I 

0.593 pA"1 

12.6 jllt:m 

23.6 jlllCm 

46.8 ¡¡ACm 

300 pacm 

3.73 K 

4.64 e V 

0.61503 mg/C 

0.30751 mg/C 

-0.52 V 



PROPIEDADES HECANICAS 

Por el bajo punto de fusión del Sn, se puede considerar que a te!!!. 

peratura ambiente se encuentra casi en un 60\ de este estado (l!quldo). -

en la escala de temperatura absoluta, de lo que resulta que su reslsten-

cla mecanlca sea baja. Estas propiedades dependen en gran parte de los -

niveles de impurezas y de la rapidez de las pruebas (Ver tabla 1.2.3.). 
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TA 8 LA 1.2.3 
PROPIEDADES MECANICAS 

(BARRY, B. T. K. ANO THWAITES, C. J., 1963). 

P R O P 1 E O A O 

Resistencia a la tensión (a 0.4 11111/11111/m!n) 

a 20RC 

a IQORC 

a 200RC 

Resistencia al clzallamlento (temp. ambiente) 

Módulo de Young a 2ovc 

Módulo de Rigidez a 209C 

Módulo de Bulk a 20RC 

Relación Polsson 

Resistencia a la fatiga para 108 a 15RC 

Durezas a 20RC 

a lOORC 

a 200RC 

V A L O R 

14.5N/111112 

ll.ON/111112 

4.5N/111112 

49.9 KN/111112 

18.4 KN/111112 

58.2 KN/111112 

0.357 

!_2.5 N/mm2 

3.9 HB 

2.3 HB 

0.9 HB 

*Nota: Tens!On, resistencia y dureza dependen de la velocidad de carga. 

1.3. PROPIEDADES QUIMICAS 

El slmbolo qulmlco del estano es: Sn y es el cuarto elemento del 

grupo IV A, por lo que su comportamiento qulmlco corresponde en parte al Ge 

y Pb por encontrarse entre dichos elementos. Es anfótero ya que no es ata

cado por !cides org!nicos e lnorg!nlcos a excepción del !cldo n!trlco - - -

(HN03). Es resistente contra la atmósfera y al !mentes; sus sales no son d! 
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niñas a la salud. Los estados de oxidación de sus componentes más frecue!:'. 

tes son de +2 y +4, frente al_ hidrógeno presenta el estado -4; el estado -

+4 puede reducirse con facil !dad al estado diva lente. 

Sus principales reacciones caracterlsticas son: 

l.- Reacción con el hidrógeno: no reacciona con el hidrógeno mole-

cular; con el hidrógeno naciente forma el hidruro: 

Sn + 4H - SnH4 
hidruro 

2.- Reacción con el oxigeno. En fria se forma una débil pellcula-

de óxido estannoso. En cal lente y finamente pulverizado reac-

ciona con violencia. lo Que origina óxido estánnico. El agua -

cataliza la reacción. 

3.- Reacción con Jos halógenos. Se forman los dihaluros y tetraha

luros. La forr.iación del tetrafluoruro exige temperaturas de -

lOO•C. El tetracloruro y el tetrabromuro se forman a la tempe

ratura ambiente: 

halógeno dihaluro tetraha !uro 

4.- Reacción con el azúfre, a temperaturas de 900•C se forma sulfu

ro estannoso, si se emplea como catalizador cloruro de aluminio, 

se forma e 1 su l fUro es tánn leo. 

Sn + S - SnS - Sn2s 

IB 

sulfuro 
estannoso 

sulfuro 
estánnico 



5.- No reacciona con el nitrógeno. 

6.- Reacciona con los- hidróxidos alcalinos. En cal lente, se foman 

estannatos: 

Sn + 2NaOH - 4Hz0 - ll1zSn(OH)6 +2Hz 

hidróxido agua estannato hidrógeno 

7 .- ReacclOn con los &cidos clorhldrlco y sulfOrico. Forma sales -

de estano: 

Sn + 2HC1 - SnCI + Hz 

Cloruro 

Sn + (HzS04) - SnS04 + SOz + 2Hz0 

Sulfato 

8.- ReacclOn con !cido nltrico concentrado. Forma !cldo esUnnlco: 

3Sn ,+ 4(HN03l - 3Sn0z + 4NO 2Hz0 

dioxldo Oxido 
de estano nltrlco 

SI el 3cido nltrlco es dlluldo se forma nitrato estannoso y nitrato 

amónico: 

nitrato 
estannoso 

nitrato 
am6nico 

Obtención: Reducción de sus óxidos con carbono. (ver capitulo de -

Métodos de Beneficio). 

SnOz + 2C - Sn + 2CO 
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An!lisis Cualitativo: como catión se investiga en el segundo gru

po, sub-grupo B de la marcha anal itica puede reconocerse por el color azul 

que forman los compuestos del estaño con Acido mollbdlcofosfótico. 

Anallsls Cuantitativo: El estaño se determina volumétrlcamente en 

forma de cloruro estannoso, al emplear solución valorada de yodato potási

co; deben eliminarse previamente las Impurezas del ion cuproso, ferroso o

antlmonloso. también puede emplearse solución valorada de yodo. 

PRINCIPALES COMPONENTES • 

Blcloruro de Estaño (SnC 12): 

Masa Molecular 

Calor de formación 

Punto de fus l ón 

Punto de ebul llclón 

Oensldad 

Calor de fusión 

Calor de evaporización 

189.6 U.M.A. 

-BO.B kCal/mol 

246.7•C 

623.o•c 

3.39g/cm3 

16.1 kCal/Kg 

109.0Cal/Kg 

Es soluble en agua y en muchos solventes organlcos, se puede cris

talizar a partir del agua formando un dlhldrato de cloruro de estano - - -

(SnC1 22H20l el cual se funde descomponiéndose a 40.S•C, es un fuerte reduE_ 

tor y tiene tendencia a hldrollzarse, su producción se logra al unir los -

elementos, se utl l lza en: gal vanotécn lea y como establ l lzador y cataliza

dor en reacciones organlcas. 

Tetracloruro de Estaño (SnC1 4 ): 

Masa molecular 260.5 u.m.a. 
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Punto de fus IOn 

Punto de ebull lclOn 

Densidad 

30.21C 

114.0IC 

2.33 g/crn3 

Es soluble en agua, su producción es por la unión de los e leme.!!. 

tos y su uso es en la Industria org!nlca. 

Hldruro de Estano (SnH4): 

Masa molecular 122.73 u.111.a. 

A te111peratura ambiente se encuentra en forma de gas y se desc011po

ne en hldrOgeno y estano entre los 140'C a 150'C. 

MonOxldo de Estaño (SnO): 

Masa molecular 

Calor de fonnaclOn 

Densidad 

174.7 u.m.a. 

-67 .O KCal/Mol 

6 .25 g/crn3 

Son cristales azul - negro que se descompone a temperaturas supe;:. 

rlores a los 3801C en Sno2 + Sn, es soluble en ~cides pero no en ~ldrOxl 

do de sodio y potasio. 

en agua. 

Sulfato de Estano (Snso4¡: 

Masa atómica 214.75 

Son cristales blancos, t~rmlcamente estables hasta 360•C, soluble-

Sulfuro de Estaño (Sns2): 

Masa molecular 

Densidad 

21 
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4.51 g/cm3 



1.4. GEOQUIHlCA DEL ESTARO. 

El estano es un elemento relativamente raro, con una abundancia en

la corteza terrestre de 2 a 3 ppm; se clasifica como un elemento siderófilo 

por su gran afinidad con el oxigeno, pero también tiene propiedades de ele

mento calcófllo y litófilo con un comportamiento menos pronunciado respect.!_ 

vamente como se indica en la clasificación geoqulmica de los elementos pro

puestos por GOLOSCHMIDT (1937), (Tabla 1.4.1.). 

La mAxima concentración de estano ocurre en medios ambientes lg---

neos, particularmente asociado con rocas granlticas. Esto es reflejado por 

el promedio contenido en rocas graniticas de 3.5 a 3.6 ppm, como se indicJ

en el ciclo geoqulmico del estano (Fig. 1.4.1.). 

Sin embargo, aunque varias investigaciones han sido dirigidas hacia 

la distribución y el comportamiento del estano en rocas lgneas félsicas, -

muy pocas se han referido ·a otros ambientes y por tanto existe aún una In-

certidumbre sobre la abundancia y distribución de este elemento en la cort~ 

za terrestre (Fig. 1.4.1.). 

El contenido de estano en chondritas, de acuerdo a ONlSHl Y SANDELL 

(1957), es de 1.±.0.5 ppm, el cual es muy bajo. Con respecto al promedio -

(tO ppm). r~oortado por los NOODACKS (1934), y es también inferior a los p~ 

cos valores determinados por GOLDSCHMIDT y PETERS (1933). YU LEVIN et al., 

(1958) también estimaron el promedio de 40 ppm. Estas diferencias sobre la 

abundancia del estano pueden ta:nbién determinarse en rocas lgneas y sedlme!!_ 

tarias. GOLDSCHMIDT (1933), determinó un valor promedio de 80 ppm de esta

no para las rocas lgneas, el cual es mayor al valor (IV 2 ppm de estano) r~ 
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SIDEROFILOS 

Au 

Ge Sn (Pb) 

e p (As} 

Mo (W) 

Re 

Fe Co Ni 

Ru Rh Pd 

Os Ir Pt 

TABLA 1.4.1. 
CLASIFICACION GEOQUIMICA DE LOS ELEMENTOS 

(GOLDSCHHIDT, V.M., 1937) 

CALCOFILOS LITOFILOS ATMOFILOS BIOFILOS 

Cu Ag LI Na K Rb es 11 C N H C N O P 

Zn Cd Hg Fa o I Hg (Na)(Mg)(SJ(CI) 

Ga In TI Be Mg Ca Sr Ba He Ne A (K) (Ca)(Fe) 

(Ge)(Sn) Pb Ra Kr xe Rn (B) (F) (SI) 

As Sb BI (Zn)(Cd) (Mn)(Cu)( 1) 

(Mol B Al Se y 

s Se Te La Ce Pr Nd Sm 

Fe (Co)(NI 1 Eu Gd Tb Dy Ho 

(Ru)(Pd)(Pt) Er Tm Yb Lu 

Ac Th Pa u Np 

Pu Am Cm 

Ga (In) (TI) 

c Si TI Zr Hf 

(Ge)(Sn)(Pt) 

V Nb Ta 

p (As) 

o Cr W Mn 

(Fe)(Co)(Ni) 

H F CI Br I 
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portado por ONISHI y SANDELL, (1957). GOLDSCHMIDT y PETER (1933), detennin! 

ron un valor de 40 ppm de estaño en un conjunto de 36 luti tas paleozoicas -

europeas (Tabla 1.4.7). 

Un valor regional puede afectar una estimación del promedio de est! 

ño contenido en varios tipos de rocas lgneas, particularmente en rocas gra

nltlcas, para algunas reglones. En ellas pueden encontrarse grandes canti

dades de 1 meta l. 

la tabla 1.4.2. proporciona los promedios para los diferentes tipos 

de rocas lgneas comparados con los promedios detennlnados por ONlSHI y ---

SANDELL (1957) y HAHAGUCHI y KURDDA (1964), para las mismas rocas. 

Los promedios detenninados por ONISHI y SANDELL son muy buenos a P! 

sar de que los valores promedios dependen solamente de muestras de rocas -

lgneas de Jap6n, Mlnesota, Centro de Texas y California los cuales son slmJ_ 

lares con los de HAHAGUCHI y KUROOA, (1964). A causa de la ausencia de la

explotacl6n de los depósitos de estaño y sus !reas adyacentes en grandes r! 

giones de la tierra, el estaño puede considerarse uniformemente poco dis--

trlbuldo como "elemento traza" en todas las rocas de la corteza. CARMl---

CHAEl y MCOONALO (1961), reportaron la distribución de los elementos traza

incluyendo el estaño en vidrios, piedra pez porfldlcos de Arran, Elgg e - -

Islandia. 

Con respecto a la distribución del estaño en rocas magm~ticas, es -

probable que las concentraciones del metal estén preferencialmente dentro -

de la cristallzaci6n tardla en el proceso magmHico. RANKAMA y SAHAHA ---

(1949), establecieron que el estaño ocurre en los magmas como Iones sn2+ y-
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TABLA l.4.2. 
PROMEDIOS DEL CONTENIDO DE ESTARO EN LOS DIFERENTES TIPOS DE ROCA 

(HAMAGUCHI Y KURODA, 1964) 

ROCAS 1 GNEAS MUESTRAS HAMAGICHI ONISHI 
y y 

KURIOA (1964) SANDELL (1957) 

ppm ppm 

Rocas Sil lceas 35 3.6 3.5 

Rocas Intermedias 19 1.6 1.3 

Rocas M!flcas 3 0.9 1.2 

Rocas ul tram!flcas 4 0.35 0.5 
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y Sn4+ • El Ión sn2+ tiene un radio lónlco de 0.93 X comparado con 1.00 X. 
para el Ión ca2+. Por tanto, puede esperars.e que el Ión sn2+ sea enmascar!_ 

do por los minerales asociados al calcio, entrando en las primeras fraccio

nes con excesiva cantidad de lónes de calcio y por consiguiente se genera -

una disminución en el magma. Sin embargo, el comportamiento sn2+ es en re!_ 

lldad contrario a lo esperado. Esto es Ilustrado mAs claramente en el com

portamiento de los feldespatos, los cuales fueron reportados por HELLWEGE -

(1956). quien detennlnO promedios del estano para una serle de plagloclasas 

(Tabla 1.4.3). 

TABLA 1.4.3. 
PROMEDIOS DEL ESTARO PARA UNA SERIE DE PLAGIOCLASAS. 

( HELLWEGE, H., 1956) 

PLAGIOCLASAS MUESTRAS Sn (ppm) 

Anortlta 2 0.25 (O.! - 0.4) 

Ol lgoclasa 5.2 

Albita 5 IS.O (3.1-44.0) 

Feldespatos 0.9 (0.3 - 2.0) 

En las plaglclasas, el estano disminuye y aumenta el calcio: la ra

zón se debe a las diferencias de las electronegatlvidades de los lónes de -

ca2+ y sn2+: la electronegatlvldad del Ión sn2+ es de 1.80 comparado con --

1.00 para el Ión ca2+ • 

De acuerdo a RINGWOOD (1955), el Ión sn4+ no se encuentra fAcllmen-
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te en los silicatos, pero se encuentra en magmas residuales a causa de su

alta tendencia para fonnar u~ tipo de compuestos Mo4• En magmas ricos en

vo!Atlles, similares, a los magmas granltlcos y pegmatlticos. El estaño -

compuesto no es admitido en los minerales silicatados. Este comportamien

to del estaño probablemente puede ser la causa de la variac!On regional de 

la abundancia del estaño. El potencial tónico del Ión central sn4+ en un

tipo de compuesto Mo4 no es tan alto como en otros compuestos si mi lares a

Zr04, Hf04, Gao4; por tanto el compuesto Sn04 tiende a mostrar poca tende!!_ 

cia para disociarse. Consecuentemente, algunas cantidades del ión Sn4+ -

deben ocurrir libres en los magmas (RINGWOOD 1955). La liberación del ión 

Sn2,,. pu=ue reemplazar el ión Ca2+ en a;,JU to ¡ ...,iro ..... enJ y i:::I ión Fe3+ en -

minerales ferromagneslanos tal como la blotlta y los anflboles. AHRENS y -

LIEBERBERG (1950), indicaron que el estaño esU presente como componente -

estructural en micas con escaso estaño. La presencia del estaño en rocas 

ultramAflcas indica que el Ión sn2+ puede sustituir el Ión Fe2+ en olivi

no como fue postulado por BORCHER y DYBEK (1950). 

Un número de elementos de similar carga y radio lónico muestran -

relaciones de substitución-solución sólida con el estaño, y aunque la po

sición es más compleja que la clásica regla de GOLOSCHMIDT (1937), pueden 

indicarse. los radios !ónices y las electronegatlvidades de los iónes co

munes del estaño (Tabla 1.4.4., según BURS, R.G. y FYFE, W.S., 1967). 

El estaño alcanza proporciones significantes en una amplia varie

dad de minerales, y es particularmente común en minerales de Skarns y en

ferromagnesianos los· cuales se oxidan rápidamente bajo condiciones atmos

féricas (Tabla 1.4.5., según NEKRASOV, l. Ya .. 1971). 
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T A B L A 1 .4. 4. 
RADIOS IONICOS Y ELECTRONEGATIVIOAO DE LOS IONES SIMILARES AL 

sn2+, sn4+ 
(BURNS, R.G., ANO, FYFE, W.S., 1967) 

ION COOROINACION RADIO IONICO cli ELECTRO NEGATIVIDAD 

12 

sn 2+ 0.93 1.80 

ca 2+ 1.00 l. 35 1.00 

Cd2+ 0.80 0.95 1.07 l. 70 

In 3+ 0.79 l. 70 

Fe2+ O.ó3 0.61 (L)* 1.80 

0.78 (H)* 

sn 4+ 0.69 1.90 

Fe2+ o .63 0.61 (L) 1.80 

0.78 (H) 

Fe3+ Q.49 0.55 (L) 1.90 

0.64 (H) 

Hg Mg2+ 0.58 o .72 1.20 

sc3+ 0.74 l. 30 

In 3+ 0.79 l. 70 
r¡4• 0.60 1.60 

Nb 4+ 0.69 1.60 

Nb5+ 0.32 0.64 1.60 

ra 5+ 0.64 1.50 

* L y H SE REFIEREN AL BAJO Y ALTO GIRO DE ESTADOS. 
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TA B LA 1.4.5. 
DISTRIBUCION DEL ESTARO EN CUERPOS DE MINERALES DE MENA Y SKARNS 

(NEKRASOV, l. Ya., 1971) 

lllNERAL ANALIZADO ESTAAO 
(ppm) 

MINERALES ASOCIADOS 

MINERALES DE SKARNS MAGNESIANO 

ESPINELA MgAl2o4 8 PIROXENO, LUDWIGITA. 

14 P 1 ROXENO, FORSTER ITA, 
FLOGOPITA. 

FORSTERITA M92SI02 12 FLOGOPITA, LUDWIGITA. 

PIROXENO 51206 8 FLOGOPITA, LUDWIGITA. 

29 FLOGOPITA, LUDWIGITA. 

FLOGOPITA (A!SI 3o10 )KMg3(0H) 213 FORSTERITA, LUDWIGITA. 

176 PIROXENO, LUDW!GJTA. 

PARAGONJTA (AISl3010)NaAl2(0Hl2 53 ESPINELA, LUDWIGITA. 

42 CLJNOHUMITA, LUDWIGITA. 

LUDWIG ITA (Mg,Fe2+lzFe3+so3o2 7300 CLJNOHUMITA, PARAGONITA. 

2600 PIROXENO, FLOGOPITA. 

3300 PIROXENO, FLOGOPITA. 

54DO PIROXENO, PARAGONITA, 
ESPINELA. 

MINERALES DE SKARNS CALCAREOS 

PIROXENO S!2o
4- 17 PARGASITA, AXINITA. 

37 GRANATE, IOOCRASA. 

18 GRAllATE 
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CONTINUACION DE LA TABLA 1.4.5. 
DISTRIBUCION DEL ESTARO EN CUERPOS DE MINERALES DE MENA Y SKARNS 

(NEKRASOV, !. Ya., 1971) 

MINERAL ANALIZADO ESTARO 
(ppm) 

MINERALES ASOC!AOOS 

MINERALES DE SKARNS CALCAREOS 

GRANATE A3B2(SI04J3 3700 PIROXENO, IDOCRASA. 

5800 PIROXENO, IDOCRASA. 

720 PIROXENO. 

4200 !OOCRASA, EPIDOTA. 

6230 SKARNS MONOCLINICO. 

IDOCRASA (SI 
2º1l2(SI04 l5Cª1o<M9 ,Fel2 

A1 4(0H)4 57 GRANATE, EPIDOTA. 

85 GRANATE, PIROXENO. 

72 P 1 ROXENO, GRANATE. 

87 GRANATE, THULITE. 

EPI DOTA (Sl 2o7) (SI04) (Al ,Fe)Ca2A1 2 

O(HO) 48 ANFIBOL 

62 !DOCRASA, GRANATE. 

THULITE Ca2A1 3s13o12oH 18 PIROXENO, GRANATE. 

26 

PARGASITA SI 13o44ca4Na2Mg9Ai 4 (OH,F)4 22 AXINITA, CASITERITA. 

39 AXINITA, CASITERITA, 
CUARZO, CALCITA. 

15 AXINITA, CASITERITA, 
CUARZO, CALCITA. 
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COHT!HUACION DE LA TABLA 1.4.S. 
DISTRIBUCION DEL ESTAAO Ell CUERPOS OE MINERALES DE MENA Y SKARNS 

(HEKRASOV, l. Ya., 1971) 

MINERAL A!IALIZADO ESTARO 
{ppm) 

MINERALES DE SKARNS CALCAREOS 

780 

MINERALES ASOCIADOS 

PIROXENO, PARGASITA. 

1350 PARGASITA, CASITERITA, 
CUARZO, CALCITA. 

218 PARGASITA, CASITERITA, 
CUARZO, CALC 1T A. 

La tabla 1.4.6. (SMITH, J.O., ANO BURTON, J. O., 1972), muestra va

lores para algunas rocas metamórficas. El promedio contenido es de 1.2 -

ppni, para seis anfibolitas. Muchas anfibolitas son derivados de los basat

t?s metamorfoseados o dolerltas y evidentemente existe poco cambio en el 

contenido de estano con el metamorfismo. 
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TA B LA 1.4.6. 
ESTARO EN ROCAS METAMORF!CAS 

(SM!Tli, J.D., ANO BURTON, J.D., 1972). 

TIPO Y ORIGEN 

Muscovlta rica en fl lita, del Devónico 

Esquisto 

Blotlta-serlcl ta-cuarzo-esquisto de si 11 lmanl ta 
Granullta sll!clca 

Anfibolita 

Anflbol Ita 
Anflbol lti! 

Anfibolita 

Anfibolita 

Anfibolita 
Mllonlta de hornblenda 

ESTARO 
(PPM) 

3.0 

2.1 

4.3 

2.5 
0.37 

0.63 
1.4 

1.5 

2.4 

0.92 

1.0 

Los valores del estano en rocas sedimentarias y sedimentos oceanl

cos estan enllstados en las tablas 1.4.7. y 1.4.8., respectivamente. 

El estano contenido en arclllas rojas tiene un rango de 1.4 a 6.7-
ppm. La arcllla roja con n(lmero de muestra 1623 (Tabla 1.4.8.) tiene el

valor mas bajo de estano, en la cual la composición de los sedimentos del

fondo del mar son completamente afectados por materia les terr!genos. 

Los promedios del estano para los diferentes tipos de sedimentos -

oce!nlcos se muestran en la tabla 1.4.9. En la cual no pudo establecerse

una diferencia significante de estano contenido en las arclllas rojas del
Oce!no Pacifico y del mar de Japón. 
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TA B l A l.4.7. 
ESTARO EN ROCAS SEDIMENTARIAS 

(HAHAGUCHl Y KURODA, 1964). 

MUESTRAS 

Promedio de: 

36 lutltas europeas (paleozoicas). 
Bauxitas, de varias local ldades. 

51 lutltas. 
16 calizas. 

Rocas y Sedimentos bituminosos 
93 cal Izas, de Alemania 

Rocas sedimentarias (arcillas y 

lutltas). 
7 lutltas, de América del Norte 

24 lutltas, de Japón (paleozoicas y

mesozoicas) 
36 lutltas europeas, (paleozoicas). 

Pizarra, Okaya, Na gano 
Hornfels, Hidaka, Hokkaldo. 

34 

ES TARO 
(ppm) 

40 

ªº 42 
14 

10-50 

5 

32 
ll 

2.5 

5 

2.6 
3.9 

AUTOR 

GOLOSCHl'l!DT Y PETERS ( 1933) 

GOLOSCHM!DT Y PETERS (1933) 

FREEHAN ( 1942) 

FREEHAN (l 942) 

GOLOSCHMlOT et al. (1946) 

WEDEPOHL (1955) 

V !NOGRAOOV (1956) 
ONISHI Y SAllOELL (1957) 

ON!SHI Y SANOELL (1957) 
ONISHI Y SANDELL (1957) 
HAMAGUCHI Y KUROOA (l 964) 
HAMAGUCHI Y KUROOA ( 1964) 



.... 
c.n 

NUMERO 
DE 

MUESTRAS 

696 

MUESTRAS 

Compuestas de: 

8 Arel! las rojas 

7 Sedimentos pe-
IAg!cos cale!-

reos • 

9 Sedimentos pe-

IAglcos arg!l!_ 

ceas. 
2 Sedimentos pe-

!Aglcos si 11--

ceos. 

1 Nódulo de man-
ganeso. 

1 Sedimento BU-
t!co. 

Arel! las rojas 

TABLA 1.4.8. 
ESTARO EN SEDIMENTOS MARINOS. 

(HAMAGUCH! Y KURODA, 1964) 

LOCAL IZAC 1 ON PROFUNDIDAD 
(m) 

Oce!no Pacifico. 

Oce&nos At Unt! co, 

>Pacifico, Indico y 

Mar Medl terr6neo. 

Mar BA!tlco. 

Mar B!ltlco. 

Oce!no Pacifico: 

11' 27,0'N, 148' 46.0'E 5813 

Sn(ppm) AUTOR 

1.5 ONISHI Y SANDELL = 
18 (1957) 

EL WAKEEL Y RILEY 
(1961) 

20 EL WAKEEL Y RILEY 
(1961) 

12 EL WAKEEL Y R 1 LEY 
(1961). 

1-3 MANHEIM (1961). 

5 MANHEIM (1961). 

7.5 HAMAGUCHI Y KURODA 
(1964) 



w 
°' 

NUMERO 
DE 

MUESTRAS 

646 

683 

1539 

1543 

1620 

1623 
1636 

1666 

1673 

1685 

9074177 

9074165 

9074167 

1602 

MUESTRAS 

Oozes Globiger!-
nidos. 

CONTINUACIO~ DE LA TfBLA 1.4.8. 
ESTARO EN SEDIMENTOS MARINOS. 

(HAMAGUCHI Y KURODA, 1964) 

LOCALIZACION 1 PROFUND !DAD 
1 (m) 

1 

i 
Desconocida 

1 
Desconocida 

27• 42.0.N, 147' 46.0'E 5948 

23• 51.S'N, 152• 44.0'E 5890 

12• 26.S-N, 132• 54.0.E 5640 
10• 11.0'N, 128' 12.0'E 

1 

5395 
6• 42.0'N, 141• 51.o·E 4652 

11• 19.0'N, !SI• 57 .O'E 5893 
11• 27.0'N, 148' 33.s'E 5355 

23• 02.0'N, 144• 57.S-E 7575 

Mar de Japón. 

40• 44.8'N, 131• 07.8'E 3261 

40• 16.0'N, 131 • 49.0'E 3192 

38• Ol.4'N, 134• 48.0'E 2996 

OceAno Pacifico: 

S• 16.5'N, 132• 25.0'E 3663 

Sn(ppm) AUTOR 

6.7 HAHAGUCHI Y KURODA 
(1964) 

4.1 " 
6.7 " 
4.3 " 
3.5 " 
1.4 . 
3.6 " 
4.9 " 
4.4 " 
2.9 " 

3.9 " 
4.2 " 
4.3 . 
1.6 " 



..... ..... 

NUMERO 
DE 

MUESTRAS 

1618 

1654 

701 

709 

710 

711 

MUESTRAS 

Lodo volc6nlco 

CONtlNUACION DE LA TABLA 1.4.8. 
ESTAAO EN SEDIMENTOS MARINOS 

(HAMAGUCHI Y KURODA, 1964) 

.LOCAL IZAC 1 ON PROFUNDIDAD 
(m) 

SR 15.0"N, 134D 27 .O"E 3656 

50 29.0"N, 146D 27 .S"E 4032 
15D 53.5"N, 144D 53.5"E • 3751 
25D 49.D"N, 141 D 24.5"E 3191 
27D 09.s"N, 142• 01.0"E 1903 

28º 23.5"N, 141 o 34.0"E 4092 

Sn(ppm) AUTOR 

1.4 HAMAGUCHI Y KURODA 
(1964) 

1.4 " 
1.8 " 
1.5 " 
0.8 " 
1.3 " 



TABLA 1.4.9. 
PROMEDIO DE ESTARO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE SEDIMENTOS 

OCEANICOS 
(HAMAGUCHI Y KURODA, 1964) 

MUESTRAS RANGO PROMEDIO 
(PPM) (PPM) 

Arcillas rojas, Oceáno Pacifico 10 muestras 2.9-7.5 4.9 
Arel llas rojas, Mar del Japón 3 muestras 3.9-4.3 4.1 

Globlgerlna ooze. Oceáno Pacifico 3 muestras 1.4-l.6 1.5 
Lodos volcánicos, Oce&no Pacifico 4 muestras O.B-1.8 1.4 

En las figuras 1.4.2 a 1.4.4., el contenido de estano en arcillas

rojas está comparado con respecto al aluminio, manganeso y fierro. No - -

existen correlaciones positivas entre el contenido de estano y el aluminio, 

manganeso o fierro. La abundancia relativa del esta~o. alumlnlo, mangane

so y fierro en el agua de mar difiere mucho de las arcillas rojas (Tabla -

J.4.10.). 

El enriquecimiento de estano en agua de mar es muy notable compara

do con el del aluminio, manganeso y fierro; indica la disminución lncornple

ta del esta no desde el agua de mar. 
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TABLA 1.4.10. 
ABUNDANCIA RELATIVA DEL ESTARO, ALUMINIO, MANGANESO Y EL FIERRO. 

ELEMENTOS 

Sn 
Al 
Mn 
Fe 

EN El AGUA DE MAR Y ARCILLAS ROJAS 
(HAMAGUCHI Y KURODA, 1964). 

AGUA DE MAR 

12 

2 

12 

ARCILLAS ROJAS 

17,000 
1. 600 

14,000 

De acuerdo con GOLDSCHHIDT (1954), el estano en el agua 

de mar puede ser estdbillzado en solución por la formación de -

un anión cloros~lnlco. RANKAMA (1949), afirmó que el estano -

permanece en la casiterita d•tr!tlca por su resistencia al ln

~emperlsmo y al desgaste mecánico. El estano originalmente se

concentra dentro de los sulfuros y silicatos, se cree que prec! 

pita rápidamente después de la descomposición de los minerales

en cuestión (Tabla 1.5.1.). Sin embargo, los lodos volcánicos

oceánicos consisten principalmente de hidrosilicatos Igual de -

resistentes, enllstados en la tabla 1.4.8., no se muestran alg~ 

na tendencia notable de estano llegando a ser enriquecidos com

parados con las rocas !gneas. A pesar de que son poco conocl-

das la ocurrencia y la distribución del estano en los sueltos.

PINTA Y OLLAR (1961), han determinado recientemente el estano -

en varios elementos trazas, con un promedio alrededor de 6 ppm. 
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La Tabla 1.4.11., (SMITH, J.O., ANO BURTON, J.O., 1973), muestra-

datos del contenido de estano, en algunas algas y partes blandas de algunos 

moluscos comunes de las aguas costeras del sur de Inglaterra. Los factores 

de concentración fueron del orden de magnitud 104 , expresado en ppm, peso -

seco. 

TABLA 1.4.11. 
ESTAÑO EN ALGAS Y MOLUSCOS DE LAS AGUAS COSTERAS DEL SUR DE -

INGLATERRA 

(SMITH, J.O., ANO BURTON, J.O., 1972). 

ORGANISMOS 

ALGAS 

Phaeophyceae 

Oesmarestla aculeata 

Lamlnarla sacharlna 

Lamlnarla digitada 

Dlctyota dlchotoma 

MOLUSCOS 
Gasterópodos 

Crepldula fornlcata 

Bucclnum undatum 

Lame! lbranchas 

Cardlum edule 

Hercenarl a mercenaria 
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ESTAAO 
(ppm. en peso seco) 

0.65 
0.29 

0.13 

0.10 

0.71 

0.33 

0.67 
0.23 



e o N e L u s l o N E s 

El estano se considera como un elemento raro en Ja corteza terres

tre, con una abundancia de 2 a 3 ppm; se clasifica como un elemento sider~ 

filo por su gran afinidad con el oxigeno. La concentración de estano en -

rocas magm!ticas se encuentra dentro de la cristalización tardla en el pr.Q_ 

ceso magmatico. El estano existe en los magmas co~ iónes sn2+ y sn4+, el 

primero es muy abundante en los silicatos y el segundo no se encuentra f!

cllmente en el los, pero se encuentra en magmas residuales debido a su al ta 

tendencia para formar compuestos Mo4 • Este comportamiento probablemente

sea la causa de la variación regional de la abundancia del estano. 

La mayor concentración de estano ocurre en ambientes lgneos, partl 

cularmente en rocas granlticas y rlollticas pero también es comun en rocas 

sedimentarias asociadas~con ambientes marinos y en rocas metamórficas con

minerales de skarns magnesianos y calc!reos. 
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1.5.MINERALOGIA DEL ESTARO. 

El estaño es uno de los minerales que no se encuentra libre en la

naturaleza, sino femando compuestos muy variados. El estaño es un el eme!!_ 

to raro, dentro de los pocos depósitos metal leos. 

En su estado natural, el estaño forma el O .001 S de la corteza te

rrestre, el mineral mas Importante es la casiterita, es la principal mena

de estaño, y se encuentra en muchas local ldades, aunque los depósl tos eco

nómicamente Importantes son pocos comparativamente. Y la concentración de 

este elemento ocurre en ambientes lgneos, también en rocas sedimentarias y 

en rocas metamórficas y en ambl entes marinos. 

El estaño en la mayorla de los casos esta asociado con otros ele-

mentas, lo cuál poseé propiedades generales, como su composición qulmlca,

peso especifico, punto de fusión, etc .. y sus propiedades direccionales, -

como su estructura at6mlca, sl~trla cristalina para cada nueva asocl ación 

de minerales que contienen estaño y presentando sus caracterlstlcas Óptl-

cas definidas, para cada uno de los minerales y poderlos Identificar. En

la tabla 1.5.1., se citan algunos minerales que contienen estaño y sus prQ_ 

piedades tanto flslcas como qulmlcas y mineralógicas de cada uno de los m.!_ 

nerales encontrados en los yacimientos estannlferos. Las ocurrencias en la 

naturaleza con una referencia a la distribución geograflca de las local Id! 

des en donde se pueden encontrar este mineral. 

La clasificación de las especies de minerales que presenta la ta-

bla 1.5.1, son asociaciones de silicatos, sulfuros, óxidos, con las carac

terlsticas f!sico-qulmicas, crlstalograffa y propiedades ópticas de los -

minerales. 

44 



-. 
-. 

_,., ..... 
... -. 

"'\'"' ... ,.-. 
.. ,, __ ., .. 
.._1 ........ 

".f' .... 

.... , 

... -. 

...... , .... 

.. ..., 
... , .... , .. 

......... 
..,., 

...... 1,1-.. , ..... .......... 
.; . .;:.;:. .. ·, ...... 

.. , .... '"'""•"•º• 
•,.I• 

........... · .. 
... -. 
........ 
. ,, 

........ 

:::... ~. --·-·-
·--- --..... 
~::..:!, -~ ·- --.,,.,¡ 
=~-= 
-·~ 

~-
~. 

~~ ............... ~ 

····---
·- -~ ~ 

- ..... ·-

. ·.:::..:.t 

~ ::::!!':.. ::--- -~ 

~ ··-

··- :::. 

--=-
.. ::= ... 

... 
~ 

.. 
~. 

. . ... , ... , .... _... .... ,_.,,., ......... ,.,._ ........... -. __ ,.. 
:::..:--:-..~--- -~~-

....-.... ....,_, ... -·· 

§:~~ ;~;§-... ~ 
~~~~!~ 

_...._... ......... -.... ............ .... .. .................... _. __ ... .._ ,._, ......... _ .. _., .. _ 
::_;~~-.. ~a. .. r:::-..!' .... 

.................. ---- .. -....................... - ..... -... 
~::~:.:.=:~ 

.......... ,_..., .. _ ................ _ ... ~,.. ....... ..... . ..... _. .......... . '""" - --·--·- ... ..- .. . _16o, .. ,-... . ~: .. -· :'!"::..:.".."::;':': .......... . 
~~:~·:;-:.;.-:.::e:.· 

_.., ... - ...... .-.. -... ................ .. 

................... ' ........._ ............. ..- .. --_..,,.,_ ................. . 

---· .. 
EE'.~!: 

··- .. ..._ ...... -.... .................. ······· 
~;:.:;·.::"':'.:.-=-~ ~';'."·.::;:,:; 
~-;::.;=::¡:-¡ ~"-;.;.~ 

........ .-. 
e~~ 

................. _ .. ,._,, .. __ ... _ ... _, ................ -. .. ............. , ... -... ........... . 

.. .... a. .. ..-.. ···-·-''"'' .. .... --... ·-·-· ........ , ... 

.. ... ._ ...... º•'\ 

~12~~ 
:.".:;;,:;;,::•. -··· ... 

.. ... _,, .. ····--.. ............ -.... .. -.... ,., ............. . .... 

.. ··-::-::!.!.--• 



BIBLIOGRAFIA 

AHRENS, L. H., and LIEBENSERG, 11. R., 1950. T!n and lndium inmica as dete.!:_ 

mlned spectroscoplcally. Amer. Min., Vol. 35, pp. 571-573. 

BARRY, B. T. K., AND THWA!TES, C. J., 1983. Tln and lts Al loys and Com---

pounds. John Wlley & Sons, lnc., New York, U.S.A., pp. 11-21. 

BATEMAN, A.M., and JENSEN, M. L .. 1981. Economic Mineral Oeposits. John -

Wiley & Sons, lnc., New York, U.S.A. 

BAUSER, J., 1977. Gula B~sica de los Minerales, Ed. O;nega, S.A., Barcelo

na España, 209 p. 

BORCHERT, H., and OYBEK, J., 1950. Zur Geochemle des Zinns. Chem. d. Erde. 

Vol. 20, pp. 137-154. 

BRAUNS, R., 1927. Mlneralogla, Ed. Labor, S.A., Barcelona, España, pp. - -

i23-l42. 

BURNS, R. G., and FYFE, w. s., 1967. Trace element dlstrlbutlon rules and-

their significance: a revlew. Chemical Geology. Vol. 2, pp. -

89-104. 

CARMICHAEL, 1., and McDONALD, A., 1961. The geochemlstry of sorne natural •• 

acld glasses from the North Atlantic Tertlary volcanlc provlnce. 

Geochlmlca et Cosmochimlca Acta, Vol. 25, pp. 189-22. 

DICCIONARIO ENC!CLOPEDICO SALVAT UNIVERSAL, 1980. Imprenta Hispano-America

na, S.A., Tomo 10, Barcelona, Espana .• pp. 356-361. 

DICCIONARIO ENCICLOPEOICO SALVAT UNIVERSAL, 1986. Salvat Editores, S.A., -

Tomo 9, Barcelona, España, pp. 200-202. 

OICCIOUARIO ENC!CLOPEOICO ESPASA, 1982. Espasa-Calpe, S.A., Tomo 6, Madrid

España, pp. 118-119. 

46 



ENCICLOPEDIA BARSA, 1981. Encyclopaedia Britannica Publlshers, !ne., Tomo

VI. Méxlco-Panam~-Rlo de Janeiro, pp. 348-350. 

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO-AMERICANA, 1924. Espasa-Calpe, -

S.A., Tomo XXII, Madrid, España, pp. 656-673. 

FONT, M. y ALTABA., 1982. ATLAS DE MltlERALOG!A, ED. VOVER, S.A., BARCEL0-

1/A ESPAÑA. 

FORO, E. W. y DANA, E.S., 1982. TRATADO DE MINERALOG!A, ED. CONTINENTAL,

MEXICO, D.F .. pp. 542-543. 

FREEMAN, G.O., 1942. Spectrographlc data concernlng the presence of the -

less conrnon elements In rocks. Amer. Mln., Vol. 27. pp. 776--

779. 

GOLDSCHMIOT, V.M .. 1937. The principies of dlstrtbution of chemlcal ele-

ments In minera Is and rocks. J. Chem. Soc. for 1937, p. 655. 

GOLDSCHMIDT, V.M .. 1954. Geochemlstry. Clarendon Press, Oxford, 730 pp. 

GOLDSCHMIOT, V.M., and PETERS, C., 1933. Zur Kenntnls der Trollltknollen

der Meteortten, ein Beltrag zur Geochemle von Chrom, lllckel ,

and Zlnn. Nachrlchten ven der Gesellschaft der Wtssenschaften 

Zu Gottlngen, Jahresber, Geschaftsjahr lll, 36:-IV, pp. 37-278. 

GRAN ENCICLOPEDIA LARROUSSE, 1972. Editorial Planeta, S.A., Tomo IV, Bar

celona, España, pp. 547-548. 

HAMAGUCHI, H., KURODA, R., ONUMA, N., KAWABUCHI. K., MJTSU8AYASHI, T., and 

HOSOHARA, K., 1964. The geochemlstry of tin. Geochlmlca et -

Cosmochlmica Acta. Vol. 28, pp. 1039-1053. 

47 



llELLWEGE, A., 1956. Zur Vorkomnen aes Zinns als Spurenelement in Hinera-

llen, Hamb. Beitr. Angew. Hiner. Krlstallphys. Vol. l. pp.-

73-136. 

HOCHLEITHER, R., 1983. MINERALES Y ROCAS ED. OMEGA, S.A. BARCELONA, 

ESPARA, 250 p. 

KRAUS, E. H., HUNT, W. F. y RAMSDELL. L. S., 1967, HINERALOGIA, ED. DEL -

CASTILLO, S.A., MADRID, pp. 31D, 316, 490. 

NEKRASOV, l. Ya., 1971. Features of tin minerallsation In carbonate depo

sits as In eastern Slberia. lnternatlonal Geological Revlew.

Vol. 13, pp. 1532-1542. 

NODDACK, J., and NODDACK, 11., 1934. Die Geochemle Vertellungs Koefflzlen

ten der Elemente. Svensk Kem. Tldskare. Vol. 46, p. 173. 

ON!SHI, H., and SANOELL, E. B., 1957. Meteoric and terrestri a 1 abundance

of tin. Geochimlca et Cosmochimica Acta. Vol. 12, pp. 262-270. 

PAllLEK, F., 1983. Metallhuttenkude. Walter de Gruyter Berlin New York, p. 

488. 

PICOT, P. y YOHAN, 7., 1982. "ATLAS of ORE HINERALS", 408 p. 

PINTA, H., and OLLAT, c., 1961. Recherchés physlco-chimiques des elements

traces daos les sois tropicaux-1. 

1.- Etude de quelques sois du Dahomey. Geochimica et Cosmochi

mica Acta. Vol. 25. pp. 14-23. 

RANKAHA, K., and SAHAMA, TH. G., 1949. Geochemistry. The Unlverslty of -

Chicago Press, Chlcago, U.S.A., 862 pp. 

48 



RINGWOOD, A. E., 1955. The principies governing trace·element behaviour

during rnagmatic crystallization. Part 11. The role of - - -

complex formation. Geochir:iica et Cosmochimica Acta. Vol. 7. 

pp. 242-254. 

ROBERTS, RAPP, ANO WEBER., 1974. ENCYCLOPEOIA of MWERALS. ED. VAN NOS-

TRANA REINHOLD COMPAflY, NEll YORK, U.S.A .• 698 p. 

SMlTH. J. O •• and SURTON, J. O., 1972. The ocurrence and distributlon of 

tin wlth particular reference to marine environments. Geoch.!_ 

mica et Cosmochimica Acta. Vol. 36 pp. 621-629. 

T,\YLOR, r.. ~., 1979. Geology of t!n depO$its. Elsevter scientiftc publi

Shlng company. New York, U.S.A., 452 pp. 

THE NEW ENCYCLOPAEOIA BRITANNICA, 1982. Encyclopaedla Brttannica, lnc. •• 

Vol. IS, Chicago, U.S.A., pp. 426-433. 

VlNOGRADOV, A.P., 1956. The regularity of dlstribution of chemtcal ele--

ments In the Earth's crust. Geckhlmlya. Vol. l. pp. 1-52. 

WEOEPOHL, K.H., 1955. Schwermetallgehalte der kalkgeruste elniger martner 

Organismen. Nachr. Akad. Wlss. Gottingen. Vol. 5., pp. --

79-86. 

Yu LEV!N, B., XOZLOVSKAJ,,, S. V., and STARKOVA, A. (;., 1958. The av.~rage

chemtcal composltion of meteorites. Geochimlca et Cosmochlml

ca Acta. Vol. 13, p. 76. 

49 



C A P 1 T U L O 11 

2.- CLASIFICACIONES DE LOS YACIMIENTOS 
MINERALES ESTANNIFEROS. 

2.1 SEGUN BATEMAN, A.M. Y JENSEN, H. L. 

2.2 SEGUN S. S. SHIRNOV 

2.3 SEGUN HOSKING. K.F .G. 

2.4 SEGUN SAINSBURY Y HALHITON 

2.5 SEGUN LINOGREN, W. 

2.6 SEGUN ROUTHIER PIERRE 

2.7 CLASIFICACION PROPUESTA 

BIBLIOGRAFIA. 

50 



2.1 CLASlFlCAClON. 

Según Jensen H.L. y Bateman, A.M. 1981. 

Los principales depósitos de estaño son: 

• Depósitos de placer 

• Stockworks 

* Vetas de fisura 

• Reemplaza:nientos diseminados 

El primero se origina por concentración mec.lnlca y los tres últimos 

han sido formados por procesos hidrotermales. 

r~r cji";;::":V!O. e1 "'~l~"ia. l~ mayor parte del mineral es aluvial. - -

aunque también se explota en algunos filones. En algunos lugares. los ri-

cos depósitos eluviales, existentes en los terrenos residuales de las ver-

tientes del val le, pueden recuperarse mediante represas o pozos a cielo - -

abierto. En ciertos lugares, el granito alterado hasta considerable profu!!_ 

di dad, se extrae directamente para sacar el, estaño. 

En Indonesia (Indias Holandesas), las tres islas holandesas de---

Banka, Bllliton y Singkep situadas al sur de Malasia han sido grandes pro-

doctoras de estaño o casiterita. Todos los depósitos de Banka son aluvta-

les, pero en las dem.ls islas se explotan algunos fl Iones. Se cree que el -

origen de los placeres eluvtales residuales, en las laderas del monte. :~~

el granito postri.lsico que contenía stockworks de casiterita. 

Los depósitos primarios de Indias Holandesas consisten en: 

i) Stockworks neumatolltico (hidrotermat) en gretsen y 

2) Depósitos metasom.lticos de contacto intrusionada en una forma-

ctón de areniscas-lutita. 
St 



En Bolivia, los depósitos son de tipo filón, principalmente - - -

LLallagua-Uncla, Huanuni y Potosi • Los minerales contienen aproxlmadame~ 

te 2 a 4 i de Sn con Ag. En Llallaua, el mineral que se extrae se presen

ta en una gran red de fl Iones y vetas dentro y contiguas a un pequeño ---

stock (bolsada) de pórfido cuarcitero de edad Terciario TArdÍO y de origen 

superficial, esa red se contrae a profundidad entre las paredes de los se

dimentos cretAclcos plegados. 

Las vetas son rellenos de fracturas, algunos rellenos estAn crustl 

flcados y con drusas. La casiterita, cuarzo, pirita y marcasita constitu

yen el 90 i del rellene. 

Sin embargo, en Bolivia existe un fenómeno denominado como "Teles

copeo", donde los yacimientos de Sn-Ag se forman bajo una cubierta de poca 

profundidad y por soluciones liquidas de temperaturas media y elevada que

se transforman en soluciones de temperatura baja en las últimas fases, en

que una rApida disminución de la presión permitió la deposltaclón concen-

trada de un núcleo de casiterita. 

Los demAs depósitos de Sn de Bolivia son en su mayor parte vetas -

de fisuras terciarias que contienen estannlta y teallta, as! como caslterl 

ta y plata. En Potosi, las vetas de Ag-Sn son mAs ricas en Sn a profundl

rlAd. 

China, ha sido un Importante productor de estaño a partir de los

filones en el Distrito Kochiu Yunnan, donde una de las minas ha sido expl!:!_ 

tada desde hace 500 años a una profundidad de 1000 metros. En Nigeria, el 

estaño procedla solamente de la meseta Bauchl, donde el lntemperi smo de --
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las vetas y stockworks en granito dió origen al estana aluvial. Zalre y-

Tailandia fueron importantes productores de estano aluvial. 

En Cornwall. Inglaterra, el Sn primitivo procedla de placeres y -

afloramientos. Los filones eran vetas de fisuras de alta temperatura, que 

contenla casiterita y se hallaban en las Intrusiones de granito o próxi-

mas a las mismas. 
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2.2 CL~S!FICACION. 

Según S.S. S:nirnav, por Magak'yan. 1968. 

l.- Pegr..atltas estann!feras. 

2.- Vetas de cuarzo casiterita. stockworks y greisen asociados con granl-

tos Acldos. 

3.- Grupo de sulfuro-casiterita. 

a) Depósitos hidrotermales de casiterita con turmalina, clorita, 
pirrotita. arsenopirita de temperatura alta e intermedia. 

b) Depósitos de skarn. 

c) Depósitos hidrotermales de temperatua lntennedia asociados -
con especularlta en rocas extruslvas ácidas. 

ú) Depósitos hidroterrnol•> J~ <Stai\o-plomo-zinc de temperatura -
Intermedia. 

e) Depósitos hldroterr.ales de estaño-plata de temperaturas inte.!:_ 
media y baja. 

4.- i'laceres aluviales y eluvial-diluvlales de estaño. 

Las pegmatitas estannlferas son extremadamente desarrolladas en m!!_ 

chas reglones de estaño, particularmente en Areas donde la mineraltzaclón

estA asociada can Intrusiones de granito Acido y donde, adem~s de la pegm~ 

tita, existen depósitos de cuarzo-casiterita. En los depósitos de place-

res aluvial y eluvlal. ocasionalmente las vetas pegmatitlcas son explota-

das, abasteciendo al mlsmo tiempo arriba del 10 i de la produrción mundial 

de casiterita concentrada, y un considerable porcentaje de t:..italo-colom-

blta cor..o un subprooucto, (Kalba-Narym, Sayany y Turkestanskiy Range en la 

URSS). 

La formación de vetas de cuarzo-casiterita está desarrollada en la 

misma Area como las pegmatitas estann!feras. Frecuentemente hay una tran-
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slción gradual entre las pegmatitas estanniferas y vetas de cuarzo-casite

rita y grelsens. En la mayar parte del Area, sin embargo, los depósitos -

de cuarzo-casiterita estAn asociados con gran[tos de muy poca profundidad, 

esHn relacionados con stocks hipablsales de composición granltlca. Gran

des yacimientos primarios raramente existen (Cornwal 1 en Inglaterra), pero 

muchos dep6sl tos de placeres ricos en esta~o han sido formados por intemp!!_ 

rismo y erosión. Estos tipos de formaciones (principalmente los place---

res), abastecen el 60 \al 70 \de la produccl6n mundial de casiterita CO!). 

centrada (Mal aya, Indonesia, Burma, Al tenberg y otros). 

Los depósitos de sulfuro-casiterita suministran de W 'l a 30 'l de

producción de esta~o fuera de Ja Unión Soviética. Esta cantidad es produ

cida sobre todo los mayores depósitos primarios de Bol lvla. 

Placeres aluviales y eluvlal-dlluvlales de esta'o. son económica

mente Importantes ~espués de los sulfUros. Los placeres de estana en alg!!_ 

nas reglones estan relacionados con la erosión de cuarzo prlmario-caslterJ_ 

ta y parcialmente de la formación de pegmatitas (Malaya, Indonesia, China, 

Burma, Tailandia, Nigeria, Repilbllca de Congo). 
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2.3 CLASIFICACION GENERAL DE DEPOSITOS DE ESTAÑO. 

Según Hosking, K.F.G., 1974. 

1.- Diseminaciones 

2.- Pegmatitas 

3.- Skarn (depósitos "pirometasomAticos") 

4.- Greisen-vetas y otros mineralógicamente similares a los de 
vetas-chimeneas. 

5.- Filones de tipo el Cornlsh 

6.- Depósitos rlP reemplazamiento ("metasomAtlco"), de dlmenslo 
nes modestas, que no puede ser satisfactoriamente situados 
en algunos de los otros grupos. 

7 .- Telescopeo, depósitos minera lógicamente complejos (depósi
to 11 Y'?notermal 11

). 

8.- Depósitos de sulfuros masivos. 

9.- Depósitos de tipo Mexicano (es decir yacimientos asociados 
con rocas volcánicas), ("epltermal" o depósitos "fumaro--
la"). 

10.- Depósitos sedimentarios estannlferos con alteración poste
rior (metar:-orfoseado). 

11.- Placeres "modernos" 

Presenta el mismo énfasis de las clasificaciones anterlo-
res. 
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2.3.a. ACUMULACIONES DE PLACERES ESTANNIFEROS. 

Según Hosking, K.F.G. 1974. 

l. Depósitos eluvlales (Kullt). 

2. Acumulaciones en valles altos y planos (eluvial/coluvial). 
Gos Moor, Cornwa 11. 

3. Acumulaciones (aluvial, etc.) por contacto entre granito -
caliza y placeres con plataforma Karstlca-Halasla. 

4. Placeres en cavernas carbonatadas-Kaki Buklt, Malasia. 

5. Fases de sobrelavado estannlferas-Gambana, Malasia. 

6. Placeres eluvial-coluvlal-Nlgeria. 

6A. Depósitos de flujo aluvial cubierto por sedimentos "recle!!_ 
tes"- SE del cinturón estannlfero asl!tlco. 

7. Esker estannlferos-Ejemplos (?) 

8. Yacimientos profundos debajo de los depósitos glaciales -
New Brunswlck (?) 

BA. Relación morrena-Sn-Bolivla. 

9. Minas explotadas (placeres hechos por el hombre)-Cornwall. 

10. Explotadas-placeres derivados-Red Rlver, Cornwall 

11. Explotadas-placeres derivados en Ja playa-Gwlthlam, Cornwall. 

12. Explotadas-placeres derivados de ambiente submarlno-Gwithlam
Cornwal l. 

13. Placeres aluvial, etc., derivado de origen primario de coll-
nas granltlcas (u otro) - Malasia. 

14. PlJccres triturados a lo largo ~e l~s filen~< rle estano en 
suelo de val le-Depósl to de Bangka. 

15. "Yacimientos profundos" debajo de los basaltos-Nigeria; - - -
Australia. 

16. Placeres de playa: Casiterita de depósitos primarios en es-
carpes adyacentes-el igga, Cornwa l l. Cape York, Austral 1 a. 
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16A. Placeres de playa: Casiterita. transportados por rlos de ori-
gen interno (es decir de tierra adentro)-Penlnsula Burma. 

17 PI aceres de playa en rel ieve-Cornwal l; Bangka. 

18 Placeres de terraza-Ejer.iplo (?) 

19 Placeres de lacustre-Loo Pool. Cornwall. 

20 Placeres de estuario-Al Este de la costa de Burrna. 

21 Placeres submarinos en drenajes anegados-Bangka. 

22 Placeres submarinos en playas sumergidas-Al SE del cinturón e1 
tannlfero aslatico. 

23 Placeres submarinos (eluvlal/coluvial/aluvial l. derivados de -
fuentes primarias sumergldas-Slngkep/Bangka. 

24 Placeres antiguos (+-metamorfoseado)-Madagascar; Brasl l. 
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2.4 TIPOS DE DEPOSITOS FlLONlANOS ESTANNlFEROS 

Según Sa lnsbury y Hami l ton, 1967. 

La mayorla de los depósitos de estaM pueden estar clasificados C!?_ 

mo uno de los siguientes tipos: 

l. Pegmatitas. 

2. Depósitos de contacto metamórfico. 

3. Depósitos hidrotermales-pneumatolltico. 

4. Depósito de plata-esta~o o subvolcantco. 

5. Depósito de "Fumarola". 

Las pegmatl tas asoc 1 ad as con gran! tos, frecuentemente contienen C! 

siterlta asociada a columbita, tantalita y otros minerales raros. Lama-

yor parte de las pematitas productivas descansan en rocas precambricas. -

La importancia económica se ha Incrementado por la presencia de minerales 

tales como la espodumena, berilo y columbita-tantalita, y está influencia

da por el grado y profundidad del intemperismo, que puede aumentar el va-

lar del mineral (Manono Congo; Minas Gerais, Brasil). 

Los depósitos de contacto metamórfico son raros y genera !mente co!!_ 

slsten de casiterita o malayalta en tactltas cercana a los granitos. Es-

tos depósitos también cont lenen granate, magnetita, piroxeno, f 1 uori ta, V! 

rios sulfuros ¡ ;;;lnerales de beri 1 ic.. El ~ontenido de esta~o ~on~ralmente 

es menor de 0.5 'l (Los River, Alaska). 

En los depósitos hidroternales-pneumatol lticos, los cuerpos estan

cerca del granito de b!otlta y son generalmente fl tones reemplazados o fi

suras rellenas en diversos tipos de rocas regionales. Debido al zoneamle!!_ 

to regional, los depósitos Individuales var!an mucho en mlneralog!a. En -

59 



los granitos, los filones contienen casiterita en greisen o rocas de cuar

zo-topacio-turmalina que ademAs pueden contener numerosos sulfuros de met! 

les comunes y wolframita. MAs alejado del granito, los filones contienen

estannita y otros minerales complejos de estaño (Cornwall, Inglaterra). 

El dep6sito de plata-estaño o subvolcAnico consiste de vetas de m! 

sas volcAnicas de dacita, latita de cuarzo, riol ita ( o granito de bioti-

ta ) • Estas vetas contienen, ademAs de casiterita, un a 1 to porcentaje de

mtnerales sulfurosos con contenido de Sb, Ag, Si, As. Pb, Zn. El lntenso

telescopeo de los dep6sitos como una consecuencia del depósito cercano a -

la superficie ha dado como resultado una complejidad mineralógica de los -

yacimientos creando un problema en recuperación de estaño (Depósitos Boli

vianos de edad terciaria). 

Los depósitos de tipo de "fumarola" son localmente extensos pero -

de valor económico pequeño. El los forman vetas de re! lenas de fracturas -

en lavas terciarias y contiene casiterita generalmente intercreclda con h!l_ 

matl ta "especular". Las vetas es tan bordeadas por rocas caol lnizadas don

de la casiterita se presenta distribuida como granos muy finos. Hinguna -

de estas vetas han sido minadas comercialmente, pero en México pequenos 

placeres derivan de la eros!6n de tales vetas como si fuera minado. 

La casiterita se encuentra diseminada en algunos granitos, es muy

frecuente en las zonas marginales. El granito puede reflejar varios tipos 

de alterac!6n tales como turmalínización, la formación de topacio o fluorl_ 

tlzac!ón y puede contener otros minerales raros tales como columbita y li!. 

eón. Aunque ninguno de estos depósitos son comerciales. en areas de ero--

sión profundamente tropical. dan origen a grandes y ricos depósitos de pl~ 

cer (SE de Asia). 
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2.5 CLASIFICACION. 

Según Undgren, 1933. 

1.- Placer de casiterita. 

2. - Depósl tos de Temperatura Intermedl a, llamados 
"Hesotenna les" por U ndgren. 

3.- Depósitos de Alta Temperatura, llamados "Hlpotennales" por Llndgren. 

4.- Depósitos PlrometasomAtlcos. 

5.- Depósito mineral de los diques pegmatltlcos. 

6.- Depósitos fonnados por mezclas de magmas. 

Para L!ndgren, en los placeres de casiterita los minerales acompanan

tes son turmalina, topacio, y wolframlta que son en su mayorla muy comunes -

(Nigeria, Australia). 

Los depósl tos metal l fercs formados a una temperatura l ntennedla, con

aguas tennales ascendentes y una re! ación genética con rccas lntruslvas, tie

nen vetas de Sn-Ag, (Bolivia). 

Las vetas y depósitos de reemplazamiento (excepto los depósitos de -

contacto metamórfico) formados a una temperatura y presión altas y una rela-

clón genética con rocas lntruslvas que existen en vetas de casiterita, wolfr! 

mita y mol lbdenlta (Cornwall, Inglaterra). 

En las pegmAtltas Acldas, la casiterita es muy común en su mayor par-

te. 

Entre los minerales de valor durante la consol ldaclón del magma se -

tienen: diamante, platino, cro111lta. llmenlta. pentlandlta, pirita. calcoplr! 

ta, mol ibdeni ta y apatl ta. 
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2.6 CLASIFICACION 

Según Routhier Pierre. 1963. 

l.- En rocas sedimentarias 

** Placeres de tipo eluvlal (W, Sn) y aluvial (Sn) - Erzgeblrge; 
Malasia; Indonesia. 

2.- Asociados a plutones granlticos. en ocasiones slntect6nicos, lo mAs

ha menudo postectónicos. lntra y peri-plutónicos. 

** Tipo de filones. stockworks; en ocasiones en chimeneas. en el 
Interior de la periferia de granitos-Depósitos Acldos hlpoter 
males. -
A menudo grelsen (esencialmente pobre en caslterita)-Cornua-
lles; Abbaretz; Klangsl. 

**Tipo de pegmatitas-NE de Brasil, Malasia, Montebras. 

•• Tipo plrometasomAtico en tactltas (skarns)-Erzgeblrge; Perak
(Malasla). 

3.- Asociados a rocas volcAnlcas y subvolcAnicas. 

**Filones en lavas (riolitas. dacitas, latitas. andesitas). 
stocks en formaciones de rocas sedimentarias. - Llallagua 
(Bolivia). 

** Principalmente en rocas terciarias - "Tipo bol lviano". Teles 
copeo. zoneamlento hipogénico. marcado en zoneamlento supergé 
nlco (cementación argentifera).- Potosi, Oruro (Bolivia). 
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2. 7 cvsmcmoN PROPUESTA (1991) 

ROCAS SEOIMENTARIAS: 

l.- PLACERES. 

ROCAS l GNEAS 

- ALTERAOOS "IN SlTU": Eluvial 

- ACARREADOS • POR GRAVEDAD: Diluvial 
• POR AIRE: E6l leo 
• POR AGUA: 

· Placeres Antiguos. 

RIOS - Fluvial 
PENDIENTES • Proluvtal 
PLANICIES - Aluvial 
LAGOS - Lacustre 
PI ~vr.c, - Lateral 

2.- ASOClAOOS A ROCAS PLUTONICAS GRAIU 1 IC~.S /,LLAUHAS Y 
CALCOALCALINAS. 

• INTRAPLUTONlCO ' DISEHINADO 

- PERlPLUTOHlCO 
COll 

ZONEAHIENTO 

3. - ASOC I AOOS A ROCAS VOLCAN 1 CAS 

-IGNIHBRlTAS 

f ILOllES, STOCKWORKS, EH OCA·· 
NES EN CHIMENEAS. 

PEGMATITAS ACIDAS ESTAHNIFE·
RAS. 
SKARNS ( P l R~ET ASOMA TI SHO) 
( Cranates. calcoalcal lnoi;l 

' ROCAS HIPASlBLES (AlaskltasJ 
(Hlcro<¡ranltos) 
PNEUHATOLIT!COS (Grelsen) 

(Turmalina) 

4.- ASOCIADOS A POCAS SUBVOLCNllCAS 

-CON TELESCOPEO ' Filones en rocas riol !ticas 
(mtcrograni tos) 
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En la claslflcación propuesta, se tlene el mismo énfasis con las

claslficaciones anteriores, pero ésta se elaboró de una manera mas genera 

! Izada y con una estructura, de acuerdo a las investigaciones mas recien-

tes de diversos autores para los yacimientos estann!feros. 

Para el caso de los placeres estann!feros, se muestra un esquema

de su distribución (Fig. 2.7.1.); los placeres eluviales constan de mate

rial con fragmentos gruesos no clasificados, en el cual el contenido del

mineral valioso es próximo a su concentración en la fuente original; este 

tipo de placeres es producto de la meteorización f!sica y qu!mica por el

agua pluvial. Para el caso de placeres diluviales. se forman bajo la ac

ción de los desplazamientos gravltaclonales seculares del material clast.!_ 

cono compactado, cuya longitud varia decenas hasta algunas centenas de -

metros, raras veces la exceden. 

Los placeres proluvlales se forman en el complejo de depósitos no 

consolidados, que se acumulan al ple de los montes, debido al acarreo del 

material clastlco de las pendientes por corrientes de aguas temporales, -

son caracter!stlcos para ellos conos de deyección. Sin embargo, en los -

placeres aluviales que se forman en las planicies, se tienen diferentes -

estructuras que pueden ser: de barra, de cauce, de val le, de terrazas o

de del ta. 

Otros tipos de placeres que favorecen la acumulación de minerales 

de esta~o. se tienen placeres laterales que se forman en las playas mari

nas y placeres eólicos producto del intemperismo y transporte por aire. 
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C A P I T U L O III. 

3 .- MODELOS PROPUESTOS PARA LOS DIFERENTES YACIMIENTOS 
DE ESTAilo. 

3.1. MODELO ASOCIADOS A ROCAS VOLCANICAS ACIDAS. 

3.2. MODELO EN ROCAS HIPABISALES ACIOAS CON TELESCOPEO, 
TIPO BOLIVIA. 

3.3. MODELO ASOCIADOS A ROCAS PLUTONICAS. 

3.4. MOOELO DE YACIMIENTO DE PLACER, TIPO GUADALCAZAR, 
S.L.P., MEXICO. 
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3.1 MODELO ASOCIADOS A ROCAS VOLCANICAS ACIOAS 

3.1. t. PARAGENESIS: 

A menudo se presentan fisuras en rocas volcAnlcas Acidas con un -

relleno formado por abundante especularlta y menor cantidad de casiterita. 

frecuentemente en forma de costra. La casiterita rara vez se pre!enta er 

pequeños cristales bien formados, lo mAs común son masas laminares o fi-

brosas o en forma de rlílL'l %, conocidos localmente con el nombre de "gül

jalos". Ambas variedades t!enen una dureza mayor a la del acero; ademAs. 

todos estAn ligados !ntimame.1te con la especularita en la forma de inter

crecimiento, hasta que localmente la primera reemplaza seudomórf!camente

• I~ última; ésta relación entre los dos minerales es tan estrecha que -

en ocasiones no pueden separarse completamente el uno del otro, medlante

la mol lenda hasta 200 mal las, ni aún a 500 mal las. 

En los laboratorios de "U.S. Geological Survey", fueron anal iza-

dos espectrogrMicamente por George Steiger, los concentrados que se co-

lectaron en cinco regiones estann!feras. Se buscaron los elementos si--

guientes: plomo, zinc, antimonio, plata, berilio. arsénico, boro, tungs

teno y germanio. Todas estas muestras conten!an uno o mAs de lo:; eleme_!l 

to' ~~ncionados salvo tungsteno y germanio que no se encontraron. 

Los metales descubiertos por los anAI is is se presentan quizA en

minerales no reconocidos o en los constituidos por granos de tamaño mi-

croscóplco; o bien pueden reemplazar una parte del fierro de la especul~ 

rita. 
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Es evidente que ninguno de los elementos metal leos se combina con-

el azufre en forma de sulfuros, pues es mlnlma la cantidad de este metaloi

de en las vetlllas y en los revestimientos en forma de costra: sin embargo, 

algunos de ellos pueden formar parte de los minerales raros de arsénico, -

tal vez Incluidos dentro de los rlnones, como suglrlO también Genth, (1887). 

en su estudio de la casiterita en Durango. Es probable que se hayan deposl 

tado juntos o casi al mismo tiempo, los minerales que estan enlazados en -

costras, es decir la especularlta, magnetita, casiterita, topacio, sanidina, 

crlstobal.lta, trldlmlta y una parte de cuarzo (FOSHAG, W. F. Y FRIES, C., -

1946). 

El tamano que presentan los minerales es del orden de 0.4 a 133 ml 

eras con un promedio de 7 .49 micras. En otras partes se encuentran relle

nando cavidades, brechas de dlsemlnaclOn considerables con mlneral!zaclOn

de estano (TORRES, S.G. Y LOMELI, L.F., 1983). 

3.1.2 DATOS ECONOMICOS DE YACIMIENTOS EN ROCAS VOLCANICAS ACIDAS. 

La economla de los yacimientos de estano en rocas volc!nlcas acl-

das en México esta en la explotaclOn que se efectúa en excavaciones angos

tas en finas vetlllas. 

La anchura de la mayor la de las obras en las minas, no excede la -

amplitud necesaria para que un hombre pase con dificultad; los ensancha--

mlentos únicamente se han encontrado en las bolsas mineral rico. Aunque -

se dice que algunas minas han rendido hasta 50 toneladas de estano metáli

co bien puede calcularse que pocas han producido mas de 5 toneladas. 

69 



El mineral obtenido mediante el cateo de las vetas se tritura a m! 

no y se lava o se concentra con plantillas de tierra o bateas de madera, -

aunque en algunos minerales se pierde quiz~ el 50 i de la casiterita dura~ 

te el lavado; o probablemente, la recuperación media es algo mayor, ya que 

los mineros tienen mucha pr~ctica en el proceso. Los concentrados consis

ten casi en su totalidad de casiterita y especularita con una variedad del 

de el 15 al 70 S de esta~o. o sea un promedio de 45 7 a pesar de que alg!!_ 

nos rinones de casiterita casi pura ensayen hasta 75 i de estano, la mayQ 

ria tienen alrededor de 65 i y no hay ninguno que eHé completamente 1 i-

bre de fierro. Hay pocos datos acerca de la producción de estano, as! CQ 

mo la ley de las nQn<» procedentes de los yacimientos explotados en una -

escala algo mayor de la ordinaria; pero los datos que han obtenido bastan 

de todos modos, para demostrar que no ha resultado costeable en ningún c~ 

so, tal tipo de explotación. 

Según lngal ls (1896) en FOSHAG, w. F. Y FRIF.S c., (1946). hace un-

comentario acerca de la riqueza de los yacimientos de estano en Ourango. 

"La ilusión acerca de las riquezas extraordinaria. de los ca~pos de esta

no en Ourango, se debe principalmente a los ensayf!s practicados sobre los 

ejemplares notables de riñones de casiterita, que ali~ se encuentran". 

Aunque se han explotado varias vetas pequenas en la región de Caca ria, en 

San Luis Potosi, no fue intentada nunca su explotación en gran escala. 

Según el actual estado de la metalurgia del estano. es dudoso que 

resulte costeable la explotación en gran escala de cualquiera de los yac.!_ 

mientos de estano en las rocas de ignimbritas; el valor futuro de estos -

yacimientos depender~ del desarrollo de métodos eficaces y baratos para 
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el beneficio de los minerales de baja ley, mediante plantas que debido al -

tamaM reducido de cada uno ·de los yacimientos tendrán que ser pequenas y

fácl !mente transportables. 

Las minas son trabajadas principalmente por gambusinos, sus explo

taciones son irregulares y tienen escaso desarrollo a profundidad; en la -

mesa central la cuantlflcacl6n de reservas se ha dlvlótdo en dos grupos: -

el primero corresponde a los minerales contenidos en las diversas minas, y 

el segundo a lo·s yacimientos de las lgntmbrttas que contienen estano dise

minado. 

Las reservas de las minas se han cuantl flcado con base en los muei 

treos y en los levantamientos tcpográfi cos desarrollados, como se ha hecho 

notar en los campos mineros de Durango; las reservas estimadas pueden con

siderarse, en todo¿ los casos como "reservas posibles". En los yaclmlen-

tos de lgnlmbrltas Que contienen estano diseminado se ha hecho también una 

cuantlflcacl6n preliminar Que debe tomarse solamente como un Inicio de las 

posibilidades de estos depósitos. 

La aprox!mac!ón de ambas detenninaclones se estima como sigue: 

Tonelaje en yacimientos aislados .•••••.••• 

Leyes medias en yacimientos aislados 

Tonelaje del conjunto de yacimientos 

Leyes medias del conjunto de yacimientos •• 

Toneladas de mineral posible ••..••..••..•• 
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En minas 

50 ,; 

40 % 

75 % 

75 % 

68,317 Ton. 

En ignlmbrltas 

estann!feras. 

30,; 

30 $ 

50 ¡; 

40 % 

524 ,515 Ton. 



Ley media del estano •••••••••.••.•.•••• 

Contenido de estano ••.••••••••••••••••• 

En minas 

0.468 i 

En ignimbritas 

estannlferas. 

0.327 ' 

41.332 Ton. 171,516 Ton. 

Las reservas posibles de mineral de estano cubicadas en las diver

sas minas son del 88,317 toneladas de ley media de 0.468 ,; de estano y un

contenido total de 41,332 toneladas de este metal. Las reservas posibles

de estano diseminado en las ignimbritas, dieron 524,515 toneladas con una

ley de 0.327 :i; de estano y un contenido de 171.516 toneladas de este metal 

(BRACHO, V. F., 1961). 

3.1.3. ROCA ENCAJONANTE: ASOCIACIONES LITOLOGICAS PRINCIPALES. 

Los yacimientos de estano se conocen en mAs de 19 estados de la R! 

pOblica Mexicana; se encuentran situados en su totalidad en la Mesa Cen--

tral en la que abundan las rocas volc3nicas, desde la frontera con los Es

tados Unidos hasta el limite sur del estado de Puebla. 

La formación m3s antigua en las reglones mencionadas es generalme!!_ 

te la caliza del CreUcico Inferior; la edad de las lgnlmbrltas es del Ter. 

clarlo, del Mioceno al Plioceno, las lgnimbritas del Mioceno cubren toda -

el A rea de la sierra en la que se encuentran los yacimientos estannlferos. 

En los yacimientos del estado de Zacatecas se definen estructuralmente la

existencia de diques rlollticos, que penetran en las formaciones de lgnlm

brltas y de todas rlollticas formadas al tiempo de las emisiones de lava-

que se caracterizan por ser del tipo de lgntinbrltas cuarclferas o slllclfl 

cadas. 
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Las formaciones plrocl!stlcas, brechas y todas de origen plrocl4~ 

tlcas alternan con las formaciones de lgnlmbrltas. 

Sus afloramientos m!s Importantes se encuentran en las &reas mar

ginales de las sierras y son las mas escasas de las &reas de los yaclmle~ 

tos que est!n en las zonas centrales, otras formaciones lntruslvas se ex

tienden en forma de sllls y forman rlolltas cuarc!feras asociadas con -

cuarzo de origen hldrotermal (FOSHAG, W. F. Y FRIES, C., 1946; BRACHO, -

V. F., 1960). 

3 .1.4. ESTRUCTURAS. 

El estano se presenta en vetas, vetl llas, brechas minera l!zadas -

diseminadas. En las fracturas tienen por lo general rumbos y echados muy 

d!Yersos y cambian de un lugar a otro; a veces se angostan en tramos cor

tos para formar solamente juntas estériles; en ocasiones, las vetlllas se 

ramalean en varias direcciones y se reúnen con otras fracturas o fisuras

paralelas o divergentes, el espesor de revestimiento en las costras varia 

notablemente en una misma grieta, generalmente menor de 13 mlllmetros, -

aunque se han extraldo algunos lentes con espesores hasta 25 centlmetros, 

localmente el mineral de estano se ve solamente en las angostas raml flc! 

clones de las fracturas principalmente forman vetas compuestas con un e~ 

pesar hasta de 1.5 metros, la longitud de los f! Iones formados por la -

reunión de vetl ! las sOlo excepcionalmente excede de 6 metros y su profu~ 

didad no es mucho mayor. 

Los minerales de las vetl llas se forman en su mayor la dentro de

fracturas abiertas, aún cuando localmente se presentan también en los -
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respa Idos, llenan las cavidades y pequenas oquedades de la roca, o bien-

reemplazan ligeramente a la roca encajonante. 

No se ha encontrado ningún cuerpo grande en que se presente los -

minerales métallcos diseminados con uniformidad; al contrario parecen li

mitarse a la vecindad Inmediata de las grietas con costras que penetran -

en los respaldos, comúnmente hasta 5 cent!metros a partir de ellos. 

Las vetll las se encuentran reducidas a pequenas cintas de un cen

t!metro de casiterita casi pura y esUn encajadas en las lgnlmbrltas sa-

nas o en espesores hasta de 10 cent!metros, con un relleno arcilloso que

Incluyen los minerales de estano en rlftones; sus echados son siempre ver

ticales o muy próximos a la vertical, ocasionalmente vienen con echados -

hasta de 45v, y algunos son persistentes al rumbo y se han llegado a rec2_ 

nocer en mAs de 200 .metros hasta 80 metros de profundidad con las mlsmas

caracter!stlcas. 

Existen yacimientos de estano en vetas que pueden Identificarse -

claramente como fracturas de falla. 

Las vetl 1 las se presentan con un especor de unos cuatro centtme-

tros, encajonados en los bloques de lgnlmbrltas y materales plrocUstlcos 

de composición &clda. Ocasionalmente aparecen vetas de mayor espesor y -

concentraciones estann!feras en la Intersección de éstas, la distribución 

de este tipo de mineral lzacl6n estuvo controlada por una serle de fractu

ras originadas por el enfriamiento. Tiene una mineral lzaclón m3s abunda!!. 

te, con·potenclas de 60 cent!metros y con jaboncillos y brechas de falla

frecuentemente caollnlzados, hay otros tipos de yacimientos en vetas de • 

potencia media de 50 centlmetros con respaldos bien definidos y echados • 
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verticales que tienen relleno de brecha ignlmbrltlca con cantos de 10 a -

15 centlmetros. 

3.1.5. GENESlS. 

Estos yacimientos esUn asociados fundamentalmente a erupciones -

volcánicas. Los magmas ácidos son expulsados al exterior donde las lavas 

presentan una alta viscosidad y por lo cual tienden a formar nubes ardle!!_ 

tes, mismas que están formadas por materiales plroclástlcos de alta tem~ 

ratura, gotl llas de lava liquida, fragmentos de roca y una mezcla turbu-

lenta de gases que son arrojados en forma explosiva a partir de un crHer 

o fisura. 

El material sOlldo es un flujo de cenizas que no esta clasificado 

y aunque predominan tas partlculas del tamano de las cenizas, contienen -

además cantidades variables de lapl 111 y bloques, formando un depósito -

consolidado llamado lgnlmbrltas. 

SegOn JUNG, J., (1977). las lgnlmbrltas se encuentran parcialmen

te recrlstallzadas (vistas al microscopio). durante el periodo de emana-

clón de los gases callentes que en ellas esUn contenidos en el momento -

de su depósito, en los cuales se encuentran fragmentos de vidrio, fragme!!_ 

tos angulosos de diversos cristales de minerales y cenizas volcánicas. -

Las gotas de vidrio pueden desvitrificarse para formar esferulltas, por -

lo general de sanidina y de crlstoballta. 

Las lgnlmbrltas son en la mayorla de los casos producto de en--

frlamlento rápido constituidas cada una por varias unidades. Por tanto, 

una unidad presenta caracterlstlcas propias; en las formaciones jóvenes-
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sin lltlflcar por dtagénests o que no han sufrido metamorfismo, en sus -

partes superior e Inferior• estan constituidas a menudo por plroclastos -

sin soldar, ya que aquella se mezcla al aire fr!o y ésta se enfr!a rapld! 

mente en contacto con el substrato; la zona en donde las partlculas se h! 

llan mas soldadas se sltOan en la mitad Inferior de la unidad, que es do!!. 

de la temperatura permanece elevada durante el mayor tiempo posible. 

Esta dtstrlbucl6n de la temperatura expl lea la anlsotrop!a de --

ciertos fenómenos que se producen durante el emplazamiento y que conducen 

a la crlstallzacl6n parcial o completa de los plroclastos v!treos. Los -

gases que constituyen una parte del sistema, son liberados durante el em

plazamiento y se escapan a la superficie por conducto fumaróllcos. 

La concentract6n ·de ciertos elementos puede conducl r a la forma-

ct6n de depósitos de minerales. 

El contenido de minerales de estano que se encuentran en las sol!!. 

~Iones ha sido por la pérdida de presión y temperatura, lo cual podr!a -

ser la fuente principal del estano el mismo magma actdo y en general los

criaderos de estano, están asociados estrechamente con rocas actdas y en

su mayor!a de los yacimientos se encuentran asociados a dichas rocas ---

actdas. 
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3.1.6. EJEMPLOS: 

Algunos ejemplos de las regiones estann!feras de la Repóbllca • -

Mexicana. 

Mina los Cab!res Magnetita, Especularlta, En parte altamente porosa.-
Cuarzo, casiterita, Opa- con zeolltas y cantidades -

Tepuxtepec, Mich. lo, Crlstoballta, Trldl- menores de minerales arel--
mita, Montmorlllonlta. liosos, fenocrlstales no al 

----------------------------------_ ------____ . !~r~~2~!-________________ .: 
Región sobre el - Magnetita, Especularlta, En parte muy porosa con al
camino de Gto., a Casiterita, Cristoball-- gunas zeolltas y cantidades 
Dolores, Hidalgo, ta, Trldlmlta, Cuarzo, - menores de minerales arel-· 
Gto. a 24Km al -- Opalo, Zeolitas, Montmorl liosos, fenocrlstales no al 
occidente de la - l lonlta. - terados. -

Q!H!!'~!------------------------------------------------------------------
Regton entre San- Magnetita, Especular!ta,- En parte porosa; roca gene
Fellpe y León, -- Casiterita, Crlstoballta, ralmente fresca. 
Gto. a 3 Km al -- Trldlmlta, Calcedonia, --
oriente de Tlachl Cuarzo, Opalo, Arcillas. 

g~~r!, ___ ------. :. ----------------------------------------- ------ --------
Reglón del cerro- Magnetita, Especu!arlta,· En algunas partes la plagio 
del toro, al NE - casiterita. Arcillas. clasa estA alterada en una:-
de Tlachlquera. - mezcla de cuarzo y arcillas 
sobre el camino • pero el sanidina es fresco. 
de San Felipe a • Junto a ciertas vetas la rg_ 
~~~ •. ~~2'---·-·------·------·-···------------~~-~U!92.ll2!:2~~$---·--··· 
Reg!On a 16 Km al 
norte de San Fell 
pe, Gto. -

Magnetita, Especularlta, 
Casiterita. Cr!stoballta. 
Topacio, Trldlmlta, Cuar
zo, Calcedomla, Opa lo --
Arel llas. 

Una parte de la roca de los 
respa Idos es porosa y la m! 
trlz contiene algo de arcl
llas una veta fue fractura
da y cementada con Opalo y
calcedonia; los feldespatos 

----------------------------------------------~~!~~-fr~~~2~:-----·-------
FOSHAG, W.F. Y FRIES, C., (1946). 
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Algunos ejemplos de las reglones estannlferas de la RepObllca - -

Mexicana. 

bQ~~b!º~º----------~1~mm_s~-h~?_m~?--------------~m~~1º~--------

Mina Queensland, Magnetita, Especularlta, Roca generalmente maciza Y 
cerca de Saanta Casiterita, Trldlmlta, compacta junto a las ve---
B&rbara, Gto., - Cuarzo, Opalo, tas, pero en parte porosa, 
al norte de San Calcedonia, Arcillas. algunas arcillas en lama-
fel ipe. trlz, fenocrlstales no al-

-------------------------------- -- -----------__ !~r ~~Q~!------------------

Mina El Santln, 
cerca de Santa
Catarl na Gto., -
al SE de San -
Luis de la Paz. 

Magnetita, Especularlta, 
Casiterita, Trldimlta, -
Cuarzo, Zeolltas, Opalo, 
Montmorl ! Ion! ta. 

Los fenocrlstales de pla-
gloclasa en parte altera-
dos en arel llas; en algu-
nas zonas los feldespatos
de la matriz fuertemente -
alterados, no todos los --
respaldos alterados; zeoll 

----------------------------------------------_! ~ ~ _!~~ ~ ! ~~!~ -~~~ ~~~ !~~ :-: 
Reglón de la Ha 
clenda de la _:; 
Sauceda, a unos 
40 Km al norte
de San Luis de-

Magnetita, Especularlta, 
Casi ter! ta, Trldyml ta, -
Cuarzo, Opalo, Calcedo-
nla. 

Roca algo porosa junto a -
ciertas vetas; algunas ar
el llas en la matriz, feno
crlstales no alterados. 

!~ -~ ~ ! , _ §!Q !-- - - - - - - ----- - ----- - - -- - - - -- - - - ------ - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -

Reglón sobre el Magnetita, Casiterita, - Algunos fenocrltales casi-
camino de San - Casiterita, Calcedonia,- completamente alterados en 
Luis Potosi a - Opa lo, Montmorl l lonlta. caolln una porción de la -
San Luis de la- blotlta alterada en clorl-
Paz, entre san- ta; montmorlllonlta y ----
to Domingo, - - otras arel llas, Incluyen -
S.L.P., y la -- tal vez zeolltas, en lama 
~~~ !~ ._ §!Q! _ ----------------------------------_ !r ! !! _ ----------------___ -: 

Reglón a 16 Km
al Sii de Calvl
llo, Ags. 

Magnetita, Especularlta, 
Casiterita, Calcedonla,
Cuarzo, Opalo. 

Roca de los respaldos de -
algunas vetas altamente P!?. 
rosa; ciertas vetas ligera 
mente fracturadas y cemen-=-
tadas con calcedonia y ópa 
lo algunas arel l las en la°:" 

---- ------ -- -- -- ---- --- -- --- __ -----____________ !!'~ !r ! ! _ ~~ _!~ _ rQs~ _ eQrQ ~~ !-
FosHAG, 11.F. y FRIES, c., (1946). 
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ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR DE LA BIBLIOTECA 

.a.1gunos ejemplos de las reglones estannlferas de la República - -

Mexicana. 

hQ~~k!º~º----------~~~~~m-~~-~?_m~~--------------~m~~!º~--------

Area junto a -
las ru lnas ar
queológicas de 
la Quemada, -
Zac., a unos -
64 Km al SW de 
la ciudad de -

Magnetita, Especularlta, 
Casiterita, Trldlmlta,-
Cuarzo, Opalo, Calcedo-
nla. 

No se observó ninguna alte 
ración y los fenocrlstales 
estAn enteramente frescos. 

~~S~ !~S~ ~: __________________________________________________________ --- __ 

Reglón a 40 Km 
al NE de Fres
nl llo, Zac. 

Magnetita, Especularlta, 
Casiterita, Cuarzo, Opa
lo, Calcedonia. 

Roca de los respa Idos de -
algunas vetas porosa; algo 
de arcillas posiblemente -
en la matriz, fenocrlsta--

--__ ---_ -_ ----_ --- -______ ------__ -----______ -_ -l~L ~2-~ l gr ~92 ~ :----_ -__ -

Reglón del Ce
rro de los Re
medios, al la
do occldental
de la ciudad -
de Durango. 

Magnetita, Especularl-·
ta, Casiterita, Sanldlno, 
Crlstoballta, Trldlmlta, 
Cuarzo, Calcedonia, Opa
lo, Fluorita, Montmorl-
llonlta. 

Una porción de la roca po
rosa una parte de la ma--
trlz alterada en arel llas
Y con fluorita algo de la
Trldlmlta convertida en ·
cuarzo; ciertos cristales· 
de sanldlno alterado en ar 
cll las, pero la mayor ta de 
los fenocrlstales no alte--__ •. __________ . ____ .. ___ .•. _______ . __________ . r~92~ : •. __ . __ • ___ .• ______ _ 

Reglón de Po-- Magnetita, Especularlta, Roca generalmente compacta 
trillos en la- Casiterita, Topacio, --- y maciza, pero localmente· 
sierra de San- Opalo, Sanldlno, Cristo- muy porosa, la última con-
Francisco a -- balita, Durangulta, Tri- zeolltas fluorita y mlne-
160 Km al ·--- dimita, Calcedonia, Zeo- rales arcillosos; fenocrls 
nor-noroeste - litas, Fluorita, Arel--- tales generalmente sin aT 
de la ciudad - llas. terar. -
~~-~~~; ________________________________________________________________ _ 

FOSH.a.G, W.F. Y FRIES, C., (1946). 
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3.2 MODELO EN ROCAS HIPABISALES ACIOAS CON TELESCOPEO, 
TIPO BOLIVIA. 

INTROOUCCI ON. 

La RepObllca de Bolivia se caracteriza por contener una faja esta

nnlfera con un rumbo que varia de NW-SE a N-5, dentro de la cordillera de

los Andes (Flg. 3.2.1.). Esta faja es una de las. provincias metalogénlcas 

mas Importantes del mundo y alcanza una longitud total de alrededor 1,000-

Km, y un ancho de aproximadamente 60 Km. 

Bolivia cuenta con el 14 S de la produccl6n mundial de estano; la

mayor parte de éste proviene de yacimientos primarios y en menor propor--

cl6n de fuentes aluviales. En adicción al estano, hay producción signifi

cante de tungsteno, plata, plomo, zinc, antimonio, bismuto y oro (GRANT, -

J.N.; HALLS, C.; SHEPPARO, M.F., ANO AVILA, W., 1980). 

Para el an!llsls de este modelo se tomaran en cuenta los yaclmlen-

. tos minerales de la parte central, por ser los mas Importantes, de donde -

proviene la mayor parte de la producción de estano en Bolivia; se trata de 

yacimientos tipo-veta asociados a los complejos lgneos acldos; aunque tam

bién existe mineralización tipo-pórfidos de baja ley, que consisten de di

seminaciones, vetlllas "y brechas de casiterita y sulfuros:. esta porción -

ocupa una area de alrededor 25llltf y está comprendida entre Oruro y Potosi -

(TURNEAURE, F.S., 1960) 
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3.2.1. PARAGENESIS. 

La paragénesls consta de dos tipos de mlnerallzacl6n; el primero

en vetas de estano y el segundo en vetas de estano -plata. En el primero, 

Jos minerales tlplcos son cuarzo, casiterita, blsmutlnlta, plrrotita, es

tannlta, marcasita, pirita, siderita y en menor cantidad: tealllta y - -

franckelta. El segundo consiste de casiterita, plrlta, estannlta, sulfo

sales de plomo y plata, alunlta y caollnlta.' 

La casiterita está asociada con plrrotlta en los minerales de es

tano, pero con pirita en los minerales de estano-plata, un contraste que

puede ser relacionado en la concentración sulfurosa del fluldo mineral y

que puede servlr para la prospeccl6n mlnera. 

Los minerales de ·ganga caracterlstlcos en ambas vetas son: clori

ta, serlclta y cuarzo, en tanto que Ja turmalina ocurre anlcamente en las 

vetas de estano y la caollnlta y alunlta en Jos de estano-plata. 

Los rangos de temperaturas Involucradas senalan de 400 a soo•c -
para el prlmer tipo, mientras que para el segundo de 100 a l50•C. 

En el Potosi, Bolivia, el zoneamlento se caracteriza por una zona 

central profunda, compuesta de wolframlta, blsmutlnlta y caslterlta, ro-

deada por otra de sulfosales de plata y finalmente por una de sulfuros y

sulfosales de plomo y zinc. 
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3.2.2. DATOS ECONOHICOS. 

La RepObllca de Bolivia ocupa el tercer lugar en la producción de 

estano en el mundo, después de Malasia e Indonesia; la mayor parte de su

producción proviene de los yacimientos minerales subvolcanlcos de Llalla

gua, Huanunl, Horococala, Potosi y oruro, asociados al vulcanismo de edad 

eocénlca y al emplazamiento de los pórfidos 3cldos de poca profundidad. -

Aunque muchos datos de la producción provienen de minerales en vetas de -

alta ley, también se han reconocido en los yacimientos grandes reservas -

de estano en minerales tipo pórfidos (SILLITOE, R.N., HALLS, C., ANO ---

GRANT, J.N., 1975). Los minerales contienen aproximadamente de 2 a 4 S -

de estano; antiguamente y hasta a principios del siglo XX las necesidades 

Industriales ponlan como condición una ley mlnlma del 8 S de estano; ac-

tualmente basta con el 2 i . 

El estano juega un papel Importante en Bolivia y se ha convertl-

do, como el cobre para Chile, en la fuente económica principal del pals. 

Bolivia posee dos fundiciones de estano en la ciudad de oruro, -

ambas para minerales de al ta ley, donde se procesa sólo el 50 S de su pr~ 

ducclón; el otro 50 S se exporta como concentrados a las fundiciones de -

Inglaterra, Estados Unidos y otros paises. También se exportan concentr! 

dos complejos de estano con plata, plomo y zinc. 

En la Tabla 3.2.1. se presenta una lista de la producción de est! 

no en Bol lvla desde 1978 a 1989. 
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3.2.1. PARAGENES 1 S. 

La paragénesls consta de dos tlpos de mineral lzacl6n; el primero

en vetas de estano y el segundo en vetas de estaño -plata. En el primero. 

los minerales tlplcos son cuarzo, casiterita, blsmutlnlta, plrrotlta, es

tannlta, marcasita, pirita, siderita y en menor cantidad: tealllta y - -

franckelta. El segundo consiste de casiterita, pirita, estannlta, sulfo

sales de plomo y plata, alunlta y caol!nlta: 

La casiterita esU asociada con plrrotlta en los minerales de es

taño, pero con plrlta en los minerales de estaño-plata, un contraste que

puede ser relacionado en la concentración sulfurosa del fluido mineral y

que puede servir para la prospeccl6n mlnera. 

Los minerales de ganga caracterlstlcos en ambas vetas son: clori

ta, serlclta y cuarzo. en tanto que la turmallna ocurre Onlcamente en las 

vetas de estaño y la caollnlta y alunlta en los de estaño-plata. 

Los rangos de temperaturas involucradas señalan de 400 a sooac 

para el primer tipo, mientras que para el segundo de 100 a lsoac. 

En el Potosi, Bollvla, el zoneamlento se caracteriza por una zona 

central profunda, compuesta de wolframlta, blsmutlnlta y casiterita, ro-

deada por otra de sulfosales de plata y finalmente por una de sulfuros y

sulfosales de plomo y zinc. 
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TA 8 LA 3.2.1. 
PRODUCCION DE ESTARO EN BOLIVIA 

(CONSEJO DE RECURSOS MINERALES, 1989). 

AROS TONELADAS METRICAS 

1978 30,881 

1979 30,000 

1980 27,300 

1981 29,830 

1982 26,000 

1983 25,278 

1984 25,0DO 

1985 18,000 

1986 12,000 

1987 9,000 

1988 10,500 

1989 14,400 
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3.2.3. ROCA ENCAJONANTE. 

La faja estannlfera·central boliviana esU compuesta en gran par

te por formaciones paleozoicas, cubierta en algunos lugares por rocas del 

CreUclco y Terciario. Los yacimientos minerales de Potosi, Llallagua y

Oruro esUn asociados a intrusiones del Terciario. Medio (?): prlnclpalme!!. 

te diques y stocks, muy alterados, de composición dacltlca o delenltlca,

de textura porfldica. Estos yacimientos se formaron a poca profundidad, 

cercanos a un ambiente volcánico. El stock Cerro Rico del Potosi lntru-

slona formaciones paleozoicas y cuerpos volcánicos del Terciario Tardlo -

(?);ocupa una área ovalada de 1,700 m de longitud y l,200 m de ancho,~ 

ro en los niveles inferiores de la mina, pasa a un cuerpo similar a los -

diques. La profundidad de emplazamiento ha sido calculada en unos 300 m 

(Llndgren y Crevel!ng, 1928). Los cuerpos del distrito de Oruro, de ---

acuerdo a Chace (!948), se formaron a profundidades que varlan entre l50-

Y 600 m. El stock Salvadora en Llallagua, está compuesto prlnclpalmente

por brechas de pórf Idos, ocupa una área de l, 730 m de long 1 tud por 1,050-

m de ancho, pero en el nivel 650 m de la mina, las dimensiones se reducen 

a 1,000 m de longitud por 700 m de ancho. La profundidad de lntrus!On P! 

rece ser un poco más grande que el de Potosi y Oruro, pero no excede los-

1,000 m. En Huanunl y Morococala sólo ocurren diques pequenos que son -

cortados por las vetas de estano. Varios registros estratigráficos real.!_ 

zados por Kelly y Turneaure (1970). Indican que los minerales subvolcánl

cos de esta zona se encuentran a profundidades de 350 a 2,000 m con pre-

sienes totales de aproximadamente 30 a 500 bars. 

En toda la zona central de la faja estannlfera predominan las far_ 
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maciones sedimentarias paleozoicas, compuestas en gran parte por lutitas

Y areniscas, plegadas con una tendencia N-N\I, cubierta en algunos lugares 

por un complejo volcAnico, los cuales incluyen aglomerados, brechas de -

grano grueso, lavas y todas asociadas con vegetales de edad Terciario Me

dio (?). Las rocas !gneas lntrusivas del Terciario Medio estAn compues-

tas por diques, stocks y pequenos cuerpos de brechas, expuestos en los n.!_ 

veles Inferiores de las minas. 

3.2.4. ESTRUCTURAS. 

Para la geolog!a estructural se ha elaborado una dlvlslOn entre -

las caracter!stlcas de tipo regional y las caracterlstlcas de las vetas -

y otros elementos estructurales que pertenecen a un periodo tardlo de es

fuerzos que siguen. a la actividad lgnea. 

CARACTERIST!Cr\S DE LA ESTRUCTURA REGIONAL. 

PLIEGUES.- La estructura andina es la mejor expuesta por las formaciones

paleozoicas plegadas con una tendencia N-NW. En los distritos mineros la 

dirección promedio de las formaciones sedimentarias varlan de N a N 85• W. 

Algunos pliegues son asimétricos con planos axiales Inclinados hacia el -

este u oeste. En Llallagua y Morococala, los ejes de los pliegues de los 

antlcl lnales son casi horizontales, pero en el de Huanunl tiene la forma

de un domo elongado. Los pl legues con grandes pendientes estAn constl--

tu!dos por capas de areniscas, en tanto que los de menor lncl !nación es-

tAn constituidos por lutitas, que dan Jugar a los grandes valles. 
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FALLAS. - Las fallas transversales de tipo regional son las mas abundan

tes y normalmente pueden dividirse en varios grupos con direcciones simi

lares (Tabla 3.2.2.). Las fallas longitudinales constituyen una parte l!!!. 

portante de la estructura andina, pero sOlo se observan en algunos luga-

res. La direcc!On de los diques también es importante ya que proporciona 

un Indicio de la forma del fracturamlento. Muchas fallas regionales es-

Un consideradas de edad tEfllprana, otras de edad tardla, pero ambas pert~ 

necen a un periodo tardlo de esfuerzos (Tabla 3.2.2.). 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE VETAS Y FALLAS TARDIAS. 

Todos los yacimientos minerales de esta zona son de tipo veta -

mQl tlples; las vetas menos complejas muestran correlaciones con los es--

fuerzos regionales, pero los de mayor complejidad son el resultado de los 

esfuerzos regionales combinados con los locales; en cada distrito las ve

tas también esUn divididas en varios grupos con direcciones similares -

(Tabla 3.2.3.). En Potosi, Llallagua y Morococala predominan las vetas -

de direcclOn NE y sus formas muestran parecidos bien marcados; en tanto

que en Huanuni y Oruro las vetas son mas variadas en dlrecciOn y sus for

mas no est!n bien definidas. Aunque ciertas vetas, en cada distrito, - -

muestran evidencias de desplazamiento de unos cuantos metros: no existen

indicios de una diferencia de tiempo significante entre los diferentes -

grupos de vetas. 

En Llallagua el fallamiento regional de edad tardla parece haber

se iniciado en el periodo del fracturamiento de la veta. Las fallas de -

edad post-mineral son muy escasas; sOlo tres de importancia han sido car-
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T A B L A 3.2.2. 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE TIPO REGIONAL 
. (TURNEAURE, F.S., 1960). 

DISTRITO ELEMENTOS Núm. NORESTE NORTE ESTE NOROESTE 

Núm. Promed. Núm. Promed. Núm. Promed. Núm. Promed 

Potosi Dlreccl6~ 
Regional N32•11 
Diques 2 2 N26•W 
Fallas TE?!!! 

5 3 NS7•E 2 N 3•E pranas 
Fa! las Ta!. 
dlas. 4 ; N 6'E 

Llallagua Anticlinal N3o•w 
Diques 9 9 N27'W 
Fallas TE?!!! 

60 37 N66'E 20 N7o•w 3 N31 'W pranas 
Fallas Ta!. 
d!as. 13 5 N44•E 5 N74'W 3 H33'W 

Morococala Anticlinal H35'W 
Diques 1 1 H40'W 
Fallas TE?!!! 

31 26 NS9•E 5 N75'W pranas 



OISTRITO . ELEMENTOS 

Huanunl Anticlinal 

Dlques2 

Fallas TE!!!). 
pranas 
Fallas Ta!. 
dlas. 

Oruro Dirección 

Reglonal3 

Diques 
Stocks --
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DISTRITO 

T AS LA 3.2.3. 
GRUPO OE DIRECCIONES DE LAS VETAS. 

(TURNEAURE, F. S., 1960). 

G R U P O S 

DIRECCION PENDIENTE 

Potosi N 319 E 75• E 

N 53 E 85• SE 

N 69 E 72• E 

llal !agua N 30• E 72•-E 

N 55• E 70• SE 

N 6• w 709 E 

N 72• E 73• 5 

Morococala N 34• E 75• E 

N 2• E 75• E 

N 45e W 45• NE 

Huanunl N SI• E 5oe SE 

N 9• E 73• w 
N 799 E 629 s 
N 41• W 669 NE 

Oruro N 239 E 629 E 
N s5• E 65• NW 

N !• w 64• w 
N 84• W 70• N 

N 47• W 679 SW 
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tografiadas en los cinco distritos min~ros, dos en Uallagua con dirección 

N 14• W y pendiente 32' \1, otra en Poto~! con dirección N 83• E y pendien

te 70• N. 

La mineralización aparece en forma de filones que rellenan zonas -

de cizallamiento y fallas no!"lllales de desplazamiento J igero. Estos filo-

nes son m!s regulares a profundidad que en Ja superficie, en donde el fraE_ 

turamiento ha sido mas complejo. Las vetas superficiales estén concentra

das en Jos cuerpos intrusivos pero las mas profundas aparecen también en -

las Jutltas paleozoicas. 

3.2.5. GENESlS. 

La formación de los yacimientos de estaño subvolcanlcos tipo Boli

via se debe a que una f~ja magmAtica, diferenciada a profundidad, propor-

cionó !as rocas volcAnicas a intrusivas someras del Altiplano Boliviano. -

Los esfuerzos provocados por esta actividad !gnea dieron lugar a los frac

turamientos p<ir donde ascendieron los fluidos hidrotermales. Los flujos y 

las tobas estratificadas de El Potosi representan los primeros episodios -

del vulcanismo, mientras que las intrusiones porfldicas, al Igual que la -

abertura explosiva en Llallagua son manifestaciones mAs recientes de la ªE. 

tlvidad !gnea. 

Las rocas !gneas intrusivas de la región son poco profundas; de la 

mls::>a forma. los yacimientos minerales se formaron relativamente cerca de

la superficie. La alteración de la roca y la mineralogla de las vetas - -

muestran evidencia de un depósito a temperaturas altas. AdemAs de que la

intrusi6n del magma elevó la temperatura de la zona p<ico profunda, las so-
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luciones minerales mantuvieron la fuente de calor principal. Como las so

luciones continuaron fluyendo, la temperatura aumentó gradualm~nte. Este 

periodo de temperatura ascendente es correlacionado con Ja alteración de

la roca y el desarrollo progresivo de la clorita, sericlta, cuarzo y tur

malina; en algunos lugares la alteración f.ue intensa y penetrante y llegó 

a destruir conductos magmH!cos primarios. Después de la alteración de -

la roca, continuó el fracturamiento y dió Inicio la formación de las ve-

tas. Las temperaturas mAximas alcanzadas fueron durante la etapa tardla

de la alteración de la roca y la etapa temprana de las vetas, cuando la -

cas 1 ter! ta fue deposl tada en abundancl a. Posteriormente se depos ! ta ron -

los sulfuros y sulfosales y tomaron lugares en una escala de temperatura

decreciente. La temperatura mAxima alcanzada en los yacimientos de esta

ño-plata fue menor que en los yacimientos de estaño. Probablemente la -

ebul l!clón loéal contribuyó a la formación de los fluidos ~c!dos durante

las etapas tardlas de mineralización. 

En conclusión; los cinco yacimientos minerales descritos, poseen

las mismas caracterlst!cas y fueron formados a profundidades someras, con 

rangos de temperaturas que varlan entre las tlpicamente de altas a bajas

temperaturas y son considerados por Routhier (1963), como yacimientos aso

ciados al vulcanismo y subvulcan!smo. El grado de telescopeo, segGn ---

TURNEAURE, F.S., (1960), es mayor en Llallagua y Huanun! que en Oruro y -

Potosi. Morococala es consid•rado coma un yacimiento hldrotermal de alta 

temperatura. 
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3.2.6. EJEMPLOS. 

a).- INTERllACIOANLES. 

El distrito minero St. Just, Cornualles Inglaterra; la Isla Bel 11-

tung, Indonesia; las tres Islas Holandesas de Banka, Bllliton y Slngkep, -

situadas al sur de Malasia; la meseta de Bauchl, Nigeria; el distrito He-

berton, Queensland, Australia; la penlnsula Seward. Alaska; el distrito -

Kochlu (Yunnan), China; los distritos mineros de Potosi, Llallagua, Moroc~ 

cala, Huanunl y Oruro en Bolivia. 

b).- MEXICANOS. 

El distrito minero de Santa Eulalia, Chihuahua. En la zona de San 

Antonio, fue explotado hace varios años un pequeno cuerpo de mineral con -

abundante estaño (PAXTON, H.W., 1951; HORCASITAS, A.S. Y SHOW,, W.E., ----

1956). Este cuerpo se presentó asociado mas o menos directamente a un ml

crogranlto (localmente se considera pórfido rlollttco). Posteriormente, no 

se ha vuelto a encontrar m~s mineral de estaño. 
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3.3. MODELO ASOCIADOS A ROCAS PLUTONICAS. 

INTRODUCC 1 ON. 

Las reservas de depósitos de placer que son comunmente la fuente

prlnclpal del estaño en el mundo son limitadas, esto significa que en un

futuro la producción depender~ de yacimientos en 'macizos rocosos, mismos

que se dan en rocas plutónicas; como son los granitos en donde es posible 

la mineralización en diseminados o en vetas. Una variedad de yacimientos 

de estaño y wol framlo se presentan en el plutón del granito "Mole" dentro 

del batollto de Nueva Inglaterra, al este de Australia. Estudios de ln-

clusiones fluidas de rocas magmAtlcas tardlas y depósitos minerales hldrg_ 

termales Indican cambios de presión, temperatura y composición de soluclg_ 

nes hldrotermales y su relación con el cuarzo y otros depósitos mlnera--

les, durante la dfsperslón del calor y de las concentraciones de salmue-

ras producidas por el granito, (EADINGTON, P.J., 1983). 

3.3.1. PARAGENESIS. 

Después de la cristalización de las rocas magmAtlcas se produje-

ron los siguientes agrupamientos de minerales hldrotermales, esta enlls

tados de acuerdo a su temperatura de formación y a las Inclusiones flul-

das ricas en liquidas: 

Minerales de ganga: ortoclasa, blotlta, berilo, topacio, fluorita, cuar

zo, muscovlta, turmalina, mlcrocllna, albita. 

Minerales de mena: casiterita, wolframlta, magnetita, scheellta. 

Se presentan de acuerdo a la siguiente secuencia: 
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ll Complejo pegmatttlco; consiste de minerales de grano grueso -

de: ortoclasa, blotlta, berilo, topacio, fluorita, cuarzo, muscovlta, -

turmalina (gema) ésta se presenta dependiendo de la posición en la secue.!). 

eta de cristalización. Temperaturas que van de s101c a seo1c. 

2) Mineral lzaclón de wolframlta diseminada en roca cuarzo-top! -

cica serlcltlzada. Temperaturas que van de 2so1c a 360'C. 

3) Vetas de casiterita y cuarzo en granito relativamente lnalter! 

do. Temperaturas que van de 350ªC a 290ºC. 

4) Mineralización de casiterita diseminada en los limites de las

fracturas y en los clzallamlentos de granito serlcltlzado y clorltlzado.

Temperaturas que van de 350'C a 420ºC. 

5) Vetas de cuarzo con sulfuros de baja ley bordeados por granito 

argl lltlzado. Temperaturas que van de 240RC a zeoac. 

6) Vetas angostas de cuarzo y adularla que entrecruzan yacimien

tos hldrotermales m!s jóvenes. Temperaturas que van de z901c a Jso1c. -

(EADlNGTON, P.J., 1983), 

Se presentan alteraciones supergénlcas como: slllclflcaclón, tur. 

mal lnlzaclón y serlcltlzacl6n. 

A la secuencia mineralógica anterior se le denomina zonl flcaclón

mlneral o zoneamlento; la reglón de Cornualles, Inglaterra, ofrece el --

ejemplo mas antiguo y mejor conocido (BATEMAN, A.M., 1957), donde las ve

tas superficiales de plomo argentifero en la zono epltermal y mesotermal

QUe contienen entre otros elementos: antimonio (estlblnlta), bario - - -
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(barita). zinc (blenda), plomo (galena), fluor (fluorita). slllce (cuar-

zo); pasan a vetas de cobre ya en al zona h lpotermal donde se presentan -

ademAs de fluorita y cuarzo; arsenoplrlta, calcopirita y wolframlta. por

Oltlmo a mayor profundidad pasan a vetas de estano en la zona neumatol lt!. 

ca, en la que se encuentran ademAs de los minerales anteriores: turmali

na, feldespatos, lepldollta y casiterita, esta Oltlma zona se desarrolla

en el granito (flg. 3.3.1.). 

3.3.2.- DATOS ECONOMICOS DEL YACIMIENTO, POSIBILIDADES, 
CRITERIOS QUE MARCAN LA IMPORTANCIA DEL MODELO. 

Durante mucho tiempo Cornualles Inglaterra fue el distrito esta-

nnlfero mAs famoso del mundo (BATEMAN, A.M., 1957). En la actualidad al

menas 150 minas estAn registradas en la estructura granltlca y rocas que

Ia rodean que contienen estano, wolframio, cobre, plomo y zinc. Las ve-

tas conocidas se estima que contienen de 100,000 a 250,000 toneladas mé-

trlcas de mineral de estano con un promedio del 2 1 al 4 l. Hay tamblén

pequenas minas con porcentajes de 10 l a 20 % de estano para mlner!a se-

lectiva de gambuzinaje (EADINGTON, P.J., 1903). 

Una de las principales caracter!stlcas económicas de estos dep6s!. 

tos estA en el relleno de fisuras, las vetas estannlferas generalmente -

son mAs comunes sobre las mArgenes de las masas granltlcas en donde el f!. 

suramlento es mAs pronunciado. La mayorla del suministro de minerales de 

estano en el mundo se obtiene del contacto de vetas granltlcas (MANTELL,-

C.L., P.H.D. 1929. 
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Fig 33.1. Lo sucesión zonal de lo poragénesis en los yacimientos de Cornuo
lles según SchneiderMhn en Routhler ( 1963 ). 
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3.3.3. ROCA ENCAJONANTE. 

Cal Izas y grelssens son las rocas encajonantes en estos yacimien

tos, estan asociadas rocas !gneas vecinas como: aplitas, pegmatitas, la!!!. 

prófidos y rlodacitas. 

El granito lntrusionó del Carbonlfero al "Pérmico a las rocas sedl 

mentarlas, las alteró por metamorfismo a hornfels de cuarzo-biotlta con -

desarrollos ocasionales de cordlerlta y andaluclta; al sur y al este de -

Torrlgnton lntruslon6 a las rocas volcanlcas del Pérmico que Incluyen a -

las acldas de Emmavllle, as! como a una unidad extensa de rlodacltas ---

{EAOlNGTON, P.J., 1983). 

3.3.4. ESTRUCTURAS, 

El granito Mole es parte del extenso batolito de Nueva Inglaterra 

que lntruslona a las rocas paleozoicas superiores de un cinturón plegado. 

Datos radlométrlcos Indican una edad del Pérmico Superior al Tr!Aslco pa

ra las rocas plutónicas mAs jóvenes que incluyen la estructura granltlca. 

El granito tiene la forma oval de un plutón simple; evidencia geQ_ 

flslcas sugieren que es un cuerpo lenticular horizontal que es uniforme -

en sus composiciones qulmlcas y mineralógicas, por ejemplo: los rangos -

de contenido de sllice van de 74. \ a 77 .3 'l., tiene un alto Indice de dlf~ 

renclaclón de 92 a 95 y concentraciones altas de algunos elementos lndlc~ 

tlvos: cerca del 0.03 'l. F y de BO a 620 ppm LI de modo que la composl-

clón mineralógica es aproximadamente 32 'l. de cuarzo 48 'l. de mlcrolina-ml

cropertltlca, 18 'l de albita y 2 t de blotlta. Las Onlcas variantes com

poslclonales son diques menores y sllls de granito pegmatltlco (cuarzo-.--
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-ortoclasa) y roca cuarzo-top4cica la que se considera como l!quido resi

dual de la etapa tardla del magma granltico (EAOINGTON, P.J,, 1983). 

Hay variedades porf!dicas y equ!granuiares de grano fino a media

no, éstas pueden ser contadas por procesos normales de enfriamiento del -

magma granlt!co, tal como en la parte superior, como en las paredes, en -

los f!suramlentos o divisiones que separan los bloques solidificados con

crlstal!zac!On de grano fino entre el granito. 

El granito es cortado por un amplio rango de rocas magm!ticas hl

drotermales tardla. La secuencia de formación se puede deducir por la r! 

l acl6n de cortes transversales hacia el centro de plutón y especl almente

donde la apófisis del granito !ntruslona la parte superior, éste es entr! 

cortado por diques granlto-pegmatltlcos angostos, diques m!s grandes, 

sills de roca cuarzo-top4cica y conjuntos de complejos pegmatltlcos. Los 

limites con la roca encajonante esUn bien marcados. 

La roca cuarzo-top!cica a menudo contiene gran nGrr.ero de cavlda-

des pequellas (geodas menores de 5 cm de di!metro) de pegmatita, éstas se

forman de cristales comunes de cuarzo ahumado, muscovlta y b!ot!ta; en al 
gunos sitios la pegmatita se presenta entrecortando la roca cuarzo-topAcl 

ca, granos gruesos de ortoc lasa, cuarzo, blotlta, ber! lo, fl uorl ta y mus

covita se presentan en veti ! las en un cuerpo de esta roca y en las sedl-

mentarlas adyacentes (stockworks), ocasionalmente en algunas de las pegm! 

titas el berilo y el topacio pueden ser cal !dad gema. 
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3.3.S. GENESIS. 

Estos depósitos de estano se derivan de la acción neumatol ltlca -

de los mismos magmas que dieron origen a los granitos. 

La mayorla de los depósitos se presentan sobre estructuras planas 

especialmente en una fractura orientada al noreste, parece que las estruE_ 

turas fueron mayores conductos de fluidos por periodos l lmltados, tal vez 

debido a los sacudimientos slsmlcos o algún mecanismo similar. Los con-

duetos cerrados después de la mineralización preservan los minerales y -

sus Inclusiones de fluidos de alguna otra alteración, algunos minerales -

de casiterita contienen wolframio en relaciones texturales que Indican -

que la mlnerallzaclón del estano y el wolframio es simultanea. Estos de

pósitos contienen vetas angostas (1 a 2 cm) de cuarzo-esfalerlta, algunas 

veces con galena o cuarzo-adularla que establecen los dos depósitos post! 

rieres como los últimos en la secuencia de rocas hldrotermales que fueron 

estudl a das. 

3.3.6. EJEMPLOS. 

Los yacimientos de Bllllton y Redruth también en Cornualles Ingla

terra, el de Kochlu en Yuman China, el de Blngham en Utah, E.U., el de - -

Zechan en Tasmanla, Austral!a, el de Bushveld en Sudafrlca, el de Erzgebl!. 

ge en Checoslovaquia-Repl'.ibllca Oemocr4tlca Alemania. 

En México el Cínico yacimiento de este tipo se local Iza en Guada le! 

zar, San Luis Potosi, no se explota ya que no es económicamente rentable. 
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3.4. MODELO DE YACIMIENTO DE PLACER, TIPO GUADALCAZAR, 
S.L.P. MEXICO. 

Los principales yacimientos mlnerales de estano en México, se lo

calizan en la parte central y norte del pals. Comprende la Mesa Central

y la Sierra Madre Occidental. 

La Mesa Central esU limitada al oriente por la Sierra Madre - -

Oriental y al sur por el Eje Neovolcanico. Su superficie total es de --

137 ,600 Km2• La Sierra Madre Occidental tiene una anchura que ! lega a -

medir en algunos lugares hasta 300 Km y esta orlentada en la dirección -

NW - SE con una longitud mas o menos de l ,400 Km. (LOPEZ, R.E., 1982). 

La República Me_xicana produce menos del l i del total mundial de 

estano; la mayor -parte de su producción proviene de la explotación de v~ 

tas de pequena magnitud y de pequenos placeres explotados por gambusi---

nos. 

En la región de Guadalcazar, situada en la parte central del es

tado de San Luis Potosi (Flg. 3.4.1.). existen algunos yacimientos en -

fonna de placer que contienen estano, y cantidades menores de oro y pla

ta. Se presenta una sierra alargada de oriente a poniente; esta limita

da hacia el oriente por la cuenca de abrego; hacia el sur por la de Gu.!!_ 

dalcazar y al noreste por Realejo. El punto mas alto de la sierra lleva 

el nombre de Cerro de San Cristóbal con una altitud de 2,250 metros so-

bre el nivel del mar y un desnivel de 460 metros sobre el pueblo de Gua

dalcazar. Dicho cerro esta fonnado en su parte central por un pequeno -
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cuerpo (stock) de granito con un afloramiento, casi circular, de carAc--

ter lntruslvo en cal Izas del Cretáclco Inferior. 

la superficie erosionada del stock es mAs alta que la de las call 

zas circundantes. El material removido por la eroslOn, proviene de la z~ 

na de contacto y se deposlt6 en forma de grandes abanicos aluviales, den

tro de las cuenclas contiguas y sobre las laderas bajas, en los alrededo

res del granito (FOSHAG, W.F., Y FRIES, C., 1946). 

3.4. l. PARAGENESIS. 

Los minerales de mena son: zlrcon, anatasa, brooklta, esfena, ci

nabrio; topacio. especularlta, sulfuros argentiferos, wolframlta y schee

llta. La casiterita se presenta en fonna de pequeftos cristales y coll\O -

fragmentos de rtnones: .los minerales de ganga son: cuarzo, feldespatos.

pedernal, turmalina, fluorita, granate, magnetita, hematita, llmonlta, Pi 

rita y Oxides de manganeso. Entre los minerales pesados m6s raros, pue-

de cltarse el oro y los minerales que contienen plata, principalmente mi-

• ner ales secundarlos derivados por oxldacl6n de los sulfuros argentiferos. 

3.4.2 DATOS ECONOMICOS. 

De acuerdo con las estimaciones de Fries y Schmltter (1948). el

volumen total de la grava granltica existente en la reglón es de - - - -

551,000,000 de metros cúbicos. La mayor parte de este material se encue!!_ 

traen el abanico de Las Papas, que contiene unos 320,000,000 de metros -

cGblcos. El abanico de San Diego contiene 214,000,000 de metros cúbicos

Y el pequeno abanico de Santa Elena únicamente por 17,000,000 de metros -
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cúbicos. Por otro lado 15,000,000 de metros cúbicos para la de Realejo -

y 2,000,000 de metros cúbicos para la de Trinidad. 

El estaño que se produce en México en yacimientos de placer pro-

viene principalmente de pequeñas minas y de gambus!nos que lo explotan en 

vetas de pequeña magnitud. La producción de los gambus!nos y pequeños ml 

neros, es reunida par numerosos compradores locales y beneficiada en su -

mayor parte en las fundiciones instaladas en San Luis Potosi. Por la Co!)l_ 

pañla Estannlfera Mexicana, S.A., y otros de menor Importancia. 

Se ha observado que el gambus!no, al tratar de concentrar el mln~ 

ral de estaño en planillas, pierde cerca de 50 '.t del mineral que extrae -

de la labor y del cual obtiene no menos de l kilo de casiterita con ley -

del 40 al 50 '.t. Todo el material que desperdicia lo deja en el lugar de

trabajo o bien como retaque de la obra y en la mayorla se encontra'ron CO!!. 

tenidos variables del 1 al 2 % de casiterita. 

Los gambuslnos contlnuan obteniendo por lo general de 200 kilos -

de material. 2 a 3 kilos de concentrado de casiterita en riñón y adheri

dos a las rocas con desperdicios de mineral de grano fino. 

Actualmente la explotación de estaño se efectúa a nivel de gambu-

sinos. 

El principal problema para la explotación de depósitos de estaño

de grandes vo!Omenes con leyes bajas, es que en la actualidad aún no se -

cuenta con el sistema metalúrgico, para este tipo de yacimiento. 

En la tabla 3.4.1. Se muestra una lista de la producción de est! 

ño en México, que proviene de materias primas nacionales y de Importa----
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clón + Impuro + la producción de los gambuslnos, desde 1968-

a 1988. 

T A B L A 3 .4. l. 
PRODUCCION DE ESTAAO EN MEXICO 

(CONSEJO DE RECURSOS MINERALES, 1989). 

AROS TONELADAS MILES DE PESOS 

1968 5Z8 
1969 498 

1970 533 
1971 479 21,955 
1972 354 17,300 
1973 292 17 ,566 
1974 400 42,736 
1975 378 36 ,554 
1976 481 57,981 
1977 220 52,463 
1978 73 20,744 
1979 1291 509,890 
1980 1702 749,032 
1981 866 451,812 
1982 971 1.719,663 
1983 1276 2,528,269 
1984 1595 4,390,577 
1985 1533 
1986 1488 
1987 1730 24.237 ,441 
1988 1538 58,598,679 
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Estas cifras no dan Idea de la producción real de los depósitos -

Mexicanos pues, como se dijo antes, el material proviene de muy diversas

fuentes (Incluye reciclaje). 

3 .4.3. ROCA ENCAJONANTE. 

Las rocas encajonantes estAn constituidas por: grava granltlca -

primaria, secundarla y tobas rlolltlcas; la primera presenta colores de -

amarillento a pardo rojizo, bien estratificada y esU formada por detrl-

tos granltlcos con me~ores cantidades de arcll la y fragmentos de peder--

nal; los cantos rodados en las capas de grano mAs grueso rara vez exceden 

los 60 cm de dlémetro. Por ejemplo, el espesor méxlmo en la cuenca de -

Guada lcAzar es de 100 m y se encuentra a lo largo del eje noreste - su--

roeste (el més largo) de esta cuenca, pero en la cuenca de Realejo el es

pesor es de 24 m. La edad de la grava corresponde al PI loceno - Pleisto

ceno. 

La grava secundarla formada por fragmentos de granitos y menor -

proporción de calizas, es de color amarillo claro y ésta se forma por ma

teriales acarreados por los arroyos, como resultado de h erosión y reacg_ 

modo de la grava primaria; en las partes mAs altas de la cuenca de Guadal 

cAzar el aluvión es de grano grueso puesto que se halla libre de partlcu

las finas, y en la parte de menor altitud el material esté compuesto por

arena y limo deslavado de los lugares situados a mayor altura. Los can-

tos més grandes que se presentan son de l.5 m de dlAmetro. El espesor del 

aluvión secundarlo en GuadalcAzar como en Realejo alcanza mlnlmos de 

l m; aunque su espesor méxlmo en la parte més baja de la cuenca de Guadal 

106 



cAzar ! lega a medir 9 m. Esta grava es reciente. 

La ausencia de los fragmentos de cal Iza en la grava gran!tlca pr.!_ 

maria se debe a que la mayorla fueron disueltos durante el periodo de er2_ 

slOn, antes de que pudieran ser acarreados hasta las cuencas, aunque alg!!_ 

nos fragmentos pequenos pudieron haber sido disueltos después de su depo

sito en los abanicos. 

SegOn datos del Consejo de Recursos Minerales, en ambas gravas, -

tanto primarias como secundarlas. el espesor varia de 1 a 60 m pero no se 

conoce con preclslOn cual es el espesor real pues no se han efectuado SO!!. 

deos que hayan alcanzado al piso del aluvlOn. 

La toba rlol!tlca es de color blanco de grano fino, estA compuei 

ta por pequenos fragmentos de vidrio con algunos cristales de cuarzo y -

feldespatos; en ciertos lugares estA mezclado con una cierta proporclOn -

de arena y arel lla derivados de la erosión de la grava primaria. El dep~ 

sito mAs extenso de la toba se local Iza en la cuenca de Guadalc6zar, ha-

el a el sur del pueblo, donde una capa delgada cubre la grava primaria y a 

su vez también en algunos Jugares se halla cubierta por grava secundarla. 

En el lugar mencionado el espesor mAxlmo de la toba es de 4.5 m, pero en

otros lugares es de 1.5 m. 

3.4.4. ESTRUCTURAS. 

La reglOn de GuadalcAzar se caracteriza por contener dos grandes -

abanicos aluviales, que se extienden desde la desembocadura de los arro-

yos: Las Papas y San Diego; estos abanicos se encuentran unidos para fo.!:. 

mar una ! !anura de ligera Inclinación, hacia el sureste; forma el partea-
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guas que separa la cuenca de Abrego de la de GuadalcAzar, el abanico de -

San Diego es el más alto de los dos y sirve de barrera a las aguas super

ficiales. Hacia el sur del Cerro San Cristóbal, frente a la cuenca de -

Guadalcázar, se encuentra un va lle ancho. Poco profundo, cuyo fondo fue

formado por erosión del arroyo Las Papas. As! como una terraza angosta -

sobre la ladera meridional de la caliza de la sierra. 

En las etapas finales de la construcción de los abanicos aluvla-

les, los depósitos tenlan forma de llanura con lncllraclón variable entre 

¡a y 3ª pero en la actualidad se hallan parcialmente divididos como cons~ 

cuencla de los depósitos posteriores y además, modificados por hundimien

to de sus fondos y por pequenas fallas. 

3.4.5. GENESIS. 

El origen de este modelo de yacimiento se debe a la alteración de 

las rocas y yacimientos que contienen la casi ter Ita, posteriormente un -

. transporte y depósl to en lugares especlflcos de las cuencas vecinas. Ta

les lugares están definidos por las condiciones de la densidad y de su r~ 

slstencla a la alteración qulmlca. 

3.4.6. EJEMPLOS. 

Los yacimientos de estaño de placer son sumamente Importantes en

e! mundo para la producción de este metal. A continuación se mencionan -

sólo algunas de las áreas mineral izadas que tienen un gran significado -

económico. 
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a).- INTERNAC 1 ONALES. 

Los paises productores de estano en yacimientos de placer son: 

Malasia: Perak, Selangor, Negrl Sembllan, Klnta Valley y Pahang (BATE-

HAN, A.M., 1957); Indonesia: Bangka, Belltun (Bllllnton), Kelapa Kamplt, 

Tlkus y Selumar (HELVYN, T., BRUCE, L., BRUCE, R., ANO MARVIN, A., 1977); 

Inglaterra: Cornualles: Nigeria: la meseta de Bauchl y Congo Belga; Au~ 

tralla: Ht. Blschoff (PETRASCHEK, W. E., 1965). 

b).- MEXICANOS. 

Los Estados de la RepGbllca Mexicana productores de estano en ya

cimiento de placer, en adición al de Guadalc!zar, S.L.P. Son Durango, Z! 

ca tecas, Aguascallentes, Jalisco y Querétaro (SMITH, C.W., GU!ZA, R., ANO 

SEGERSTROM, E., 1957). 
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4.1. GUIAS FISIOGRAFICAS. 

4.1.1. ASOCIADOS A ROCAS RIOLITlCAS. 

Los accidentes topogrAflcos pueden reflejar condiciones favora--

bles a la presencia de la mena. Estas condiciones varlan de forma muy -

amplia; dependen del tipo de yacimiento y de las rocas asociadas, y se e~ 

presan en una variedad de formas que estar.! en función del el ima y de los 

materiales existentes. 

Actualmente las rocas rlol ltlcas se encuentran situadas en la SI~ 

rra Madre Occidental del Pa!s, as! como en la Mesa Central en donde se e!l_ 

cuentra la mayor concentración de estano con alto contenido de s!lice, -

usualmente son muy resistentes; sin embargo, algunas veces se descomponen 

rápidamente a minerales arcillosos. En general presentan, crestas poco -

sinuosas o con alturas uniformes y flancos escarpados, abruptos 1 a menu

do en forma de penasco (LOBECK, A.K., 1939). 

Las elevaciones componentes de la Sierra Madre Occidental est.ln -

muy próximas unas a otras, con altas cimas paralelas y uniformes separa-

das por canones profundos y a veces, con grandes acantilados, especlalme!l_ 

te en sus pendientes altas (ORT!Z, A.R., 1956). 

4.1.2. ASOCIADO A ROCAS GRANITlCAS. 

Las superficies gran!tlcas presentan un aspecto rugoso y granula-

do. 

a).- Acumulaciones de bloques y cantos. 

b).- Penas redondeadas. 
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e).- Carencia de crestones y aristas apuntadas 

d) .- Erosión en esferas se presenta con formas "acebolladas". 

!.- Granitos de grano grueso 

2.- Granitos calcoalcallnos 

Una de sus caracterlstlcas es que aparece formando una masa homogénea y -

uniforme en la que no se aprecia ninguna dirección predominante. 

La variación de su dureza y resistencia dar& como resultado la dl 

vers!dad de rel leves que pueden originar; aparece formando desde grandes

cord! lleras hasta extensas penlllanuras, tal como se muestra en la tabla-

4.1.2., segOn LOpez Vergara, H.L. (1978). 

TABLA 4.1.2. 
TIPOS DE RELIEVE A LOS QUE DA LUGAA EL GRANITO 

(LOPEZ VERGARA, H. L., 1978) 

MODO DE PRESENTARSE 

Relieves Fuertes 

Relieves Medios 

Depresiones 

l()RFOLOG 1 A FORMACION DE SUELOS 

Macizos montanosos re- Escasos, salvo en cll

dondeados y fonna doml mas muy hlímedos. 

cas. 

Fonnaci6n de cord!H~. 

ras. 

Lomas redondeadas, 

bloques y esferas 

Superficies planas 

rugosas. 

ll5 

Acumulación de suelos -

arenosos en las depre-

slones. 

Recubrimiento de suelos 

arenosos frecuentes. 



4.l.3. ASOCIADOS A YACIMIENTOS DE PLACER. 

Las condiciones topogr!ficas tienen una gran Importancia en la ac!!_ 

mulaci6n de placeres de estano. Después de un largo periodo de profunda -

meteorización en una superficie de topografla poco abrupta, se liberan las 

partlculas minerales de las rocas; se produce una capa profunda de suelo -

residual donde est!n incluidos los materiales pesados y poco alterables: -

posteriormente. las corrientes que se originan acompaftadas de una erosión, 

transportan los elementos y los depositan en lugares favorables (MCK!NSTRY, 

H.E., 1977). 

Se hallan situados en cuencas, valles rodeados en todos sus flan-

cos por serranlas poco elevadas y ligeramente onduladas, que en ocaslones

fonnan amplias pen!llanuras; as! como terrazas y meandros abandonados. 

En la Mesa Central, es común encontrar rlol Itas, dac!tas, andesl-

tas y traquitas, como rocas constructoras de las sierras. Los valles que

originalmente fueron profundas depresiones o cuencas lacustres entre las -

montanas, han sido posteriormente rellenados con materiales aluviales y s~ 

d!mentos lacustres derivados de aquellas elevaciones. 

Los lugares en que las corrientes pasan de r~pldos a aguas tranqul 

las son favorables a causa de la reducción de velocidad y se presenta una

mayor oportunidad para el depósito. 

Un val le ancho tras una garganta estrecha presenta una opcrtunldad 

para el cambio de situaciOn de los canales. con la siguiente reclasifica-

clón de placeres viejos. 

Un val le ancho permite la formación de ~andros con el desarrollo-
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l!o de canales curvos y arcos cerrados; los lados interiores de las cur-

vas son favorables para la creación de excelentes placeres. El punto de

unión de los afluentes son lugares de enriquecimiento si los tributarios

corren por terrenos estann!feros. 

4.2 GUIAS LlTOLOGlCAS Y ESTRATIGRAFICAS. 

Todo yacimiento mineral se encuentra determinado por condiciones

l itol6gicas y estratigr!ficas definidas de acuerdo a su origen, por lo -

que las asociaciones con las roca$ encajonantes son similares; lo que pe!. 

mite establecer criterios de prospección con el apoyo de estas gulas. 

En el caso de los yacimientos de estaño destaca su afinidad con-

las rocas kidas: gran.itas alcalinos y calco-alcalinos, cuarzomonzonl--

tas, granodlorltas y cuarzodlorltas. En pegmatitas, neumatolitas y riod! 

citas se presenta el 1101 framio asoc lado al estaño. 

4.2.I. ROCAS VOLCANICAS. 

La mayorla de los yacimientos de estaño en México est!n asllciados

a ignimbritas y en los que con frecuencia se presentan calizas como depós.!. 

tos anteriores. 

La presencia de ignimbritas constituye una verdadera gula para la

prospección de minerales de estaño. 

Los derrames piroclAsticos como brechas y tobas se encuentran en -

forma alternada con las ignlmbritas. 
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4.2.2. ROC/\S HIPABISAlES. 

Gran parte de los yacimientos en Bolivia son de este tipo, por lo 

que rocas lgneas como Diques Dacltlcos y Radltlcos, stocks, brechas que -

lntruslonan a formaciones sedimentarias como areniscas y lutltas son lnd.!. 

etas para la prospección de estos depósitos, ca·racterlzados por desarro-

llarse a poca profundidad. 

las rocas sedimentarias subyacen a las voldnlcas que Incluyen: -

brechas, lavas y tobas, de lo que se puede concluir como mAs antiguas las 

areniscas y lutltas, posteriores a éstas los derrames volc!nlcos y por ú.!_ 

timo los lntruslvos que son los que generan el desarrollo de los depósl-

tos. 

4.2.3. ROCAS PlUTON!CAS. 

Cornualles Inglaterra se ha caracterizado por sus yacimientos de

estano asociados a este tipo de lltologla, que dado su origen se trata de 

depósitos eplgenétlcos, en donde los granitos lntruslonan paquetes lito!~ 

glcos de calizas asociadas a rocas lgneas como: rlodacltas, pegmatltas,

aplltas, grelsens. El sornfells de cuarzo-blotlta, es una alteración de

las rocas sedimentarias por la Intrusión del granito por lo que se consi

dera como gula. 

los depósitos sedimentarios se consideran de una edad paleozalca

mlentras que los granitos son del Pérmico Superior al Trl!slco. 
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4.2.4. DEPOSITOS At.UV!AlES. 

No es posible aplicar criterios de prospección mediante gulas l.!.. 

tol6g!cas para este tipo de yacimiento dadas las caracterlstlcas de su -

fonnacl6n. Sin embargo, estos depósitos se encontraron en la vecindad -

de los fomados en las rocas anteriormente descritas; por tanto, los mar 

cos geológicos con granitos e lgnlmbrltas constituyen gulas para la pro1 

peccl6n de placeres de estano. 

1\9 



4.3. GUIAS ESTRUCTURALES. 

4.3.1. ASOCIADOS A ROCAS VOLCANICAS. 

Los yacimientos asociados a rocas volc.!nlcas esUn caracterizados 

por pequenas vetas discontinuas y vetlllas, que generalmente contienen el 

tano de baja ley. Las vetas son predominantemente rellenos de fisuras -

con varios tipos de slllce e Incrustaciones de hematlta especular y casi

terita; la casiterita esU frecuentemente presente como estano de madera

( variedad coloforme). Las mineral lzaclones norma !mente forman cuerpos el 

tratlformes; o bien, en forma diseminada. En México se han encontrado -

concentraciones diseminadas de baja ley en cuerpos tublforme~ y en zonas

tabulares en la matriz de varias rocas rlolltlcvas. 

La asociación de las vetas y la presencia del estano de madera -

son caracterlstlcos de este medio y han sido reportados en. todos los am-

blentes de este tipo (TAYLOR, R. G., 1979). 

4.3.2. ASOCIADOS A ROCAS SUBVOLCANICAS. 

Los yacimientos minerales en rocas subvolc.!nlcas esUn concentr!_ 

dos principalmente en zonas de permeabilidad que se desarrollan dentro -

de un dominio de fracturas quebradizas. Los principales tipos de estruf_ 

türas son: vetas, cuerpos tublformes y brechas; aunque las fracturas - -

120 



Irregulares en yacimientos de reemplazamiento estan también presentes. 

particularmente asociados con horizontes ricos en carbonatos. 

Los sistemas de vetas asociados con zonas apicales de Intrusiones 

pequenas son el tipo predominante y varlan desde mlcrovetll las a grandes

vetas. Los sistemas de vetas aislados varlan desde una sola fase simple

ª varias fases complejas; aunque muchas vetas son relativamente pequenas. 

Las brechas lntruslvas y de colapso son comunes en los ambientes subvolc! 

nlcos y presentan excelentes zonas de permeabllldad-dep6slto. (SILLITOE. 

R. H. et al., 1975). 

4.3.3. ASOCIAOOS A ROCAS PLUTONICAS. 

Los yacimientos asociados a rocas plutónicas estan caracterizados 

por varios tipo~ de estructuras, las mas Importantes son: stockworks, V!!_ 

tillas, filones, cuerpos tublformes, cuerpos tabulares y a veces lentlcul! 

res (MAGAK'YAN, l. G., 1968). 

Los yacimientos asociados a rocas plutónicas también se presentan 

como mantos y chimeneas de dimensiones muy variables. Los primeros, par! 

lelos a la estratificación y los segundos por lo general son verticales y 

suelen ser muy Irregulares en sección transversal, con tendencia a prese!!. 

tar una forma ellptlca alargada. 

4.3.4 ASOCIAOOS A PLACERES. 

Los yacimientos asociados a placeres, se dividen, segOn las condl 

clones de formación, en placeres eluvlales, proluvlales, deluvlales, alu

viales y litorales. Los mas Importantes son los placeres aluviales y 11-
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torales. La mayorla tienen forma lenticular alargada y su estructura es 

complicada; se manifiestan formas muy heterogéneas en diversos niveles.

Las Intercalaciones de arena a menudo pennanecen divididos por rocas - -

subyacentes falsas (Intercalaciones de sedimentos, por lo general, más -

compactos). y en el plano, los sectores de arena enriquecidos forman, -

chorros, ramificaciones o bolsas de las más distintas formas y dimensio

nes. A niveles estructurales más altos los placeres se distinguen por -

la composición granulométrlca de los minerales. 

Según la forma de los criaderos, en los yacimientos asociados a

placeres se distinguen las variedades de manto, estratificadas, lenticu

lares, aclntadas, de cordón y de nido de diversas dimensiones (HAZHDAN,

A. S., 1982). 

Los placeres se forman a consecuencia de la concentración de mi

nerales val !osos entre depósitos detr!ticos que se originan durante la -

destrucción y la redescomposlcl6n del material rocoso y de los yacimien

tos de minerales. La formación de ellos está relacionada con la meteorl 

zacl6n f!sica y qulmlca tanto de las rocas como de los minerales. 

4.4. GUIAS MINERALOGICAS 

Entre las gulas, de las más importantes que conducen al descubrl 

miento de cuerpos mineralizados, se tienen a las mineralógicas. La ob-

servaclón de ciertos minerales en la superficie puede constituir una evl 

dencia de la presencia del yacimiento mineral en el subsuelo. 

La utilidad de los minerales como gula se presenta de diversas -
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111aneras. Se puede considerar: 

- Los minerales primarios inalterados 

• en eluvlones y en aluviones 

• In sltu 

- Los minerales alterados 

• los minerales de sombrero de fierro (Oxides) 

en la estructura de productos de oxldaclOn,

susceptlbles de Informar sobre la naturaleza 

de la mlnerallzaclOn de los sulfuros. 

• la alterac!On de las rocas encajonantes don

de las mineralizaciones, son mlneralOglcame!!. 

te caracterlstlcas. 

4.4.1. ASOCIADOS A YACIMIENTOS DE PLACERES. 

La casiterita es muy estable y se encuentra en placeres. 

Como gula mineralógica para los minerales primarios Inalterados, es por -

tanto. similar al oro para descubrir nuevos yacimientos. Como el oro es

susceptlble de enriquecimiento residual en la zona oxidada. 

La posibilidad de un enriquecimiento supergénlco en la zona de sulfuros -

ha sido tema de muchas discusiones, pero la mayorla de los geOlogos fami

liarizados con los yacimientos bolivianos y de otras partes creen que el

proceso no tiene Importancia comercial. si es que acaso tiene lugar. Por 

tanto, la casiterita, por su peso y resistencia a la deslntegraclOn qu!ml 

ca y mec!nlca, se clasifica en segundo lugar por su valor como mineral de 
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placer y como criterio de prospección para placeres es: Aluvionar (de un 

modo parecido al oro). 

La prospección aluvlonar es la que se emplea con mayores resulta

dos, ya que el los han permitido localizar !reas que cubren superficies -

considerables que contienen estano diseminado, que en el futuro constltu.!_ 

r!n grandes reservas potenciales de mineral de Sn. 

Por ejemplo, los mayores placeres de Sn son los de Malasia, donde 

se explotan grandes depósitos aluviales que contienen tan sOlo media 11-

bra de casiterita por yarda cúbica; para esta explotac!On se emplean dra

gas del mayor tipa existente. 

La estannita, mineral mucho menos abundante. es también estable,

pero se cree que se descompone, por oxidación, a casiterita. 

4.4.2. ASOCIADOS A ROCAS PLUTONJCAS 

La alteración de las rocas en los depOsltos adyacentes también es 

una gula de prospección. Por ejemplo, para los yacimientos de Sn, la al

terac!On en las zonas apicales de granitos es una actl vi dad rr.etasom!tlca

Y compleja son: feldespatlzac!On, al mismo tiempo serlcltizac!On y musc2_ 

vlttzac!On, grelsenlzaclOn que son los tipas principales de alteración -

ocasionalmente acampanados por arglllzaclón y turmalinlzación (SAINSBURY, 

c. L., 1960). 

En la serlcltizaclón, hay un enriquecimiento de serlclta y clori

ta, esta alteración ocurre principalmente por una transformación de fel-

despatos a serlcita de grano fino. 
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la grelsenlzacl6n, es un término usado por varios autores a par-

tlr de la roca grelsen, donde la alteración se manifiesta por la descomp2_ 

slcl6n de feldespatos y blotlta y por la formación de cuarzo .• topacio, m.!_ 

ca y deposltos minerales en las rocas granitlcas (JANECKA, J., ANO SlEM-

PROK, V. V., 1967). 

Geoqulmicamente la Importancia de OH, F, ll, 11, Sn, By la elimi

nación de Alca lis (especialmente Na), son muy significantes mientras el -

SI, Al ~on esencialmente constantes. 

la albltlzaclón parece ser mAs frecuente que la mlcrocllnlzaclón

Y puede estar acompanada por un enriquecimiento de litio. la albita enr.!_ 

queclda de este tipo es dificil de reconocerse partlcularniente donde las

rocas estAn solamente ·alteradas parcialmente. la mayorla de los granitos 

ricos en albita ·considerado por una diferenciación magmAtlca son probabl~ 

mente formados en estas condiciones. Este fenómeno recientemente ha sido 

observado en diversos puntos dentro de las provincias estannlferas al es

te de Austral la. El fenómeno de enriquecimiento albltico ocaslonalmente

estA acompanado por la presencia de casiterita diseminada mAs o menos co

lumblta / tanta\ ita. En este contexto recientemente se ha descubierto -

una serle de parches albltlzados y lentes que son comunmente Investigados 

en las rocas granltlcas en los distritos lrvinebank del ca.'l1po estann!fe-

ro El Herberton. Normalmente la feldespatlzaclón y la grelsenizaclón son 

menos influenciados por controles fractura / fisura. 

la alteracl6n arglllca es relativamente común en todas las esca-

· las adyacentes en los depósitos de Sn. la mayorla de estos ejemplos son-
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conocidos, por ejemplo, dentro de las provincias australianas, la mayorla

ocurre en Bells H\11, NE de Tasmanla, Cooktown y en porciones del distri

to Herberton. 

Sin embargo, poco son los estudios detallados, y muchos aspectos

espac ia 1 y tempora 1 quedan oscuros. 

La turmalinlzaclón es relativamente común y la mayorla de los apQ_ 

granitos contienen grumos y nidos de turmalinas que ocasionalmente contl~ 

ne algo de casiterita. Muchas veces esto no es sena! de un control de -

fracturas y la turmalina parece ser parte integral de la roca magmAtlca. 

Los skarn pirometasomAtlcos son caracterlstlcos en el contacto -

ígneo formados por reemplazamiento irregular o depósitos controlados por

fracturas. Sin ~bargo, como gula de prospección en skarn estannlferos -

se tiene: magnetita, ocasionalmente acompanado por fluorita. 

4.4.3. ASOCIADOS A ROCAS VOLCANICAS 

Como gula de prospección en rocas volc!nlcas se tiene un ejemplo 

muy caracterlstlco en México: la especularita (FOSHAG, W. F., ANO FRIES, 

c., 1942), como mineral Incrustado en vetas y veti llas acompanado con cri1 

tobalita, tridlmita, cuarzo, calcedonia y ópalo, sin embargo la slliclfl

cación estA presente (SMITH, w. c .. SEGERSTROM, K •• ANO GUIZA.' 1950). 

4.4.4. ASOCIADOS A ROCAS SUBVOLCANICAS 

La plrrotita y la esfalerita, as! como otros minerales con conte

nido de W, Ag, y Zn, pueden ser buenas gulas mineralógicas en rocas sub-

volcAnicas acompanados con seritizaclón. 
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4.5. METODOS GEOQUIMICOS 

La geoqulmlca. es la ciencia que se encarga del estudio qulmlco de 

la corteza terrestre; por tanto, uno de sus objetivos es el an!llsls de -

la dispersión de los diferentes elementos en las rocas. Al formarse un -

yacimiento mineral, se crearA una aureola alrededor del mismo cuerpo, con 

diseminación de los elementos formadores de la propia mineralización. 

La movl lldad de tales elementos depender! de su qu!mica y serA un 

factor decisivo para la existencia y consistencia de las aureolas mencio

nadas. 

Por tanto, la geoqulmlca de prospección se basa en al detección -

de las dispersiones de los elementos alrededor de los cuerpos mineraliza

dos, lo cual tendrA como finalidad definir una orientación hacia el Jugar 

donde se encuentra el depósito mineral Izado. Esta aureola constituye una 

anom~lla qulmlca con respecto al contenido normal de los elementos en la

corteza terrestre (PETRASCHECK, W. E., 1965). 

Los elementos según su naturaleza pueden tener una movll ldad muy

grande en cuyo caso, su empleo en la prospección no es de gran utl lidad, -

puesto que en a.'llplias reglones se presenta un exceso de detennlnado ele-

mento y en tanto su anomal !a es enorme; y es muy diflcl 1 de Interpretar -

y no es concluyente para su prospección. 

Por el contrario, existen elementos cuya movilidad es casi nula;

en este caso no se presentan anomal!as o se presentan con escasas dimen-

sienes de tal manera que su Identificación equivale a Identificar el pro-
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plo yacimiento. La aplicación de los métodos geoqu!mlcos en la prospec-

clón del estano no es factible, porque los minerales de estano presentan

una alta resistencia a la alteración, lo cual tienden a mantener su forma 

oxidada y las aureolas de dispersión asociadas a la mineralización pract.!. 

camente no existen. 

Por el contrario, existe una dispersión mecantca que consiste en

la fragmentación y diseminación de granos de mineral lo que sera tratado

en la prospección aluvlonal. 

En la tabla 4.5.1., según LEVINSON (1974),en CACHAU, F. (1977).

se presenta la movl ! !dad relativa de los elementos en aureolas secundarlas 

de dispersión alrededor de los yacimientos. 

El estano se presenta para cualquier medio qu!mlco con una movl l.!. 

dad que varia de muy pequena a nula. Lo cual viene a corroborar lo ante

riormente dicho. 
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MOVILIDAD 
RELATIVA 

Muy 

Grande 

Ñ 
"' Grande 

Moderada 

Baja 

TABLA 4.5.l. 
MOVILIDAD RELATIVA 'OE LOS ELEMENTOS EN AUREOLAS SECUNDARIAS DE DISPERSION 

(LEVINSDN. 1974) 

CONDICIONES DEL MEDIO 

OXIDANTES ACIDAS NEUTRAS A REDUCTORAS 
ALCALINAS. 

CI. 1. Sr. CI. l. Br. CI. J. Br. Cl. l. Br. 

s. a S. B S. B 

K:l. v. u. Se. Re 

Mo. V. Se. Re l'o. v. Se. Re 

Ca.Na.Mg.F .Sr.Ra Ca .Na.Mg .F .Sr .Ra Ca .Na.Mg .F .Sr .Ra Ca.Na .Mg.F .Sr.Ra. 

Zn Zn 
Cu .Co. Hi .Hg .Ag .Au 

Cu.Co.H! .f>g.Ag.Au 

As. Cd As.Cd As. Cd As.Cd 

SI. P. K Sl.P. K SI •. P. K SI. P. K 

Pb.li.Rb.8a.8e Pb.LI .Rb.Ba.Be Pb.LI .Rb.8a.Be 

81.Sb.Ge.Cs.TI 81.Sb.Ge.Cs.TI 81.Sb.Ge.Cs.TI 
Fe.Mil Fe.Mn Fe. Mn 



MOVILIDAD 
RELATIVA 

Muy baja 

a nula 

CONT!NUACION DE LA T A B L A 4. 5. l. 
MOVILIDAD RELATIVA DE LOS ELEMENTOS EH AUREOLAS SECUNDARIAS DE DISPERSION 

(LEVIHSON, 1974). 

~ONDICIONES DEL MEDIO 

OXIDANTES 1\C IDAS NEUTRAS A REDUCTORAS 
ALCALINAS. 

Fe. Mn 
Al.T!.Sn.Te.W Al. Ti ,sn. Te.w Al. Ti .sn. Te .11 Al Tl.Sn. Te.11 

Nb.Ta.Pt.Cr.Zr Nb.Ta.Pt.Cr.Zr Nb.Ta.Pt.Cr.Zr Nb.Ta.Pt.Cr.Zr 

Th. Th. Th. Th. 

Tierra raras Tierras raras Tierras raras Tierras raras 
S. B 

Mo. V. u. Se. 

Zn Zn 
Re 

Cu.Co.Nl.Hg.Ag.Au Cu.Co.Nl.Hg.Ag.Au 
As.Cd 

Pb.Li.Rb.Ba.Be 
BI .Sb.Ge.Cs. Tl 



4. 6. HETODOS GEOFISICOS. 

Los métodos geof!slcos esUn basados en' 1a exploración del subsu!_ 

lo por las diferentes propiedades flslcas de los materiales que lo compo

nen y las variaciones de los campos de la tierra; su objetivo es el de -

ayudar a la prospección minera en su desarrollo para la local lzaclón de -

yacimientos minerales. 

Los métodos geof!slcos que se enplean en al bQsqueda de los yacl 

mientes de estano son: magnéticos, gravlmétrlcos y eléctricos. Lo cual 

son verdaderas gulas útl les en al bQsqueda de minera les de estano. 

El método magnético proporciona una Información sobre las estru.s, 

turas que conducen al descubrimiento de los cuerpos de estano. Sin em-

bargo los minerales de estano son muy pocos magnéticos, por tanto, se -

emplea su asociación con otros minerales como son la magnetita y plrrotl 

ta, la Intensidad magnética es detectable. 

El método de magnetometr!a aérea es uno de los métodos de gran -

ayuda, ya que es rApldo y económico; el reconocimiento desde el aire pe!, 

mlte mapear las zonas de rocas Acldas susceptibles de contener estano -

diseminado; sin embargo, es Indispensable una exploración detallada pos

terl or sobre e 1 terreno. 

El método gravlmetrl co ·es U basado en las anoma !!as que pre sen-

tan los diferentes minerales, las anomal !as gravlmétrlcas son ut!l lzadas 

en la detección de masas anómalas en el Interior de la corteza, cuya de!!. 

sldad difiere de las rocas circundantes. Estas masas pueden representar 
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MOVILIDAD 
RELATIVA 

Muy baja 

w 
o a nula 

CONTINUACION DE LA T A 8 L A 4. 5. l. 
MOVILIDAD RELATIVA DE LOS ELEMENTOS EN AUREOLAS SECUNDARIAS DE DISPERSION 

(LEVINSON, 1974). 

COtlDICIONES DEL MEDIO 

QX IDANTES f\CIDAS NEUTRAS A REDUCTORAS 
ALCALINAS. 

Fe. Mn 

Al. Tl.Sn. Te.W Al.Tl.Sn.Te.W Al.Tl.Sn.Te.W Al Tl.Sn.Te.W 

Nb.Ta.Pt.Cr.lr Nb. Ta.Pt.Cr.lr Nb.Ta.Pt.Cr.lr Nb.Ta.Pt.Cr.lr 

Th. Th. Th. Th. 

Tierra raras Tierras raras Tierras raras Tierras raras 
s. B 

Mo. v. u. Se. 

ln ln 
Re 

Cu.Co.Nl.Hg.Ag.Au Cu.Co.Nl.Hg.Ag.A~ 

As.Cd 

Pb.Ll.Rb.Ba.Be 

BI .Sb.Ge.Cs. TI 



los yacimientos de minerales de densidades altas, como los de hierro, 

plomo, zinc, etc. 

El primer paso en el procedimiento a seguir en estos casos es 

eliminar las tendencias regionales de las anomallas, debidas a las estru.s_ 

turas profundas, hecho esto, las anomallas locales resultantes correspon

den a la existencia de masas anómalas en el Interior de la corteza relat.!_ 

vamente cerca de la superficie. Estas breves Ideas constituyen el funda

mento de los métodos de prospección gravimétrlca, utl llzados para detec-

tar masas anómalas en el Interior de la tierra, por ~jemplo, los yacimle!!_ 

tos de minerales (McKINSTRY, H. E., 1977). 

El método eléctrico, resulta especialmente adecuado en los miner!_ 

les de origen magm~tlco. En la prospección de yacimientos minerales, es

de gran Importancia utl llzar este método, ya Que se han obtenido buenos -

resultados en sus interpretaciones, lo cual pueden ser generados natura-

les y artificiales o por el tipo de corriente continua y variable, el re

sultado, es la obtención de una curva de la distribución de la reslstlvl-

dad con la profundidad, o la detección de la presencia de una masa de re

sistividad anómala. Las medidas de la resistividad superficial constitu

yen la base de los métodos de prospección eléctrica de corriente continua, 

estos métodos consisten fundamentalmente en Introducir una corriente ---

eléctrica continua de una Intensidad conocida entre dos electrodos y me-

dlr la diferencia de potencial entre otros dos (DEL VALLE, T. E., 1987). 
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C A P 1 T U L O V. 

5.- SINTESIS DE METODOS DE EXPLOTACION 

5.1. MINERIA SUPERFICIAL 

a). EXPLOTACION DE PLACERES 

b). EXPLOTACION A CIELO ABIERTO 

5.2. HINERIA SUBTERRANEA 

a) • TUMBE SOBRE CARGA 
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5. SINTESIS DE MElODOS DE EXPLOTACION 

La mlnerla del estaño, como de cualquier otro mineral, puede ser -

planeada considerando varios aspectos que dependen del tipo de yacimiento, 

de su forma o estructura y de la profundidad de éste. Bas!camente se pue

den utilizar dos métodos generales de explotación que son superficial y -

subterranea; la elección de alguno de estos métodos esta ligada principal

mente a la cercanla con respecto a la superficie, que tenga el yacimiento. 

Para yacimientos que afloran o se encuentran a menos de 100 metros de pr!!_ 

fundldad, el método seleccionado sera el de mlnerla superficial mientras -

que para yacimientos cuya profundidad sea mayor a los 100 metros se el !gi

ra algún método de mlnerla subterránea, a menos que la relación encape mi

nera 1 sea muy pequeña. 

En México se han explotado los yacimientos de estaño por medio de

los dos métodos, aunque las mayores producciones se han dado por explota-

clones a cielo abierto o minerla superficial. La minerla subterránea ha -

contribuido con poco a la producción total del estaño dada su rara ex! ste,!! 

cla y que los yacimientos explotables por este medio son pequeños stock--

works con bajo tonelaje explotable si tienen buenas leyes. En el pa!s no

exlsten yacimientos conocidos que se pueden explotar en esta forma y que a 

la vez resulten económicos (LEWIS & CLARK., 1964). 

5.1. MINERIA SUPERFICIAL. 

Entre los métodos superficiales, de acuerdo al tipo de yaclmlento

se pueden distinguir los siguientes; según G6mez, R. D., (1985). 

a). Explotación de placeres. 

-Mediante monitores hldrául leos. 
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-Mediante dragas, metoescrepas y slml lares. 

b). Explotac!On a Tajo Abierto, bajo el sistema convencional de -
banqueo generalmente con la ayuda de e~ploslvos. 

Entre de los métodos superficiales se ha visto que la explotación

de placeres y terrazas aluviales mantiene un lugar preponderante, ya que -

la mayor parte de la producción del estano se ha obtenido mediante de és-

tos. 
A continuación se describen los métodos superficiales m!s utl ! Iza

dos con algunas de sus variantes. 

a) EXPLOTACION OE PLACERES. 

Un placer se muestrea mediante pozos o barrenos para poder definir 

la dlstrlbucl6n de sus valores calcular sus reservas y evaluar su Importa~ 

cla económica. En forrna susclnta, los pasos a seguir en la explotación de 

un placer son la e~cavaclón y el acarreo del material de aluvión que con

tenga a la casiterita. 

Antiguamente se consideraba el uso de la batea y de canalones como 

métodos de explotaclOn de placeres a baja escala; éstos ahora sólo se pue

den considerar como equipo usado para al concentración gravlmétrlca, por -

lo que su descrlpcl6n se encuentra Incluida dentro del capitulo de metalu!. 

gla (CU!tllNS and GIVEN, 1973). 
Los equipos que actualmente son considerados eficientes en la ex--

plotaclón de pi aceres son los monl tores hldr!ul leos, dragas, motoescrepas

Y similares. 

MONITORES HIORAULICOS. 

Para planear la explotación del mineral de casiterita depositada -

en un placer mediante monitores hldr!ullcos se deben definir los slgulen-

tes datos: 
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- Topograf!a del placer. Sus curvas de nivel son requeridas para -

poder seleccionar los puntos de ataque, los lugares para el arras

tre hldrAullco y el depósito finalmente del material estéril o co

las. 

- Consistencia y granulometrla del material d!!\aluvlOn, as! como su

ley para determinar su valor comercial por unidad de volumen. 

- Gasto de agua necesario y di sponlble para estimar el ritmo diario

de producción. 

Una vez Investigados los datos anteriores, se hace el proyecto para

determinar equipos, tuberlas y obras requeridas para la explotación hldrAul.!_ 

ca del placer. 

El uso de los monitores hldrAullcos predomina en las explotaciones -

a gran escala, cuando es necesario descapotar el material estéril del alu--

vl6n que cubre a los placeres y en las capas que contienen el mineral de ca

siterita. 

El uso del método de explotación de placeres con monitores hldrAul l

eos, siempre y cuando se cuente con yacimientos extensos y potentes; entre -

otras condiciones que deben cubrir estos yacimientos son: que la roca del -

fondo o la base del placer debe tener pendientes del 2 a 6 1 para materiales 

finos y gruesos respectivamente y sobre todo que se disponga con suflclente

agua para usarla a preslOn. 

Los monitores hldrAullcos son dispositivos especiales conectados con 

una tuber!a de allmentac!On en cuyo extremo libre se coloca de un chlflOn o

boqullla de acero que produce el chorro. 
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OESCRIPCION DE OPERACIONES. 

El monitor se fijará ·al suelo con anclas laterales, pero tendrá rno-

vil !dad de 360• en el plano horizontal y 20• en el plano vertical. Al agua

se te da presión mediante bombas, o por columna o altura, estos monitores h.!. 

drAul!cos trabajan a presiones de 5 a 20 kg/cm2• 

Gracias a la presión obtenida por las bombas, del chlfl6n sale un -

fuerte y abundante chorro de agua de al ser dirigido al material de ·aluvión, 

hace que éste sea desintegrado ln-situ, el material del área que ha sido ex

puesta al gran chorro de agua queda susceptible de ser transportado o arras

trado por la misma agua, con la ayuda de la gravedad a través de zanjas, ca

nales y acequias previamente hecha; el mineral es recolectado para su poste

rior concentración gravlmétrtca. 

DRAGADO. 

La draga es una balsa o barcaza de madera o acero estructural, se -

pllede decir es una máquina flotante de excavación continua o intermitente, • 

combinada con una planta de concentración grav!métrlca, provistas de: 

·Draga de almeja o cucharón. 

-Equipos de excavación continua como Rosario de canj ! Iones o rueda -

de canj ! Iones. 

-EqulJJlS de transporte como bandas y canales. 

-Equipos de clasiflcac!On y lavado como tronrnel. 

~Equipos de concentración gravlmétrfca del material de aluvión, • • 

slulces, Jlgs o medio pesado. 
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-Sistema de bombeo y tuber!a. 

-Una planta diese! _generador de electricidad. 

Al Igual que en Ja explotación mediante monitores hldrAullcos, en la 

explotación mediante dragas flotantes ya sea en lagos naturales o artificia

les es necesario contar con cierta información como: la top~grafla y profu!l 

dldad del placer, naturaleza del material de aluvión consistencia y granulo

metrla y la cantidad de agua disponible. 

Las dragas se utilizan siempre y cuando se requiere explotar el pla

cer a gran escala y se cuenta con placeres potentes y extensos, bajo un lago 

natual o artificial; estos placeres también deben cumplir con la condición -

de que el material contenido en él, no esté cementado y no debe contener - -

abundancia de rocas grandes. La pendiente de la roca del fondo o la base -

del placer no deberA exceder en mAs del 2 i procurando que ésta sea casi ho

rizontal. 

El agua es un factor Importante ya que se debe contar con la cantl-

\fad suficiente para formar un lago artl fiel al y a su vez reponer el llquldo

que se pierde por percolacl6n. 

DESCRIPC!ON DE OPERACIONES. 

Se forma un estanque o lago artificial donde la draga flota y reali

za sus operaciones; este lago. si es artificial, avanza conforme se lleva a

cabo la explotación. 

La draga avanza sobre el lago a medida que va excavando por delante 

y en la parte posterior descarga el material no utilizado o ganga, y con él-
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mismo va rellenando las !reas o huecos que deja al avanzar. 

La excavación del placer cuyo material se encuentra depositado en el 

fondo o al frente del lago artificial, se lleva a cabo por medio del traba

jo realizado por un rosario de canjilones: el canjilón una vez que se en--

cuentra en el fondo, excava y llena su cucharón con el material de aluvlOn

para después transportarlo a la superficie y depositarlo en la tolva de al

macenamiento. Los canj ! Iones de las dragas tienen una capacidad de 42 a --

560 litros cada uno y la velocidad media de operación de 21 a 24 canj ! Iones 

por minuto. Una draga puede excavar desde 8" hasta 160" por debajo del es

pejo de agua. 

El proceso de clasificación se Inicia una vez que el material se e!)_ 

encuentra en la tolva de recepción, de ésta pasa a un trOlll1lel, el materlal

que contiene los valores por recuperar, las arenas y gravas hasta V2", pasa 

a través de las mallas: posteriormente, es descargado sobre slulces, jlgs,

mesas concentradoras o tambores de medio pesado donde se lleva a cabo la -

concentración gravlmétrlca y el material grueso que no pasa el tromnel, que 

se ha anal Izado como estérl 1, descarga a una banda transportadora Instalada 

sobre una pluma Inclinada, que lo acarrea y descarga en la parte trasera de 

la draga. El tamano medio de los minerales valiosos, Incluida la casiteri

ta, se recupera en los j lgs. 

El uso de estas dragas se ha expandido en todo el mundo, una de sus 

aplicaciones Importantes ha sido en el continente asiático y a contlnuaclOn 

se da una referencia de esta apl lcaclOn en Tailandia. 

Los pequenos mineros Thal. reglón al sureste de Asia, usan las dr!-
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gas como método de explotacl6n para extraer el estano acumulado en depósitos 

acu!feros. Existen en operación alrededor de 300 dragas y sus tamanos son -

11111y variados dependiendo del tipo que sea la barcaza; estas dragas pueden -

ser de simples a compl !cadas contando con equipos de corte y succlOn, adl!lll~s 

de estar provistas de lo último en procesos primarios de clasif!cacl6n gravl 

métrica como son: jigs hldr~ullcos, ciclones y también pequenas bateas a bor 

do para el tratamiento de la mena de estano. En algunas operaciones se sl-

guen usando simples dragas con mangueras de succión de 100 mm de d!4metro -

Que son controladas por buzos en el fondo. 

A algunas millas de Natal, se localiza la zona minera de Bllllton -

Tailandia; esta zona es explotada mediante el sistema de dragado, y son uti

lizadas dragas de succ!6n. Tienen un alcance de dragado de hasta 24.4 me--

tros y esUn equipadas con tuberla de succión y descarga de 26". Su capaci

dad de dragado es de 5429 m3 /hora de agua a una profundidad m~xlma, mientras 

que de estos 542903 , 604 m3 son de sólidos recuperados con una relación de -

11.2 i de lodo. 

Cuentan a bordo con una planta de concentración primaria que tiene -

el siguiente equipo: cribas vibratorias, jlgs primarios, secundarlos y ter

ciarios, un espesador y un tanque para el almacenamiento de los concentrados 

obtenidos en el proceso. 

En el periodo de lluvias, alrededor de 2 meses, se ut!l Iza un arre-

glo de 5 anclas denominado "Arbol de Navidad", su principal función es de -

dar estab!l ldad a las dragas durante el mal tiempo para proseguir sus opera

ciones Ininterrumpidamente. 
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El desplazamiento de las dragas es de 100 en 100 metros y general--

mente cubre periodos de operación de 8 meses al all<l. Se dragan aproxlmadame!!_ 

te 2'880,000 m3 de material sólido por cada draga con una producción de 530-

m3/hora, la ley promedio es de 0.47 kg de estano por m3, produciendo aproxi

madamente l, 111 tone ladas métricas de estaño por ano durante los 80' s. 

Estas dragas, tienen servicio y mantenimiento por medio de un remol

cador y un barco de servicios generales que se encargan de proveerlas de - -

agua, aceite y refacciones en general para un d!a completo de labores. He-

d!ante un barco auxiliar se transporta concentrado en forma de slurrles o -

pulpas al poblado de Phuket. Este barco tiene una capacidad para transpor-

tar 60 toneladas de slurr!es, pero por razones de seguridad y establ lldad s~ 

lo son transportadas 40 toneladas con un promedio del 30 al 40'1 de· estano en 

e 1 concentrado. 

La planta de concentración primaria de las dragas esU capacitada P! 

ra producl r concentrados de mayor ley, pero en la actua lldad se cuenta con

el pel !gro de robo de los efflbarques de estano por lo que se cons lderó más -

seguro transportar concentrados de menor ley, pese a lo cual se cuenta con -

proteccl6n durante todo el trayecto. 

En BI 11 lton Tal landla se opera una planta de procesamiento de estano 

por gravedad, produciendo un concentrado con el 98 '1 de estano. El proceso

Incluye cribado, separación por grave~ad en jlgs, molienda. claslflcacl6n en 

mesas vibratorias para posteriormente pasar a una separación magnética. El -

producto ah! obtenido es enviado a una reflnerla en Tailandia que es la mAs· 

grande del pals, para producir estano met!llco, en total se tienen 3 refine-
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rlas repartidas en todo el terrl torio; la fundición anterlonnente menciona

da, también es una de las mas Importantes a nivel mundial contribuyente con 

un 15 '.t al total mundial de la producción de estano metal leo. 

En Burma, se encuentran grandes depósitos de estano combinado con -

tungsteno, los depósitos son de tipo de placer donde se encuentra como mln! 

ral de estano ónicamente la casiterita. La mina de Mawchl llegó a ser la

mina mas grande del mundo teniendo un yacimiento de depósito aluvlonal lod.Q. 

so, la relación estano-tungsteno es de 2 a l, la mena tiene un contenido de 

0.97 '.t de estano y 0.52 '.t de tungsteno. 

Helnda se encuentra a 40 km de Tabol, es un yacimiento de estano -

aluvlonal que tiene un contenido de casiterita de 0.69 '.t, la pecul larldad

de este depósito es que .la casiterita se encuentra en fonna de conglomera

dos y su concentración es por medios gravlmétrlcos. 

Dentro de esta provincia metalogenlca hay muchas pequenas minas -

que juegan un papel muy Importante dentro de la producción de estano de e~ 

te pals, en los anos BO's se han abierto otras minas en Tenasserlm con bu! 

nos contenidos de estano y tungsteno, alln se tienen locallzados algunos Y! 

cimientos ricos que todavla no son explotados. 

b). EXPLOTACION A CIELO ABIERTO. 

"Una mina o tajo a cielo abierto es una excavación hecha en la su

perficie terrestre para poder extraer minerales ótl les o comercialmente -

aprovechables, para este fin; también es necesario eventualmente remover -

grandes cantidades de material estérl l o tepetate" (GOMEZ, R. o., 1985). -

Esta es comunmente la definición que dan algunos autores cuando se trata -
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de describir una mina superficial o tajo a cielo abierto, para el caso tlp,!_ 

ca del estano esta definición no serla del todo correcta ya QUe los yacl--

mlentos de estano Que contienen co:nunmente casiterita diseminada se encuen

tran no solo cercanos a la superficie sino Que afloran en el \a, tal es el -

caso de los yacimientos de fonnacl6n de lgnlmbrltas, QUe se explotan prlnc,!_ 

pa\mente sobre la superficie del terreno. 

El tener este tipo de yacimientos generalmente Implica el tener muy 

poco material estéril Que remover, lo Que trae consigo menores costos de -

producción y una recuperación de casi el 100 i del material contenido en el 

depósito minera\. 

Con los yacimientos de éste tipo se puede emplear la mlner!a a cie

lo abierto, ya sea en un banco o en bancos múltiples. El uso de uno de es

tos métodos depender! de dos factores Que son: la altura total del yacl--

mlento, el tipo yJo tamano del equipo de perforación y cargado. En general 

a mayor altura de los bancos corresponde una mayor eficiencia de la perfor! 

cl6n y rezaga:b, debido a que se tienen menores costos por tonelada quebrada

y rezagada, asl una vez que se tiene la altura total del yacimiento, se de

tennlna si la operación se har! mediante uno o varios bancos; a contlnua--

cl6n se d! una breve descripción de ellos. 

EXPLOTAC\ON A CIELO ABIERTO MEDIANTE UN BANCO. 

Se llama asl cuando la explotacl6n se lleva a cabo en un s6\o nivel 

de explotación, la altura de dicho banco varia de 12 a 25' para roca poco -

estable y roca firme respectivamente, la produccl6n depender! de la capaci

dad del equipo asl como del ne.mero de puntos de ataque en el banco; para el 
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tipo de yacimiento aquf presentado puede tener dos puntos de ataque como -

se muestra en la secuencia de la figura V. l. 

BARRENAC 1 ON. 

En cualquiera de los puntos de ataque se empieza por la barrena--

cl6n. La selección del dl!metro de barrenaclón depende en gran parte del

tipo de roca que se tiene, de la producción deseada y del tamano de frag-

mentacl6n requerida. La mayor fa de las grandes operaciones a cielo abier

to han adoptado dl!metros de entre 7 7/8" y 12 1/4" de dl!metro, las oper! 

clones medianas utl 1 izan di!metros entre 6" y 7 7 /8" y la operación mas p~ 

quena cuenta con dl!metros de 2Y2" a 6" (MANUAL PARA EL USO DE EXPLOSIVOS

OUPDNT, 1983), 

Existen varios criterios para la selección del diámetro de la ba-

rrenaci6n, entre ellos el que dice que el tamano de fragmentación tiende -

a Incrementarse cuando la relación entre la profundidad del barreno y el -

dtametro de éste es menor que 60. 

También se maneja otro criterio que depende del tipo de roca. Pa

ra rocas duras es usual que se den barrenos con di!metros pequenos de 2V2" 

a 6" con una plantllla de barrenaci6n relativamente cerrada, esto es que -

el espaciamiento entre barreno y barreno y entre linea y linea es de 6 a -

12' y su profundidad variara segOn la altura del banco. Por el contrarl.o, 

para volar rocas menos duras se usan d!!metros de barrenacl6n m!s grandes

de 9" a 12" y su plantilla de barrenacl6n es m!s amplia, tanto en el espa

ciamiento entre barrenos como entre lineas, siendo éste de 30 • a 50'. 
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Existen varios tipos de plantillas de barrenacl6n. las mas frecu~ 

te usadas: cuadradas, rectangulares y en 'tres bolillo". 

La mejor distribución de energla para una buena fragmentación de -

la roca se logra con el uso de la plantilla a •tres bolillo". teniendo una 

relación bordo espaciamiento entre 1 y 1.5. Las pi antillas cuadradas y -

rectangulares proporcionan menos cobertura como lo muestra la figura V.2 -

donde se aprecian las !reas de Influencia del explosivo en los barrenos, -

en las plantillas cuadradas se encuentran zonas que no entran en las !reas 

de Influencia de ningún barreno, mientras que en las plantl llas a "tres bQ. 

11 llo" hay un recubrimiento to ta 1 en el banco. 

La plantilla cuadrada tiene igual bordo y espaciamiento; los barr! 

nos en cada linea estan al lneados directamente enfrente de los barrenos de 

la l lnea de enfrente. 

La plantl l la rectangular, tlene un bordo menor que el espaclamlen-

• to, los barrenos de cada linea tienen también alineamiento con los barre-

nos de enfrente. Figura V.3. 

La plantl lla en "tres bol ll lo" puede tener también bordo y espacl!!. 

miento Igual. Sin embargo es mas usual con el bordo menor que el espacia

miento. Los barrenos en fl las alternadas estan a la mitad del espaclamle!!. 

to de la fila de enfrente. Los beneficios reales de una plantilla a "tres 

boll llo", pueden ser menos evidentes en terrenos muy fracturados, donde -

los planos de factura Impiden seriamente el desarrollo de las ondas radia

les. Figura V .4. 
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También con dl!metros pequenos en bancos altos, la barrenaclón s!!.. 

fre desviaciones con resultados en la plantilla en la pata, muy dlferen-

tes a los planeados en la parte superior del banco. Por lo tanto en es-

tas condiciones los resultados de una plantilla a "tres bolillo", pueden

ser superados por la conveniencia de usar una plantilla cuadrada. 

Los factores que Intervienen en los resultados de la voladura son 

los siguientes; segOn el Departamento Técnico de Atlas de México, (1968). 

l. Tipo de roca. 

2. Tipo de explosivo. 

3. Factor de carga. 

4. Factor de energ!a. 

5. Geolog!a estructural. 

6. Slmetr!a de la barrenaclón. 

7. Forma de cebado. 

e. Utilización de retardadores. 

1. Tipo de roca. El comportamiento de las ondas provocadas por -

la detonación de un explosivo en un barreno es diferente para cada tipo -

de roca. La propagación de las ondas es m!s r!plda en una roca dura que

en roca blanda (ver tabla 5.1.). La composición de la roca tiene gran -

Influencia en la fragmentación de ésta. Muchas rocas duras se rompen con 

mayor facilidad que una roca suave. 

2. Tipo de explosivo. Cada explosivo cuenta con caracter!stlcas-
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propias como son: densidad, velocidad de detonación, resistencia al agu~. 

y energla disponible. 

3. Factores de carga. Se define como la cantidad de explosivo -

utll Izado por cada metro cúbico o por cada tonelada de roca y se expresa

en gr/m3 o gr/ton. 

El factor de carga que se utiliza varia según el tipo de roca. P! 

ro aún cuando se trate de un mismo tipo de roca puede variar dependiendo

de: el grado de lntemperismo, la geolog!a del yacimiento o el tama~o del

equipo utilizado en la operación de carga, acarreo y el tamaM de la tri

turadora. 

4. factor de energla. El factor de energla depende del tipo de -

explosivo que se est! ut! l!zando; es Importante constatar que aún con el

mismo factor de Úrga se pueden tener factores de energla diferentes. E~ 

to obedece a la energ!a que proporciona cada explosl vo. 

Este factor se mide en unidades de energ!a por metro cúbico 

(U.E./m3) o unidades de energ!a por tonelada (U.E./ton). En algunas apll 

caclones, puede ser necesario considerar la distribución de energla en el 

barreno cuando las condiciones geológicas del terreno las requieran. 

5. Geología estructural. Las estructuras geológicas tales como -

fisuras, oquedades, fallas. potencia y posición de los estratos. etc., -

juegan un papel muy lmportnte en los resultados de las voladuras, por !o

que deben de tomar las precauciones pertinentes para optimar los resulta

dos. 
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TABLA 5.1. 
VALORES TIPICOS DE VELOCIDAD DE LAS ONDAS "p" Y "S" 

(DEPARTAMENTO TECNICO DE ATLAS DE MEXICO, 1988) 

M A T E R 1 A L VELOCIDAD VELOCIDAD 
m/seg 

(p) 
m/seg 

(S) 

Granito 39D0-6100 2100-3350 

Gabro 6500 3450 
Basal to 5600 3050 
Dllnlta 8000 4100 

Arenisca 2400-4300 900-3050 

Cal Iza 3000-6100 2750-3200 

Lutlta 1800-4000 1050-2300 

Sal 4400-6400 ---
Yeso 2100-3600 1100 

Pizarra 3600-4450 2850 
Harmol 5800 3500 

Cuarcita 6000 ---
Esquisto 4500 2900 

Gnelss 4700-5600 ---
Aluvión 500-2000 ---
Arcll la 1100-2500 580 
Suelo residual o vegetal 150-750 90-550 

Arena 1400 450 

Agua 1450 o 
Hielo 3350 ---
Aire 340 ---
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2.67 

2.98 
3.00 

3.28 

2.45 

2.65 
2.35 

---
2.30 

2.80 

2.75 

2.85 

2.80 

2.65 
1.54 

1.40 

1.1-2.0 

1.93 

1.0 
0.9 

---



En rocas flsuradas las voladuras deben ser planeadas culdadosallle.!!_ 

te tomando en cuenta la magnitud de las fisuras •. normalmente los patrones 

de barrenaclón no deben ser muy amplios, y se deben de utl ! Izar explosl-

vos de baja velocidad y que generen mayor cantidad de gases. Cuando se -

utll izan diferentes tipos de explosivos conviene sena lar que las unidades 

de energla por unidades de peso son Importantes y se deben tomar en cuen

ta al comparar sus efectos. 

En rocas estratificadas las voladuras deben ser planeadas tomando 

en cuenta el echado y rumbo de la estratificación. Cuando la estratlflc~ 

ción tiende a la horizontal es conveniente que la incl !nación de los ba-

rrenos permita atravesar los planos de contacto de los estratos para optl 

mar el fUnclonamlento de los explosivos. Figura V.S. 

Si la estratificación tiende a la vertical es conveniente dispo-

ner las voladuras de tal manera que el barreno rompa en !ngulo recto con

los planos de estratificación. Figura V.6. 

6. Simetrla de la Barrenación. El paralel lsmo entre barrenos as! 

como la simetrla del patrón de barrenaclón son factores que intervienen -

en la homogeneidad de la fragmentación de una voladura. Figura V .7. 

Cuando no se tiene en cuenta este factor los resultados que se es 

peran no podr!n ser homogéneos y pueden presentar, en algunos lugares --

excelentes resultados y en otros muy malos, debido a las diferentes con-

centraciones de carga explosiva provodados por la desviación de los barr_fl. 

nos. Figura v.a. 
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7. Forma de cebado. El cebado adecuado de un explosivo es de vi" 

tal Importancia para obtener una reacción completa del explosivo que se -

est! detonando, tanto en calidad como en cantidad de producto cebante. 

Los cebos son mAs efectivos cuando se colocan de tal manera que -

la onda de detonación de los Iniciadores y de la carga cebo, se dirija en 

dirección hacia donde se desplazará la onda de detonación. 

En la figura Y.9 se muestra la ldentlflcaclOn de los parámetros -

que Intervienen en una voladura a cielo abierto. 

REZAGADO. 

Consiste en levantar el mineral que se encuentra en el banco de -

producción y que fue producto de una tronada. 

El c41culo de las unidades depender! Onlcamente del ritmo de pro

ducción que se requiera de su vo!Qmen y factor de abundamiento. 

ACARREO. 

Al Igual que el equipo de rezagado su capacidad estará determina

da s6lo por el ritmo de producción requerido; el acarreo se refiere al -

transporte del mineral y del estérl l, en caso que haya del banco a la - -

planta de beneficio o a los terrenos o tiraderos. respectivamente, lo nor. 

mal es que se utilicen para el acarreo, unidades con llantas, ya que se -

ha comprobado que son más aptas dada su versatl ! !dad y su gran gama de c_i!. 

pacldades. 
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EXPLOTACION MEDIANTE BANCOS MULTIPLES. 

La explotación a cielo abierto que se hace mediante bancos mQlti

ples es aplicable a yacimientos mayores de 15 metros, dada la configura-

ci6n tlpica de los yacimientos de estano los bancos mQltiples se harlan -

en forma horizontal y estarlan Qnlcamente unidos por la rampa que sirve -

de acarreo. 

Los parAmetros de barrenacl6n, rezagado y acarreo son los mismos

que los ya explicados para la explotac!6n a cielo abierto mediante un so

lo banco. 

Cuando se lleva la explotaclon en bancos mQltiples es más comOn -

tener ritmos de producción mAs grandes ya que en este caso se cuenta con

m!s puntos de ataque. Figuras V.IDA y V.IOB. 

En ambos tipos de explotaclOn, de un solo banco y en bancos mOlt! 

ples, se puede llegar a extraer tonelajes altos aOn cuando la ley de est! 

no sea baja, ya que los costos de operación son relativamente bajos comp! 

radas con la mlnerla subterr!nea y por tanto es posible explotar mineral

de baja ley relativamente y tener tonelajes mayores sin llegar a tener -

pérdidas económicas. 

El tumbe a cielo abierto es m!s ventajoso que el tumbe subterr!--

neo si se toma en consideración los siguientes factores: 

-Mayor flexlbi l ldad de operaciones. 

-Menores costos. 

-Mejores condiciones ambientales de trabajo. 
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-Mayor recuperación. 

-Mejor control de las leyes de estano. 

-Mayor seguridad de las condiciones de trabajo. 

5.2; MINERIA SUBTERRANEA. 

como ya se hizo mención, anteriormente, se emplea la miner!a sub

terr&nea cuando se cuenta con yacimientos cuya profundidad está muy por -

debajo de la superficie. 

En la RepQbllca Mexicana se han encontrado depósitos de estano -

con casiterita; estos depósitos se encuentran en pequenos filones o stock 

-works Que arman en r!ollta. 

Es usual que los filones y vetlllas sean de buenas leyes (0.8 a -

3.5 S de estano) aunQUe potencialmente tienen tonelajes bajos; la mayor -

parte del mineral de estano es explotado por gambus!nos que trabajan con

lllétodos rudimentarios y cuentan apenas con el equipo indispensable como -

son: cunas, palas, marros y ocasionalmente exploshos. La escasa poten-

cla de las vetas o laborlos existentes y su fema Irregular hacen notar -

que es usual seguir los trabajos a r\11\bo de veta con el m!n!mo de excava

ción posible por medio de picos para tumbar el mineral; también se usan -

explosivos cuando se encuentran en zonas profundas ya que los cantos de -

la formación son muy grandes; estos gambuslnos sacan apenas lo lnd!spens! 

ble del material estéril de los respaldos. Cuando llegan agotar el mine

ral a la vista de una excavaclOn pronto la abandonan. Dejan muy poco mi

neral a la vista en las minas abandonadas y casi nada en los terrenos do!!_ 
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de real izan el despunte o lavado del material (FRIES, C. y SCHMITTER, E., 
1948). 

Sólo se desarrol ian trabajos de extracción en pequena escala ya 

que generalmente ·se hacen labrados Irregulares que siguen los enrlquecl-

mlentos de los stock works y formaciones de brecha; en algunos de el los -

se demuestra la persistencia de la mineralización a rumbo y en otras a -

profundidad, aunque se encuentre mineralización a profundidad, las obras -

mineras cuentan con muy poco desarrollo debido principalmente a que los -

gambuslnos cuentan con poco equipo para la explotación a grandes o media

nas profundidades (SMJTH, C.W., GUIZAR, R. y SEGERTRIM, E., 1957). 

Para los gambuslnos ha resultado costeable la explotación de mu

chos de los pequenos yacimientos de estano ln-sltu ya que casi no hacen

uso de maquinaria y explosivos. La explotación se real Iza por excavaclQ_ 

nes angostas en· 1as porc Iones ricas s 1 tuadas entre respa Idos relati vame_!l 

te estériles. Es sumamente pequena la proporción de casiterita dlsemln~ 

da en la roca de los respaldos de las vetlllas, ocupando por lo general, 

una zona angosta Inmediata a ésta. La anchura de la mayorla de Jos labQ_ 

rlos de las minas no sobrepasan la amplitud necesaria para que un hombre 

pase con dificultad por ella, ensancMndose nada mAs donde se han encon

trado bolsas de material rico. 

SI se tiene en cuenta que las vetas tienen casi sin excepción e! 

pesares menores a 25 cm y que en su mayor parte estAn formadas por meras 

Incrustaciones en las paredes de grietas angostas, errAtlcamente lnte--

rrumpidas por bolsa o clavos, se comprenderA que para llevar a cabo una

explotación sistematizada y con la ayuda de maquinaria y equipos propios 
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para chicas o medianas producciones habr! de ampliar el angosto espacio • 

m!s ali! de los respaldos, bajando por tanto la ley del material tumbado. 

Por lo consiguiente debe de tratarse de labrar a un mlnlmo la anchura del 

laborlo, y no ser!n aplicables, como se comprende, los métodos ordinarios 

de desarrollo mediante el empleo de maquinaria, en los que habrla que ex

traer mucha roca estéril. 

El material que se tumba es extraldo mediante un pequeno malacate 

de mano o bien es cargado por los operarlos hasta el exterior, donde se -

quiebra o pepena a mano para lavarse después en una plantilla, constitui

da por una plataforma ligeramente Inclinada, para posteriormente transpor_ 

tarlos hasta las poblaciones vecinas. 

Los defectuosos sistemas de explotación que se siguen han orlgln! 

do que gran ~e de las minas se encuentren aterradas y en malas condl-

clones para proseguir trabajos. En caso de querer continuar la explota-

clOn de esta minas en el tnrlscurso del tlempo es de recomendarse le slstit 

matización de los procedimientos de explotación que se siguen, para mejo

rar y conservar las obras de extracción como son tiros y niveles, ya que

al volver a explotar algunas minas que se hablan abandonado anteriormente 

por falta de mineral, se han encontrado excepcionalmente nuevos clavos de 

mineral. 

Hay pocos datos acerca de la producción de estano, as! como de la 

ley de las menas procedentes de los yacimientos explotados en escala algo 

mayor a la ordinaria. Los datos obtenidos bastan de cualquier manera, P! 

ra demostrar que no ha sido costeable en nlnglln caso el tipo de explota--
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clOn por mlnerla subterránea ya que comp.irando los métodos de minado que

prevalecen a nivel nacional con los métodos mecanizados de explotaclOn a

gran escala de los dem!s minerales, es de dudarse que mediante algún nue

vo método se consiga reducir los costos de minado del estano en vetas, 

stock-works y en general cualquier método de explotac!On subterránea. 

Algunos yacimientos de Zacatecas tienen buenas leyes, por ejemplo 

se cuenta con depOsltos como "El LeOn", que alcanza hasta 3.7' de estano

en formaciones de vetlllas, al Igual que éste existen otros yacimientos -

con diversos tipos de cuerpos como son: diseminados, relleno de fisuras.

etc., pero la desventaja es que se cuentan con tonelajes bajos de aproxi

madamente 80,000 toneladas que no son econOmlcamente explotables si se -

analiza que el yacimiento sOlo tendrla vida de un ano si se tuviera un -

ritmo de producclOn de 220 ton/d!a. EconOmlcamente no serla explotable -

dados los costos que se tendrlan por las obras de desarrollo y explota--

clOn. Existen algunos otros yacimientos que cuentan con tonelajes más -

grandes pero su ley baja considerablemente a 0.3271 de estano (VAZQUEZ,-

T. R., 1990). 

La explotaclOn subterránea sOlo tiene Importancia a nivel mundial 

en Bolivia. En las restantes zonas mineras Importantes se han explotado 

algunos filones. A estos filones se llega por el método usual de tumbe -

sobre carga. Los depOsltos de Bolivia forman vetas estrechas y complejas 

en mezcla con minerales de cobre, plomo. bismuto, arsénico y azufre, en -

algunos casos wolframio; dichos depOsltos requieren de costoso laboreo y

costoso sistema de concentraclOn, lo cuál unido a los elevados gastos de-
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transporte hace que Solivia sea el productor Importante de m!s alto costo

de operación a nivel mundial. 

La mina de estano m!s lt:1p0rtante y grande de Bolivia, Huanunl se -

encuentra a 100 km al sureste de Oruro en el centro del cinturón bOllvl! 

no de estano. 

Huanuni es la mina lll!s rica de CocilbOI y ciertamente la mina de

estano m!s rica del r:iundo. Esta unidad habla suspendido sus operaciones

por la crisis mundial de estano que hube en 1986, cuando el precio del e1 

tano bajó a 2.57 dolares/libra; durante este cierre la unidad tuvo pérdi

das por 2 1>lllones de dólares. Mora vuelve a la producción con 1,000 t!!_ 

neladas diarias. Su ley prOCledlo es buena, 1.7 \de estano, y puede lle

gar a alimentar a la planta mineral con ley de 2.5 \ ya que existen cla-

vos ricos con leyes de hasta 3.5 I'. de estano. 

Se tiene progralMd& una producción de 300 toneladas mensuales de

concentrado de estano. 

En el periodo en Que esta unidad estuvo fuera de operación y pro

ducción se hicieron desarrollos en las !reas superiores de la mina y se -

realizó exploración en los niveles profundos; en dichos niveles, la expl2. 

ración ayudó a Identificar que existe mlnerallzacion con leyes m!s altas

que el 3.5 \de estano. Actualmente se est!n realizando programas de ex

plotación, con todo esto se ha detemlnado Que Huanuni tiene un futuro -

muy próspero. El desarrollo de la mina est! en pleno avance y se recons

truyó completamente la concentradora. 

El depósito est! formado de cuarzo-casiterita en un anticlinal de 
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rocas sedimentarias sobre un lntrus!vo. 

Las vetas que estan asociadas a fracturas, causadas por el plega-

ml.ento de las rocas sedimentarias son muy cortas tanto en ancho como en -

largo, tienen un buzamiento de 70 a so• y son generalmente de 0.6 a 1.0 ~ 

tras de ancho, aunque en ocasiones pueden llegar a 2.00 metros. El minado 

se realiza en dirección de las vetas. 

Cuenta con un nivel principal, tiene dos tiros casi verticales, -

Prometedora de 160 metros y Cruz de 240 metros, que d3n acceso a niveles -

mas profundos; el 60 1 de la producción total de la mina proviene de estos 

niveles. 

El !rea de mineral lzación y el ancho de las vetas aumenta a mayor

profundidad, esto augura un próspero futuro para la unidad, si todo esto -

se confirma, tanto l~.s reservas como las leyes aumentar!n y la mina ser! -

mAs rica. 

Los niveles principales tienen una separación de 40 metros, el mé

todo de minado es el de tumbe sobre carga que a continuación se describe. 

a) TUMBRE SOBRE CARGA (GUERRERO, L.E., 1965). 

Apl !cabi !!dad. Para vetas de potencias variables (de 2 a 10 me,-

tros) con inclinaciones mayores a 50•. La mlneral!zaclón deber3 ser lo -

suficientemente consistente para autosoportarse; los respaldos deben ser

medlana firmeza por cuestiones de seguridad y ev ltar también la dlluclOn

cuando se esté vaciando el rebaje. 

Obras de preparación. Existen dos variantes: una empleando pa--
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rrlllas y chutes, la otra es enpleando cruceros para rezagar con pala - -

neum!tlca. 

Para el primer caso y una vez bloqueado el cuerpo a explotar. es

necesarlo colocar primeramente un subnivel 4 metros arriba del nivel al -

al to y a rumbo de veta, enseguida se cuela un segundo subnl vel 4 metros -

arriba del anterior también a rumbo de veta y descubrlendola en su total.!. 

dad. 

Se cuelan los contrapozos del chute (un total de 5 por rebaje), -

separados unos 20 metros entre si del nivel lnferlor al primer subnivel y 

se Instalan las parrll las. De ésta se cuelan los contrapozos al segundo

nlvel desde donde se !niela la explotación. Al centro del rebaje se cue

la un contrapozo para explorar la veta y servir de ventllacl6n. 

La segunda variante es muy similar a la anterior, en muchas de 

las operaciones, por lo que únicamente se mencionaran las dlferenclas - -

principales. Se empieza colando un contrapozo en un extramo del rebaje y 

que servir! de acceso al subnivel 4 metros arriba del nivel; este contra

pozo se aloja al alto de la veta. A contlnuaclOn se cuela el primer cru

cero a una dlstancla de 10 metros del contrapozo, con un desarrollo de 6-

metros hacia abajo y una sección de 3.0 x 3.0 metros; estos cruceros se -

dan cada 20 metros y a contlnuaclOn se cuela el otro contrapozo extremo -

para el camino a 10 metros del último crucero. 

En el fondo de los cruceros y con una sección Inicial de 1.5 x -

l.5 metros se cuelan contrapozos para chorreaderos, buscando la veta para 

Ir en ella antes de llegar a la elevación del subnivel; el primer trueno-
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se· da horizontalmente para que la carga no Invada el crucero; los siguien

tes truenos en esos chorros ya pueden darse a 45• y con secciones mayores

pues se deber! formar un embudo para el mejor deslizamiento del mineral 

quebrado. A continuación se cuela el subnivel descubriendo la veta. 

Obras de explotación. A partir del subnivel y en un extremo del -

rebaje se Inicia el tumbe en forma horizontal y se extrae del chorro co--

rrespondlente un tercio del tonelaje tumbado y se trata de que el punto -

m!s alto del rebaje sea la salida del aire para ventilación; deben también 

Irse colando los caminos laterales y avanzarse junto con el rebaje. En -

los lugares del rebaje donde la consistencia de la roca es débl 1 se dejan

pllares para soportar el alto. La recuperación es de 80 a 90 \, tiene se

guridad media y buena ventilación. 

VENTAJAS. 

a) Se pueden explotar yacimientos de diversos tamanos. 

b) Se requieren pocas obras de desarrollo, por lo que éstos costos son b! 

jos. 

c) No se requiere el uso de madera en el lugar de trabajo debido a que -

los respaldos se sostienen solos. 

d) No hay necesidad de mover el material tumbado (no hay traspaleo). 

La extracción del mineral se harA por gravedad. 

e) Los trabajos de tumbe se hacen sobre piso seguro, el cual es proporcl!!. 

nado por la carga que permanece en el rebaje. 
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f) Pueden trabajar slmultaneamente un gran número de hombres que depende

r! del tamano del rebaje. 

g) Se obtiene una buena ventilación y en forma fAcll, la circulación de -

aire por los contrapozos laterales, por lo que el costo de ésta es ba

jo. 

h) Es un método barato con una recuperación aceptable del SO al 90 'l. 

DESVENTAJAS. 

a) Aunque el rebaje puede ser llevado rApldamente a la fase de producción 

solamente se dispone de un tercio de la mineral quebrado de Inmediato, 

b) Se mantiene gran cantidad de material quebrado dentro de al mina dos -

tercios del tumbado, por tanto, queda dinero Inactivo sujeto a las va

riaciones del mercado. 

c) SI las paredes durante la explotación llegan a aflojarse o tornarse no 

consistentes, la carga se ver6 diluida durante la extracción del mine

ral. 

d) Hay pocas posibilidades de hacer una clasificación entre mineral, mln~ 

ral pobre y tepetate. Debido a que si se dejan como pilares "caballos 

de tepetate" podrlan ocasionar un encampanamlento de la carga. 

e) Las caracterlstlcas flslcas del mineral deben ser tales que permitan -

extraerlo con facll ldad una vez tumbado. Los materiales que se apelm! 

zan considerablemente después de tumbados, no pueden ser explotados -

por éste método. 
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f) Cuando se uti llzan chutes, es necesario tener carga no muy gruesa para -

evl tar los encampanam!entos en los mismos. 

g) Cuando los echados de la veta tienen una disminución puede complicarse -

considerablemente la extracción del mineral. 

h) SI hay cambios en las caracterlsticas flslcas del mineral y roca encajo

nante, se hace necesario un cambio de método. 

1) Es dificil mantener limpios los caminos durante el acarreo as! mismo los 

caminos laterales de anillado, a medida que se suben se pueden cerrar. 

j) SI el lugar es húmedo, el mineral se oxida y posteriormente esto afecta

ª su proceso de beneflc io. 

k) En vetas muy anchas, si llegan a presentarse zonas fracturadas o debili

tadas, llegan a ocurrir desprendimientos bruscos haciendo Inseguro el -

trabajo. 

En esta mina, Huanunl, se emplean locomotoras eléctricas para 1 le-

.var el mineral a la quebradora. En la planta concentradora se ha Instalado 

una nueva concentradora por gravedad. La concentradora es la tlplca cons-

trulda en una pendiente para tener la mayor ventaja de gravedad, la planta

se ha estado reconstruyendo, tienen nuevos j lgs, mol lno de bolas, mesas CO!). 

centradoras, sin embargo se sigue con el tradicional método de concentra--

clón por gravedad. 

la mina Hunaunl puede ! legar a producir 400 toneladas de estano por 

mes. 

En las figuras V.11 y V.12 se muestran esquemas del sistema del 

tumbe sobre carga. 
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6.-METOOOS DE BENEFICIO. 

El mineral de estafto, que se presenta principalmente en forma de ca

siterita impura proveniente de diversos tipos de yacimientos o dep6sltos de 

placer se benefician por medios mecánicos o de concentracl6n gravimétrlca ,-

aprovechando su gran densidad para la separaci6n de Impurezas por medio de -

mesas vibratorias, jlgs, medio pesado o simplemente por tratamientos de lav! 

do en tanques asentadores, canalones y hasta en bateas. 

Los minerales de estano provenientes de vetas son reducidos al tama

no necesario por métodos convencionales de trlturaci6n y mol tenda, eventual

mente hasta el tamano de 20 mallas para lograr su ltberact6n; el concentrado 

que resulta es, generalmente de menor grado (60-70 \ de estano) que los con

centrados provenientes de dep6sitos de placer. Cuando estAn presentes los -

sulfuros. se el !minan· por flotact6n o por separact6n magnética. 

La recuperact6n de estano es del rango de 50 a 80 \ debido a que la

cas\tertta proveniente de vetas y de dep6sitos de placer estA finamente dis

tribuida. 

El concentrado de casiterita proveniente de dep6sitos de placer es -

casi puro por lo que es reducido fAcilmente. La casiterita se reduce a est! 

no por calentamiento con carb6n a una temperatura de 1200 a l300•C. Algunos 

minerales de veta contienen como impurezas sulfuros que deben ser el !minadas 

antes de fundirlos, esto se logra por tostact6n de los concentrados de esta

no con o sin fundente seguido de un tratamiento con actdo o agua. 

El proceso para la obtenci6n de estano metal tco conttnGa con una se

rie de fusiones o reftnact6n ya que la mayor parte del metal obtenido por r! 
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ducclón de concentrados y de escorias, contiene algunas Impurezas que fueron 

reducidas junto con el estano, las cuales deben ser eliminadas para que el -

estano tenga el grado de pureza que requiere el mercado. 

6.1. TRITURACIOH Y MOLIENDA. 

La sección de triturado tiene como finalidad principal reducir el t! 

mano del mineral proveniente de los cuerpos primarios como de los depósitos

de placer. La quebradora primaria se usa para la primera reducción del mio! 

ral; posteriormente es clasificado e.o una criba donde los fragmentos que ne

cesitan reducirse de tamano, son descargados a la quebradora secundarla que

opera un circuito cerrado con la criba vibratoria para as! asegurar una ali

mentación uniforme a la sección de molienda (OTERO, R. E .. ¡g69). 

la molienda se lleva a cabo con un molino de bolas que trabaja en -

circuito cerrado con un ciclón hldr&ullco; de este proceso se obtiene un -

producto de aproximadamente -20 mallas para tratamiento en las mesas - - -

Wllfley subsecuentes, con el cual se reduce al mlnlmo el exceso de molienda 

de la casiterita. 

En el ciclón hldr&ul leo, en condiciones constantes de presión y de!!, 

sldad de pulpa se logra la clasificación de las partlculas formando dos as

plrales encontradas, una exterior de flujo descendiente que arrastra part!c!!_ 

las gruesas +20 mal las y otra espiral Interna de flujo ascendente que arras

tra las partlculas finas -20 mallas. Las fracciones grandes (+20 mallas) r! 

gresan al molino de bolas; las partlculas -20 mal las son al !mentadas a las -

mesas para lograr una mejor eficiencia en la concentración. Los concentra-

dos o part!culas pesadas provenientes de estas mesas de concentrac!On son --
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\\mplados en mesas subsecuentes. 

a). CONCENTRAC\ON 

Mesas concentradoras. 

La moderna mesa de choque es un tablero concentrador con ranuras 

Ideado para la descarga continua del concentrador por el movimiento mec!nlco 

del tablero (ENCICLOPEDIA OE TECNOLOGIA QUIHICA, l962). 

Otro perfeccionamiento es un sistema para suministrar una corriente

continua de la pulpa sobre el tablero y lis tones de madera sobrepuestos de -

diferentes dimensiones y que aumentan en su longitud, cuya altura varia en-

tre 13 11111 en el e•tremo de la cabecera y 4 11111 o menos en el punto en que si

gue el tablero liso. La m!qulna. combina las ventajas de la c\aslflcaclOn -

gruesa y de la superficie lisa para la concentraclOn. 

Los choques son producidos por un mecanismo impulsado por un motor.

por lo general del tipo de biela y palanca acodada. Los golpes son rApldos

y alternados, que aceleran r!pidamente a las partlculas en una dirección y -

en la otra, y dichos golpes se ap\\can en la dirección de las ranuras y en -

angulo recto con el movimiento de la pulpa. El principio de la pellcula en

movimiento y el de la sedlmentaclOn estorbada por los listones, se comp\eme!!. 

tan por un movimiento lateral de las partlculas, cuya magnitud es proporcio

nal al peso y tamano de éstas. 

El tablero propiamente dicho tiene un tamano que varia entre 3.60 y-

4.80 metros de largo por 1.20 a 1.80 metros de ancho. Est! cubierto de ll-

nOleo o caucho, al cual estan pegados los listones a una distancia de 25 a -
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36 nrn unos de otros. El material llega al tablero por ranuras o agujeros -

en un trozo corto de canal que hay en el extremo superior de la cabecera. -

Más alU de este punto, un canal distribuidor de agua de lavado llega hasta 

el extremo de descarga de la mesa. El tablero estA soportado de modo que -

puede Inclinarse en sentido transversal aproximadamente 10• con respecto a

la horizontal y puede real izar un movimiento alternativo en dirección long.!_ 

tudlnal. 

La pulpa que contiene la mezcla de part!culas que llegan al tablero 

son sometidas primero a la acclon concentradora de los listones, por medio

de la cual· 1as partlculas pesadas forman una pe! lcula en el fondo y las 11· 

geras son arrastradas por el agua de lavado sobre el borde de los l lstones; 

las capas mh pesadas se mu_even lateralmente a lo largo de las ranuras por

el efecto de los golpes. 

El uso de serles de l!Stones orientados en direcciones dlferentes

facl litan la acción de limpieza. Las partlculas toman una trayectoria que 

es la resultante de la fuerza del agua de lavado en dirección longltudlnal 

y la aceleración mecAnlca del movimiento de golpes que tiende a moverlas -

en ángulo recto a través del tablero. Las partlculas ligeras son afecta-

das en mayor grado por el movimiento transversal y se mueven mAs lejos a -

lo largo del tablero mientras que las part!culas pequenas y pesadas son ~ 

nos afectadas y su trayectoria se aproxima mas a una linea recta; el resu!. 

tado de esto es que las parttculas se desparraman en forma de abanico for

mando zonas de mineral que, a medida que caen sobre el borde de la mesa, • 

se recogen por separado en canales estacionarlos. 
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La capacidad de las mesas de clasificación de tamano normal varia ...: 

entre 22.5 toneladas en 24 horas para material de tamano medio y 90 tonela-

das en 24 hOras para materiales gruesos; pero en el trabajo de limpieza de -

materiales finos qulz! el mblmo sea 9 toneladas. o menos, en 24 horas. 

La tabla 6.1. (ORNELAS, T. J., 1986), muestra algunos valores carac

terfstlcos y parametros óptimos para la separación gravlmétrlca de minerales 

de estano, 11qlframlo y minerales semejantes. 

Existen otros medios de concentración gravlmétrlca, algunos ya han -

caldo en desuso, otros son utilizados actualmente gracias a su Optima opera

ción. La descripción de algunos de estos métodos se da a continuación. 

BATEA. 

La batea es un trasto circular de acero o madera, ademas de la batea 

se usa pico y pala como herramientas adicionales. Para hacer una tentadura

en batea se procede a hacer lo siguiente: Se desmenuzan a mano las gravas -

y a·renas de casiterita con la batea sumergida en el agua; a la batea se le -

Imprime un movimiento giratorio para que se asienten las partlculas m!s pes! 

das y se vayan con el agua, las más 1 igeras. 

Un sólo hombre puede lavar 764 litros de material de aluvión en 10 -

horas. 

CANALONES HlDRAULICOS, SLUICES. (GOHEZ, R. D., 1985). 

Son cajones en forma de canal generalmente de madera, que sirven pa

ra lavar y concentrar por gravedad y con agua corriente el mineral de caslt~ 

rita contenido en un placer. 
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TABLA 6.1. 
PAAAMETROS PARA LA SEPARACJON GRAVJMETRICA DE MINERALES DE ESTARO. 

(ORNELAS. T. J., 1986) 

P A R A M E T R O S MESA MESA 
ARENA GRUESA ARENA FINA 

RelaclOn ancho: largo de la mesa 

Desl tzamlento 

No. de deslizamientos 

tncl lnacl6n de 1 a mesa 

ElevaclOn Longitudinal 

de la mesa 

RelaclOn volumétrica 

grados 

... 

en la allmentaclOn sólido/liquido 

Relacl6n volumétrica sOl Ido/liquido 

cantidad de H2o en el flujo 

transversa I 

Altura del rlffle del lado m 

de accionamiento 

Distancia de los rlffles m 

Al lmentaclOn t/hr 

DE 1 A 3 mm 

2.5 

16-26 

200-270 

4-10 

20-30 

3.5:1-5:1 

1: 1-1.5: 1 

26-18 

30-45 

4-2 

DE 0.2 A 1 

1.8 

12-18 

270-320 

2-4 

10-20 

3.5:1-4:1 

1.5: l-1 

18-12 

25-40 

2-0.9 

mm 



Los rlffles o listones se colocan transversalmente en el fondo de -

los cajones. para detener partlculas gruesas o pesadas a lo largo del canal. 

Para retener partlculas pequenas, se coloca un recubrlmlento en el fondo -

del canal de material poroso de gOlllll donde las partlculas pesadas son rete

nidas (ORNELAS, T. J., 1986). Los principales objetivos de los rlffles son 

los siguientes: retardar el movimiento de la pulpa para que las partlculas 

mas pesadas se asienten, formar trampas para retener la casiterita y produ

cir remolinos que clasifiquen por tamanos los materiales atrapados entre -

los rl ffles. 

CONCENTRADOR EN ESPIRAL HUMPHREY. 

La espiral Humphrey consiste en 5 o 6 vueltas de un conducto de - -

sección transversal semicircular modificada. Esta fabricada de hierro fun

dido, recubierta o no de caucho; tiene una altura de 1.90 metros y un di!~ 

tro de 60 centlmetros. La mezcla de sólidos y agua se Introduce por la par. 

te superior en una caja de alimentación y al correr Mela abajo las partlc!! 

las mas pesadas se concentran en una faja a lo largo del lado Interior de -

la corriente. Unos portl llos con partidores ajustables para sacar los pro

ductos pesados estan colocados en el punto m!s bajo en la sección transver

sal del conducto. Cada abertura se conecta por debajo una manguera que 11! 

va el concentrado y el producto mediano a una tuberla central colectora. 

Un pequeno conducto paralelo al canal principal suministra agua pa

ra arrastrar la ganga fina separ!ndola del concentrado y enviarla a las co

las. Los minerales ligeros son arrastrados por el agua·que circula r!p\da

mente en el canal y son descargados en el extremo de la 6ltlma vuelta de la 

espiral. 
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El concentrador funcioan enteramente por la acción de la gravedad -

y no contiene piezas mec!nicas; Ja separación de los componentes pesados 

del material se realiza en gran parte por las fuerzas centrifugas. 

PROCESO DE FLUJO PULSANTE HIORAUL!CO. (DRNELAS, T. J., 1986). 

En este proceso se fonnan capas de partlculiis a través de un flujo

puJsante, de acuerdo a su densidad tamano y fonna de la partlcula. 

En las figuras VI.! y Vl.2 se observa la parrilla uti 1 izada para 

la separación a través de Ja cual, el fluido, agua y/o aire, se introduce-

en fonna intennitente de acuerdo al sentido de las flechas. 

En Ja figura VI.JA la carga se sumerge y se eleva en un fluido en -

reposo, mientras que en VI .38 el fluido es Impulsado para separar partlcu-

las en reposo. 

Los parámetros Importantes son: densidad, distribución del tamano

de partlcula de la al imentaclón y su forma, tipo de flujo e Intensidad del 

flÜido a través de las capas de partlculas, frecuencia de pulsaciones, 

6.2. FUNDICION DEL ESTAllO. 

El concentrado de casiterita proveniente de depósitos de placer es 

casi puro por lo que es reducido facilmente en la fusión reductora. 

Algunos minerales de veta contienen impurezas en fonna de sulfuros 

como plomo, bismuto, antimonio, zinc, cobre, fierro frecuentem@nte asocia

dos a la casiterita, estos elementos interfieren en la reducción y son co!!_ 

siderados como contaminantes del estano, por lo que es necesario hacer una 

186 



"' ... 

SEPARAC 101 GRAY lllETR 1 CA POR flUJO PUlSAWTE 

A-~ ~.el~---
F{!; ~· • L 

+-+·+f ~p 
St FI 

Al AlllltNTACIOI 
L l PRODUCTO l l GERO 
fl FLUIDO 
Pl PRODUCTO PESADO 
Fl FUERZA DE GRAVEDAD 
ST PARRILLA 

11nvro<•M~ 111c1,.., AllTONIJ!A oc ME11co. 

FACIUAD DE lllGC"IERIA. 
FIG. Yl. l 
SEPARACIOll GRAYlllCTRICA 
A8AO R.V. W.RTINEZ R.S. 
BUSTOS R.11.f. RIOS V .J.R. 
C0R0MA G.J .A. SOTO P.E.A. 

ORJiElAS l .J. TESIS PROfESllJIAI. 1991 



A) ALlllEUACIOI 
1) LECHO PE llEDID PESADO 
U PIODUCTO L 1 GERO 
P> PRODUCID PESADO 

CUBA VIBRADORA 

SI AllllEUACIOI DEL llEDIO PESADO 
11) AGUA 

ORNEl.AS T.J. 

...=.:;,:;:::;;:""T"'"""'""'"""~-.. 

~ 

llllYERSl!Wl MCIUIW. AUTllll.M 11( IOICU. 

FACULTAD O( lllGDllEltlA. 

FIG. VI .2 
CIM Yl!llATOllA 

AMOR.V. 
BUSTOS R.11.f. 

A 



b 

Al CRIBA lllDUULICA DE IKllERSIOR !FLUIDO El REPOSO! 1----FA...;t..;..Ul;;..T.-Ml_PE_.;..l;;..N_GCll...-IE.-R_IA_. __ -t 

BJ JIG. PULSACIOK DEL FLUIDO \:ON BOllBA DE PISTON fl~MJ~¡t.i GRAWlllEIRICA 

WD R.V. llAATINEZ R.S. 
SUSTOS R.M.f. RIOS Y .J .R. 
rol!OM G.J.A. SOTO P.E.A. 

OllllaAS T.J. 
IESIS PROfESl\IW. 1991 



preparación del mineral antes de llegar a la fundición, parte de la separa: 

clón de los contaminantes se hace en la concentración por gravedad, gracias 

al alto peso espec!.flco del estano, o por flotación del l'lineral, pero otros 

sulfuros están combinados con la casiterita por su peso especifico pareci-

do, por lo que no se puede llevar a cabo la separación. Gracias a la mejo

ra de la flotación diferencial se ha hecho posible que la separación de los 

sulfuros de p!OlllO, plata, bismuto y antimonio sea m!s completa, ellmlnando

gran parte de ellos en la concentración por flotación. 

La tostación el lmlna la mayor parte del azufre, arsénico y algo de

antimonio en forma de óxidos voUtlles; transformando a los elementos fle--

rro, cobre, bismuto y zinc en sus óxidos correspondientes. El sulfuro de -

plomo se oxida a sulfato. Los óxidos de bismuto, cobre, fierro y zinc son

ellmlnados por tratamientos con !cides diluidos (TAGGART, A.E .• 1945). 

El plomo, bismuto, antimonio y plata pueden ser el !minados por una

tostación clorurante y después filtrado con !cides diluidos. El tugsteno -

puede ser eliminado tostando el concentrado con carbonato o sulfato de so-

dio. 

a). FUNDICION EN HORNO DE HOGAR ABIERTO U HORNO DE CUBA. 

(TAGGART, A. F., 1945). 

El método m!s antiguo para obtener el estano ha empleado los hornos 

de hogar abierto o de cuba para fundir los concentrados de estano usando -

como combustible el coque, y COl'IO fundentes, para poder producir escoria f! 

cllmente fusible, caliza, sil Ice y otros materiales. Las temperaturas exc! 

slvamente altas no son necesarias en la fundición por que el óddo es redu-
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cldo por carbón a una temperatura relativamente baja. Cuando la fundición. 

se lleva a cabo se emplean hornos de hogar abierto, parecidos a los que se

usan para fundir el plomo con 13 excepción de que se manejan temperaturas -

mas bajas y presiones mas altas. La principal diferencia entre la fundt--

ctón del estaño y la de otros metales esU en el contenido de estaño en la

escorta de la primera colada. 

La formación de si !!catos de estaño es causa de dificultades econó

micas; esto sucede cuando el estaño se combina con la slltce. pero dichos -

si 1 !catos tienen bajo punto de fusión y no estorban al buen functonamtento

de los hornos. La escoria producida en los hornos de cuba son usualmente -

ricas con contenido de 10 a 25 i de estañe. 

Un asentador con camisa de ladrillos se emplea a veces como colec-

tor de la escoria y del estaño procedente del horno de cuba; la escoria fu~ 

dlda que reboza del asentador cae en un recipiente, que se vierte en agua -

para ser granulada. En otro método la escoria es extralda después de su S.Q. 

1 idtftcación y luego se machaca para someterla a un nuevo tratamiento para

recuperar el estaño que contiene. 

Una vez que el estaño ha sido reducido pasa a la reflnerla para un

tratamiento posterior: para el !minar aón mas las impurezas o para ser mol

deado en lingotes para su venta en el mercado. 

b). FUNDICION EN HORNO DE REVERBERO. 

En las plantas de reducción se usan hornos de reverbero para la fu~ 

dtctón del concentrado. de estaño primario y para refundir la escoria de la-
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primer colada con el fin de obtener extracciones adicionales de estano. En 

estos hornos es posible una mejor recuperación ya que las escorias produci

das contienen menos estano que las producidas en el horno de cuba, la compg_ 

slción final de esta escoria es la siguiente: 

Si02 •••••••••••••.••••• 357' 

Feo ••••••.•••••••.••••• 187' 

cao .•.•••...••••••••.•• 287' 

Sn..... .. . . . .. . .. . ... . 37' 

MgO y Al203 .................... 16.5-17'1 

El horno de reverbero es el m!s apropiado para fundir los concentra 

dos finamente molidos pues en ellos la pérdida de estano como poi vos es mu

cho menor. Esto es importante por la razón del alto costo del estano. Un

equipo colector de polvos es necesario para el buen éxito de la operación.

El hogar de ladrl llo refractario tiene un declive hacia la piquera u orifi

cio de colada situado cerca del centro de uno de los costados lo suflclent~ 

mente bajo para que cuando esté abierto descargue el horno completamente. 

Los hornos de reverbero utilizan con frecuencia combustible sólido, 

el combustóleo es excelente. Este horno puede tratar hasta 15 toneladas -

de carga, consistente en concentrados de estano que se mezclan con un 15 ó 

20 'l de carbón antracita y las cantidades requeriJas de piedra caliza, es

corias. arenas y s1Jbproductos procedentes de la refinación del estano, pa

ra producir una escoria con la composlci6n requerida. Oespués de ser per

fectamente mezclada. la carga se agrega al horno. La fundición del estano 

es una operación que se realiza por tareas o intermitentemente, cada carga 
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se cuela o vacla antes de agregar la siguiente. Como Ja carga siguiente debe 

ser fundida tan r~pldamente como sea posible para reducir el estano sin pérd.!. 

da de tiempo, se agrega aquella al horno lm11edlatamente después de haber sido 

sangrado éste. 

El proceso es ! levado a cabo a temperaturas de 1200 a 1300•C y se re

quieren de 10 a 12 horas para tratar completamente una sola carga. En el - -

transcurso de la primera fundición, una pequena cantidad de estano entra a la 

escoria, por que es aconsejable producir el metal lo m~s puro posible cada -

operación y después volver a tratar esta escoria para recuperar una parte del 

estano que contiene. 

La escoria producida en la fundición Inicial ordinariamente contiene

del 10 al 25% de estano, y esta escoria no puede ser desechada, por su conte

nido de estano. La operación para volver a tratar esta escoria es llevada a

cabo con el objeto principal de recuperar el mayor porcentaje de estano que -

se tenga contenido en el la. 

La escoria se tritura en trozos de aproximadamente 3/4" para fundirla 

de nuevo en el horno. El estano metal leo fundido es vaciado por el fondo del 

asentador y se cuela en lingotes cuyo peso tendr~ aproximadamente 75 l lbras -

para su venta en el mercado o es enviado a reflnerla para un tratamiento pos

terior en caso de que tas especificaciones requieran de una operación de ref.!. 

namlento. 

La nueva fundición de las escorias, a fin de recuperar el estano, se

lleva a cabo en hornos del mismo tipo que los hornos de reverbero usados para 

fundir el concentrado del mineral pero es necesario elevar ta temperatura hal 
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ta l480gC por que la reducción de estaño contenido en los silicatos es mAs

dlflcil que la de los óxidos del mineral. Comunmente se utilizan residuos

de antracita como agente reductor y se requiere en cantidad demasiado gran

de. Adem~s se agrega caliza como fundente. Se utiliza también fierro me-

tA!ico o cal para reemplazar al estaño en los silicatos. 

El estaño producido usualmente es muy impuro, contiene una gran ca!!_ 

ti dad de fierro y es conocido como "Estaño Duro". El recuperar el estaño -

de las primeras escorias y de otros productos es una de las operaciones mAs 

dif!ciles con las que se enfrenta un metalurgista, se necesita un gran cui

dado y un control experto si es que las segundas escorias tienen un porcen

taje muy alto de estaño. 

Bajo las mejores condiciones, las escorias que resultan de esta fu!). 

dición no deber!n cóntener mAs del u. de estaño; aunque frecuentemente con

tienen hasta 3'1.. La operación de fundición de escorias, llevada a cabo co

mo un proceso en lotes, requiere aproximadamente de 16 horas. El metal re

ducido es enviado a refinación y las escorias son desechadas. 

6.3. REFINADO DEL ESTAflO. 

Ya se ha hecho mención anteriormente, de lo diflci 1 que es remover

muchas de las impurezas sin qu~ haya una pérdid; de estaño. como consecuen

cia la co."nposlción del metal depende en gran parte de la asociación que se

tenga con otros metales no ferrosos, en la ubicación y naturaleza de los d~ 

pósitos del mineral involucrado. Por este factor, el estaño de ciertas lo

calidades se ha hecho famoso, no por los métodos metalúrgicos Involucrados

en la recuperación y refinación del metal, sino simplemente por que estas -
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localidades tienen minerales más dócilcs para su tratamiento que otros. 

La mayor parte del estano obtenido de la reducción por fundición -

de los concentrados o escorias debe ser refinado antes de que sea l!evado

al mercado. La naturaleza y extensión de esta operación dependerá, natu-

ralmente, de las impurezas presentes que también están en función de los -

minerales originales. Comunmente se usan dos métodos para la refinación -

que son: 

Refinación Térmica. 

Refinación por Deposltaci6n Electrolltlca. 

La refinación térmica es, con mucho, la más importante de la refi

nación ya que puede ser suficiente para obtener estano puro. Fundamental

mente comprende dos etapas: licuación y ebullición. 

La l icuacl6n se hace en un pequeno horno de reverbero a temperatu

ras justamente necesarias para la fusión del rango de 12oo•c, esta temper~ 

tura se Incrementa lentamente para que la fundición del metal sea lenta y-

uniforme 

De los metales que acampanan al estaño, algunos tienen puntos de -

fusión notablemente más elevados y se separan formando una escoria sólida, 

as! el fierro es el im!nado en una gran cantidad, el arsénico, antimonio y

cobre quedan en parte de la escorl a 1 lquida. Por el contrario el plomo y

e! bismuto generalmente subsisten con el estaño fundido. 

Si el primer estano obtenido no es suficientemente puro, otras im

purezas pueden ser removidas con la ebullición o agiUndolas. La ebulll--
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ci6n se complementa con varas o troncos de madera verde introducidos en el 

estano fundido, al ser descompuestos por el calor, la madera provoca la -

fom.aci6n de gases que agitan el ba~o l!Quido, el ór.lgeno del aire y com-

puestos de 1 a madera forman con las Impurezas compuestos m!s l lgeros que -

flotan en el metal fundido formando espuma; ésta se retira de la superfl-

cle para fundirla de nuevo con otros concentrados del mineral y recuperar

su contenido de est ano. El estano llmplo se vacla del horno a los moldes 

fuera de éste. 

Adem&s del uso de los hornos de cuba y reverbero, es posible real! 

zar la fundición en hornos eléctricos de tres fases. 

a). REFINACION ELECTROL!TlCA. 

Durante la segunda guerra mundial y después de algunos anos, con -

el Intento de desarrollar una Industria doméstica se hizo un esfuerzo en -

Estados Unidos para establecer esta Industria. Ya que los minerales QUe -

se obtenlan de Bolivia eran impuros. se hizo necesario refinar el metal r~ 

ducldo; consecuentemente fue utll izado un proceso electrolltico por la 

"American Smelting and Reflnlng Co.'Tlpany•. 

En general los tanques y equipo fueron muy similares a aquel los -

utl llzados en el sistema múltiple de refinación de cobre pero los electro

) !tos fueron muy diferentes. 

Algunos tipos de electro! itas fueron probados encontrando que el -

6ptlmo es el que contiene 15 'l. de !cido fluoroslllclco. o.a de ~cldo sul

fúrico y 4 " de esta~o estanoso. 
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Con esta composición del electro! Ita se da mayor adhesión al est! 

no y se previene la formación de sales bAslcas de estano, pero mAs tarde

se encontró que este reactivo podr!a ser reemplazado por sustitutos mAs -

eficientes y baratos como el benzol, fenal o tolueno. La composición tuvo 

finalmente los siguientes porcentajes: 

Acldo sulfúrico .............. 8'1. 

Acldo creso 1-fenol-sul fónico .4'1. 

Estano estanoso ............. 3'); 

También se encontró que es recomendable usar pequenas cantidades

de agentes adicionales para mejorar el caracter flslco del metal deposlt! 

do. 

Se deben tener condiciones de operación mAs estrechas que en la -

refinación electrol!tlca del cobre. La temperatura del electrolito en -

particular es un factor Importante para obtener un desgaste uniforme del

Anodo y una alta recuperación de lamas. La temperatura de operación m!s

deseada es de 35gc con una dens !dad de corriente de 10 amperes por ple -

cuadrado y una calda de potencial de 0.35 volts por tanque. Con Anodos -

conteniendo 95'1. de estano, el tiempo de desgaste total es de 21 dlas, pe

riodo en el cua 1 3 producciones de cAtodos son recuperados. 

Los Anodos estAn formados por estano Impuro en forma de barras y

e! cAtodo es estano puro. 

El estano electrolltlco producido da un an!l!sls de 99.99'/,, 

Las lamas en su mayor parte se quedan en el Anodo y su anAI !sis -
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registra los siguientes datos: 

Au . • . • • • • • • • • • • • • • • . • 0.12 onzas por tonelada. 

Ag • ••• ••• • . •• •• .. . •• • 130 onzas por tonelada. 

Pb . • .... • •• • • •• •• • •• • 20 S 

Cu ........ ••••••••••• 5 i 

As . •• . . •• •• • . . •• •• • •• 3 % 

Antimonio • . • . • • • • • . • • 5 i 

Bi ...... ............. 20 1 

Sn • • . • • • • • • • . • • • • • • • • 30 i 

Esta lama es tratada por fusión en un hcrno ~e =~~~!.1c!6n bajo -

condiciones oxidantes; de esta operación se separa el estaño el !minando -

las impurezas. 

Las escorias obtenidas en esta operación, que contienen arsénico, 

antimonio, bismuto y otras Impurezas se podrAn regresar para ser fundidas 

• y embarcadas a la ref!nerla electrolltica de plomo para la recuperaciOn -

del bismuto. 

La recuperación del estaño secundario ha sido un problema econ6m!. 

ca importante. Los materiales de los cuales el estano puede ser recuper! 

1o son las escorias producidas en la operación de estanado y de los frag

mentos de la !Amina de estaño (ambas nuevas o viejas). también es consid! 

rada la hojalata, residuos de latas, etc. 

Para la recuperación del estaño secundarlo se uti 1 iza el proceso

electrol ltico alcalino que a continaución se describe. 
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6.4. PROCESO ELECTROL!TICO ALCALINO. (TAGGART, A. F., 1945). 

Este proceso se lleva a cabo en un tanque grande con un electro-

lito de hidróxido de sodio, fragmentos de lámina de estaM conteniendo al 

rededor del 2S de estano, forman el ánodo mientras el cátOdo está hecho -

de lámina de acero; sobre el cátodo se forma una esponja de estano, la -

cual puede ser removida por intervalos, posteriormente es lavada y fundi

da. El proceso no es muy satisfactorio ya que el control es dlflci 1 por

ta absorción de dióxido de carbono del aire y por las sales complejas que 

se forman en el bano. 

Proceso modificado de electrol!to. Hasta 1930 el método que gen~ 

ralmente se usó fue el proceso clórico ya que el tetracloruro de estano -

(SnCl4) producido, encontró un mercado listo en la industria textil. Pe

ro con los camblos revolucionarios que tomaron lugar en la fabricación y

prOducclón de textiles, el uso de este agente fue abandonado, razón por -

la cual este mercado tendió a desaparecer. Por lo que se hizo necesarlo

·convertlr el estaño a forma metálica. 

Esencialmente el proceso consiste en tratar los fragmentos bajo -

condiciones controladas de temperatura y concentración de reactivos en un 

bano alca! lno en el cual sea agregado un agente oxidante. 

Para eliminar el papel, productos selladores, lacas y residuos de 

las Jatas y de otros materiales de recuperación es necesario que se laven 

con detergentes efectivos. la operación es conducida en duetos de opera

ción abierta y el estafto es removido en forma de una solución acuosa de -

199 



Stannlte de sodio, después de remover el sodio, la solución es desechada

ª una baterla de celdas electrolltlcas en el cual el estano es depositado 

en catados de acero. De estos el estano es removido vaclAndolo posterior:. 

mente a un bano de estano fundido directamente. 
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7.1.-USOS - DESTINO INDUSTRIAL - APLICACION. 

El estano tiene muchas aplicaciones Industriales; se emplea para f! 

brlcar vajilla y objetos decorativos, para cubrir (estanar) los metales fa

cilmente oxidables, como el cobre, plomo y fierro, dado que ofrece conside

rable resistencia a la oxidación. Uno de los productores m!s conocidos en

la actualidad es la hojalata con que se fabrican envases de diversos tipos

que utll Izan principalmente la Industria de conservas alimenticias, por ser 

atóxlcos. Se usa también en forma de muchas aleaciones con otros metales y 

en forma de laminas delgadas y rara vez se usa solo, excepto en tuberlas de 

destllerla o en forma de hojas de papel de estano para envoltura (aunque el 

"papel de estaño" tiende a ser sustituido en la actualidad por el "papel de 

aluminio"), (ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO-AMERICANA, 1924). 

Diversas industrias uti llzan también este metal; la industria eléc

trica, para el estanado de los hilos conductores; las industrias qulmlcas y 

agrlcolas, para la fabricación de piezas varias o el revestimiento de cana

lizaciones y utensilios par a la preparación de compuestos de estano (bl6-

xido para pinturas y esmaltes, sulfuro para la decoración cloruro para tin

tes); la industria farmacéutica, para tubos y recipientes; la Industria me

canica, para aplicaciones varias, en forma de chapas, placas estanadas o e!!. 

chapadas (plomo chapeado de estano por ambas caras (GRAN ENCICLOPEDIA - - -

LAROUSSE, 1972). 

El estano se us6 antiguamente en raspaduras y en polvo. El polvo -

de estano se utiliza para metalizar los papeles decoratl vos; en pasta sirve 

para unir metales. Los productos qulmicos de estano son usados principal--
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mente en tejidos, estampados y en la industria de Ja seda. Las sales esta

nosas son grandes reductoras y se utl 1 izan para imprimir. El cloruro estA

nico es un poderoso mordente que se usa para el algodón o el lino, al igual 

que el estanato de sodio. Para la lana se usa como mordente cloruro estang_ 

so. En cer~mica se utilizan óxidos estAnicos los cuales sirven para dar cg_ 

lar blanco opaco al esmalte (OTERO, R. E., 1969). 

El estano se combina con muchos otros metales formando muy diversas 

aleaciones, algunas de las cuales tienen importancia por sus aplicaciones -

industriales, como los bronces, que son principalmente aleaciones de estano

Y cobre._ Las aleaciones ricas en estano se utilizan sobre todo para elabo-

rar el metal blanco o antifricción con que se forran interiormente los coji

netes y cuya plasticidad facilita el pulimentado de los mismos y la absor-

ci6n, por incrustación, de las partlculas arrastradas por el lubricante. -

Las composiciones de estas aleaciones a base de estano son muy numerosas; -

las principales corresponden a un contenido de estano de 60 a 90 :i;, con un

~ a 15 't de antimonio, 0.5 a 15 :i; de plomo, 4 a 10 't de cobre y, a veces -

una pequena adición de cadmio. El contenido de estano es del orden de has

ta un 20 i en la composición de metales antlfricclón a base de plomo, o de

plomo y antimonio (GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE, 1968). 

Por razón de su bajo punto de fusión, el estano aleado con el plomo 

constituye diferentes soldaduras, como las llamadas "soldadura de hojalate

ro" (45 a 65 't de estano), •soldadura de calderero• (30 a 40 't de estano) y 

y •soldadura de plomero• (25 't de estano). 

Con el antllllOnlo (15 a 20 't), que lo endurece, el estano sirve para 
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la fabricación de utensi llos domésticos y de grifos o espitas para la ln-

dustrla qulmlca. 

Los revestimientos de estaño para recubrir el cobre y otros meta-

les son importantes apl lcaclones del estano, pero la m~s Interesante es la 

hojalata para envases. Entre un tercio y la mitad de la producción mun--

dlal de estaño se utiliza en la fabricación de la hojalata. El sistema de 

envasar productos al lmentlclos en delgadas Umlnas de fierro recubiertas -

con una pellcula de estaño fué Inventado en Inglaterra por Peter Durand, -

en 1810. Este fué el primer uso moderno que tuvo el estano para conservar 

los al !mentes, no obstante que mucho antes los romanos hablan utl llzado -

éste metal como revestimiento Interior para envases de al !mentes (NEWCOMB. 

E., ANO KENNY, H., 1962). 

La adición de estaño al cobre para producl r los bronces, le propo!_ 

clona al cobre mayor dureza. Cobre con 5 'f, de estaño se utiliza para acu

Mr: mientras el bronce para cañones contiene de e a ID T., lo cual le pro

porciona una gran dureza y resistencia. El metal de campana contiene un -

porcentaje de estaño que varia entre 16 y 25 \. Para Umlnas brillantes -

de reflectores se utll Iza un 33 'f, de estafto y un 61 'l. de cobre. 

Las aleaciones de estaño y antimonio con uno o mAs metales son de

gran Importancia. Los metales antlfrlcclón tienen diferentes componentes

de acuerdo con la velocidad y la carga que van a resistir. El metal blan

co o Brltanla es uno de estos metales. 
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C A P 1 T U L O VIII. 

8.- CONCLUSIONES 

8.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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8. l. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Para la roca volcanlca dada la explotacl6n y el gran vo!Gmen con le

yes muy bajas lo que no pennlte la explotación del estano en la actual !dad -

por factores econ6m!cos ya que el beneficio resulta muy caro. No obstante.

se recomienda una exploración slstemattca de los yacimientos en las lgnlmbrl 

tas que contienen estano diseminado, para cuantificar y evaluar las poslbl 11 
dades econ6mlcas de su exploración a gran escala, en un futuro. 

Se debe organizar una Investigación que pennlta explotar con benefi

cio económico estos yacimientos de alto tonelaje-baja ley. 

Los yacimientos de estano se presentan en vetlllas angostas, en los

planos de junta de las lgnlmbrltas, en algunas fonnaclones de brecha y aglo

merados mineralizados y en lgnlmbrltas que contienen estano diseminado. 

RECOMEHDAC 1 ONES: 

La cartografla geológica detallada para México, y la prospección por 

estaílo, primero debe comenzar en algunas de las ~reas que se citan a contl-

nuaclón: Zona de Juan de Aldama y Areas circunvecinas del Edo. de Zacateca. 

En Cuencamé, Dgo. (Sierra de la Silla). Zona de Juan de Avino, Ogo. 

208 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Capítulo I. Generalidades sobre el Estaño
	Capítulo II. Clasificaciones de los Yacimientos Minerales Estanníferos
	Capítulo III. Modelos Propuestos para los Diferentes Yacimientos de Estaño
	Capítulo IV. Criterios de Prospección
	Capítulo V. Síntesis de Métodos de Explotación 
	Capítulo VI. Métodos de Beneficio
	Capítulo VII. Usos y Destino Industrial 
	Capítulo VIII. Conclusiones



