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INTROOUCCION 

El material Dentacolor es una novedosa resina fotocurable 
a base de Microfil y puede ser ut1lizada por los dentistas co
mo material restaurador. 

El s1stema Oentacolor a sido desarrollado como el primer 
sistema de resina compuesta de microrrellcno fotocurable para 
uso en el laboratorio dental. Este es un sistema d1senado para 
reetauracior.es protés1cas y tiene il1m1tadas apli~asiones en 
restauraciones estéticas y funcionales. 

La resina Dentacoior no ~s traumat:ca ~ ab: ~s1va para el 
diente antagonista. Ademas. es compat1b1e qu1m1comente con Du
rafil. Por lo tanto, Duraf1l puede usarse póra hacer modif1ca
ciones o reparaciones de la res:na Dentacolor. en boca por ~l 
propio dentista. 

La necesidad de entrenamiento tecnico exhaustivo es redu
cida par~ técnicos con experiehcia. El procedimiento y técnica 
de aplicación son muy sencillos. 

El sistema Dentacolor consta de una unidad luminica (Den
tacolor XSl lo cual le brinda la pos1bi l 1d,!ld de pol imerizar u
nidades multiples con la lu= xenón-estroboscópica de alt~ in
tensidad. 

Junto a las extr~ordinarias propiedades que posee este 
material. estan: la resistencia a la compresi~n. duce=a super
ficial y resistencia a la abras1on. que son mayores o las de 
una resina convencional. ademé.s de posee:- una contracción de 
polimer1zacion menor. 

Una desventaja de este material. es la relativa gran ru
gosidad superficial después del pulido. por esa causa se favo
r~ce la forr'!'ta('"ión de pl~ca qui:: posibilita el deterioro del co
lor. 



CAPI1'1LO I 

SISTEMA DENTACOLOR 

El sistema. Oentacolor consiste en: 

a) El sistema biodent. 
- Pasto de cuello. pasta de dentina y pasta de esmalte en 
19 colores dentales. 19 colores de opaco. 

b) El sistema vita. 
- Pasta de cuello, pasta de dentina. pasta de esmalte. 16 
malte. en 16 colores dentales. 16 colores de opaco. 6 mo.
sas inten9lvas, 10 colorantes intensivos, posta base. 
pasta transparente. pasta gingival, liquido de modelado, 
~OS-Gel y aparato de luz Oentacolor XS. 
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Las pastas se sirven en Je1·ingas de pistón a rosca con un 
contenido de 4 q cada una. Con el fin de distinguir meJor en
tre las pastas de cuello. dent1na y ~smalte. los pigtones y 
las t~p~s d~ las Jering~~ son de d1ferent~s colores (roJo p~ra 
el .:uei.o. amar11:~ p~ra la dentina. blan:o para el esm~ltel. 

CcT.¡:ios1.:ion: 

::'\ er. ~ºS:l' de d:.:ix-:.dv '!e s1:¡..:10 3.!:aoer.te d1spers1v.:>. ( 
5102'. 46"t en pes~ de e~ter de ~c1dc me~,_cr111cc mult1func10-
nal. Conten1dc tota: de mater1~1 de relle~o: aprox. 72% en pe
so .. 

Sste s1ste~a of~ece pa1·~ caja color dental un opaco endu
recible por lu=. Ad~m!s. existe:. a d1spcs1ción 6 mdsas inten
siv.:is para el !ogro del color tnd1v1dual de la capa de opaco. 

Se ::nrve tn forma de sistema polvo/l1qu1do. 10 g de polvo 
de o~dCO de u~ :oler y 30 ml de liquido. 

Las masas intensivas se sirven como polvo en frasquitos 
de 2 q pdra C3da uno de los colores gris, verde. marrón affidri
llento. marron. rojo y blanco. 

COLORANTES INTENSIVOS DEt:-rA~OLGR 

Les colorantes intensivos vienen listos para su uso. Se 
sirven er. frasquitos con 3 ml de ltqu1do en los colores roJo, 
gris. o.zul. verde. rr.e.rrón a::.ari1lento. rMrron. verde oliva. a.
m.:ir:i: :.:, ::-1~~<:-: y ne1rc. 

PASTA BAS::. PASH TRANSPARENTE Y Pl-STA c'lNG1VhL. ACS ·Gel 

Como compler.:ento de 1~ pasto! Der.tacolor se tiene a d1spo
s1c16n le past~ b~se ;-ara ~! ; :enado de las piezas 1ntenr.cd1as 
la po.sto. t?'"5.nsp3r.:r.:-.~ ;:oura ~: ~c;::i do:- ~~n efecto c::>pec¡al 1e 
profun.iiC.ad y la pasta g1r.y1v:.'!.l ¡:·!ra l.'i co~pcns.\ción de ::0nas 
atrofiadas. 

E~t':3:o poslu.:; ;;..: :;,;.;.! ··~i· e;. :•:: ,;.; .:.-. ('<.:.:. r1 1:·•_ ·:1 ,,_ 1·.,:,::_;·,1. en 
un co~te~1dJ de 4 g_:ad~ ~na. 

El ADS-Gel ev1t.a la fcrm~cion de una capa de dispersión 
en l~ poi1rn~r~=3c1:n fina:. 
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DENTACOLOR XS 

Aparato de fotopolimerización con l4mparA estroboscopica 
de xenon. El dlto rendimiento lumín1co se debe d una lámpara 
de fldsh estroboscópica dise~ada especialmente pdra la fotopo-
1 imeri~ación. La combinación de la lampara con el recipiente 
de pol1mer1zación de teflón. el cual refleja toda la luz inci
dente. posibilita los t1empos unicos y cortos de pol1meriza
ción del s1stemd Dentacolor. 



CAPI'IULO II 

UNIDAD LUMINICA DENTACOLOR 

El aparato de totopolirnerización XS fue especialmente di
seftado para fotocurar loe materiales de Dentacolor. NlngQn o
tro sistema de fotocurado es recomendado para totopolimerizar 
dichos materiales. 

El corazón de la unidad lumlnica es una llllllpara de luz 
xenon-estroboscopice la cual produce una luz de intensidad ex
trema. 

El espectro de esta luz estroboscópica es capaz de poli
merizar completamente unidades multiplee simultanoamente en un 
tiempo de 90 segundos hasta 3.5 mm de grosor de material. 
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El interruptor de encendido controla el ventilador de en
friamiento y pennite l~ operacion de los tiempos de polimeri
zación. 

La puerta de la unidad Dentacolor debe eer cerrada para 
que esta pueda trabajar y tambi6n proteger la vista del opera
dor de la luz de alta intensidad. Si la puerta abriera durante 
loa tiempos de operaciOn. la luz de alta intensidad se apagara 
automaticamente como un diepositivo de seguridad. 

Un contador de tiempo ubicado en la parte interior del a
parato y a un costado del filtro del ventilador, registrara el 
tiempo de trabajo de la lampara de luz estroboscOpica. 

Las caracteristicas tísicas y el~ctricas del aparato son 
las siguientes: 

Consumo max. 
min. 

1300 VA 
45 VA 

Oimensionee ancho 170 am 

Peso 

profundidad 348 mm 
altura 213 mm 

Programa de tiempoe 
9.6 kg 

90/180 seg 

POLIMERIZACION Y TIEMPOS DE POLIMERIZACION 

La insuficiente polimerización de loa materiales Dentaco
lor ocasiona cambios de color y fracturas en el material. 

En un material con polimerización incompleta. la penetra
ción de materias extranas puede perjudicar el color. Hay que 
tener precaución. que las pastas Dentacolor. se coloquen sola
mente sobre baaea previamente polimerizadae. 

Las pastas Dentacolor pueden pol1merizarse unicamente en 
el aparato de luz Dentacolor XS. En la confección de un reves
timiento de varias capas. cada una se polimeriza individual
mente. Para la polimerización de la capa euperticial ee aplica 
el ADS-<lel. El tiempo de polimerización ea de 180 seg. El res
to de las pastas ee polimerizan 90 seg. 

La polimerización de las pastas de cuello y de dentina se 
pueden realizar ~ob~e el módelo. Para polimerizar la pasta in
cisal debe emplearse el soporte. 
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Tiempo de Endurecimiento y Espesor de Capa: 

Tiempo 

90 seg 
90 seg 
90 seg 
90 Hg 
90 seg 
90 Hg 
110 seg 

180 seg• 

Espesor de capa (medido sobre 
el revestimiento) 

Opaco 
Pasta de dentina 
Pasta de eemalte• 
Pasta de cuello 
Pasta transparente 
Pasta gingival 
Pasta. b4se 

<o•0.2am 
2.5 Dlll 
3.0 Dlll 
2.0 Dlll 
3.0 ... 
3.0 Dlll 
5.0am 

Polimerización final con ADS-<lel 

Para el posicionamiento de los objetos v•anse laa figuras 
l y 2. En trabajos de 6 o ~s unidades. es necesario una se
gunda polimerización de la pasta de esmalte con el fin de ase
gurar un óptimo endurecimiento en las zonas de sombra. por e
jemplo. espacios interdentales. Para la orientación de lo• ob
jetos, veanse las figuras 3 y 4. 
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luz Incidente 

JlJllJi 

1,Scms 

Figura 1. En esta figura se puede apreciar el posiciona
miento correcto de los piezas por polimerizar. 



9 

111111! 

Figura 2. ~qui, se puede apreciar el posicionamiento de 
los piezas. utilizando ya el soporte. 
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l l l t 

Figura 3. La figura muestra la orientación de las piezas. 
que van a ser poltmerizadas, utilizando el soporte. 
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Figura 4. Esta figura mueatre la ori•ntaeión del objeto, 
pero a diferencia de la anterior. ee indica la poeición adecu
ada para el lado derecho. utilizando tambi~n el soporte. 
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CAPIT\JLO I Il 

TECNICA PARA LA APLICACION DE LA RESINA DENTACOLOR 

La utilizacion del sistema Dentacolor. se describe. paso 
a paao. mediante un ejemplo de corona revestttia y una proteeis 
de varias piezas: 

1.- MODELADO EN CERA ' . 
Se modela la corona en cera de la forma tradicional y se 

le provee de retenciones (perlas. microcristales. etc.). L4 u
~!l~~~~~~~t:~.retenciones es innecesaria si se emplea _el mdto-

Fotografía 3. Esqueleto de corona conteccionado en cera. 
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2.- PREPARACION PREVIA DEL ARMAZON METALICO 

.i:i: La termina.ción cervical de la prepardción con hombro bi-
selado o con hombro. permitirán suficiente retención mecánica 
en el metal para extender el material sobre las márgenes y as1 
eliminar la exposición del metal en el collar cervical. Otro 
tipo de preparaciones deberán tener collar metálico en 4reas 
marginales. 

El annazón metálico se pule al alto brillo antes del re
vestido. con el fin de evitar la acción del calor del pulido 
sobr·e el trabajo terminado. 

A continuación se desengrasa el artnl!zón en un bano de ul
trasonido. Las superficies a revestir se arenan. Como medio de 
arenado recomenddll'los corindón de tamano de grano de 250 micras 

Fotografta 4. Armazón metálico colado. drenado y pulido a 
alto brillo. 
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3.- APLICACION DEL OPACO 

El op::ico fotoend»..-rec1ble se dosifica libremente. se me=:
cla durante 30 seg para obtener una consistencia cremosa. a 
cont1nuac1on. se extiende de manera un1fonne en una capa muy 
fina y se pol1mer1za en el aparato Dentacolor XS en 90 seg. Un 
tiempo de mezclajo demasiado corto del opaco conduce a una 
distribución no homogénea de las pdrt1culas de pigmento. lo 
cual perjudica la polimer1zaciOn y con ella, la adherencia al 
armazón met6lico. 

Fotogr~fia 5. A la izquierda. opaco mal mezclado, distri
bución no homogénea do las partículas de pigmento. 
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4.- CAPA DE DISPERSION 

Tanto con el opoco como con las pdstds Oentacolor se for
m4. durante la polimerización una capa de dispersión (capa fi
na lubricante) sobre la auperf ic1e. Mediante esta capa disper
siva se fonna una unión quimica entre las diversas capas apli
cadas. H.2 ~~ni guítarse. ta capa dispersiva puede 
renovarse mediante la aplicación de una fina capa de 11quido 
de modelado Dentacolor. 

El Gel-ADS Dentacolor evita que en la polimerización se 
forme una capa de dispersión. 

Fotografía 6. Opaco aplicado. 
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5.- MASAS INTENSIVAS 

En rccubr imicnt•.:is exlremdddmente finos. o para log1·~1· e
fectos de color especiales. se pueden realizar mod1ficacionus 
en el color. mediante las masas intensivas. Los polvos de co
lor se agregan. o bien al opaco ya mezclado o bien solos. mez
clados con liquido del opaco. 

Las masas intensivas se aplican sobre la capa de opaco ya 
endurecidas y se pol1merizan durante 90 aeq. 

Fotografía 7. Borde proximal matizado con masas intensi-
vas. 
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6.- APLICACION DE LAS PASTAS DENTACOLOR 

Las pastas se aplican en el s1guie11te orden: ~) pa~t~ de 
cuello. b) pasta de dentina y e) pasta de esmalte. y se polime 
rizan individualmente. Se extraen de la jeringa las cantidades 
necesarias y se cortan discos con el instrumento. El modelado 
de las pastas se efectúa con el instrumento o con el pincel. 
Para trabajar las pastas se recomienda la utilización del li
quido de modelado. 

• Fotoqraf ia 8. Extracción de las poetas de la jeringa de 
pistón a rosca. 
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7.- PASTA DE CUELLO 

La pasta de ~u~l 10 se coL:ica en forn:!t de rned1~ lun<l so
bre el borde proximal, y se modela af1nando hacia lnc1sal. A 
continuac1ón se real1~a la pol1merizac1ón durante 90 seg. No 
quitar ni tocar ld capa d1spera1va, formada en la pol1meriza
ci6n. 

fotograf1a 9. Pasta de cuello aplicada. 
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6.- PASTA DE DENTINA 

La pasta de dentina se coloca sobre ld mitad del cue1·po 
de la corona y se modela hacla los bordes. La pasta de dentina 
se presiona cervicalmente de forma suave para unirla a la pas
ta de cuello prepolimer1zada. 

La pasta de dentina se polimer1za en 90 seg. 

Fotogratia 10. Modelado del cuerpo de dentina con el ins
trumento de modelado. 
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9.- PASTA DE ESMl.LTE 

La~pasta de esmalte se adapta en forma de media lun3 sc
bre incisal e interdental y se modelo con ayuda del liquido de 
modelado. de acuerdo con el esquema de copas. No debe sobresa
l ir del bOrde 1ncisal más de un m~x1mo de 1 a 1.5 mm. A cont1-
nuociOn se realizo la pol1mer1=ación final. 

En lo polimerización se produce una copa de d1spersion en 
lo superficie. Esta puede infiltrarse durante el repasado en 
las frUaos y piedras. Cuando el reposado no se realiza correc
tamente se quedan en la superficie part1culos no polimer1zados 
Estos provocan en la boca desprendimiento de port1culas anexi
onando cuerpos extranos que pueden provocar un cambio de color 

Fotogrof1o 11. Aplicación de la pasta de esmalte con pin-
ce l. 
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10.- ADS-GEL 

El Der-.tdc·::il,Jr ADS-Gel evita una capJ. de dispersión y uni
camente se emplea en la capa superficidl de l~ masa Oent~color 
cuando se realiza la últ1ma pol1merización. Este Gel se coloca 
en una capo de 0.5 mm que cubre totalmente la veneer. A conti
nuociOn se pol1mer1zan durante 180 segundos. eliminando poste
riormente la capa de Gel que cubre al veneer utilizando agua 
corriente. 

Fotografla l~. Dentacolar ADS-Gel. 
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11.- PASTA BASE PARA EL LLENADV DE PIE:AS INTERMEDIAS 

En los 1evest1m1~ntcs. el eardsor de l3s r~p~s y !o~ 
efectos de color estan estrechaffiente relac1onados. Las desvia
ciones de color en p1ezas de un puente. debidas a d1ferentes 
espesores de capa. pueden evitarse mediante la ut1lizac1on de 
la pasta base. 

Fotc;raf1a 13. Apl1cac1cn del opaco sobre la armazón me
t4lica de una prote31S. 
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Después de aplicar el opaco sobre el armazón met6!ico y 
de endurecer 90 segundos, se rellena la pieza del puente hasta 
el nivel de la corona vecina y se pol1mer1=a 90 seg. La pasta 
base Dentacolor puede polimerizarse hasta un espesor de capa 
de 5 rrw. Para capas de mayor espesor es necesario realizar a
plicación de varias capas y una pol1merizac16n escalonada. 

da. 
Fotografia 14. Pieza intermedia con la pasta base aplica-
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El opaco Dentacolor. se aplica sobre la pasta base poll
mer1zada y se polimer1za durante 90 segundos. El resto del re
cubrimiento se rcal1z~ de lo fo1m~ ya descrita. 

Fotograf1a 15. Opaco aplicado sobre la pasta base. 
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12.- ACABADO Y PULIDO 

El acabado y pul1do, puede realizar~~ 1:~.ed13t~rn~nt~ ct~~ 
pués de la última polimer1zac1ón. Con el fin de prevenir el 
empastado de los instrumentos abrasivos se elim1na previamente 
la capa de dispersión con un papel absorbente. Para el acabado 
recomendamos discos separadores de diamante. fresas d~ metal 
duro con dientes f1noo en cruz y ruedas diamantadas. La zona 
de uniOn Dentacolor-metal. as1 como los espacios interdentales 
pueden trabajarse con piedras de silicona. 

Fotografta 16. Repasado con fresae de metal duro. 
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Para el pulido de alto br1llo con pie:a de mano o en pu
lidora. se emplean cep1llos de pelo de cabro. panos de lona o 
pof'\os de piel en ccmb1nacién con una pQSta para pulir pl"-sli
cos. Asimismo es factible el pulido húmedo, empleando cualqui
er medio usual de pulido. Las superf1c1es trabajadas y pulidas 
de fOnlVJ def1c1ente pueden ocasionar retcnc10n de sedimentos 
(nicotina. cafeína. etc.} con el consiguiente perJucio paro el 
color. 

Fotografía 17. Protesis pulida. 
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CAPITULO IV 

REPRODUCCION DE LOS COLORES 

El color del recubrimiento estd esencialmente influencia
do por la forma. la construcción y el espesor de lae capas. 

Para el logro de resultados óptimos en el color con espe
sores de capa habituales de o.e a 1.2 nm. tienen validez las 
siguientes indicaciones. tomo.ndo en cuenta que los 19 colores 
de diente de Dentacolor se dividen en tres grupos: 

- Se coloca un cuerpo de dentina terminado en forma empi
nada, hacia el borde coronario en los coloree 111. 112. 113. 
120. 121. 122. 124. 125. 126. 127, 132, 139. El cuerpo de den
tina se recubre con una capa fina de esmalte. llegando hasta 
el tercio superior del revestimiento. 

Figura 5. Primera figura de la reproducción de coloree. 
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Hacia los bordes coronarios se coloca un fino y delgado 
cuerpo de dentina en los coloreo 123, 131, 140, 141. Se mode
lan perfect~rnente definidas las molduras de esmalte. llegando 
casi hasta el cuello del diente. 

Figura 6. Segund~ f1gura de la reproducción de colores. 
mo9trando las diferentes tonalidades necesarias. 



~ El cuerpo de dentina. en los colores 115, 116. 117 se ex
tiende de for.:i~ delgada y tina. casi h~sta el borde incisal. y 
afin~ndose hacia los bordes corcnarios proximales. Correspon
dientemente. lae molduras de esmalte se modelan de forma bien 
definida. La pasta de esmalte recubre aproximadamente 2/3 par
tes del cuerpo de dentina. 

Figura 7. Ultima figura de la reproducción de colores. 
mostrando la terminac10n de la colocaciOn de los colores. 
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OTRAS INDICkCIO!IES: 

La colocacion exce~iva de pasta de escalte. provoca la 
intensificación de los tonos grises. La colocación de coloran
te a:ul por debajo, au..~enta la transparencia. El ranurado del 
cuerpo de dentina produce un abrillantam1ento del revest1m1en
to. Con el fin de obtener un espesor del revestimiento ~nifor
me. es recomendable rellenar con pasta base las hendiduras 
condicionadas por la construcción del annazón y recubrir luego 
con opaco. 

SISTEMA VITA: 

El esquema de capas es unitario para todos los colores u
sados en e1 sistema Vita. La maea cuello se coloca en coloree 
Biodent en una forma de media luna en zona cervical y se des-
1 iza en fonna ~uy fina hacia el incisal. 

El nucleo de dentin• lle;• hasta el borde inc!••l. Sobre 
el nücleo de dentina se coloca la masa esmalte y se desliza 
hacia l•• zonas labial y •proximal. 

Para obtener efectos especiales en los bordea. se coloca 
una pequena cantidad de masa transparente en los bordes inci
sales. 

En la figura siguiente. •• puede apreciar la localizac!On 
correcta de cada una de las pastas y masas que se requiere u
tilizar. 



- Opaco 

• Pasta transpaionto 

§! Estructural me~lica 

~ . Masa aJello 

~ - Masa dentona 

o Masaesmalle 

F1gura a. Ubicaciór de cada una de las pastas y maaas on 
la. p1eza denta! 



C1.PI11JLO V 

CORRECCION DE fORMA Y COLOR 

Correcciones sobre capas de Dentacolor endurecidas: 

l.- Eliminar el material sobrante o hacer áspera la su
perficie. 

2.- Para renovar la cap3 de d1spers16n. h~~edecer la su
perficie con l1quido de modelado. 

3.- Colocar Dentacolor. polirnerizar y tt·abajar. 

Restaurac16n de re:ubr1miento9 Dentacolor: 

La reste.uración de reci.lbr1rn.1entos Denta.color. puede reo.
li::arse o:e.nto p·:n· el rr.ét:-ct~ directo como por el indirecto. 

e RestauraciOn directa: 

E9te ~é:odo es adecuado p~r~ la restaurac10n en boca del 
paciente. La restauración je 13 zona defectuosa. se realiza 
con el siste~3 Durat::l pare las restauraciones dentales. y el 
correspond1en:e ap~r~t~ ¿e pc?1cer1zac1on. seqon el procedimi
ento s:.gulente: 

- El1rn1nar adherencias del lugar defectuo5o evaluar y ee
leccio~ar el cc:or. 

- H3cel- aspera l~ supe1·!1c1e de la zona defectuosa y pre
parar retenc1ones mecan1~as 

- Cubr:r ias s~pe:-::c¡es m~tAl1cas con opaco. y colocarlo 
en uno. cap.! t1:1.,,, ¡::~:-.!!. ?.::;:c~-:ormente polimerizar 180 seg en 
ol aparato de ~,::.ffiBrlz~c1ón p~r luz. 

- tt1¡mP1~~~r ccn ~~, !:~e capa de Duraf1ll las superficies 
de reve~t1~1ent0 ?·ur~s~~ y p?·~v:scas de retenc1~nec. 

- 1'?1:.:-~r prir:-.(:r"-.:.:ent~ :>'-.:.r3.tlll en una capa fina (aprox:1-
rnad.amant.~ cte o.: .:! : .e ;.:i-:-;l : ?o11r.ier1zar 60 seg con el aparato 
de luz 
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- En la1 apllcaclone1 11qulentes. el eepeoor de la capa 
no debe 1obrepaear lo• 2 nm. y•• debe pol:merizar a cada capa 
durante 60 eeg con ayuda del aparato lumlnico. 

- El logro del color de la reatauracion puede conseguirse 
con Ourafill color. 

- El acabado ee lleva a cabo con instrumentos de diamante 
e ln1trumento1 de metal duro para acabado. Para el pulido se 
pueden utilizar dleco1 para pulir. 

• Reotouroci6n Indirecta: 

Por eete metodo se preparan las zonas defectuosas. colo
cando luego la faceta realizada en el laboratorio de pr6teeis 
dental. Se elimina tanto reveetimiento como sea necesario para 
permitir la colocac16n de una faceto de eepesor de aproximada
mente o. 7 a 1.0 mn. Oeepu~s de esta preparación. se toma una 
hnpreolón. 

En e\ laboratorio se realiza un modelo a partir de la im
preeión. Sobre el modelo preparado con aislante de silicona se 
confecciona una faceta. El deoplazamiento de la taceta del mo
delo se realiza en un bano de ultrasonido. aproximadamente 2 
mlnutoe. 

La faceta obtenida indirectamente. se fija según el si
guiente método: 

- Hacer ~apera la parte posterior de la taceta y la zona 
defectuosa en la boca. ~roveer la zona defectuosa con reten
cionee1. 

- Cubrir la~ partes metálicas con opaco y polímer1zar. 

- Pintar lae superficies 6speras c~n un~ fina capa de Du-
rafll l y polimerizar durante 20 seg. 

- Colocar uno. qota de Durafi11 en la parte posterior de 
la faceta. 

- Presionar cu1dadoaamente la faceta sobre el revestimi
ento, eliminando el Ourafill floww sobrante y polimerizar. 
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CAPITULO VI 

MODIFICACIONES DE TONOS INTENSOS DE DENTACOLOR PARA 

CARACTERIZACIONES 

Lae modificaciones de tonos de Dentacolor eon altoe en 
valor crómaticc y tienen una cosistencla líquida, gracias a au 
baja concentración de ~~ter1al de relleno, lo cual permite au 
tacil manipulaciOn. 

Su combinación penn1te obtener un espectro muy amplio de 
modificaciones en color. Estos modit1cadorcs, han eidO diaena
dos para aplicarse internamente. es decir. bajo la resina Oen
tacolor {cervical. cuerpo. incisal o transparente). 

La aplicación de eetos mod1ficadores, deberd hacerse tan 
profundamente como sea pos1ble. para aprovechar la transluci
dez de la resina. y de ea:.a !'c.-~. :a .!1spersión de la luz so
bre el material no sea alterada. La cercania de loe modifica
dores a la eupertic1e de la re91na la volverdn opaca. 

Los modificadores de tonos inteneoe pueden ser mezclados 
hasta obtener el color )' tono desl!Jado. asi como disminuir su 
crom6.tica. Antes de ser apl1cados. aplique el modificador so
bre la capa de opaco polimeriz~do o sobre la capa de resina de 
tono destinario tamb1én polimerizada. 

Antes de aplicar log rnoditicadoree de color sobre la capa 
de opacador o la res1na. ee deb~ de veriticar ei la intensidad 
del modificador es la adecuada para crear el etecto del color 
deeeddo, de acuerdo al tono y ,¡rosar de la resina que 101 cu
brirán. 

Si se desea b~jar l~ intensidad de los modificadores, es
to se puede lograr agr~;ondv llqu1do modelador. tanto como eea 
necesario h~st.~ obtener una mezcla homogdnea. 

i...VP ;:,.=:;.::,4~ .. .:.:...!.::·..::: .!e: .::·::-:-- !!:": :!ertc!I c~!Joe pueden eer u
sadoe on lo su~~rf i~:c ~~ :~ resin~. Esto puede eer cuando se 
des~e marcar ~1;~~~ ::ne~ 1~ tr~ctura. dreos de deecalcitica
ción y ~l¡u,~s otra~ c~racter1zac1ones especiales. que pueden 
ser tac1 !n;e!""l~i:: B!:o:ula.:.,~e, ~e!'o deber.in ser cubiertos por res1-
n~s pa:r~ e~·1tar ~u ~bYOSlC~ 



CAPIT\JLO VII 

SILICOATER 

El nuevo sistema Silicoter. provee una adhesión molecular 
entre la estructura del metal y la resina Dentacolor. libre de 
percolación marginal y cambios de color. sin utilizar reten
ciones mecanicas. 

La unión metal-resina. en la elaboración de protesis (co
ronas y puentes), ha sido lograda hasta hoy en d!a. con ayuda 
de retenciones mec6nic~s en el metal. Este sistema de adhesión 
ha preeentado deficienciae. que con el paso del tiempo, ponr,:
ten la tonnacion de una brecha marginal (aprox. 20 micras) en
tre el metal y la resina. disminuyendo aeL la vida de la re3-
tauraciOn y deteriorando las propiedades eet~ticas de la misma 
Aunando a dsto. la necesidad de util1zar retenciones en el me
tal. limita la elaboración y el diseno del mi~mo. 



Una ccrn;:i,,.r.1a ale:::~r..3.. en co!a!'orac1=n con ~a ~n:i.ver:!!~.sd. 
de rr1eied1;h Shl~l~r. :er.~ eG ~:~~~~la '~mccratica. desarro
llar~~ un ~etcj~ ~35aj~ e~ :es re~ultlct~s obten1dcs en les cx
per1~entos de las restaura:o~nes metal porcelana, par~ crear 
una adhes1on entre el ~~tal y la resina. cubriendo a la super
!ic1e del metal con un3 capa cer.!micci mu)' delQ'ada. Esta capa 
cer4a:1ca. ae va de;:cs1tlr,:io s:>bre la euperf1c1e del metal poco 
a poco. l o;r3nj,c de es': a f onr.a. una ad he!!: ón :no le cu lar ciuy re
s 1stente. 

o 
l 

Si-OH 
1 
l 

51-0-R 
l 
o 

METAL 

Fi;"..;.r.3 ~. E:i. eet! ~:qu:-3, se puede 3.preciar. de una mane
r:i gr!! :.c.! e :. li.:strat1vc. :~ i.lanera en q:Je se coloca. la capa 
cer&c1ca 2cb~e e? ~etal. 

Es~3 C!~~ ce:·i~::a de adhes1~n. se ~uede colocar sobre 
~etal~s ;:-rec:c.scs y :-.-:: ¡:-:-c.:~c:Jos. y !!U a~heaión con ree1na ae 
:~;r~ ~~~~!~-~~:, e~~ ~~ ~cc~:a!or de e1lano. 

T:j~ e~te ;r~~c~1~¡~~tc &e realiza en e! s1ste=a S111co~
ter pcr ~~~1~ ~~ ~~~ ::~~~ ;~r~;1t:ca. 
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El sistema de ddhes16n es explicado esquemat1c4m.ente en 
la eiquiente ti~ura. 

---~-RESINA 
DENTACOLOR 

-----1- g~~~~OR 
ACOPLADOR 
DE SIL.>.NO 

CAPA DE 
SILlCOATER 

MLJ"AL 

Figura 10. Aqu1 se muestra. el orden progresivo en que se 
colocan los diferentes materiales necesarios para lograr la 
adherencia entre el metal y la resina. 

Las superf1cies del metal que reciblrdn la capa de Sili
coater. deberan ser prev1amente tratadas en un ar~na.dor csan
Blaster) con d1ox1do de aluminio de 250 micras. Esto tiene co
mo tlnolidad, 

- La 11mp1e~a del metal. 
- Crear una superf1c1e irregular. y 
- Qujml cdlnente activa. 

El metal asJ tratado. podra 
del Silicoa.~er. la cu!l ~em!rol un 
La capa cer!m1c~ es cubierta por 
de silice y residuos or9~n1cos. 

~ec1bir a la capa cer~m1ca 
grosor de 100 a 1000 micras. 
4 capas de agentes adhesivos 

una estructura m~s el~~t1ca 
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que otras. Su s1gn1ficante ~rosor. su 
ficie .S.spera del metal s~bre la cual a 
distribuye de t:leJor forma el "est1 t!s'' 
entre el metal y la resina. los cuales 
ente bue al. 

elast1c1dad y la super
sido aplicada. reduce y 
y ca~~1~s d1~ens1vnales 
son propios en el amb1-

Sobre la capa de Si-Ox-C se a;rega un acoplador Ce s1lano 
el cual perm1t1ra la un1on qu1mica entre esta capa )' la resina 
Denta.color. la cual. se debe de aplicar siguiendo la técnica 
habitual. 

Pruebas en laboratcr1c con tennociclado l40.00C veces) 
durante un ano han demostrado la no fof'ttl4c16n de br·echa marq1-
nal y una excelente estabilidad en el color. 

El s1stertl4 Silicoater puede usarse para la elaboración de 
protesis fija, parcial removible. puentes Maryland. ferulas 
periodontalee. etc. 
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CAPITV!.O VIII 

ESH 
SALIR 

TEE 
DE LA 

POSIBLES PROELE.'!AS POR ALTERACIONES EN LA TECNICA 

OPACAOOR: 

• Cuando el metal no ha sido descontaminado adecuado.mente 
la adhe~iOn del opacador al metal se ve alterada. provocando. 
en muchos casos. el cam!J10 de color en el material o despren
dimiento del m1•~0. 

Solución: 

Elimine la contaminaci6r1 del metal con el arenador <San 
Blaster) y Oxido de aluminio y posteriormente en el limpiador 
ultrasónico de 3 a 5 minutoe. 

• El corto t1empo del mezclado del opaco. acasiona una 
mezcla heterogénea por la inadecuada dlstribuc1ón de las par
t!culas de relleno y pigmentos. 

Soluc1on, 

Mezcle el polvo con el 11quido por 30 segundos. 

CAPA DE DISPERS!ON, 

El remover o contaminar lo. capa de diepersion de lo resi
na. ímpide la union qu1m1ca entre las capas subsecuentes de 
mater1al. oc3sionandv cambios de coloración por la filtración 
de 11c;u1dcs ~ntre el ias )' en ocasiones desprendimientos de la 
misma. 

Solucion, 

Remueva la capa de d1spers1ón aplicando 11quido modelador 
con un pincel. 

Es~o p',,;~d-':· d~b~rseo 3 una deficiente man1pulac16n de lo 
resina ~ura:1:e e: rn~delaJo !e la misma. o por ut1l1zar exceso 
de l1qu:d~ modeia~:r. 

kO CEBE 
BiBUDTEGA 
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Solucion: 

Socave ligeramente la burbuja de aire en la resina. agre
gue liquido modelador. coloque nuevamente resina y polimerice 
90 segundos. 

PROBLEMAS DEBIDOS A INSUFICIENTE TIEMPO DE POLIMERIZACION: 

La insuficiente pol1rner1zac1ón de los materiales Dentaco
lor ocasiona que sus propiedades !isicas sean reducidas, pre
aentandose cambice de color y fracturas en el material. 

Solucion: 

Para evitar estos problemas, eiqa las intrucct~nes que ae 
dan para la profundidad de polimer1zacion en los d1etintos ~~
teriales Dentacolor. 

La reeina Den'tacolor solc puede ser pol1me1-.:;:ada en la u
nidad lum1n1ca Dentacolor XS, cada capa de resina (cervical, 
dentina e lncisal) debe polirnerizaree 90 segundos. 

Cuando se pol1mer1cen protesis de unidades multiples. por 
razonee de seguridad. ee recomienda polimerizar dos veces ori
entando la proteni• hacia el bulbo. 
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CAPITULO IX 

PROPIEDADES FISICAS 

Los siguientes valoreo corresponden a las propiedades fí
sicas de la resina Dentacolor: 

Valores tlsicos 

Resistencia a la 
compresión • 

Resistencia a la 
flexion según 
DHI 13922 

Dureza vickers 
lHV 0.3) tras 24 
horas en agua a 37 
grados e sobre el 
revestimiento + 

Absorción de agua 

Ensayos de estabilidad 
del color (ensayo de 
luz UV/calorl DIN 13922 

Contenido total de 
material de relleno 

Porcentaje de material 
de relleno inor~dnico 

Caducidad de! material 
a una temp. no s~reri0r 
a 2, grados e 

Valores 
medios 

392 M!'a 
55790 poi 

6S N/r.rn2 
68 MPa 
9667 P•i 

370 N/111!12 

52614 psi 

0.7 en peso 

Valore• min1mos 
garantizados 

350 Ml'a 
49770 psi 

50-60 N/lltnZ 
!50-60 Ml'a 
7110-8532 psi 

350 Nlll'll'l2 

49770 poi 

Cumple la r.onr.a 

aprox. 72.0% en peso 

aprox. 51.0% en peso 

Mi ni~.~ 2 atlos 

• Orientado según la Austra!ian Standard 1276-1982 

• om 50D3 AS'IM E n. ES 427 



C!IP!1VLO X 

TRAB~:os E~ DENTACOLOR 

En a s1g~1ente serie de !~togr~f~as se muestran las di
versas a t~rnativas, en las que es posible, usar cerno mater1al 
de resta rac1~~ la resina :en:acolor. 

·-·· .:: :-:-_::,;:.'!!"!,~. sr: :lustr~ u:-.!l. ;:rotesls 
; :.::. 1:-~ .::.:ritrlles late-rale~. 
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Fotograt1a 20. L4 fotografía anter1or fue tomada 1nrnedia·· 
tamente despué9 de colocada la prótesis. Esta fotograf1a muc~-
tra loe detalles. y ee tomo aprox1m~ddrnentc, un o~o después. 



fotogra!1o. 2: 
in!ericre5 e17uien 
caninc je~e~~~- .. 
corone~ ee real~=~ 

E~ e t~ toto~raf1a. se muestran las piezas 
t"'!:: ~ .!.,s cen~rales. ~~~os lat.ere.le-s y el 

=~~ ~r f~~r,~ ~1-~Vl~t:·~ je ~n rern:. ~~~ 
'!n ·~;, ::.t"'":.!: y =--~·--es':1j!s cor. :-~n:.ac;;l(:r. 



fotoi¡raf1a 22. Ettt~ fJ<::i;raf1a. se tomo nu~ve rnesee dee
pu&s de l.,_ cerr.enta:i~n .:!e-f;..r1:t;..va. 
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CONCLllC !O~lES 

Corno todos los C1rujanos Dentistas sabemos. el exito de 
cualqu1er restaurac1on protesica. depende princ1palmente de la 
preparac10n que se haya realizado por el Cirujano Dentista en 
boca. pero también tiene mucha importancia la calidad del tra
bajo que el técnico dental haya elaborado. a la véz que es de 
primord1al importancia la h1g!ene buco-dental del paciente. 

En el presente trabaJo. se pone al conoc1miento de los 
Ciruja.nos Dentistas. un nuevo producto denominado Sistema ~ 
~ El sistema Dentacolor. es una muy bueno alternativa 
para la reconstrucc16n dental: esto. claro. s1n deJ3r de temar 
en cuenta los métodos trad1c1onalrnente usados com•.:i son la por
celana y el acril1co. pero s1 pensondo, que el ~1stem3 Denta
colcr pud:~ro Leg~:- o Si.lStitun·Ios en 1,, :n . .,y~r13 de lo.~ c¡:li
cacione::!. 

El sistem~ Dentacolor nos permite brindarles a nuestros 
pacientes un buen trobaJo restaurativo. y sobre lodo, con un~ 
gran presentac1ón estét1ca. cGto se logra porque el propio Ci
rujano Dental puede darle a lo preparación loa corocter1zacio
nes necesor1ns en el propic consultorio, ya que este m~terial 
puede SE<r t~! !:ic!:- y ;:iu: ¡Ce:> F->neiJi~t~!::ente después de la p1.-l1-
merizac1ón fin~:. 

En el sistema Dentacvlo~. es posible el empleo de resinas 
f~topolimer1z~bles por luz para realizar correcciones en boca. 

Pero hoy que tomar en ~uenta la desventaJO que presenta 
este siste~~. que es su gran rugosidad superficial después del 
pulido. o.:::-.'lslvr1!'lndo de: esta m3nera una gran probab1l1dod de c
cumul<:tc1cn d·.3 p1aco. que t1ene como consecuencia el deter1oro 
del color. 

E!:itC' e5 ¿; l r.!J>:\'V ;:rcduct: que se ha present.ado en e!lte 
trcb~J~. y q~e SP suma ~ iss ya conocidos. para que les C1ru
Jancs Dent l ~U!S pc·don1.:•s • .:.:e.r...~ vez m4s. ofrecer mejores opc 10-
n~s o nu~st1·0s r3c1e11t~~. ~ lo véz que nuestro trabajo tenga 
una m~J~: col1do~ )" pr~~~nt3clón. 



47 

BIBL!OGAAFIA 

l.- Symposium de CiruJanos Dentistas. Construccjon !l.§.~ 
~ ~ ~· Tomo !I. Francia. 1963. 

2.- ttuser O. Acoplamjeoto Molecular~~~ 
~ !á!t l.ruI Supert1c1es Metalicas). Editorial Labor. Espa
na. 1984. pp. 267. 

3.- ttaury F. Albers. Odonto!oq!a ~· Editorial La
bor. Espana. 1988. pp. 304. 

4.- Roberts t. Ideen. Odonto1og1a hestaur~ctora Adhesíve. 
Editor1al Panamericana. ~rgentina. 1977. pp. 229. 

5.- Schaefer R.~~~ tMicrofjll. Editorial 
Dental Echo. EspaMa. 1979. pp. 179. 

6.-~ ~ Invest1gac1gnes Realizada.a Q!ll: ~ Corr.QA:: 
J1iA ~ ~. Alemania y México. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Sistema Dentacolor
	Capítulo II. Unidad Limínica Dentacolor
	Capítulo III. Técnica para la Aplciación de la Resina Dentacolor
	Capítulo IV. Reproducción de los Colores
	Capítulo V. Corrección de Forma y Color
	Capítulo VI. Modifocaciones de Tonos Intensos de Dentacolor para Caraceterizaciones
	Capítulo VII. Silicoater
	Capítulo VIII. Posibles Problemas por Alteraciones en el Técnica
	Capítulo IX. Propiedades Físicas
	Capítulo X. Trabajos de Dentacolor
	Conclusiones
	Bibliografía



