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INTRODUCCIÓN 

La actividad constructiva, formal o informal, se avoca al proyecto y construcción de espacios que se 
traducen en lugares de habitación, reunión, esparcimiento, Instrucción, culto, producción, etc. 

Todas las construcciones que vemos fueron alguna vez proyectadas, construidas y puestas en 
servicio. Asimismo, todas las estructuras que se construyen estarán expuestas, a lo largo de su vida, 
a factores que causan dano estructural: humanos. geoflsicos, atmosféricos, o accidentes como 
explosiones e incendios, y a factores que provocan deterioro: atmosféricos, humanos y otros. 

Todos estos factores tienen una relación directa con la durabilidad de las construcciones o dicho en 
otras palabras, todos estos factores contribuyen al dallo y deterioro de los elementos que componen 
las estructuras y consecuentemente a la reducción de su seguridad estructural, funcionalidad y 
habitabilidad. 

Este trabajo de tesis se dedica a identificar, agrupar y describir los factores que provocan dallo y 
deterioro de los elementos estructurales de concreto, acero y mamposterla que forman las múltiples 
construcciones. Se hace, también, una definición y descripción de los diversos elementos con los que 
se integran las estructuras. 

Sin embargo, se hace un mayor énfasis en los agentes y factores que están mas ligados al deterioro 
de los materiales que componen los elementos. 

Se consideran, también, algunas estrategias preventivas y algunas maneras de reparar elementos 
deteriorados, 

El tema del deterioro de estructuras y materiales es muy amplio y especializado, por ello este trabajo 
muestra los aspectos básicos de los procesos deletéreos. 

18 



Capítulo 1 

Aspectos Generales 

17 



l. ASPECTOS GENERALES 

1.1 DEFINICIONES. 

Esta tesis se enfoca a identificar, agrupar y describir los agentes y factores que causan dano y abunda 
en los de deterioro o degradación de los elementos estructurales de concreto. mampostería y acero. 

En este traba10 se emplean los términos de dano y deterioro En ésta sección se precisan éstos 
términos con el objeto de asociar el vocablo daño a la pérdida de la resistencia de los elementos 
estructurales debido a causas mecánicas y el de deterioro a la pérdida de integridad de los materiales 
que constituyen los elementos de las construcciones. 

1.1.1 Daño estructural de los elementos. 

Se entenderá por dano estructural de un elemento a la pérdida de resistencia de éste debida a la 
acción de fuerzas externas permanentes o accidentales que rebasan su capacidad 

El dallo estructural de un elemento no significa necesariamente que este haya alcanzado su máxima 
resistencia mecánica sino que la pieza alcanza algún grado de ella y el elemento solo acusa los 
efectos del traba¡o estructural 

Las fuerzas externas permanentes (cargas muertas) o accidentales ( sismo. viento o explosiones) 
engendran esfuerzos básicos de tensión, compresión y cortante y estos no actúan aisladamente, sino 
que pueden actuar de manera combinada. Por ejemplo, las columnas de un edificio soportan acciones 
de ftexocompresión en uno o en dos sentidos del elemento, por acciones gravitacionales y 
accidentales. y además están sujetas a fuerzas cortantes de tipo directo y fuerzas cortantes generadas 
por torsión global de la estructura engendradas por acciones accidentales 

Por tanto. el dano estructural está relacionado a causas externas y mecánicas (fisicas). 

1.1.2 Deterioro de los materiales que constituyen los elementos. 

Por deterioro de un elemento estructural se entenderá una degradación o afectación de la integridad 
del o tos materiales que lo componen. siendo las causas de tal degradación agentes y factores de tipo 
flsico: erosión. impacto, acción y electo de los cambios de temperatura. qulmico: ataque de ácidos. 
sulfatos. dióxido de carbono. cloro. ciclos de humectación y desecación. hielo y deshielo: por 
condiciones internas· reacción química de los materiales constitutivos: y externas: brisa marina. 
insolación. electos eólicos. lluvia. nieve. 

Otra caracterisllca del proceso de deterioro de los elementos. y por tanto de las estructuras. es que 
estos están sometidos a acciones de tipo fls1co y químico. externas e internas, de manera constante. 
indefinida e inexorable 

En el proceso de deterioro, se presenta la acción simultánea de agentes y factores los cuales pueden 
afectar ta totalidad de los elementos tanto interna como externamente. 

La figura 1.1 muestra una columna con dano estructural por sismo y la figura 1.2 presenta el deterioro 
de un dado y pilote de cimentación por ataque de sulfatos. 
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Figur<J 1 1 Daño por sismo 

Figura 1 2 Dado y pilote de cimentac1on deteriorado por ataque de sulfatos 
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1.1.3 Durabilidad de una construcción. 

Se define la durabilidad como la capacidad de una estructura para resistir o soportar la acción del 
intemperismo, ataque qulmico, abrasión o cualquier otro proceso de deterioro. Asimismo. la 
durabilidad implica el mantenimiento de la geometrla original, calidad y caracterlsticas de servicio de 
los elementos y estructuras cuando están expuestos a procesos de degradación. 

1.1.4 Vid• útil de las estructuras. 

Se entenderá por vida útil de una construcción al periodo en que ésta conserva los requisitos del 
proyecto sobre seguridad, habitabilidad, higiene, funcionalidad y estética, sin presentar costos 
inesperados de mantenimiento. 

Actualmente se acepta el modelo de vida útil desarrollado por Tutti, mostrado en la figura 1.3 Este 
modelo está especlficamente concebido para el caso de estructuras de concreto con problemas de 
corrosión del acero de refuerzo. 

Grado de 
Corrosión 

Grado aceptable 

Iniciación Propagación 

Vida útil o tiempo antes ele reparar 

Figura 1.3 Modelo de vida útil de Tutti. 
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1.2. FACTORES QUE CAUSAN DAÑO ESTRUCTURAL Y DETERIORO. 

1.2.1 Factores que causan datto estructura/ 

Cada estructura se construye en un punto de determinadas caracterlsticas geogréficas, geológicas y 
climáticas. Asl, algunas construcciones estén más expuestas a sufrir danos o fallas estructurales ante 
la ocurrencia de intensos fenómenos geoflsicos; como un sismo o como la presencia de un huracán. 

Al mismo tiempo, todas las construcciones estén inmersas en condiciones ambientales que de manera 
constante, lenta e inexorable causan el deterioro de los materiales con los que se construyen las 
estructuras. 

A continuación se analizan brevemente los factores que causan dano o falla estructural y en el 
siguiente subcapltulo se analizan los de deterioro. 

Factores geofísicos. 

Entre estos factores estén los sismos, los efectos de la actividad volcánica, los meteorológicos y los 
hidrológicos. 

Sismos 

México es un pals altamente slsmico debido a que su costa del Pacifico esté en el borde de una zona 
de subducclón. Durante la ocurrencia de un sismo (movimiento del terreno), las construcciones tienen 
una manera de reaccionar y resistir. Normalmente las construcciones de uno o dos niveles son poco 
sensibles a los efectos de sismo. Sin embargo, las construcciones más altas. dependiendo de su 
estructuración y ubicación, pueden ser més sensibles y por tanto més susceptibles de sufrir dano o 
incluso colapsar. 

Algunos de los danos más comunes ocasionados por sismo son: 

1. Agrietamiento de trabes, columnas y muros por esfuerzos de tensión compresión, corte y torsión. 
2. Hundimiento de las construcciones. 
3. Penetración de columnas en losas planas 
4. Ante sismos intensos: volteo de construcciones, colapso parcial o total. 

A continuación se muestra la reglonatización sísmica de México y fotograflas que Ilustran mejor los 
danos que el evento slsmico ocasiona. 
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~ No se ha registrado temblores 

Ld Los hay de poca Intensidad 

w~ Do mayor intensidad 

~ Sumamonto violentos 

Figura 1 4 Reg1onahzac1on sísmica de Mex1co 

Figura 1 5 Daños provocados por sismo 
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Actividad volcánica. 

México es un pals que tiene volcanes y algunos de ellos estén activos. Los efectos de la actividad de 
un volean incluyen: sismos. derrames de lava, lanzamiento de materiales piroclasticos y emanaciones 
de cenizas, gases y vapor de agua. 

Las poblaciones (personas. inmuebles e infraestructura) que se hallan mas cerca de los volcanes 
activos son las que estén en mayor riesgo de ser dañadas 

Un e¡emplo del pasado evidencia el daño que puede ocasionar. En el año 79 dJ.C. una erupción del 
volcán Vesubio, en Italia, sepultó ba10 sus cenizas las ciudades de Pompeya. Herculano y Estadias: 
ésta última situada cerca de lo que hoy es la ciudad de Nápoles. Los torrentes de lava y nubes de 
humo causaron tanto daño como el provocado por el sismo que antecedió a la erupción 
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Figura 1.6 Cinturón volcánico. México 

Meteorológicos: Ciclones, huracanes y trombas. 

Ciclones y huracanes. 

México cuenta con alrededor de 10,000 Km. de litorales y en un buen número de ellos se deja sentir el 
efecto de ciclones y huracanes. 

Se estima que al año se forman en la costa del Pacifico un promedio de 14 a 16 ciclones tropicales. 
mientras que en la región del Caribe y el Golfo de México la c~ra es de nueve. No todos los ciclones 
alcanzan a tocar tierra en el pals y muy pocos de estos entran en la categorla de huracanes. Los 
ciclones tropicales no siempre se presentan en forma aislada. sino que pueden aparecer más de uno 
en forma simultanea. 
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Los ciclones se ci.ifican dé Kuerdo con la vllloc:idm que .icanun laa vlertm. Lm deprni~ 
tropicales se ~ ... poi' vientos cuy11 velocldm • de alrededor de 34 KPH, nHnlrm que en las 
tormentas loa vientoa • ubican an el rango de laa 91 y 113 KPH y loa ....,._ ae fomlan a pmtir 
de los 114 KPH. Mociado a .ao. "*-· ai-ece airo conocido como .. .urgencia de IDlmenlps. 
causadas por la succi6n de agua de mar que produce un oleaje cuya alhn • .uperiar a la medla'de 
la marea afta y que oc:mionan ll'Uldac:iOMa y delloa an lm z- c:oaa.r-. 
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.GollOdeT .... em...-.C ... eOIHnl.. •~ 
0"eaWnAMrllll:e 

Ocu.~nc Attñntrco 

Figura 1.7. Rutas mm comur.sdecic:lona 

El 26 de octubre de 19911, un sat61ite climatológico momo.ea i. poeiclón y desarrollo del huracán 
Mitch, an esa fecha se hallaba frente a I• a.tas de América Central. Aunque el Mitch alc:anz6 la 
categoria 5, la de m11Yor peligro, se cllip6 horas detflu's, pero ocasion6 fuertes vientos, de mm de 
250 KMP, e 1111 .... lluvias, cawando inundaciones, auftcientes para caiaar la muerte de mis de 12 
000 pe~ y arirnalea y adema ocamionar ~ dalloa materiales. 

No todos los huracann 11eg.,.. a dilliparM, por ejemplo, el Gilbert. el nwyor h~n del siglo XX. 
ocurrido en 191111 frente a las coúaa del Caribe, deufroll6 vienloa en rMagaa que alcanzaron los 350 
KPH, devlllló Jamaica y vart• zonaa da M6xlco, penl..ula da Yucaün. En tarritorlo nacional CllUllÓ 
enormn dalloa materiales y p6fdida da vidas hurnari• a todo lo laigo de 8'I trwyado. Asl, tras haber 
tocado la COlbl de Yucalíln, • dnplaz6 a lo liligo de tierra continental ,..... da 1 OCIO Km. hasta llegar 
al estado de Nuevo León an donde llnalmanta M dawanaci6. · 
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Figura 1.8. Huracán Mitch 

Trombas. 

Las trombas son fenómenos meteorológicos caracterizados por fuertes lluvias y acompañadas de 
gran cantidad de granizo. Las trombas son fenómenos que ocasionan entre otros problemas: 
derrumbes de taludes y construcciones ahl fincadas. inundaciones. daño a cubiertas o techos y 
arrastra lodos y saturacón de drenajes. 

La tromba ocurrida el 27 de marzo del 2001, azotó parte de la zona sur de la Ciudad de México. Este 
meteoro ocasionó el desplome de cubiertas de fábricas, comercios, centros educativos (entre ellos la 
cubierta del gimnasio de la ENEP José Vasconcelos), y techos de lámina de asbesto de casas, pues 
estas no soportaron el peso del granizo acumulado. 

Factor humano. 

Incendios y explosiones. 

Los incendios y explOS1ones pueden ocurrir de manera intencional y accidental, en ambos casos esta 
presente un factor: El humano. 

Un manual de seguridad industrial indica que la mayorla de los accidentes, entre ellos los incendios y 
explosiones. ocurren por descuidos. Un accidente se define como un acontecimiento no deseado que 
da como resultado una lesión a una persona. un daño a la propiedad; a las instalaciones. o daño al 
medio ambiente. Generalmente un accidente. que produce incendio o explosión, es consecuencia del 
contacto con una fuente de energla (eléctrica. cinébca. térmica o mecánica) y se origina cuando este 
contacto rebasa la resistencia limite del cuerpo. de los equipos e instalaciones. 
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Las explosiones e incendios intencionales pueden ser muy destructores. El dla martes 11 de 
septiembre del 2001, Estados Unidos sufrió una serie de atentados en cadena en sus centros 
financiero y polltico. 

Dos aviones de pasajeros se estrellaron contra las dos torres del World Trade Center de Nueva York. 
Ambas torres, en las que se cree trabajan cerca de 50.000 personas, se desplomaron. 

Figura 1.9. a) Daño ocasionado por explosión e incendio en Tones Gemelas de New York. 
Septiembre 11 del 2001 

Según un grupo de ingenieros civiles, la solidez de los ed1fiC1os, que soportaron el fuerte impacto de 
los aviones. salvó miles de vidas al permanecer de pie por mucho tiempo. Sin embargo, reconocieron 
que el colapso de las torres gemelas fue inevitable. 

El fuego provocado por el choque de los aviones alcanzó una temperatura superior a los 800º 
centigrados, derritiendo los refuerzos de acero instalados en la estructura 

"Después de que la parte superior del World Trade Center cedió, se produjo una cadena de 
destrucción. Los pisos superiores acumularon un peso superior a las 100 toneladas venciendo la 
resistencia de los pisos inferiores". 
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Figura 1. 9. (b) Daño ocasionado por incendio 

Estudios para diseñar estructuras: 

Para llevar a cabo un proyecto es necesario contar con estudios preliminares como son: el 
topográfico, hidrológico y geotécnico. En estos estudios el hombre emplea tanto conocimientos, 
herramientas e instrumentos. El manejo erróneo de alguno de ellos conducirá a estudios deficientes 
o incompletos y. por tanto, al diseño y construcción de estructuras con riesgo de presentar daño 
prematuro durante su operación. Enseguida se mencionan solo algunos. 

Estudio topográfico. 

El estudio topograf1co permite conocer las caracterlsticas flsicas; accidentes del terreno y principales 
detalles naturales o artificiales del lugar donde se pretende ubicar las estructuras y pennite hacer su 
construcción en la mejor posición. 

En proyectos de unidades habitacionales, por ejemplo, es indispensable pues proporciona datos para 
elaborar los proyectos de conducción de aguas grises y plwiales y el de vialidades y andadores. 

La carencia de este estudio no es un factor determinante que ocasione dallo a las eslru~uras. Sin 
embargo, contar con él representara una ventaja al evitar construir estructuras en los puntos mas 
bajos o crlticos del terreno y evitar inundaciones. 

Estudio geotécnico. 

El objetivo principal del estudio geotécnico es brindar información del suelo: caracterlsticas llsicas, 
geológicas y propiedades mecánicas, a fin de proponer el tipo de cimentación más apropiado para 
una edificación. 
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La carencia de este estudio causa que los ingenieros en estructuras supongan valores conservadores . 
o erróneos de parametros geotécnicos. tales como la capacidad de carga para diseñar cimentaciones 
superficiales o ángulos de fricción interna y empujes para diseñar muros de contención •. 

Diseñar estructuras sin información geotécnica conduce a dos situaciones: 

• Diseñar estructuras conservadoras. las que estarán del lado de la seguridad estructural, pero con el 
inconveniente de tener un costo elevada. 

- Diseño de estructuras deficientes lo que implicara un futuro daño prematuro de los elementos e. 
inseguridad estructural. pues no soportarán las condiciones reales de trabajo. 

Además, el estudio geotécnico del sitio detectara taludes inestables zonas minadas, zonas de rellenos 
o alguna otra anomalia geológica 

Estudio hidrológico. 

Hay ciertos tipos de obras (colectores. subcolectores, puentes. represas, presas) que precisan para su 
diseño y construcción de un estudio hidrotóg1co, la carencia de él pone en verdadero peligro la 
existencia y/o funcionamiento de éstas 

Uno de los objetivos más importantes del estudio hidrológico es la obtención de avenidas de diseño. el 
volumen de agua de lluvia resultante de un proceso, bastante complejo, de precipitación-escurrimiento 
supeñ1c1al-mfiltración del agua en el terreno de una cuenca 

La avenida de diseño determina la capacidad. por e¡emplo de una obra de control. como el vertedor de 
una presa: pues. para seleccionarla se deben considerar por un lado. el costo de construcción de la 
obra. y por otro. los daños que se producirian en caso de que esta fallara 

En otras obras como puentes carreteros o de vias férreas, el estudio hidrológ1co proporciona 
mformación acerca de las fuerzas engendradas por la corriente de agua (como las erosivas) y 
determina los me1ores lugares de construcción, la altura que estos deban tener y la profundidad de sus 
c1m1entos Ademas el estudio h1drológ1co md1ca donde no se debe construir estructuras que 
eventualmente estarían expuestas a corrientes en cauces de agua de tipo interm1tente 

Figura 1 9 Daño sobre puentes carreteros por comente de agua 
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Recursos humanos y empleo de software sofisticado. 

Con el tiempo los criterios (reglamentación) de analisis y diser'\o de estructuras se han hecho más 
complejos. El avance en el conocimiento de las diferentes áreas de la 1ngenierla (estructural, 
geotecnia, hidráulica, sistemas y construcción) aunado al desarrollo de programa de cómputo, como 
herramientas para resolver una diversidad de problemas, requiere de una mayor capacitación de 
ingenieros: tanto en el conocimiento teórico como en el correcto manejo del software de ingenierla. 

En el campo del diseño de estructuras. por un lado. el incorrecto manejo de programas de analisis y 
dimensionamiento y, por otro. la concepción de un modelo estructural erróneo, constituyen factores de 
nesgo para lograr diseños confiables. 

Programas como el STADD 111 y métodos de anahsis tan sof1st1cados como el método del elemento 
finito son herramientas poderosas. su uso apropiado requiere tiempo, dinero y esfuerzo. En la 
operación de ellos fácilmente se pueden cometer equivocaciones que conducen a errores; incorrecta 
captura de datos o incorrecta interpretación de resultados. 

Por ello, este aspecto, junto con la carencia de d1ser'\o, deficiencias de la estructuración y deficiencia 
en el detallado de planos ejecutivos. son factores que puede ocasionar dar'\o estructural prematuro. 

Factores constructivos. 

La historia registra que el hombre es constructor desde tiempos antiguos. En el pasado gran parte de 
las comunidades o sociedades se dedicaban a la actividad constructiva. y a otras de manera 
simultánea. En tiempos más modernos. solamente una fracción de la población de la sociedad se 
dedica a la construcción. formal e informal. La construcción formal. integrada en asociaciones o 
colegios de ingenieros y arquitectos. se caracteriza por poseer conocimientos teóricos y prácticos y sé 
norma por reglamentos constructivos a fin de lograr funcionalidad, comodidad, higiene y seguridad en 
sus obras. 

Sin embargo, a pesar de que las obras se proyectan y se construyen bajo conducción. aún es evidente 
que las construcciones muestran fallas (leves. moderadas o graves) ante fenómenos slsmicos, 
meteorológicos y grav1tacionales y aún ante condiciones de servicio y operación. 

La problemálica se debe a un sinnúmero de factores. como se ha estado analizando. y en esta sección 
se aborda un factor el constructivo 

Algunas razones de la presencia de fallas observadas y registradas son debido a algunos factores 
como: 

1. Hoy se construye mucho mas de lo que se ha construido 

2. Tendencia de una programación de construcción acelerada. 

3 Se proyectan y construyen estructuras de mucha mayor complejidad. 

4. Diversidad de materiales y técnicas de construcción. 

5. Cambio del uso o destino de las estructuras. 

6 Preponderancia de la produclividad y el cumplimiento de programas de construcción en detrimento 
de la calidad del trabajo constructivo 
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Numerosas obras, siendo perfectamente diseñadas para soportar las cargas de operación y servicio, 
no dejan, sin embargo, de tener y plantear graves problemas de conservación durante su uso. Por otra 
parte, los mismos problemas y fallas reaparecen regularmente en obras similares situadas en 
condiciones parecidas, lo que hace pensar que los desperfectos o fallas observados resultan 
probablemente del empleo Involuntario, pero repetido, de detalles constructivos inadecuados, de 
métodos de proyecto o ejecución mal adaptados, o de ambas cosas a la vez. 

Factores de servicio y operación. 

Un caso que llama la atención por su frecuencia es el cambio del uso o destino de las construcciones. 
Es común que los inmuebles se alquilen o se vendan y que entonces se ajusten a las necesidades del 
nuevo propietario o poseedor para operarla y que, junto con ello, se pase por alto la capacidad que 
pueda tener la estructura. 

Las situaciones més comunes pueden ser: 

1. Destinar los pisos a grandes cargas muertas o de operación. 

2. Construcción de muros divisorios, sobretodo de mampostería, sobre losas. 

3. Abertura de vanos o huecos en losas para escaleras, tragaluces u otros usos sin reforzar 
convenientemente. 

4. Demolición parcial o total de muros de rigidez o carga, con objeto de contar con més érea para 
operación. 

5. Demolición de columnas para contar con mayor érea de operación. 

1.2.2 Factores que causan deterioro 

El factor climático. 

La vida terrestre (animal, vegetal y humana), está condicionada al clima. Consecuentemente, todas las 
obras que el humano construye: edificios, puentes, puertos, presas, caminos estén permanentemente 
expuestas a él y a un proceso que degrada su integridad, por esto todas las estructuras deben 
construirse tomando en cuenta los efectos del clima: tener una durabilidad a fin de brindar un servicio 
que beneficie al hombre por un periodo de tiempo determinado (vida útil de la estructura). 

Puesto que el clima realmente es importante, se analizan aquí los aspectos més relevantes de él, 
pues, están bastante ligados a la vida en el planeta y al proceso de deterioro de las construcciones (de 
concreto simple y reforzado, mampostería, acero o madera). 

Definición de clima. 

El clima puede definirse como el conjunto de los fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado 
medio de la atmósfera en un punto específico de la superficie terrestre. Los principales elementos del 
clima se clasifican en: 

1. Termodinémicos: presión, temperatura y vientos. 
2. Acuosos: humedad, nubosidad y precipitación. 
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El clima del planeta esta regulado por varios factores: 

1. La radiación solar: insolación. 

2. La atmósfera: una envoltura de oxigeno, nitrógeno y otros gases que rodean la tierra. 

3. Vapor de agua: uno de los principales gases que atrapan calor. 

4. Dióxido de carbono: otro gas que atrapa calor y esencial para la realización de la fotoslntesis. 

5. Otros factores: distribución de los cuerpos de egua continental y oceánica, vegetación, relieve 
topográfico, composición mineral terrestre, casquetes polares, mecanismos orbitales de la Tierra. 

La atmósfera: 

La zona de la atmósfera més importante para el desarrollo de la vida es la troposfera. En ésta se 
efectúan fenómenos tan importantes como la regulación de la temperatura, la regulación de las 
radiaciones solares, provee de dióxido de carbono para la fotoslntesls y otros. 

Esta capa está formada por diferentes gases, la tabla 1.1. muestra la composición qulmica de ésta. 
De estos elementos, por ejemplo, él oxigeno causa la corrosión de los metales, sobretodo los ferrosos 
y el dióxido de carbono participa en las reacciones que producen la carbonatación en las estructuras 
de concreto. 

ClaH Elemento Contenido (º.4) 

Primarios Nitrógeno 78.0800 
Oxigeno 20.9400 

Secundarios Argón 0.9300 
Anhldrido Carbónico 0.1300 

Terciarios Neón 0.0018 
Helio 0.0005 
Criptón . 
Xenón . 

Cuaternarios Metano . 
Ozono . 
Hidrógeno . 
Oxido nitroso . 
Monóxido de carbono . 

• Otros (suma) 0.0177 

Tabla 1.1. Principales gases de la troposfera y composición qulmica. 

El estudio del clima abarca casi todas las ciencias terrestres y con base en el conocimiento teórico y 
estadlstico de sus elementos, a lo largo del tiempo, se ha llegado a la definición de los climas del 
planeta. 

En el caso de la República Mexicana se han estudiado y registrado la Intensidad de los elementos 
acuosos y termodinámicos del clima y se han establecido básicamente seis grandes zonas que 
influyen sobre el territorio nacional. Estas son las proporciones aproximadas: 
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Zona Porcentaje 

Cálido húmedo 4.70 

Cálido sub-húmedo 23.00 

Templado húmedo 2.70 

Templado sub-húmedo 20.50 

Seco 28.30 

Muy seco 20.80 

Tabla 1.2. Clasificación de los climas de México 

En las figuras 1.10, 1.11, 1.12. muestran los mapas de temperaturas, precipitación pluvial y climas de 
la República Mexicana. 
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Figura 1. 11 . Mapa de precipitación media anual 
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Figura 1 12. Mapa de climas Repubhca Mexicana 

La actividad humana ha generado contaminación del agua. aire y suelo que afectan al clima. Con ello, 
altera los ciclos hidrológicos, del carbono, del nitrógeno. del fósforo y otros que sustentan la vida en la 
tierra y, consecuentemente, causan el deterioro de la salud humana, de las vidas vegetal. animal y 
marina y la de otra clase de vida: la vida util de las estructuras de concreto reforzado, mamposterla. 
de acero. asfalto y otras. 

Algunos de los cambios que se han dado en la atmósfera como producto de la contaminación son: 

1. La inversión térmica 

2. La lluvia ácida 

3. Generación de ozono 

4. Deterioro de la capa de ozono. 

Contaminación del agua. 

Toda actividad humana requiere agua, esta se contamina por diversos factores: 

1. Agentes biológicos: las bacterias. virus y protozoarios y otros parasitos llegan a los depósitos de 
agua provenientes generalmente de los drenajes y los desechos animales. 
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2. Desechos orgánicas· los restos de alimentos o de organismos provocan la eutroficación afectando 
directamente la vida de rios y mares 

3. Sustancias qulmicas inorgánicas: los desechos domésticos y sobretodo los industriales llevan en 
sus aguas residuales ácidos, óxidos o restos de metales y sustancias tóxicas como plomo y 
cadmio. 

4. Sustancias qui micas orgánicas: plaguicidas. fertilizantes. detergentes y hasta hidrocarburos. 

5. Sustancias radioactivas· algunos rad1msótopos son solubles en el agua al mezclarse con ella en 
rlos o mares 

Contaminación del aire. 

Las causas principales de la contaminación del aire son la actividad industrial y la generada por los 
medios de transporte, los contaminantes del aire se dividen en tres grupos: 

1. Contaminantes 
mecánicos: 

2. Partlculas orgánicas e 
inorgánicas: 

Estos se originan del ruido causado por, entre otros. vehículos o 
maquinaria. 

Orgánicas: polen. cabellos, pelo de animales, amebas y otros 
microorganismos; 

Inorgánicas: tierra. polvo. ceniza o humo. 

3. Contaminantes químicos: Se dividen a su vez en primarios y secundarios. los primeros son 
aquellos que entran en contacto directo e inmediato con la atmósfera 
como consecuencia de eventos naturales o actividades humanas; los 
segundos se forman por la reacción entre un contaminante secundario y 
los componentes de la propia atmósfera, como es el caso del ácido sulfúrico 
que se forma por la reacción de óxidos de azufre y otros elementos del 
aire, como el agua, algunos compuestos qui micos que se emiten son· 

• Monóxido y dióxido de carbono. 
• Oxido nltrico, dióxido de nitrógeno y óxido nitroso 
• Dióxido y trióxido de azufre 
• Hidrocarburos: metano. benceno. formaldehldos y clorofluro-carbonos 

• Sustancias radiactivas: radón, estroncio. plutonio y otros. 
• Compuestos oxidantes: ozono y peróxido de hidrógeno 

Además, los medios de transporte generan contaminantes, los principales contaminantes son 
derivados de tas combustiones de los motores. que utilizan como fuente de energla: gasolinas, diese!, 
combustóleo, gas natural o electricidad. Las emisiones más importantes generadas por vehlculos con 
motor son: plomo, óxido de azufre. óxidos de nitrógeno. hidrocarburos. monóxido y dióxido de carbono 
y partículas suspendidas. 
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Contaminación del suelo. 

Los ecosistemas se mantienen en equilibrio debido a la interacción de los factores bióticos (los vivos) y 
los abióticos (no vivos). Esta interrelación se ve afectada integralmente por la acción de 
contaminantes. ya que ambos factores dependen unos de otros 

No es posible ignorar y asilar los eventos que suceden en el aire de los que ocurren en el agua o en la 
lierra, entre estos tres medios existe una dependencia derivada de los ciclos biogeoqufmicos (de tres 
componentes· biológicos. geológicos y quimicos). 

El suelo se puede contaminar de manera directa e indirecta. La primera es mediante el vertido de 
sustancias tóxicas. Son ejemplo los basureros trad1c1onales y los de material radioactivo 

El suelo puede contaminarse de manera indirecta a través de la ocurrencia de los ciclos del agua. 
oxigeno y carbono, nitrógeno. fósforo y azufre. pues estos "arrastran" contaminantes. 

Desde la perspectiva de la construcción de estructuras, estas entran en contacto con el suelo mediante 
su cimentación. 

1.2.3 Ambientes de exposición 

Ambientes de exposición. 

Los estudios de ingenieria sobre el impacto del ambiente atmosférico. en las estructuras. ha requerido 
tipificar los ambientes y correlacionarlos con el grado de agresividad y deterioro que tienen las 
construcciones que están inmersas en ellos. Por ejemplo. el deterioro de una estructura es mayor y se 
da mas rápidamente en un ambiente marino que en uno templado. Precisar el ambiente al que estarán 
expuestas las estructuras permite tomar fas medidas preventivas y correctivas adecuadas para hacer 
durable una construcción. 
Ignorar las condiciones ambientales reinantes en un s1ho determinado llevara a cntenos tradicionales 
de diseno de estructuras para hacer resistentes estas a fenómenos sismicos o eólicos pero no a 
condiciones atmosféricas agresivas. 

Figura 1.13. Deterioro de una estructura expuesta a condiciones ambientales 

35 



La tabla 1.3. presenta una clasificación de los ambientes de exposición para este fin. 

CLASE DE EXPOSICIÓN CONDICIONES AMBIENTALES 

1 Humedades relativas constantes 
Ambiente seco inferiores al 70% 

Humedades relativas constantes con 
2 A (sin heladas) poco riesgo de condensación 

Ambiente húmedo 
B (Con heladas) Humedades relativas variables con 

riesao de condensación 

3 Componentes externos expuestos al 
Ambiente húmedo con heladas viento v a aaentes de hielo-deshielo 

4 A (sin heladas) Zonas de niebla salina, salpicaduras e 
Ambiente marino inmersión. 

B (Con heladas) 

5 A) Baja agresividad media 
Ambiente quimicamente agresivo B) Media agresividad 

C\ Alta aaresividad 

Tabla 1.3. Clasificación de ambientes a los que están expuestas las construcciones 

1.3. RELACIÓN ENTRE EL DAfÍilO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS Y EL 
PROCESO DE DETERIORO DE LOS MATERIALES. 

Las estructuras estén expuestas, a lo largo de su construcción y de su vida útil, a factores geoflsicos 
(sismos, huracanes), factores humanos (incendios, explosiones) y factores de operación y servicio. 

Todos estos factores, de un modo u otro, producen fuerzas. Algunas de estas fuerzas engendradas 
son: térmicas, slsmicas, gravitacionales, friccionantes, de frenaje, hidroestáticas, eólicas, explosivas, 
flotacionales. 

Estas fuerzas, de tipo externo, actúan sobre las estructuras y producen esfuerzos internos 
(básicamente de tensión, compresión y cortante) en cada uno de los elementos que las conforman. 
Asl, cada elemento con función estructural, o sin función estructural, tiene una manera de responder. 
de resistir y de fallar. 

En general, cuando la suma de las fuerzas externas son mayores que la fuerza interna, resistencia del 
elemento, entonces, se desarrolla agrietamiento en los elementos de concreto y mamposterla y 
fluencia del material en los elementos de acero. De esta manera las fuerzas externas causan dallo, de 
tipo estructural, a los elementos o provocan su falla total. 

Independientemente de que los elementos estén o no danados, están expuestos permanentemente a 
la acción de agentes y factores flsicos, qulmicos y biológicos cuyo efecto, gradual en el tiempo, 
ocasiona reacciones en los materiales y conduce al deterioro de las estructuras. 
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Cuando una estructura de concreto o mamposterla, danada en alguno de sus elementos, no es 
reparada, entonces el agrietamiento (por falla mecánica) facilita la penetración y la acción más franca 
de agentes flsicos y qulmicos, circunstancia que puede acelerar el deterioro de los materiales y más 
aún si los factores externos (temperatura, humedad, concentración de qulmicos. grado de exposición y 
medio de contacto) son favorables. 

Ignorar el proceso de deterioro de los materiales de construcción de las estructuras conduce, 
paulatinamente, a la reducción de la seguridad estructural de las construcciones, pues se magnifican 
problemas de reducción de secciones o perfiles, corrosión del acero estructural y del acero de refuerzo 
y desprendimiento del recubrimiento de los elementos de concreto. 

Asl, una estructura en una condición deteriorada pudiera no resistir las fuerzas engendradas por 
fenómenos slsmicos o meteorológicos. En el caso de las construcciones derrumbadas por el huracán 
Gilberto, muchas de ella presentaban deterioro por la acción del ambiente marino. 

De esta manera, el dano estructural y et proceso de deterioro están estrechamente relacionados. Una 
construcción con materiales poco durables será más vulnerable a la acción de los agentes y factores 
de deterioro y consecuentemente influirá en su capacidad estructural para soportar fuerzas externas. 
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Capitulo 2 

Análisis de los factores que provocan 
el deterioro en elementos de 

concreto simple y su mantenimiento 
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2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE PROVOCAN EL DETERIORO EN 
ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE Y SU MANTENIMIENTO 

2.1 EL CONCRETO SIMPLE 

2.1.1 Materiales del concreto. 

Para tener un panorama más claro de lo que es el concreto simple en sus modalidades de concreto 
asfáltico e hidráulico primero se exponen las características y propiedades de los materiales que los 
compone, tales como son el asfatto, cemento Portland y agregados pétreos en general. 

El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes: Pasta y agregados. 

La pasta, compuesta de cemento portland y agua, une a los agregados (arena y grava o piedra 
triturada) para formar una masa semejante a una roca pues la pasta endurece debido a la reacción 
química entre el Cemento y el agua. 

Los agregados generalmente se dividen en dos grupos: finos y gruesos. Los agregados finos consisten 
en arenas naturales o manufacturadas con tamal\os de partícula que pueden llegar hasta 1 Omm; los 
agregados gruesos son aquellos cuyas partículas se retienen en la malla No. 16 y pueden variar hasta 
152 mm. El tamal\o máximo de agregado que se emplea comúnmente es el de 19 mm o el de 25 mm. 

la pasta esta compuesta de cemento portland, agua y aire atrapado o aire incluido intencionalmente. 
Ordinariamente, la pasta constituye del 25 al 40 % del volumen total del concreto. El volumen absoluto 
del cemento está comprendido usualmente entre el 7 y el 15 % y el agua entre el 14 y el 21 %. El 
contenido de aire y concreto con aire incluido puede llegar hasta el 8% del volumen del concreto, 
dependiendo del tamal\o máximo del agregado grueso. 

Como los agregados constituyen aproximadamente del 60 al 75 % del volumen total del concreto, su 
selección es importante. Los agregados deben consistir en partículas con resistencia adecuada así 
como resistencias a condiciones de exposición a la intemperie y no deben contener materiales que 
pudieran causar deterioro del concreto. Para tener un uso eficiente de la pasta de cemento y agua, es 
deseable contar con una granulometría continua de tamal\os de partículas. 

La calidad del concreto depende en gran medida de la calidad de la pasta. En un concreto elaborado 
adecuadamente, cada partícula de agregado esta completamente cubierta con pasta y también todos 
los espacios entre partículas de agregado. 

2.1.2 Antecedentes y caracterlstlcas del concreto. 

Cemento. 

La historia del cemento es la historia misma del hombre en la búsqueda de un espacio para vivir con 
la mayor comodidad, seguridad y protección posible. Desde que el ser humano superó la época de las 
cavernas, a aplicado sus mayores esfuerzos a delimitar su espacio vital, satisfaciendo primero sus 
necesidades de vivienda y después levantando construcciones con requerimientos específicos. 

Templos, palacios, museos son el resultado del esfuerzo que constituye las bases para el progreso de 
la humanidad. 
El pueblo egipcio ya utilizaba un mortero mezcla de arena con materia cementosa para unir bloques y 
lozas de piedra al erigir sus asombrosas construcciones. 
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Los constructores griegos y romanos descubrieron que ciertos depósitos volcánicos, mezclados con 
caliza y arena produclan un mortero de gran fuerza, capaz de resistir la acción del agua, dulce o 
salada. 

Un material volcánico muy apropiado para estar aplicaciones lo encontraron los romanos en un lugar 
llamado Puzzuoli y que aun actualmente se conoce como puzolana. 

Investigaciones y descubrimientos a lo largo de miles de anos, conducen a principios del siglo 
antepasado, cuando en Inglaterra fue patentada una mezcla de caliza dura, molida y calcinada con 
arcilla, la que al agregérsele agua, producla una pasta que de nuevo se calcinaba se molla y baila 
hasta producir un polvo fino que es et antecedente directo del cemento que actualmente se utiliza. 

El nombre del cemento Portland le fue dado por la simil~ud que este tenia con la piedra de la isla de 
Portland del canal inglés. La aparición de este cemento y de su producto resultante el concreto a sido 
un factor determinante para que el mundo adquiera una fisonomla diferente. 

Edificios, calles, avenidas, carreteras, presas y canales, ftlbricas, talleres y casas, dentro del mas atto 
rango de tamano y variedades proporcionan un mundo nuevo de comodidad, de protección y belleza 
donde realizar los mtls ansiados anhelos, un mundo nuevo para trabajar, para crecer, para progresar, 
para vivir. 

1824: James Parl<er, Joseph Aspdin patentan al Cemento Portland, materia que obtuvieron de la 
calcinación de alta temperatura de una Caliza Arcillosa. 

1845: Isaac Johnson obtiene el prototipo del cemento moderno quemado, alta temperatura, una 
mezcla de caliza y arciUa hasta la formación del "clinke~'. 

1868: Se realiza el primer embarque de cemento Portland de Inglaterra a los Estados Unidos. 

1871: La companla Coplay Cement produce el primer cemento Portland en los Estados Unidos. 

1904: La American Standard For Testlng Materials (ASTM), publica por primera vez sus esttlndares 
de calidad para el cemento Portland. 

1906: En Ciudad Hidalgo Nuevo León se instala la primera fabrica para la producción de cemento en 
México, con una capacidad de 20,000 toneladas por ano. 

1992: Cemex se considera como el cuarto productor de cemento a nivel mundial con una producción 
de 30.3 miUones de toneladas por ano. 

Agregados pétreos 

Los agregados finos y gruesos ocupan comúnment!! de 60% a 75% del volumen del concreto (70% a 
85% en peso), e influyen notablemente en las propiedades del concreto recién mezclado y endurecido, 
en las proporciones de la mezcla, y en la economla. Los agregados finos comúnmente consisten en 
arena natural o piedra triturada siendo la mayorla de sus partlculas menores que 5mm. 

Los agregados gruesos consisten en una grava o una combinación de grava o agregado triturado 
cuyas partlculas sean predominantemente mayores que 5mm y generalmente entre 9.5 mm y 38mm. 
Algunos depósitos naturales de agregado, a veces llamados gravas de mina, rlo, lago o lecho marino. 

El agregado triturado se produce triturando roca de cantera, piedra bola, guijarros, o grava de gran 
tamano. La escoria de atto horno enfriada al aire y triturada también se utiliza como agregado grueso o 
fino. 
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Un material es una sustancia sólida natural que tiene estructura interna ordenada y una composición 
qulmlca que varia dentro de los limites muy estrechos. Las rocas (que dependiendo de su origen se 
pueden clasificar como lgneas, sedimentarias o metamórficas), se componen generalmente de varios 
materiales. Por ejemplo, el granito contiene cuarzo, feldespato, mica y otro cuantos minerales; la 
mayor parte de las calizas consisten en calcita, dolomita y pequellas cantidades de cuarzo, feldesplllo 
y arcilla. El intemperismo y la erosión de las rocas producen particulas de piedra, grava, arena, limo, y 
arcilla. 

El concreto reciclado, o concreto de desperdicio triturado, es una fuente factible de agregados y una 
realidad económica donde escaseen agregados de calidad. 

Los agregados de calidad deben cumplir ciertas reglas para darles un uso ingenieril óptimo: deben 
consistir en partlculas durables, limpias, duras, resistentes y libres de productos qulmicos absorbidos, 
recubrimientos de arcilla y otros materiales finos que pudieran afectar la hidratación y la adherencia la 
pasta del cemento. Las partlculas de agregado que sean desmenuzables o susceptibles de 
resquebrajarse son Indeseables. Los agregados que contengan cantidades apreciables de esquistos o 
de otras rocas esquistosas, de materiales suaves y porosos, y ciertos tipos de horsteno deberán 
evilarse en especial, puesto que tiene baja resistencia al intemperismo y pueden ser causa de defectos 
en la superficie tales como erupciones. 

Granulometria. 

La granulometrla es la distribución de los tamallos de las particulas de un agregado tal como se 
determina por análisis de tamices (norma ASTM C 136). El tamallo de partlcula del agregado se 
determina por medio de tamices de malla de alambre aberturas cuadradas. Los siete tamices esténdar 
ASTM e 33 para agregado fino tiene aberturas que varlan desde la malla No. 100(150 micras) hasta 
9.52mm. 

Los numero& de tamallo (tamallos de granulometrla), para el agregado grueso se aplican a las 
cantidades de agregado (en peso), en porcentajes que pasan a trav6s de un arreglo de mallas. Para ta 
construcción die vias terrestres, la norma ASTM D 448 enlista los trece numeras de tamallo die la 
ASTM C 33, mas otros seis numeros die tamallo para agregado grueso. La arena o agregado fino 
solamente tiene un rango de tamallos de particula. 

La granulometria y el tamallo méximo de agregado afectan las proporciones relativas de los agregados 
asl como los requisitos de agua y cemento, la trabajabilldad, capacidad de bombeo, economia, 
porosidad, contracción y durabilidad del concreto. 

Granulometría de los agregados finos, 

Depende del tipo de trabajo, de la riqueza de la mezcla, y el tamallo méxlmo del agregado grueso. En 
mezclas més pobres, o cuando se emplean agregados gruesos de tamallo pequello, la granulometria 
que més se aproxime al porcentaje méximo que pasa por cada criba resuna lo més conveniente para 
lograr una buena trabajabilidad. En general, si la relación agua - cemento se mantiene constante y la 
relación de agregado fino a grueso se elige correctamente, se puede hacer uso de un amplio rango de 
granulometría sin tener un efecto apreciable en la resistencia. 

Entre més uniforme saa la granulometria, mayor será la economla. Estas especificaciones permiten 
que los porcentajes mlnimos (en peso) del material que pasa las mallas de 0.30mm (No. 50) y de 
15mm (No. 100) sean reducidos a 15% y 0%, respectivamente, siempre y cuando: 

1. El agregado que se emplee en un concreto que contenga mas de 296 Kg. de cemento por metro 
cubico cuando el concreto no tenga Inclusión de aire. 
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2. Que el modulo de finura no sea Inferior a 2.3 ni superior a 3.1, el agregado fino se deberá rechazar 
a menos que se hagan los ajustes adecuados en las proporciones el agregado fino y grueso. 

Las cantidades de agregado fino que pasan las mallas de 0.30 mm (No. 50) y de 0.15 mm (No. 100), 
afectan la trabajabilidad, la textura superficial, y el sangrado del concreto. 

El módulo de finura (FM) del agregado grueso o del agregado fino se obtiene, conforme a la norma 
ASTM C 125, sumando los porcentajes acumulados en peso de los agregados retenidos en una serie 
especificada de mallas y dividiendo la suma entre 1 OO. 

El módulo de finura es un Indice de la finura del agregado entre mayor sea el módulo de finura, más 
grueso será el agregado. 

El módulo de finura del agregado fino es útil para estimar las proporciones de los de los agregados 
finos y gruesos en las mezclas de concreto. 

Granulometrla de agregados gruesos. 

El tamano máximo del agregado grueso que se utiliza en el concreto tiene su fundamento en la 
economla. Comúnmente se necesita más agua y cemento para agregados de tamano pequeno que 
para tamanos mayores, para revenimiento de aproximadamente 7.5 cm para un amplio rango de 
tamanos de agregado grueso. 

El número de tamano de la granulometrla (o tamano de la granulometrla). El numero de tamano se 
aplica a la cantidad colectiva de agregado que pasa a través de un arreglo mallas. 

El tamano máximo nominal de un agregado, es el menor tamano de la malla por el cual debe pasar la 
mayor parte del agregado la malla ele tamano máximo nominal, puede retener de 5% a 15% del 
agregado dependiendo del numero de tamano. Por ejemplo, el agregado de número de !amano 67 
tiene un tamano máximo de 25 mm y un tamano máximo nominal de 19 mm. De noventa a cien por 
ciento de este agregado debe pasar la malla de 19 mm y todas sus partlculas deberán pasar la malla 
25mm. 

Por lo común el tamano máximo de las partlculas de agregado no debe pasar: 

1. Un quinto de la dimensión más pequena del miembro de concreto. 
2. Tres cuartos del espaciamiento libre entre ba;ras de refuerzo. 
3. Un tercio del peratte de las losas. 

Factores que Influyen en la calldad del concreto 

Para cualquier conjunto especifico de materiales y de condiciones de curado, la cantidad de concreto 
endurecido está determinada por la cantidad de agua utilizada en la relación con la cantidad de 
cemento. 

A continuación se presentan algunas ventajas que se obtienen al reducir el contenido de agua: 
Se incrementa la resistencia a la compresión y a la flexión. 
Se tiene menor permeabilidad, y por ende mayor hermeticidad y menor absorción. 
Se incrementa la resistencia al lntemperismo. 
Se logra una mejor unión entre capas sucesivas y entre el concreto y el esfuerzo. 
Se reducen las tendencias de agrietamientos por contracción. 
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Entre menos agua se utilice, se tendrá una mejor calidad de concreto - a condición que se pueda 
consolidar adecuadamente. Menores cantidades de agua de mezclado resultan en mezclas más 
rigidas; pero con vibración, aún las mezclas más rigidas pueden ser empleadas. Para una calidad 
dada de concreto, las mezclas más rigidas son las más económicas. Por io tanto, la consolidación del 
concreto por vibración perm~e una mejora en la calidad del concreto y en la economia. 

Las propiedades del concreto en estado fresco ( plástico) y endurecido, se pueden modificar 
agregando aditivos al concreto, usualmente en forma liquida, durante su dosificación. 

Los aditivos se usan comúnmente para: 
Ajustar el tiempo de fraguado o endurecimiento, 
Reducir la demanda de agua, 
Aumentar la trabajabilidad, 
Incluir intencionalmente aire, y ajustar otras propiedades del concreto. 

Después de un proporcionamiento adecuado, asl como, dosificación, mezclado, colocación, 
consolidación, acabado, y curado, el concreto endurecido se transforma en un material de construcción 
resistente, no combustible, durable, resistente al desgaste y prácticamente impermeable que requiere 
poco o nulo mantenimiento. El concreto también es un excelente material de construcción porque 
puede moldearse en una gran variedad de formas, colores y texturizados para ser usado en un numero 
ilimitado de aplicaciones. 

Concreto recién mezclado. 

El concreto recién mezclado debe ser plástico o semifluido y capaz de ser moldeado a mano. Una 
mezcla muy húmeda de concreto se puede moldear en el sentido de que puede colocarse en una 
cimbra, pero esto no entra en la definición de "plástico" aquel material que es plegable y capaz de ser 
moldeado o formado como un terrón de arcilla para moldear. 

En una mezcla de concreto plástico todos los granos de arena y las piezas de grava o de piedra 
quedan encajonados y sostenidos en suspensión. Los ingredientes no están predispuestos a 
segregarse durante el transporte; y cuando el concreto endurece, se transforma en una mezcla 
homogénea de todos los componentes. El concreto de consistencia plástica no se desmorona si no 
que fluye como liquido viscoso sin segregarse. 

El revenimiento se utiliza como una medida de la consistencia del concreto. Un concreto de bajo 
revenimiento tiene una consistencia dura. En la práctica de la construcción, los elementos delgados de 
concreto y los elementos del concreto fuertemente reforzados requieren de mezclas trabajables, pero 
jamás de mezclas similares a una sopa, para tener facilidad en su colocación. Se necesita una mezcla 
plástica para tener resistencia y para mantener su homogeneidad durante el manejo y la colocación. 
Mientras que una mezcla plástica es adecuada para la mayoria con trabajos con concreto, se puede 
utilizar aditivos superfluidificantes para adicionar fluidez al concreto en miembros de concretos 
delgados o fuertemente reforzados. 

Mezclado. 

La secuencia de carga de los ingredientes en la mezcladora representa un papel importante en la 
uniformidad del producto terminado. Sin embargo, se puede variar esa secuencia y aun asi producir 
concreto de calidad. Las diferentes secuencias requieren ajustes en el tiempo de adicionamiento de 
agua, en el numero total de revoluciones del tambor de la mezcladora, y en la velocidad de revolución. 

Otros factores Importantes en el mezclado son el !amano de la revoltura en la relación al tamallo del 
tambor de la mezcladora, el tiempo transcurrido entre la dosificación y el mezclado, el diseno, la 
configuración y el estado del tambor mezclador y las paletas. Las mezcladoras aprobadas, con 
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operación y mantenimiento correcto, aseguran un intercambio de materiales de extremo a extremo por 
medio de una acción de rolado, plegado y amasado de la revoltura sobre si misma a medida que se 
mezcla el concreto 

La facilidad de colocar, consolidar y acabar al concreto recién mezclado. Se denomina trabajabilidad. 
El concreto debe ser trabajable pero no se debe segregar excesivamente. El sangrado es ta migración 
del agua hacia la supeñicie superior del concreto recién mezclado provocada por el asentamiento de 
los materiales sólidos-<:emento, arena y piedra dentro de la masa. El asentamiento es consecuencia 
del efecto combinado de la vibración y de la gravedad. 

Un sangrado excesivo aumenta la relación agua-cemento cerca de la superficie superior, pudiendo dar 
como resultado una capa superior débil de baja durabilidad, particularmente si se lleva acabo las 
operaciones de acabado mientras este presente el agua de sangrado. Debido a la tendencia del 

o. concreto recién mezclado a segregarse y sangrar. es importante transportar y colocar cada carga lo 
mas cerca posible de su posición final. El aire incluido mejor a la trabajabilidad y reduce la tendencia 
del concreto fresco de segregarse y sangrar. 

Consolidación 

La vibración pone en movimiento a las partlculas en el concreto recién mezclado, reduciendo la fricción 
entre ellas y dándole a la mezcla las cualidades móviles de un fluido denso. La acción vibratoria 
permite et uso de la mezcla dura que contenga una mayor proporción de agregado grueso y una menor 
proporción de agregado fino. Empleando un agregado bien graduado, entre mayor sea el !amano 
máximo del agregado en el concreto, habrá que llenar pasta un menor volumen y existirá una menor 
área superficial de agregado por cubrir con pasta, teniendo como consecuencia que una cantidad 
menor de agua y de cemento es necesaria. Con una consolidación adecuada de las mezclas mas 
duras y ásperas pueden ser empleadas, to que tiene como resultado una mayor calidad y economla. 

Si una mezcla de concreto es to suficientemente trabajable para ser consolidada de manera adecuada 
por varillado manual, puede que no exista ninguna ventaja en vibrarta. De hecho, tales mezclas se 
pueden segregar al vibrarlas. Solo al emplear mezclas mas duras y ásperas se adquieren todos los 
beneficios del vibrado. 

El vibrado mecánico tiene muchas ventajas. Los vibradores de atta frecuencia posibilitan la colocación 
económica de mezclas que no son fáciles de consolidar a mano bajo ciertas condiciones. 

Hidratación. tiempo de fraguado y endurecimiento. 

La propiedad de liga de las pastas de cemento portland se debe a la reacción qulmica entre el 
cemento y el agua llamada hidratación. 

El cemento portland no es un compuesto qulmico simple, sino que es una mezcla de muchos 
compuestos. Cuatro de ellos conforman el 90% o más del peso del cemento Portland y son: el silicato 
tricálcico. el silicato dicálcico, el aluminato tricálcico y el aluminio ferrita tetracátcico. Además de estos 
componentes principales, algunos otros desempenan papeles importantes en el proceso de 
hidratación. Los tipos de cemento Portland contienen tos mismos cuatro compuestos principales, pero 
en proporciones diferentes. 

Cuando el clinker (el producto del horno que se muele para fabricar et cemento Portland) se examina 
al microscopio, la mayorfa de los compuestos individuales del cemento se pueden identificar y se 
puede determinar sus cantidades. Sin embargo, tos granos más pequenos evaden la detección visual. 
El diámetro promedio de una partlcula de cemento tfpica es de aproximadamente 10 micras, o una 
centésima de milímetro. Si todas las partlculas de cemento fueran las promedio, el cemento Portland 



contendrla aproximadamente 298,000 millones de granos por kilogramo, pero de hecho existen unos 
15 billones de partlculas debido al alto rango de tamanos de partlcula. Las partlculas en un kilogramo 
de cemento Portland tienen una área superficial aproximada de 400 m2

• 

Los dos silicatos de calcio, los cuales constituyen cerca del 75% del peso del cemento Portland, 
reaccionan con el agua para formar dos nuevos compuestos: el hidróxido de calcio y el hidrato de 
silicato de calcio. Este ultimo es con mucho el componente cementanle más importante en el concreto. 
Las propiedades ingenieriles del concreto, fraguado y endurecimiento, resistencia y estabilidad 
dimensional - principalmente depende del gel del hidrato de silicato de calcio. Es la médula del 
concreto. 

En la pasta de cemento ya endurecida, estas partlculas forman uniones enlazadas entre las otras 
fases cristalinas y los granos sobrantes de cemento sin hidratar; también se adhieren a los granos de 
arena y a piezas de agregado grueso, cementando todo el conjunto. La formación de esta estructura 
es la acción cementante de la pasta y es responsable del fraguado, del endurecimiento y del desarrollo 
de resistencia. 

Cuando el concreto fragua, su volumen bruto permanece casi inalterado, pero el concreto endurecido 
contiene poros llenos de agua y aire, mismos que no tienen resistencia alguna. La resistencia esta en 
la parte sólida de la pasta, en su mayorla en el hidrato de silicato de calcio y en las fases cristalinas. 

Entre menos porosa sea la pasta de cemento, mucho más resistente es el concreto. Por lo tanto, 
cuando se mezcle el concreto no se debe usar una cantidad mayor de agua que la absolutamente 
necesaria para fabricar un concreto plástico y trabajable. Alln entonces, el agua empleada es 
usualmente mayor que la que se requiere para la completa hidratación del cemento. La relación 
mlnima agua - cemento (en peso) para la hidratación total es aproximadamente de 0.22 a 0.25. 

El conocimiento de la cantidad de calor liberado a medida de que el cemento se hidrata puede ser lllil 
para planear la construcción. En invierno, el calor de hidratación ayudara a proteger el concreto contra 
el dano provocado por temperaturas de congelación. Sin embargo, el calor puede ser daftino en 
estructuras masivas, tales como presas, porque puede producir esfuerzos indeseables al enfriarse 
luego de endurecer. El cemento Portland tipo 1 libera un poco mas de la mttad de su calor total de 
hidratación en tres dlas. El cemento tipo 3, de alta resistencia temprana, libera aproximadamente el 
mismo porcentaje de su calor en mucho menos de tres dlas. El cemento tipo 2, un cemento de calor 
moderado, libera menos calor total que los otros y deben pasar mas de tres dfas para que se libere 
llnicamente la mitad de ese calor. El uso de cemento tipo 4, cemente Portland de bajo calor de 
hidratación, se debe de tomar en consideración donde sea de importancia fundamental contar con un 
bajo calor de hidratación. 

Es importante conocer la velocidad de reacción entre el cemento y el agua porque la velocidad de 
terminada el tiempo de fraguado y de endurecimiento. La reacción inicial debe ser suficientemente 
lenta para que conceda tiempo al transporte y colocación del concreto. Sin embargo, una vez que el 
concreto ha sido colocado y terminado, es deseable tener un endurecimiento rápido. El yeso, que es 
adicionado en el molino de cemento durante la molienda del Clinker, actlla como regulador de la 
velocidad inicial de hidratación del cemento Portland. Otros factores que influyen en la velocidad de 
hidratación incluyen la finura de molienda, los aditivos, la cantidad de agua adicionada y la temperatura 
de los materiales en el momento del mezclado 

Curado húmedo. 

El aumento de resistencia continuara con la edad mientras este presente algo de cemento sin hidratar, 
a condición de que el concreto permanezca hllmedo o tenga una humedad relativa superior a 
aproximadamente el 80% y permanezca favorable la temperatura del concreto. Cuando la humedad 
relativa dentro del concreto cae aproximadamente al 80% o la temperatura del concreto desciende por 
debajo del punto de congelación, la hidratación y el aumento de resistencia virtualmente se detiene. 
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SI se welve a saturar el concreto luego de un periodo de secado, la hidratación se reanuda y la 
resistencia vuelve a aumentar. Sin embargo lo mejor es aplicar el curado húmedo al concreto de 
manera continua desde el momento en que se ha colocado hasta cuando haya alcanzado la calidad 
deseada debido a que el concreto es difícil de resaturar. 

Velocidad de secado del concreto. 

El concreto ni endurece ni se cura con el secado. El concreto (o de manera precisa, el cemento en el 
contenido) requiere de humedad para hidratarse y endurecer. El secado del concreto únicamente esta 
relacionado con la hidratación y el endurecimiento de manera indirecta. Al secarse el concreto, deja de 
ganar resistencia; el hecho de que este seco, no es indicación de que haya experimentado la suficiente 
hidratación para lograr las propiedades físicas deseadas. 

El conocimiento de la velocidad de secado es útil para comprender las propiedades o la condición 
física del concreto. Por ejemplo, tal como se menciono, el concreto debe seguir reteniendo suficiente 
humedad durante todo el periodo de curado para que el cemento pueda hidratarse. El concreto recién 
colado tiene agua abundante, pero a medida de que el secado progresa desde la superficie hacia el 
interior, el aumento de resistencia continuará a cada profundidad únicamente mientras la humedad 
relativa en ese punto se mantenga por encima del 80%. 

La superficie de un piso de concreto que no ha tenido suficiente curado húmedo es una muestra 
común. Debido a que se seca rápidamente, el concreto de la superficie es débil y se produce 
descascaramiento en partlculas finas provocado por el transito. Asimismo, el concreto se contrae al, 
secarse, del mismo modo que lo hacen la madera, papel y la arcilla (aunque no tanto). La contracción 
por secado es una causa fundamenlal de agrietamiento, y el ancho de las grietas es función del grado 
del secado. 

En tanto que la superficie del concreto se seca rápidamente, al concreto en el interior le lleva mucho 
mas tiempo secarse. 

Luego de 114 días de secado natural el concreto aun se encuentra muy húmedo en su interior y que se 
requiere de 850 dlas para que la humedad relativa en el concreto descienda al 50%. 

El contenido de humedad en elementos delgados de concreto que han sido secado al aire con una 
humedad relativa de 50% a 90% durante varios meses es de 1% a 2% en peso del concreto, del 
contenido original de agua, de las condiciones de secado y del tamal\o del elemento de concreto. 

El tamal\o y la forma de un miembro de concreto mantiene una relación importante como la velocidad 
de secado. Los elementos del concreto de gran área superficial con relación a su volumen (tales como 
losas de piso) se secan con mucho mayor rapidez que los grandes volúmenes de concreto con áreas 
superficiales relativamente pequenas (tales como los estribos de puentes). 

Muchas otras propiedades del concreto endurecido se ven también afectadas por su contenido de 
humedad; en ellas incluye la elasticidad, flujo plástico, valor de aislamiento, resistencia al fuego, 
resistencia al desgaste, conductividad eléctrica, durabilidad. 

Propiedades del concreto 

Resistencia. 

La resistencia a la compresión se puede definir como la méxima resistencia medida de un espécimen 
de concreto o de mortero a carga axial. Generalmente se expresa en kg/cm2 a una edad de 28 dlas se 
le designe con el slmbolo fe. Para determinar la resistencia a la compresión, se realizan pruebas de 
especlmenes de mortero o de concreto; en los Estados Unidos, a menos que se especif'ique de otra 
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manera, los ensayes a compresión de mortero se realizan sobre cubos de 5 cm de arista. en tanto que 
los ensayes a compresión del concreto se efectúan sobre cilindros que miden 15 cm de diámetro y 30 
cm de altura. 

La resistencia del concreto a la compresión es una propiedad flsica fundamental, y es frecuentemente 
empleada en los cálculos para diseilo de puente, de edificios y otras estructuras. El concreto de uso 
generalizado tiene una resistencia a la compresión entre 21 O y 350 kg/cm2. Un concreto de alta 
resistencia tiene una resistencia a la compresión de cuando menos 420 kg/cm2 y pueden ser hasta de 
1,400 kg/cm2

• 

La resistencia a la flexión del concreto se utiliza generalmente al diseilar pavimentos y otras losas 
sobre el terreno. La resistencia a la compresión se puede utilizar como Indice de la resistencia a la 
flexión, una vez que entre ellas se ha establecido la relación emplrica para los materiales y el !amano 
del elemento en cuestión. La resistencia a la flexión, también llamada módulo de ruptura, para un 
concreto de peso normal se aproxima a menudo de1 .99 a 2.65 veces el valor de la raíz cuadrada de la 
resistencia a la compresión. 

El valor de la resistencia a la tensión del concreto es aproximadamente de 8% a 12% de su resistencia 
a compresión y a menudo se estima como 1.33 a 1.99 veces la ralz cuadrada de la resistencia a 
compresión. 

La resistencia a la torsión para el concreto esta relacionada con el modulo de ruptura y con las 
dimensiones del elemenlo de concreto. 

La resistencia al cortante del concreto puede variar desde el 35% al 80% de la resistencia a 
compresión. La correlación existe entre la resistencia a la compresión y resistencia a flexión, tensión, 
torsión, y cortante, de acuerdo a los componentes del concreto y al medio ambiente en que se 
encuentre. 

El modulo de elasticidad, denotado por E, se puede definir como la relación del esfuerzo normal la 
deformación correspondiente para esfuerzos de compresión por debajo del limite de pro~rcionalidad 
de un material. Para concretos de peso normal, E fluctúa entre 140,600 y 422,000 kg/cm , y se puede 
aproximar como 15, 100 veces el valor de la ralz cuadrada de la resistencia a compresión. 

Los principales factores que afectan a la resistencia son la relación agua-cemento y la edad, o el 
grado a que haya progresado la hidratación. Estos factores también afectan a la resistencia a flexión y 
a tensión, asf como a la adherencia del concreto con el acero. 

Para una trabajabilidad y una cantidad de cemento dadas, el concreto con aire incluido necesita menos 
agua de mezclado que el concreto sin aire incluido. La menor relación agua-cemento que es posible 
lograr en un concreto con aire incluido tiende a compensar las resistencias mínimas inferiores del 
concreto con aire incluido, particularmente en mezclas con contenidos de cemento pobres e 
intermedio. 

Peso Volumétrico. 

El concreto convencional, empleado normalmente en pavimentos. edificios y en otras estructuras tiene 
un peso volumétrico dentro del rango de 2,240 y 2,400 kg/m3 El peso volumétrico del concreto varia, 
dependiendo de la cantidad y de la densidad relativa del agregado, de la cantidad del aire atrapado o 
intencionalmente incluido, y de los contenidos de agua y de cemento, mismos que a su vez se ven 
influenciados por el !amano máximo del agregado. Para el diseno de estructuras de concreto, 
comúnmente se supone que la combinación del concreto convencional y de las barras de refuerzo 
tiene un peso volumétrico 2400 kgim3

• 
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El peso del concreto seco iguala al peso del concreto recién mezclado menos el peso del agua 
evaporable. Una parte del agua de mezclado se combina qulmicamente con el cemento durante el 
proceso de hidratación, transformando al cemento en gel de cemento. También un poco de agua 
permanece retenida herméticamente en poros y capilares y no se evapora bajo condiciones normales. 
La cantidad de agua que se evapora al aire a una humedad relativa del 50% es de aproximadamente 
2% a 3% del peso del concreto, dependiendo del contenido inicial de agua del concreto, de las 
características de absorción de los agregados, y del tamallo de la estructura. 

Además del concreto convencional, existe una amplia variedad de otros concretos para hacer frente a 
diversas necesidades, variando desde concretos aisladores ligeros con pesos volumétricos de 2400 
kglm3, a concretos pesados con pesos especificas de 6400 kg/m3, que se emplean para contrapesos o 
para blindajes contra radiaciones. 

Resistencia a la congelación y al deshielo. 

Del concreto utilizado en estructuras y pavimentos, se espera que tenga una vida larga y un 
mantenimiento bajo. Debe tener buena durabilidad para resistir condiciones de exposición anticipadas. 
El factor de intemperismo més destructivo es la congelación y el deshielo mientras el concreto se 
encuentra húmedo, particularmente cuando se encuentra con la presencia de agentes qulmicos 
descongelantes. El deterioro provocado por el congelamiento del agua en la pasta, en las partlculas 
del agregado o en ambos. 

Con la inclusión de aire es sumamente resistente a este deterioro. Durante el congelamiento, el agua 
se desplaza por la formación de hielo en la pasta se acomoda de tal forma que no resulta perjudicial; 
las burbujas de aire en la pasta suministran cámaras donde se introduce el agua y asl se alivia la 
presión hidráulica generada. 

Cuando la congelación ocurre en un concreto que contenga agregado saturado, se pueden generar 
presiones hidráulicas nocivas dentro del agregado. El agua desplazada desde las partlculas del 
agregado durante la formación del hielo no puede escapar lo suficientemente rápido hacia la pasta 
circundante para aliviar la presión. Sin embargo, bajo casi todas las condiciones de exposición, en una 
pasta de buena calidad (de baja relación agua-cemento) evita que la mayor parte de las partlculas de 
agregado se saturen. También, si la pasta tiene aire incluido, acomodará las pequellas cantidades de 
agua en exceso que pudieran ser expulsadas por los agregados, protegiendo asl al concreto contra 
dallas por congelación y deshielo. 

1. El concreto con aire incluido es mucho más resistente a los ciclos de congelación y deshielo que el 
concreto sin aire incluido, 

2. El concreto con una relación agua-cemento baja es más durable que el concreto con una relación 
agua - cemento alta. 

3. Un periodo de secado antes de la exposición a la congelación y el deshielo beneficia 
sustancialmente la resistencia a la congelación y deshielo del concreto con aire incluido, pero no 
beneficia de manera significativa al concreto sin aire incluido. El concreto con aire incluido con una 
relación agua-cemento baja y con un contenido de aire de 4% a 8% soportara un gran número de 
ciclos de congelación y deshielo sin presentar fallas. 

La durabilidad a la congelación y deshielo se puede determinar por el procedimiento de ensaye de 
laboratorio ASTM C 666, " Estándar Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and 
Thawing". A partir de la prueba se calcula un factor de durabilidad que refleja el numero de ciclos de 
congelación y deshielo requeridos para producir una cierta cantidad de deterioro. La resistencia al 
descascaramiento provocado por compuestos descongelanles se puede determinar por medio del 
procedimiento ASTC 672 "Estándar Test Method for Scaling Resistance of Concrete Surface Exposed 
to Deicing Chemicals". 

48 



Permeabilidad y Hermeticidad 

El concreto empleado en estructuras que retengan agua o que estén expuestas a mal tiempo o a otras 
condiciones de exposición severa debe ser virtualmente impermeable y hermético. La hermeticidad se 
define a menudo como la capacidad del concreto de refrenar o retener el agua sin escapes visibles. la 
permeabilidad se refiere a la cantidad de migración de agua a través del concreto cuando el agua se 
encuentra a presión. o a la capacidad del concreto de resistir la penetración de agua u otras sustancias 
(liquido, gas, iones, etc.).Generalmente las mismas propiedades que convierten al concreto menos 
permeable también lo vuelven més hermético. 

La permeabilidad total del concreto al agua es una función de la permeabilidad de la pasta, de la 
permeabilidad y granulometrla del agregado, y de la proporción relativa de la pasta con respecto al 
agregado. la disminución de permeabilidad mejora la resistencia del concreto a la restauración, al 
ataque de sulfatos y otros productos qulmicos y a la penetración del ion cloruro. 

La permeabilidad también afecta la capacidad de destrucción por congelamiento en condiciones de 
saturación. Aqul la permeabilidad de la pasta es de particular importancia porque la pasta recubre a 
todos los constituyentes del concreto. La permeabilidad de la pasta depende de la relación agua
cemento y del agregado de hidratación del cemento o duración del curado hUmedo. Un concreto de 
baja permeabilidad requiere de una relación agua-cemento baja y un periodo de curado húmedo 
adecuado. La inclusión de aire ayuda a la hermeticidad aunque tiene un efecto mlnimo sobre la 
permeabilidad aumenta con el secado. 

La permeabilidad de una pasta endurecida madura mantuvo continuamente rangos de humedad de 
0.1x10 E-12 cm/s. para relaciones agua-cemento que variaban de 0.3 a 0.7. La permeabilidad de 
rocas comúnmente utilizadas como agregado para concreto varia desde aproximadamente 1. 7 x 1 O E-
9 hasta 3.5 x 10 E-13 cm/s. La permeabilidad de un concreto maduro de buena calidad es de 
aproximadamente 1x10 E-10 cm/s. 

Los resultados de ensayes obtenidos al sujetar el disco de mortero sin aire incluido de 2.5 cm de 
espesor a una presión de agua de 1.4 kg/cm2

• En estos ensayes, no existieron fugas de agua a través 
del disco de mortero que tenia relación agua - cemento en peso iguales a 0.50 o menores y que 
hubieran tenido un curado húmedo de siete dlas. Cuando ocurrieron fugas, estas fueron mayores en 
los discos de mortero hechos con aHas relaciones agua - cemento. También. para cada relación agua 
- cemento, las fugas fueron menores a medida que se aumentaba el periodo de curado húmedo. En 
los discos con una relación agua cemento de 0.80 el mortero permitla fugas a pesar de haber sido 
curado durante un mes. Estos resultados ilustran claramente que una relación agua - cemento baja y 
un periodo de curado reducen permeabilidad de manera signif1CBtiva. 

Las relaciones agua-cemento bajas también reducen la segregación y el sangrado, contribuyendo 
adicionalmente a la hermeticidad. Para ser hermético, el concreto también debe estar libre de 
agrietamientos y de huecos. 

Ocasionalmente el concreto poroso, concreto sin finos que permite fácilmente el flujo de agua a través 
de si mismo se disena para aplicaciones especiales. En estos concretos, el agregado fino se reduce 
grandemente o incluso se remueve totalmente produciendo un gran volumen de huecos de aire. El 
concreto poroso ha sido utilizado en canchas de tenis, pavimentos, lotes para estacionamientos, 
invernaderos estructuras de drenaje. El concreto excluido de finos también se ha empleado en 
edificios a sus propiedades de aislamiento térmico. 

Resistencia al desgaste. 

Los pisos, pavimentos y estructuras hldréulicas estén sujetos al desgaste; por tanto, en estas 
aplicaciones el concreto debe tener una resistencia elevada a la abrasión. los resultados de pruebas 
indican que la resistencia a la abrasión o desgaste esta estrechamente relacionada con la resistencia 
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la compresión del concreto. Un concreto de alta resistencia a compresión tiene mayor resistencia a la 
abrasión que un concreto de resistencia a compresión baja. Como la resistencia a la compresión 
depende de la relación agua-<:emento baja, asl como un curado adecuado son necesarios para 
obtener una buena resistencia al desgaste. El tipo de agregado y el acabado de la supeñicie o el 
tratamiento utilizado también tienen fuerte Influencia en la resistencia al desgaste. Un agregado duro 
es más resistente a la abrasión que un agregado blando y esponjoso, y una superficie que ha sido 
tratada con llana de metal resistente más el desgaste que una que no lo ha sido. 

Se pueden conducir ensayes de resistencia a la abrasión rotando balines de acero, ruedas de afilar o 
discos a presión sobre la superficie (ASTM 779). Se dispone también de otros tipos de ensayes de 
resistencia a la abrasión (ASTM C418 y C 944). 

2.2 EL ASFALTO 

2.2.1 Antecedentes 

Los asfaltos son componentes naturales de muchos petróleos en los cuales se encuentra disuelto y su 
historia data de hace mas de cinco mil anos ya que las recientes excavaciones arqueológicas 
muestran que de 3200 a 540 anos antes de Cristo se empleó mucho el asfalto en Mesopotamla como 
cemento para ligar mamposterlas, asl como también como capa impermeabilizante en los banas de 
los templos y tanques de agua. Posteriormente tenemos que 300 anos antes de Cristo el asfalto es 
empleado en la momificación. En el ano de 1802 en Francia se emplea la roca asfáltica para formar 
pisos y banquetas. En el ano 1838 se importa la roca asfáltica de Filadelfia para ser empleada en 
pisos. En 1876 se construye el primer pavimento de lámina asfáltica en Washington haciendo uso del 
asfalto de lago importado. A fines del ano de 1902 ya se habla refinado en los Estado Unidos de 
América alrededor de 20 000 barriles de asfalto de petróleo. Desde entonces a la fecha, la producción 
de asfalto en diferentes partes del mundo ha ido en aumento produciéndose en la actualidad muchos 
millones de toneladas anuales de asfalto nada más entre México, Venezuela y los Estados Unidos de 
América. 

2.2.2 Tipos de asfalto 

La mayor parte del asfalto que se emplea hoy dla en América proviene de la refinación del petróleo. 

El asfalto refinado se produce en una gran variedad de tipos desde los sólidos, duros y quebradizos, 
hasta los fluidos casi tan llquidos como el agua. La forma semisólida conocida como cemento asfáltico 
es el material básico y puede considerarse como una combinación de asfalto duro y aceites no 
volátiles del petróleo. 

Disolviendo el cemento asfáltico en diferentes destilados volátiles del petróleo, o emulsificandolo con 
agua, se obtienen los productos asfálticos los cuales muy pronto adquieren un alto valor cementante al 
usarse. 

A continuación se enuncian los asfaltos más utilizados en la construcción de pavimentos: 

1. Asfalto de fraguado lento, se compone de cemento asfáltico y aceites de volatilización lenta. 
2. Asfaltos de fraguado medio, con cemento asfáltico y Kerosina. 
3. Asfalto de fraguado répido, contiene cemento asféltico y gasolina. 
4. Emulsión asfáltica, sus elementos son, cemento asféltico emulsor y agua. 

Además de los asfaltos mencionados, que se conocen como asfaltos rebajados y emulsión asfáltica se 
cuenta con los siguientes: 
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Asfalto natural 

Es un asfalto que se obtiene por el proceso natural de evaporación o destilación, y se forma cuando el 
petróleo crudo sube hasta la superficie de la tierra a través de grietas. Ya en la superficie, la acción 
conjunta del sol y el aire separa los aceites ligeros y los gases dejando un residuo que es el asfalto, el 
cual generalmente está impregnado con un cierto porcentaje de arcilla o arena muy fina que se adhiere 
al petróleo crudo durante el trayecto ascendente por las grietas a la superficie. 

Asfalto de lago 

Es un asfalto que se encuentra en depósitos supeñiciales en las depresiones de tierra. 

Roca asfáltica 

Es una roca que se encuentra en la naturaleza con cierto grado de impregnación asfáltica. 

Gilsonita 

Es un asfalto natural duro y quebradizo que se encuentra en las hendiduras de las rocas, o en vetas de 
donde se extrae. 

Asfalto refinado con vapor 

Es el asfalto que se refina en presencia de vapor durante el proceso de destilación. 

El asfalto oxidado o soplado 

Es aquel asfalto al cual se le ha modificado alguna de sus características naturales, debido a que se le 
ha Inyectado aire a temperatura elevada durante su destilación, este asfalto tiene un punto de fusión 
más alto que el asfalto de la misma consistencia elaborado por simple destilación o evaporación. 

Asfalto refinado 

Es cualquier asfalto sometido a un proceso de refinación. 

Cemento asfáltico 

Es un asfalto refinado por destilación al vapor de los residuos mas pesados del proceso de 
fracclonación, continuándose la destilación hasta obtener la penetración deseada. 

Asfalto pulverizado 

Es el asfalto duro el cual ha sido molido hasta reducirlo a polvo. 
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Mastique asfáltico 

Es una mezcla de cemento asfáltico y material mineral en proporciones tales que al calentarse se 
vuelve una masa espesa, de lenta fluidez que puede vaciarse y compactarse con cuchara de albanil 
hasta obtener una superficie lisa. 

Ensayes en asfaltos 

Los asfaltos deben ser sometidos a pruebas de laboratorio con el fin de conocer sus caracterlsticas y 
ver si se encuentran dentro de las especificaciones marcadas por la fuente de producción. Los asfaltos 
deben cumplir con los requisitos que marcan las especificaciones de Petróleos Mexicanos que se 
enuncian a continuación. 

Densidad del producto asfáltico 

La determinación de la densidad de los productos asfálticos es de mucha importancia como un medio 
para hacer correcciones de volumen cuando se miden éstos a temperaturas altas. En el laboratorio, la 
densidad de un asfalto se determina llenando una botella pequena con agua y pesándola; después, 
llenando la misma botella con asfalto a 15 ºC y pesándolo. El peso neto del asfalto dividido entre el 
peso neto del agua es la densidad del asfalto. 

Destilación de los asfaltos rebajados. 

El objeto de la prueba de destilación es determinar la cantidad de disolvente que contiene el producto 
asfáltico y conocer sus caracterlslicas en lo referente a la volatilización. 

Viscosidad de los asfaltos rebajados y de las emulsiones asfálticas. 

El objeto de la prueba de viscosidad es determinar el grado de fluidez de un asfalto liquido a 
determinada temperatura. 

Penetración en el residuo de la destilación de los asfaltos rebajados y en los cementos 
asfálticos. 

La prueba de penetración tiene por objeto el determinar el grado de dureza del residuo de la 
destilación de los asfaltos rebajados o la dureza del cemento asfáltico original. 

Punto de ignición de asfaltos rebajados y en cementos asfálticos. 

El punto de ignición mlnimo de un asfalto representa la temperatura critica arriba de la cual deberán 
tomarse precauciones para eliminar los peligros de incendio durante el calentamiento y manipulación 
del mismo. 

Contenido de agua en asfaltos rebajados. 

Esta prueba se lleva a cabo con el objeto de determinar la cantidad de agua presente en los asfaltos 
rebajados, agua que generalmente da origen a la formación de espuma al calentar el producto 
asfáltico provocando con ello dificultad en su manejo. 
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Ductilidad en el residuo de la destilación de asfaltos rebajados y en cementos asfálticos. 

La ductilidad de un asfalto es la distancia a la que puede estirarse, sin romperse, una muestra patrón 
de asfalto a la temperatura de 25 ºC, tirando de los extremos de la muestra hacia fuera a la velocidad 
de cinco centímetros por minuto. 

Una ductilidad alta es deseable en caminos para que no se agriete la carpeta el presentarse algún 
desplazamiento. 

Emulsiones ssfálticss 

En la evolución que durante el tiempo han tenido los productos cementantes en los pavimentos 
nexibles, aparecieron hace algunos anos las emulsiones asfálticas, trajeron consigo grandes ventajas 
constructivas por la facilidad de su empleo, pues permitían dejar de usar los primitivos medios de 
calentamiento de los asfaltos viscosos hasta entonces empleados. Sin embargo, en la actualidad los 
métodos de calentamiento se han perfeccionado de tal manera que los productos viscosos vuelven a 
resultar cómodos, aunque para ello es necesario disponer de equipo especial, mientras que para el 
uso de emulsiones éste se reduce a los elementos indispensables para el transporte y colocación en 
obra. 

Las emulsiones asfálticas son llquidos color chocolate casi tan Huidos como el agua y de la cual 
contienen entre 40 y 50%, siendo ésta un factor importante en el conjunto. 

Para conseguir que el agua y el cemento asfáltico queden perfectamente emulsionados es necesario 
reducir el cemento asfáltico a pequenas gotas de tal manera que queden notando en el agua. La 
estabilidad de esta suspensión se logra proporcionándole a las gotas de cemento asféltico una fuerza 
repulsiva que impida la unión de unas gotas con otras, lo que trae como resultado que las dos fases 
agua y cemento asféltico, se mantengan separadas. 

El emulsor empleado es generalmente, un agente qulmico constituido por productos tenso activos que 
rebajan la tensión interfacial entre agua y cemento asfáltico, y carga, a la vez eléctricamente a las 
pequenas gotas de este (micelas) con lo que se consigue que haya una repulsión entre ellas. De este 
signo que recubre a la micela sea negativo o positivo, nace la diferencia fundamental entre las 
emulsiones ácidas y básicas (catiónicas y &niónicas.) 

El agua contenida en la emulsión asfáltica puede constituirse en un problema al entrar en contacto con 
el agregado pétreo y presentar falta de adherencia, sin embargo, las cargas eléctricas que recubren a 
las micelas de cemento asfáltico pueden favorecer dicha adherencia siempre que exista la diferencia 
de signos entre los agregados pétreos y las micelas, por ejemplo, los agregados básicos como las 
calizas, que estén recubiertos de cargas positivas sentirán una gran atracción hacia las micelas de 
cemento asfáltico recubiertas con cargas eléctricas negativas o sea emulsiones básicas. 

Materiales pétreos par• concreto asfáltico 

Caracterlsticas. 

Para conocer las caracterlsticas flsicas de los agregados que se pretendan emplear en la elaboración 
de carpetas asfálticas es necesario aplicarles pruebas de laboratorio tales como peso volumétrico seco 
y suelto, granulometrla, densidad, absorción, desgaste, adherencia con el asfalto, Indice de plasticidad, 
contracción lineal, etc. En general los materiales pétreos para concretos asfélticos deben llenar los 
siguientes requisitos: 
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a. No deben emplearse agregados pétreos que presenten más del 5 % en peso de fragmentos en 
forma de lajas (alargados) o que tengan una tendencia marcada a romperse en forma de lajas 
cuando se les tritura. Generalmente se considera como lajas las que tengan una longitud mayor de 
tres veces la dimensión menor del agregado. 

b. No deben emplearse agregados pétreos que contengan materia orgánica en forma perjudicial o 
arcilla en grumos. 

c. Los agregados pétreos no deben tener más del 20 % de fragmentos suaves. 

d. Los agregados pétreos deben emplearse de preferencia secos o cuando mucho con una humedad 
igual a la absorción de ese material. 

e. El !amano máximo del agregado pétreo no deberá ser mayor que las 2/3 partes del espesor de la 
carpeta proyectada. 

f. Tener suficiente resistencia para soportar, sin romperse, las cargas del equipo de compactación. 

g. La porción que pase la malla N • 40 no debe tener una contracción lineal mayor de tres. 

h. Los materiales pétreos deben llenar caracterlstlcas granulométricas para composición 
granulomélrica y granulometrla para mezclas en el lugar. 

El desgaste determinado con la máquina Los Angeles no debe ser mayor de 40 %. 

j. La absorción del material pétreo no debe ser mayor al 3 %. 

k. La densidad aparente del material pétreo no debe ser menor de 2.3. 

El material pétreo debe tener buena adherencia con el asfalto. 

m. El material pétreo debe resistir la prueba de inlemperismo acelerado. 

2.1.3 Usos del concreto simple 

Pavimentos de concreto asfáltico y de concreto hidráulico. 

Pavimento 

Se llama pavimento al conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma directa las 
cargas del transito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada, proporcionando una 
superficie de rodamiento, la cual debe funcionar eficientemente. Las condiciones necesarias para un 
adecuado funcionamiento son las siguientes: anchura, trazo horizontal y vertical, resistencia adecuada 
a las cargas para evitar las fallas y los agrietamientos, además de una adherencia adecuada entre el 
vehlculo y el pavimento aun en condiciones húmedas. Deberá presentar una resistencia adecuada a 
los esfuerzos destructivos del transito, de la intemperie y del agua. Debe tener una adecuada 
visibilidad y contar con un paisaje agradable para no provocar fatigas. 

Puesto que los esfuerzos en un pavimento decrecen con la profundidad, se deberán colocar los 
materiales de, mayor capacidad de carga en las capas superiores, siendo de menor calidad los que se 
colocan en las terracerlas además de que son los materiales que más comúnmente se encuentran en 
la naturaleza, y por consecuencia resultan los més económicos. 
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La división en capas que se hace en un pavimento obedece a un factor económico, ya que cuando se 
determina el espesor de una capa el objetivo es darle el grosor mlnimo que reduzca los esfuerzos 
sobre la capa Inmediata inferior. La resistencia de las diferentes capas no solo dependerá del material 
que ta constituye, también resulta de gran influencia el procedimiento constructivo; siendo dos factores 
importantes la compactación y la humedad, ya que cuando un material no se acomoda 
adecuadamente, éste se consolida por efecto de las cargas y es cuando se producen deformaciones 
permanentes. 

Figura 2.1 Capas más usuales en un pavimento 

Básicamente existen dos tipos de pavimentos: rlgidos y flexibles. El pavimento rlgido se compone de 
losas de concreto hidráulico que en algunas ocasiones presenta un armado de acero, tiene un costo 
inicial más elevado que el flexible, su periodo de vida varia entre 20 y 40 al\os; el mantenimiento que 
requiere es mlnimo y solo se efectúa (comúnmente) en las juntas de las losas. El pavimento flexible 
resulta más económico en su construcción inicial, tiene un periodo de vida de entre 10 y 15 allos, pero 
tienen la desventaja de requerir mantenimiento constante para cumplir con su vida útil. 

Pavimentos de concreto hidráulico 

Este tipo de pavimentos tienen la caracterlstica principal de que la carpeta o superficie de rodamientos 
es de concreto hidráulico y las capas estructurales con las que cuenta generalmente son dos, la base 
hidráulica y carpeta hidráulica además de contener juntas para control de agrietamiento, las cuales 
pueden estar solo indicadas o Incluso contener acero de refuerzo. 

Pisos y firmes de concreto. 

Pisos 

Para efecto de este capitulo solo se consideran los pisos de concreto simple, cuyos elementos que lo 
componen por lo general son: "subrasante", base de mortero, acabado con mortero o con piezas de 
cerámica. 

La "subrasante" que estrictamente puede hasta llegar a ser toda una estructura de pavimento con 
todas sus capas, esto puede ocurrir por ejemplo en un estacionamiento de camiones de carga, los 
esfuerzos transmitidos al suelo podrlan absorberse con un elemento de concreto pero este elemento 
puede ser de un espesor importante e igualmente los costos pueden ser muy altos, de ahl la 
necesidad de construir un pavimento. Otro caso un tanto extremo es el de un piso destinado al uso 
peatonal en una vivienda, en este caso no se tienen cargas attas, sin embargo para et peso mismo de 
los materiales y para mantener en buenas condiciones de servicio el piso es que se construye una al 
menos una base de material inerte que generalmente es toba volcánica (conocido como tepetate), 
después de esta capa existen varias posibilidades una es que se construya el piso de concreto de 

55 



espesores que pueden variar de 5 cm. hasta 15 cm. dependiendo del uso al que se destine dándole el 
acabado igualmente según su uso. 

Otra posibilidad es que sobre la capa de material inerte se coloque un firme de mortero que puede ser 
desde los 5 cm. hasta los 10 cm. para después colocar un acabado cerámico hecho también de 
mortero de los cuales en el mercado se cuenta con gran variedad de tamanos y calidades. incluso 
existen pisos que se utilizan en las salas de operación de un hospltal con propósito de aislar la energia 
eléctrica y asi evitar la energla electrostática que se genera por ejemplo cuado se camina por una 
alfombra. 

Firmes 

El firme propiamente se refiere a toda la estructura que se encuentra por abajo del acabado u otro 
elemento ya que en entortados para impermeabilización de azoteas se considera como un firme que 
servirá para recibir al enladrillado. Las estructuras de las que se compone generalmente son una base 
que puede ir desde una cama de tepetate compactado hasta y estructuras de una pavimento en forma, 
después se encuentra lo que en el uso cotidiano se le denomina firme y que puede ser de concreto o 
mortero de cemento portland, si el caso es que esta capa tenga el acabado para ser utilizada entonces 
lo conveniente es que sea un firme de concreto y contará con propiedades de acabado y resistencia 
adecuados para el uso final, si en cambio se pretende dar un acabado con material cerámico y 
dependiendo de su uso lo más adecuado sera un firme de mortero que tiene propiedades de calidad y 
resistencia menores pero que sin embargo se mejorarán con el acabado que se coloque o como en el 
caso de un entortado no estará sujeto el firme a grandes cargas y por lo tanto no sea tan exigida la 
calidad de este elemento. 



el••• tnm•lto Uao Con•lderaclonn Acabado del 
••P•clales concreto --

Residencial o Pendiente para 

1 Peatonal ligero cubierto con drenaje; nivelación Llana de acero 

mosaico para colocar mediana. 

' 
mosaico 
----------

Llana de aci!ro:---
1 
1 Agregado acabado especial 

En oficinas. antiderrapante; antiderrapante 

2 Pealonal iglesias, escuelas. mezcla en la Llana de acero. 
hospitales, de superficie. color. agregado 

ornato residencial Color mezclado expuesto; lavar si 
especial el agregado va a 

--·-Para lasentradas 
estar.~~P.':I.~~~-

Una capa Pealonal ligero y 
¡ de autos, pisos de Corona. bombeo, Llana de madera. cocheras y juntas, inclusión de 3 vehlculos ligeros. 1 banquetas de aire. de acero y escoba 

1 
residencias. 

Llana-de acero--

4 
Peatonal ligero y Comercial en Curado cuidadoso duro y cepillado 
vehlculos ligeros. industrial ligero para 

-·-- '------------ --------- antiderranantes 

Peatonal y Industrial de una Agregado especial 

5 vehlculos uso capa superficie de Curado cuidadoso metálico o mineral. 
llana de madera y abrasivo. desgaste integral. 

de acero 

Superficie 
Superficie n1velad_á_ 

Peatonal y de texturizada y ligada por medio de 
maestras. 6 vehlculos con Industrial pesado Capa de desgaste. Aplanadoras ruedas duras. en dos capas Agregado especial mecánicas dos capas abrasión ligadas. y/o tratamiento especiales y considerable. superficial metálico 

o mineral aplanado repetido 
con llana de acero. 

Refuerzo de malla, 

Capas de lubricante sobre 
superficies de 

7 Clases 3, 4, 5, 6 desgaste no concreto antiguas: ligadas. 2.5 pulgadas (64 
mm nominales) 

Tabla 2.1 Clasificación de pisos 
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Pisos de Adoquín 

El Adoquin es una pieza modular precolada de cemento y arena qúe se utiliza como piso o pavimento, 
dándole al constructor una solución práctica y efectiva con las siguientes ventajas: 

1 Variedad de formas 
2. Diferentes resistencias 
3 F acil1dad de instalación 
4 Acceso a redes subterráneas 
5 Uso inmediato 
6 Combinación de colores 
7 Durable y ant1derrapante 

Fundamentalmente podemos clasificar los adoquines en dos grupos: 
Peatonales 
De tránsito ligero y de pavimento. 

Es por ello que primero se debera considerar: 
Su tipo de uso-Intensidad de tránsito (Peatonal o vehicular)-Su capacidad de carga y la velocidad 
del transito 

Una vez definidos los puntos anteriores. podemos proponer el adoquln más adecuado tomando en 
cuenta 

Tipo de colocación. Espesor-Intención visual-Forma del adoquin-Resistencia-Coior 

El adoquín cruz de tabasco (bicapa) se pueden colocar en lugares de trafico pesado, 
estacionamientos. avenidas, calles, explanadas, carreteras, ¡ardines y otras aplicaciones 
arquitectónicas de urbanización Contamos con mitades tanto a lo largo como ancho del producto para 
evitar cortes en algunos casos Somos los únicos fabricantes en sistema bicapa dando mas textura 
fina Cada pieza pesa B Kg y tiene un rend1m1ento de 20 piezas por m 2 Tiene una resistencia de 400 
kg/cm 2 Puede tenerse hasta una capacidad de producción de 700 m'' por dia 

Figuras 2 2 y 2.3 Adoquln cruz de tabasco (b1capai 
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El adoquín rectangular se utiliza en zonas de tráfico ligero, banquetas, andadores. Se puede combinar 
como cenefa con otros adoquines. por su tamaño tiene mayor rendimiento. Cada pieza pesa 11 Kg. y 
tiene un rendimiento de 12.5 piezas por m2

. Tiene una resistencia de 300 kg/cm2
. Los colores que 

manejamos son: gris natural, rosa, negro y sobre pedido se puede fabricar cualquier otro color. 

El adoquín cruz de tabasco (b1capa) se pueden colocar en lugares de tráfico pesado, 
estacionamientos. avenidas, calles, explanadas. carreteras, jardines y otras aplicaciones 
arqu1tectonicas de urbanización Se cuenta con mitades tanto a lo largo como ancho del producto para 
evitar cortes en algunos casos. Con el sistema b1capa se una textura más fina Cada pieza pesa 8 Kg 
y tiene un rendimiento de 20 piezas por m'. Tiene una resistencia de 400 kg/cm'. Contamos con una 
capacidad de producción de 700 m2 por dia Los colores que existen son: gris natural. rosa. negro y 
sobre pedido se puede fabncar cualqwer color 

El adoquín rectangular se ut1l1za en zonas de tráfico ligero. banquetas. andadores Se puede combinar 
como cenefa con otros adoquines, por su

2 
tamaño tiene mayor rendimiento. Ca.;Ja pieza pesa 11 Kg y 

llene un rend1m1ento de 12 5 piezas por m Tiene una resistencia de 300 kg/cm· 

El principal uso de la Guarnición es en banquetas de fraccionamientos, plazas, centros comerciales, 
estac1onam1entos, calles. topes y andadores Su colocación es muy rápida, presenla un ahorro en la 
cimbra y da presentación a las obras Cada pieza pesa 43 Kg y tiene un rend1m1ento de 2 piezas por 
metro lineal 

Tiene una resistencia de 400 kglcm'. Se puede tener una capacidad de producción de 700 metros 
hneales por d1a Los existentes son gris natural. rosa, negro y sobre pedido se puede fabricar 
cualquier otro color 

Figura 2.4 y 2.5 Et adoquín cruz de tabasco (bicapa) se pueden colocar en lugares de trafico pesado, 
estacionamientos. avenidas. calles, explanadas. carreteras 1ard1nes y otras 
aplicaciones arquitectónicas de urban1zac16n 

Recomendaciones para la ejecución de pavimentos flexibles (base compuesta de arena) 

Se recogen en este apartado una serie de uliles consejos de interés para el proyecto, ta dirección y 
ejecución de firmes de adoquín cerámico sobre cama de arena (firmes flex,btes), destinados a soportar 
tráfico peatonal o bien de veh iculos pesados 
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Pavimentos flexibles. Ventajas 

El sistema constructivo para la ejecución de firmes flexibles con adoquln ceramico, consiste en la 
colocación de las piezas sobre una camada de arena gruesa. precompactada sin aglomerantes y el 
relleno posterior de las juntas con arena de menor diametro y compactación del conjunto. 

La colocación de los adoquines cerámicos únicamente con arena tiene una serie de ventajas que la 
hacen aconsejable en la mayorla de los casos. con las únicas excepciones de zonas de fuerte 
pendiente (superiores al 9%), expuestas a frecuentes e intensas proyecciones de agua. como 
lavaderos de vehlculos. bordes de piscinas. etc. (en este caso es aconsejable el relleno de la junta con 
mortero ) Fuera de este caso. se recomienda la solución normal de firme flexible por las siguientes 
razones: 

1.- La utilización de arena supone una disminución en los costos. tanto en materiales al evitar el 
empleo de morteros, como en mano de obra. ya que los rendimientos de ésta aumentan de forma 
considerable 

2.- No es necesario realizar juntas de dilatación en este tipo de adoquinado. lo que confiere una 
continuidad al pavimento que mejora el aspecto estético y permite al proyectista una mayor 
libertad en el diseno del espacio. 

3.- Con una base bien calculada y eligiendo el modelo de adoquln adecuado, permite con total 
garantia. la pavimentación de viales que soporten tráfico de vehlculos pesados. 

4.- Facilita cualquier tipo de cambio que quiera hacerse al pavimento con posterioridad. Esto es 
especialmente útil cuando se necesite realizar reparaciones en las redes de servicio enterradas 
bajo el pavimento. pues permite la reutilización de las piezas que hayan de levantarse en su 
misma posición. Esto no-solo es un ahorro económico, sino que evita los habituales "parches" que 
se producen en otros pavimentos. 

5.- La puesta en servicio de estos pavimentos es inmediata, sin tener que esperar a que los 
aglomerantes adquieran la resistencia necesaria 

COMPOSICIÓN DEL FIRME 

Para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier tipo de pavimento, es fundamental realizar un 
soporte adecuado en función de las solicitaciones que va a soportar. De la buena ejecución de la base 
y en su caso de la sub-base, asl como de un acertado examen del suelo natural sobre el que se va a 
actuar, dependera en buena medida la duración del adoquinado 

La sección del firme se dimensionará en función del tipo de tráfico previsto. Habitualmente. bajo los· 
adoquines cerámicos se sitúan los siguientes elementos: 

• subrasante. 
- Sub-base granular. 
- Base artificial. concreto hidráulico o gravacemento. 
- Cama de arena. 

Ademas de esta sección de firme tipo, se pueden ejecutar pavimentos de adoquln sobre cualquier 
estructura resistente. como forjados o losas. También existe la posibilidad de utilizar bases de 
aglomerado asfaltico. 
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Subrasante 

La subrasante la compondré el material natural existente en el terreno, debidamente desbrozado y 
rasanteado de acuerdo con las pendientes previstas en proyecto. 

En caso de tratarse de suelos clasificados como Inadecuados para servir de subrasante, de acuerdo 
con lo prescrito por la SCT, se procederé a su sustitución o consolidación. 

Sub-base granular. 

Es aconsejable la introducción de esta capa, siempre que el adoquinado vaya a soportar trafico 
pesado. En caso de zonas peatonales, dependiendo de la naturaleza de la subrasante y del tipo de 
base que se proyecte, puede resultar necesaria igualmente la inclusión de sub-base. 

El material a emplear estaré compuesto por éridos naturales o procedentes del triturado de piedra de 
cantera o grava natural, escorias, suelo seleccionado o materiales locales exentos de arcillas, margas 
o materia extrana, el material seré no pléstíco. 

Una vez extendido el material en obra se procederé a su humectación adecuada para ser compactado. 
La densidad alcanzada tras la compactación seré superior al 95% de la méxima obtenida en el ensayo 
Proctor modificado. 

Base 

En la ejecución de esta capa del firme se cuidaré de forma especial el que se produzcan las mlnimas 
desviaciones sobre la rasante proyectada, en caso contrario pueden producirse discontinuidades en la 
camada de arena que afectaran al comportamiento homogéneo del adoquinado, sobre todo durante la 
compactación del mismo. 

Pueden utilizarse, debidamente dimensionados, cualquiera de los siguientes materiales: 

a) Con materiales pétreos. 

El material a emplear procederé del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 
deberé contener al menos un 50% en peso de elementos que presenten dos caras o más de fractura. 
Estaré exento de materia orgánica polvo, arcillas y cualquier otra materia perjudicial. El material seré 
no plástico. 

La curva granulométrica de los áridos se adaptará a uno de los usos definidos la SCT. 

Una vez extendido el material se humectará de forma adecuada para proceder a su compactación, que 
deberá alcanzar el 100% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado. En 
ocasiones es aconsejable el rellenado con arena y su compactación para evitar perdidas posteriores 
de la camada de arena, o bien Interponer una lamina de material geotextil. 

b) Gravacemento 

Los áridos a emplear en la mezcla procederén del machaqueo de piedra de cantera o de gravas 
naturales. La granulometrla se acomodaré a lo dispuesto por la SCT, 

Los érldos empleados serán no plésticos, estarén exentos de materia orgánica y la proporción de 
terrones de arcilla será inferior al 2% en peso. 
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La dosificación de cemento no superará el 4,50% en peso respecto al total de áridos. 

La resistencia a compresión de probetas a siete dlas, fabricadas en obra con el molde y compactación 
del Proctor modificado no será Inferior a 35 kg/cm2. 

La puesta en obra se efectuará siguiendo las recomendaciones de la SCT, con especial cuidado en la 
humectación adecuada del soporte y evitar segregaciones de la mezcla en el transporte. Se procurará 
la continuidad de los trabajos, en caso de interrupciones de importancia se ejecutaran las oportunas 
juntas constructivas. 

La compactación se efectuará en una sola capa, recomendándose alcanzar el 100% de la densidad 
máxima del Proctor modificado de la mezcla con cemento, y en ningún caso inferior al 97%. 

Una vez terminada la compactación, se mantendrá húmeda la capa de gravacemento y con 
posterioridad es recomendable aplicar un riego con ligante bituminoso sobre el que se espolvoreará 
arena de O - 5 mm. 

c) Mortero 

Se recomienda la utilización de concretos en masa de resistencia caracterlstica no inferior a 100 
kg/cm2. pudiéndose emplear áridos con !amano máximo de 40 mm. que cumplan las especificaciones 
de la SCT. 

Se cuidará durante la ejecución la humectación del soporte o bien la interposición de membranas 
plásticas que eviten la deshidratación de la mezcla. La superficie se alisará con llana, evitándose 
resaltes y rehundidos de importancia, pero sin alisarla por completo. Se dispondrán las juntas de 
dilatación y constructivas. Por ultimo, se efectuará un adecuado curado del concreto por los métodos 
que se estimen convenientes. 

Cama de arena 

Se recomienda la utilización de arena natural bien lavada. La granulometrla estará comprendida entre 
5 y 0.4 mm. no debiendo existir más de un 10% de material que exceda o esté por debajo de estos 
márgenes. En general las arenas naturales gruesas dan buenos resultados. 

El material no contendrá mas de un 3% de arcillas y limos y estará exento de materias extranas y sales 
perjudiciales. 

El espesor de esta capa estará comprendido entre 3 y 5 cm., una vez compactada. 

Antes de iniciar el extendido de la arena en una zona, se habrán ejecutado los bordillos y demás 
elementos de contención del pavimento, asl como los drenajes necesarios, en su caso, para evacuar 
aguas de filtración. 

Los pavimentos flexibles de adoquln cerámico, terminan comportándose como pavimentos 
impermeables, ya que el polvo y la suciedad acaban por llenar las juntas entre piezas impidiendo 
infiltraciones de agua por las mismas, por lo que se proyectarán con elementos de drenaje superficial. 
De todas formas, a fin de evitar posibles saturaciones de la cama de arena en la primera etapa de 
utilización, cuando la base es impermeable, pueden preverse drenajes en aquella. En estos caso se 
tomará la precaución de interponer membranas de tipo geotextil entre la arena y el elemento de 
drenaje a fin de evitar asientos por perdida de arena. 
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La arena se extenderá en una capa uniforme, suelta y sin compactar, hasta la altura necesaria para 
obtener, una vez compactada, las rasantes fijadas. El sistema habitual para rasantear esta capa es la 
utilización de reglas corridas sobre maestras en las que se han registrado las rasantes. La 
precompactaclón de la arena se efectuará mediante apisonadoras de rodillos 

Colocación de adoquines 

Una vez rasanteada y precompaclada la capa de arena, se procederá a colocar sobre ella los 
adoquines cerámicos de acuerdo con el aparejo proyectado. 

Existen multitud de posibilidades para el diseño de pavimentos, combinando los distintos aparejos 
posibles para cada modelo, los diferentes formatos y colores. Para firmes destinados a soportar tráfico 
de vehlculos pesados se desaconsejan aquellos aparejos que presenten juntas continuas en el 
adoquinado, especialmente si éstas se disponen paralelas al eje longitudinal de la calzada. Para este 
tipo de solicitaciones está especialmente indicado el uso de aparejo en espiga, bien disponiendo la 
pieza en paralelo con los ejes de la calzada o bien girándola 45" respecto a los mismos, para lo que se 
dispone de piezas complementarias que evitan los laboriosos cortes en los bordes. 

A la hora de proyectar finmes flexibles con adoquln cerámico, se tendrá en cuenta la adecuada 
previsión de pendientes y elementos de desagüe superficial. La pendiente transversal no será en 
ningún caso inferior al 1%, recomendándose pendientes de al menos un 2%. Cuando se proyecten 
tramos de pendiente superior al 9% se recomienda utilizar soluciones de pavimento rlgido. 

Se obtienen mejores resultados tomando adoquines de varios paquetes a la vez, lo que minimiza la 
influencia de pequeñas diferencias de calibre o tono de las piezas. 

Es fundamental realizar un perfecto replanteo del pavimento; para conseguirlo se tomaran las piezas 
necesarias y se presentaran en el lugar en que van a colocarse, con la sep3ración de junta real, con el 
objeto de ajustar en lo posible los bordes de contención a medidas de piezas completas; realizar 
correctamente esta operación evitará cortes de piezas innecesarios que encarecen la ejecución y 
disminuyen la calidad del acabado. 

No es aconsejable colocar piezas de !amano menor de 1/4 del adoquln, pudiéndose solucionar los 
encuentros de borde con la inclusión de medias piezas o piezas a 3/4. 

Si la pieza tiene poca estabilidad, como puede ser el adoquln de 20x5x5 cm. o similar, se deberá 
colocar como pavimento rigido. No obstante utilizando el adoquln de 20x10x5cm. de canto puede 
colocarse como pavimento flexible y presentar la espiguilla del de 20x5x5 cm .. 

La junta ideal entre adoquines estará comprendida entre 3 y 5 mm. (con adoquines prensados puede 
llegarse a fijar una junta mlnima de 2 mm., si bien esto necesitará un mayor esmero en la colocación). 
No deben colocarse en ningún caso piezas a tope. Sobre estas dimensiones, el colocador podrá 
realizar ligeras modificaciones al objeto de mantener las alineaciones correctas. Estas alineaciones se 
comprobaran de forma sistemática, mediante reglas. cordeles o cualquier sistema apropiado. 
Igualmente se vigilarán las rasantes de! pavimento, para lo que se registraran los puntos de nivelación 
en maestras, que servirán de referencia para correr los hilos o reglas. 

La colocación del adoquln se realizará evitando pisar la capa de arena, para lo que se trabajará sobre 
la parte ya ejecutada del pavimento, procurando no concentrar cargas debidas a apilamiento de 
material o a los mismos operarios cerca del borde de trabajo. 

No se colocarán adoquines sobre camas de arena encharcadas o excesivamente húmedas. Para 
evitar problemas en caso de lluvia, se aconseja no extender capas de arena en superficies muy 
superiores a las que puedan cubrirse en una jornada. 
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Una de las grandes ventajas del pavimento flexible es la rapidez de su ejecución. Para mejorar los 
rendimientos aconsejamos seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Colocar los adoquines simplemente dejándolos caer sobre la camada de arena, alineándolos de 
forma aproximada, una vez se haya avanzado un tramo de dos a tres metros, se corrigen las 
desviaciones del tramo completo colocando un tablón contra los cantos del borde libre y golpeando 
con una maceta o un marro hasta llevar las piezas a la alineación requerida. Para aparejos en 
espiga pueden colocarse provisionalmente piezas de remate de borde para conseguir una linea 
recta sobre la que apoyar el tablón o bien preparar una madera con la forma de los dientes de 
sierra que enca¡e en los huecos. 

2. Cuando se pretendan corregir alineaciones en panos encajados entre bordes de contención ya 
ejecutados y no se pueda seguir el método anterior, o bien para alinear piezas en aparejos donde 
alguna de las juntas es corrida y en la dirección de 6sta, pueden utilizarse unetas y palancas, que 
Introducidas en las juntas desplazaran fécilmente las hiladas a la posición correcta; en este caso 
solo hay que tener la precaución de encajar estos útiles de forma que no despostillen los bordes de 
las piezas. 

3. Cuando las piezas se colocan por varios operarlos a la vez, especialmente si el aparejo es en 
espiga, es conveniente que vayan alternando sus posiciones. De esta forma se corrigen las 
diferencias entre los tramos. 

Utilizando estos sistemas no solo se aumenta el ritmo de ejecución, sino que el resultado final mejora 
de fonna perceptible, al absorberse las ligeras diferencias de calibre de las piezas y las imperfecciones 
de colocación de las mismas. 

Tampoco es preciso comprobar la nivelación del pavimento pieza a pieza de forma exacta, siempre 
que se s~úen sobre una camada de arena bien rasanteada, pues en el proceso de compactación 
posterior quedaran corregidas las pequenas irregularidades que pudieran existir. Sin embargo, es 
conveniente que las piezas no queden demasiado "cabeceadas", lo que se consigue fécilmente 
golpeando con mazo de goma los bordes que sobresalgan de manera anonnal antes de compactar; de 
esta fonna evitaremos roturas en el apisonado. 

Una vez colocada una superficie suficiente de adoquines, se procederé al relleno de juntas, utilizando 
arena de granulometrfa comprendida entre O y 2 mm., exenta de sales perjudiciales. Se desaconseja 
la utilización de arenas de machaqueo calizas, ya que suelen presentar un alto contenido de polvo que 
empanaría la superficie del ~avimento; las arenas muy limpias facilitan el relleno de estas juntas, pero 
pueden tener el defecto de quedar algo sueltas en una primera etapa, apelmazándose poco a poco 
con el paso del tiempo; las arenas con un contenido moderado de limos mejoran este sellado inicial del 
adoquinado. La arena se extenderé sobre el pavimento, barri6ndose posteriormente sobre el mismo 
hasta conseguir el relleno satisfactorio de las juntas; la arena sobrante se retirará de la superficie a 
compactar. 

Antes de proceder al compactado estarán totalmente rematados los encuentros de los adoquines con 
los elementos de sujeción y no se compactará a menos de un metro de distancia de bordes sin 
contención del pavimento. El tipo de compactador a utilizar dependerá de las dimensiones de la obra. 
Para panos reducidos pueden usarse bandejas vibrantes provistas de suelas de neopreno u otro 
material que amortigüe los impactos sobre esquinas salientes, que podrlan despostillar los bordes de 
los adoquines. Para superficies mayores se aumenta el rendimiento empleando compactadores de 
rodillos vibrantes; en estos casos se tendré la precaución de extender sobre el pavimento, a modo de 
alfombra, una lámina de fieltro o cualquier otro material que disminuya loa impactos directos; será 
necesario en todo caso hacer una comprobación de la fuerza útil que deber6 transmitir el rodilk> para 
obtener la compactación requerida sin danar las piezas. Para grandes extensiones pueden utilizarse 
junto a los rodillos vibrantes de llanta met61ica, compactadores de ruedas de goma. Los elementos 
utilizados deberén transmitir una fuerza útil comprendida entre 50 y 75 kg/m2 a frecuencias entre 60 y 
100 Hz. Habitualmente se requieren dos o tres paaadas con k>s apisonadoras para conseguir la 
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compactación adecuada. Tras cada una de las pasadas se comprobará el estado de las juntas, 
anadiéndose arena a medida que ésta se va Introduciendo en las intersecciones. 

Completada la compactación, se comprobarán los niveles del adoquinado, rectificándose, caso de ser 
necesario, las piezas que hayan quedado fuera de rasante. Se recebarán las juntas que no estén 
llenas. Una vez retirados los sobrantes de arena es conveniente regar el pavimento para facilitar el 
apelmazamiento del árido. Tras esta operación, el pavimento estará listo para ser utilizado. 

Recomendaciones para la ejecución de pavimentos rigidos (con base de concreto) 

Los adoquinados cerámicos colocados como pavimento rigido son aconsejables en los siguientes 
casos: 

- Pavimentos con pendiente superior al 9%. 

Zonas donde se prevean proyecciones continuadas de agua, como lavaderos de vehlculos 
carreteras, bordes de piscinas y zonas de duchas, industrias en que se requieran frecuentes 
lavados a presión del pavimento.etc. 

En cuanto a la preparación del soporte, es válido lo que se ha indicado para pavimentos flexibles en 
los apartados de subrasante y sub-base; Se recomiendan anchos de junta de al menos 8 mm. 

Se dejaran previstas juntas de dilatación en todo el perlmetro siempre que las dimensiones de los 
lados sobrepasen los 5 m., la separación entre juntas de dilatación no superará esta misma distancia 
de 5m. y se procurará que los panos resultantes sean de lados sensiblemente iguales; en zonas 
expuestas a fuertes variaciones de temperatura puede ser necesario reducir estas dimensiones a 4 m. 
Se procurará hacer coincidir las juntas del pavimento con las de la base. También es necesario colocar 
juntas en los encuentros con elementos rlgidos, como cajas de registro, luminarias, pilares y cualquier 
elemento anclado a la base. 

Sobre la base de concreto se extenderá una capa de mortero de unos 3 cm. Se aconseja utilizar un 
mortero con dosificaciones 1:3, o bien 1:1/4:3 si se quiere adicionar cal. El mortero se colocará con 
consistencia dura; en ocasiones se utilizan morteros de consistencia seca completándose su 
hidratación por regado, a medida que se van colocando las piezas; esta ultima solución sin embargo 
no es recomendable por las dudas que puede ofrecer la correcta hidratación del mortero y por tanto la 
homogeneidad de su comportamiento. 

Existen otros métodos para conseguir pavimentos semi-flexibles, en los que se utilizan bases de 
mortero pobre, con lo que pueden espaciarse a mayor distancia las juntas de dilatación, aunque no se 
aconseja su empleo, por los problemas que comportan, especialmente de limpieza. Básicamente 
consisten en colocar los adoquines sobre una capa de mortero pobre y seco; en estos casos se suele 
compactar y rasantear las piezas mediante mazos de goma, aunque también podrlan utilizarse, 
siempre que se tenga la seguridad de que el mortero aun no ha empezado a fraguar, bandejas 
vibrantes con suela forrada de goma o rodillos de pequeno o mediano tamano, en este caso, 
protegiendo las piezas de impactos directos interponiendo fieltros u otra lámina adecuada; 
posteriormente se procede a la hidratación del mortero mediante riego abundante. Una vez seca la 
superficie, se procede al relleno de las juntas, para lo que se utiliza una mezcla pobre de arena y 
cemento en seco, que se introduce por barrido con ct'pillos en las juntas, se retiran entonces los 
sobrantes y se procede a su riego, cuidando no lavar la mezcla de las juntas. Con este método los 
restos de cemento manchan la superficie del pavimento y la limpieza del mismo resulta dificil, puesto 
que la poca resistencia del material con que se rellena la llaga puede ocasionar su desprendimiento y 
arrastre en este proceso de limpieza. Por otra parte, es difícil conseguir una hidratación homogénea 
del mortero, lo que puede traducirse en comportamientos variables del pavimento entre unas zonas y 
otras. 
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Se recomienda mezclar adoquines de varios paquetes a la vez, tomándolos en tandas verticales, para 
igualar las ligeras diferencias de calibre o tono que pudieran aparecer. Un buen replanteo previo, 
teniendo en cuenta las autenticas dimensiones de adoquines y llagas, es fundamental para evitar 
cortes de piezas no deseados y para marcar ejes y referencias de nivel que servirán de gula al 
colocador. 

Para el asiento de los adoquines sobre la capa de mortero se emplearan mazos de goma y reglas 
metálicas o de madera con las que se irán igualando las piezas de cada pano. Una vez colocados los 
adoquines correctamente alineados y nivelados, se procederá a completar el relleno de las juntas, para 
lo que se utilizará un mortero de igual dosificación que el de asiento pero con consistencia blanda o 
fluida, en este ultimo caso pueden utilizarse recipientes con embocadura tipo jarra, lo que permitirá 
menor ensuciamiento de los adoquines. 

Se procurará manchar lo menos posible el adoquln durante la tarea de rejuntado, limpiando en lo 
posible las manchas a medida que se ejecuta el relleno, mediante trapos o estropajos limpios y sin 
extender el mortero por la cara de la pieza. A pesar de que se sigan estos consejos, es previsible que 
queden restos de mortero sobre la superficie de la cerémica, por lo que se procederá posteriormente a 
una limpieza del pavimento, una vez endurecido suficientemente el mortero de las intersecciones para 
evitar su desprendimiento. Para limpiar los restos de mortero fraguado se procederá de la siguiente 
forma: 

1. Se regará con agua limpia la superficie a tratar, lo que disminuirá la succión de la llaga de mortero. 

2. Utilizando una mezcla de una parte de écido clorhldrico comercial (agua fuerte) y de ocho a diez 
partes de agua, se procederá a limpiar el pavimento, bien proyectándola a presión, (método más 
rápido y que aporta resultados más homogéneos) o bien frotando con cepillos de ralees. 

3. A continuación se volverá a regar abundantemente con agua limpia para arrastrar la suciedad y los 
residuos de ácido. 

4. Completada la limpieza y una vez alcanzadas las resistencias mlnimas del mortero, el pavimento 
estará listo para ser utilizado. 

Pisos Industriales 

Las industrias de hoy en dla requieren un piso que resista el más pesado y abrasivo tráfico ocasionado 
por dichas actividades industriales y tecnológicas de nuestra era moderna. 

Para mantener el elevado nivel de eficiencia en producción que exige el mundo competitivo 
actualmente las superficies deben ser resistentes a varios de los siguientes factores: 

1. Abrasión 
2. Impacto 
3. Corrosión 
4. Cargas puntuales altas 
5. Penetración de aceites 
6. Desgaste 
7. Fracturas 
8. Desprendimiento de polvos 
9. Desmoronamiento 

Debido estas demandas de las industrias se han desarrollado sistemas de pisos diferentes y 
especiales. Ningún sistema de pisos podrá cumplir con las necesidades de todas las industrias pero 
todos tienen un común denominador: La supeñicie del piso deberá ser durable y útil. 
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Hay que tener en cuenta que una vez que el tráfico destruye la superficie, la utilidad del sistema de 
pisos es afectada. 

Los sistema de pisos más comunes son los de concreto los cuales se convirtieron en toda una 
tecnologfa desde la aparición del cemento portland. 

Actualmente los sistemas de pisos pueden ser disenados para soportar el tráfico más pesado, muy por 
encima de los bloques de madera y las placas de acero utilizadas antiguamente. 

Como consecuencia inmediata se desarrollaron métodos de prueba para medir la efectividad de varios 
sistemas de pisos, agregados y tratamientos de superficies. El National Bureau of Standars da las 
especificaciones de uno de los aparatos que simula las condiciones de desgaste en una muestra de 
piso o directamente en el mismo en forma rápida y reproducible. 

En la prueba se utiliza un piso de concreto bien curado y de muy alta calidad. Cualquier piso con 
menor resistencia tendrá un valor Inferior al 100 % y al contrario, cualquiera con una resistencia 
superior al testigo tendrá un valor superior al 100%. 

Observando primero un concreto simple bien curado con una resistencia del 100%, este tendrá una 
adecuada vida útil pero sometido a una tráfico industrial moderado o pesado, presenta cuatro 
problemas básicos: deterioro en las juntas, desmoronamiento, descascaramiento y desprendimiento 
de polvo. 

Adicionalmente cuando este piso no es curado eficientemente, su resistencia a la abrasión se baja al 
33%. Es importante por lo tanto usar un sistema de curado efectivo, bien sea con abundante agua o 
con una membrana disenada para ello. Esta membrana deberá cumplir con la norma ASTM C-156 . 

La superficie de un piso ( 3 mm ) es la parte más critica del mismo. Es esta la que soporta el uso y el 
abuso del hombre y las máquinas. A través de los anos los productos han sido desarrollados para que 
puedan ser incorporados a la superficie del concreto para endurecerla y densificarla. 

Uno de los resultados de esta necesidad son los "Ory Shakes" los cuales consisten en una 
combinación de agregados, cemento portland y otros ingredientes que facilitan su incorporación a la 
superficie del concreto fresco convirtiéndolo en parte integral del mismo. 

El "Dry Shake" de agregados naturales o también conocido como endurecedor de cuarzo ofrece 
algunas ventajas cuando es usado apropiadamente y el material es de buena calidad. Estos mejoran la 
gradación en la superficie del concreto haciéndolo denso y menos absorbente. Cuando se mezcla el 
material bajo la superficie se disminuye la relación agua-cemento y se aumenta 3 o 4 veces su 
resistencia a la compresión con respecto al concreto que la conforma. 

Cuando los agregados son demasiado alargados éstos son más difíciles de incorporar y por lo tanto se 
deben echar cuando el concreto está aún muy fresco. Algunas inversiones en Ory Shake son perdidas 
ya que quedan por debajo de la capa de 3 mm de la superficie y además no reduce la relación agua
cemento en forma considerable. Como resultado no se logra nunca una abrasión del 200%. Por otra 
parte el cemento varia ampliamente su calidad, este deberá ser estrictamente analizado y tener una 
alta capacidad de adhesión. 

Finalmente, la capacidad de absorción es fundamental ya que esta determina la humedad necesaria 
para la aplicación del Dry Shake y por lo tanto la relación agua-cemento en la superficie. 

Aunque este tipo de piso ofrece el doble de la resistencia a la abrasión que el concreto normal, este 
tiene sus !Imites. El cuarzo es duro pero a su vez frágil y al recibir un impacto se fractura perdiéndose 
asl la protección. 

Este material debe ser usado en un área de tráfico liviano. 
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El agregado de hierro es otra alternativa que apareció en el mercado aún antes que el cuarzo. 

En 1911 Master Builders lo inventó asl como el método de mezclado en seco. Con estos dos logros 
tecnológicos se mejoraron y crearon el piso de hierro. En ese entonces el Dry Shake era mezclado en 
obra con cualquier cemento portland disponible y lo colocaban sobre el concreto para integrarlo a 
mano. 

Con el desarrollo de pruebas, correcciones e investigación se fueron desarrollando productos más 
sofisticados asl como métodos de aplicación adecuados. 

Al aplicar un Dry Shake de agregado metálico con las caracterlsticas adecuadas el piso adquiere una 
resistencia del 800% u ocho veces superiores al concreto testigo. Visto con respecto al agregado 
natural el agregado metálico es cuatro veces más resistente. 

La razón de ello es que el hierro no es frágil sino todo lo contrario, es blando o maleable y se aplana 
bajo trafico pesado, en consecuencia la superficie de hierro no presenta desprendimiento de polvo y 
además resiste el Impacto. 

Nuevamente el producto debe ser de alta calidad y tener capacidad de ser incorporado a la superficie 
en el último momento. Adicional a las caracterlsticas del Dry Shake de agregado natural, el hierro debe 
ser adecuadamente martillado gradado a la máxima densidad y debe estar libre de moho, metales no 
ferrosos, aceites y grasas. 

Estos pisos son ampliamente utilizados en la industria ya que el costo de mantenimiento es nulo y la 
inversión se paga a largo plazo. 

Los Dry Shake tanto de agregado de cuarzo como metálico, se encuentran disponibles en el mercado 
en una amplia gama de colores, lo que permite hacer pisos resistentes y a la vez decorativos. 

Una de las causas de fracaso prematuro de un piso es el deterioro de juntas constructivas. Cuando el 
tráfico se desplaza sobre las juntas de las placas, el impacto de las ruedas fractura los agregados 
naturales, para evitar ese problema se puede blindar la junta con un mortero de agregado metálico el 
cual reemplaza el concreto de la misma. 

Hacia el año 1953 se disell6 el primer recubrimiento de agregado metálico el cual simplemente se 
mezcla con agua y se coloca como "Topping" o coronamiento sobre concreto fresco o sobre placas 
viejas para mantenimiento, este material es a base de agregados metálicos y soporta abrasión 
extrapesada e impactos severos, se está hablando de materiales capaces de soportar el paso 
frecuente de un bulldozer 09, son usados también para hacer reparación en la industria durante la 
noche de manera que a la mallana siguiente se pueda utilizar el piso. 

Como última alternativa existen los productos a base de poliuretano y epóxicos, estos materiales son 
ejemplo de moderna tecnologla desarrollada para obtener productos que satisfagan las necesidades 
especificas como estética, resistencia a los écidos y las bases, asepsia, higiene, alguna resistencia a 
la abrasión, aislamiento eléctrico y muchos usos més. 

Recomendaciones para la construcción de pisos industriales. 

1. Llevar a cabo une junta previa a la construcción para establecer una buena ejecución de la 
instalación y la colocación de la losa sobre rasante. 

2. Facilitar la comunicación en el sitio entre el proveedor y los contratistas, con visitas continuas al 
sitio por los consultores y los servicios de supervisión I pruebas. 
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3. Seleccionar un contratista experimentado en la construcción de pisos con un registro probado de 
construcción de pisos de concreto reforzado con fibras de acero. 

4. Exigir el cumplimiento de las tolerancias especificadas y rechazar productos defectuosos. 

5. Reducir costos sin comprometer la calidad y la seguridad. mejorando el programa de construcción. 

6. Insistir en un lugar de trabajo limpio, con áreas de almacenamiento bien organizadas. 

7. Retener a supervisores y coordinadores entrenados y responsables e Insistir en la supervisión de 
campo por el contratista general. 

a. Coordinar la entrega oportuna de materiales. 

9. Revisar los detalles de las juntas, el tamaño de la colocación y la secuencia de actividades, antes 
de la programación de cada colocación. Corregir las interferencias y resolver las limitaciones del 
sitio antes de la colocación del concreto. 

1 O. perfeccionar la mezcla del concreto sobre una base cuantitativa para mejorar la productividad de la 
construcción, asi como para reducir el costo. Usar un tamano máximo de agregado grueso de 1-
112 pulg. (40 mm) y una relación de 50 I 50 de una combinación de 1-~ y 3/8 de pulg. (40-10 mm) 
de agregados gruesos. 

11. Esforzarse por obtener una relación consistente de agua I materiales cementantes (a/me) de 0.45, 
más o menos 0.02. 

12. Tratar de mantener un contenido de cemento consistente para reducir el ajuste posterior a las 
proporciones de arena. 

13. Lograr la durabilidad de la superficie usando roca trapeana y sellador I endurecedor liquido. 

14. Usar el concreto reforzado con fibras de acero para lograr un concreto con mayor resistencia a la 
tensión, mayor dureza y ductilidad. 

15. Usar el patrón de juntas de contracción de pasador para aislar columnas y para controlar grietas 
irregulares por contracción. 

16. Disenar un menor número de juntas de construcción para reducir el costo de la construcción y 
controlar el ondulamiento en las juntas. 

17. Usar un tamizado de cal de una hilada delimitadora de13 mm como hoja de derrape entre la losa 
sobre rasante y la subrasante. 

1 B. Disenar usando un material granular compactable para la subrasante y el espesor apropiado. 

19. Usar concreto de 30 MPa con el contenido mlnimo de cemento de 330 kg/m•. 

20. No usar ceniza volante en lugar de un contenido de cemento portland en la aplicación de losas de 
piso. 

21. Mantener una superficie de la subrasante y la sub-base compactada, lisa y bien nivelada. 

22. Permitir el tiempo de mezclado suficiente entre el ad"ivo reductor de agua de alto rango y la fibra 
de acero. 
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23. Usar una enrasadora laser para obtener una superficie plana y libre de fibras, reducir el número de 
colados y colocar areas mas grandes. 

24. Insistir en operadores hébiles y técnicos que utilicen nuevas herramientas y equipo con buen 
mantenimiento. 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE UN 
PAVIMENTO 

2.2.1 Pavimentos flexibles o asfálticos. 

Elementos de un pavimento flexible 

Antes de colocar las estructuras propias de un pavimento, se deben realizar cortes o rellenos al terreno 
natural para cumplir con una geometrla que permita transitar dicho pavimento, a estas acciones se les 
conoce como la construcción de cortes y terraplenes. Los cortes y terraplenes se realizan con material 
exislente y a volteo sin mas tratamiento, con el único objetivo de cumplir con propiedades geométricas 
para el camino y en ocasiones se le da utilidad para alejar las capas superiores del nivel freático. 

Las sub-base y base tiene funciones principalmente estructurales (para absorber esfuerzos) y también 
para impedir el paso del agua que pudiera existir cerca del concreto asfaltico, el agua no es deseable 
en los productos asfalticos ya que al lavarlos se pierde producto asfaltlco lo que ocasiona la 
desintegración de las capas superiores de un pavimento. 

En la parte superior de un pavimento se tiene la carpeta asfaltica que es la capa que recibe el mayor 
trabajo estructural y esta en contacto con los vehlculos o con el usuario del pavimento, esta capa debe 
presentar caracterlsticas de resistencia, Impermeabilidad y ser antiderrapante. 

Terracerlas. 

Se llama tercerla al conjunto de obras compuestas de cortes y terraplenes, forrnadas principalmente 
por la sub-rasante y el cuerpo del terraplén, constituida generalmente por materiales no seleccionados 
y se dice que es la subestructura del pavimento. Cuando se va a construir un camino que presente un 
TPDA (Transito Promedio Diario Anual) mayor a 5000 vehlculos, es necesario que se construya bajo la 
sub-rasante una capa conocida como subyacente, la cual deberé tener un espesor mlnimo de 50 cm. 

Subrasante. 

La función de la sub-rasante es soportar las cargas que transmite el pavimento y darle sustentación, 
además de considerarse la cimentación del pavimento. Entre mejor calidad se tenga en esta capa el 
espesor del pavimento sera mas reducido y habré un ahorro en costos sin mermar la calidad. Las 
caracterlsticas con las que debe cumplir son: !amano máximo del agregado de 3", expansión maxima 
del 5%, grado de compactación mlnimo del 95%; espesor mlnimo de 30 cm para caminos de bajo 
transito y de 50cm en caminos con un tránsito diario promedio medio anual mayor de 2000 vehfculos. 
Otra de las funciones de la sub-rasante es evitar que el terraplén contamine al pavimento y que sea 
absorbido por las terracerfas. 
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Terraplén 

La finalidad del cuerpo del terraplén es proporcionar la altura necesaria para cumplir con el proyecto, 
deberá resistir las cargas de las capas superiores y distribuirlas adecuadamente en el terreno natural. 
Por normatividad no se acepta material del tipo MH, OH, y CH cuando su limite liquido sea mayor del 
80%, deberá tener un valor relativo de soporte (VRS) mínimo de 5%. Si esta compuesto de rocas, se 
recomienda formar capas del espesor del tamal\o máximo y se pasará un tractor de oruga en tres 
ocasiones por cada lugar con un movimiento de zig-zag que se conoce como bandeado, el grado de 
compactación mínima será del 90% y si es necesario realizar modelos en barrancas donde no es fácil 
el empleo del equipo, se permite que el material se coloque a volteo hasta una altura donde ya pueda 
operar la maquinaria. Se recomienda el compactador pata de cabra con equipo de vibrado y un peso 
aproximado de 20 a 30 toneladas. 

Controles de calidad para terraplén y subrasante. 

- Clasificación granulométrica, contenido de humedad, límites de Atterberg 
- Control. Peso volumétrico seco máximo y grado de compactación 
- Clasificación granulométrica, contenido de humedad, límites de Atterberg. 
- Control. Peso volumétrico seco máximo y grado de compactación. 
- Diseno. VRS, cuerpo de ingenieros de los EU y prueba de placa. 

Las bases y sub-bases 

Caracterlsticas 

De acuerdo con el criterio usado en la actualidad se tiene que para carreteras con un tránsito menor a 
1000 vehículos pesados, se recomienda que eí espesor de las bases sea de 12 cm. Y cuando el 
tránsito sea mayor, se recomienda que el espesor mínimo sea de 15cm. Para las sub.-bases la SCT 
recomienda un espesor mínimo de 1 O cm. 

Funciones 

Sub-base. Cumple una cuestión de economía ya que nos ahorra dinero al poder transformar un cierto 
espesor de la capa de base a un espesor equivalente de material de sub.-base (no 
siempre se emplea en el pavimento), impide que el agua de las tercerías ascienda por 
capilaridad y evitar que el pavimento sea absorbido por la sub.-rasante. Deberá transmitir 
en forma adecuada los esfuerzos a las tercerlas. 

Base. Es la capa que recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por los vehículos. La carpeta 
es colocada sobre de ella porque la capacidad de carga del material friccionarte es baja en la 
superficie por falta de confinamiento. Regularmente esta capa además de la compactación 
necesita otro tipo de mejoramiento (estabilización) para poder resistir las cargas del tránsito 
sin deformarse y además de transmHirlas en forma adecuada a las capas inferiores. El valor 
cementante en una base es indispensable para proporcionar una sustentación adecuada a las 
carpetas asfálticas delgadas. En caso contrario, cuando las bases se construyen con 
materiales inertes y se comienza a transHar por la carretera, los vehlculos provocan 
deformaciones transversales. En el caso de la granulometría, no es estrictamente necesario 
que los granos tengan una forma semejante a la que marcan las fronteras de las zonas, 
siendo de mayor importancia que el material tenga un VRS (valor relativo de soporte) y una 
plasticidad mínima; ademés se recomienda no compactar materiales en las bases que tengan 
una humedad igual o mayor que su lfmHe pléstlco. 
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Materiales para la base y sub-base. 

Los materiales para sub-base y base se sujetan a los tratamientos mecánicos que lleguen a requerir 
para cumplir con las especificaciones adecuadas, siendo los más usuales: la eliminación de 
desperdicios, el disgregado, el cribado, la trituración y en algunas ocasiones el lavado, les podemos 
encontrar en cauces de arroyos de tipo torrencial, en las partes cercanas al nacimiento de un rlo y en 
los cerros constituidos por rocas andeslticas, basálticas y calizas. Es de gran importancia conocer el 
tipo de terreno con el que se va a trabajar ya que sobre la base de esto se elige el tipo de maquinaria y 
el personal suficiente para trabajar en forma adecuada. El material que se manda del banco para 
efectuar el análisis correspondiente, deberá traer las etiquetas adecuadas y al llegar a laboratorio se le 
efectuará un secado, su disgregación y se le cuarteará. En pavimentos se realizan básicamente 3 tipos 
de ensayes que serán para clasificar el suelo, para controlar la obra y para proyectar el espesor y los 
porcentajes óptimos de aglutinante de las diferentes capas que se enlistan a continuación: 

Controles de calidad para la base y sub-base. 

Clasificación granulométrica, contenido de humedad, limites de Atterberg 

Control. Valor cementante, Indice de durabilidad, peso volumétrico seco máximo (PVSM), grado de 
compactación (GC), equivalente de arena y expansión, adherencia con asfalto. Diseno. Prueba de 
placa, VRS, y cuerpo de ingenieros. 

Procedimiento constructivo de base y sub-base 

El primer paso consiste en ubicar el banco de préstamo, de donde se traerá el material, pudiendo 
emplearse en estas capas gravas, arenas de rlo, depósitos de roca (aglomerados) o materiales 
ligeramente o fuertemente cementados (conglomerados), se recomienda no usar tezonlles ya que 
estos materiales tienden a desmoronarse y pueden provocar cambios volumétricos, en caso de que 
sea necesario su empleo deberán mezclarse con algún tipo de material fino como los tepetates (60% 
tepetate y 40% tezonlle); en algunos casos se deberán aplicar tratamientos previos y estos podrán ser: 
el cribado, la trituración y en algunas ocasiones se les estabiliza en planta con cemento 

Cuando el material de banco tiene cierta humedad, ésta se calcula para saber si esté por debajo o por 
encima de la humedad óptima de compactación, con ello se logra saber que cantidad de agua se debe 
adicionar, o bien, voltear el material para que por evaporación pierda el agun sobrante. El material 
acamellonado se abre parcialmente y se humedece con una cantidad de agua cercana a la óptima 
para la compactación, siendo para los caminos una humedad meno1· a la obtenida en laboratorio. El 
agua no se riega de una sola vez, sino que, se distribuye en varias pasadas, se hace un primer riego y 
la moto-niveladora abre una nueva cantidad de material, el cual coloca sobre el húmedo para que 
vuelva a pasar la pipa; esto se hace comúnmente en tres etapas, para después con la misma 
maquinaria, homogenizar la humedad. Cuando se llega a esto se distribuye el material en toda la 
corona para formar la capa con el espesor suelto necesario, debiendo cuidar que no se separe el 
material fino del grueso. Ya extendido se compacta con un rodillo liso o de neuméticos, o con una 
combinación de ambos hasta alcanzar el grado de compactación que marca el proyecto. 

Cuando en las bases se alcanza la compactación de proyecto, ésta se deja secar superficialmente, se 
barre para retirar basura y partlculas sueltas. Después de esto se le aplica un riego de emulsión 
asfáltica de fraguado lento o superestable que se conoce como riego de impregnación. Esht elemento 
sirve para impermeabilizar y estabilizar la base y le ayudará a protegerla de la intemperie cuando no se 
va a colocar una carpeta en poco tiempo, ademés favorece la adherencia entre la base y la futura 
carpeta. La cantidad por regar variará de acuerdo con la abertura de poro que presente la base, para 
conocer cual es la cantidad adecuada se recomienda efectuar mosaicos de prueba, los cuales variarán 
de 0.6 a 1.2 lfm• de emulsión. La SCT recomienda que este asfalto penetre dentro de la base de 3 a 5 
mm, no debiendo quedar charcos o natas de asfalto que puedan desestabilizar la capa superior. " Se 
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recomienda no efectuar este tratamiento cuando amenace lluvia, cuando la temperatura sea menor de 
5 ºC o bien, cuando exista mucho viento. La base impregnada puede abrirse al tránsito con un tiempo 
de reposo de 24 horas como mlnimo, pero si lo ordena la Secretarla se abrirá antes, esta capa se 
puede cubrir con arena para evitar que los vehfculos se lleven la pelfcula de asfalto 

Carpebl Hfiltlca. Componentes 

Está compuesta de: 

Material asfáltico. Puede ser cemento asfáltico (AC-2.5, AC-5, AC-10, AC-20, AC-30 y AC-40. los AC·5 
nonmafmente son emulsiones. 

Emulsión asfáltica. Aniónicas (·), catiónicas (+)y de rompimiento répido, medio y lento. 

Agregados pétreos. Controles de calidad. 

Clasificación granulométrica, contenido de humedad, lfmites de Atterberg 

Control. Adherencia con asfalto, equivalente de arena, intemperismo, fonma de la partfcufa, 
desgaste, densidad y absorción. Todas fas pruebas que se realizan a los asfaltos. 

Diseno. Marshall, compresión simple. 

Regionalizaci6n de los productos asfálticos. 

El asfalto es un material bituminoso, sólido o semisólido con propiedades aglutinantes y que se licua 
gradualmente al calentarse, se obtiene de la destilación del petróleo. En México este tipo de producto 
se emplea para la construcción de carpetas desde aproximadamente 1920; anterlonmente se fe 
clasificaba de acuerdo a su dureza, siendo el cemento asféltico més usado el que tenla una dureza 
media (CA-6). 

Con la entrada de México al TLC se tuvieron que adecuar las nonmas Mexicanas a las de la ACTM y a 
las especificaciones del SEP ( Programa Estratégico de investigación de Carreteras.) de la ASTM 
(American Standard Test Materials.) de ese tiempo a la fecha, los materiales asfélticos se clasifican de 
acuerdo a la viscosidad que presentan. A continuación se anotarén fas recomendaciones generales 
para cada uno de los productos asfálticos con la finalidad de darles un mejor uso. 
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ASFALTO 

AC-5 

AC-10 

AC-20 

AC-30 

11 REGIÓN RECOMENDADA 1 

1 

Sirve para elaborar emulsiones y concretos asfátticos que se utilicen en la 
zona de la sierra madre occidental, en Durango o Chihuahua, y en algunas 
regiones attas de los estados de México, Morelos y Puebla. 

j Se recomienda para la región central y el altiplano de la república mexicana. 

1 
Para el sureste de la república y las regiones costeras del golfo y el pacifico, 

. pasando por Sinaloa e inclusive hasta Baja California. 

j Norte y noreste del pals, excluido el estado de Tamaulipas. 

Figura 2.6 Recomendaciones generales para cada uno de loa producto• aafllltlcoa 

Tipos de carpetas. 

realizadas en planta o en caliente con tránsito de hasta 2000 vehlculos (AC-20, material pétreo y 
temperatura de 140 a 160º C.) 

Carpetas de riegos (emulsión y material pétreo.) 

Carpetas asfálticas en frlo o en el lugar. 

Revestimientos. Se puede circular todo el afio (espesor de 15cm) con material seleccionado (en 
desiertos arenas con emulsión asfáltica en una cantidad de 61t/m2 de pétreo; después de 
compactado se debe efectuar un poreo para tapar oquedades.) (en la costa arena con 1 OOll/m2 y 
sin poreo). para un régimen pluvial atto se recomienda estabilizar con cemento la terracerla y 
colocar fragmentos de roca chica.) 

Procedimiento constructivo de una mezcla asfáltica en planta o en caliente. 

En la planta de concreto asfáttico se deberá tener el material pétreo del diámetro adecuado (menor de 
una pulgada) que de preferencia deberá estar triturado y cumplir con las especificaciones que marca la 
SCT. Este material se eleva a un cilindro de calentamiento y secado hasta llegar a una temperatura de 
160 a 175º C, de ahl se pasa a la unidad de mezclado donde se criba para alimentar 3 o 4 tolvas con 
material de diferente tamano, se pesa la cantidad de material necesaria de pétreo y se depositan en 
las cajas mezcladoras donde se le provee de cemento asfáltico AC-20 el cual deberá estar a una 
temperatura de 130 a 150º C. se recomienda no exceder estos valores para evitar que se pierdan 
propiedades, se realiza la mezcla hasta su homogenización y ésta se vacla a los vehículos a una 
temperatura de entre 120 y 130º C, de preferencia esta mezcla se cubre con una lona para evitar se 
enfrle en el trayecto. 

Procedimiento constructivo de la carpeta. 

En el lugar donde se va a colocar la carpeta, unas dos horas antes de que llegue el concreto asfáltico, 
se efectúa un riego de emulsión asfáltica de rompimiento rápido que se conoce como riego de liga, 
esta capa de asfalto nos ayudará a que exista una adherencia adecuada entre el suelo de la base y la 
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carpeta, este riego se efectúa en una proporción de O. 7 Vm2. se barren los charcos de asfalto excesivo 
y se elimina el total de la basura y materiales extranos, para evitar que este riego sea desprendido por 
las ruedas de los vehlculos, se recomienda efectuar un riego de arena. 

La mezcla asfáltica deberá llegar a una temperatura de 115 a 125º C, esto se verifica con un 
termómetro de varilla. La mezcla se vacla en la máquina finisher o extendedora que formará una capa 
de mezcla asfáltica, se recomienda tener una cuadrilla de rastrillos que aseguren una textura 
conveniente en la superficie y que borren las juntas longitudinalmente entre franjas. A una temperatura 
de entre 110 y 120 ºC se le aplica una compactación con un rodillo ligero de entre By 10 toneladas de 
peso; los rodillos se moverán paralelamente al eje del camino y de la orilla hacia el centro, y del lado 
interior hacia el exterior en las curvas. En los aeropuertos además de lo anterior se pasa el equipo en 
la dirección perpendicular y oblicua con respecto al eje del camino. Después de hacer esto con el 
rodillo ligero, se compacta con un rodillo más pesado hasta alcanzar el grado de compactación que 
marca el proyecto (min. 95%.) la compactación deberá terminar cuando se llegue a esta posición y 
para comprobarlo se efectuarán calas, para esto se corta en frie usando un chaflán y procurando no 
danar la base, para de esa manera realizar los ajustes necesarios. Durante el tendido y compactación 
de la mezcla pueden aparecer grietas y desplazamientos motivados por diferentes causas, tales como 
la aplicación de un riego de liga defectuoso, ya sea en exceso o escaso, falta de viscosidad del asfalto 
producida por el calentamiento excesivo, o bien, porque el material pétreo no perdió completamente la 
humedad. 

Para conocer la permeabilidad de la carpeta, se realizará en ella una prueba de campo, la cual 
consiste en colocar un aro de lámina galvanizada de 250mm de diámetro y una altura de 50mm, se 
sella el aro y se coloca al centro un cono de bronce de 25mm de altura, se agrega agua hasta el ras 
del cono observando que no baje este nivel en un tiempo de 1 O min. 

La carpeta deberá presentar un Indice de permeabilidad menor del 10%. Por último en la carpeta se 
agrega un riego de sello, el cual consiste en una emulsión, la cual se cubre con un material pétreo del 
tipo 3E, esto se compacta para que penetre en la carpeta y con ello evitar que se introduzca el agua en 
ella, además protege del desgaste y proporciona una superficie antiderrapante. En algunos casos se 
puede emplear un mortero asfáltico que consiste en la mezcla de una emulsión y un material pétreo 
(arena) que se emplea comúnmente cuando se va a utilizar un camino que ya ha tenido cierto uso. 

2.2.2 Pavimentos de concreto hidráulico. 

Base 

Los pavimentos de concreto hidráulico requieren igualmente de capas inferiores a la carpeta de 
rodamiento para poder soportar los esfuerzos a que serán sometidos, para pavimentos de concreto 
hidráulico se requieren de menos capas inferiores ya que con la carpeta de concreto hidráulico se 
pueden obtener mayores resistencias y por lo general la estructura de este tipo de pavimento consta 
solo de una base y carpeta de concreto hidráulico. 

Carpeta 

La carpeta de concreto hidráulico tiene la función de servir como supeñocie de rodamiento o estar en 
contacto con las peatones y con los elementos para los que fue creado, al ser de concreto hidráulico 
esta carpeta tiende a ser de mejores caracterlsticas respecto a una concreto asfáltico, por ejemplo el 
agua no genera demasiados deterioros como en el asfalto y en general se tienen varias ventajas. 

Una desventaja que tiene la carpeta de concreto hidráulico, es que no soporta los cambios de 
temperatura y que presentan a su vez cambios de volumen, estos cambios provocan agrietamiento y 
después fracturas y deterioro. Por tal motivo en los procedimientos constructivos se incluye al 
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pavimento juntas por temperatura, que a su vez en cada junta se coloca acero de refuerzo para que el 
acero sea el material que absorba las tensiones de dilatación y la junta las compresiones. 

2.3 FACTORES DE DETERIORO Y DAÑO ESTRUCTURAL DE LOS 
PAVIMENTOS. 

2.3.1 Factores geotécnlcos 

Deslizamiento auperflcl•I ••ociado • f•lta de resistencia por baja presión de 
confln•mlento (Creep) 

Se refiere esta falla al proceso més o menos continuo y por lo general lento de deslizamiento ladera 
abajo que se presenta en la zona superficial de algunas laderas naturales. 

El creep suele afectar a grandes éreas y el movimiento superficial se produce sin una transición 
brusca entre la parte superficial móvil y las masas inmóviles més profundas. No se puede hablar de 
una superficie de deslizamiento. El creep suele deberse a una combinación de las acciones de la 
fuerza de la gravedad y de otros agentes varios. La velocidad del movimiento ladera debajo de un 
creep tlpico puede ser muy baja y rara vez excede algunos centlmetros por ano. 

Existen dos tipos de creep según Terzaghl; el estacional, que afecta sólo a la corteza superficial de la 
ladera que sufre la influencia de cambios climéticos en forma de expansiones y contracciones térmicas 
o por humedecimiento y secado, y el masivo, que afecta a capas de tierra més profundas, no 
interesados por efectos ambientales, y que en consecuencia sólo se puede atribuir al efecto 
gravilacional. El espesor al que afecta el creep estacional es sumamente bajo y su dimensión méxima 
puede estimarse en un metro. No estén claras todavía las causas por las que una ladera natural entre 
en creep mésico, a causa de la cual una costra superficial, cuyo espesor puede ser en este caso de 
varios metros, comienza a moverse lentamente ladera abajo. Se ha hablado de una "resistencia 
fundamental" que representa un limite tal que, si los esfuerzos actuantes quedan debajo de él, la parte 
superficial de la ladera permaneceré en reposo, y que si los esfuerzos actuantes lo sobrepasan, se 
produciré el creep masivo. 

Aún cuando no estén del todo definidos los conceptos de resistencia fundamental o las causas del 
creep, parece cierto que este movimiento se produce bajo niveles de esfuerzos actuantes bajos, muy 
inferiores a los que corresponden a la méxima resistencia al esfuerzo cortante de los suelos 
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Flgul'8 2.6 Deslizamiento superficial asociado a falta de resiatencia por baja presión de confinamiento 

Fallas asociadas a procesos de deformación acumulativa, generalmente relacionadas 
con perfiles geológicos desfavorables. 

Se refiere este titulo al tipo de fallas que se producen en las laderas naturales como consecuencia de 
procesos de deformación acumulativa, por la tendencia de grandes masas a moverse ladera abajo. 
Este tipo de fallas quizá es tlpico de laderas naturales en depósitos de talud o en otras formaciones 
análogas en cuanto a génesis geológica, formada por materiales bastante heterogéneos, no 
consolidados y bajo la acción casi exclusiva de las fuerzas gravitaclonales. Dado el largo tiempo que 
tales esfuerzos gravitacionales actúan en los materiales del interior de la ladera, la resistencia al 
esfuerzo cortante podré degradarse por procesoa de deformación acumulativa. 

Figura 2.7 Fallas aaocl1dH a procnoa da deforrn1cl6n acumul1tlva, 89ft91'8lmente rel1clonadn 
con perfllee geológlcoa dnfavonbln. 
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Flujos 

Se refiere este tipo de falla a movimientos més o menos répidos de una parte de la ladera natural, de 
tal manera que el movimiento en si y la distribución aparente de velocidades y desplazamientos 
recuerda el comportamiento de un liquido viscoso. La superficie de deslizamiento o no es distinguible o 
se desarrolla durante un lapso relativamente breve; es también frecuente que la zona de contacto 
entre la parte móvil y las masas fijas de la ladera sea una zona de flujo plástico. 

El material susceptible de fluir puede ser cualquier formación no consolidada, asl el fenómeno puede 
presentarse en fragmentos de roca, depósitos de talud, suelos granulares finos o arcillas francas; son 
frecuentes los flujos de lodo. 

a) En fragmentos de roca 

b) Depósitos de talud 
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c) Suelos granulares finos o arcillas francas 

Figura 2.8 Se observa los tipos de flujo de una parte de ladera natural, segun el tipo de material que 
esté compuesta. 

Fallas relacionadas a la estabilidad de taludes artificiales 

Falla rotacional 

Se describen ahora los movimientos rápidos o prácticamente instantáneos que ocurren en los taludes 
y que afectan las masas profundas de los mismos, con deslizamiento a lo largo de una superficie de 
falla curva que se desarrolla en el interior del cuerpo del talud, interesando o no al terreno de 
cimentación. Se considera que la superficie de falla se forma cuando en la zona de su futuro desarrollo 
actúan esfuerzos cortantes que sobrepasan la resistencia del material. Asf pues en el interior del talud 
existe un estado de esfuerzos cortantes que vence en forma más o menos rápida la resistencia la 
esfuerzo cortante del suelo; a consecuencia de ello sobreviene la ruptura del mismo, con la formación 
de una superficie de deslizamiento, a lo largo de la cual se produce la falla. Estos movimientos son 
tlpicos de los cortes y los terraplenes de una vfa terrestre. Las fallas rotacionales pueden producirse a 
lo largo de superficies de falla identificables con superficies cilfndricas cuya traza con el plano del papel 
sea un arco de circunferencia, estas fallas ocurren por lo común en materiales arcillosos homogéneos 
o en suelos cuyo comportamiento mecánico esté regido por su fracción arcillosa. 

a) Falla de base b) Falla por el pie del talud 
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c) Falla superficial d) Falla limitada por un estrato firme 

Figura 2.9 Fallas rotacionales 

Falla traslacional 

Estas fallas por lo general consisten en movimientos traslacionales importantes del cuerpo del talud 
sobre superficies de falla básicamente planas, asociadas a la presencia de estratos poco resistentes 
localizados a poca profundidad bajo el talud. 

La superficie de falla se desarrolla en forma paralela al estrato débil y se remata en sus extremos por 
dos cantiles, por lo general formados por agrietamiento. Los estratos débiles que fomentan estas fallas 
son por lo común arcillas blandas o arenas finas o limos no plésticos sueltos. Con mucha frecuencia, la 
debilidad del estrato esté ligada a elevadas presiones de poro en el agua contenida en las arcillas o a 
fenómenos de elevación de presión de agua en estratos de arena (aculferos).En este sentido, las fallas 
pueden estar ligadas también al calendario de temporada de lluvias de la reglón. 

a) En bloque 
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b) Falla en bloque propiciada por la estratificación del terreno natural 

-
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c) Desprendimiento superficial 

Figura 2.10 Fallas traslacionales 

Fallas de superficie compuesta. 

Este tipo de fa1:as abarca movimientos en que se combina la rotación y la traslación, dando lugar a 
superficies de falla compuestas en las que se desarrollan zonas planas a la vez que tramos curvos. 
asimilables a arcos circulares. 

En general, cuanto menor sea la profundidad a que la heterogeneidad aparezca (fallas, juntas, un 
estrato débil, etc.) mayor será la componente traslaclonal de la falla. Las fallas compuestas suelen 
producir la distorsión de los materiales que es tlpica de las fallas circulare!. 
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Figura 2.11 Fallas de superficie compuesta 

Fallas múltiples. 

Son aquellas fallas que se producen con varias superficies de deslizamiento, sean simultaneas o en 
rápida sucesión. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN· 

82 



2.3.2 factores hidráulicos 

Cuando el agua fluye por el Interior de una masa de suelo, por definición lo hace con una presión 
hidrodinámica, superior a la hidrostática correspondiente a la condición de equilibrio. Este hecho 
produce varios efectos importantes. En primer lugar, según la dirección del flujo la presión 
hidrodinámica puede alterar el peso volumétrico sumergido del suelo; por ejemplo, si el flujo ocurre 
verticalmente hacia arriba, se ejerce un efecto boyante sobre las partlculas del suelo, que equivale a 
una disminución del peso volumétrico. En segundo lugar el aumento en la presión del agua produce 
una disminución correspondiente en la presión efectiva y, por lo tanto, en la resistencia al esfuerzo 
cortante de la masa a través de la cual ocurre la filtración, de modo que, por ejemplo, un talud estable 
en condición exenta de flujo, podrá no serlo si se presenta dicha condición. 

El agua capilar, cuyo flujo presenta gran importancia en algunas cuestiones de mecánica de suelos, 
tales como el humedecimiento de un pavimento por flujo ascendente 

2.3.3 Factores constructivos de deterioro en pavimentos flexibles 

Roderas 

Son deformaciones longitudinales que se presentan en la supeñicie de rodamiento, en la zona de 
mayor incidencia de las ruedas de los vehlculos, si son menores a un cm. se deben a la deformación 
de la carpeta asfáltica, pero si son mayores se deben a una insuficiencia en la base o a que no es de la 
calidad adecuada. 

Superficie de rodamiento lisa 

Este defecto se debe a un exceso de asfalto en el riego de liga, en la mezcla asfáltica o en el riego de 
sello. El exceso de asfalto por acción del transito se bombea hacia la superficie de rodamiento, 
provocando asl su alisamiento, pero aún de esta manera se puede tener una capa de asfalto de 1 o 2 
mm. En forma de nata; esto es muy peligroso, pues los vehlculos derrapan con facilidad. 

Pequeñas deformaciones transversales ritmicas 

Esta falla es muy molesta al tránsito, se presenta cuando la base no está bien cementada o cuando se 
construyó solo con materiales inertes. Se debe a deformaciones en esta capa, producidas por la 
vibración y los esfuerzos tangenciales que provocan los vehlculos y que se reflejan hacia la supeñicie 
de rodamiento y se agrieta en forma rápida. 

Desintegración de la carpeta 

Se presenta en carpetas antiguas por oxidación del asfalto, o en carpetas relativamente recientes con 
escaso contenido de asfalto; se da también en carpetas elaboradas con material pétreo deleznable. 
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Grietas longitudinales a la orilla de la carpeta. 

Este problema se presenta en las terracerlas, ya sea por contracciones que ocurran en ellas o por 
estar construidas sobre terrenos blandos; también puede deberse a que el tránsito se acerca mucho a 
las orillas cuando la carpeta cubre toda la corona de la vla en cuyo caso no hay suficiente 
confinamiento lateral, de igual manera estas deformaciones aparecen cuando las ampliaciones no se 
realizan en forma adecuada, pues se utilizan materiales sin compactación o sin anclaje adecuado en la 
parte antigua; con el tiempo a veces corto, estas grietas surgen en la superficie de rodamiento y se 
propagan al centro. 

Presencia de calaveras 

las calaveras son huecos que se forman en la superficie de rodamiento e incluso llegan a ser muy 
numerosos; su tamano no es mayor a 15 cm. Se deben a la calidad insuficiente en la base, a carpetas 
con contenido de asfalto menor al óptimo o por colocar una carpeta sobre otra agrietada y calavereada 
que se refleja en la nueva. 

Baches 

Se deben a la desintegración de la carpeta y de la base por mala calidad de los materiales inferiores, 
incluidas las terracerlas con atto contenido de agua. Ocurren también por presencia de grietas y 
calaveras que no se trataron en forma adecuada y oportuna. 

Agrietamiento en forma de piel de cocodrilo o mapeo 

Se debe a una carpeta de mala calidad o colocada sobre una base con rebote; en las carpetas de 
asfalto esta falla resulta de que no-se rigidizó bien. Asimismo, aparece en carpetas con asfalto 
oxidado. 

Corrimiento de la carpeta asfiltlca 

Ocurre cuando la mezcla es de baja estabilidad, ya sea por exceso de asfalto o por usarse un asfalto 
blando en zonas de alta temperatura, se presenta también en el carril de subida en tramos de 
pendiente marcada y en curvas en donde los esfuerzos de tracción de los vehlculos son muy grandes. 

Descamado de la carpeta. 

Resulta de usar aditivos inadecuados en las mezclas y se presenta en las zonas de grandes esfuerzos 
horizontales provocados por el tránsito, como en la zona de arranque y de frenado, en avenidas o 
calles de ciudades. 

Deformaciones de la corona junto a las cunetas 

las provoca un exceso de humedad en el terreno natural cuando no existen cunetas revestidas y a 
falta o mal funcionamiento del subdrenaje. 
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Ondulamlentos 

Los Ondulamientos o deformaciones de las superficies de rodamiento podemos dividirlo en dos 
grupos. atendiendo a su origen de formación en eventuales y periódicos. 

Ondulamlentos Eventuales 

Estos pueden deberse a las siguientes causas; insuficiencia de la subrasante. SI el subsuelo es malo o 
la subrasante no tiene el valor de soporte necesario. o si el espesor de las bases es insuficiente, las 
presiones transmitidas a las subrasantes son muy elevadas y causan deformaciones de mayor o 
menor cuanlia en cualquiera de los sentidos de la carretera. En este caso es común en las orillas de 
los caminos en los cuales se encuentran bajos de compactación. 

La supeñicie de una base puede también deformarse bajo la influencia del agua que penetra a la 
subrasante cuando los materiales que la componen son atacados por la humedad (en el caso de 
algunas arcillas). y en el caso de ciertos climas muy calurosos pueden ocasionar agrietamientos en las 
bases. debidos al limite de contracción de los materiales que forman los cementantes, permitiendo por 
este concepto la introducción del agua a las subrasantes que llega a debilitar su poder de soporte. En 
el caso de las bases abiertas al transito. este defecto no se nota a simple vista por encontrarse 
cubiertas con el polvo, pero en cambio es muy notable cuando se encuentran protegidos por una 
supeñicie bituminosa y en ocasiones llega a presentar grietas que alcanzan anchos de 2 o 3 
cenlimetros, dependiendo del limite de contracción de los materiales usados. 

Irregularidades de la subrasante. 

Las irregularidades de la subrasante, aparecen siempre en la superficie en un tiempo más o menos 
grande, por efecto del transito que tiende a efectuar una compactación homogénea en las supeñicies 
de rodamiento, al encontrarse con espesores variables, por esta razón para construir la base se 
requiere que la capa inferior es!é libre de surcos u ondulamientos y que en caso de poner una capa de 
material de bases. sobre otra para efectuar un mejoramiento, se exija la escarificación previa de la 
capa vieja y la compactación de la misma. 

Construcción defectuosa de las bases 

Una mala d1stnbuc1ón del material que forma las bases permitiendo la segregación de las particulas. lo 
que ocasiona deficiencia en la compactación. 
Una mala conformación. 

Una mala operación del equipo de compactación, los arranques bruscos de una aplanadora ocasionan 
movimientos de los materiales que provocan las ondulaciones Hay que tener en cuenta que una mala 
operación ocasiona que los ondulamientos que se forman delante de las ruedas de las aplanadoras. 
al iniciarse la compactación y encontrándose el material suelto, si no se tiene especial cuidado al ligar 
un tramo con otro. produce posteriormente defectos dificiles de corregir. 

Una compactación deficiente. si la compactación de los materiales que forman las subrasantes y las 
sub-bases es deficiente, los vaclos que quedan entre la masa se llenan de agua o de aire. que en 
algunas ocasiones el tránsito por la vibración que produce 
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Deterioro mecánico por vegetación 

Este tipo de deterioro se refiere al que se presenta el elementos de concreto, ya sea de concreto 
simple. armado e incluso elementos de mamposterla y que pueden ser deformaciones en los 
elementos o la rotura de los mismos 

El proceso de deterioro se m1c1a cuando plantan o siembran especies vegetales al lado de 
guarn1c1ones. firmes. pavimentos bardas e incluso cimentaciones y cuando estas especies crecen 
requieren espacio para sus troncos y raices. ocasionándose así deformac1ones y roturas de estos 
elementos. La colocación de vegetac1011 es prácticamente indispensable en lodo tipo de proyectos y 
por tanto una de las soluciones mas viables para proteger a los elementos de concreto es seleccionar 
las especies adecuadas. es decir que por e1emplo plantas o arboles que no desarrollen dimensiones 
elevadas en cuanto a tronco y raíces. algunas especies como el clrbol llamado "trueno~ a pesar de ser 
un arbol pequeflo desarrolla raices de gran tamaño y por el contrario con el ··pino°' que es de mayor 
tamaño no desarrolla grandes raices. en general el control del tamaño de las raices 
1ndepend1entemente de ta especie de que se trate se puede controlar podando las ramas los arboles y 
asi al no tener gran cantidad de ho¡as que alimentar el árbol no tiene la necesidad de desarrollar 
grandes raices 

Figura 2 12 Deterioro mecarnco por vegetacion 

2.3.4 Factores constructivos de deterioro en pavimentos rígidos o de concreto 
hidráulico. 

Descascarado de las orillas 

Se debe a la presencia de partículas duras introducidas en las ¡untas por calafateo insuf1c1ente y que 
producen esfuerzos concentrados muy grandes 
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Grietas transversales 

Las provocan las losas demasiado largas sin pasajuntas o sin armado continuo; pueden ser fallas 
estructurales incipientes. 

Grietas longitudinales o transversales cercanas a las orillas o en esquinas de la losa. 

Se deben a que la losa se construyó sobre material fino, lo que ocasionó el fenómeno de bombeo 
porque se carece de sub-base a ralz de la mala compactación de las capas inferiores, incluida esta 
última. 

Falla estructural 

Ocurre cuando concluye la vida útil del pavimento, si la falla se presenta después de 25 anos de 
construido. O se debe al mal proyecto, si se trata de un pavimento reciente. 

Se presenta muy a menudo en calles o avenidas donde, sin haberlo tomado en cuenta en el proyecto, 
se permite el paso de numerosos vehlculos pesados. Se presenta en forma prematura en zonas con 
fuerte pendiente longitudinal y con sub-bases naturales, que sé tubifiquen fécilmente con el agua que 
escurra bajo la losa. 

Descarnado de la superficie de rodamiento 

Se debe a que, durante la construcción, se proporcionó un fuerte vibrado al concreto fresco, lo cual 
propició un ascenso de la lechada (mortero fluido) y formó una pequena pelicula que més tarde se 
agrietó y se desgastó con el trénsito, dejando a los agregados sin protección superficial. 

Factores climáticos 

El clima, principalmente la lluvia, ya que si se esté en proceso de construcción colocando mezcla de 
concreto fresco esto propicia darlos en la mezcla, también la lluvia puede anegar áreas en donde se 
colocaré provocando variación en la cantidad de agua adecuada para un buen desempeno. 

La mala compactación o compactación irregular de la subrasante o capas Inferiores donde se coloca el 
pavimento puede provocar asentamientos que induce a la formación de baches hasta fractura de 
alguna sección. 

Acabados 

Una de las principales causas de la existencia de defectos en la superficie de las losas de concreto, se 
debe a la aplicación del acabado mientras existe agua de sangrado en la superficie; ya que cualquier 
operación de acabado realizada en la supeñicle de cualquier losa de concreto mientras esté presente 
el agua de sangrado causaré graves agrietamientos, levantamiento de polvos y descascaramientos. 
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2.4 CASO ESPECIFICO 

Ejemplo de mantenimiento en el Paseo Tollocan en la ciudad de Toluca en el Estado de México. 

2.4.1 Antecedentes 

El Paseo Tollocan se localiza en las afueras de la ciudad de Toluca en el estado de México y abarca 
los municipios de Toluca, Metepec, San Mateo Ateneo y Lerma. Inicia su recorrido en dirección 
Poniente - Oriente en los 99°37.642' LW y 19°16.875' LN y lo termina, 12 Km. más adelante en los 
99°30.571' LW y 19°17.162 LN y cuenta con dos carriles centrales y dos laterales para entrar a la 
ciudad de Toluca igualmente para salir se tienen dos carriles centrales y dos laterales, 

El paseo Tollocan inicia en la puerta Tollotzin de la ciudad de Toluca y recorre 12 kilómetros hacia la 
salida a la Ciudad de México, iniciando una descripción desde el kilómetro 12 hacia Toluca se tiene 
que en los carriles laterales norte se tenla un parque industrial muy importante el cual debe contar con 
servicios de la vialidad que van desde transito intenso, camiones de pesados, vlas de ferrocarril 
incluso la vialidad tiene que convivir con torres de electricidad que conducen cables de alta tensión y 
duetos subterráneos de telefonla o que conducen alguna sustancia química. 

En los carriles laterales sur la vialidad tenia usos de suero al inicio de hoteles de cadenas reconocidas 
y al final viviendas comercios e incluso campos destinados a la ganadería y cultivo de ese lado sólo se 
construiría un nuevo canal y se rectificaría el existente para drenar lluvia y construir nuevo drenaje en 
el tramo final por lo demás no requería de un pavimento excepcional como en los carriles laterales 
norte que se colocarían losas de concreto. 

La necesidad de dar mantenimiento a esta vialidad surge por ei crecimiento industrial y de población 
de la ciudad de Toluca y siendo dicha vialidad el más importante acceso a la cuidad de Toluca, al 
momento de iniciar los trabajos de mantenimiento se tenia dellos causados a los pavimentos en la 
zona industrial debido al gran peso de los camiones de carga en la zona que correspondía al municipio 
de San Pedro Tultepec en cada temporada de lluvias se inundaba la vialidad, esto debido a 
deficiencias del proyecto original, además de que tenia retornos en las vialidades de alta velocidad lo 
que ocasionaba en estos retornos muchos accidentes y dai'los a los árboles, guarniciones, pasos a 
desnivel y en general a la vialidad. 

Este es un caso de mantenimiento mayor ya que en algunos casos se trata de reconstruir el pavimento 
existente y guarniciones, y en otros se trata de obra nueva como es el caso de fa construcción de 
puentes nuevos, carriles aceleración y deceleración, ademés de que en algunos tramos en que se 
tenla concreto asfáltico se colocó concreto hidráulico. 

El mantenimiento en este caso es de forma muy general ya que hasta el proyecto de esta vialidad fue 
rectificado se agilizó la vialidad con puentes vehiculares, en algunos tramos se contaba con un solo 
carril lateral y producto de las obras se construyó un nuevo carril para tener dos carriles laterales para 
cada sentido en la vialidad, además el nuevo proyecto contempla vueltas es "u" continuas para 
retomar por los carriles laterales y varias obras complementarias de drenaje como canales, 
alcantarillas y pozos. 

2.4.2 Naturaleza del Proyecto 

El proyecto consistió en ampliar y modernizar el Paseo Tollocan, para alojar el incremento vehicular 
que se ha tenido en los últimos anos, así como el esperado para los próximos 10 anos. Además, se 
busca elevar el nivel de servicio, con mejores condiciones de seguridad y circulación. 
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Estas obras se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

- En los cuerpos laterales norte y sur (que cuentan con dos carriles de 4.5 m. cada uno) se realizarán 
obras consistentes en la reconstrucción del pavimento y construcción en tramo donde los carriles 
laterales no existan. 

- En la dirección para entrar a la ciudad de Toluca (desde México DF) se denominan los carriles de 
alta velocidad y carriles laterales norte, para el caso contrario, es decir salir de Toluca rumbo a la 
Ciudad de México se hace por los carriles de alta velocidad o laterales sur. 

- En los carriles centrales se construirán tres puentes vehiculares nuevos y se acondicionarán los 
puentes vehiculares existentes, las mejoras que se planea hacer en los puentes existentes son la 
reconstrucción de pavimento de las vialidades bajo puente, así como fa construcción de retornos 
(dos carriles) en cada uno de los puentes existentes y en los tres puentes nuevos; estos carriles de 
retorno tendrán las siguientes características: se considera que el retorno inicia desde un carril de 
deceleración (que se construirá) en el camellón que separa los carriles laterales de los centrales, 
después no se ingresa a los carriles laterales para no adicionar vehículos a estos carriles, en lugar 
de esto se ampliará en un pequeño tramo un tercer carril utilizado únicamente para el retorno, 
continuando por debajo del puente; estando ya en la dirección opuesta, se llega a la ampliación del 
breve tercer carril lateral, se cruza el camellón para finalmente tomar el carril de aceleración (que 
se construirá). 

- En los carriles centrales se rehabilitará el pavimento de los acotamientos y en las salidas hacia los 
carriles laterales se construirán unos carriles de deceleración con longitud de 105 m. en las 
entradas a los carriles centrales se construirán carriles de aceleración con longitud de 160 m. 
Además se modernizará el pavimento en los acotamientos y en los puentes existentes, se ampliará 
la sección a tres carriles utilizando el acotamiento del lado izquierdo. Finalmente, se aplicará a 
todos los carriles de los cuerpos centrales un recubrimiento de tipo "Open Gradad". 

- Otras obras a realizar dentro del Paseo Tollocan son las de drenaje pluvial, en donde se plantea: 
revestir canales existentes, desazolvar algunos tramos de canales, construcción de nuevos 
canales, colocación de tubos para alcantarillas etc. 

2.4.3 Capacidad proyectada 

La capacidad proyectada de acuerdo al estudio de vialidad que se realizó y tomando como horizonte 
de proyecto 1 O años, y se tienen los siguientes valores: para los carriles laterales se estima que se 
tendrá un T.P.D.A de 9,556 vehículos, contra el promedio de 7, 164 en la actualidad. 

Para los carriles centrales, se calcula a lo largo de todo el Paseo Tollocan un T.P.D.A de 37,965 
vehlculos, contra el actual de 28,545. 

2.4. 4 Descripción de /as obras a realizar 

Carriles laterales norte 

Trabajos por ejecutar 

Este tramo comprende del Km. 0+000 al Km. 1 O+ 400.. Asl como la construcción de obras 
complementarias. Los trabajos se realizarán dé acuerdo con lo que fije el proyecto y/o ordene la 
dependencia. 
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Se deberén colocar en los lugares que indique la Dependencia dos letreros informativos, por cuenta de 
quien ejecute la obra. 

El material que se utilizaré para terracerlas, sub-bases y bases deberé proceder de los bancos 
indicados en el proyecto. 

l. Terracerlas 

a. Excavación en caja. 

b. Racompactaclón. 

c. Sub-raaanta. 

11. Obras de drenaje 

a. Rellano• para 
construcción da 
banqueta• 

b. Concreto hldr6ullco para 
guamlclonn y 
banqueta• 

c. Oemollclonas de 
guarnicionas existentes 

111. Pavimentos 

a. Fresado y dHpardlclo del 
material del pavimento 
ex la tanta 

Se abrirá caja cuyas dimensiones eslán Indicadas en el 
proyecto, el piso de la caja deberá compactarse a noventa y 
cinco por ciento (95 %) de su PVSM con profundidad de 20 
centlmetros. 

Se procederé a la recompactación de la capa existente en un 
espesor de 20 centlmetros y compactándola 95% de su PVSM 

Una vez terminada la compactación de la excavación en caja se 
procederé a la construcción de la capa de subrasante de 30 
cm. de espesor, compactada al noventa y cinco por ciento 95% 
de su PVSM, con material de banco. 

Se rellenarén los sitios donde se van a construir las banquetas 
con material de calidad y caracterlsticas de cuerpo de terraplén, 
en capas no mayores de 20 cm. y compactada 90% de su 
PVSM. 

Se construirén guarniciones y banquetas con concreto hidráulico 
simple con una resistencia a la compresión fe de 150 kg/cm'. 

Se demolerén las guarniciones existentes, siguiendo los 
lineamientos fijados en la especificación complementaria 
correspondiente. 

El fresado y desperdicio del material del pavimento existente en 
este tramo se realizará empleando equipo ROTOMILL del tipo 
PR-750, ROADTEC R>C6B ó similares, para poder efectuar 
correctamente los trabajos correspondientes. 
Se deberá cortar en frie (fresado) el material que constituye las 
capas superiores del pavimento en un espesor variable y 
desperdiciarlo, efectuando los trabajos en primer lugar en un 
carril y posteriormente en el carril contiguo. 

El material producto del fresado se depositará donde lo ordene la 
Dependencia. 

Durante el proceso, las pendientes longitudinales y transversales 
se harán de acuerdo a lo marcado en el proyecto. 
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b. Construcción de b•H 
hldriullca 

c. Riego de lmpr9gnaclón 

d. Riego de llg• 

e. Carpeta de concreto 
uf61tlco 

f. Losae d• concreto 
hklriullco 

g. C•rpeta de concreto 
hklriullco 

Se construirá sobre la capa de sub-base una base hidráulica de 
25 cm. de espesor, compactada al cien 100% de su PVSM, con 
material de banco. 

Se deberá aplicar en la zona de la construcción del pavimento 
con emulsión asfáltica de rompimiento medio (RM-2K) a razón 
de 1.5 1Vm2

• Una vez limpia la superficie de la base hidráulica se 
procederá a dar el riego de emulsión asfáltica por medio de una 
petrolizadora. 

Se deberá aplicar emulsión asfáltica de rompimiento répido (RR· 
2K) a razón de 0.7 1Vm2

• para ligar la carpeta de concreto asfáltico 
con la base hidráulica. Una vez limpia la superficie por tratar, se 
procederá a dar el riego de emulsión asfáltica por medio de una 
petrolizadora. 

Cuando el producto asfáltico de riego de liga tenga la consistencia 
conveniente, se construirá una carpeta con concreto asfáltico de 
15 cm. de espesor en et ancho de un carril para deja~o listo para 
circulación y posteriormente en el otro, compactándola al 95 % del 
peso volum6trico máximo determinado en el laboratorio con el 
m6todo Marshall. El concreto asfáltico deberá elaborarse utilizando 
cemento asfáltico AC-20 y material p6treo de tamal\o máximo de 
19 miUmetros procedentes de bancos. 

Las losas de concreto hidráulico se colocarán en los carriles 
laterales 

En las entradas de las industrias se dejaran ventanas en las 
cuales se tenderá en forma manual el concreto hidráulico con 
acelerante de resistencia a 24 horas, utilizando para ello reglas 
vibratorias o vibradores de Inmersión. 

Se construirá una carpeta de concreto hidráulico con cemento 
Portland en las áreas y con la forma, dimensiones, resistencias, 
procedimientos, calidad, tolerancias y acabados indicados en el 
proyecto. 

La superficie sobre la que se colocará el concreto fresco deberá 
estar perfectamente limpia, ligeramente humedecida y fibre de 
sustancias ajenas al concreto. La pavimentadora a emplear 
deberá estar disenada para el propósito de espaciar, consolidar y 
dar forma al concreto fresco en una sola pasada del equipo. 

IV. Obras y dispositivos diversos 

a. Renlvelaclón de brocales Se procederá a la renivelaclón de brocales de los pozos de visita 
donde lo indique el proyecto. 
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Tramos 10+400 -10+630 y 10+880 -12+200 

Trabajos por ejecutar 

Este tramo comprende del Km. 10+400 al 10+630 y construcción del pavimento del Km. 10+880 al 
12+200 de la Lateral Norte del Paseo Tollocan. 

El material que se utilizará para terracerlas, sub-bases y bases deberá proceder de los bancos que 
indique el proyecto. 

Se deberán colocar en los lugares que indique la Dependencia dos letreros informativos, 

l. Terracerias 

a. Excavación en caja 

b. Terrapl6n. 

c. Recompactaclón 

d. Sub-rasante 

11. Obras de drenaje 

a. Rellenos para 
construcción de 
banquetas 

b. Concreto hidráulico para 
guarniciones y banquetas 

c. Demoliciones de 
guarniciones existentes 

111. Pavimentos 

a. Freaado y dHperdlclo del 
material del pavimento 
existente 

Se abrirá caja cuyas dimensiones están indicadas en el 
proyecto, el piso de la caja deberá compactarse a 95% de su 
PVSM en una profundidad de 20 cm. 

Se construirá terraplén con un espesor variable, según proyecto, 
compactado al 95% de su PVSM, con material de banco. 

Se procederá a la recompactación de la capa existente en un 
espesor de 15 cm. y compactándola al 95% por ciento de su 
PVSM. 

Una vez terminada la compactación de la excavación en caja se 
procederá a la construcción de la capa de subrasante de 30 cm. 
de espesor, compactada al 95 % de su PVSM, con material de 
banco. 

Se rellenarán los sitios donde se van a construir las banquetas 
con material de calidad y caracterlsticas de cuerpo de terraplén, 
en capas no mayores de 20 cm. y compactada al 90 % de su 
PVSM. 

Se construirán guarniciones y banquetas con concreto 
hidráulico simple con una resistencia a la compresión fe de 150 
kg/cm ... 

Se demolerán las guarniciones existentes. 

Se deberé cortar en frlo (fresado) el material que constituye las 
capas superiores del pavimento en un espesor variable y 
desperdiciarlo, efectuando los trabajos en primer lugar en un carril 
y posteriormente en el carril contiguo. 

El material producto del fresado se depositaré donde lo ordene la 
dependencia. 
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b. Con•trucclón de baH 
hldr6ullca 

c. Riego de Impregnación 

d. Riego de liga 

e. Carpeta de concreto 
Hfllltlco 

Durante el proceso, las pendientes longitudinales y transversales 
se harán de acuerdo a lo marcado en el proyecto. 

Se construirá sobre la capa de sub-base una base hidráulica de 
25 cm. de espesor, compactada al 100 % por ciento de su PVSM, 
con material de banco. 

Se deberá aplicar en la zona de la construcción del pavimento con 
emulsión asfáltica de rompimiento medio (RM-21<) a razón de 1.5 
lttm2. para impregnar la base hidráulica. Una vez limpia la superficie 
por tratar, se procederá a dar el riego de emulsión asfáltica por 
medio de una petrolizadora. 

Se deberá aplicar en la zona de rehabilitación y en la zona de la 
construcción del pavimento con emulsión asfáltica de rompimiento 
rápido (RR-2K) a razón de O. 7 lt/m2 para ligar la carpeta de concreto 
asfáttico con la base hidráulica. La superficie deberá estar limpia. 

Se construirá una carpeta con concreto asfáttico de quince 15 cm. 
de espesor en el ancho de un carril para dejarlo listo para circulación 
y posteriormente en el otro, compactándola al 95% del peso 
volumétrico máximo determinado en el laboratorio con el método 
Marshall. 

IV. Obras y dispositivos diversos 

a. Colocación de coladera• 
de banqueta Se colocarán coladeras de banqueta con rejilla de fierro. 

Carriles laterales sur. 
Procedimiento constructivo. 
Tramo: cuerpo lateral sur 
Subtramo: Km. 0+000 a Km. 10+120 

Trabajos por ejecutar 

a. Recorte de la carpeta 
a•fllltlca 

b. E•tablllzaclón de la 
bHe hldr6ullca 
exl•tente. 

Con equipo de recuperación en frlo para pavimentos del tipo 
Wlrtgen 2100 VCR, Roto-Mili PR-750, Roadtec RX 68, se 
recortarán por franjas, los 2!; cm (20 de carpeta y 5 de base 
hidráulica) existentes de la carpeta asfáltica. 
La primera franja se iniciaré en el lado izquierdo de la lateral sur en 
el sentido del cadenamiento (poniente - oriente). El material cortado 
podrá emplearse en la construcción de las terracerlas de la 
ampliación de la corona de los cuerpos centrales o bien se colocaré 
donde la supervisión indique. 

Con el equipo de recuperación en frlo del tipo Wirtgen 2100 VCR, 
Roto-Miii PR-750, Roadtec RX 68, o algún otro que la empresa 
constructora proponga y acepte la supervisión, se efectuará el 
procedimiento siguiente: Se estabilizaran 20 cm de la capa de base 
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c. Riego de 
Impregnación 

d. carpeta de concreto 
hidráulico 

•· Membrana de curado 

f. Junta• longltudlnaln 

g. JuntH tranavera•ln. 

hidráulica actual, se le alladirá el 5% de cemento portland con 
respecto al peso volumétrico seco suelto del material de la base, se 
alladirá la cantidad de agua necesaria para el fraguado del 
cemento y la compactación del material, mezclará los materiales, 
conformará la capa para que con el equipo de compactación 
adecuado se obtenga en promedio el 95% del peso volumétrico 
seco mbimo de la mezcla de materiales. 

Una vez terminada la compactación de la base y estando ésta con 
la superficie ligeramente húmeda, barrida y sin material suelto, se 
procederá a colocar un riego de impregnación empleando emulsión 
aafilttica del tipo RR-3K o similar en cantidad de 0.8 a 1.2 lt/m2

• No 
deberé permitirse el tránsito de vehlculos en las 24 horas 
siguientes a la terminación del trabajo. 

Se construirá la carpeta empleando concreto hidráulico elaborado 
en planta la cual propondrá el contratista y autorizara la supervisión. 
El concreto hidráulico tendrá una resistencia a la tensión por flexión 
a los 28 dlas de 45 kg/cm• el suministro deber ser continuo y la 
colocación se hará con equipo de cimbra deslizante del tipo SLIP 
FORM PAVER marca CMI. modelo Challenger 2000. 450 (CMl-SF-
450) o al algún otro similar que proponga la constructora y autorice 
la supervisión. el ancho de la franja por colarse será de 4.5 m y el 
espesor mlnimo de 25 cm. El acabado debe ser micro texturizado 
longitudinal y se dará con una tela de yute arrastrada a lo largo de 
la losa debiendo estar el concreto aun fresco. También se dará un 
texturizado transversal con peine metálico que tendrá separación 
entre dientes de 1.9 cm debiendo tener profundidad máxima de 6.4 
mm y mlnlma de 3 mm, este trabajo se realizara una vez que el 
concreto este suficiente mente seco para que no fluya hacia los 
surcos que forme el peine. 

El concreto se curara con membrana base agua y parafina de 
pigmentación blanca del tipo Seal Tight Meadows, Cure EB 
Sonneborn o similar utilizando aspersores manuales 

Serán del tipo machihembrado y llevaran barras de amarre a base 
de varilla corrugada de 1.25 cm de diámetro y 75 cm de longitud, 
colocadas a la mitad del espesor de la losa y espaciadas 75 cm 
una de otra se colocaran manualmente una vez que haya pasado el 
equipo de colocación del concreto. 

Irán a cada 5 m y para formarlas se usaran cortadoras mecánicas 
con disco de diamante del tipo Magnum 38 Special o alguna otra 
que la constructora proponga y autorice la supervisión. El corte se 
efectuara Inmediatamente que se inicie el fraguado inicial del 
concreto la profundidad del corte será de 1 /3 del espesor de la losa 
y el ancho de 3 mm. Posteriormente se ensanchara a 6 mm y la 
profundidad será de 2 cm esto es para alojar el sellador. llevaran 
barra pasa junta a b.e de varilla lisa con diámetro de 3.17 cm 
longitud de 46 cm y separación de 30 cm estarán ubicadas en la 
mitad de su longitud y soportadas por una estructura que garantice 
au colocación horizontal y al centro de la losa. 
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h. Juntll tranaveraal de 
conatrucclón. 

l. Sellado de IH Juntlla. 

Estas &e formaran al terminar el dla de trabajo y llevaran barras 
pasajunta& de acero Hao de 46 cm de longitud y diámetro de 3.17 
cm se colocaran a la mitad del espesor de la losa a cada 30 cm. 

El sellado de las juntas se efectuara una vez que se limpien con 
agua y aire a presión. Estando seca y limpia la junta se colocara 
una tirilla de respaldo a base de espuma de poliuretano y tendrá un 
diámetro de 5/16". A continuación se colocará un sellador a base 
de silicón o poliuretano auto nivelantes del tipo Somomeric - 1 
Sonneborn o similar. 

Procedimiento constructivo. 
SUBTRAMO: Km.10+120.00 a Km.10+920.0 

a. Recortll de la carpeta Con equipo de recuperación en frlo para pavimentos del tipo Wlrtgen 
aaf61tlca 2100 VCR u otro que la empresa constructora proponga y acepte la 

supervisión, se recortarán por franjas, los 20 cm existentes de la 
carpeta asfáttica. 

b. Recorta da i. 
hldrtullca. 

c. Cortll en caja. 

d. Colocaclón de 
geotextll. 

La primera franja se Iniciará en el lado izquierdo de la lateral sur en et 
sentido del cadenamlento (poniente - oriente). El material cortado 
podrá emplearse en la construcción de las terracerlas en la capa 
subyacente o bien se colocará donde la supervisión Indique. La 
longitud del tramo por recortar se fijará de común entre la supervisión 
y la empresa constructora. 

bH• Una vez retirada la carpeta asfáltica existente, con el mismo equipo 
que se retiro la carpeta se proceda a retirar la base hidráulica 
existente en un espesor de 0.25 m. El material cortado podrá 
emplearse en la construcción de las terracerlas, o en la capa 
subyacente mezclado con el material de carpeta o bien se colocará 
donde la supervisión Indique. 

Una vez retirada la base hidráulica existente, se abrirá caja con 
profundidad mlnima de 0.90 m. El material recortado se desperdiciará 
colocándolo donde la supervisión indique. De no encontrarse 
presencia de nivel freático desde la superficie descubierta por la caja 
del corte se compactará capa de 0.15 m hasta alcanzar el 90% del 
pesos volum6trico seco máximo del material. De encontrarse indicios 
de nivel freático se procederá a colocar la malla geotextil. 

malla Determinada la presencia del nivel freático, se procederá a colocar la 
membrana geotextil, cuidando que no presente arrugas, los traslapes 
o costuras de acuerdo a lo especificado por el fabricante. 

.. ca.,. rompedora 
capllartdad. 

da Esta se construiré empleando material de los Bancos Indicados de la 
zona de Calimaya, el que tendrá tamallo máximo de 0.25 m a malla 
No 4, se acarreara al tramo y se acomodara por bandeo con equipo 
de orugas del tipo Ceterpilar DB o similar, en dos capas hasta 
alcanzar el espesor mlnimo de proyecto de 0.50 m. 
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f, Capa subyacente. Esta se construirá empleando el material producto del fresado de la 
carpeta y la base hidráulica existente mezclados, se le anadirá agua y 
se le compactará al 90% del PVSM en capas hasta alcanzar el 
espesor mlnimo de proyecto de 0.15 m. 

g. Capa subraaante. Se construirá con material de banco indicado, el que se acarreará y 
en el tramo se le retirarán por papeo las partlculas mayores a 7.5 cm. 
se le anadirá el agua y se le compactará al 95% del peso volumétrico 
seco máximo en capas hasta alcanzar un espesor mlnimo de 0.30 m. 

h. Capa de base hldrliullca. Esta se construirá empleando también material de los Bancos 
Indicados en el anexo de la zona de Calimaya. Los materiales se 
cribaran a !amano máximo de 3.7 cm, el que se acarreará al tramo 
donde se colocara de tal manera que al extenderse se le pueda 
anadirá el agua por medio de riegos y mezclados sucesivos. A 
continuación se extenderá en una capa cuyo espesor garantice que al 
ser compactado al 100% del peso volumétrico seco máximo del 
material, se obtenga un espesor mlnimo de 0.15 m. 

l. Riego de Impregnación Una vez tenminada la compactación de la base y estando ésta con la 
superficie ligeramente húmeda, barrida y sin material suelto, se 
procederá a colocar un riego de impregnación empleando emulsión 
asfáltica del tipo RR-3K o similar en cantidad de 0.8 a 1.2 ll/m2. No 
deberá penmilirse el tránsito de vehlculos en las 24 horas siguientes a 
la tenminación del trabajo. En caso de que la base requiera abrirse al 
tránsito, el riego de impregnación se protegerá con un poreo de arena 
con !amano máximo de 5 mm. aplicándolo en proporción de 4 a 6 
ll/m2. El riego de impregnación puede omitirse si se mantiene 
húmeda la superficie y se construye la carpeta de concreto hidráulico 
inmediatamente. 

J. carpeta de concreto 
hldrliullco 

k. Membrana de curado 

Se construirá la carpeta empleando concreto hidráulico elaborado en 
planta. 

El concreto hidréulico tendrá un modulo de ruptura a los 28 dlas de 45 
kg/cm• el suministro deber ser continuo y la colocación se hará con 
equipo de cimbra deslizante del tipo CMI Challenger 2000 o al algún 
otro similar, el ancho de la franja por colarse será de 4.5 m y el 
espesor mlnimo de 25 cm. El acabado debe ser micro texturizado 
longitudinal y se daré con una tela de yute arrastrada a lo largo de la 
losa debiendo estar el concreto aun fresco. También se dará un 
texturizado transversal con peine metálico que tendrá separación 
entre dientes de 1.9 cm debiendo tener profundidad méxima de 6.4 
mm y mlnima de 3 mm, este trabajo se realizara una vez que el 
concreto este suficiente mente seco para que no fluya hacia los 
surcos que fonme el peine. 

El concreto se curara con membrana base agua y parafina de 
pigmentación blanca del tipo Seal Tight Meadows, Cure EB 
Sonneborn o similar utilizando aspersores manuales. 
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l. Junlaa longitudinal .. 

m. Junta• tranavaraalea. 

n. Junta tranavaraal da 
conatNcclón. 

o. Sallado da la• juntas. 

Serán del tipo machihembrado y llevaran barras de amarre a base de 
varilla corrugada de 1.25 cm de diámelro y 75 cm de longitud, 
colocadas a la mitad del espesor de la losa y espaciadas 75 cm una 
de otra se colocaran manualmente una vez que haya pasado el 
equipo de colocación del concreto. 

Irán a cada 5 m y para formarlas se usaran cortadoras mecánicas con 
disco de diamante del tipo mágnum 38 Special o alguna otra que la 
constructora proponga y autorice la supervisión. El corte se efectuara 
inmediatamente que se inicie el fraguado inicial del concreto la 
profundidad del corte será de 1/3 del espesor de la losa y el ancho de 
3 mm. Posteriormente se ensanchara a 6 mm y la profundidad será 
de 2 cm esto es para alojar el sellador. llevaran barra pasa junta a 
base de varilla lisa con diámetro de 3.17 cm longitud de 46 cm y 
separación de 30 cm estarán ubicadas en la mitad de su longitud y 
soportadas por una estructura que garantice su colocación horizontal 
y al centro de la losa. 

Estas se formaran al terminar el dla de trabajo y llevaran barras 
pasajuntas de acero liso de 46 cm de longitud y diámetro de 3.17 cm 
se colocaran a la mitad del espesor de la losa a cada 30 cm. 

El sellado de las juntas se efectuara una vez que se limpien con agua 
y aire a presión. Estando seca y limpia la junta se colocara una tirilla 
de respaldo a base de espuma de poliuretano y tendrá un diámetro de 
5/16". A continuación se colocará un sellador a base de silicón o 
poliuretano auto nivelantes del tipo Somomeric - 1 Sonneborn o 
similar. 

Obras a realizar en loa carriles centrales 
Procedimiento constructivo 

1.· Terracerías. 

a.Despalme 

b.Corta 

c. Capa aubyacenta 

d. Capa aubraHnte. 

En las áreas para la construcción de los carriles se retirará una capa 
de 0.50m del terreno que contiene materia orgánica. El producto del 
despalme se empleará como arrope de los terraplenes o se colocará 
donde la supervisión indique. 

Se abrirá caja con profundidad mlnima de 0.75 m el material 
recortado se empleará como arrope de los terraplenes o se 
desperdiciará colocándolo donde la supervisión indique. En de la 
superficie descubierta por la caja del corte se compactará una capa 
de 0.15 m hasta alcanzar el go % del peso volumétrico seco máximo 
del material. 

Esta se construirá empleando material de banco, que se acarreará y 
en el tramo se le retirarán por papeo las partlculas mayores a 7.5 cm, 
se le alladirá el agua y se compactará al 95% del peso volumétrico 
seco máximo en capas hasta alcanzar un espesor mlnimo de 0.30 m. 
Esta se construirá empleando material de banco, que se acarreará y 
en el tramo se fe retirarán por papeo las partlculas mayores a 7.5 cm, 
se le alladirá el agua y se compactara al 100% del peso volumétrico 
seco máximo en capas hasta alcanzar un espesor mlnimo de 0.30m. 
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l. Junta• longltudin•I .. 

m. Junta• tnm•v•rw•I••· 

n. Junta t ... naverw•I de 
con•trucción. 

o. Seli.do de I•• junt ... 

Serán del tipo machihembrado y llevaran barras de amarre a base de 
varilla corrugada de 1.25 cm de diámetro y 75 cm de longitud, 
colocadas a la mitad del espesor de la losa y espaciadas 75 cm una 
de otra se colocaran manualmente una vez que haya pasado el 
equipo de colocación del concreto. 

Irán a cada 5 m y para formarlas se usaran cortadoras mecánicas con 
disco de diamante del tipo mágnum 38 Special o alguna otra que la 
constructora proponga y autorice la supervisión. El corte se efectuara 
inmediatamente que se inicie el fraguado inicial del concreto la 
profundidad del corte será de 1/3 del espesor de la losa y el ancho de 
3 mm. Posteriormente se ensanchara a 6 mm y la profundidad será 
de 2 cm esto es para alojar el sellador. Llevaran barra pasa junta a 
base de varilla lisa con diámetro de 3.17 cm longitud de 46 cm y 
separación de 30 cm estarán ubicadas en Ja mitad de su longitud y 
soportadas por una estructura que garantice su colocación horizontal 
y al centro de la losa. 

Estas se formaran al terminar el día de trabajo y llevaran barras 
pasajuntas de acero liso de 46 cm de longitud y diámetro de 3.17 cm 
se colocaran a la mitad del espesor de la losa a cada 30 cm. 

El sellado de las juntas se efectuara una vez que se limpien con agua 
y aire a presión. Estando seca y limpia la junta se colocara una tirilla 
de respaldo a base de espuma de poliuretano y tendrá un diámetro de 
5/16". A continuación se colocará un sellador a base de silicón o 
poliuretano auto nivelantes del tipo Somomeric - 1 Sonneborn o 
similar. 

Obras a realizar en loa carriles centrales 
Procedimiento constructivo 

1.-Terracerlas. 

•· De•palme 

b. Corte 

c. Capa •ubyacente 

d. Capa aub111Hnte. 

En las áreas para Ja construcción de los carriles se retirará una capa 
de 0.50m del terreno que contiene materia orgénica. El producto del 
despalme se empleará como arrope de Jos terraplenes o se colocará 
donde la supervisión Indique. 

Se abrirá caja con profundidad mínima de 0.75 m el material 
recortado se empleará como arrope de Jos terraplenes o se 
desperdiciará colocándolo donde la supervisión indique. En de Ja 
superficie descubierta por Ja caja del corte se compactará una capa 
de 0.15 m hasta alcanzar el 90 % del peso volumétrico seco máximo 
del material. 

Esta se construirá empleando material de banco, que se acarreará y 
en el tramo se le retirarán por papeo las partículas mayores a 7.5 cm, 
se le anadirá el agua y se compactará al 95% del peso volumétrico 
seco méxlmo en capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 0.30 m. 
Esta se construiré empleando material de banco, que se acarreará y 
en el tramo se Je retirarán por papeo las partlculas mayores a 7.5 cm, 
se Je anadirá el agua y se compactará al 100% del peso volumétrico 
seco máximo en capas hasta alcanzar un espesor mlnlmo de 0.30m. 
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3. Pavimento 

Ampliación en las rampas de ascenso y descenso de los pasos a desnivel Pilares y Comonfort. 

a. Rastreo de la superficie 

b. Baae ntablllzada 

c. Riego de Impregnación 

d. Riego de llga. 

e. Carpeta asfiltlca. 

Con el equipo conveniente se retirará de la supeñocie del acotamiento 
interior mediante rastreo la basura y la materia vegetal existente, 
colocando el material donde la supervisión lo indique. 

Con el equipo de recuperación del tipo CMI RS500, Wirtgen 2100 
VCR o Bitelli ST200Rc se efectuará el trabajo que consiste en 
recortar los 0.20 m superiores del área del acotamiento. En el caso de 
que sea necesario se anadirá material pétreo en el volumen suficiente 
para que se compacte una capa con espesor mlnimo de 0.20 m y se 
tenga una diferencia de espesor con relación a la superficie de la 
corona actual de 0.10 m. La mezcla de materiales tendrá calidad de 
base hidráulica y el material que se anada provendrá de algún banco 
de materiales La mezcla de materiales o el material recuperado se 
mezclará con el 5% de cemento Portland con respecto al peso 
volumétrico seco suelto, se le anadirá el agua necesaria, se perfilará y 
compactará hasta alcanzar en promedio el 95% de su peso 
volumétrico seco máximo. 

Una vez terminada la compactación de la base y estando ésta con la 
superficie ligeramente húmeda, barrida y sin material suelto, se 
procederá a colocar un riego de impregnación empleando emulsión 
asfáltica en cantidad de 0.8 a 1.2 ltlm2. No deberá permitirse el 
tránsito de vehlculos en las 24 horas siguientes a la terminación del 
trabajo. En caso de que la base requiera abrirse al tránsito, el riego 
de impregnación se protegerá con un poreo de arena con tamano 
máximo de 5 mm, aplicándolo en proporción de 4 a 6 11/m'. El riego 
de impregnación puede omitirse si se mantiene húmeda la supeñocie 
y se construye la carpeta en un máximo de 48 hr. 

Antes de construir la carpeta y una vez fraguado el riego de 
impregnación, con la superficie seca, barrida y sin polvo. se colocará 
un riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido del tipo 
RR-3K en cantidad de 0.6 a 1.0 lt/m2

• 

La granulometria del material pétreo será de 1.9 cm, a finos y 
cemento asfáltico del tipo AC-20. La mezcla de materiales se hará en 
planta estacionaria y en caliente. se acarreará al tramo y tenderá en 
cantidad suficiente con terminadora mecánica, para que una vez que 
se compacte con el equipo conveniente hasta alcanzar el 95% de su 
peso volumétrico máximo se obtengan 10 cm, de espesor. 

La carpeta deberá tenderse a una temperatura mlnima de 120° e 
iniciarse la compactación a temperatura de 11 oº, A conllnuación se 
usará compactador de llanta neumática e Inmediatamente después 
se usará plancha de rodillo liso para borrar la huella de la llanta 
neumática. 
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f. C•rpehl tipo open gr11de. Se colocará una carpeta asfáltica del tipo de granulometrla abierta 
(open grade) únicamente sobre la superficie de los tres carriles de 
circulación con el fin de nivelar la junta de construcción ocasionada 
por la ampliación de la sección. El material provendrá del banco que 
se menciona en la relación anexa. Los materiales pétreos y asfálticos 
cumplirán las normas de calidad de los materiales indicadas en el 
Libro 4 de las especificaciones técnicas de la SCT Federal. 

Carriles de aceleración y deceleración 

•. e ... hldráullc•. 

b. B•n nhlblllud•. 

c. Riego de 
lmpl'llgn•ción 

d. Riego de llg•. 

e. Carpehl .. t61tic•. 

Se construirá con materiales pétreos de los bancos indicados en la 
relación anexa, los cuales cumplen satisfactoriamente con las 
indicaciones del Libro 4 de la SCT Federal. Los materiales se cribarán a 
tamano máximo de 3.7cm. se acarrearán al tramo donde se colocarán de 
tal manera que al extenderse se pueda incorporar el agua por medio de 
riegos y mezclados sucesivos. A continuación se extenderá en una capa 
cuyo espesor garantice que al ser compactado al 100% del Peso 
volumétrico seco máximo del material, se obtengan O. 1 B m. 

Se construirá con materiales pétreos que provendrán del banco indicado 
en la relación anexa, los materiales se triturarán y cribarán en el banco 
para obtener un tamano máximo de 3.7cm, a finos. El material se 
acarreará al tramo donde se colocará de tal manera que al extenderse se 
pueda incorporar el 5% ~ Cemento Portland con respecto al peso 
volumétrico seco suelto del material y el agua necesaria mediante riegos y 
mezclados sucesivos. Se conformará el material estabilizado en un 
espesor tal que al compactase al 95% de su peso volumétrico seco 
máximo se obtenga como mlnimo 0.12 m, la base estabilizada obtenida 
cumplirá las Normas de Calidad indicadas en el Libro 4 de la SCT 
Federal. 

Una vez terminada la compactación de la base y estando ésta con la 
superficie ligeramente húmeda, barrida y sin material suelto, se procederá 
a colocar un riego de impregnación empleando emulsión asfáltica en 
cantidad de O.B a 1.2 lt/m2. No deberá permitirse el tránsito de vehlculos 
en las 24 horas siguientes a la terminación del trabajo. En caso de que la 
base requiera abrirse al tránsito, el riego de Impregnación se protegerá 
con un poreo de arena con tamano máximo de 5mm, aplicándolo en 
proporción de 4 a 6 lt/m2. El riego de impregnación puede omitirse si se 
mantiene húmeda la superficie y se construye la carpeta en un máximo 
die 4Bh. 

En la superficie limpia, se colocará un riego de liga con emulsión asfáltica 
die rompimiento rápido del tipo RR-3K en cantidad de 0.6 a 1.0 lt/m2

• 

La granulometrla del material pétreo será de 1.9 cm, a finos y cemento 
asfáltico del tipo AC-20. La mezcla de materiales se hará en planta 
estacionaria y en caliente, se acarreará al tramo y tenderá en cantidad 
suficiente con terminadora mecánica, para que una vez que se compacte 
con el equipo conveniente hasta alcanzar el 95% die su peso volumétrico 
máximo se obtengan 10 cm, de espesor. La carpeta deberá tenderse a 
una temperatura mlnima de 1200 e iniciarse la compactación a 
temperatura de 110º, si la mezcla se desplaza se dejará enfriar pero no 
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deberá iniciarse la compactación a temperatura menor de 900. Se 
planchará con aplanadora tipo tandem para el acomodo inicial. A 
continuación se usará compactador de llanta neumática y se darán 
pasadas suficientes hasta alcanzar la densidad anteriormente indicada. 
Inmediatamente después se usará plancha de rodillo liso para borrar la 
huella de la llanta neumática. El planchado y compactación se harán 
paralelamente al eje, de las orillas de la carpeta hacia el centro en las 
tangentes y del lado exterior al interior en las curvas. 

Rehabilitación de los acotamientos 

a. Recorte de Carpeta. Se perfilará el ancho del acotamiento, recortando la carpeta asfáltica que 
se encuentre en el área del mismo, el material recortado, la materia 
vegetal y escombro que exista en el acotamiento, se recolectará y se 
colocará donde la supervisión indique. 

b. Recompactaclón de la Se escarificarán en promedio los 0.10 m superiores de la base hidráulica, 
base se alladirá la humedad necesaria y se compactará el material hasta 

alcanzar como mlnimo el 95% de su peso volumétrico seco méximo. 

c. Rlegode 
Impregnación 

d. Riego de liga. 

E. Carpeta aafiltlca. 

Una vez terminada la compactación de la base y estando ésta con la
superficie ligeramente húmeda, barrida y sin material suelto. se procederá 
a colocar un riego de im¡regnación empleando emulsión asfáltica en 
cantidad de 0.8 a 1.2 IVm. No deberá permitirse el tránsito de vehlculos 
en las 24 horas siguientes a la terminación del trabajo. En caso de que la 
base requiera abrirse al tránsito, el riego de impregnación se protegerá 
con un poreo de arena con tamallo máximo de 5mm, aplicándolo en 
proporción de 4 a 6 1Vm2. El riego de impregnación puede omitirse si se 
mantiene húmeda la superficie y se construye la carpeta en un máximo 
de48 h. 

Antes de construir la carpeta y una vez fraguado el riego de impregnación, 
con la superficie seca, barrida y sin polvo. se colocará un riego de liga con 
emulsión asfáltica de rompimiento rápido del tipo RR-3K en cantidad de 
0.6a1.01Vm2

• 

La granulometrla del material pétreo será de 1.9 cm, a finos y cemento 
asfáltico del tipo AC-20. La mezcla de materiales se hará en planta 
estacionaria y en caliente. se acarreará al tramo y tenderá en cantidad 
suficiente con terminadora mecánica. para que una vez que se compacte 
con el equipo conveniente hasta alcanzar el 95% de su peso volumétrico 
méximo se obtengan Scm. de espesor. La carpeta deberá tenderse a una 
temperatura mlnima de 120° e iniciarse la compactación a temperatura 
de 110º, si la mezcla se desplaza se dejará enfriar pero no deberá 
iniciarse la compactación a temperatura menor de 90°. Se planchará con 
aplanadora tipo tandem para el acomodo inicial. A continuación se usará 
compactador de llanta neumática e Inmediatamente después se usará 
plancha de rodillo liso para borrar la huella de la llanta neumática. 
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Obras a realizar en puentes 
Puente vehicular 
Procedimiento constructivo 

Zapatas Materiales: 

Los materiales que se emplearán en la construcción de las zapatas son los 
siguientes: Concreto hidráulico, clase 1, f'c = 250 kg/cm2 Acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 

Las excavaciones para alojar estas estructuras serán las mlnimas posibles, se 
realizarán a cielo abierto con un talud que permita la estabilidad del material. 

El desplante de las zapatas será al nivel N+ 2588.51 para las zapatas del cuerpo 
Norte y al nivel N + 2588.20 para las zapatas del cuerpo Sur. Las excavaciones 
podrán hacerse a mano o con máquina. 

Una vez concluida la excavación se colocará una plantilla con concreto f'c = 100 
kg/cm2 y de 5 cm de espesor. 

El acero de refuerzo en las zapatas se colocará como se indica en el plano respectivo 
del proyecto estructural. 

El acero para concreto hidráulico que no cumpla con la calidad estipulada, deberá ser 
rechazado. marcado y retirado de la obra. 

El acero para refuerzo deberá almacenarse bajo cobertizos, clasificado según su tipo 
y sección, debiendo protegerse cuidadosamente contra la humedad y alteración 
qulmica. 

Las cimbras deberán tener la rigidez suficiente para evitar las deformaciones debidas 
a la presión de la revoltura, al efecto de los vibradores y a las demás cargas y 
operaciones correlativas al colado o que puedan presentarse durante la construcción. 
Además, deberán ser estancos, para evitar la fuga de la lechada y de los agregados 
finos, durante el colado y la compactación de las revolluras. 

El proporcionamiento del concreto se realizará en peso según lo indicado por el 
laboratorio de materiales para una resistencia de f'c = 250 kg/cm2, se dtlberá llevar 
un adecuado control de calidad del concreto. 

Durante el colado la revoltura se vaciará colocándola por capas horizontales, 
continuas, de veinticinco a treinta centímetros de espesor. Cada capa se acomodará y 
compactará en toda su profundidad, para obtener un concreto que llene 
completamente los moldes y cubra en forma efectiva el acero de refuerzo. El tiempo 
transcurrido entre el colado de una capa y la siguiente no deber ser mayor de treinta 
minutos. 

El curado del concreto, necesario para lograr un fraguado y endurecido correctos, se 
obtendrá conservando la humedad superficial aplicando a las superficies expuestas 
una membrana impermeable que impida la evaporación del agua contenida en la 
masa de concreto. 

Se dejará transcurrir un mlnimo de 7 dlas entre la conclusión de la zapata y la 
iniciación del relleno de la cepa. Las capas de relleno, en la zona de las zapatas, 
tendrán un espesor máximo de 30 cm y se compactarán al 95% de su peso 
volumétrico óptimo, según pruebas especificadas por la secretarla. 
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Columnas y 
trabe cabezal 

Viga• y diafragma• 

La superestructura podrá apoyarse en las zapatas a los 28 dfas del último colado en 
éstas, si se utilizó cemento Normal en el concreto; en ningún caso antes de que el 
concreto haya alcanzado una resistencia de 200 kg/cm2 (0.80 f'c), como mlnimo 

Los materiales que se emplearán en la construcción de las columnas y trabe cabezal 
son los siguientes 
Concreto hidráulico, clase 1, f'c = 250 kg/cm2 
Acero de refuerzo ry = 4200 kg/cm2 

El desplante de las columnas será al nivel N+ 2589.21 para las columnas del cuerpo 
Norte y al nivel N + 2588.90 para las columnas del cuerpo Sur. 

El acero de refuerzo tanto en columnas como en la trabe cabezal se colocará como se 
indica en el plano respectivo del proyecto estructural, con los recubrimientos, 
empalmes, dobleces y demás detalles especificados. 

El acero para refuerzo deberá almacenarse bajo cobertizos, clasificado según su tipo y 
sección, debiendo protegerse cuidadosamente contra la humedad y alteración qulmica. 

Las cimbras deberén tener la rigidez suficiente para evitar las deformaciones debidas a 
la presión de la revoltura, al efecto de los vibradores y a las demés cargas y 
operaciones correlativas al colado o que puedan presentarse durante la construcción. 
Ademés, deberán ser estancos, para evitar la fuga de la lechada y de los agregados 
finos, durante el colado y la compactación de las revolturas. 

El proporcionamiento del concreto se realizaré en peso según lo indicado por el 
laboratorio de materiales para una resistencia de f'c = 250 kg/cm2, se deberé llevar un 
adecuado control de calidad del concreto. 

El curado del concreto, necesario para lograr un fraguado y endurecido correctos, se 
obtendré conservando la humedad superficial aplicando a las superficies expuestas 
una membrana impermeable que impida la evaporación del agua contenida en la masa 
de concreto. 

La superestructura podré apoyarse en las zapatas a los 28 dlas del último colado en 
éstas, si se utilizó cemento Normal en el concreto; en ningún caso antes de que el 
concreto haya alcanzado una resistencia de 200 kg/cm2 (0.80 f'c), como mlnimo. 

Materiales. 

Los materiales que se emplearén en la construcción de las vigas son los siguientes: 

Acero estructural A.S.T.M. A-36 fy = 2 530 kg/cm2 
Soldadura de la Serie E-70 

Las trabes se fabricarén en planta. Las del claro central en dos tramos de 12.45 m, que 
serán trasladadas al sitio para su conexión, para lograr la longitud total de proyecto y, 
las de los claros extremos en su longitud total de 12.20 m. 

Las caracterfsticas y dimensiones de los elementos y de sus partes, asf como los 
procedimientos de montaje, deberén estar de acuerdo con lo especificado en el 
proyecto. 
Los cortes en las piezas se realizarén con soplete, el soplete deberé ser guiado 
mecénicamente. 

Previo a la aplicación de la soldadura, el contratista deberé recabar, previamente, la 
aprobación de la Secretarla para el equipo que pretenda utilizar. 
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Las superficies por soldar deberán limpiarse de escamas sueltas, escoria, óxido, grasa, 
humedad o cualquier otro material extrano, debiendo quedar tersas, uniformes y libres 
de rebabas, y no presentar desgarraduras, grietas u otros defectos que puedan 
disminuir la eficiencia de la junta soldada. 

Las partes por soldar se mantendrán en su posición correcta hasta terminar el proceso 
de soldadura mediante el empleo de prensas, tirantes, puntales u otros dispositivos 
adecuados o también mediante puntos provisionales de soldadura. 

Los puntos provisionales de soldadura se limpiarán y fundirán completamente con la 
soldadura definitiva. Los puntos de soldadura que se consideren defectuosos se 
quitarán antes de hacer la soldadura definitiva. 

No deberá soldarse cuando el metal base por soldar esté húmedo, expuesto a la lluvia, 
vientos fuertes u otras condiciones meteorológicas desfavorables. 

Durante el proceso de soldadura el metal base deberá precalentarse de acuerdo con 
las temperaturas especificadas en las Normas de Construcción e Instalaciones. 

Después de haber sido inspeccionados y aprobados los elementos estructurales, se les 
aplicará la pintura o capa de protección de acuerdo con las especificaciones de 
proyecto, debiendo limpiarse previamente de todas las escamas, óxido, escorias, 
grasa, aceite y otras materias extranas. 

Losa, gusmlclonn y Materiales 
puapeto 

Los materiales que se emplearán en la construcción de las losas son los siguientes: 

Concreto hidráulico, clase 1, f' e = 250 kg/cm2 
Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 

La cimbra podrá apoyarse directamente en los patines de las trabes, deberán tener la 
rigidez suficiente para evitar las deformaciones debidas a la presión de la revottura, al 
efecto de los vibradores y a las demás cargas y operaciones correlativas al colado o 
que puedan presentarse durante la construcción. Además, deberán ser estancos, para 
evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos, durante el colado y la 
compactación de las revolturas. 

El acero para concreto hidráulico que no cumpla con la calidad estipulada, deberá ser 
rechazado, marcado y retirado de la obra. 

El acero deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, exento de aceite o grasas, 
quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección. 

El acero para refuerzo deberá almacenarse bajo cobertizos, clasificado según su tipo y 
sección, debiendo protegerse cuidadosamente contra la humedad y alteración qulmica. 

Previo al colado de la losa se realizará la colocación de drenes en la posición indicada 
en el proyecto ejecutivo. 

El proporcionamiento del concreto se realizará en peso según lo indicado por el 
laboratorio de materiales para una resistencia de fe = 250 kg/cm2, se deberá llevar un 
adecuado control de calidad del concreto. 

El concreto se colocará en forma longitudinal al puente. El colado se realizará en una 
sola operación teniendo cuidado de dar los espesores indicados. 
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Terraplenes 
mec41nlcamente 
estabilizados 

Se deberá poner cuidado en dejar las preparaciones (anclas) que permitirán el anclaje 
de la guarnición asl como de las pilastras de los parapetos y formando depresiones en 
los sitios en que se hayan colocado los drenes. 

Para dar el bombeo especificado por el proyecto a la losa durante el colado de la 
misma, se hará uso de un escantillón. 

Una vez colocado el concreto, vibrado y compactado, se regará una capa de arena 
húmeda, de 2 o 3 cm de espesor, en todo el ancho de la calzada, con objeto de 
prevenir calentamientos excesivos del sol y contracciones del concreto. El proceso de 
curado se llevará a cabo durante 7 dlas humedeciendo continuamente la capa de 
arena. 

Para remover los moldes y la obra falsa. no deberán usarse procedimientos que dañen 
las superficies del concreto o que incrementen los esfuerzos a que estará sujeta la 
estructura. 

En caso de haber utilizado concreto normal la cimbra se retirará a los 14 dlas de haber 
concluido el colado de la losa. 

La guarnición y el parapeto se construirán después del descimbrado de la losa. La 
guarnición, banquetas y parapeto se construirán de acuerdo con las especificaciones 
de proyecto. 

La superficie de rodamiento será de una mezcla asfáltica o material bituminoso, será 
del espesor indicado en proyecto y se le dará un acabado satisfactorio. 

Previo al desplante del terraplén se escarificará la superficie existente de concreto 
asfáltico. 

Los terraplenes se compactarán, en capas sensiblemente horizontales, al 90% de la 
prueba Proctor Modificada en el cuerpo del terraplén y en la capa subrasante (los 30 
cm. superiores del terraplén) al 95% de la misma prueba. Para el refuerzo del terraplén, 
dentro de la masa del suelo del macizo, solamente se admitirán mallas 
electrosoldadas, soleras de acero, barras electrosoldadas de acero, geomallas y 
pollmeros en refuerzos extendibles. Los refuerzos metálicos (mallas electrosoldadas, 
barras o soleras) se protegerán contra la corrosión con una capa de galvanizado en 
zinc por inmersión en caliente con un espesor mlnimo de 66 mm. o con pintura 
epóxlca de 450 mm. mlnimo de espesor relativos a los factores adicionales de 
seguridad que se deben cumplir en los conceptos de: degradación qulmica, danos de 
instalación, elongación o deformaciones, incertidumbre de materiales y dano 
bacteriológico para muros mecánicamente estabilizados. 

Este concepto incluye el suministro de los materiales; la apertura y conseNaclón de los 
caminos de acceso al banco o a los bancos; los desmontes y despalmes necesarios; el 
acarreo y colocando los materiales resultado de las dos operaciones anteriores en los 
sitios y forma ordenados por el supervisor de la obra; la carga de los materiales a los 
equipos de transporte; los tiempos de los equipos de transporte durante las maniobras, 
cargas, descargas y demoras en el tránsito o desviaciones; cualquier clase de 
desperdicio; el suministro, transporte, almacenajes, colocación, fijación y toda clase de 
maniobras del refuerzo de los terraplenes; el suministro y transporte del agua de 
compactación; la incorporación del agua de compactación; el mezclado, tendido y 
compactación de los terraplenes al grado especificado; todos los afines, 
escarificaciones y rastreos; los reemplazos de los refuerzos danados y todos los gastos 
necesarios hasta la correcta terminación de los terraplenes. 
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Obra• de drenaje 
pluvl•I 

Paneles para recubrimiento de los terraplenes mecánicamente estabilizados: 

Serán de concreto armado, fe = 250 kg/cm2 y f'y = 4200 kg/cm2. Cualquier elemento 
metálico de anclaje para fijar los paneles al terraplén será protegido contra la corrosión 
con una capa de galvanizado en zinc por inmersión en caliente con un espesor mlnimo 
de 86 mm. o con pintura epóxica de 450 mm. mlnimo de espesor, los recubrimientos 
de P.V.C. no se aceptarán. Cualquier panel que no cumpla estas tolerancias o sea 
dañado será rechazado antes de colocar o se reemplazará si ya está colocado. 
Igualmente será rechazado y reemplazado si se mueve fuera de estas tolerancias 
después de construido el terraplén. 

Este concepto incluye el suministro de los paneles; el uso de los equipos de montaje; 
todos los almacenajes, maniobras y transportes, tanto locales como a distancia; 
plantillas y/o zapatas de cimentación; la colocación de los paneles a cualquier altura; 
obras falsas y andamiajes; cualquier clase de desperdicios; las reposiciones o 
reemplazos de paneles defectuosos o mal colocados; lodos los gastos necesarios 
hasta la correcta colocación de los paneles y las limpiezas parciales y finales de la 
obra. Incluirá también el cargadero (losa y muro) para apoyar las trabes de la 
superestructura. 

DiHllo de la• obrH de drenaje pluvial cruce bajo puentH: 

Estas se realizaron considerando que se rehabilitaran los puentes Pilares y Comonfort 
y se construirán los nuevos puentes Tecnológico, Aeropuerto y Zapata. Consisten en 
conductos de concreto reforzado, con rejilla tipo lrving. 

Obras de drenaje pluvial 

Diaallo de lo• canale•: 

A partir de los gastos obtenidos y las pendientes se propusieron las secciones de proyecto 
considerándose canales revestidos de concreto. Las secciones son trapeciales con taludes 1.5: 1 y 
anchos de plantilla, que varlan de 0.70 m a 1.00 m y de altura de 0.70 a 1.00m, de acuerdo a las 
tablas de proyecto. 

Loa canales propuestos son: 

Canal Lateral Norte.- Canal nuevo revestido para la lateral Norte del Km. 0+000 al Km. 10+400. Este 
se localizará entre la lateral norte y las vlas. Aproximadamente a 5.0 m de la orilla derecha del 
pavimenlo. En caso de que no se realice esta obra, se deberá desazolvar en colector entubado en esta 
misma longitud. 

Canal viH-carril central norte.- Revestimiento del canal ubicado al norte del carril central norte del 
Km. 0+000 al Km. 10+400. Debido a que este canal es casi en su totalidad existente, se propone 
llevarlo por el eje del canal ya construido. En caso de no llevarse a cabo en una primera etapas solo 
requerirá su desazolve en la misma longitud 

Canal central.- Revestimiento del canal ubicado entre los carriles centrales del Km. 0+000 al Km. 
10+400. Este se localizará paralelo a 3.0 m a la derecha aproximadamente del canal existente, del Km. 
0+000 al Km. 8+000, debido a que será afectado por la ampliación a tres carriles, que en caso de no 
llevarse a cabo en una primera etapas solo requeriré su desazolve en la misma longitud. Del Km. 
8+000 al Km. 10+000 se seguira por el mismo canal construido, o su desazolve en su caso. 

105 



Canal Lateral Sur.- C•n•I nuevo rwv•tldo p•ra I• l•teral Sur del Km. 0+000 • Km. 7+600 y 
rwvntlmlento del c•n•I ublc•do •1 norte de la lateral aur del Km. 7+600 •I Km. 10+200. Igual que 
en los c•aoa •nteriorwa, al no ae lleva • cabo •ta obra en un• primera et•pa, ae rwqueriri el 
dnazolve del colector exletente del Km. o+ooo al Km. 7+600 y del canal del Km. 7+600 al 10+200. 
Adicionalmente se ejecutará el desazolve del colector de la CEAS del Km. 3+ 724 al Km. 11 +000. 

C•n•I Z•p•ta.- Se ubica entre et monumento a Zapata y el rlo Lenna, para et cual se contempla un 
conducto de 340 m de longitud, de concreto reforzado, para cubrir el canal Zapata, después del puente 
Zapata. 

Procedimiento constructivo del drenaje pluvial del paseo Tollocan. 

Excavaciones. 

Rellenos. 

Mamposterlas. 

Zampeados. 

Concreto Hidráulico. 

Acero para concreto 
hidráulico. 

Alcantarillas tubulares 
de concreto. 

Demoliciones. 

Coladeras pluviales de 
piso y banqueta. 

Estas se llevarán a cabo con máquina hasta los niveles indicados en el 
proyecto y de acuerdo al capitulo 3.01.02.022-H.01. El equipo que se 
utilice será el que apruebe la Secretarla. Los taludes en los canales serán 
1.5: 1 . 
La excavación se hará para materiales A, B y C, a cualquier profundidad, 
en seco. Las actividades que se incluyen son: remoción, extracción, 
afinamiento, carga, acarreo libre, descarga y depósito del material en el 
lugar y forma que fije el proyecto. 

Serán con material de banco de preferencia o de acuerdo a lo que 
ordene la Secretarla siguiendo el capitulo 3.01.02.023-H.01. 

Serán de tercera clase con mortero cemento - arena con proporción 1.5 a 1 

Pueden ser de mamposterla de tercera clase junteados con mortero de 
cemento - arena 1a5 o de concreto simple de fe= 150 kg/cm'. 

El concreto que se requiera será premezclado, tanto para los canales como 
las estructuras, bajo la supervisión del personal de laboratorio que indique 
la Secretarla 

El acero se utilizará en las estructuras de cruce de los canales con las 
entradas y salidas de los carriles centrales de la vialidad y serán de una 
resistencia fy = 4200 kg/cm'. 

Estas se colocarán en donde lo marque el proyecto. 

Estas se llevarán a cabo donde lo Indique la Secretarla. 

Se utilizará rejilla de fierro fundido donde lo indique la Secretarla, 
incluyéndose además el suministro del tubo prefabricado de concreto 
(arenero) de (38) cm de diámetro y 90 cm. de altura, los materiales para la 
fabricación del concreto fe= 150 kg/cm'. mortero arena - cemento 4 a 1, 
acarreo, carga, descarga, tiempo de los vehiculos empleados en el 
transporte, mermas y desperdicios, la mano de obra para la excavación, 
apisonado, movimiento local de los materiales, fabricación del mortero, 
junteo, amaclzado del brocal, rejilla y limpieza, la herramienta y el equipo 
necesarios para la comtcta ejecución del trabajo. 
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Rejilla lrving en pasos 
bajo puentes. 

Brocales de fierro para 
pozo de visita. 

Malla de 10 x 10 cm 
para refuerzo de canal. 

Desazolve 

Será del tipo IS - 02 con solera de carga de 4.6 x 50.6 mm. (3/16" x 1 % "). 
Se concluirá el acarreo hasta el sitio de la obra, su colocación de acuerdo a 
los niveles de proyecto. 

Donde lo Indique el proyecto se llevará a cabo la reinstalación de brocales 
en pozos de visita, incluyéndose el suministro de los materiales para la 
mezcla cemento arena en proporción 1:3, materiales menores de consumo, 
carga, acarreos hasta el lugar de su utilización, descarga y desperdicios, la 
mano de obra para la fabricación del mortero, formación de los chananes, 
reinstalación del brocal, al nivel ordenado, nivelado, amacizado, retiro de 
materiales sobrantes y limpieza final, la herramienta y equipo necesario 
para la ejecución del trabajo. 

Será de alta resistencia fy mayor de 4200 Kg/cm2
• Se Incluirá su transporte 

hasta el sitio de la obra y los trabajos necesarios para su correcta 
instalación en los canales para drenar el Paseo Tollocan. 

Esta actividad será junto con las excavaciones una de las primeras en 
realizarse, por medios mecánicos que Incluyen los materiales menores de 
consumo, la mano de obra para la extracción y acomodo del material 
producto de la limpieza, el equipo y herramientas necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo. 

2.4.5 Programa de conservación preventiva y correctiva según /a S.C. T. 

1. Prever el programa quincenal Inicial de conservación preventiva y correctiva, que deberá ser 
actualizado anualmente. 

2. Obtener Indice de servicio actual o IRI de la superficie de rodamiento, para delimitar los tramos 
homogéneos. Para la evaluación del pavimento proceder como lo indica el Sistema de 
Administración de Pavimentos de la Junta de Caminos del Estado de México. 

3. Evaluar las obras de drenaje y subdrenaje que presenten problemas en el momento de la 
inspección. 

4. Identificar terraplenes y cortes que presenten en el momento de la inspección, problemas de 
inestabilidad, movimientos inaceptables, derrumbes de terraplén, erosiones, etc. 

5. Inspeccionar las condiciones flsicas de las estructuras que presenten problemas. Inspeccionar los 
sitios y sellales con problemas. 

6. Contratar la ejecución de los estudios del estado de las vialidades. Elaborar el estudio terminado, 
indicando la alternativa de solución que considere más adecuada. 

7. Preparar el programa de obra de la alternativa aprobada por la Junta de Caminos para los trabajos 
de reconstrucción en caso de ser necesaria, de acuerdo a los resultados de los estudios. Acordar 
su ejecución con la SCT. 

6. Supervisar los trabajos durante su proceso de ejecución de manera permanente hasta concluirlos, 
realizando el control de calidad de la obra. 
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Programa de conservación rutinaria 

Realizar inspecciones diariamente en la vialidad para detectar problemas y corregirlos en: 

1. Cercado e Invasión del derecho de vla. Reforestación en su caso. 
2. Retiro de derrumbes, basura y limpieza de la superficie de rodamiento. 
3. Falta de sellales que pongan en peligro al usuario o lo desorienten. 
4. Destrozos en jardinerla. 

Realizar inspecciones semanales o cuando se requiera en la vialidad o de acción inmediata si fuera 
necesario para detectar problemas y corregirlos en: 

1. Defensas y sel\ales de tipo normal 
2. Obras de drenaje 
3. Obras complementarias de drenaje 
4. Baches, calavereo, grietas, deformaciones, etc., en el pavimento. 
5. Colocación de propaganda no autorizada 
6. Limpieza de cunetas y derecho de vla 
7. Dalles en el camino por efecto de accidentes 
8. Contracunetas y subdrenajes 
9. Cajas y/o canales de entrada y salida de obras de drenaje 

1 O. Deslave en terraplenes 
11. Fallas locales de cortes 
12. Postes y fantasmas 
13. Desyerbe y poda de vegetación 
14. Terraplenes de acceso a estructuras, principalmente en el área de juntas Apoyo y juntas de 

estructura 
15. Pintura en general 

2.4. 6 Estado actual de las obras de mantenimiento 

La ampliación y modernización de lo que se conoce como Paseo Tollocan abarca desde la puerta 
Tolotzin en la ciudad Toluca hasta el monumento a Emiliano Zapata "el Zapata'". 

Esta vialidad consta de dos carriles laterales y dos carriles centrales para cada sentido de circulación y 
es una importante vla de salida de Toluca hacia la ciudad de México. 
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a) Estado de agrietamiento en pavimento 

b) Condiciones de deterioro 

Figura 2.13 Se puede apreciar el detenoro en la carpeta asfáltica. que han ocasionado principalmente 
los camiones de carga que ingresan a los parques industriales localizados al costado del 
paseo Tollocan. 
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a) Desprendimiento parcial 
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b) Desprendimiento total 

Figura 2.14 Aqul se aprecia desprendimiento de asfalto que pudo ser ocasionado por las lluvias o 
por inundaciones debidas al mal funcionamiento del drenaje en un tramo de la vialidad. 
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Se aprecia que cruzan las vías del tren los carriles laterales para ingresar a un parque 
industrial lo que ocasiona obras de mantenimiento en esta zona 

Figura 2.16 Se observa el acabado que se dio a los carriles laterales y se aprecia la ¡unta longitudinal 
en la cual lleva acero transversalmente 
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Figura 2 17 Muestra uno de los nuevos puentes que se construyeron. ademas del carril de retorno y 
el terraplén estab1hzado mecánicamente 

Figura 2 18 Aspecto final del manten1m1ento efectuado 
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Capitulo 3. 

Análisis de los agentes y factores 
que causan deterioro 

en elementos estructurales 
de concreto reforzado. 
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3.1. EL CONCRETO REFORZADO COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

3.1.1 El concreto reforzado 

El concreto reforzado es un material que surge como tal a finales del siglo XVIII y como una aplicación 
del cemento portland, patentado en el ai'lo de 1824 por Joseph Aspdin. 

Aunque el cemento tiene, un inventor, en el caso del concreto reforzado no se conoce a su inventor, 
tampoco la fecha de su invención. Este material nació, posiblemente en Francia o Inglaterra, cuando 
alguien sumergió barras de acero en una mezcla de cemento, agregados y agua, obtuvo un material 
rlgido: una piedra artificial. 

Asl, arena y grava, cemento portland y agua debidamente dosificados y acero colocado 
apropiadamente fueron los ingredientes principales del nuevo material de construcción. Su nacimiento 
y uso fue desplazando gradualmente a materiales tradicionales como la madera y las piedras 
naturales. El concreto reforzado se distinguió desde el principio por requerir dosificación, su 
comportamiento mecánico, moldeabilidad y configuración del acero de refuerzo. 

Han pasado más de dos siglos y el concreto reforzado se sigue elaborando con los mismos 
ingredientes, sólo que hoy se cuenta con diferentes tipos de cemento, se tiene más cuidado al 
seleccionar los agregados, el concreto se elabora mediante varios métodos de fabricación, se dispone 
de barras de acero de refuerzo de varias calidades y diámetros, y se ha incorporado un nuevo 
ingrediente: el aditivo. Toda esta evolución ha permitido obtener un material de construcción de más 
calidad. 

El concreto reforzado es uno de los materiales más importantes en la construcción de estructuras y 
después del acero, ocupa el segundo lugar de preferencia. 

El concreto reforzado es por tanto un co11glomerado pétreo artificial, resultado de mezclar 
apropiadamente cemento portland, agua, arena, grava y la eventual adición de aditivos, en 
combinación con barras de acero. 

3.1.2 Materiales constitutivos del concreto reforzado. 

Cemento. 

El cemento es el ingrediente fundamental del concreto ya que, por un lado, aglutina a toda la masa al 
mezclarse con agua y, por otro, ya como concreto, se integra para trabajar y dar protección al acero de 
refuerzo. 

En el capitulo 2 se han mencionando las caracterlsticas del cemento portland y del concreto elaborado 
con él. Tomando en cuenta lo anterior, aqul se recalca la composición qulmica básica del cemento y 
agregados pues precisamente sus compuestos reaccionarán con agentes qulmicos y flsicos de 
deterioro. 
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Nombre del compuesto Composición del óxido Abreviatura 

Primarios: 
Silicato tricélcico 3Ca0 Si02 c,s 
Silicato dicélcico 2Ca0 SI02 c,s 
Aluminato Tricálcico 3Ca0 Al203 C,A 
Aluminoferrito tetracálclco 4Ca0 Al203 Fe203 C,.AF 

Secundarios: 
Cal libre Ca O CaO 
Magnesia libre MgO MgO 
Sulfato so. so. 

Tabla 3.1 Composición qulmlca del cemento. 

Agregados (arena y grava) 

Los agregados empleados en la fabricación del concreto son de importancia, la deficiencia en la 
calidad de estos propicia la aparición de propiedades Indeseables tales como bajo módulo de 
elasticidad, excesivas deformaciones diferidas bajo cargas sostenidas (flujo plástico, o creep) y 
elevados cambios volumétricos por secado. 

Los agregados: arena y grava, son aglutinados por la pasta de agua y cemento. Puesto que en un 
concreto lo agregados ocupan el 80% del volumen de la masa, es importante cuidar varios aspectos 
flsicos y qulmicos para obtener un producto de calidad. Algunos aspectos a Investigar son: 

1. Composición mineralógica. 
2. Dureza y resistencia mecénica. 
3. Granulometrla. 
4. Textura. 
5. Porosidad. 
6. Sanidad. 
7. Contenido de finos, en el caso de las arenas. 

Aunque es deseable contar con agregados de calidad, en la práctica no es posible, factores de tipo 
económico y ecológico determinan el empleo de agregados existentes en la región y técnicamente se 
usan y toleran y se hace un esfuerzo por reducir los efectos negativos que estos pudieran generar. 
Asl, ante la imposibilidad de contar con buenos agregados se sugieren las siguientes 
recomendaciones para elegirlos y mejorar las propiedades del concreto: 

1. Emplear gravas provenientes de rocas sanas, con densidad superior a 2.6 y de baja absorción, 
menoral2% 

2. Granulometrla de la grava: 35% de un tamano entre 5 a 10 mm y 65% de un tamano entre 10 a 20 
mm. 

3. Para gravas obtenidas por trituración: verificar que la forma de las partlculas sea tal que su 
coeficiente volumétrico sea 0.2 

4. Emplear arenas, pueden ser de origen andesltico, limitando la cantidad de finos a un 10 %, 
especialmente los finos plásticos. 
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Agua 

En cuanto al agua, la más recomendable para elaborar el concreto es la potable. La calidad y la 
cantidad de agua tienen una influencia significativa en las propiedades del concreto fresco y 
'lndurecido. La tabla 3.2 indica la calidad recomendada. 

C•,..cterlatic• Máximo ObaervacionH 

PH 5 Con uso de cemento normal 
Sulfatos 1 g/I Con uso de cemento resistente a sulfatos 
Sulfatos 5 gJ1 Para concreto reforzado 

Para concreto pretensado 
Cloruro 3g/I 
Cloruro 1 g/I 

Sustancias solubles 15 gJ1 
Sustancias orgánicas 15 gJ1 

Tabla 3.2. Calidad del agua para mezclado 

Por otro lado, la calidad del concreto depende de la cantidad de agua de mezclado. La tendencia al 
uso de mezclas bastante fluidas ocasiona sangrado excesivo en el concreto recién colocado y produce 
una mayor contracción por secado del concreto endurecido. 

La relación de las cantidades de agua y cemento (relación ale) de la mezcla es un parámetro muy 
importante y bastante ligado a la resistencia mecánica y a la durabilidad del concreto. 

La resistencia y la durabilidad del concreto dependen, de hecho, de esta relación: a mayor relación 
agua/ cemento, menor resistencia y menor durabilidad. La figura 3.1 muestra el efecto de esta 
relación en la resistencia a la compresión ( re ) y en la deformación unitaria ( e· e ). 

Figura 3.1. Efecto de la relación agua I cemento 
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Aditivos. 

Los aditivos son sustancias orgánicas o Inorgánicas solubles en agua que se agregan a la mezcla de 
concreto, revoltura, inmediatamente antes o durante el proceso de mezclado. Su principal función es la 
de modificar las propiedades del concreto para hacerlo mas trabajable en su colocación y/o para logra 
un concreto más resistente a la acción de los agentes y factores que causan deterioro. 

En la tabla 3.3 se presenta una clasificación de los aditivos mas usados, en ella se indican los efectos 
primarios deseados, en el apéndice se resumen los aditivos disponibles en México. 

----
Aditivo Compueetoe qulmlcos Efecto primario 

Lignosulfonatos Manteniendo la misma docilidad 
Plastificantes Ácidos hldrocarboxllicos permiten reducir el contenido de 

Carbohidratos agua: un 6.5% (Europa). 

Compuestos de Melamina y 
formaldehldo Manteniendo la misma docilidad Compuestos de Naftaleno permiten reducir el contenido de 

Superplastificantes sulfonado agua: un 12% (Europa) un 16% Lignosulfonatos (Japón). modificados 
CopoHmeros acrllicos 

Azúcares Modifican la velocidad de 

Retardadores de fraguado Ácidos hidrocarboxllicos fraguado. Su acción depende de 

Lignosulfonatos la cantidad de aditivo, del tipo de 
cemento y de la temperatura. 

Nitrito cálcico 
Aceleradores de fraguado y Nitratos 
Aceleradores de resistencia Tiosulfatos ldem 

Tritenolamlna 

Ácidos y sales de resina 
de la madera Forman burbujas de aire por 

Agentes aireantes Sales orgánicas reacciones de adsorción en la Hidrocarburos sulfonal interfase aire-agua 
os 

lnhibldores de corrosión Nitrito cálcico Control de la corrosión 

Tabla 3.3. Clasificación de los aditivos para concreto 
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Aditivos. 

Los aditivos son sustancias organicas o inorgánicas solubles en agua que se agregan a la mezcla de 
concreto, revoltura, inmediatamente antes o durante el proceso de mezclado. Su principal función es la 
de modificar las propiedades del concreto para hacerlo mas trabajable en su colocación y/o para logra 
un concreto más resistente a la acción de los agentes y factores que causan deterioro. 

En la tabla 3.3 se presenta una clasificación de los aditivos mas usados, en ella se indican los efectos 
primarios deseados, en el apéndice se resumen los aditivos disponibles en México. 

~·---

Aditivo Compuesto• qulmlcos Efecto primario 

Lignosulfonatos Manteniendo la misma docilidad 
Plastifican tes Ácidos hidrocarboxilicos permiten reducir el contenido de 

Carbohidratos agua: un 6.5% (Europa). 

Compuestos de Melamina y 
formaldehldo Manteniendo la misma docilidad Compuestos de Naftaleno permiten reducir el contenido de Superplastificantes sulfonado agua: un 12% (Europa) un 16% Llgnosulfonatos (Japón). modificados 
Copollmeros acrilicos 

Azúcares Modifican la velocidad de 

Retardadores de fraguado Ácidos hldrocarboxilicos fraguado. Su acción depende de 

Lignosulfonatos la cantidad de aditivo, del tipo de 
cemento y de la temperatura. 

Nitrito cálcico 
Aceleradores de fraguado y Nitratos 
Aceleradores de resistencia Tiosulfatos ldem 

Tritenolamina 

Ácidos y sales de resina 
dela madera Forman burbujas de aire por 

Agentes aireantes Sales orgánicas reacciones de adsorción en la Hidrocarburos sulfonal Interfase aire-agua 
os 

lnhibldores de corrosión Nitrito cálcico Control de la corrosión 

Tabla 3.3. Clasificación de los aditivos para concreto 

117 



El uso correcto de aditivos tiene la intención de modificar significativamente la microestructura del 
concreto, pues reducen la porosidad y la fase acuosa del concreto. En el apartado de propiedades y 
microestructura se abundará en este punto. 

' 
La dosificación de los aditivos debe ser precisa en obra, por ello, su uso es recomendable en obras 
donde exista control en los materiales, en la dosificación y en la ejecución. 

El empleo de aditivos no presenta problemas en el caso de concretos premezclados en planta o 
concretos fabricados en obras o sitios donde se tenga laboratorio de materiales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se enumeran algunas consideraciones útiles que reducen errores en 
su uso: 

1. Cuando haya que usar aditivos en obra, asegurarse de sus bondades y dosificación correcta. 

2. Usar aditivos de calidad y de los cuales se tenga experiencia. 

3. Tener cuidado con las condiciones de almacenamiento de aditivos. 

4. No usar aditivos caducos. 

5. Asegurase de la compatibilidad qulmica de los aditivos y el tipo de cemento a usar en la fabricación 
de un concreto. 

6. Recordar que el uso de aditivos no transforma un concreto pobre en un concreto de calidad. 

Acero de refuerzo. 

El acero estructural tiene una composición básica de hierro ( más del 95 %) y un contenido mlnimo de 
otros elementos como carbono, manganeso, azufre y fósforo. 

Las varillas o barras de acero para refuerzo del concreto se hacen a partir de acero relamlnado y de 
acero de lingotes. Existen tres grados de este último: estructural, intennedio y duro. 

Aunque el acero relaminado tiene caracterlsticas flsicas similares a las del acero grado duro, es más 
frágil y dificil de doblar. El grado intermedio del acero de lingote es él más utilizado paro refuerzo. 

La tabla 3.4, 3.5, 3.6 muestran la variedad de barras y productos preformados o preannados. 

Acero de refuerzo Fy Dlimetros Observaciones kg/cm2 óTamallos 

Barras tradicionales 4,200 5/16" a 1 1/2" GradoG42 

Alambrón tradicional 2,530 1/4" GradoG 30 

Barras tipo Tec 60 y DA 6000 6,000 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" GradoG60 

Castillo prefabricado 6,000 tabla 3.5 GradoG60 

Malla electrosoldada 5,200 tabla 3.6 GradoG 52 

Tabla 3.4 Productos de acero para refuerzo de concreto. 
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Selección del Selección de la Pno por tramo 
No. Varilla• TPO concreto armadura (cm) (kg) 

(cm) 

15 X 10.4 15 X 10 11 x6 7.92 
15 X 15.4 15X15 11X11 8.34 
15 x20.4 15 x20 11X16 8.76 
15 x25.4 15 X 25 11X21 9.24 

4 15 X 30.4 15 x30 11 x28 9.66 
varillas 

12 X 12.4 12 X 12 ... BxB 7.92 
12 X 20.4 12x20\ · .. ·•· ax 16 8.52 
12 x25.4 , 12 X 25''''< .• .•8 x21 •. · 8.94 
12 X 30.4 · 12 X 30 : · Bx26 9.36 , : ·~·r. :-:..:~ ,1.>~::,:-.~"';.r: 1.1.:_•f 1~•.t.·.1::: ~· 

1Ó x 10 < ·:; .... 

3 10 X 10.3_- °''. 7 X 7 
' .... -~ ,5.94 

varillas 15X15.3" 15'x'15'::- .,~ , "·11 X 12 ·e.so . 
' -~ . ...,, ; '•~Ú :·~:-¡.'' ·-:, 

2 12 x2 12· x variable 8x2 4.17 
varillas 15x2 15 x variable 11 X 2 3.96 

Tabla 3.5 Acero de refuerzo prearmado (para dalas y castillos) 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

Electromalla DIAmlltro Área de acero P•o 
No. Comercial mm Cal. encmv"' kg/m2 

66/44 5.72 4 1.687 2.688 

66 616 4.88 6 1.225 1.950 

66 B/B 4.11 e 0.872 1.391 

66 10/10 3.43 10 0.605 0.966 

Tabla 3.6 Malla electrosoldada 

3.1.3 El proceso de curado 

Mezclar cemento, agregados, agua y aditivos, combinar la revoltura con el acero de refuerzo para 
formar elementos estructurales se lleva a cabo rutinariamente, lo hacen el pequel\o y el gran 
constructor. Pero hay un proceso estrechamente asociado al manejo de este material de construcción: 
el de curado del concreto, proceso que algunas veces es pasado por alto en las obras chicas y en las 
grandes. 
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En este tema se analiza cómo la relación agua I cemento, las prácticas correctas en el manejo del 
material y el curado, tienen importancia e influyen directamente en propiedades como son: la 
permeabilidad, la resistencia mecánica y el intemperismo. 

En el capitulo 2 se mencionó que el concreto requiere la presencia de humedad y de temperatura 
favorables para que se den las reacciones qulmicas, de las que depende no solo el Incremento de la 
resistencia mecánica sino otras cualidades asociadas a la durabilidad del concreto. 

El curado del concreto es el mantenimiento de un ambiente favorable para la continuación de las 
reacciones de los compuestos del cemento con el agua. Este ambiente se logra suministrando 
humedad al concreto o permitiéndole mantener el que ya tiene, y dándole protección contra 
temperaturas extremas. 

Hay diversos procedimientos para conservar la humedad del concreto, algunos de ellos son: 
1. Inundación 
2. Riego continuo de agua 
3. Protección con mantas mojadas 
4. Pellcula de polietileno 
5. Membranas de curado 
6. Camas de arena húmeda 

En lugares donde se presentan bajas temperaturas se Implementan protecciones como: 
1. Cubrir los elementos con lonas o paja. 
2. Construyendo un recinto y manteniendo caliente y húmedo su interior. 

Cuidar la relación agua cemento del concreto es básico, pero es Insuficiente si se pasa por alto un 
buen sistema de curado. La figura 3.2 muestra la lnfluenola de la relación a/c y el curado en la 
permeabilidad superficial del concreto. 

ll 10.0 

¡¡ ---21dlas 

~ e>q'.)uest 
,¡; .. 7.5 o al aire 
-~ 

i~ -3dlas :¡ :¡j 5.0 

1~ 
en 
agua, y 

~ f 24vdlas 
2.5 al aire 

J 
--21dlas 

Inmerso 
o.o en agua 

0.40 0.50 0.60 0.70 

Relación agua/ cemento 

Figura 3.2 Influencia de la relación a/c y el curado. 
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3.1.4 M/croestructura del concreto 

El concreto endurecido es un material sólido. No obstante, resulta permeable a líquidos y gases en 
mayor o menor medida. La facilidad de penetración está en función de caracterlsticas flsicas interiores 
y superficiales de la masa de concreto. Al conjunto de todas estas caracterlsticas se le conoce como la 
microestructura del concreto. 

Una caracterlstica importante: la absorción. 

La absorción es la penetración Intima de un liquido o un gas en un cuerpo sólido de estructura porosa 
y la capacidad de este para retenerlo. 

La fuerza conocida como tensión capilar, que actúa en los tubos o poros capilares, facilita transportar 
líquidos hacia el interior de la masa. La cantidad de liquidas y sustancias que se introducen depende 
de las propiedades del liquido: densidad, tensión superficial y porosidad del sólido. A la cantidad de 
liquido o gas que pasan a través de la estructura porosa se le conoce como permeabilidad. 

Una caracterlstica interna: la red capilar. 

Entre las caracterlsticas interiores está la red capilar causada por el agua. El agua empleada en la 
fabricación del concreto es siempre mayor que la necesaria para la hidratación completa de los 
compuestos del cemento. Después del fraguado y endurecimiento del concreto, el agua en exceso, 
conocida como la fase acuosa, queda aprisionada en el interior: una parte envuelve al gel o grano de 
cemento y la otra tiende a evaporarse formando conductos (poros), que junto con las burbujas de aire 
ocluido y el aire incluido, mediante aditivos, forman una red de capilares: el camino de acceso de los 
agentes flsicos y qui micos externos que degradan al concreto. 

Los poros o conductos capilares tienen una diversidad de tamal\os, los poros varian desde unos 
cuantos nanómetros (microporos) a micrómetros (mesoporos o capilares) llegando algunas veces a 
tener milímetros (macroporos) Dentro de la masa de concreto, todos estos poros pueden estar 
conectados entre si (porosidad abierta), o no (porosidad cerrada) 

De estos, los mesoporos (poros capilares), son de relevancia pues constituyen alrededor de dos 
tercios de la porosidad total del concreto. Estos son los poros que inciden en mayor medida en todos 
los fenómenos de transporte de liquides y gases. 

El volumen total de poros y su distribución afectan la calidad del concreto, pues influyen en dos 
propiedades importantes de este: resistencia mecánica y permeabilidad. 

La resistencia mecánica (a la compresión, a la abrasión o al impacto) se logra ajustando la relación 
agua / cemento de la mezcla. Esta misma relación actúa como parámetro del grado de permeabilidad 
de la pasta de cemento hidratada. De esta manera, a menor relación agua I cemento corresponde 
mayor resistencia mecánica y mayor impermeabilidad. 

Es pertinente indicar que el empleo de una baja relación agua I cemento es una medida necesaria 
pero insuficiente para lograr una baja permeabilidad del concreto. Para lograr una baja permeabilidad o 
lo que es lo mismo para lograr una estructura poco porosa, se requiere además llevar a cabo prácticas 
constructivas adecuadas y ef1CSces, entre las que destaca un buen sistema de curado. 

La figura 3.3 muestra los elementos de la microestructura y considera lo que hoy se conoce como la 
fase acuosa, la interfase agregado·pasta y la interfase acero-pasta. 
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Figura 3.3 M1croestructura del concreto. 

Agrietamiento supeñicial 

Las superficies de concreto pueden desarrollar agrietamiento en sus caras expuestas, pudiendo ser 
una causa ta alta relación agua I cemento de la mezcla. De cualquier modo. su presencia pasa a 
formar parte de la microestructura y el efecto de este agrietamiento incrementa la acción deletérea de 
liquidas y gases presentes en el medio ambiente. 

Agrietamiento. 

Además de la porosidad del concreto (suma de poros ocluidos. poros y aire incluido), esta el 
agrietamiento: otra vla de acceso de tos agentes fisicos y quimicos deletéreos. 

Son diversas las causas que producen el agrietamiento. siendo las principales las deformaciones 
debidas a cambios volumétricos (ocasionados por variaciones de la temperatura y por el fenómeno de 
ta contracción) y los esfuerzos generados por fuerzas de tensión, por momentos fexionantes. por 
fuerzas cortantes o por momentos torsionantes. 

Los grados de agrietamiento y porosidad afectan ta integridad del concreto y a mayor grado, el 
concreto y su refuerzo son altamente deteriorables 

Es fundamental conocer las causas del agrietamiento. pues, ello permite cuidar los aspectos de 
fabricación. colocación y mantenimiento del concreto de tas estructuras, haciéndolas más perdurables 
Las figuras 3.4 y 3.5 presentan las diversas causas de agrietamiento y se agrupan en dos etapas: 
antes y después del endurecimiento del concreto. En cada una de ellas se hacen dos clasificaciones. 
se identifica el origen. tos factores que inciden en su formación y se indica su remedio. La figura 3 6 
muestra los diferentes tipos de fisuras o grietas que se desarrollan por esfuerzos generados por 
trabajo estructural. La aparición y crecimienlo de grietas coincide con el agotamiento de la resistencia 
de los elementos. to que representa un peligro para la estabilidad de los elementos y de la estructura 
en general: Mas adelante se verán los factores causantes de dano estructural y su relación con el 
deterioro. 
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1a 
Clasificación 

2a 
Clasificación 

Origen 

E¡emploso 
condiciones 
que 
contribuyen 

Remedio 

TIPOS Y CAUSAS DE AGRIETAMIENTO DEL CONCRETO 

Movimientos en la conslrucción 

Cambios de 
humedad en la 

Sub-base o 
deficiencias en la 
compactación de 

la Sub-base 

Control de calidad 
de la Sub-base 

Expansión de la 
madera o presión 

del concreto 
fresco 

Construcción 
apropiada de la 

cimbra 

ANTES DEL FRAGUADO 

Asentamientos por 
contracciones 

Obstrucción de la cimbra o 
refuerzo 

Asenlam1ento del concreto 
durante el Ira uado 

Asentam1en10 alrededor de 
las obstrucciones mezcla 

demasiado fluida 

Mezclas densas con ba¡o 
contenido de agua. 

compac1ac16n adecuada 
en ca s del adas 

Agrietamiento por fraguado 

Conlracciones plásticas 

Presencia de gnetas 
inmediatamente 
después de la 

colocación y bajo 
condiciones de 

hum ad 

Revisar la mezcla 
puede mejorar las 
condiciones del 

concreto 

Contracciones por secado 

Secado rapido mientras ocurre 
el Ira u3do 

Agrietamientos de superficies 
expuestas debido a viento 

fuerte baja humedad o 
drterentes temperaturas 

Protección apropiada 

Figura 3.4 Tipos y causas de agrietamiento antes del endurecimiento del concreto. 
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DESPUES DEL FRAGUADO 
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Figura 3 5 Tipos y causas de agnetamiento postenores al endurecimiento de concreto 

124 

Gnetas en la estructura 
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cargas 
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a) Agrietamiento en trabes: 1) Fisuras de cortante; 2) Fisura de anclaje; 3)Fisuras de flexión 
(positivos); 4) Fisuras de deslizamiento de anclaje; 5) Por 
compresión; 6) Fisuras de flexión (negativa). 

- Columna 
, .. -. .-

b) Agrietamiento en losas planas: Punzonamiento c) Agrietamiento en dados de cimentación: 
flexión y cortante 

Figura 3.6 Tipos de grietas por trabajo estructural. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO. 

3.2.1 Dados de cimentación. 

Los dados son elementos prisméticos de sección cuadrada, rectangular o circular, normalmente, su 
!amano varia de 10 a 20 cm mas por lado con respecto al tamaño de la columna. 

Las funciones de los dados de cimentación son varias, una de ellas es de absorber esfuerzos debidos 
a momento flexionante generados por excentricidades de la descarga. 

Otra función es proteger al acero de refuerzo de las columnas contra el proceso de corrosión, cuando 
las estructuras estén sumergidas o estén en contacto con suelos saturados de agua y soluciones 
qulmicas. 

Una mas es la de trabajar como una columna, soportando esfuerzos de flexocompresión y cortante, 
cuando se combina con zapatas aisladas desplantadas a cierta profundidad. 

Figura 3.7 Dado de cimentación. 
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3.2.2 Pilas y pilotes 

Pilas de cimentación 

Las pilas de concreto reforzado son elementos lineales para trabajar en posición vertical o inclinada. 
Comúnmente son de sección circular o cuadrada, de un diámetro o peraHe comprendido entre 40 a 80 
cmo más. 

Las pilas transmiten las descargas del edificio a estratos de suelo resistentes: en el ámbito de la 
construcción nacional, se usan para cimentar edificios de más de siete niveles, y se hacen llegar hasta 
profundidades de entre los 18 a 20 metros. 

Se usan normalmente para cimentar en zonas ·denominadas de transición, en zonas minadas y en 
terrenos inclinados. 

En general, las pilas se ligan, por su extremo superior, a la estructura de cimentación mediante un 
sistema de contratrabes. 

Esencialmente estos elementos trabajan a compresión transmitiendo cargas de gravedad, debido a 
esto se disenan dé manera que tengan la capacidad para soportar esfuerzo de flexión y cortante 
debidos a desplazamientos horizontales del edificio o superestructura y de la masa de suelo que 
confina a estas. 

Figura 3.8 Pilas de cimentación: de extremo Inferior recto y acampanado. 
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Pilotes de fricción, de punta y de control 

Los pilotes de fricción y de punta de concreto reforzado son elementos lineales dispuestos en posición 
vertical o inclinada. Comúnmente son de sección circular o cuadrada, de un diámetro o peralte 
comprendido entre 30 a 40 cm o un poco más. 

Los pilotes de fricción y de punta están totalmente inmersos en substratos blandos. La capacidad de 
los primeros depende de la adherencia que se desarrolla en la superficie lateral del fuste; en el caso 
de suelos cohesivos o de la fricción entre suelo y fuste; en el caso de suelos friccionantes. 

En el caso de los pilotes de punta, transmiten las cargas verticales apoyándose directamente sobre el 
estrato de suelo resistente. 

Estos elementos se pueden fabricar en el lugar de la obra o fabricarse en planta, precolados. En 
cualquier caso, se colocan en su posición, debajo de columnas, muros o contratrabes, mediante una 
máquina pilotadora, que los hinca o inserta en el terreno. 

Al igual que las pilas están sujetas a las mismas acciones y para su disello se consideran como 
columnas cortas. 

Las figuras 3.9 y 3.10 muestran a estos elementos asl como una regla, no general, relativa al tamallo 
máximo del pilote de fricción. 
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Figura 3.9 Pilote de fricción. 
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Los pilotes de control creados por Manuel González Flores (1964), para estar apoyados en una capa 
dura, el control de deformación tipo Picosa lo proporciona un conjunto de celdas de caobilla. 

Figura 3.11 Pilote de control. 

3.2.3 Trabes y columnas. 

Las trabes y las columnas son los elementos de soporte en una estructura, las trabes como elementos 
horizontales y las columnas como verticales. Las columnas soportan a las trabes, y el conjunto de 
trabes y columnas conforman un "esqueleto" que trabaja como una rellcula capaz de soportar las 
cargas gravitacionales asl como las cargas de tipo accidental. 

Trabes. 

Las trabes son elementos estructurales, lineales o curvos, que realizan su función en una posición 
horizontal o Inclinada. 

En cuanto a su posición en la estructura se clasifican en trabes principales y secundarias, 
normalmente las primeras se unen a columnas y las secundarias se colocan entre los ejes para reducir 
el tamallo de los tableros de losas. 

Las trabes empleadas en la cimentación reciben el nombre de contratrabes y/o trabes de liga. 

Básicamente estos elementos están sometidos a esfuerzos de flexión y cortante y algunas veces a 
torsión. 
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Por otro lado, su geometría puede ser de cualquier forma y tamaño, aunque se prefieren trabes de 
sección regular; prismas rectangulares, por su facilidad de construcción y de diseño, aunque las puede 
haber de sección circular, cuadrada, 1, L ó T. ( figura 3.12). 

En general, se recomienda que su peralte, h, varia de 1/10 a un 1/12 del claro a salvar, y que su ancho 
(b) oscile entre 1/3 a 112 de su peralte. 

En ocasiones se presentan estructuras en donde, por diversos motivos, no es posible proporcionar un 
mismo tamano, en especial un mismo peralte, a lo largo de toda la pieza, razón que obliga a tener de 
vigas acarteladas o de sección variable. 

El principal objetivo del acartelamiento es el de incrementar la sección transversal de la trabe en su 
unión con las columnas, para asl proporcionar al elemento una mayor rigidez y mayor capacidad de 
tomar momenlos flexionantes en tales puntos. Al mismo tiempo, se disminuye la sección en su parte 
central para permitir el paso de instalaciones mecánicas o de tuberlas. 
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Figura 3.12 Secciones transversales de trabes y armados tlpicos. 
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Columnas. 

Las columnas de concreto reforzado constituyen el elemento vertical de apoyo para la mayorla de las 
estructuras a base de marcos. Básicamente están sometidas a esfuerzos de flexocompresión y 
cortante en una o dos direcciones. 

La adecuada selección de su tamallo, forma, espaciamiento y posición influyen directamente tanto en 
su capacidad como elemento, como en la capacidad de la estructura en general. 

Las columnas de concreto se clasifican en cortas y largas. Las columnas cortas son aquellas en 
donde la relación attura a dimensión mlnima, H/d, es menor de 10 y las columnas largas aquéllas en 
donde esta relación varia entre valores de 1 O a 15. 

Por lo que respecta a su geometrla, esta puede ser muy diversa. Las columnas de concreto pueden 
variar en su sección transversal y además variar a lo largo de su altura, sin embargo, las secciones 
cuadradas tienen la ventaja de presentar el mismo momento de inercia en dos direcciones 
ortogonales, con lo que su resistencia, se puede decir, es similar tanto en una como en otra. Además, 
presentan las mismas proporciones en ambas caras y son tan fáciles de modular en relación con otros 
elementos de construcción. 

Las columnas de sección rectangular presenta momentos de inercia diferentes entre el eje de mayor 
dimensión y el eje de menor dimensión. 

Las columnas de sección circular tienen caracterlsticas de simetrla en sus ejes, los cuales se pueden 
suponer perpendiculares entre si, hecho que las hace similares en su comportamiento a las 
cuadradas. La geometrla circular requiere de consideraciones especiales de diseno en relación con las 
cuadradas y las rectangulares. 

Las figuras 3.13 y 3.14 muestran las formas más comunes de secciones transversales y armados 
tlpicos para secciones cuadradas. 

-ID 
Cuadrada 

--· __j_·---f-
1 
i 

Reclangl.Jar 

:. i -+' : ffi-~ - +- -IB-
Ttapez:ocsa. TrlMlgUlar º'"'"., 

Figura 3.13 Armado y detalles tlplcos de una columna 
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Figura 3.14 Arreglos tlpicos de estribos en columnas de concreto 

3.2.4 Muros 

Los muros de concreto reforzado son elementos verticales planos, tienen una longitud y altura 
mayores que su espesor. 

Los muros de concreto empleados en los edificios tienen la función de soportar cargas verticales y 
acciones generados por sismo o viento. 

Cuando estos muros soportan exclusivamente fuerzas de sismo o viento, reciben el nombre de muros 
de cortante o de rigidez. 

Estructuralmente se claslflcan en: 

1. Muros restringidos lateralmente. 
2. Muros no restringidos. 

Los primeros son aquellos que en sus extremos se dispone o Integran columnas de cierta geometrla 
que garantiza la reducción al riesgo de pandeo y reducen el momento flexlonante, lo que permite dar 
menor espesor a los muros. Los segundos son aquellos que no tienen columnas en los extremos. 
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Asimismo, para el dlsefto, se da otra clasificación de los muros dependiendo de las 
cargas que soportan: 

1. Muros con cargas verticales considerables y cargas horizontales pequel\as. 
2. Muros con cargas verticales pequellas y cargas laterales de consideración. 

El disel'\o de los primeros se hacen por flexocompresión, como si fueran columnas y el de los 
siguientes se realiza tomando en cuenta el momento de volteo y la fuerza cortante. 

a . 

. 1" . 
... ,+ . 

• Ccn pcc:::i '=::zrgc .. •thccil 

Figura 3.15 Muros de concreto. 

3.2.5 Ábacos y capiteles 

Ábacos 

Los ábacos son placas sólidas o sólidos de geometría de cono truncado, de concreto, dispuestas en la 
parte superior de las columnas. Los ábacos se ubican por encima de ros capiteles y permiten dar mas 
apoyo a ras losas planas. El uso de los ábacos se remonta mas alié de ras construcciones de ras 
culluras griega y romana. Desde entonces su uso ha representado un papel Importante como refuerzo 
que permite al capitel equilibrar la parte de la losa que se apoya en la columna. 

Capiteles 

Los capiteles son placas o zonas macizas, su empleo es común en losas planas aligeradas. 
Constituyen la zona sólida que se emplea para resistir momentos de flexión y cortante. Pueden estar 
en el mismo plano de la losa o pueden sobresalir, hacia bajo del nivel Inferior de la losa. 

Su geometría, dimensiones en planta, esté en función del tamal\o de uno de los lados de columna en 
que se apoyan y del peralte de la losa plana y su espesor y refuerzo de acero estén determinados por 
las magnitudes de momento flexionante y fuerza cortante que toman . 
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Tanto capiteles y ábacos forman un elemento sólido y amplio en la parte superior de las columnas que 
tienen el objetivo de dar más apoyo al sistema de piso a base de losas planas aligeradas, (Figuras 3-
16 y 3.17). 

/ 

a) Capitel b) Ábaco c} Ábaco y capitel 

Figura 3.16 Capiteles y ábacos 

a) Capitel, triángulo Isósceles b) Capitel, triángulo equilátero c) Capitel y ábaco 

Figura 3.17 Capiteles, geometrías 

3.2.6 Losas y cascarones 

Losas de concreto. 

Las losas son elementos estructurales planos cuyas dimensiones en planta, largo y ancho, son 
relativamente más grandes en comparación con su peralte o espesor. 

Sus funciones principales son las de brindar un plano en el espacio para ser útil o habitado, transmitir a 
trabes, columnas o muros las cargas de tipo gravitacional y fuerzas generadas por sismo o viento. 
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Existe cierta variedad de tipos de losas que emplean concreto, a saber: 

1. Losas de concreto macizas o losas perimetralmente apoyadas en trabes o muros. 
2. Losas nervadas o losas planas apoyadas normalmente en columnas o muros. 
3. Losas a base de vigueta y bovedilla de poliestireno o de casetón de cemento-arena. 
4. Losas a base de semivigueta y bovedilla de poliestireno o de casetón de cemento-arena. 

Las losas pueden ser de entrepiso o de azotea. Dependiendo del destino del piso o losa será el tipo de 
factores de deterioro a los que puede estar expuesta. 

Las losas de pisos sin recubrimiento o acabado, destinados a procesos industriales, inevitablemente 
estarán expuestas a sustancias qulmlcas como ace~es, ácidos, soluciones de agua y sustancias 
qulmicas, a tránsito de personas y vehlculos. 

En cambio los pisos destinados a oficinas, comercios, sitios de reunión y habitación estarán sometidos 
a una acción menos agresiva que los pisos industriales pues casi siempre tienen un recubrimiento que 
protege la superficie. 

En el caso de las losas de azotea estas estarán más expuestas a los efectos de la intemperie y 
aunque se suelen impermeabilizar son casi siempre las más olvidadas en cuanto a mantenimiento 
preventivo. 

Figura 3.1 B Losas nervadas, para trabajo estructural en dos y un sentido . 
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Figura 3.19 Losa de vigueta y bovedilla 

Cascarones. 

Los cascarones son elementos de superficie curva que resisten esencialmente esfuerzos de 
compresión. 

Estos elementos se caracterizan por su gran eficiencia estructural, por ello. su espesor es pequeño. 
sin embargo, los cascarones presentan concentraciones de esfuerzos de compresión y flexión en los 
apoyos y bordes, requiriendo estos de mas grosor o de la inclusión de elementos de rigidización como 
trabes curvas. 

Estos elementos pueden tomar formas muy variadas y se prestan a crear estructuras de gran belleza. 
Las de geometrla mas sencilla son los cascarones de tipo cillndrico 

Figura 3.20 Cascarones. 
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3.3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO. 

3.3.1 Concepto de estructura de concreto reforzado 

Se entendera por una estructura de concreto reforzado a la combinación y ensamble de elementos 
estructurales para conformar un cuerpo o forma cuya función sea la de soportar acciones externas y 
brindar un servicio. En general se tendrán las subestructuras y superestructuras 

Se considera que las subestructuras son aquellas que se proyectan y construyen del nivel del terreno 
natural hacia aba10 

Contrariamente. las superestructuras son aquellas que se ubican del nivel del terreno natural hacia 
arriba 

3.3.2 Aplicaciones del concreto reforzado. 

El concreto reforzado es el segundo material en importancia. Sus aplicaciones en el mundo de hoy es 
muy variada. a continuación se muestran las más conocidas 

El concreto en las obras de infraestructura del transporte. 

El uso del concreto hidráulico (del concreto reforzado y pretensado) en tales obras es de importancia 
pues el logro de estas construcciones facilita el lransporte de bienes de lugares de producción a 
lugares de consumo. Ademas permite el tránsito de personas de un lugar a otro. 

Las principales aplicaciones en las obras de infraestructura san· 

- Carreteras 
- Vías férreas 
- Puentes 
. Obras marítimas 
- Aeropuertos 
- Sistema metropohtano de transporte. metro 

a) Carreteras 
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b) Puentes y obras marítimas 

e) Aeropuertos 

Figura 3 21 El concreto en las obras de infraestructura del transporte 
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El concreto en las obras infraestructura hidráulica. 

Con el advenimiento del cemento y del concreto reforzado, en algunos los paises del mundo. como 
México, se inicia el uso de estos en las obras de infraestructura hidráulica y se elaboran concretos 
masivos para la construcción de obras relacionadas con la agricultura y generación de energia y 
posteriormente los relacionados al desalojo de aguas negras y extracción de hidrocarburos 

Las principales aplicaciones en las obras de infraestructura hidráulica son· 

- Presas 
- Canales 
- Obras de drenaje profundo 
- Plataformas petroleras 

·-----------·----·] rrr~r~IS CON 
FI i\ T •• '(\ T\~~ O"YG T.1N .ru.iLA~ W!i hl :ti!.. 

a) Presas 

b) Canales 
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C) Obras de cJrena;e 

d) Plataformas Petroleras 

Figura 3.22 Aplicaciones del concreto reforzado en las obras de infraestructura h1draulica 

El concreto en las obras de construcción urbana. 

En las obras de ed1ficacion el concreto reforzado llene una amplia gama de aplicaciones. Las 
principales son: 

- Ed1fic1os de: 
Departamentos. oficinas. almacenes, comercios. hoteles. escuelas. institutos, cárceles, hospitales, 
laboratorios. gimnasios. bibliotecas. cines. teatros. restaurantes, estacionamientos. fabricas, 
deportivos. etc. 

- Estadios 
- Puentes peatonales y vehiculares 
- Muros de contención 
- Pavimentos 
- Monumentos 
- Depósitos de agua, superficiales y elevados 

- 140. 

TESIS coN· 
FALLA DE ORIGEN 



a) Casa hab1tac1on 
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b) Hospitales 

e) Oficinas 

• 141-



•.:· 

d) Hoteles 

e) Estadios 

f) Monumentos 

Figuras 3 23 Aplicaciones del concreto reforzado en las obras de ed1f1cac1ón 
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3.3.3 Aplicación del concreto en la construcción de estructuras urbanas. 

El concreto tiene aplicación principalmente en la construcción de estructuras correspondientes a 
edificios urbanos. 

Subestructura: cimentaciones. 

Las cimentaciones de concreto reforzado son estructuras cuya función es transmitir las cargas de la 
superestructura, edificio. y el peso propio de ellas al terreno 

Las cimentaciones se clasifican en superficiales y profundas. 

Cimentaciones supeñiciales· 
·Zapatas aisladas . 
• Zapatas corridas o continuas. 
·Losas de cimentación. 
·Cajón de cimentación. 

Zapatas aisladas. 

Las zapatas aisladas suelen ser placas macizas de concreto reforzado. de planta cuadrada o 
rectangular. Trabajan principalmente a esfuerzos de cortante y flexión generados por cargas 
grav1tacionales transmitidas por las columnas. Asimismo, sobre ellas actúan momentos producidos 
por cargas horizontales y verticales excéntricas. 

Comúnmente. estas estructuras se combinan con dados, para de esta manera brindara apoyo a 
columnas de acero o constituir un engrosamiento de la sección en el caso de columnas de concreto 

As1m1smo. las zapatas aisladas se estructuran con trabes de liga a fin de resistir momentos 
flexionantes producidos por cargas excéntricas y absorber asentamientos diferenciales entre zapatas 
contiguas 

Normalmente las zapatas asiladas se desplantan a una profundidad mlnima de 60 cm. 

Figura 3.24 Cimentación a basa de zapatas aisladas 
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Figura 3.25 Planta de cimentación a base de zapatas aisladas, ligadas con trabes 

Zapatas corridas o continuas. 

Las zapatas continuas combinan tres elementos: una placa, dados y contratrabes, figura 3.26. 

Trabe del ... 

Figura 3.26 a. Cimentación a base de zapatas corridas en una dirección 
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Figura 3.26 b. Cimentación a base de zapatas corridas en dos direcciones. 

Dependiendo de la capacidad de carga del terreno y de la magnitud de las descargas, las zapatas se 
proyectan en una o en dos direcciones, normalmente de manera perpendicular, arreglo conocido como 
retlcula de conlratrabes. 

En ambos casos, la contratrabe tiene el objetivo de rigidizar la estructura e inducir que la placa 
lransmita las descargas al terreno. 

Este sistema: placa, contratrabe y dados, deben dimensionarse para minimizar los efectos de los 
asentamientos inmediatos y diferidos, que en suelos compresibles dichos efectos llegan a ser 
determinantes. 

Normalmente las zapatas corridas en una dirección o en dos direcciones se desplantan a una 
profundidad mayor a los 70 cm. 

Losas de cimentación o losas corridas. 

Esta estructura combina una losa; que se extiende en toda el érea de la construcción, una retlcula de 
contratrabes principales y secundarias y dados, figura 3.27. 
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Figura 3.27 Cimentación a base de losa corrida. 

La losa de cimentación se construye supeñicialmente, muchas veces uno o dos escalones por arriba 
del nivel del terreno circundante y a veces se hace un mejoramiento del terreno antes de su 
construcción. 

La losa continua tiGne la ventaja de que una de sus caras, la superior, constituye el piso de la planta 
baja de la construcción. 
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Cajones de cimentación. 

Los cajones de cimentación son una variación de las losas corridas, combinan los mismos elementos 
sólo que se desplantan de manera invertida y a cierta profundidad, figura 3.26. 

Lo• de dment1d6n 

Figura 3.26 Cimentación a base de cajones. 

Algunas veces la superficie superior de concreto del cajón constituye el piso para estacionamientos, en 
otros casos se construye una losa tapa para usarse como piso de la planta baja del edificio. Los 
cajones de cimentación se construyen a profundidades de mas de un metro. En edificios de cierta 
altura es común que se combine el cajón de cimentación con pilotes de fricción. 

Cimentaciones profundas. 

Las cimentaciones profundas suelen emplear pilotes de concreto reforzado, acero estructural y, 
raramente. de madera tratada. Su empleo se justifica técnicamente en suelos blandos de baja 
capacidad y económicamente para edificio de milis de cuatro niveles. 

Existen dos modalidades de cimentar con pilotes, una es empleando pilotes de fricción y otra con 
pilotes de punta. 

En los pilotes de fricción, el peso del edificio y de la cimentación se transmite al suelo blando por 
fricción generada en toda la supeñtcie lateral del pilote en contacto con el subsuelo. 

En los pilotes de punta, figura 3.29, et peso del edificio y de la cimentación se transmite al terreno, a un 
manto de alta resistencia, a través de la punta del pilote. Este tipo de pilote es empleado cuando el 
manto resistente se halla entre los 10 a 30 metros de profundidad. 

Tanto los pilotes de fricción como los de punta se colocan debajo de columnas y contratrabes. 
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Figura 3.29 Cimentación profunda a base de pilotes de punta. 

Superestructura: En Edificios 

Por superestructura se entenderá el cuerpo formado por diversos elementos estructurales; columnas, 
trabes, muros, losas y otras, que se ensamblan y disponen o arreglan en el espacio y por encima del 
nivel del terreno circundante, de una manera determinada para conformar un todo con el objeto de: 

1. Brindar un espacio habitable que sea cómodo, seguro e higiénico. 
2. Resistir fuerzas de tipo gravitatoria y accidental. 
3. Resistir la acción de agentes y factores de deterioro. 

Existe una gran diversidad de superestructuras, por ello las siguientes figuras ilustran sólo las más 
comunes. 

-1411- T1i'STí' CON l,,. ¡,j l 

FALLA DE ORIGEN 



Figura 3.30 Estructura de concreto reforzado a base de columnas, trabes y losas perimetralmente 
apoyadas. 

Figura 3.31. Estructura de concreto reforzado a base de columnas y losa plana. 

Tanques y cisternas. 

Cisternas 
Las cisternas son estructuras prismáticas de planta rectangular o cuadrada que están alojadas bajo el 
terreno y su función principal es ser un depósito de agua. Estas cisternas, dependiendo de su tamano, 
se pueden construir de mamposterla o concreto reforzado. 

Estas estructuras están constituidas por elementos estructurales como son la losa de fondo y su 
cárcamo de bombeo, la losa tapa y su paso-hombre y muros de concreto asl como chaflanes 
horizontales y verticales que permiten un sello entre, principalmente, losa de fondo y muros. Si la 
profundidad de la cisterna es mayor a 1.0 metros normalmente se dispone de escalera marina para 
permitir bajar. La figura 3.32 muestra los elementos de estos depósitos. 
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Figura 3.32 Elementos de cisternas y tanques 

El !amano de éstas esta gobernada por las necesidades de los usuarios. Por ejemplo bastará una 
cisterna de 4 m3 de capacidad para una casa unifamiliar o se requerirá de una mucho mayor 
capacidad para un fraccionamiento en cuyo caso podrá estar dividida en compartimientos interiores 
para facilitar su estructuración. 

Normalmente. las cisternas alojan agua limpia y otras veces agua gris, como lo puede ser el caso de 
una fosa séptica. 

Asl, puesto que estas estructuras están en contacto con el terreno y, al mismo tiempo, alojan agua 
limpia o grises sus elementos estarán expuestos a las soluciones de agua y químicos. Por tanto los 
factores de deterioro a los que podrá ser vulnerable una cisterna serán constructivos y químicos . 

. 150. 



Tanques 

Los tanques son estructuras de fonna más variada. Para comenzar se pueden distinguir dos tipos: los 
tanques superficiales y los tanques elevados o torres. 

Los tanques superficiales se asemejan mucho a las cisternas con la excepción de que se desplanta 
sobre el terreno. 

Los tanques elevados tienen mas variedad. La figura 3.33 muestra algunas formas de tanques 
elevados, la figura 3.34 muestra la sorprendente anatomla de un caso particular. 

Los tanques superficiales o elevados también tienen el propósito de almacenar agua y forman parte de 
una compleja red de abastecimiento de agua potable para unidades habitacionales o plantas 
industriales. 

Los tanques elevados tienen una estructura más compleja para soportar el depósito. Sin embargo, si 
se trata de un depósito de planta rectangular, cuadrada o circular tendrá los mismos elementos que la 
cisterna. 

En ambos casos, los tanques se verán sometidos a factores de deterioro y estarán expuestos a 
agentes asociados a las condiciones climatológicas reinantes en el lugar que estén construidos y a la 
acción del agua almacena 

Jl ~ 

-

n líl 
<al (b) (C) (d) 

Figura 3.33 Formas de tanques elevados 
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Figura 3 34 Estructuración de un tanque elevado 

Muros de contención 

Durante la construcc1on de obras es necesario la inclusión de muros de contención. por ello. se hace 
ahora una breve descnpc1ón de estos 

Un muro de contenc16n o retención es una estructura construida de mamposteria o de concreto 
reforzado que sirve para mantener una d1ferenc1a en la elevación del terreno de un lado a otro de la 
misma 

Los elementos involucrados en la construcción de muros son tres: la estructura (zapatas. muro y 
contrafuertes) terreno de c1mentac1ón y el relleno 

El terreno de c1mentac1on es un factor de importancia pues soporta tas acciones del muro y relleno. 
Las propiedades mas relevantes de este son su resistencia al esfuerzo cortante, a partir del cual se 
determina la capacidad ael terreno su compresibilidad y permeabilidad 

El relleno es el material situado tras la cara interior del muro y e1erce un empuje sobre esta cara La 
magr11tud del empu1e depende de la altura H que tenga el muro. del ángulo de fricción interna y del 
peso volumetrico del rnater1al de relleno 

Estas estructuras de retención deben tener estab1hdad. pues la presencia del relleno las somete a 
acciones de deslizamiento y volteo Los factores de seguridad ante tales sohc1taciones son de 1 5 
para el primero y de 2 a 3 para el segundo definiéndose el factor de seguridad como la razón de Ja 
fuerza resistente a la fuerza actuante 

Por razones de segundad y economía se recomienda incluir un sistema de drena¡e que reduzca Ja 
posibilidad de tener un empuje h1drostatico. Este sistema normalmente se constituye de un filtro de 
grava. locahzado entre la cara interior del muro y el cuerpo del relleno, y una serie de tubos embebidos 
en el muro y separados una distancia del orden de 3.00 metros 
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En cuanto a la forma geométrica, la figura 3.35 muestra los elementos de los muros de contención, la 
3.36 la variedad de ellos y en la figura 3.37 y 3.38 el armado tlpico. 

CORONA '{l''"":·:¡;.•:.-.:.;;,,,,:.i'·~' 
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Figura 3.35 Muro de contención . 
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Figura 3.36 Tipos de Muros de contención 
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Figura 3.37 Planta de la geometrla y armados de un muro de contención de concreto reforzado 
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Figura 3.38. Detalle de annado de un muro de contención, en elevación. 
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3.3 DETERIORO 

3.4.1. Agentes y factores que causan deterioro 

En este subcapltulo se analizarán los agentes y factores causantes de deterioro del concreto 
reforzado. 

3.4.2. Diferencia entre agente y factor de deterioro. 

Se entenderá por agente al sujeto que es responsable de una acción, de deterioro, sobre un objeto o 
cuerpo. Por factor se entenderá la condicionante que influye o favorece el deterioro, en una medida 
determinada, la acción del sujeto sobre el objeto o cuerpo. 

Por ejemplo, el concreto, el objeto, es susceptible al dióxido de carbono atmosférico, el sujeto. Sin 
embargo, una estructura ubicada en un ambiente rural acusará menor dano por carbonatación que una 
ubicada en una zona industrial con ambiente contaminado, con alto contenido de dióxido de carbono. 
En ambos casos, la cantidad de humedad o una temperatura elevada en el ambiente, será un factor 
que propicie rápidamente la carbonatación por la reacción del dióxido de carbono con el hidróxido de 
calcio, presente en el concreto. 

3.4.3 Agentes físicos. 

Es importante diferenciar entre una alteración del concreto por un proceso flsico y uno quimico. 

Un proceso de deterioro flsico envuelve un proceso de desintegración solamente mecánica de los 
materiales, mientras que un proceso de deterioro qulmico involucra un cambio en la composición 
interna de los materiales. 

De esta manera. un elemento deteriorado por un agente flsico pudiera tener una reparación sencilla, 
sin embargo. cuando el deterioro se da por un agente que propicia un proceso qulmico, la reparación 
ya no es tan sencilla y entrarla en el rango de una reparación mayor del elemento. 

Acción de heladas. 

En climas frlos, el concreto puede presentar descascaramiento superficial o presentar agrietamiento 
debido a esfuerzos internos de expansión generados por el congelamiento del agua contenida en los 
poros de la Interfase acuosa. Las situaciones más comunes que producen este tipo de danos son la 
exposición a ciclos de hielo-deshielo y la exposición a temperaturas bajo cero en presencia de sales de 
deshielo. 

El agua al pasar de su fase liquida a sólida aumenta de volumen en alrededor de un 10% este 
aumento de volumen genera presiones que pueden o no ser resistidas por el concreto. Cuando el 
concreto no es capaz, entonces se producen los danos antes citados. 

Existe una clara relación entre la calidad del concreto (su microestructura) y su capacidad para resistir 
las acciones del ciclo hielo-deshielo. Esta relación consiste en que, por un lado, la cantidad y !amano 
de los poros va a condicionar el efecto de la temperatura de solidiftcación de la fase acuosa y, por otro, 
el grado de saturación de los poros es variable, esto es, si un poro no esta saturado, se dispondrá de 
un espacio suficiente para que se produzca la solidificación de la fase acuosa sin que se produzca 
presiones internas perjudiciales. Ver figura 3.39. 
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Figura 3.39. Efecto de la formación del hielo en el concreto. 

En general, los tubos capilares de poco diámetro Influirán más en la acción de hielo-deshielo, en tanto 
que los poros de mayor tamallo pueden operar como cámaras de expansión, a diferencia de los poros 
capilares, estos normalmente no se saturan totalmente de agua. 

Con el propósito de reducir el efecto de las heladas se indican medidas preventivas prácticas 
tendientes a mejorar la microestructura tales como: 

1. Uso de aditivos incluseras de aire; en un mlnimo del 4.5% del peso del cemento; 

2. Empleo de concreto de calidad; con contenido mlnimo de cemento de 300 kg/m3 y una resistencia 
mlnima a la compresión de 300kg/cm2; 

3. Una buena colocación de concreto. 

Acciones de abrasión, erosión e impacto. 

La acción de la abrasión se da cuando se producen roces o fricción sobre la superficie expuesta del 
concreto, como por ejemplo el movimiento de vehlculos o la fricción con máquinas. Este desgaste se 
incrementa debido a la presencia de partículas finas sobre el concreto que actúan como agentes 
abrasivos. La resistencia a la abrasión está dada por la resistencia del agregado grueso, 
principalmente de la grava de gran tamallo y dureza. 

El impacto consiste en el golpeteo continuo o discontinuo, al que se ven sometidos algunos elementos 
de concreto en situaciones tales como el flujo de agua en tuberlas o por calda libre de un objeto 
pesado sobre un elemento. En estos casos es la fracción fina de agregados es la que influyen en la 
resistencia. 
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3.4.4 Agentes quimlcos. 

Lixiviación por aguas puras. 

La lixiviación es una forma leve de deterioro. Es un desarreglo que ocurre cuando el agua disuelve 
compuestos del concreto. El cemento portland hidratado tiene un contenido normal del 25 al 30% de 
hidróxido de calcio, el cual es soluble en agua. Este componente es comúnmente disuetto o lixiviado. 
Por otro lado, el hidróxido de calcio es més soluble en agua fria, y més agresivo, por tanto, estructuras 
de concreto expuestas a corrientes de agua fria proveniente de riachuelos de montalla o de presas 
serén lixiviadas mas répidamente. El mismo efecto causaré también, aguas carbónicas o con 
disoluciones ;!leidas. 

La lixiviación produce una apariencia arenosa y eflorescencias en las superficies expuestas del 
concreto. La apariencia arenosa se debe a la disolución de la pasta cementante, dejando expuestos a 
los agregados y la eflorescencia o manchas blanquecinas, son sales insolubles constituidas 
generalmente por carbonatos o sulfatos alcalinos que "afloran" a la superficie. 

Asi mismo, el paso del agua a través de grietas, oquedades o juntas ocasiona inevitablemente la 
erosión del concreto interior. 

En el concreto poroso, la lixiviación remover;!! suficiente hidróxido de calcio para reducir la resistencia 
del concreto. 

La lixiviación suele considerarse un problema cosmético. Pero no prestarte atención en el tiempo 
oportuno puede conducir a un deterioro aún mas grave del concreto. 

Una medida preventiva para reducir la lixiviación es mejorar la impermeabilidad del concreto. La 
elaboración de concreto de baja permeabilidad, el uso de aditivos y précticas constructivas sanas 
seran aspectos claves no-solo para reducir los desarreglos cosméticos, para reducir el efecto de la 
acción de agentes qulmico mas agresivos. 

El empleo de aditivos puede ayudar a controlar la lixiviación a través de dos formas: reduciendo la 
permeabilidad y convirtiendo el hidróxido de calcio soluble en hidróxido de silicato de calcio insoluble. 

Los aditivos reductores de agua, superfluidizantes e inclusores de aire, dosificados apropiadamente, 
permiten al concreto bien compactado controlar significativamente la lixiviación. 

Los aditivos como el humo de sllice y cementantes complementarios con propiedades puzolánicas 
reducen la permeabilidad. 

Efecto del agua de mar. 

El agua marina difiere en contenido quimlco respecto del agua pura, la tabla 3.7 muestra los 
principales componentes del agua de mar y permite comprender él porque de su agresividad. 
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Compuesto Símbolo Concentración 
( g/lt) 

Cloruro de sodio NaCI 27.00 
Cloruro de magnesio MgCl2 3.20 
Sulfato de magnesio MgS04 1.60 
Sulfato de calcio CaS04 1.30 
Sulfato de potasio K2S04 0.80 
Cloruro de potasio KCI o.so 
Carbonato de calcio CaC02 0.10 
Varios(bromuro, o.so 
fosfatos) 

Suma 3S.00 

Tabla 3.7. Compuestos del agua de mar 

En la acción del agua de mar se conjugan: 

1) Ataque de compuestos y elementos qulmlcos: sulfatos, cloruros, magnesio y álcalis. 
2) Acciones flslcas: acción de mareas, ciclos de humectación-secado, erosión y abrasión 
3) Factores biológicos: acción de algas y organismos marinos. 

El electo combinado de compuestos qulmicos y acciones flsicas y biológicas, aparentemente 
agresivas, no resulta ser tan perjudicial como se pudiera pensar inicialmente. Por ejemplo, el 
magnesio al precipitarse en fonna de hidróxido (de magnesio, brucita) tapa los poros del concreto 
mejorando de esta manera la impermeabilidad del concreto frente a la acción y difusión de otros iones 
potencialmente agresivos. 

Los cloruros por su parte se disputan con los sulfatos el reaccionar con el aluminato tricálcico, lo que 
reduce la posible formación de etringita expansiva. En estos casos se produce un ataque combinado 
de los iones sulfato y magnesio. 

Ataque de sales de magnesio y amonio. 

Las sales de magnesio actúan sobre la masa de concreto produciendo un intercambio de iones de 
magnesio por iones de calcio presente en la fase liquida del concreto. Este intercambio provoca una 
redisolución del hidróxido de calcio y de los hidratos cálcicos a fin de mantener el equilibrio del calcio 
en disolución y, por tanto, se produce una pérdida de calcio en la pasta de cemento, es decir una 
pérdida de la alcalinidad. 

Las sales de amonio actúan en el concreto de manera similar a como lo hacen las sales de magnesio. 
Sin embargo, el efecto del intercambio de iones de amonio por iones de calcio es más perjudicial ya 
que esta reacción forman compuestos más solubles que las sales de magnesio y consecuentemente 
que el concreto reduzca su alcalinidad. 
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Ataque de ácidos. 

Las estructuras de concreto pueden hallarse expuestas a los ácidos como resultado de formar parte de 
instalaciones que manejan sustancias ácidas; plantas industriales o fábricas, o bien porque todas las 
construcciones están inmersas en la atmósfera y en contacto con suelos y en estos hay sustancias 
qulmicas como ácidos, su~atos, dióxido de carbono, óxidos de azufre, sales de magnesio y amonio, 
etc. 

Los ácidos reaccionan con los componentes básicos del concreto formando sales y agua. En general, 
los concretos elaborados con cemento portland no resisten bien la acción de los ácidos. La masa de 
concreto se disuelve literalmente y el acero de refuerzo queda sin protección. 

Los ácidos dallan al concreto disolviendo los productos de hidratación del cemento a través de 
reacciones químicas ácido-base. Un producto de reacción que se disuelve rápidamente; aún en 
soluciones con bajo contenido de ácido, es el hidróxido de calcio. 

Los elementos de concreto expuestos a ellos se deterioran y la velocidad de deterioro depende de 
factores como la concentración de la sustancia ácida, su temperatura, la solubilidad de los 
componentes reactivos del cemento y la condición estática o en movimiento de la sustancia ácida. 

Asimismo, los ácidos más fuertes y más c:oncentrados disolverán a todos los hidratos de silicato de 
calcio. Entre los ácidos más agresivos están: el su~úrico, el clorhídrico, el nítrico, el fórmico, el oxálico 
y el fosfórico; presente incluso en el excremento de las aves. 

En el caso de las soluciones, su agresividad se incrementa al tener más contenido de ácido y al tener 
más temperatura. Las soluciones que están en contacto con elementos de concreto y que además 
están en movimiento son, también, más agresivas que las soluciones que permanecen estáticas, 
debido a que constantemente llega nuevo ácido para estar en contacto con el concreto. Y los ácidos y 
soluciones que forman productos solubles reactivos, generalmente son más agresivos que los ácidos y 
soluciones que forman productos insolubles de reacción. 

Por otro lado, en la atmósfera se encuentran sustancias. Dos de ellas son los óxidos de azufre; de 6 a 
10 mg por litro de agua de lluvia, y el dióxido de carbono; de 600 a 1000 mg por m3. Además del 
ataque químico citado arriba, estas sustancias causan la pérdida de pH en el concreto incidiendo en 
los procesos de carbonataci6n y corrosión. 

Ante la realidad de que los concretos a base de cemento portland no son inmunes al ataque de los 
ácidos, se pueden emplear aditivos como una medida preventiva para sólo disminuir la tasa de 
deterioro. 

El empleo de aditivos reductores de agua, incluyendo los superfluidificantes, reducen la relación agua / 
cemento y, por lo tanto, la permeabilidad. También, el uso de puzolanas puede incrementar la vida útil 
del concreto. 

Se ha experimentado el uso del humo de silice para mejorar la resistencia al ataque de ácidos, 
mediante de la conversión del hidróxido de calcio soluble en hidróxido de &ilicato de calcio insoluble. 
Sin embargo, los estudios al respecto reportaron que en algunas pruebas de exposición de probetas a 
ácidos, el concreto con una alta dosificación de humo de silice; 30% de humo de silice en peso del 
cemento empleado, se deteriora tan rápidamente que la elevada tasa de dosis no proporciona 
beneficios palpables. 
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Ataque de sulfatos. 

Las estructuras de concreto reforzado en contacto con terrenos secos con contenido de sulfatos, 
normalmente no sufren dallo. Sin embargo, cuando están en contacto con suelos húmedos, en 
particular con el agua freática con contenido de sulfatos, están en riesgo de ser deterioradas 
rápidamente. 

Las soluciones con contenido de sulfatos pueden desintegrar, mediante reacciones qulmicas o flsicas, 
los elementos de concreto en tan solo unos cuantos anos. 

Los sulfatos reaccionan qulmicamente con los componentes del concreto y los disuelven. Los sulfatos 
reaccionan especialmente con el hidróxido de calcio y con el hidróxido cálcico de aluminio, para asl 
formar un mineral expansivo que descompone el concreto. 

Los iones sulfato reaccionan con los aluminatos cálcicos hidratados del clinker de cemento portland 
formando sal de etringita que es muy poco soluble en agua y provoca un gran aumento de volumen; 
del orden del 250% con relación a los compuestos reactivos iniciales. 

Esta expansión produce grandes esfuerzos internos que, normalmente, no pueden ser absorbidos por 
la masa de concreto y entonces desencadena la aparición de fisuras y desprendimientos. 

Por otro lado, los frecuentes ciclos de hidratación y secado del concreto, en un medio con sulfatos, 
pueden desarrollar cristales de sales de sulfato, los cuales lo desintegrarán. 

Hoy se sabe mas acerca del origen de la presencia de los sulfatos, tanto en el suelo como en el 
concreto. En el concreto, el sulfato esta presente en el cemento, pues proviene del yeso que se 
emplea como regulador del fraguado del cemento y de las materias primas. Los iones sulfatos pueden 
provenir, también, de distintas sales: sulfatos de calcio, sulfatos alcalinos, sulfatos de magnesio, etc. 

Ya sea que el mecanismo de desintegración sea qufmico .o físico, se podrán tomar medidas 
preventivas. Una de ellas será el empleo de concretos de baja permeabilidad. Con ello se mejorará la 
resistencia de estos a los sulfatos, pues se evitará la entrada de soluciones de sulfato. Como se ha 
estado viendo, la baja permeabilidad del concreto es clave para resistir el deterioro. 
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Figura 3.40. Acción de los sulfatos 
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Figura 3.41. Expansión de la etringita diferida (DEF) en el mortero 

Una medida, será emplear el humo de slllce que es, en este caso, muy efectivo para mejorar la 
resistencia a los sulfatos mediante la conversión de los compuestos de reacción solubles en 
compuestos insolubles. La otra, es el empleo de otras puzolanas, tal como la ceniza volante, pero es 
necesario tomar cierta precaución. Hay dos clases de ceniza volante la F y la C. 

La ceniza volante clase F con bajo contenido de calcio es adecuada contra el ataque de sulfatos. Pero 
hay también ceniza volante tipo F que contienen alto contenido de alúmina y esta no brinda beneficio 
contra los sulfatos. 

Por otro lado, hay ceniza volante tipo e con bajo y alto contenido de calcio. Hay que evitar confundirse 
y emplear la ceniza volante clase C con alto contenido de calcio. 

En general, se logran mejores resultados si la ceniza volante se agrega al concreto en vez de utilizarla 
como un reemplazo del cemento. 

Otros aditivos eficaces que pueden emplearse son los aditivos inclusores de aire y los reductores de 
agua, evitando los que contengan cloruro de calcio, ya que aún bajas concentraciones de cloruros 
disminuyen la resistencia a los sulfatos. 

Además de utilizar aditivos para incrementar la resistencia a los sulfatos, otras estrategias eficaces 
incluyen: 

a) Usar cementos tipo 11 ó V. 
b) Usar cementos con bajo contenido de cal. 
c) Incrementar la cantidad de cemento por m3 
d) Ampliación del periodo de curado. 
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los cloruros tienen un papel muy importante como agentes promotores de la corrosión del acero de 
refuerzo. Su acción corrosiva tiene dos efectos: 

1. la presencia de cloruros (cloruros de calcio, cloruros de sodio, etc.) en la fase acuosa del 
concreto, en contacto con las varillas incrementa su capacidad conductiva como electrolito y 
penniten un mayor movimiento de iones (OH)- del cátodo al 1lmodo. 

2. El paso de los iones cloruro (Cl-) hasta el acero deteriora la pellcula de óxido férrico [ver mico 
estructura del concreto] que o protege de la corrosión, y de este modo se originan puntos con 
diferencias de potencial que forman micro celdas electrollticas de corrosión en el lomo de las 
barras y macroceldas entre varillas adyacentes. 

El ingreso de cloruros en la masa de concreto puede darse de dos modos: 

1. Por Inclusión de materiales en la mezcla de concreto durante la elaboración. Empleo de aditivos 
acelerantes del fraguado o reductores de agua con contenido de cloruro, empleo de agua 
clorada o agregados con contenido de sales. 

2. Por penetración a través de los poros del concreto. los cloruros ingresan a la masa de concreto 
mediante dos mecanismos: por succión capilar y por difusión. los cloruros penetran por succión 
capilar del agua salada en el concreto más o menos seco a través de la red de poros. Por medio 
de este proceso, el agua salada puede penetrar rápidamente causando corrosión del acero en 
corto tiempo. las estructuras en condición sumergida; los cloruros penetran principalmente por 
difusión, debido al gradiente de concentraciones de la fase acuosa o solución de poro. 

Por lo que respecta a los medios de contacto con las estructuras, que tradicionalmente se reconocen 
como corrosivas por su elevado contenido de cloruros, son: 

1. El agua de mar y la brisa marina. 
2. las salmueras que resultan del uso de sales descongelantes y de ciertos procesos industriales. 
3. las aguas salobres de algunos lagos, lagunas y albuferas, y de zonas pantanosas cercanas al 

mar o con aguas geotermales. 
4. Aguas freáticas y suelos, en sitios donde por diversas causa existe concentración de estas sales. 

Hasta aqul se han visto que maneras pueden ingresar los cloruros a la masa de concreto, pero una 
vez que se introducen y llegan al acero de refuerzo en cantidades suf'tclentes, los cloruros pueden 
deteriorar la capa de óxido pasiva del refuerzo causando su corrosión. 

El mecanismo de como desactivan la capa pasiva de óxido aún no se conoce con precisión, sin 
embargo se han propuesto algunas teorlas, una de ellas es la" fonnación del compuesto". Esta teorla 
plantea que los cloruros libres fonnan un compuesto soluble con los iones de fierro, que difunden hacia 
otra zona alejada del ánodo, donde el pH y la concentración de oxigeno disuelto son altos. En 
consecuencia, el compuesto se disocia precipitando el hidróxido de fierro liberando los iones cloruro. 

Debido a que los cloruros no se agotan en este ciclo o proceso y la corrosión del acero sigue por la alta 
concentración de fierro en la vecindad del refuerzo, el proceso puede continuar por si mismo 
emigrando los iones fierro desde el acero y reaccionando con el oxigeno para fonnar óxidos o 
hidróxidos. Por lo tanto, en vez de que la corrosión se propague a lo largo del acero die refuerzo, 
continua en las zonas anódicas, desarrollándose picaduras profundas en las varillas. tlpicas del ataque 
de cloruros 

Otras teorlas sostienen que no sólo los cloruros libres son causa del ataque, traducido en corrosión del 
acero. sino que es probable que los cloruros que se han unido a algún compuesto de hidratación del 
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cemento rompan enlaces qulmicos y regresen otra vez a la solución. Asimismo, otras leerlas se 
inclinan por considerar que los cloruros que forman compuestos o ligados representan un riesgo 
potencial de corrosión y por eso estiman tomar en cuenta el riesgo de corrosión en términos de los 
cloruros totales: los libres y los que se hayan formado compuestos. 

Medidas preventivas contra el ataque de los cloruros. 

Para reducir el riesgo de corrosión por efecto de los cloruros incluidos en la mezcla al elaborar el 
concreto, es necesario limitar su contenido en los ingredientes de manera que el contenido total de 
cloruros en el concreto no exceda de cierto "umbral de riesgo" establecidos en función del grado de 
corrosividad del medio en que presta servicio la estructura. 

Este "umbral de riesgo", un valor que indica la cantidad de cloruros que activa la capa de óxido pasiva, 
depende de varias condicionantes: 

1. Proporcionamiento del concreto. 
2. Tipo de cemento. 
3. Relación agua I cemento. 
4. Contenido de sulfatos. 
5. Condiciones de curado. 
6. Limpieza y estriado del acero. 

Es lógico, que este valor o "umbral" no sea un valor fijo, absoluto. No obstante, estudios al respecto 
aportan valores intentando establecer limites del contenido de cloruros. La tabla 3.6 Indica algunos 
valores, en donde el contenido !imite de cloruros se da como un porcentaje por peso de cemento o por 
peso de concreto. 

Contenido cloruros limite 
Autor o reglamento Ano (Kg/m3 (%por peso 

de concreto) de cemento) 

Hausmann 1967 0.2-2.8 
Clear 1976 0.61 0.2 
Everett y Treadway 1960 - 0.4-1 
Berke, Gau 1962 0.6-0.9 -
Comité Euro-lnternational du 
Beton (Europa) 1962 - 0.35 a 1 
FWHA (Estados Unidos) 1965 - 0.3 
BS-6110-1965 (Reino Unido) 1965 - 0.2-0.4 
RILEM 1987 - 0.4 
EH-66 (Espana) 1966 - 0.4 
Pr EN-206 (Espana) - 0.4 
ACl-318-89 (Estados Unidos) 1969 - 0.15-0.3-1 
Roy, Liam y Northwood 1993 - 0.4 
Mustafa y Yusof 1994 0.376 -
Castro y Maldonado 1994 1.0-2.0 -

Tabla 3.6. Niveles de cloruro iniciadores de la corrosión en el concreto reforzado y !imites 
máximos de contaminación de los materiales usados en la mezcla de acuerdo a reglamentos de 
algunos paises. 
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En México se ha estudiado el efecto de los cloruros en concretos y se ha llegado a un ·valor 
comprendido entre 1 y 2 Kg. de Cl-/m3 de concreto para circunstancias especificas. 

El código ACI 318 recomienda las siguientes limitaciones en el contenido máximo de cloruros solubles 
en agua, tabla 3.9, para diferentes condiciones de exposición de las estructuras. 

Condiciones de exposición 
Contenido máximo de Ion cloruro (CI) 
del concreto al entrar en servicio 1 • 1 

a. Concreto reesforzado: 
-En todas condiciones 0.06 

b. Concreto reforzado convencional 
-Expuesto a penetración de cloruros 0.15 
-Exposición humada, sin cloruros 0.30 
-Continuamente seco 1.00 

( • ) Cloruros solubles en agua, expresados como porcentaje en peso del contenido de 
cemento 

Tabla 3.9 Valores del umbral de cloruros del código ACI 318 

Por otro lado, hay opiniones en el sentido de que una medida preventiva segura es limitar el umbral de 
cloruros a un valor de 0.15 por ciento en el contenido máximo de cloruros internos solubles en agua, 
para toda la estructura que deba prestar servicio en condición humedad. Además de la medida 
preventiva de limitar la cantidad de cloruros, hay otras tres medidas a cuidar para reducir el ataque de 
los cloruros a estructuras de concreto reforzado: el grado de concentración de los cloruros del medio, 
la capacidad del concreto para oponerse a la penetración y el espesor de recubrimiento de concreto de 
los elementos. 

Por lo tanto al construir una estructura de concreto que deba estar expuesta o tener contacto con 
cloruros, debe darse por seguro que existirá un alto riesgo de penetración de cloruros externos y que 
deben adoptarse suficientes medidas de protección para evitarlo o reducirlo. 

Como en el caso de la penetración del agua y del aire, la capacidad del concreto para oponerse a la 
penetración del Ion cloruro (CL-) también depende de su porosidad, por lo cual, el uso de una baja 
relación agua I cemento y el empleo de un eficiente procedimiento de curado son medidas 
Indispensables y de utilidad real para cualquier caso en que exista riesgo de corrosión. No obstante, 
hay condiciones de muy alto riesgo en que estas medidas pueden resultar insuficientes y se justifica la 
adopción de ciertas medidas adicionales, tales como el empleo de algunos aditivos y/o 
impregnaciones, con el objeto de incrementar la resistencia del concreto a la penetración del Ion 
cloruro. 

Segun se mencionó con anterioridad, para un mismo concreto en condiciones dadas, el espesor del 
recubrimiento determina el tiempo que los agentes corrosivos externos requieren para llegar a la 
profundidad de las varillas de refuerzo y esto también resulta aplicable para efectos de la penetración 
del Ion cloruro. 

Consecuentemente con ello, es normal que para las estructuras expuestas al contacto con cloruros, 
los códigos de diseno recomienden el uso de espesores de recubrimiento generosos, que pueden ser 
tan gruesos como 100 mm en elementos expuestos a contacto con agua marina con periodos 
alternados de saturación y secado, como ocurre en las zonas de fluctuación de las mareas, de 
contacto con el oleaje, o que reciben salpicaduras. 
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En México, las normas técnicas [NTCDCEC-1993) para concreto recomiendan lo siguiente: 

En elementos no expuestos a la intemperie, el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo o tendón 
de preesfuerzo no será menor que su diámetro. ni menor que to senalado a continuación: 

1. En columnas y trabes, 2.0 cm; losas 1.5 cm; cascarones 1.0 cm 
2. Barras de refuerzo en paquete: 1.5 veces el diámetro de la barra de mayor tamano. 
3. Elementos en contacto con el suelo: con plantilla de concreto, recubrimiento de 3.0 cm; sin plantilla 

de concreto, 5.0 cm. 

En elementos estructurales expuestos a la intemperie, se duplicarán los valores antes indicados y 
estos recubrimientos se incrementarán aún más para ambiente agresivo (sustancias o vapores 
industriales y terrenos con contenidos qulmicos agresivos). 

Carbonataclón. 

La carbonatación en el concreto es la pérdida de pH que ocurre cuando el dióxido de carbono 
atmosférico; en cantidad de 600 a 1000 mg por m3, penetra y reacciona con la humedad dentro de los 
poros del concreto y convierte el hidróxido de calcio con alto pH en carbonato de calcio, un compuesto 
con un pH más bajo o más neutral. 

La pérdida de pH constituye un problema porque el concreto, con su ambiente altamente alcalino; en 
un rango de pH de 12 a 13, protege al acero de refuerzo ahogado contra la corrosión. 

Esta protección se logra por la formación de una capa de óxido pasivo sobre la supeñicie del acero 
que permanece estable en tanto permanezca el ambiente altamente alcalino. Esta es la misma capa 
pasivadora que atacan los cloruros cuando alcanzan el acero de refuerzo expuesto a sales 
descongelantes y ambientes marinos. 

Cuando progresa la carbonatación o cuando progresa la pérdida de pH, hacia la profundidad de la 
masa de concreto, hasta alcanzar el acero, la capa de óxido protectora y pasivadora deja de ser 
estable. 

Cuando en el concreto se reduce el pH hasta un valor por abajo de 9.5; es muy posible, empiece la 
corrosión del acero y posteriormente se del agrietamiento y el astillamiento del concreto. 

La carbonatación es un proceso natural y su velocidad de desarrollo es función de variables naturales 
que se encuentran en el concreto. El incremento de la carbonatación depende, en buena medida, del 
contenido de humedad y permeabilidad del concreto. 

Un requisito para que se presente la carbonatación en el concreto es la presencia de humedad. Sin 
embargo, la permeabilidad, el recubrimiento y los defectos de la supeñicie expuesta del concreto son 
factores que inciden también en el desarrollo de la carbonatación y en el inicio de la corrosión. 

Humedad del ambiente. 

La pérdida de pH avanza rápidamente cuando se tiene una humedad relativa en el concreto 
comprendida entre el 50 a 55% 

Para valores de la humedad relativa por abajo del 50% no hay suficiente agua len los poros del 
concreto para que se disuelvan cantidades significativas de hidróxido de calcio y entonces la 
carbonatación no es muy significativa. 
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Para valores de la humedad relativa por arriba del 75% la situación es otra. Los poros se bloquean o 
tapan progresivamente con el agua. Aunque con esta situación se disuelve libremente el hidróxido de 
calcio, al mismo tiempo el agua evita penetre, en gran medida, el dióxido de carbono atmosférico. 

la permeabilidad del concreto. 

La experiencia ha demostrado que el concreto permeable es altamente susceptible de presentar 
carbonataci6n y de esta manera, deteriorarse mas répidamente tanto el mismo concreto como el 
acero de refuerzo. 

Se han identificado varios factores que mejoran la impermeabilidad del concreto, algunos de ellos son: 

1. Empleo de concretos con baja relación de agua I cemento. 
2. Compactación apropiada por vibración. 
3. Empleo de puzolanas: ceniza volante, humo de sllice. 
4. Ampliación del periodo del curado. 
5. Empleo de aditivos que reduzcan la relación agua I cemento. 
6. Empleo de cementos con bajo contenido de cal: tipos 11 ó V 

Recubrimientos y defectos de superficie. 

Practicas deficientes y descuidos al construir elementos de concreto reforzado acarrean con el tiempo 
problemas de carbonatación, aún cuando el concreto empleado sea de calidad. 

Un recubrimiento escaso de concreto y defectos de superficie tales como grietas y pequenas 
oquedades abren la puerta a los agentes qulmlcos y flsicos para deteriorar al concreto reforzado. 

Tocio elemento de concreto cuenta con sus puntos difíciles. Algunos de ellos son las zonas 
comprendidas entre el acero de refuerzo y la superficie expuesta; bordes de recubrimiento, y las 
esquinas. Los bordes de recubrimiento de concreto son susceptibles a la corrosión, inducida por la 
carbonatación, sobretodo si el espesor del recubrimiento es escaso. El recubrimiento de las esquinas 
son éreas donde con frecuencia el concreto no esta bien compactado. 

Como quiera que sea, se recomienda que lodo defecto de superficie sea resanado minuciosamente y 
se usen morteros autonivelantes: grouts no metálicos. 

Hasta aqul se ha expuesto que es la carbonataclón, que factores propician su aparición y que 
aspectos cuidar. Sin embargo, para las estructuras ya danadas por corrosión, agrietamiento, 
astillamiento inducidos por la carbonatación, y por otros procesos de deterioro, existen pocas opciones 
de reparación. 

No obstante hay técnicas de protección que intentan reducir la carbonatación. 

a) Protección catódica. 
b) Realcalinización. 
c) Reparación cosmética. 

la reacción 61call-agregado. 

Los agregados no sólo comparten los cambios volumétricos y las deformaciones del concreto, sino 
que también participan en varias reacciones qulmlcas con la pasta del cemento. 
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A la reacción que tiene lugar entre los álcalis; óxidos de sodio y potasio, presentes en el cemento y 
ciertos minerales constituyentes del agregado se le conoce como la reacción álcali-agregado. 

Aunque muchas de las reacciones son daninas, hoy se conoce que algunas mejoran la calidad del 
concreto Por ejemplo. las puzolanas; como la ceniza volante de carbón, mejoran la adherencia 
interfacial entre algunos agregados slliceos y la matriz de la pasta de cemento que los rodea. 

Sin embargo, la mayorla de las veces, los resultados de estas reacciones son daninos para el concreto 
porque generan expansiones que son nocivas para la integridad estructural de los elementos. Su 
efecto se puede traducir desde un agrietamiento superficial sin orientación definida; mapeo, hasta un 
agrietamiento marcado. extenso y orientado, cuya dirección esta visiblemente influenciada por las 
condiciones de restricción extremas de los elementos estructurales. 

Por ejemplo, en columnas el agrietamiento puede presentarse de manera vertical debido a la poca 
restricción lateral. En muros y trabes de concreto el agrietamiento puede darse de manera horizontal, 
pues estos tiene una limitada dilatación lateral. 

Los elementos de concreto pueden presentar estos danos, pero hay que tomar en cuenta que los 
efectos de la reacción álcali-agregado pueden estar ocultos por otros problemas de tipo estructural o 
por otros efectos debidos a un ataque qulmico diferente al de la reacción álcali-agregado. 

Como quiera que sea, si el agrietamiento del concreto se debe a la reacción álcali-agregado o a otros 
factores, el concreto y el acero quedarán expuestos mas abiertamente a la acción de agentes flsicos y 
qulmicos y factores que pueden acelerar el deterioro. 

Por otro lado, los danos observados en estructuras de concreto y los estudios de estos han permitido 
identificar tres tipos de reacción álcali-agregado: 

a. Reacción álcali-sllice. 

Forma clásica y documentada desde la década de los 40'. Es la reacción entre los álcalis presentes 
en el cemento y los sllices amorfos o criptocristalinos de agregados procesados de las rocas 
volcánicas ácidas e intermedias, como las riolitas, latitas, dacitas, andesitas y sus respectivas tobas. 
También de agregados procedentes de rocas silfceas, tales como el pedernal; con ópalo y/o 
calcedonia, y las calizas y dolomfas sillceas. 

11. Reacción álcali-roca carbonatada. 

Esta reacción ocurre entre los álcalis del cemento y los agregados provenientes de las rocas 
dolomlticas; roca sedimentaria que contiene dolomla o carbonato natural de calcio y magnesio. 

111. Reacción álcali-silicato. 

Reacción de los álcalis disueltos en el agua encerrada de los poros del concreto y agregados que 
contienen minerales como los filosilicatos o el cuarzo deformado presentes en las rocas sedimentarias 
como las areniscas, calizas y pedernal. 

Las investigaciones acerca de la reactividad potencial de los agregados mediante los exámenes 
petrográfico, qulmico y pruebas que comprenden la medición de cambios dimensionales en barras de 
mortero y prismas de concreto han evidenciado que todos los agregados son reactivos con los álcalis 
de la pasta de cemento y que sólo difieren en la clase de reacciones en que participan, el grado y la 
rapidez con que se producen, y la magnitud de sus efectos destructores . 
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Asimismo, dichas investigaciones han demostrado que existen tres condiciones, básicas, necesarias 
para que se presente la reacción álcali-agregado: 

1. Presencia de suficiente cantidad de álcali en el concreto. 
2. Presencia de elementos reactivos en los agregados. 
3. Presencia de condiciones ambientales adecuadas; humedad y temperatura. 

1. Presencia de álcalis en el concreto. 

Los álcalis; básicamente óxidos de sodio y de potasio, se encuentran formando parte del cemento, 
pero los álcalis también pueden introducirse a la masa de concreto por medio de agregados que 
contienen sales alcalinas, del agua utilizada para hacer la mezcla, por algunos aditivos minerales, por 
agua del subsuelo o aguas grises o negras. 

Los álcalis presentes en el cemento son derivados de las materias primas y de la ceniza de hulla; 
durante el proceso de calcinación, en el horno ocurre una volatilización de álcalis, y el polvo de horno 
tiene un contenido de álcali relativamente mas alto que el de las materias primas. 

Los cementos fabricados en todo el mundo tienen un contenido de álcalis; óxidos de sodio y potasio, 
que varia de 0.1 % al 2.0% de su peso. Con la intención de reducir el efecto de los álcalis en el 
concreto los fabricantes tratan de producir cemento con un contenido de 0.6% de su peso. 

Puesto que la cantidad total de álcali es el factor que más influye en el comportamiento del concreto 
que contiene agregados reactivos se recomienda también limitar el contenido de cemento en la 
mezcla. Asl, es práctica en algunos paises emplear un 0.6 % de contenido de álcalis y una cantidad de 
cemento de 350 a 500 kg/m3 

2. Presencia de agregados reactivos. 

Los agregados gruesos y finos son el resultado de procesar las rocas y estas contienen naturalmente 
cantidades de minerales reactivos. 

Puesto que la mayorla de los agregados contienen minerales reactivos la práctica recomienda tomar 
medias preventivas. Una de ellas es conocer la reactividad de los agregados: el estudio petrográfico, 
las pruebas qulmicas y las pruebas de expansión constituyen las mejores para evitar o reducir futuras 
reacciones deletéreas. 

Por otro lado, desde hace tiempo se estudia la influencia del tamano de los agregados en las 
reacciones. Algunos estudios concuerdan en que existe una relación entre el tamano de las partlculas 
gruesas y finas y los álcalis, pero que resulta arriesgado predecir dicha Influencia y que, mas bien, 
conviene comprobar su comportamiento mediante resultados de pruebas directas de expansión, en 
mortero o en concreto, con la granulometría a emplear. 

3. Presencia de condiciones ambientales favorables. 

Existen dos factores muy Importantes que contribuyen al desarrollo de las reacciones: 

a) La exposición continua de los elementos de concreto a la humedad. 
b) La exposición de los elementos de concreto a ciclos repetidos de humectación y secado. 

Cuando los ciclos de humectación y secado se combinan con ciclos de calentamiento y enfriamiento, 
entonces la reacción álcali-agregado se incrementa mucho más. 
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Por el contrario, el concreto en condiciones secas es poco susceptible a la reacción álcali-agregado a 
pesar de que el concreto contenga agregados con minerales reactivos y se haya combinado con 
cemento de alto contenido alcalino. 

Una condición que favorece la reacción es la presencia de humedad constante, por ello poner atención 
en los detalles constructivos es importante. 

Por ejemplo. la pésima conducción o desalojo del agua (pluvial o de otro origen) permiten 
precisamente la presencia de humedad y las inadecuadas juntas de expansión de los elementos 
permiten el desarrollo de esfuerzo Indebidos en estos. con el probable agrietamiento de resistencia 
mecánica, y la penetración franca del agua al interior del concreto. 

Los efectos de la reacción álcali-agregado en elementos de concreto se pueden reducir. Para ello hay 
dos estrategias de prevención. 

1. Medidas preventivas menores. Conocida asl porque su adopción en la obra significa normalmente 
poca dificultad y de bajo costo. Su eficiencia es limitada y son aplicables cuando el riesgo de la 
reacción álcali-agregado es menor. Estas precauciones se relacionan con la composición del 
concreto y, otras, con la protección de las estructuras ya construidas. 

a). Reducción del contenido de cemento en las mezclas. 
- Elegir resistencias moderadas del concreto en la etapa del diseno estructural. 
- Establecer especificaciones realistas en el diseno de mezclas. 
- Emplear procedimientos constructivos que permitan usar concretos de bajo revenimiento. 
- Empleo inteligente de aditivos reductores de agua. 
- Aumentar el tamano máximo del agregado grueso 
- Emplear gravas limpias o libres de finos 

b). Protección del concreto endurecido. 
- Curado apropiado de los elementos de concreto. 
- Proteger los elementos de contra la humedad, los ciclos de humedad y secado. 
- En superficies horizontales, proveer drenaje eficiente. 
- En juntas de expansión, emplear materiales elásticos que conseNen sus propiedades en las 

condiciones de exposición y seNicio de la estructura. 

2. Medidas preventivas mayores. 
Conocida asl porque su adopción en la obra significa un alto costo. Son medidas eficientes para 
controlar la reacción álcali-agregado, se presentan dos y su adopción es alternativa y no 
simultánea. Estas precauciones se relacionan básicamente con la composición del cemento y del 
concreto. 

a) Cementos con bajo contenido de álcalis. 
Emplear cementos de bajo contenido de álcalis, abajo del 0.6% aunque ahora es casi inaccesible 
debido a factores energéticos y polllicas de la conservación del medio ambiente. 

b) Uso de aditivos puzolánicos. 
Emplear aditivos de tipo puzolánico en la fabricación de concreto en la proporción más adecuada. 
Puzolanas con contenidos de escorias granuladas de altos hornos, pizarra calcinada y ceniza 
pulverizada. 

Asimismo, cuando ya se tienen problemas de agrietamiento por la reacción álcali-agregado pueden 
adoptarse medidas correctivas. Aunque el trabajo correctivo sólo logra detener temporalmente la 
expansión y el agrietamiento del concreto. No obstante, la reparación local restringirá el paso de la 
humedad. 
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Una reparación profunda, adecuada, tratará de inhibir la reacción álcali-agregado y también la 
corrosión del acero de refuerzo. El costo asociado a los trabajos de reparación será alto si se tiene en 
cuenta que una vez que empiezan los procesos deletéreos no resulta fácil detenerlos. 

El trabajo de reparación se enfocará a lograr tres puntos básicos: 

1. Reducir al mlnimo la cantidad de agua que llega a los diversos elementos de la estructura. 
- El uso de botaguas, tapajuntas horizontales y verticales de lamina reducirán la acumulación de 

agua. 
- La implementación de un sistema de drenaje de aguas eficiente será clave para evitar la 

exposición al agua estancada. 
- Mantenimiento de salidas de agua y sistemas de drenaje. 

2. Restringir el paso de la humedad hacia el interior de la masa de concreto, introducida por grietas. 
- La habilidad para retirar el material deteriorado y la retacación con concreto, de buena calidad, 

serán básicas. 
- Resanar grietas con técnica. Abrir el ancho de grietas, sopletear, impregnar las superficies 

con aditivo o adhesivos, retacar a presión empleando lechadas ricas de cemento para 
estimular un ambiente alcalino. Opcionalmente puede usarse lechada de resina sintética o 
alguna mezcla fina, polvo de silice y emulsión acrilica en proporción debida. 

3. Lograr y mantener dentro del concreto un ambiente alcalino que brinde protección al acero de 
refuerzo 
- Impedir la penetración del agua en las grietas al final de la reparación, lográndolo con la 

aplicación de un sellado superficial con un material flexible adecuado, tal como el poli 
sulfuro. 

- Reducir la absorción del agua por la masa de concreto. Los recubrimientos adecuados como lo 
son las pinturas con base cemento o pinturas de emulsión de resinas que permiten el paso del 
vapor de agua. 

Corrosión del acero de refuerzo 

Como se ha visto, la lixiviación, la carbonatación y el ataque quimico directo propician la corrosión del 
acero de refuerzo, pues activan la capa de óxido pasiva. 

Sin embargo, la gran mayorla de las veces la corrosión es causada por un proceso de naturaleza 
electrolltica. Este proceso puede ser causado por el paso de corrientes eléctricas "extraviadas" a 
través de las estructuras, o por la formación de celdas galvánicas a todo lo largo de las barras de 
acero. 

Corrosión por ataque directo. 

La corrosión por esta causa puede darse por el efecto de las emanaciones o exposición de los 
elementos de concreto reforzado a substancias qulmicas corrosivas resultado de procesos industriales 
o exposición a ambientes agresivos como el marino. 

Corrosión por corrientes eléctricas. 

La corrosión por corrientes eléctricas llamadas "extraviadas", se da por la presencia de corrientes 
eléctricas en las estructuras pertenecientes a instalaciones en los que se opera o trabaja con corriente 
directa, como es el caso de estaciones de trenes o subestaciones eléctricas. 
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En algunos casos la existencia de estas corrientes se presenta por conectar la tierra flsica de la 
instalación eléctrica a las varillas de las columnas de las estructuras. 

De modo que, el efecto del paso de una corriente eléctrica por las barras de acero, da lugar al 
fenómeno de electrólisis y posteriormente al proceso de corrosión. 

Corrosión por formación de celdas galvánicas. 

Ahora se sabe con mas certeza que la causa más frecuente de la corrosión del acero de refuerzo se 
presenta por la formación de celdas galvánicas a lo largo de las barras. 

Una celda galvánica o electrolltica, se forma cuando dos metales de diferente potencial eléctrico 
(electrodos) se encuentran inmersos en un medio liquido o acuoso de composición qulmica adecuada 
(electrolito); en este ambiente al conectar ambos metales con un conductor de la electricidad, se 
establece una corriente o un flujo de electrones que fluyen del metal de mayor potencial (ánodo) al 
metal de menor potencial (cátodo) y de esta manera se causa la corrosión del metal que funge como 
ánodo. 

Ahora bien. el fenómeno de la electrólisis también se presenta en los elementos de concreto reforzado. 

Este fenómeno se produce en el Interior del concreto sin que se requiera la presencia de dos metales 
distintos. En este caso, la electrólisis, ocurre en una misma varilla de acero, pues, a lo largo de esta 
se forman puntos con diferente potencial eléctrico; originados por variadas causas, los cuales fungen 
como electrodos inmersos en la solución de poros; medio acuso o interfase acuosa, del concreto que 
actúa como el electrolito. y asl se van formando diminutas celdas galvánicas que ocasionan la 
corrosión en los puntos de la barra de acero que operan como ánodos, actuando la misma barra como 
elemento conductor de la corriente eléctrica. 

Una vez que se forman las celdas galvánicas en la superficie de las barras de acero, ocurre el proceso 
de corrosión que se describe enseguida: 

a. En el ánodo, el elemento fierro se oxida para producir iones ferrosos (Fe++) que pasan en 
solución al electrolito; 

b. Los electrones liberados por la reacción anterior (e-) circulan por la varilla hasta llegar al 
cátodo, en donde mediante un proceso de reducción en presencia de agua y oxigeno se 
producen iones de hldróxilo (OH-) 

c. Estos iones de hidróxilo regresan al ánodo por medio del electrolito en donde se combinan con 
los Iones ferrosos ahl presentes para producir entonces hidróxido ferroso, el cual se convierte a 
hidróxido férrico y tras subsecuentes reacciones termina por formar los productos de corrosión 
conocidos como herrumbre. 

El proceso de corrosión descrito arriba se da en condiciones especificas. El desarrollo de la corrosión 
requiere necesariamente la presencia de agua y oxigeno en el medio que rodea la varilla. 

Asl la corrosión no evoluciona si el concreto se encuentra en estado seco; ausencia de agua, o si el 
concreto se encuentra completa y continuamente sumergido; sin presencia de oxigeno. 
Efecto de la corrosión en el concreto 

La corrosión tiene efectos negativos en los elementos de concreto reforzado. En primer lugar la 
corrosión del acero produce productos que tienen un volumen varias veces mayor que la suma de los 
volúmenes individuales de los componentes, su presencia genera presiones en el concreto alrededor 
de las barras de acero. Estas fuerzas de expansión son lo suficientemente poderosas para agrietar el 
concreto y provocar el desprendimiento del concreto que recubre las varillas. 
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En segundo lugar, la corrosión del acero de refuerzo reduce la sección de las varillas, reduciéndose su 
adherencia a la masa de concreto. Asimismo, se afecta de manera negativa las propiedades 
mecánicas del acero y por tanto se reduce la capacidad de trabajo estructural del refuerzo de acero. 

Identificación de las condiciones que propician corrosión. 

En los elementos de concreto reforzado, el recubrimiento de concreto debe proporcionar suficiente 
protección contra el fenómeno de la corrosión electrolltica. El concreto tiene principalmente dos 
maneras de resistir la corrosión: 

1. Resistencia flsica a la penetración de agua, soluciones y aire. 
2 Inhibición del proceso corrosivo por su alta alcalinidad. 

Electrones e· 

Metal 1 
ANOOO 

(se corroe) 

Electrolito 

lones(OHf 

..---

Conductor eléctrico 

Metal 2 
CATODO 

(No se corroe) 

Figura 3.42. Celda galvánica de corrosión electrolltica 
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Figura 3.43. Celda de corrosión electrolllica en el concreto reforzado. 
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El concreto ofrece protección al acero, sin embargo, el grado de eficiencia de esta es variable. La 
eficiencia de la protección es una función de muchas variables, la atención que se le dé a cada una de 
estas redundaré en el logro de las dos acciones Indicadas arriba. 

Algunas de las variables a cuidar son: 

1. Calidad del concreto 

2. Agrietamiento superficial. 

3. Espesor del recubrimiento 

4. Alcalinidad del concreto 

Medidas preventivas contra la corrosión. 

Para estructuras que estén en la etapa de proyecto y construcción se pueden tomar las siguientes 
medidas: 

1. Emplear concreto de baja relación agua I cemento. 

2. Especificar espesores de recubrimiento de concreto apropiados al medio ambiente. 

3. Empleo inteligente de aditivos que reduzcan la permeabilidad del concreto 

4. Protección directa del acero de refuerzo, mediante la aplicación de un revestimiento anticorrosivo 
(de zinc aplicado por un procedimiento galvanopléstico o a base de resinas epoxy, aplicadas por 
fusión electrostática), o mediante la protección catódica de las varillas. 

5. Protección externa de los elementos de concreto reforzado, por medio de tratamientos 
superficiales capaces de impedir la penetración de los agentes corrosivos y/o evitar el contacto 
directo del concreto con los agentes de deterioro. 

Para estructuras de concreto reforzado existentes, que presenten corrosión, se pueden tomar las 
siguientes medidas: 

1. Implementar la protección catódica. 

2. El procedimiento Indicado en el punto número 5 arriba citado. 
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Figura 3 44 Corrosión del acero de refuerzo de 
una columna expuesta al ambiente 
marino 

3.4.5 Factor biológico 

Figura 3 45 Corrosión del acero de refuerzo 
de una losa por ataque qulmico 
de cloros. 

La vegetac1on situada sobre las estructuras de concreto puede producir daño causado por llquenes, 
musgos, algas, asi como por la penetración de las raíces de plantas y árboles a través de fisuras y 
puntos débiles. que dan como resultado fuerzas de expansión que incrementan la f1suración y el 
deterioro Esta vegetación también puede retener agua sobre la superficie del concreto, conduciendo a 
la saturación del mismo y con el cons1gu1ente nesgo de daño por heladas 

Los micro-organismos pueden causar ataques qulmicos al desarrollar ácidos húmicos que disuelven la 
pasta de cemento 

Un tipo de ataque que normalmente se presenta se da en las redes de alcantarillado. 
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En condiciones anaeróbicas (sin oxigeno) el sulfuro de hidrógeno (que aisladamente no es muy 
agresivo para el concreto) puede formarse a parte de los sulfatos o de las protelnas en las cloacas. 
Una vez liberado de la solución este sulfuro de hidrógeno (dependiendo del equilibrio qulmico y de las 
turbulencias) puede oxidarse por la acción bacteriológica hasta formar ácido sulfúrico, de lo que se 
deriva un ataque por ácidos del concreto situado por encima del nivel del agua. 

El deterioro del concreto por bacterias sulfurosas puede disminuirse reduciendo al mlnimo la 
turbulencia en tuberlas de alcantarillado, lo que disminuye el desprendimiento de ácido sulfúrico y 
elimina las colonias de bacterias en el interior del tubo. 

Figura 3.46 Ataque biológico en redes de alcantarillado. Ataque por ácidos 

3.4.6. Factores constructivos. 

Los factores constructivos comprenden a aquellos que se relacionan con las maneras de construir 
elementos de concreto y que involucran al constructor y los errores que comete. 

Pueden distinguirse tres grupos de actividades en la construcción de elementos: actividades antes. 
durante y después de la colocación del concreto. 

En cada etapa se llevan a cabo uno o varios pasos construcltvos que permiten lograr calidad en la 
construcción de elementos o que se constituyen en factores de tipo constructivos causantes de 
deterioro 

1. Antes de la colocación del concreto: 

a) En cimientos: falta de plantilla y escaso recubrimiento de concreto; paso de tuberlas: mal 
concebidas y realizadas. 
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b) En general: cimbrado deficiente, descuidando casi siempre la calidad de la superficie, su 
horizontalidad y verticalidad y alineamiento. Cimbra muy usada: causando 
únicamente mal aspecto de las superficies. Colocación del acero con espaciamiento 
diferente al especificado. Exceso de aceite en la cimbra, causando que el acero de 
refuerzo se Impregne de 61, afectando asl su adherencia con la masa de concreto. 

c) En losas en voladizos, carencia de elementos que permiten cortar el agua pluvial (gotero). 

2. Durante la colocación del concreto: 

a) Uso de arenas con contenido alto de finos, que propician una mayor contracción del concreto. 

b) Fabricación en obra de concreto de baja resistencia. 

c) En cimientos, columnas y muros: empleo de concretos con poco revenimiento, causando la 
formación de oquedades. 

d) Falta o exceso de vibrado del concreto. 

e) Descuido de nivel, plomo y alineamiento de la cimbra y del nivel que deba alcanzar el concreto. 

f) En climas extremosos, falta de un programa de colado. 

3. Después de la colocación del concreto: 

a) Falta de curado o curado deficiente, redundando en posible agrietamiento del elemento. 

b) Descimbrado prematuro, provocando que el elemento trabaje sin permitir que el concreto alcance 
su resistencia. 

c) En el caso de charolas de bano en losas de entrepiso: presencia de agua debido a tuberlas 
hidréulicas y sanitarias rotas, picadas o conexiones mal soldadas. Con el tiempo esta agua causa 
carbonataclón del concreto y corrosión del acero de refuerzo. 

d) En losas: falta de pendientes que faciliten el desalojo de agua pluvial. En el caso de losas de 
azotea, penetración de agua pluvial por ausencia o deficiencias del sistema de impermeabilización 
o fractura del sistema de entortado y enladrillado por deflexiones de la losa o por cambios de 
temperatura. Deficiencia en la solución de juntas de colindancla, chaflanes y pretiles y bajadas de 
agua pluvial escasa o deficiente o mal detallada causando escurrimiento de agua hacia muros y 
losa. Falta de mantenimiento en el sistema de impermeabilización. La presencia de perforaciones 
efectuadas para permHir anclaje de instalaciones como antenas, gas, teléfono o la presencia de 
vida vegetal en grietas del sistema relleno-entortado-ladrillo permiten el paso de agua al plano de 
la losa. Al emplear el sistema de enladrillado, permitir el relleno con tezontle o tepojal húmedos o 
haberse mojado estos con el agua de lluvia y no haber drenado la masa de agua. 

e) Base de tinacos mal resuelta que permite la Introducción de agua a la losa. 

Factores constructivos: tanques y cisternas. 

En el caso de las cisternas (y en general de estructuras en forma de cajón), si el terreno en el que se 
alojan no contiene agua entonces la estructura estaré sujeta únicamente a la acción del agua 
contenida en el Interior. En caso contrario, los muros y la losa de fondo estarén expuestas también al 
agua y a sustancias químicas disueltas en ella o bien al agua y a sales que contenga el suelo. 

Por tanto, los factores de deterioro bésicamente serán: el ataque químico directo, carbonatación del 
concreto y corrosión del acero de refuerzo por efecto del agua al introducirse por las grietas y 
oquedades de losas y muros. 
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En el caso de los tanques superficiales y tanques elevados, estos serán vulnerables a la acción del 
agua de lluvia; lixiviación, y a la acción del agua almacenada. Para los tres tipos de estructuras, cuidar 
el aspecto constructivo; procedimientos, materiales y aditivos, supondrá una ventaja para permitir que 
las estructuras citadas resistan adecuadamente los efectos de dichos factores. De lo contrario, 
descuidar el aspecto constructivo implicará que este se constituya en un factor de deterioro. 

Los factores hidráulicos y químicos han sido tratados al principio de este capitulo, por lo que aqul se 
hará énfasis en los factores constructivos. 

Al igual que en el caso de las losas de concreto, los pasos constructivos se agruparan en tres: antes, 
durante y posterior a la colocación del concreto. A continuación se enlistan los errores constructivos 
más comunes. 

1. Antes de la colocación del concreto. 

a) Falla de banda ojillada de PVC en la unión de muros y losa. 

b) Falta de separadores que permitan mantener el espesor del muro. 

c) Falta de limpieza de toda de madera, papel u otros. 

d) Uso de cimbra en muros muy danada. 

e) Cimbrado deficiente de muros. 

f) En el caso de cisternas y tanques supeñiciales, plantilla de concreto de poco espesor. 

g) Falta de calzado del acero de refuerzo para garantizar un recubrimiento de concreto mlnimo. 

h) En el caso de tanques elevados y superficiales, falta de una placa de sello en el tubo de salida de 
agua. 

i) En el caso de cisternas, ubicación de estas cerca del paso de albanales o tuberias sanitarias que 
conduzcan agua negra. 

2. Durante la colocación del concreto. 

a) Falta de empleo de algún aditivo; impermeabilizante, que mejore la Impermeabilidad del 
concreto. 

b) Falta o exceso de vibrado. 

c) empleo de agregado grueso de un !amano mayor a 19 mm. 

3. Después de la colocación del concreto. 

a) Descimbrado prematuro. 

b) Falta de curado del concreto. 

c) Falta de chaflanes verticales y horizontales. 

d) Falla de un tratamiento de la superficie interior del depósito. Este tratamiento consiste en una 
limpieza de la superficie de losa de fondo y muros de torsales o monos. Localización, abertura 
y resane de oquedades, aplicación de pintura o recubrimiento epóxico o algún 
Impermeabilizante cementante. Este trabajo constituye una protección a las losas y muros. 
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3.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

En el apartado 3.1 se Indicaron las diversas causas del agrietamiento y al analizar el ataque flsico y 
qulmico se ha visto como la existencia de éste es un factor preponderante para el rápido deterioro de 
los elementos de concreto reforzado. Por ello, una estrategia de mantenimiento preventivo será 
precisamente el ataque de las fisuras o agrietamiento de los elementos. 

3.5.1 Medidas preventivas para proteger al concreto. 

Reparación de fisuras. 

En la mayorla de los casos, ni los defectos de proyecto, ni los de ejecución, son las causas principales 
de las fisuras; lo cierto es que se producen en casi todas partes. 

Cuando se presenta una fisura, el agua que se filtra lentamente causa la aparición de eflorescencias 
en la superficie del concreto, provocando su degradación; pérdida del Ph del concreto, activación de la 
capa pasivadora de óxido, corrosión del acero de refuerzo y desprendimientos de concreto. 

Dependiendo del medio ambiente en que se ubiquen las estructuras, es prudente establecer el 
comportamiento de las fisuras; si estas siguen creciendo en largo, ancho y profundidad. Se sugiere 
seguir el siguiente procedimiento: 

1. Determinación de la actividad de las fisuras. 

Esta actividad consiste en observar su comportamiento, es decir su movimiento. Para ello se recurre al 
empleo de dispositivos como: testigos de yeso, micrómetros, calibradores y marcas de yeso en los 
extremos de la grieta. 

La amplitud del movimiento permite saber si las fisuras están activas o no. Aunque no hay que olvidar 
que toda fisura esta activa de algún modo. Si la amplitud del movimiento, medida en un periodo de 
tiempo ( seis meses o un año) permite apreciar un desplazamiento, la fisura se considera activa. SI los 
movimientos son poco apreciables o la fisura no crece, ésta se considera estable. 

2. Identificar la causa. 

Es muy importante establecer la causa del agrietamiento, las tablas del apartado 3.1 y el conocimiento 
de la naturaleza de los agregados son una gula. 

3. Elegir un método para la reparación. 

La elección del método adecuado puede observarse en los siguientes diagramas: 
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Redes de fisuraclOn 

Reforzar 

Poco probable 

No refO<Zar 

Revestimiento 
extensible 

~-----~Formas de manifestarse 

Reforzar 

Recalcular la estructura y 
prever una junta de 

dilataclOn 

NecHldad de refuerzo 

j No reforzar 

1116todos de 
Juntas re racl6n aplicables 

recubrimiento 

Figura 3.47. Métodos de reparación de fisuras activas 

-179-



Epoxy 
Grapas 
Cicatriza 
ci6n 
Pretensa 
do 
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FISURAS 
ESTABILIZADAS 

Vaciar y sellar 
Riesgo calculado 
Cicatrización 
Revestimiento 

FISURAS AISLADAS 

No reforzar 

Formas de manlfn-
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Figura 3.48. Métodos de reparación de fisuras estabilizadas 
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En el caso de detectar fisuras activas, observar si se presentan como aisladas o bien forman 
una red coherente. Dependiendo de esto, decidir si se restituye o no al concreto. 

En el caso de apreciar fisuras estables, como antes, observar si se presentan aisladamente o 
constituyen una red coherente. Estudiar a continuación si es o no necesario devolverle al 
concreto su capacidad a la tensión al nivel de la fisura. 

4. Métodos de reparación. 

a). Uniones con resina epoxy. 
b). Vaciado y sellado. 
c). Grapado. 
d). Aplicación de esfuerzos externos. 
e). Recubrimiento. 
f). Revestimiento. 
g). Inyección. 
h). Cicatrización. 

a) Uniones con resina epoxy. 

Después de agrandar la parte exterior de la fisura (6 6 7 mm por 12 cm de longitud). La resina 
se inyecta por orificios de 16 mm de diámetro, espaciados de 15 a 30 cm. La inyección se 
efectúa por las cabezas de válvulas del circuito a excepción de aquellas por la que se verifica la 
inyección. 

b) Vaciado y sellado • 

La operación de vaciado consiste en seguir el trazado de la fisura con una sierra adecuada 
para concreto, abriendo la fisura en una anchura suficiente para que el material de sellado 
pueda penetrar. En superficie, la anchura mlnlma debe ser de 6 mm, pues es dificil tratar juntas 
más estrechas. Deberá limpiarse con agua las superficies de la junta vaciada, dejándola libre 
de toda grasa , aceite o todo cuerpo extrano. Después de estar seca, se procede al sellado. 

Fisura 

~ 
Junta sellada 

-t 
a) Fisura b)Vaclado c) Sellado 

Figura 3.49 Vaciado y sellado 
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c) Grapado 

Se trata de devolver a una sección de concreto su resistencia a tracción a través de grapas. Las 
grapas deben recubrirse con mortero sin retracción o expansivo de manera que no haya ningún 
juego, y los movimientos de la fisura pongan en tensión tanto a los elementos antiguos como a los 
nuevos. 

Figura 3.50 Grapado 

d) Aplicación de esfuerzos externos. 

La fisuras en el concreto se deben a tensiones de tracción; cesa si estas tensiones desaparecen. Las 
fisuras pueden también cerrarse creando un esfuerzo de compresión superior al de tracción, lo que 
permite conseguir una compresión residual. 

e) Recubrimiento. 

Esta técnica se parece a la del vaciado y sellado, pero tiene un campo de aplicación més extenso, ya 
que se aplica a fisuras estables y activas. 

f) Revestimiento 

Además de aplicarse para la reparación de concretos disgregados y desagregados, el revestimiento 
es utilizado en la reparación de fisuras y es conveniente cuando se tienen varias de ellas. 

Para fisuras activas: La presencia o el desarrollo de una fisura significa que ha habido un 
alargamiento en la superficie del concreto. Un método efectivo consiste en utilizar una membrana de 
fieltro de dos o tres hojas, recubierta con una gruesa capa de alquitrén, asl como entre hojas. Si las 
fisuras están sometidas a movimientos longttudinales paralelos a su eje, el revestimiento se ondula o 
se desgarra, por lo que se recomienda una preparacíón muy cuidada de estas juntas. Son quizá 
preferibles las juntas recubiertas. 
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Para fisuras estabilizadas. En este caso se puede utilizar cualquier tipo de revestimiento, a condición 
de que resista la circulación a la que, eventualmente, pueda estar sometido, que adhiera bien y que 
sea bastante espeso. Cada vez se utilizan més las resinas epoxy. 

g) Inyección 

La inyección de fisuras con lechadas hidréulicas puede hacerse del mismo modo que la inyección de 
resina. Es parecido a otros métodos de inyección, y consiste en limpiar el concreto a lo largo de la 
fisura, obturar la fisura entre los orificios de inyección con lechada, enviar agua a presión en la lisura 
entre los orificios de inyección con lechada, enviar agua a presión en la lisura para limpiarla y 
comprobar su estanqueidad, y por último inyectar. El producto a inyectar es cemento Pórtland de alta 
resistencia inicial. 

Figura 3.51 Inyección de fisuras con lechadas hidréulicas 

h) Cicatrización 

El concreto tiene la facuttad de reparar sus fisuras por si mismo. La cicatrización se debe a la 
carbonatación del óxido e hidróxido de calcio del cemento por et gas carbónico contenido en el agua 
y aire. De esto el carbonato de calcio y el hidróxido de calcio formando cristales que se acumulan y 
desarrollan a lo largo de la lisura. Si la lisura es activa, la cicatrización no tiene lugar. La cicatrización 
es un método que se aplica, en obras situadas en medio húmedo. 

3.5.2 Protección externa al concreto. 

Otra medida preventiva contra los efectos degradantes de la intemperie es proteger las superficies 
expuestas de los elementos de concreto reforzado. La aplicación externa de sustancias al fonnar una 
barrera, evitan el contacto entre el concreto y los agentes de deterioro presentes en el medio externo 
(agua y sales disueltas, oxigeno, dióxido de carbono, etc.) o bien inhiben la penetración de estos 
lfquidos y gases al recubrir, para proteger, las superficies expuestas. 

Dar protección externa al concreto es una préctica sencilla y económica y puede hacerse mediante el 
empleo de cuatro diferentes clases de materiales o substancias de aplicación externa: 
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1. Morteros o lechadas a base de cemento portland y resinas sintéticas (emulsiones de látex) o 
Impermeabilizante de tipo cementoso. 

2. Telas y láminas preformadas de materiales plásticos y elásticos. 

3. Pinturas a base de resinas acrllicas o recubrimientos de tipo acrllico - elastomérico o pinturas y 
recubrimientos epóxicos. 

4. Substancias qulmicas liquidas que actúan por impregnación superficial del concreto, como las 
resinas de silicón en medio hidrocarburo o acuoso. 

5. lmpenmeabilizante de tipo asfáltico base solvente o base agua. 

3.5.3 Medidas preventivas para proteger el acero de refuerzo. 

Mediante aditivos lnhlbldorea de la corrosión. 

A lo largo de la exposición de los agentes y factores de deterioro se ha hecho énfasis en la importancia 
de reducir la permeabilidad del concreto, de un buen curado y del ejercicio de prácticas constructivas 
correctas. Poner atención en todas estas conduce directamente a brindar una protección más 
duradera al acero de refuerzo, el otro material constitutivo del concreto reforzado. 

Sin embargo, se pueden tomar medidas preventivas para lograr más protección al acero de refuerzo, 
una de éstas es el empleo de aditivos inhibidores de la corrosión, incorporándolos previamente al 
concreto. 

En el grupo de los aditivos que inhiben la corrosión hay dos clases: los orgánicos y los inorgánicos. Los 
primeros corresponden a sales inorgánicas, usadas a lo largo de más de tres décadas; y los orgánicos, 
compuestos de lonmulación y uso más recientes. 

Se pueden mencionar al menos tres tipos de aditivos inorgánicos inhibidores de la corrosión: los 
anódicos, los catódicos y los mixtos. 

La acción de los anódicos se basa en que, por decirlo asl, "compiten" con los iones de cloro (CI-) para 
reaccionar con los iones férricos (Fe++) que se liberan en el ánodo, bloqueando el efecto danlno de los 
primeros. 

Los catódicos son substancias alcalinas, que "absorben" electrones por lo cual tienden a desempenar 
la función del cátodo, inhibiendo la fonmación de celdas de corrosión. 

Los aditivos mixtos son combinaciones de ambos tipos de substancias, pero su forma de actuar 
resulta un tanto ambigua. 

Por lo que respecta a los aditivos inorgánicos, el más conocido y empleado es el nitrito de calcio. Su 
eficacia como inhibidor de la corrosión del acero de refuerzo ha sido comprobada. Sin embargo, su 
dosificación requiere tener en cuenta el contenido de cloruro en el medio externo. 

Por otro lado, dentro de los aditivos de naturaleza orgánica para inhibir la corrosión se dispone de un 
producto. Este material se ha definido como "un aditivo base-agua, consistente en aminas y esteres". 
La expectativa que se tiene de éste es que brinde mejores resultados que los obtenidos con el nitrito 
de calcio. 
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Los aditivos antes cHados se han empleado para inhibir la corrosión del acero de refuerzo, sin 
embargo el empleo de adHivos para reducir la permeabilidad como la microslllca, la ceniza volante, las 
emulsiones de látex y otros, reducen en general la porosidad del concreto y permiten mantener un 
ambienle alcalino de su Interior y conservan, no sólo, la integridad del concreto sino también la 
inlegridad del acero de refuerzo. Estos materiales son por tanto aditivos que reducen la corrosión de 
manera indirecta 

Mediante protección directa al acero de refuerzo. 

En las eslructuras por construir, una opción para proteger al acero de refuerzo contra la corrosión 
consiste en dar protección directa a las varillas. Para tal propósito hay dos métodos conceptualmente 
distintos: 

1. Recubrir las varillas con revestimientos anticorrosivos. 

2. lmplemenlar la protección catódica. 

Este último también es utilizado para la protección de estructuras ya construidas. 

Revestimientos anticorrosivos. 

Los revestimientos anticorrosivos que suelen aplicarse al acero de refuerzo pueden ser metálicos o no 
metálicos. Entre los metálicos, el más usual es el de zinc que se aplica a las varillas de acero por el 
procedimiento electrollllco de galvanoplastia. De los revestimientos no metálicos, el que más se 
emplea para recubrir las barras es el uso de resinas epoxy, las cuales se aplican por fusión 
electrostática con el fin de obtener superficies que no resulten demasiado lisas y permitan lograr una 
adecuada adherencia con el concreto. Ambos tipos de revestimiento se realizan mediante tratamientos 
industriales que deben ser aplicados en plantas especializadas; de modo que las piezas de acero ya 
tratadas en planta requieren ser transportadas a las obras para su habilitación y colocación en los 
elementos estructurales. Debido a lo anterior, es frecuente que el revestimiento sufra algún deterioro 
durante dichas operaciones. 

Los dos tipos de revestimiento proporcionan una buena protección a las varillas contra la corrosión, 
siempre y cuando no presenten dallo previo en su integridad. De no ser asl, las zonas de deterioro del 
revestimiento constHuyen puntos especialmente propicios para el comienzo de la corrosión, por ello, 
deben ser cuidadosamente restaurados en obrs antes de la colocación del concreto; con el empleo de 
maleriales, técnicas y personal idóneos, conforme a las recomendaciones que al respecto haga el 
proveedor del revestimiento. 

Asimismo, para prevenir la formación de macro celdas de corrosión por diferencia de potencial entre 
barras tratadas y no traladas, es recomendable aplicar el revestimiento anticorrosivo a todo el acero de 
refuerzo de una misma estructura, no obstante haya partes, de la misma estructura, en donde 
aparentemente no sea necesario. 

Protección catódica. 

La protección catódica del acero de refuerzo consiste en fonmar celdas electrolltlcas especificas en la 
estructura, donde las varillas de refuerzo desempellen la función de cátodo; el elemento que no sufre 
corrosión. Para ello es necesario instalar en la estructura electrodos "postizos" que funcionen como 
ánodo. En estructuras por construir, estos ánodos suelen dejarse colocados en elementos o puntos de 
la estructura previamente seleccionados, en tanto que en estructuras ya construidas deben colocarse 
en lugares del edificio cuya accesibilidad lo permita. 
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Existen dos sistemas básicos de protección catódica. En uno de ellos, que corresponde al 
procedimiento original, el flujo de electrones entre el ánodo y el cátodo se establece por la diferencia 
de potencial entre ambos electrodos, como ocurre en la celda galvánica, de modo que el ánodo 
(denominado galvánico o de sacrificio) se corroen con relativa rapidez y requiere su reposición 
periódica. En el otro sistema, conocido como de corriente aplicada, se hace circular una corriente 
directa entre los electrodos, conectándolos a una fuente que suministre esta forma de corriente 
eléctrica. En este sistema el ánodo suele estar constituido por materiales de gran duración como el 
fierro colado con alto contenido de silicio y el grafito, e incluso por metales que no se corroen como el 
titanio y el platino. 

La protección catódica ha demostrado ser un procedimiento muy eficaz para inhibir la corrosión del 
acero de refuerzo, con particular utilidad para detener el avance de la corrosión de estructuras ya 
construidas. Sin embargo es necesario tomar en cuenta que su implementación (proyecto e 
instalación, e Incluso mantenimiento) debe hacerse en función de las condiciones especificas de cada 
estructura en particular, por lo que requiere el concurso de profesionales y empresas especializadas 
en la materia. 

3.6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

El trabajo correctivo por deterioro será tan fácil y económico como tan oportuna sea la detección de la 
causa y de lo insignificante que sea la zona deteriorada. Asimismo, el trabajo de reparación será más 
grande y más costoso si la estructura acusa deterioro grave en muchos elementos y resultado de 
haber ignorado por mucho tiempo la integridad de la edificación. 

Por otro lado, el trabajo de dar mantenimiento correctivo a una estructura deteriorada por algún agente 
o factor, es un trabajo que requiere de un proceso de inspección física del edificio, de una serie de 
pruebas o ensayos tendientes a determinar el grado de contaminación del concreto y acero de refuerzo 
y del establecimiento de una metodologla general y particular de análisis y solución de problemas de 
deterioro. 

En esta parte se ofrecen generalidades acerca de las etapas de metodologla, inspección y pruebas. 
Para ello, se muestran las siguientes figuras: la figura 3.52 indica una metodologla general de análisis 
y solución, la figura 3.53 las etapas necesarias para la inspección de una estructura de concreto 
reforzado que muestra deterioro y la tabla 3.10 senala los ensayos más comunes en la evaluación de 
estructuras con problemas de corrosión del acero de refuerzo. En la siguiente sección se hace la 
descripción de una técnica de ataque para reparar zonas de concreto con evidencia de corrosión. 

Por último, en la sección 3.7. se abordan casos especlficos de elementos estructurales de concreto 
reforzado, en donde se han identificado las causas de deterioro. 
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Figura 3.52 Metodologla general. 
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Figura 3.53 Etapas de inspección. 
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EnHyo CAPACIDAD DE APLICACION VENTAJAS LIMITACIONES DETECCION 

Permite Interpretación 

preseleccionar áreas compleja de los 
resultados Medición de Cualitativa Problemas por con potencialidad Disponibilidad de resistividad presencia del CI corrosiva equipo de medida 

Medida rápida Concreto 
Carbonatado 

Permite pre Interpretación Medición de Cualquier seleccionar áreas con 
potenciales Cualitativa estructura potencialidad compleja de los 

corrosiva resultados 

Medida rápida Interpretación 

Medición de 
Permite, una vez Disponibilidad del 

velocidad de Cuantitativa Cualquier conocido el tipo de equipo adecuado 

corrosión 
estructura corrosión, evaluar la que permite 

pérdida de sección compensación del 
del acero de refuerzo LIR 

En conjunto con 

Medición de volumen de vaclos o 
relación resistencia a la Cuantitativa Cualquier agua/cemento o Ensayo destructivo compresión y estructura contenido de volumen de vaclos cemento, evalúa la 
calidad del concreto. 

Prueba sencilla que 

Definición de Estructura con permite identificar 

profundidad de Cuantitativa calidad del fácilmente este Ensayo destructivo concreto de baja fenómeno y el tiempo carbonataclón amala para alcanzar el 
acero de refuerzo. 

Permite determinar la Ensayo destructivo calidad del concreto y 
Cuantitativa Cualquier el tiempo para que se Interpretación 

estructura presente la corrosión compleja apoyo 

del refuerzo. estadlstico 

Tabla 3.10 Ensayos para evaluar la corrosión del acero de refuerzo . 
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3.6.1 Una técnica para el ataque de zonas dañadas por corrosión. 

Muchos anos de protección contra el deterioro pueden sumarse al concreto reforzado si los 
constructores simplemente siguen las prácticas estándar para producir y manejar concretos de baja 
permeabilidad y conocer y dominar prácticas constructivas apropiadas, correctas. 

Además, la reparación de zonas deterioradas exige paciencia, conocimiento de los productos a usar y 
saber la manera de cómo hacer los detalles. A continuación se describe una manera práctica de llevar 
a cabo detalles de reparación, una técnica 

Para reparar una zona dallada por corrosión del acero de refuerzo se debe practicar una caja, con 
cortes a 90º, que expongan el acero corroldo, como se muestra en la figura. Los primeros 2 cm de 
profundidad sobre el perlmetro de la caja se cortan usando disco. El concreto se puede retirar 
mediante cincel y martillo, un martillo neumático o eléctrico, o chorro de agua a presión (140 a 280 
Mpa) 

SI 189 barrea aln conael6n -
:lllil!IÍlr'=:;...7'«--- :=:-n yct!on· :=-..:.por,:: 

edhefencl• de la bana con el .concrwto••-111...... · 

Figura 3.54 Preparación del concreto en una zona afectada por corrosión 

Si al descubrir el acero, se observan barras corroldas en contacto con sanas, se deberán descubrir 
completamente dejando, cuando menos, 2 cm libres debajo de ellas. Lo anterior obedece a que 
durante los trabajos de demolición del concreto se pudo haber deteriorado la adherencia del refuerzo 
sano con el concreto circundante. La colocación de concreto nuevo para rellenar la caja, de modo 
que cubra al acero corroldo y al sano, pretende restituir la adherencia. 

Posteriormente, se limpian las superficies del acero y del concreto. Las barras de acero se pueden 
limpiar usando un escarificador de agujas, con agua a alta presión (210 a 700 lcg/cm2, ó 21 a 70 
Mpa), con chorro abrasivo de arena (sandblasteado), o con carda de metal. En cualquier caso, se 
debe asegurar la limpieza del perlmetro completo de la barra; es frecuente que la limpieza sea 
imperfecta por una incorrecta aplicación de las técnicas de limpieza, ver figura siguiente. 
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Figura 3.55 Limpieza del acero de refuerzo (modificada de Emmons, 1993) 

Se debe prestar atención a limpiar la superficie de concreto de la caja de modo de retirar polvo, 
pedazos sueltos y cualquier otro material que reduzca la adherencia entre el concreto y el material de 
reparación. SI las barras han perdido más de un 25% de su sección transversal, será necesario 
reemplazarlas o bien colocar barras supletorias ancladas adecuadamente. 
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3.7. CASOS ESPECIFICOS. 

Los siguientes dos casos Indican únicamente generalidades de estructuras de concreto con deterioro, 
no aborda los aspectos de su reparación. Ilustra tan sólo lo grave de ignorar o restarle importancia a 
los aspectos de la durabilidad durante el disel\o y construcción de estructuras y evidencia, también, la 
falta de la evaluación de las condiciones de exposición y su integración al disel\o estructural. 

Primer caso: 

1.- Características generales de la construcción. 

Construcción 
Destino 
Arquitectura 
Estructuración 

Calidad del concreto 
Calidad del acero 
Clima 
Ambiento de exposición 
Distancia al mar 
Temperatura promedio 
Humedad relativa 
Medio de contacto 
Ataque qulmico 

Riesgo de corrosión 
Medidas preventivas 

Edificio de cinco niveles 
Uso habitacional 
Una fachada de la construcción ubicada hacia la playa 
Estructura a base de marcos de concreto formados por columnas, 
trabes y losas; cimentación a base de concreto reforzado 
f 'e= 250 kg I cm2 

Fy = 4200 kg I cm2 

Tropical húmedo 
Marina 
A menos de 50 metros de la playa 
Superior a los 30 ºC 
60 a 80 % 
Suelo rico en sales (CI y S04) 

Débil a moderado. Elevado contenido de sales producto de la 
evaporación del agua marina y transportadas por el viento. 
Moderado a elevado 
Superficie de concreto recubiertos con pintura vinllica 

2.- Descripción del deterioro. 

La detección del deterioro se registró a los cinco anos a partir de la terminación de la construcción, 
haciéndose la evaluación del deterioro a los diez anos. 

La ubicación de deterioro se localizó principalmente en columnas y balcones orientados hacia la playa. 
En los elementos interiores de concreto se apreció degradación. 

El deterioro se caracterizó por agrietamiento y desprendimiento superficial del concreto y corrosión 
generalizada del acero de refuerzo; en algunas zonas de las columnas, se apreció una total 
desintegración de los estribos. 

La mayoría de los desprendimientos se presentaron en la cara inferior de balcones y el acero de 
refuerzo presenta corrosión general en la superficie. estimándose una perdida de sección de un 100 
% respecto a la original. 

La ubicación de las fisuras, en el concreto, fue superficial y en la misma posición que el acero de 
refuerzo longitudinal y transversal; mostrando continuidad. La profundidad de las grietas fue del orden 
de la mitad del diámetro del acero de refuerzo. El ancho de las fisuras fue del orden de los 5 mm, y no 
se observó relleno alguno en ninguna de ellas, como una medida preventiva o correctiva. 

-192-



3.- Resultados de análisis del concreto de los elementos deteriorados. 

En el concreto se detectó segregación. sangrado. formaciones de tipo panel de abeja. elevado 
contenido de aire (más del 10 %), alta permeabilidad. elevado coeficiente de difusión de cloruros, 
diferencias importantes en la calidad del concreto, aún en un mismo elemento estructural, inadecuada 
elección del tamano máximo del agregado grueso y resistencia máxima a la compresión de 400 kg I 
cm'. 

Además, recubrimiento variable y escaso, sobretodo en los elementos más deteriorados, que 
corresponden a las condiciones más desfavorables. Detección de un contenido de cloruros de 3 kg 
/m3 de concreto y en zonas del acero de refuerzo de 9 kg I m3

; contenidos muy por encima del limite 
para la ocurrencia de la corrosión, que es de 0.8 kg / m3

• 

4.- Consecuencias. 

El deterioro de la estructura de concreto tuvo necesidad de una reparación mayor, tan solo a 10 anos 
de su terminación, para asegurar un adecuado funcionamiento y restablecer su seguridad estructural. 

Segundo caso. 

1. Caracterlsticas generales de la construcción. 

Construcción 
Estructuración 

Calidad del concreto 
Calidad del acero 
Clima 
Ambiente de exposición 
Temperatura promedio 
Humedad relativa 
Medio de contacto 
Ataque qulmico 

Riesgo de corrosión 
Deterioro 

Medidas correctivas 

Puente carretero de más de 3 km. De longitud. 
Estructura de concreto pretensado y cimentación a base de pilas de 
concreto reforzado, permanentemente sumergidas en agua de mar, con 
elementos de cimentación ubicados en la zona de oscilación del nivel del 
mar (splah) y otros más por encima del nivel del mar. 
f'c= 300 kg/cm2 

Fy = 9000 y 4200 kg I cm2 

Tropical húmedo 
Marina 
Superior a los 30°C 
60a80% 
Suelo rico en sales (CI y S04) 

Moderado a fuerte. Elevado contenido de sales producto de la 
evaporación del agua marina y transportadas por et viento. 
Elevado e Intenso 
Acelerado, con una reparación mayor en sus primeros cinco ailos de 
servicio. 
Superficie de las pilas de concreto recubiertas con mortero y un 
encamisado a base de fibra de vidrio. 
En varias secciones del puente se ha incrementado el número de pilas 
para asegurar su funcionamiento estructural. 

2. Descripción del deterioro. 

La construcción muestra deterioro acelerado en una parte de ella; en un grupo de pilas que fueron 
realizadas por un constructor diferente al que erigió el resto del puente. 
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La identificación y el registro de dai'\os se tomaron del segundo año de construcción; la evaluación de 
danos se hizo a los 1 O anos de operación. La ubicación del deterioro se dio principalmente en las 
pilas de cimentación, en la zona de splash y en la sección de pila ubicada por encima del nivel del 
mar. 

El deterioro se caracteriza por fracturamiento, expansión de los elementos. desprendimiento 
superficial de concreto y corrosión generalizada del acero de refuerzo, con una fuerte perdida de su 
sección transversal 

La ubicación de las fisuras esta claramente asociada a la posición del refuerzo de acero. Las fisuras 
presentan continuidad, longitudinal igual al acero de refuerzo y ancho de hasta 1 O mm y sin rastros de 
rellenos. 

La mayorla de los desprendimientos se dan en la zona de mareas, en donde algunos de los 
desprendimientos han llegado a una profundidad de hasta varios centlmetros de la parte trasera del 
acero de refuerzo. En una cantidad importante de pilas. la protección del acero de refuerzo ha 
desaparecido o no funciona adecuadamente. 

El acero presenta productos de corrosión en toda la superficie expuesta y se estima que ha 
disminuido en promedio menos de 15 % de su sección original. 

En las zonas reparadas se observan daños en la franja de splash con pérdida de la camisa de fibra, el 
mortero y en el concreto. Muchas de las pilas presentan abolsamiento y han deformado o roto la 
camisa de libra de vidrio. 

3. Resultados de análisis del concreto de los elementos deteriorados. 

En el concreto, en forma superficial sólo se observan algunos defectos tales como oquedades y 
segregación del agregado. El recubrimiento del acero de refuerzo es sumamente escaso para una 
condición de servicio tan severa; en algunos puntos se registro recubrimientos menores a 25 mm. 

4. Consecuencias. 

Necesidad de una reparación mayor a cinco años de construido el puente, para asegurar el adecuado 
funcionamiento y seguridad de la estructura. El costo del proyecto, incrementado en un porcentaje 
importante. derivado de los altos costos de mantenimiento y reparación. La efectividad de la 
reparación puede ser severamente cuestionada. ya que a cinco anos de su ejecución el dallo no solo 
no se ha detenido. sino que ha continuado y deteriorado, incluso a la misma reparación. 

Tercer caso 

Ataque químico por sulfatos en una cimentación a base de zapata corrida con contratrabe. 

Descripción de los dai'los. 

En la figura 3.56 se aprecia las zapatas de cimentación de un edificio que ha sufrido el ataque por 
sulfatos. Dichas cimentaciones estaban enterradas en un suelo que posee un elevado contenido en 
sulfatos y agua proveniente de las fugas de la red de drenaje. 
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Figura 3 56 Zapatas de c1mentac1ón de un ed1f1c10 que ha sufrido el ataque por sulfatos 

El ataque de los sulfatos sobre el concreto se caracteriza por la reacción química del ion sulfato, como 
sustancia agresiva. con el componente aluminato tricálcico del cemento portland endurecido o de otros 
cementos que contengan clinker de portland. Se origina asl el sulfoaluminato tricálcico hidratado, 
conocido como ·sal de Candlot" y denominado cientlficamente como "estringita", que es expansiva. 

En el caso de estas zapatas la alteración del concreto se produjo en un espesor de 8 cm. en toda la 
superficie de las mismas, provocando además, la corrosión del acero de refuerzo hasta causar su 
desaparición en algunas zonas. 

Mantenimiento correctivo: 

La reparación de las zapatas se e1ecutó de la siguiente manera: 

a) Se efectuó el vaciado de toda la cámara con la profundidad suficiente para dejar libres a las 
contratrabes del contacto con el terreno. 

b) Limpieza con chorro de arena de la superficie de las vigas, ehminando el concreto deteriorado. 
También para ehminar los restos de óxido del acero de refuerzo y del concreto. 

c Colocación del nuevo acero de refuerzo suplementario a modo de encamisado. 

d) Impregnación de una película de resina epoxy en toda la superficie de las contratrabes y del 
acero de refuerzo existente. 

e) Aumento de la sección de las vigas con concreto de cemento portland con inhib1dores de 
retracción. 

f) La tuberla de drenaje interior fue suprimida por otra de plástico. 
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y su mantenimiento. 
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4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE PROVOCAN EL DETERIORO EN 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO Y SU MANTENIMIENTO. 

4.1 EL ACERO. 

4.1.1 Descripción 

El acero se define como una combinación de hierro y pequenas cantidades de carbono, generalmente 
menos del 1%. También contiene pequel\os porcentajes de algunos otros elementos. Aunque se ha 
fabricado acero desde hace 2000 o 3000 anos, no existió un método de producción económico sino 
hasta la mitad del siglo XIX. 

El primer acero seguramente se obtuvo cuando los otros elementos necesarios para producirlo se 
encontraron presentes por accidente cuando se calentaba el hierro. Con el paso de los anos, el acero 
se fabricó muy probablemente calentando hierro en contacto con el carbón vegetal. La superficie del 
hierro absorbió algo de carbono del carbón vegetal que luego se martillo en el hierro caliente. Al repetir 
este proceso varias veces, se obtuvo una capa exterior endurecida de acero. De esta manera se 
produjeron las famosas espadas de Toledo y Damasco. 

Al primer proceso para producir acero en grandes cantidades se le dio el nombre de Sir Henry 
Bessemer de Inglaterra. Recibió una patente inglesa para su proceso en 1855, pero sus esfuerzos 
para conseguir una patente en los Estados Unidos no tuvieron éxito, ya que se probó que William Kelly 
de Eddyville, Kentucky, habla producido acero mediante el mismo proceso siete anos antes de que 
Bessemer solicitara su patente Inglesa. Kelly recibió la patente, pero se uso el nombre de Bessemer 
para el proceso. 

Kelly y Bessemer se percataron de que un chorro de aire a través del hierro fundido quemaba la mayor 
parte de las impurezas en el metal. Desgraciadamente, el chorro de aire eliminaba algunos elementos 
provechosos como el carbono y el manganeso. Después se aprendió que esos elementos podlan 
restituirse anadiendo hierro especular, que es una aleación de hierro, carbono y manganeso; se 
aprendió ademé& que, con la adición de piedra caliza en el convertidor, podía removerse el fósforo y la 
mayor parte del azufre. 

El convertidor Bessemer se usó en Jos Estados Unidos hasta principios de este siglo, pero desde 
entonces se ha reemplazado con mejores métodos como el proceso de hogar abierto y el del oxigeno 
bésico. 

Gracias al proceso Bessemer, en 1870 ya se podla producir en grandes cantidades acero estructural al 
carbono y por 1890 el acero el principal metal estructural usado en los Estados Unidos. 

El primer uso del metal para una estructura tuvo lugar en Shropshlre, Inglaterra (200 Km. al noreste de 
Londres) en 1779; ahl fue construido con hierro fundido el puente Coalbrookdale en arco de 100 pies 
de claro sobre el rio Sever. Se dice que este puente (aún en pie) fue un punto critico en la historia de 
la Ingeniarla por que cambio el curso de la Revolución Industrial al introducir el hierro como material 
estructural. Supuestamente este hierro era cuatro veces més fuerte que la piedra y treinta veces més 
fuerte que la madera. 

Muchos otros puentes de hierro fundido se construyeron en las décadas siguientes; pero después de 
1840 el hierro dulce més maleable empezó a reemplazar al hierro fundido. El desarrollo del proceso 
Bessemer y avances subsecuentes, como el proceso de hogar abierto, permitió Ja fabricación de acero 
a precios competitivos, Jo que estimuló el lncrelble desarrollo que ha tenido lugar en los últimos 100 
anos del acero estructural. 
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Según la primera teorla clúica sobre la primera producción de hierro en el mundo, hubo una vez un 
gran Incendio forestal en el Monte Ida en la antigua Troya (la actual Turqula) cerca del mar Egeo. El 
terreno supuestamente era muy rico en depós~os ferrosos y el calor del fuego produjo una forma 
primitiva de hierro a la que se le pudieron dar diversas formas, al golpearla. 

Muchos historiadores creen, sin embargo que el hombre aprendió a usar primero el hierro que cayó a 
la tierra en forma de meteoritos. Con frecuencia el hierro de los meteoritos esta combinado con nlquel, 
resultando entonces un metal més duro. Posiblemente los primeros pobladores del planeta forjaron 
este material para convertirlo en armas y herramientas primitivas. 

La posibilidad de ser atacado por la corrosión hace que el acero requiera protección y cierto 
mantenimiento en condiciones ambientales. El costo y los problemas que se originan por este aspecto 
son suficientemente importantes para que inclinen la balanza hacia el uso de concreto reforzado en 
algunas estructuras que deben quedar expuestas a la intemperie, como puentes y ciertas obras 
marltimas, aunque en acero podrla lograrse una estructura más ligera y de menor costo inicial. 

Estructura del acero. Las propiedades flsicas de los aceros y su comportamiento a distintas 
temperaturas dependen sobre todo de la cantidad de carbono y de su distribución en el hierro. Antes 
del tratamiento térmico, la mayor parte de los aceros son una mezcla de tres sustancias: ferrita, perlita 
y cementita. La ferrita, blanda y dúctil, es hierro con pequenas cantidades ck1 carbono y otros 
elementos en disolución. La cemenlita, un compuesto de hierro con el 7% de carbono 
aproximadamente, es de gran dureza y muy quebradiza. La perlM es una profunda mezcla de ferrita y 
cemenlM, con una composición especlflCél y una estructura caracterlstica, y sus propiedades flsicas 
son intermedias entre las de sus dos componentes. La resistencia y dureza de un acero que no ha sido 
tratado térmicamente depende de las proporciones de estos tres ingredientes. Cuanto mayor es el 
contenido en carbono de un acero, menor es la cantidad de fe~ y mayor la de perlita: cuando el 
acero tiene un 0,8% de carbono, está por completo compuesto de perlita. El acero con cantidades de 
carbono aún mayores, es una mezcla de perlita y cementita. Al elevarse la temperatura del acero, la 
ferrita y la perlita se transforman en una forma alotrópica de aleación de hierro y carbono conocida 
como austenita, que tiene la propiedad de disolver todo el carbono Ubre presente en el metal. Si el 
acero se enfrla despacio, la austenita vuelve a convertirse en ferrita y perlita, pero si el enfriamiento es 
repentino la austenita se convierte en martensita, una modif1Cación alotrópica de gran dureza similar a 
la ferrita pero con carbono en solución sólida. 

4.1.2 Propiedades. 

El acero es uno de los materiales estructurales más importantes. Entre sus propiedades de particular 
importancia en los usos estructurales están, la alta resistencia, comparada con cualquier otro material 
disponible. La supuesta perfección de este metal, tal vez el más versátil de lodos los materiales 
estructurales, parece más razonable cuando se considera su gran resistencia, poco peso, facilidad de 
fabricación y otras propiedades convenientes como lo son: 

Alta resistencia. 

La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el peso de las estructuras; esto 
es de gran importancia en puentes de grandes claros. en edificios altos y en estructuras con malas 
condiciones en la cimentación. El proceso básico para endurecer el acero mediante tratamiento 
térmico consiste en calentar el metal hasta una temperatura a la que se fonma austen~. generalmente 
entre los 750 y 850 "C, y después enfriarlo con rapidez sumergiéndolo en agua o aceite. Estos 
tratamientos de endurecimiento, que forman martens~. crean grandes tensiones internas en el metal, 
que se eliminan mediante el temple o el recocido. que consiste en volver a calentar el acero hasta una 
temperatura menor. El temple reduce la dureza y resistencia y aumenta la ductilidad y la tenacidad. El 
objetivo fundamental del proceso de tratamiento térmico es controlar la cantidad, tamano, forma y 
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distribución de las partlculas de cemenlita contenidas en la ferrita, que a su vez determinan las 
propiedades flsicas del acero. 

De los materiales comúnmente usados para fines estructurales, el acero es el que tiene mejores 
propiedades de resistencia, rigidez y ductilidad. Su eficiencia estructural es ademés alta debido a que 
puede fabricarse en secciones con la forma más adecuada para resistir la flexión, compresión u otro 
tipo de solicitación. Las resistencias en compresión y tensión son prácticamente idénticas y pueden 
hacerse variar dentro de un intervalo bastante amplio modificando la composición qulmica o mediante 
trabajo en frlo. Hay que tomar en cuenta que a medida que se incrementa la resistencia del acero se 
reduce su ductilidad y que al aumentar la resistencia no varia el módulo de elasticidad, por lo que se 
vuelven más crlticos los problemas de pandeo local de las secciones y global de los elementos. Por 
ello, en las estructuras normales la resistencia de los aceros no excede de 2500 kg/cm'. mientras que 
para refuerzo de concreto, donde no existen problemas de pandeo, se emplean con frecuencia aceros 
de 6000 kg/cm2 y para preesfuerzo hasta de 20000 kg/cm2

. La continuidad entre los distintos 
componentes de la estructura no es tan fácil de lograr como en el concreto reforzado, y el disel\o de 
las juntas, soldadas o atornilladas en la actualidad, requiere de especial cuidado para que sean 
capaces de transmitir las solicitaciones que implica su funcionamiento estructural. 

Por ser un material de producción industrializada y controlada, las propiedades estructurales del acero 
tienen generalmente poca variabilidad. Coeficientes de variación del orden de 1 O por ciento son ti picos 
para la resistencia y las otras propiedades. Otra ventaja del acero es que su comportamiento es 
perfectamente lineal y elástico hasta la fluencia, lo que hace más fácilmente predecible la respuesta de 
las estructuras de este material. la ana ductilidad del material penmite redistribuir concentraciones de 
esfuerzos. Las extraordinarias cualidades estructurales del acero, y especialmente su alta resistencia 
en tensión, han sido aprovechadas estructuralmente en una gran variedad de elementos y materiales 
compuestos, primero entre ellos el concreto reforzado y el presforzado; además en combinación con 
madera, plásticos, mamposterla y otros. 

Uniformidad. 

las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo como es el caso de las 
estructuras de concreto reforzado. 

Elasticidad. 

El acero se acerca más en su comportamiento a al hipótesis de disello que la mayorla de los 
materiales, gracias a que sigue la ley de Hooke hasta esfuerzos bastantes altos. Los momentos de 
Inercia de una estructura de acero pueden calcularse exactamente. en tanto que los valores obtenidos 
para una estructura de concreto reforzado son relativamente imprecisos. 

Ductilidad. 

La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar grandes deformaciones sin fallar bajo 
altos esfuerzos de tensión. Cuando se prueba a tensión un acero con bajo contenido de carbono, 
ocurre una reducción considerable de la sección transversal y un gran alargamiento en el punto de 
falla, antes de que se presente la fractura (fig. 4.1). Un material que no tenga ésta propiedad 
probablemente será duro y frágil y se romperá. Al someterlo a un golpe repentino (fig. 4.2). 
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Fig. 4.1 Diagrama esfuerzo-deformación caracteristico de un acero estructural con bajo contenido de 
carbono. 

Fig. 4.2 Diagrama esfuerzo-deformación caracteristico de un acero frágil. 

En miembros estructurales sometidos a cargas normales se desarrollan altas concentraciones de 
esfuerzos en varios puntos. La naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes les permite fluir 
localmente en esos puntos, evitándose asi fallas prematuras. Una ventaja adicional de las estructuras 
dúctiles es que, al sobrecargarlas sus grandes deflexiones ofrecen evidencia visible de la inminencia 
de la falla. 
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Tenacidad. 

Hay también otros métodos de tratamiento térmico para endurecer el acero. En la cementación, las 
supeñicies de las piezas de acero terminadas se endurecen al calentarlas con compuestos de carbono 
o nitrógeno. Estos compuestos reaccionan con el acero y aumentan su contenido de carbono o forman 
nitruros en su capa supeñicial. En la carburización la pieza se calienta cuando se mantiene rodeada de 
carbón vegetal, coque o de gases de carbono como metano o monóxido de carbono. La cianurización 
consiste en endurecer el metal en un bal\o de sales de cianuro fundidas para formar carburos y 
nitruros. La nitrurización se emplea para endurecer aceros de composición especial mediante su 
calentamiento en amoniaco gaseoso para formar nitruros de aleación. 

Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y ductilidad. Un miembro de acero 
cargado hasta que se presentan grandes deformaciones será aún capaz de resistir grandes fuerzas. 
Esta es una caracteristica muy importante porque implica que los miembros de acero pueden 
someterse a grandes deformaciones durante su fabricación y montaje, sin fracturarse, siendo posibles 
doblarlos, martillarlos, cortarlos y taladrarlos sin dallo aparente. La propiedad de un material para 
absorber energía en grandes cantidades se denomina tenacidad. 

4.1.3 Tipos de acero. 

Los diferentes tipos de acero se agrupan en cinco clases principales: 

Aceros al carbono: 

Más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono. Estos aceros contienen diversas cantidades 
de carbono y menos del 1,65% de manganeso, el 0,60% de silicio y el 0,60% de cobre. Entre los 
productos fabricados con aceros al carbono figuran máquinas, carrocerlas de automóvil, la mayor 
parte de las estructuras de construcción de acero, cascos de buques, bastidores metálicos y horquillas 
o pasadores para el pelo. 

• En función del % de carbono se dividen en: 

Hipoeutectoldes 
C>0,89% 

Aceros aleados. 

Eutectoides 
C=0,89% 

Hipereutectoides 
C<0,89% 

Estos aceros contienen una proporción determinada de vanadio, molibdeno y otros elementos, además 
de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono normales. Estos 
aceros se emplean, por ejemplo, para fabricar engranajes y ejes de motores, patines o cuchillos de 
corte. 

Aceros de baja aleación ultra resistentes. 

Esta familia es la más reciente de las cinco grandes clases de acero. Los aceros de baja aleación son 
más baratos que los aceros aleados convencionales ya que contienen cantidades menores de los 
costosos elementos de aleación. Sin embargo, reciben un tratamiento especial que les da una 
resistencia mucho mayor que la del acero al carbono. Por ejemplo, los vagones de mercanclas 
fabricados con aceros de baja aleación pueden transportar cargas más grandes porque sus paredes 
son más delgadas que lo que serla necesario en caso de emplear acero al carbono. Además, como los 
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vagones de acero de baja aleación pesan menos, las cargas pueden ser más pesadas. En la 
actualidad se construyen muchos edificios con estructuras de aceros de baja aleación. Las vigas 
pueden ser más delgadas sin disminuir su resistencia, logrando un mayor espacio interior en los 
edificios. 

Aceros inoxidables. 

Los aceros inoxidables contienen cromo, nlquel y otros elementos de aleación, que los mantienen 
brillantes y resistentes a la herrumbre y oxidación a pesar de la acción de la humedad o de ácidos y 
gases corrosivos. Algunos aceros inoxidables son muy duros; otros son muy resistentes y mantienen 
esa resistencia durante largos periodos a temperaturas extremas. Debido a sus superficies brillantes, 
en arquitectura se emplean muchas veces con fines decorativos. El acero inoxidable se utiliza para las 
tuberlas y tanques de refinerlas de petróleo o plantas qulmicas, para los fuselajes de los aviones o 
para cápsulas espaciales. También se usa para fabricar instrumentos y equipos quirúrgicos, o para 
fijar o sustituir huesos rotos. ya que resiste a la acción de los fluidos corporales. En cocinas y zonas de 
preparación de alimentos los utensilios son a menudo de acero inoxidable, ya que no oscurece los 
alimentos y pueden limpiarse con facilidad. 

Aceros de herramientas. 

Estos aceros se utilizan para fabricar muchos tipos de herramientas y cabezales de corte y modelado 
de máquinas empleadas en diversas operaciones de fabricación. Contienen volframio, molibdeno y 
otros elementos de aleación, que les proporcionan mayor resistencia, dureza y durabilidad. 

Tipos de aceros y su resistencia 

La tabla 4.1, muestra los tipos de acero de acuerdo a ciertas normas, y esfuerzos de fluencia. 

TIPO DE ACERO NORMA NORMA 
FY(KGICM') NOM ASTii 

Al carbono B-234 A-36 2,530 
B-99 A529 2950 

Alta resistencia-baja B-284 A-441 2,810 
aleación 2,950 

3,235 
3 515 

Resistencia a la B-282 A-242 2,950 
corrosión-alta 3,235 
resistencia-baja 3,515 
aleación 

TABLA 4.1 los tipos de acero de acuerdo a ciertas normas, y esfuerzos de fluencia 

El acero más utilizado en México es el B-284 ya que es el único con el que se fabrican todos los tipos 
de perfiles, placas y barras. Cualquier otro tipo de acero tiene que ser bajo pedido especial, y se tiene 
que utilizar una cantidad importante de éste, debido al !amano de los hornos en los que es fundido el 
acero, lo cual elevarla mucho su costo. 
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Debido a las caracterlsticas de alta resistencia, el acero se utiliza como estructura en edificaciones con 
condiciones severas de carga y forma, grandes alturas, grandes claros. Pocos puntos de apoyo, 
voladizos y dificultades de ejecución. 

Las estructuras de acero presentan las siguientes caracteristicas, tabla 4.2: 

Veni.Ja• Dnventaja 

Alta resistencia Frágiles 

Alta rigidez Juntas 

Alta ductilidad Corrosión 

Relación: Forma Resistencia Poca resistencia al fuego 

Muy bajo coeficiente de Alto costo Inicial variabilidad de su resistencia 

Mano de obra especializada 

Mantenimiento continuo 

TABLA 4.2 Ventajas y desventajas de las estructuras de acero 

a) Grandes alturas 

b) Grandes claros 

c) Máximo aprovechamiento del área 

d) Reducido peso de la estructura en relación con su capacidad de carga 

e) Tiempo reducido de ejecución al utilizar elementos prefabricados 

1) Facilidad de montaje 

g) Posibilidad de demostrar la estructura 
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4.1.4 Materiales. 

Producción de arrabio 

Alto horno. Loa material•• bislcoa •mPl•adoa para fabricar arrabio son mln•ral de hl•rro, 
coqu• y caliza. El coque •• quema como combustible para cal•ntar •I horno, y al arder libara 
mon6xldo de carbono, qu• •• combina con loa óxidos d• hi•rro del min•ral y los reduc• a 
hlarro m•tilico. 

Un alto horno tlpico está formado por una cápsula cillndrica de acero forrada con un material no 
metálico y resistente al calor, como asbesto o ladrillos refractarios. El diámetro de la cápsula disminuye 
hacia arriba y hacia abajo, y es máximo en un punto situado aproximadamente a una cuarta parte de 
su altura total. La parte inferior del horno está dotada de varias aberturas tubulares llamadas toberas. 
por donde se fuerza el paso del aire. Cerca del fondo se encuentra un orificio por el que fluye el arrabio 
cuando se sangra (o vacla) el alto horno. Encima de ese orificio, pero debajo de las loberas, hay otro 
agujero para retirar la escoria. La parte superior del horno, cuya altura es de unos 30 m, contiene 
respiraderos para los gases de escape, y un par de tolvas redondas, cerradas por válvulas en forma de 
campana, por las que se introduce la carga en el horno. Los materiales se llevan hasta las tolvas en 
pequel\as vagonetas o cucharas que se suben por un elevador Inclinado situado en el exterior del 
horno. 

Procesos de •cabado: 

Laminado en caliente y colada continua 

Lingote al rojo vivo 

El acero se vende en una gran variedad de formas y tamal\os, como varillas, tubos. ralles (rieles) de 
ferrocarril o perfiles en H o en T. Estas formas se obtienen en las Instalaciones siderúrgicas laminando 
los lingotes calientes o modelándolos de algún otro modo. El acabado del acero mejora también su 
calidad al refinar su estructura cristalina y aumentar su resistencia. 

El método principal de trabajar el acero se conoce como !aminado en caliente. En este proceso, el 
lingote colado se calienta al rojo vivo en un horno denominado foso de termodifusión y a continuación 
se hace pasar entre una serie de rodillos metálicos colocados en pares que lo aplastan hasta darte la 
forma y tamal\o deseados. La distancia entre los rodillos va disminuyendo a medida que se reduce el 
espesor del acero. 

El primer par de rodillos por el que pasa el lingote se conoce como tren de desbaste o de eliminación 
de asperezas. Después del tren de desbaste, el acero pasa a trenes de laminado en bruto y a los 
trenes de acabado que lo reducen a láminas con la sección transversal correcta. Los rodillos para 
producir ralles o rieles de ferrocarril o perfiles en H, en T o en L tienen asirlas para proporcionar la 
forma adecuada. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS 
ESTRUCTURAS DE ACERO. 

4.2.1 Miembros estructurales y conexiones. 

Una estructura reticular convencional está compuesta de miembros unidos entre si por medio de 
conexiones. Un miembro puede ser un perfil laminado estándar o bien estar formado por varios perfiles 
unidos por soldadura, remaches o tornillos. De esta manera sé clasifican los miembros estructurales 
en perfiles laminados y miembros armados (fig. 4.3, tabla 4.3). En México entre los elementos 
laminados se fabrican ángulos de lados iguales (LI), ángulo de lados desiguales (LO), perfil C estándar 
(CE), perfil 1 estándar (IE), perfil 1 rectangular (IR), perfil T rectangular (TR), redondo sólido liso (OS), 
tubo circular (OC), tubo cuadrado o rectangular (OR), perfil C formado en frlo (CF), perfil Z formado en 
frlo(ZF). 

Los miembros pueden transmitir cuatro tipos fundamentales de cargas y se les clasifica dé acuerdo 
con ellas, a) tensores, los cuales transmiten cargas de tensión, b) columnas, que transmiten cargas de 
compresión, c) trabes o vigas, que transmiten cargas transversales, y d) ejes o flechas, que transmiten 
cargas de torsión. 

En la práctica, es raro que un miembro transmita cargas de un solo tipo; aun en caso de que un 
miembro horizontal o diagonal sometido a tensión y conectado por medio de pasadores, éste se ve 
sujeto a una pequel\a flexión, debido a su propio peso. Por consiguiente, la mayorla de los miembros 
transmiten una combinación de flexión, torsión, y tensión o compresión axial. En puentes y edificios es 
muy raro que se disel\e un miembro principalmente por torsión, pero con bastante frecuencia los 
miembros disenados para otros tipos de cargas están también sujetos a torsión. 

Frecuentemente, cuando los miembros están sometidos a la acción de cargas combinadas, una de 
ellas es más importante y gobierna el diseno; por tanto, los elementos estructurales pueden 
clasificarse y estudiarse de acuerdo con sus cargas predominantes. 
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Nombre 0..lgn•c16n UnldMI" 

Ángulos de lados iguales LI !amano y espesor mmxmm 
Angulas de lados desiguales LO tamano y espesor mmxmmxmm 
Perfil e estándar CEdxPeso mmxkg/m 
Perfil 1 estándar IEdxPeso mmxkg/m 
Perfil 1 rectangular IR d x Peso mmxkg/m 
Perfil T rectangular TRd xPeso mmxkg/m 
Perfil 1 soldado IS b,xt./dwldw mmxmm/mmxmm 
Redondo sólido liso oso mm 
Tubo circular OC O xi mmxmm 
Tubo cuadrado o OR tamanos y espesor mmxmmxmm rectanoular 
Perfil e formado en frlo CF dxcal. mmxcal. 
Perfil Z formado en frlo ZF xcal. mmxcal. 

TABLA 4.3, tipos y designación de perfiles. 

4.2.2 Tipos de cargas. 

Cargas a las que están sometidos los diferentes elementos estructurales: 

Tensión. 

Es importante recordar que en el procedimiento para calcular un elemento estructural según las 
Normas técnicas complementarias (NTC), lo que Interesa es que el elemento estructural soporte las 
cargas y/o acciones a que está sometido; por tanto, primero se tienen que determinar dichas acciones 
para posteriormente se proponga una sección determinada y por último se revise si resiste dichas 
acciones, por lo cual el procedimiento para calcular la resistencia de elementos ya existentes y 
elementos nuevos es el mismo. 

Un miembro simple en tensión, es un miembro recto sujeto en sus extremos a dos fuerzas que tratan 
de estirarlo. Es un miembro eficiente y económico, porque utiliza toda el érea del material de manera 
efectiva, trabajando al esfuerzo uniforme máximo permitido por el disellador; por lo común es fácil de 
fabricar, de embarcar y de montar en una estructura. Existe un interés que aumenta cada vez más, por 
el uso de miembros en tensión en el diseno de edificios, tales como colgantes para pisos y cables para 
techos. Pueden desarrollarse asl muchas formas para techos, las cuales cubren grandes éreas sin 
soportes intermedios y presentan a la vez lineas estéticas de agradable apariencia. 

En general, existen cuatro grupos de miembros en tensión: 

a. alambres y cables, 
b. varillas y barras, 
c. perfiles estructurales y placas simples, y 
d. miembros armados. 
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a. Alambres y cables. 

Los cables de alambre con núcleo de fibra se utilizan casi exclusivamente para propósitos de izaje. 
como puede ser el izar pilotes; los cables de alambre con núcleos de !orones o núcleos independientes 
de cable de alambre, se utilizan para lfneas de sustentación o cables de izaje. 

Les prácticas de manufactura para estos cables varlan, dependiendo del uso que se piensa darles. Los 
cables de alambre se emplean para malacates. grúas. contravientos y cables de suspensión de 
puentes. Los cables principales de los puentes colgantes se hacen de alambres paralelos, sin torcer. 
colocados en la obra por medio de dispos~ivos especiales; en ocasiones se usan !orones para puentes 
pequenos. Les ventajas del cable de alambre y de los !orones son su flexibilidad y resistencia. Se 
requieren accesorios especiales para las conexiones de sus extremos. 

Aunque los cables de alambre se usan ocasionalmente para miembros de contraventeo, su aplicación 
es limitada, debido a su incapacidad para soportar fuerzas de compresión, a la necesidad de 
accesorios especiales de conexión y a su alargamiento excesivo cuando se utiliza toda su resistencia. 
En algunas estructuras especiales, tales como torres de acero atirantadas con cables, pueden 
disenarse los alambres y los cables con una tensión Inicial considerable, de modo que la estructura 
tenga un presforzado que aumente su efectividad para resistir las cargas exteriores; los cables 
presforzados pueden soportar compresiones resultantes de las cargas exteriores, siempre que no 
excedan la tensión Inicial. 

b. Varillas y barras. 

A menudo se hacen miembros pequenos a tensión con varillas laminadas en caliente, de sección 
cuadrada o redonda, o bien con barres planas. La resistencia e la tensión de estos miembros depende 
del tipo y grado de acero; el acero estructural al carbono es el material más comúnmente usado para 
ellos. Debido a su esbeltez, su resistencia a la compresión es despreciable. 

Las varillas y las barras se emplean como miembros a tensión en sistemas de contraventeo, tales 
como contraventeos diagonales o contraflambeos, o bien como miembros principales en estructuras 
muy ligeras, como torres de radio. Cuando se usan barras, es recomendable colocarlas con su 
dimensión mayor en el plano vertical, con objeto de reducir su flecha por peso propio. Les conexiones 
soldadas en los extremos de las varillas o barras son relativamente sencillas, ya que no se requiere 
ninguna fabricación especial. También pueden roscarse y atornillarse los extremos de las varillas, 
usando diferentes detalles de conexión. El roscado en los extremos reduce el área neta de la varilla y, 
por lo tanto, su resistencia, pero no afecta apreciablemente la rigidez del miembro; cuando se escoge 
el tamano de las varillas por su rigidez más que por su resistencia, la pérdida de área en la sección de 
la rosca por lo general carece de importancia. Si se desea conservar la resistencia de la sección 
principal, pueden engrosarse los extremos y rascarlos después; este tipo de varillas son costosas, 
debido al trabajo adicional que se requiere para forjar los extremos y pueden no ser económicas, 
excepto en el caso en que se ordenen cantidades importantes. Las varillas pueden conectarse también 
por medio de horquilles de ojo, o bien pueden forjarse haciéndoles un ojal en el extremo. Las barras 
planas pueden soldarse, remacharse, o atornillarse e las partes adyacentes, o bien pueden forjarse 
con un ojal o con une barra de ojo en el extremo y conectarse asl a un pasador. 

La principal desventaja de las varillas y de las barras es su falta de rigidez, lo cual tiene como resultado 
flechas apreciables debidas a su peso propio, especialmente durante el montaje; además es casi 
imposible el fabricarlas de manera que ajusten perfectamente en la estructura, Si son demasiado 
largas, se doblarán al forzarlas a su posición; si son demasiado cortas, tendrán que jalarse para 
colocarlas, y pueden producir esfuerzos iniciales no deseables en la estructura y en ellas mismas. Por 
esta rezón, se requieren a menudo templadores o tuercas ajustables para absorber las variaciones en 
la longitud de las varillas. 
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c. Peñiles estructurales simples. 

Cuando se requiere una cierta rigidez, o cuando las inversiones de carga pueden someter al miembro 
disel\ado para tensión a ciertas compresiones, los cables varillas y barras no cumplirán con las 
necesidades del caso; en tal situación deben emplearse perfiles estructurales sencillos o armados. El 
perfil laminado més sencillo y que se usa más a menudo como miembro a tensión es el ángulo; una 
objeción seria al uso de un sólo ángulo es la presencia de elCcentricidades en la conelCión. 

Los ángulos tienen una rigidez considerablemente mayor que los cables, las varillas o las barras 
planas, pero pueden ser todavla muy flelCibles si los miembros son de gran longitud; por lo tanto, los 
ángulos sencillos se usan principalmente para contraventeos, miembros a tensión en armaduras 
ligeras, y en casos donde la longitud de los miembros no es elCcesiva. 

Algunas veces las canales sencillas pueden también emplearse efectivamente como miembros en 
tensión. Para la misma área de la sección transversal que suministre un ángulo, la canal tiene menos 
elCcentricidad y puede remacharse, atornillarse o soldarse cómodamente. La rigidez de una canal en al 
dirección del alma es alta, pero es baja en al dirección de los patines, por lo que no puede utilizarse 
para miembros largos, a menos que se le provea de arrastramientos intermedios en la dirección débil. 

Ocasionalmente se usan las secciones 1 estándar (IE) e 1 rectangular (IR) como miembros a tensión. 
Aunque para una misma área las secciones IR son más rlgidas que las secciones IE, tienen a menudo 
inconvenientes para conectarse, ya que cada variante del tamallo nominal tiene un peralte distinto; los 
perfiles IE tienen varias secciones para un mismo peralte, por lo que pueden ajustarse mejor a una 
cierta estructura, pero no existe una variedad suficiente de secciones para realizar una elección 
económica. Usualmente las secciones laminadas simples son más económicas que las secciones 
armadas y deben usarse, siempre y cuando pueda obtenerse la rigidez y la resistencia adecuadas, asl 
como las conexiones convenientes. 

d. Miembros armados. 

Los miembros armados se obtienen conectando entre si dos o más placas o perfiles, de modo que 
actúen como un miembro único. Estos miembros pueden ser necesarios debido a requisitos de área, 
la que en ocasiones no puede suministrarse con un perfil laminado sencillo, o bien por requisitos de 
rigidez, ya que para una misma área puede obtenerse un momento de inercia mucho mayor con 
secciones armadas que con perfiles laminados sencillos; otra razón puede ser la necesidad de una 
conexión adecuada, cuando el ancho o el peralte requeridos para la conelCión del miembro no puedan 
obtenerse con una sección laminada estándar. Otra ventaja de los miembros armados es que pueden 
hacerse suficientemente rlgidos para que soporten compresión tanto como tensión y, por tanto, son 
deseables de estructuras donde puedan presentarse inversiones de esfuerzos. 
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Figura. 4.4 tipos de miembros a tensión. 

Compresión. 

Miembros de acero a compresión. Casi en todas las estructuras se incluyen elementos principales 
esforzados a compresión, o a compresión y flexión combinadas. Las columnas de la mayorla de los 
edificios, transmiten las cargas de gravedad hasta la cimentación, por compresión y sufren flexión 
debido a la acción de marco y a las fuerzas laterales de vientos y sismos. Los miembros de las 
armaduras son una forma común de elemento a compresión; aproximadamente la mitad de los 
miembros de un edificio estándar o de una estructura de puente son miembros a compresión. 

Los miembros a compresión se presentan en una diversidad de secciones (Flg. 4.5). Las secciones 
roladas en caliente son muy comunes, especialmente las WF. La sección rolada en caliente més 
grande es una WF 14 x 730,que tiene un érea transversal considerable. Los requisitos de rigidez a 
flexión pandeo alrededor de ambos ejes principales a menudo conducen a la elección de secciones 
huecas, y el deseo de evitar pandeo torsional conduce a preferir las secciones cerradas sobre las 
abiertas. La sección hueca en cajón armada de componentes talas como placas, éngulos o canales, 
es un perfil eficiente, aunque estas secciones cerradas no son tan comunes como las abiertas debido 
a los problemas de conexión y mantenimiento. Los miembros a compresión a menudo se arman con 
canales o éngulos y con placas de celosla para unirlos. 
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Las columnas soportan flexión además de trabajar a compresión axial. Es posible desarrollar cuNBs 
de interacción para vigas-columnas para predecir la falla a distintas combinaciones de carga axial y 
flexión. 

Las curvas de interacción de columnas se desarrollan para un enfoque de disel\o por esfuerzos, en los 
rangos de pandeo elástico e inelá!ltico y para un enfoque de resistencia basado en la falla plástica bajo 
las cargas combinadas de flexión y axial. 

Conexiones para miembros a compresión. 

Las conexiones más importantes que se encuentran en el disel\o de miembros a compresión son el 
empalme de una columna y la conexión de la placa base. El empalme de columna es necesario debido 
a que la longitud total de una columna pasa por toda la altura de la construcción, aunque por lo general 
las secciones de columnas sólo tienen dos o tres pisos de longitud. El empahne de columna debe 
permitir a la columna soportar toda su carga axial y cualquier flexión que exista. La conexión de la 
placa base se encuentra en el punto en que se transmite la carga de la columna al cimiento. La 
elevada carga desarrollada en una columna llpica es demasiado grande para aplicarla al cimiento de 
concreto como una "carga puntar• por lo que se aplica a una placa base gruesa, cuya área es 
suficiente para que el esfuerzo a compresión en el cimiento caiga dentro de los limites permisibles 
para el concreto de cimentación. El área de la placa base puede ser 10 ó más veces mayor que el área 
correspondiente de la columna. En la base de la columna se puede desarrollar un momento, y 
normalmente hay un cortante y una elevada compresión axial. 
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Figura 4.5 tipos de miembros a compresión (perfiles usados para columnas). 
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Flexión 

Miembros de acero a flexión. Los miembros a flexión reciben distintos nombres que denotan su papel 
en la estructura. Generalmente a los miembros principales a flexión se les llama trabes, un término que 
se usa mas a menudo en el diseno de puentes. Las vigas son miembros secundarios a las trabes, 
tales como las vigas de piso en un puente o edificio. Los largueros y tirantes son vigas ligeras que 
transmiten las cargas a los miembros estructurales principales. Cuando hablamos de vigas, 
generalmente hablamos de cualquiera de estos elementos. 

las vigas pueden hacerse con secciones roladas en caliente producidas en una planta de rolado de 
acero en tamal\os predetenminados que van hasta cerca de 3 pies de peralte. En muchos casos, las 
secciones roladas se pueden modificar agregando a los patines materia de placa, conocido corno 
cubreplacas, aumentando la capacidad a flexión mientras se mantiene capacidad a cortante de la 
sección rolada original. 

A veces se necesitan vigas muy ligeras; en tales casos el acero rolado en frlo puede ser la respuesta. 
El material delgado de acero en lámina puede rolarse en frlo para tomar una diversidad de formas 
efectivas. El "trabajo en frio" produce una mayor resistencia que la del material base. El uso de 
láminas, delgadas de acero produce secciones eficientes. 

Comportamiento de los miembros a flexión 

Hay varias formas en que puede fallar un miembro a flexión, dependiendo de las proporciones del 
miembro y de la manera en que se le aplican las cargas. 

Las secciones transversales de las vigas pueden fonmarse a base de elementos con una baja relación 
de ancho a espesor. En tales casos, el momento flexionante aplicado se puede aumentar por 
sobrecarga hasta que las fibras extremas de la viga comiencen a ceder. En este punto se puede 
suponer que la sección ha alcanzado su limite útil de comportamiento, cuando el funcionamiento se 
evalúe por las !imitaciones de los esfuerzos de trabajo. En la Fig. 4.6, contiene unas secciones de viga 
que se comportan elásticamente a flexión. 

Sin embargo, es posible evaluar el rendimiento estructural mediante un criterio de resistencia. Las 
especificaciones actuales de diseno penmiten el diseno en base a la resistencia máxima de los 
sistemas estructurales (diseno plástico). Para cubrir los requerimientos de este método normalmente 
la viga debe poder desarrollar su capacidad plástica, o sea que toda la sección transversal debe ser 
capaz de alcanzar el esfuerzo de cedencia debido a la flexión. En este caso, la relación ancho I 
espesor del patin debe ser lo suf'iciente pequena como para permitir la deformación unitaria más allá 
del limite elástico, en los patines y parte del alma. A un tramo de viga que haya desarrollado este tipo 
de condición de cedencia se le conoce como articulación plástica. 

Si la sección transversal se proporciona con patines relativamente delgados, puede no alcanzar el 
esfuerzo de cadencia en la fibra extrema. El patin superior puede considerarse como una placa en 
compresión soportada a lo largo de la junta del alma-patln. Una placa delgada con un borde libre se 
pandea bajo esfuerzos de compresión relativamente bajos. Este pandeo local de los patines debe 
examinarse cuidadosamente, debido a que impone un limite superior al esfuerzo a flexión que puede 
soportar la sección. En la ilustración de la Fig. 4. 7 (a), se muestra el pandeo local del patin. 

Pueden presentarse otras formas de pandeo. El patln a compresión, que actúa como una columna 
cargada axialmente, puede pandearse lateralmente hasta tomar una forma con curvatura simple, 
como se describe en la Fig. 4.7 (b). Este pandeo lateral ocurre en claros largos . 
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Torsión y cortante. 

Los miembros estructurales es~n 11ujetos a menudo a momentos torsionantes. La torsión puede 
deberse a distintas causas. El sistema de estructuración para un piso, mostrando en la fig. 4.8, ilustra 
un caso común, en que las vigas del piso están situadas en sus extremos exteriores mediante vigas de 
apoyo que forman un marco con las columnas exteriores del edificio, con una conexión monolitica, 
resistente a momento entre la viga de piso y la viga de apoyo. La viga de piso cargada tenderá a girar 
en su extremo exterior pero no puede hacerlo libremente debido a la rigidez torsional de la carga de 
apoyo. Cuando la rotación de la viga de piso es igual al torcimiento de la viga de apoyo y cuando el 
momento en el extremo de la viga de piso es igual a momento torsional aplicado en la viga de apoyo, 
ae tiene un estado de equilibrio y compatibilidad. En cualquier estructura formada por elementos a 
nexi6n que no estén en un solo plano, (como en emparrillado de vigas en un marco espacial 
tridimensional o en una estructura de vigas 'I losas), se encuentran efectos semejantes. En 
comparación con el momento flexionante la intensidad del momento de torsión varia 
considerablemente de un caso a otro. 

Otro tipo Importante de efecto torslonal se presenta en miembros que soportan una fuerza cortante 
que no actúa a través del centro de cortante del miembro, lo que produce un momento de torcimiento 
de magnitud Ve en que ·e· es la excentricidad de la fuerza cortante resultante V, medida con respecto 
el centro de cortante. 

Otros casos en que interviene la torsión van desde el torcimiento de nachas mecánicas hasta los 
efeclos de torcimiento en edificios completos, debido a las fuerzas del viento o de los terremotos. Los 
edificios que son altamente 11imétricos en la geometrla de sus plantas son especialmente susceptibles 
a los efectos adversos de torcimientos. 

A menudo, la torsión resulta diflcU para los ingenieros estructurales experimentados, debido a que se 
piensa con mucha mayor frecuencia en términos de efectos axiales y de acción a ftexión, más que en 
términos de acero que sé torsiona, y debido a que el comportamiento de una sección delgada y 
abierta, como el de una viga de patines anchos, es considerablemente distinto al de una flecha 
circular. 

Figura 4.8 carga de torsión en una viga de soporte . 
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4.2.3 Cl•slflc•cl6n de l•s estructuras metlillc•s. 

Principios generales de disefto de estructuras metálicas. 

El propósito fundamental del disellador de estructuras es lograr una estructura económica y segura. 
que cumpla con ciertos requisitos funcionales y estéticos. Para alcanzar esta meta. el disellador debe 
tener un conocimiento completo de las propiedades de los materiales. del comportamiento estructural, 
de la mecánica y análisis estructural, y de la relación entre la distribución y la función de una 
estructura; debe tener también, una apreciación clara de los valores estéticos con objeto de trabajar en 
colaboración con otros especialistas y contribuir asl al desarrollo de las cualidades funcionales y 
ambientales deseadas en una estructura. 

En gran parte, el disello estructural es un arte basado en la habilidad creativa, imaginación y 
experiencia del disel\ador. Siempre que el diseno estructural tenga estas cualidades, será un arte. Sin 
embargo, no debe permanecer como un arte puro, ya que el usuario debe recibir los mayores 
beneficios dentro de sus posibilidades económicas. Esto requiere el desarrollo de nuevos tipos de 
estructuras y nuevas técnicas de construcción, las que a menudo necesitan soluciones más cientlfocas 
y rigurosas; asl pues, la mecánica y el análisis económico deben Intervenir en el arte de crear mejores 
edificios, puentes, máquinas y equipos. En el sentido amplio de la palabra el término "disello" incluye 
tanto arte creativo como análisis cientlfico. 

La construcción de los monumentos egipcios, los templos griegos y los puentes romanos era arte 
basado principalmente en reglas emplricas, Intuición y experiencia. El enfoque racional del diseno 
estructural, cuyo desarrollo tuvo comienzo en el siglo diecisiete, representa un acuerdo entre el arte y 
la ciencia, entre la experiencia y la teorla. 

La teorla de las estructuras y la evidencia experimental son herramientas valiosas para el diseno 
estructural, mas no son suficientes para establecer un procedimiento de diseno completamente 
cientlfico ya que en primer término, para hacer posible un análisis teórico, es necesario idealizar 
considerablemente el comportamiento estructural por medio de suposiciones ingenieriles bien 
fundamentadas, de modo que las fuerzas internas y los desplazamientos calculados representen 
solamente aproximaciones de los que realmente se presentan en las estructuras. Asimismo, la 
resistencia de las estructuras reales a las cargas y a las deformaciones pueden determinarse sólo 
aproximadamente. Además, las estructuras estén sujetas frecuentemente a fuerzas y condiciones de 
servicio que no pueden ser previstas con precisión. De esta manera, la experiencia y el buen juicio 
siempre juegan un papel importante en la practica del diseno estructural, aunque no son suficientes 
por si solos, sino que deben ser guiados por el análisis cientlfico, basado en la comprensión completa 
de la teorla de las estructuras y de la mecánica estructural. 

Las estructuras pueden dividirse en dos grupos principales 

1.- Estructuras de cascarón, hechas principalmente de placas o léminas, tales como tanques de 
almacenamiento, silos, cascos de buques, carros de ferrocarril, aeroplanos y cubiertas de 
cascarón para edificios grandes, y 

2.- Estructuras reticulares, las cuales se caracterizan por estar construidas de conjuntos de miembros 
alargados, tales como armaduras, marcos rlgldos, trabes, tetraedros o estructuras reticuladas 
tridimensionales. 

La lámina o placa utilizada en las estructuras de cascarón desempella simultáneamente el doble papel 
de cubierta funcional y de elemento principal de carga; para ello se le rigidiza mediante bastidores que 
pueden o no soportar las cargas principales, un ejemplo de este tipo de estructuras serla el Palacio de 
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los Deportes en la Ciudad de México. En cambio, los miembros principales de las estructuras 
reticulares no son generalmente funcionales y se usan únicamente para la transmisión de las cargas; 
esto obliga a colocar elementos adicionales, tales como muros, pisos, techos y pavimentos, que 
satisfagan los requisitos funcionales. Por tanto, puede parecer que las estructuras de cascarón son 
más eficientes que las reticuladas, ya que la cubierta o "cáscara· es usada con un doble propósito: 
funcional y estructural. Hasta la fecha los cascarones no han sido utilizados ampliamente en 
estructuras metálicas, lo cual es atribuible a varios factores: 

La economía que puede obtenerse con este tipo de disello estriba principalmente en el peso de la 
estructura y son efectivas únicamente para ciertos claros y distribuciones; 

Los ahorros en peso pueden ir acompallados de correspondientes aumentos en los costos de 
construcción, y 

Para poder reducir los costos de construcción de estas estructuras, se requiere una reorganización y 
una renovación del equipo, tanto en los talleres como en las cuadrillas de construcción. Estos factores 
se están resolviendo en la actualidad, con lo cual se obtiene una gran variedad de sistemas 
estructurales metálicos. 

Ampliaciones de estructuras existentes 

Las estructuras de acero se adaptan muy bien a posibles adiciones. Se pueden alladir nuevas crujlas 
e incluso alas enteras a estructuras de acero ya existentes y los puentes de acero con frecuencia 
pueden ampliarse. 

Propiedades diversas 

Otras ventajas importantes de las estructuras metálicas son: 

1) Gran facilidad para unir diversos medios de varios tipos de conectado res como son la soldadura, los 
tomillos y los remaches. 

2) Posibilidad de fabricar los miembros estructurales. 

3) Rapidez de montaje. 

4) Gran capacidad para laminarse en una gran cantidad de !amanes y formas. 

5) Resistencia a la fatiga. 

6) Rehúso posible después de desmontar una estructura y, 

7) Posibilidad de venderse como "chatarra" aunque no pueda utilizarse en su forma presente. 
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4.2.4 Elementos estnJctura/es. 

Vigas. 

Una viga está sujeta fundamentalmente a cargas transversales (Fig. 4.9). El efecto de estas cargas es 
el producir corte y momentos nexionantes en el miembro. La elección de un perfil para viga consiste en 
encontrar (algunas veces por métodos directos, pero más frecuentemente por tanteos) un perfil y 
tamallo del miembro en el cual tanto los esfuerzos de flexión como los de corte sean inferiores a los 
permitidos por las especificaciones que se usen. 

Armaduras. 

Car a 

Dirección 
de la carga Esf. unit. máx. de 

compresión 

Esf. unit. máx. de tensión 

Figura 4.9 comportamiento de una viga al aplicársele una carga. 

La viga armada es esencialmente una viga 1 formada de perfiles estructurales por medio de remaches 
o soldadura. Las vigas laminadas se encuentran hasta de 9.14 cm de peralte, y con peso de 446.45 
kg/m y módulo de sección de 18 091 cm3

• Los tipos de vigas armadas se usan en distintas 
aplicaciones y en muchos casos toman su nombre según la aplicación, o según su combinación para 
formar una estructura. Entre estos nombres se encuentra la viga armada de ferrocarril, viga anmada 
de carretera, de grúa, de paso superior y de paso inferior. 

Se utilizan armaduras, cuando el claro es demasiado grande para el uso económico de vigas o vigas 
armadas, generalmente se emplean anmaduras. La linea que divide los claros económicos para vigas 
de perfiles laminados, vigas armadas y armaduras no puede sellalarse en fonma definida para casos 
generales, las longitudes disponibles en perfiles laminados son frecuentemente un factor determinante 
de los claros máximos en que pueden usarse. Las condiciones de continuidad afectan las longitudes; 
de clllve económicas, aumentando la economla en el uso de perfiles laminados y vigas anmadas. 

Las armaduras se emplean para soportar techos de edificios, en claros desde 12 y 15 metros hasta 90 
y 120 metros. Frecuentemente se construyen puentes de anmaduras simples para carreteras o 
ferrocarriles con claros de 12 a 90 o 120 metros. Las anmaduras para equipos industriales de 
diferentes tipos, tales como manejo de materiales, transportadores y plumas de grúas, se construyen 
en claros de 7.5 a 90 metros. Las torres de transmisión de radio y las estructuras que soportan 
tanques son generalmente construcciones dlel tipo de armadura. 

Las armaduras son estructuras que funcionan como vigas y que resisten cargas que producen flexión 
de la estructura en conjunto, asf como corte, pero que resisten la flexión por medio de las cuerdas, y el 
corte por medio del sistema del alma. Las anmaduras se consideran generalmente como formadas por 
un sistema de miembros unidos en sus extremos, formando triángulos . 
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Las annaduras se clasifican según la forma en que se combinan los diferentes sistemas de 
triangulación y frecuentemente toman el nombre del primer ingeniero que ha empleado ese tipo 
particular de armadura. Las cuerdas superiores e inferiores pueden ser paralelas o inclinadas, la 
armadura puede ser de claro simple o continua y los miembros de los extremos pueden ser verticales 
o inclinados. 

Las annaduras pueden tambi6n tomar au nombre según su aplicación, tales como las de carretera, de 
ferrocarril o de techo. Una armadura de carretera o ferrocarril puede definirse tambi6n por la forma en 
que soporta la carga, tal como: armadura de paso superior, de paso a travt!s de medio inferior. La 
armadura de paso superior se construye completamente abajo de su carga. La carga pasa entre las 
armaduras de un puente de paso a travt!s y en la parte inferior de un sistema elevado de 
contraventeos. Una armadura enana es un tipo de armadura de paso inferior de puente en la que, 
debido a su escaso peralte, no hay arriostramiento superior. 

La figura 4.10, nos muestra las partes de armadura de un puente a disenar. En la Fig. 4.11, se 
muestran algunos de los tipos más comunes de armaduras usados en puentes de carretera y 
ferrocarril. La Fig. 4.12, muestra algunos tipos comunes de armaduras para lechos. 

Figura 4.10 Partes de armadura de un puente 
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Figura 4. 11 tipos de armaduras para puentes. 
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Figura 4.12 tipos de armaduras para techos. 

Las armaduras también pueden clasificarse por la forma en que se combinan o unen sus miembros 
como, por ejemplo, armaduras remachadas, soldadas de uno o de dos planos y armaduras 
conectadas por pernos. 

-220-

1 
TEsrscoN/ 

. FALLA DE ORJ9!!) 



Sistemas de piso. 

La carga muerta del sistema de piso comprende la mayor parte de la carga muerta en puentes 
carreteros y edificios con pisos de concreto. Las fuerzas en los miembros principales de la armadura 
pueden determinarse por la carga viva y la carga muerta del piso. La carga muerta de la estructura 
misma se puede estimar. para cualquier superestructura. 

Una vez que se han calculado la carga viva y las fuerzas de impacto para cargas. la carga muerta del 
piso se calcula y se aplica un margen para la armadura. Este valor de la carga muerta puede usarse 
para estimar la carga de algunos de los miembros principales, lo que permite un valor mas aproximado 
para obtener el peso de la estructura. 

La carga de piso en el tablero de una armadura será la reacción de la pieza del elemento estructural. 

Columnas. 

Una columna puede definirse como una pieza recta sobre la que actúa una fuerza axial de 
comprensión. 

Las columnas reales casi nunca están aisladas sino ligadas con otros elementos estructurales, de 
manera que su comportamiento depende, en gran parte de la estructura en conjunto; tampoco están, 
en general, sometidas a comprensión pura, por lo que en todos los códigos de construcción la columna 
aislada es la base del disello de las piezas comprimidas y flexo comprimidas. 

La columna aislada. 

La extensión de la teorla de las columnas al intervalo inelástico se debe a los trabajos de Egresser, 
Considere y Von Karmán, realizados afines del siglo XIX y principios del XX, y los últimos puntos 
dudosos fueron aclarados por Shanley en 1947. en la actualidad, después de mas de 200 al\os de 
investigaciones teóricas y experimentales, puede considerarse que el problema de la columna aislada 
está resuelto en forma definitiva, pero quedan todavla muchos puntos por aclarar cuando forma parte 
una estructura. 

La falta de una teorla que permitiese evaluar comprensión suficiente la resistencia de las columnas 
hizo que durante mucho tiempo se empleasen formulas emplricas para su disel\o; algunas de ellas 
están todavla en uso forman la base de algunos métodos y reglamentos de disello. 

El empleo de aceros de alta resistencia de otros materiales como el aluminio, asf como fa utilización 
de nuevas formas constructivas, han hecho que las estructuras modernas estén generalmente 
formadas por elementos muy esbeltos. en los que fos fenómenos de inestabilidad adquieren una 
importancia fundamental que hace aumentar la trascendencia del problema del pandeo de columnas, 
que puede considerarse como la base para el estudio de todos los problemas de inestabilidad. 
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Figura 4.13 columnas de diferente sección sometidas a cargas axiales. 

Las columnas siempre en su mayorla de las veces, trabajan a compresión como se muestra en la 
figura 4.13, y éstas a su vez tienen diferente altura y sección; por lo que se someten a la relación de 
esbeltez y a su pandeo eléstico dependiendo de su altura, para ello y para que su comportamiento sea 
el adecuado, se utiliza un coeficiente K para columnas aisladas con diversas condiciones de apoyo, 
como se muestra en la figura 4.14. '• ·-· ·-·-· f 1 [ i) ''.' 1 ... .'" 
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Figura 4.14 Valores del coeficiente K para columnas 
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Marcos (pórticos y arcos). 

El marco rlgido. El término "marco rlgido" se ha aplicado comúnmente a un tipo particular de estructura 
consistente de miembros verticales y horizontales unidos rlgidamente en sus intersecciones. Aún 
cuando prácticamente todas las estructuras de edificios y muchas otras tienen conexiones unidas 
rlgidamente, el término "marco rlgido" se usa con más frecuencia refiriéndose a un marco en el que se 
calculan los efectos de continuidad y en el que se desarrolla un diseno balanceado, tomando en 
consideración los momentos flexionantes y fuerzas que resultan de esa continuidad. 

Los marcos rlgidos se usan para todos los tipos de estructuras, tales como puentes, estructuras de 
edificios, soportes de grúas y otros marcos o estructuras industriales, El marco rlgido no está 
restringido a estructuras de un solo claro o de un solo piso, ni a marcos con formas particulares. La 
concepción original de un marco rlgido se encontraba restringido principalmente a un puente cuyos 
miembros principales tenlan sección variable y un solo claro. El concepto se ha ampliado para incluir 
estructuras tales como edificios de varios pisos con "conexiones de momentos• disenadas para resistir 
las cargas calculadas de viento y temblores. Muchos edificios se han disenado para cubrir contornos 
irregulares que son asimétricos y poco comunes. 

Por ejemplo, el marco de claro único con extremos articulados es indeterminado en el primer grado. 
cuando se evita el cambio de longitud del claro. 

En la solución de problemas, una de las condiciones estáticas es la viga simple, sin restricción a 
cambio de la longitud del claro. Los efectos de la fuerza que evita el cambio en longitud se consideran 
separadamente. 

Existen, adem6s de los marcos cl6alcoa (flg. 4.15 armados con vigas, trabn y columnu), loa 
marcos tipo: arcos y pórticos un ejemplo de ellos, son los siguientes: 

Ettf'\lctur11 11métr1cu en pórticos con apoyos articulados y 
no articulados nn 

/\ f\ 
() () 
n L"l 

Jl n 

Estructuras 11métncu en pórticos trapezoidales con 
apoyos articulados y no 1rticulados 

Estructuras sim•tricu con dos w6rti1nt11 con apoyos 
articulados y no articulados 

Esuucturas simétricas en 1rtos parabólicos con apoyos 
aiticulados y no articulados 

Estruch•as si1r1b6hcas sim61ncas con 1poyos articut1do1 y 
no trtic:ulado 

Figura 4.15 marcos (pórticos y arcos) 
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4.2.5 Conexiones 

Remaches. 

En las conexiones de los elementos estructurales de acero se requiere de cierto tipo de ellas, la 
primera son los remaches: y sus características son: 

1.- la resistencia debida a la fricción, 

2.- todos los remaches en un grupo deben llevar la misma capacidad de carga, 

3.- los remaches deben llenar los agujeros completamente y no dejar huecos para que trabajen 
simultáneamente. 

Los remaches usados en conexiones de acero estructural son generalmente del tipo de la holgura, 
hacen necesario el aplanar las cabezas más debajo de la altura de los remaches normales de cabeza 
redonda. Otras conexiones hacen deseable una supeñicie lisa, y se usa el remache avellanado 
(ensanchar en una corta porción de su longitud los agujeros para los tornillos, a fin de que la cabeza de 
éstos que de embutido en la pieza de taladra). Los remaches avellanados ceden con valores menores 
de carga y requieren la remoción de mayor cantidad de material conectado de la que se requiere para 
la instalación del tipo de cabeza redonda. 

Los remaches usados en acero estructural normalmente se colocan en caliente. Debe tenerse cuidado 
en el calentamiento de los remaches para que éstos se calienten uniformemente en toda su longitud y 
no se sobrecalienten y se quemen. 

Remache: con 
cabeza redonda 

Remache de clbeza 
redonda con cabeu1 
romochad> -nonach 

Figura 4.16 remaches, algunos tipos. 

El remache de cabeza saliente que se muestra en la figura 4.16 se usa comúnmente para conexiones 
estructurales, el remache con cabeza más plana, se usa frecuentemente para superficies exteriores. 
Cuando se desea reducir el frenado parásito del aire a un mfnimo, se emplean remaches de cabeza 
embutida. 

Tomillos 

Los tomillos que se usan en las construcciones de acero estructural con un medio temporal para la 
conexión de miembros, para al anclaje de una estructura a la cimentación, para soportar esfuerzos de 
tensión más aftá de la capacidad de los remaches y conexiones permanentes de algunos miembros 
inferiores en localizaciones aisladas. 

Frecuentemente un tomillo puede instalarse en un lugar donde es Imposible colocar un remache o 
donde es imposible colocar suficientes remaches para soportar el esfuerzo de corte. 
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Si un tornillo ésta instalado correctamente, la sección transversal sujeta a corte será precisamente 
donde éste tiene su sección total; es decir, donde no hay rosca. 

Cuando los tornillos se usan para unir miembros estructurales en preparación para remachado 
posterior, es habitual usarlos en combinación con punzones. 

Generalmente se considera que, cuando los tornillos se usan en combinación con remaches en una 
unión, los tornillos no trabajarán el corte. Esto se debe a que generalmente los tornillos entran 
libremente en el agujero. 

Tornillos de alta resistencia. 

El uso de tornillos de alta resistencia en lugar de remaches es una práctica relativamente nueva. Los 
tornillos están hechos de acero de alta resistencia a tensión. 

En algunos casos es más económico el usar tornillos de alta resistencia a la tensión para conexiones 
de campo que el uso de remaches. 

Conexiones por perno. 

Antes de 1912 la mayorla de los puentes que se construlan en América estaban conectados por 
pernos. En estructuras de puentes muy grandes algunas conexiones todavla se hacen con pernos y se 
usan además éstos para propósitos especiales en donde se contempla un cambio angular entre los 
miembros. 

En el diseño de conexiones con pernos se considera principalmente el aplastamiento, el corte y la 
flexión de los pernos, y la sección útil de los miembros que se conectan. 

El perno debe investigarse en cuanto a momento flexionante y corte producido por la combinación de 
las cargas transmitidas por los miembros. La naturaleza de las fuerzas que actúan sobre un perno en 
estas condiciones se muestra en la fig. 4.17. 

t t t t t t 
Vertical Horizontal 

Figura 4.17 fuerzas que actúan en un perno. 

El diseno de barra de ojo y otros miembros de tensión está controlada en su mayor parte por 
especificaciones emplricas, las cuales se basan en las concentraciones de esfuerzos previstos, que 
existen cerca de un agujero en un miembro de tensión. 
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Para otros miembros de tensión conectados por pernos, la sección neta más allá del agujero del 
perno, y paralela con el eje del miembro, no será menor que la sección neta requerida del miembro. La 
sección neta a través del agujero del perno, transversal al eje del miembro será por lo menos un 40 
por ciento mayor que la sección neta requerida del miembro. La relación del ancho neto (a través del 
agujero del perno y transversal al eje del miembro) al espesor del segmento no será mayor de ocho a 
uno. 

Soldadura. 

Procesos de soldadura. "Cuadro Maestro Normal de Procesos de Soldadura" (Estándar Master Chart 
of Welding Processes), publicado por la Sociedad Americana de Soldadura, sel\ala ocho grupos de 
procesos de soldadura que se clasifican en 37 subdivisiones. 

Los ocho principales grupos de proceso de soldadura incluyen ratonado, soldadura fluida, soldadura de 
resistencia, de inducción, de arco, por termita, de gas y por forjado. El ratonado incluye un grupo de 
métodos de soldadura en el cual un metal de relleno no ferroso se funde a temperatura más baja que 
el punto de fusión de las partes que se conectan y la unión se obtiene por atracción capilar de los 
metales. La soldadura liquida o de flujo se obtiene vaciando metal fundido sobre la junta que se ha de 
soldar hasta que la conexión se calienta a la temperatura de soldado. 

En la soldadura por forjado los miembros se calientan y la soldadura se efectúa por medio de presión o 
por golpes de martillo. Un tipo común de soldadura se forja es la que ejecuta el herrero. El calor 
requerido en la soldadura por resistencia se obtiene por la resistencia del material que se está 
soldando a una corriente eléctrica que pasa a través de las partes; se emplea presión mecánica para 
unir las partes. La soldadura por inducción es un proceso en el cual la unión se produce por el calor 
obtenido de la resistencia del metal al flujo de la corriente eléctrica inducida, con o sin la aplicación de 
presión. 

La soldadura de gas se hace con flamas de gas usado para fundir el metal con o sin la aplicación de 
fuerza. El calor requerido en la soldadura de arco se produce por un arco eléctrico; algunos de los 
procesos usan presión y puede o no agregarse metal. 

Los procesos de soldadura para el ingeniero en estructuras son las soldaduras de arco y de 
gas. 

Soldadura de arco. La soldadura de arco eléctrico pLJede obtenerse por el uso de una corriente directa 
a través de una resistencia para limitar y reducir el valor de voltaje y corriente. Debido a la dificultad de 
obtener éste tipo de corriente eléctrica y con el objeto de llenar los requisitos de portabilidad para 
trabajos de campo se han desarrollado muchos tipos de máquinas para soldadura eléctrica. 

Tipos de soldadura. La fig. 4. 18, muestra los tipos básicos de uniones estructurales. Se indican en 
estas juntas dos tipos principales de soldadura: la soldadura de filete y la soldadura a tope. Debido a la 
posición relativa de las partes, estas soldaduras tienen diversas formas. 
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Figura 4.18 La soldadura de filete es el tipo que se usa más extensamente. 

Indica dos placas conectadas por soldadura de filete. La resistencia de la junta soldada se mide por el 
valor de corte de la soldadura de filete por centimetro lineal multiplicada por el número de centlmetros 
de soldadura. 

La soldadura a tope puede usarse para transmitir tensión, compresión o corte. La soldadura a tope se 
define como de un espesor y la garganta efectiva de una soldadura igual a la parte más delgada que 
sé ésta uniendo, tal y como se muestra en la figura 4.19. 

F ..... 1-----1 

Figura 4.19 soldadura a tope. 

Una soldadura de tapón puede considerarse como soldadura de filete con una longitud igual a la 
circunferencia en el centro de la garganta (fig. 4.20), muestra una soldadura de tapón con la cavidad 
completamente llena. 

• 
Figura 4.20 soldadura de tapón. 
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Inspección de soldaduras. 

El valor de una soldadura depende en gran parte de la habilidad del soldador. Por esta razón es 
habitual pedir que las soldaduras sean hechas solamente por soldadores calificados. Existen escuelas 
comerciales de soldadura en la mayor parte de las grandes ciudades que se especializan en el 
entrenamiento de soldadores. 

La soldadura requiere generalmente que el soldador prepare piezas para soldado en todos los tipos, 
con todos los materiales y en todas las posiciones en que se vaya a efectuar el trabajo. Además el 
soldador debe observar los defectos comunes al hacer la soldadura, tales como socavaciones, 
protuberancias, salpicaduras excesivas asl como por lo que respecta al tamallo y la consistencia de 
las soldaduras. 

Hasta donde es posible, los disellos de soldadura deben tratar de obtener soldaduras simétricas y la 
operación de soldadura debe llevarse a cabo también simétricamente. La secuencia de soldadura 
debe ser tal que permita el movimiento libre de las partes que se están soldando. Generalmente se 
considera ventajoso martillar cada capa de soldaduras múltiples después de que el metal se ha 
enfriado. El martillado se hace generalmente con un martillo de bola simple. Las soldaduras no deben 
ser generalmente más grandes que lo necesario, y la soldadura interrumpida ayuda a reducir la 
acumulación de deformación. 

Soldabilidad de los metales. 

Aunque los procesos de soldadura de arco y gas se adaptan particularmente al uso con aceros de bajo 
carbón, la mayor parte de los metales comunes pueden soldarse usando varillas de soldadura 
seleccionadas cuidadosamente asl como por procedimientos cuidadosos. La dificultad para soldar 
acero aumenta con el contenido de carbón. En general, la varilla de soldadura debe seleccionarse de 
manera que deposite una cantidad de metal equivalente al metal base. 

La soldadura de aceros inoxidables requiere especial dedicación para cada tipo de acero. 

Corte por soplete. 

El corte y maquinado por soplete son procesos muy Importantes en la fabricación de acero. En 
general el corte por soplete involucra el precalentamiento del material en una nama de oxi-acelileno, 
seguida de la oxidación del metal en el plano de corte. Debido a la alta afinidad que tiene el oxigeno 
con los materiales ferrosos a temperaturas cercanas a la fusión el corte es en realidad un proceso 
qulmico. El oxigeno que se alimenta metal calentado a través de las puntas de corte oxida el metal, y 
la presión del chorro de gas, impulsa al metal fundido y oxidado fuera de la ranura de corte. 

El efecto del corte de soplete es formar una capa delgada de estructura quebradiza adyacente a la 
superficie cortada. El espesor de esta capa y sus propiedades se afectan por la rapidez de 
enfriamiento del metal. Con placas de acero grueso, la cantidad de calor que se requiere para el corte 
es suficiente para producir un enfriado lento, con un efecto de recocido. Cuando la superficie cortada 
se va a soldar después, generalmente se considera que no hay prácticamente efectos indeseables 
derivados del corte de soplete. Manipulando y dirigiendo la nama de corte, puede obtenerse biseles, 
chaflanes, clrculos y cortes Irregulares. El maquinado por soplete se obtiene dirigiendo la nama de 
corte a un ángulo con la superficie de la pieza y quitando una capa unifonne del material del ancho y 
profundidad deseados. 
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4.3 FACTORES DE DETERIORO Y DAAO ESTRUCTURAL. 

4.3.1 Humedad. 

El aire y la humedad son causantes primariamente de oxidación y posteriormente de corrosión en el 
acero, especialmente en climas marinos. 

Como un ejemplo, se puede tener la de un edificio en el que una excesiva cantidad de agua es 
responsable del mayor número de defectos constructivos, superando ampliamente a los derivados de 
cualquier otra causa o agente. La aparición de manchas de humedad en las superficies interiores de 
un edificio es, como mlnimo, una incomodidad o molestia, pero son todavla peores las consecuencias 
que reporta para la salud de los inquilinos la vida en un medio húmedo, y otro tanto grave el deterioro 
que producen en los materiales constructivos. 

Los defectos causados por la humedad que se manifiesta como tal, o que; como sucede en la 
pudrición seca, favorece la acción de otros agentes. 

4.3.2 Viento. 

El viento, un factor que altera y destruye los elementos de acero, además en alturas considerables 
como superestructuras de acero (edificios y puentes), es de gran riesgo debido a su velcocidad intensa 
que es muy considerable en el diseno. Se piensa que es el más inadvertido y muy poco se le toma en 
cuenta. En vientos de alta velocidad arrastra gran cantidad de partlculas y sólidos, y que en 
combinación con la humedad se convierte en un agente altamente corrosivo. 

4.3.3 Fuego. 

Las estructuras metálicas de los edificios deben protegerse contra los riesgos de incendio, aunque 
usualmente se clasifican como Incombustibles y proporcionan una seguridad razonable en ciertos tipos 
de edificios. Los objetivos de esta protección contra el fuego son: permitir la evacuación rápida y 
segura de los ocupantes durante el incendio, contribuir a la seguridad de los bomberos que lo 
combaten y a la de las propiedades adyacentes, evitar la propagación de fuego, y reducir al m lnimo las 
pérdidas económicas de las propiedades afectadas por éste. 

En general, los diferentes tipos de construcción pueden clasificarse como siguen: 

a.- Construcciones a prueba de fuego - mamposterla, concreto reforzado, acero con revestimiento 
especial a prueba de fuego. 

b.- Construcciones no combustibles -acero sin protección exterior. 

c.- Construcción ordinaria -armazón de madera y otros materiales combustibles. 

El grado de seguridad de los tipos de construcción mencionados se mide en términos de hora de 
resistencia al fuego, basándose en prcocedimientos normalizados de prueba. La construcción de acero 
se clasifica como incombustible y suministra una seguridad razonable para construcciones en los que 
hay pcocos ocupantes. 

La resistencia del acero al fuego puede aumentarse mediante ta aplicación de revestimientos 
protectores como concreto, yeso, vermiculita, rociaduras de asbestos y pinturas especiales. 
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Las especificaciones establecen el número de horas de protección al fuego (clasificación al fuego) que 
se requiere para las diferentes partes de la estructura, tales como pisos, trabes, vigas, columnas, 
divisiones, etc.; los ingenieros deben familiarizarse con estos requisitos y clasificaciones y prestarles la 
atención debida en sus diseños. 

Por su parte. el calor directo producido por fuego o incendios transforma los componentes de los 
materiales El calor indirecto. el asoleamiento o las variaciones bruscas de temperatura producen 
dilataciones y contracciones en el material, los cuales son directamente proporcionales a los daños en 
las juntas y el cuerpo mismo del elemenlo. Esto es más notorio en los climas extremosos. En la ciudad 
de México. en la cual la variación máxima promedio es de cerca de 20º C entre una media mlnima en 
las madrugadas de 6 a 8º C y una media máxima en las primeras horas de la tarde de 25 a 27º C, 
según las estaciones, no son tan comunes las grielas por temperatura, pero ésta influye en los 
contenidos de humedad, lo que acelera la solubilidad en sales y su cristalización, y hace que la 
humedad misma sea mayor o menor dentro del poro del elemento al acelerar la evaporación. 

4.3.4 Qufmicos. 

Desechos animales. Esta es una causa de corrosión y es considerada como un tipo especial de ataque 
quimico que puede llegar a ser muy severo. 

El agua es un elemento capaz de crear las condiciones más idóneas para que la reacción química 
sobre los materiales de construcción tenga lugar. un ejemplo de tal hecho es la agresión de los álcalis 
en las finas pellculas de pintura. Con frecuencia las pinturas se aplican a superficies alcalinas, no 
obstante los defectos no se apreciarán, a menos que la superficie esté lo suficientemente húmeda 
como para posibilitar la aparición de soluciones alcalinas que entren en contacto con la pintura. 

4.3.5 Factores biológicos. 

Agua marina y fango. Sin protección de los miembros de acero. cada uno de los elementos 
sumergidos en agua marina y cubiertos de fango. corren el gran riesgo de sufrir serios daños que 
pueden provocar fallas de la sección de acero. 

4.3.6 Contaminación. 

Gases industriales y de vehículos. Los gases dispersos en la atmósfera. producto de la combustión de 
dieset particularmente produce el ácido sulfúrico. que causan severo deterioro en el acero. 

4.3. 7 Acción del hombre. 

Colisiones. Por citar un ejemplo en un puente vehicular. son causa de deterioro: los camiones con 
cargas excedidas. el descarrilamiento de autos. o cuando estos golpean trabes o columnas. etc .. por 
lo tanto producen daños considerables a la estructura. 

4.3.B Daño Estructural. 

Esfuerzos térmicos o sobrecargas. Cuando el movimiento por dilatación térmica de los miembros. es 
restringido. o alguno de los miembros es sometido a un sobreesfuerzo, se pueden producir 
deformaciones o fracturas o el desprendimiento de remaches y pernos . 
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Faliga y concentración de fuerzas. La mayorla de los daños en los elementos estruclurales son 
producto de la fatiga o de la deficiencia de detalles constructivos, que originan una gran concenlración 
de esfuerzos Ejemplos de estos son: esquinas agudas, cambios bruscos de espesor ylo ancho de 
placas, pesadas concentraciones de soldadura. una insuf1cienle área de soporte en los apoyos, ele. 

4.3.9 Efectos del deterioro y su tratamiento. 

La corrosión. 

Se puede definir la corrosión como la transformación de metales en compuestos diversos, bajo la 
acción de fenómenos naturales: éste es. con mucho, et principal problema en malaria de conservación 
de las estrucluras metallcas Los desperfeclos causados por este fenómeno son fáciles de d1slinguir 
Los síntomas son una superficie picada oxidada, deJando aparecer. en general. placas o escamas de 
óxido que se desprenden con facilidad. de un color ro¡o oscuro lip1co figuras 4 21 (a, b. e y d). 

Rápidamente se produce una reacción quim1ca o electroquim1ca que transforma et hierro puro en un 
óxido o en otro compueslo En el caso del acero, este compueslo se adhiere mal al melal sano y se 
separa facilmente en escamas, la superf1c1e de la sección se reduce Esta reducción de sección y el 
aumento de tensiones cons1gu1entes disminuyen la resistencia del elemento La res1stenc1a a los 
esfuerzos de fatiga disminuye también En casos extremos. el elemento se puede romper o pandear 

Figura 4 21 (a). E¡emplo tipico de corros1on La fotografia mueslra la corrosión de los tornillos de 
ancla¡e y de las placas de apoyo del soporte de un 
bolardo . 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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F 1gura 4 21 (b). Corrosión de una viga de corrosión en U de un muro de contencion de tabla-estacas 
metallcas No es aconseiable ul11izar cabezales de perfiles melalicos en U 

Figura 4 21 (e) E1emplo lip1co de corros1on La fotografía muestra el estado de la corrosion de la 
inlerseccion del cordón inferior y de un montante de un puente de celosla. Este 
emplazamiento es generalmente vulnerable ya que. como se ve la suciedad se 
acumula en él fácilmente 
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Figura 4.21 (d). Corrosión de las chapas de recubrimiento de las vigas de un puente de carretera 

provocada por la falta de estanqueidad de una junta de construcción. Una junta de la 
losa del tablero estaba situada justamente encima de la linea de riostras. El agua se 
habla filtrado causando los deterioros que se ven en la fotograffa. Nótese que la 
chapa de empalme situada debajo del ala ha pandeado a causa de la corrosión {A) y 
que las cabezas de los roblones más próximos a la junta se ha reducido 
apreciablemente de tamano (B). Las alas superiores de las riostras han sido también 
atacadas fuertemente, pero las partes de las vigas situadas lejos de la junta están en 
buen estado. En todas las obras, las juntas son puntos vulnerables. y deben ser 
examinadas en primer lugar en toda inspección. 

No es necesario que el proyectista o el ingeniero encargado de la conservación o reparación de obras 
conozcan con detalle el proceso de la corrosión. Sin embargo, es preciso saber que la corrosión existe, 
dónde es más susceptible de manifestarse. como impedirla o como reparar los desperfectos cuando 
se producen. 

Los factores más importantes para determinar la resistencia a la corrosión, incluyen el ambiente físico 
y químico en que se encuentra el material. la composición de dicho material, y la defensa o protección 
que tiene contra el contacto con los elementos daninos del medio ambiente. Se ha dicho que los 
elementos de acero delgado, son más susceptibles de ser corroldos que los elementos 
convencionales relalivamente gruesos, pero esto no parece razonable, ya que el espesor no detiene la 
corrosión una vez que esta ha comenzado a atacar al acero. Aunque un espesor mayor puede 
aumentar en cierto grado la durabilidad de una estructura de acero en presencia de la corrosión, los 
únicos medios efectivos de evitarla son el uso de elementos de aleación tales como cromo o cobre y/o 
pintura de plomo, cromato o aluminio, o bien el uso de revestimientos especiales tales como zinc o 
asfalto. 

En lugares donde el acero este expuesto a condiciones severas de corrosión debe protegerse con un 
revestimiento especial y esta protección debe volverse a aplicar periódicamente. Cuando los miembros 
de acero no estén expuestos a los efectos alternados. de humedecimiento y secado. ya cambios 
extremos de temperatura. una capa delgada de pintura aplicada adecuadamente es suficiente para 
asegurar una durabilidad excelente. 
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En 1933, la United States Steel Corporation, fabricante norteamericano de acero, descubrió una 
composición química para un acero de alta resistencia y baja aleación que llenara los requisitos de 
resistencia a la corrosión de las vagonetas del ferrocarril para el manejo del carbón. Este tipo especial 
de acero (A588 y A242 con cobre) forma al oxidarse una pellcula delgada con un atto grado de 
adherencia, la cual detiene cualquier oxidación subsiguiente; el proceso produce una pátina de color 
rojizo oscuro. 

El ingeniero debe de considerar en las estructuras expuestas, ya sean pintadas o no, el factor adicional 
ocasionado por las diferencias de temperatura entre el Interior y el exterior del edificio y su efecto sobre 
los esfuerzos en la estructura. 

La erosión por abrasión. 

El deterioro de secciones de acero bajo el efecto de la abrasión puede cuantificarse sin dificuttad y 
puede ser fácilmente distinguido de la corrosión, en razón del aspecto desgastado y liso de las 
superficies asl dalladas. En los lugares en los que el agente abrasivo no se manifiesta y ha sido 
sustituido por un ambiente corrosivo, es menos fácil la distinción, pero habitualmente la superficie 
abrasionada forma generalmente una depresión que la diferencia de las secciones vecinas. 

La abrasión de las construcciones metálicas está relacionada con el trabajo de partes móviles en 
contacto; se produce también en elementos que sufren la acción del oleaje, o en partes sumergidas en 
un liquido en movimiento. El caso más frecuente es el de tablestacados y de obras sobre pilotes en 
zonas alcanzadas por el oleaje. De hecho, en una playa, el continuo movimiento de las olas con una 
proporción importante de partlculas en suspensión, puede atravesar una sección de acero de un 
centlmetro de espesor en algunos allos. Las conducciones, sobre todo las del gas, que contienen una 
fuerte proporción de cenizas, son otra fuente de dificultades muy extendida. Los canales son también 
dallados frecuentemente de esta manera. En zonas desérticas el acero al aire puede, después de una 
tempestad, mostrar una superficie pulida por la abrasión del polvo y de los materiales transportados 
por el viento. 

El juego de las uniones. 

Los tomillos y los remaches de las uniones en obras metálicas, que sufren golpes o esfuerzos de 
Impacto, tienen tendencia a tomar juego con el tiempo. 

El juego de las uniones es la causa de deslizamientos en los nodos, provoca la deformación de la 
estructura, crea zonas de acumulación de tensiones muy elevadas y acrecienta la posibilidad de rotura 
por fatiga. En consecuencia, hay que tratar de impedir estos hechos, y si las uniones se aflojan, 
repararlas rápidamente. Los soportes de grúa, las instalaciones ferroviarias, los soportes de máquina 
de motor atternativo, son fuentes especiales de dificultades en este sentido. Mucho menos frecuentes 
son las dificultades de este tipo procedentes de edificios y otras obras que soportan cargas estáticas o 
en las cuales la relación carga permanente I sobrecarga de uso es elevada. 

En consecuencia, las uniones de estructuras y elementos de acero que soportan cargas con impacto 
deben ser comprobadas regularmente por medio de los procedimientos de inspección habitualmente 
utilizados para comprobar obras nuevas. Los tomillos aflojados deben ser retirados y sustituidos, ya 
sea por tomillos nuews o por tomillos de atta resistencia; y los roblones aflojados deben ser 
reapnetados o sustituidos. 

Parece ser que las obras cuyas uniones están hechas con tomillos de alta resistencia, 
convenientemente colocados, presentan una mayor seguridad respecto de estos fenómenos, incluso 
en condiciones severas de utilización. 
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El efecto de I• f•tlg•. 

Se puede definir este efecto como la rotura de un elemento de una obra bajo esfuerzos repetidos y 
variables que producen tensiones iguales o inferiores a las consideradas c:omo admisibles en el 
proyecto. La fatiga se manifiesta en las mismas condiciones y en los mismos tipos de obra descritos 
en el párrafo anterior. Los slntomas son pequellas estrlas perpendiculares a la dirección de las 
tensiones, y representan un grave peligro, sobretodo porque las roturas resultantes son muy diflciles 
de prever. Si las fisuras de fatiga no son adwrtidas, pueden provocar el hundimiento de la obra sin 
aviso previo. Por esta razón, los elementos sometidos a esfuerzos repelidos deben ser objeto de 
cuidadosas inspecciones. 

La reparación de elementos en los que se observan fisuras de fatiga consiste en devolverles su 
perdida resistencia. En la mayorla de los casos, éste resultado se obtiene reforzando por medio de 
chapas. 

El efecto de lmpmcto. 

Las estructuras de acero sufren més por el impacto de objetos en movimiento, que las de concreto o 
madera. Esto se debe bésicamente a la utilización de secciones de espesor débil. 

Los dallas debidos a los impactos se caracterizan por deformaciones localizadas en los elementos 
afectados. que presentan una ondulación de débil longitud de onda. Sin embargo, el pandeo por 
tensiones superiores a las admisibles en chapas trabajando a compresión, se presenta también bajo el 
aspecto de ondulaciones cuya longitud de onda puede ser, a veces, pequella. Es esencial no confundir 
estos dos fenómenos, ya que los efectos de los Impactos son miis o menos superficiales y pueden ser 
fácilmente reparados, mientras que el pandeo es sella! de defectos més profundos que pueden hacer 
necesaria la revisión del proyecto de la obra. No siempre es fécil diferenciarlos; si la deformación toma 
la forma de ondulaciones juntas, en forma de cresta de gallo o se produce en una chapa trabajando a 
tracción, se trata probablemente de un problema de impacto; por el contrario, si se forma una curva en 
"S" cuyos arcos estén a ambos lados del eje del elemento, la causa es, probablemente, el pandeo. 
Entre estos dos extremos es dificil decir con toda seguridad cual es la causa de la deformación, a 
menos que se pueda establecer preguntando a las personas que conozcan bien la historia de la obra, 
si ha habido efectivamente impacto. Si subsiste la duda hay que proceder al célculo de las tensiones 
en el elemento en cuestión. Siempre que el célculo ponga de manifiesto que los elementos de que se 
trate estén sometidos a tensiones próximas a las que provocan el pandeo, conviene ser pesimista, 
admttir que se han sobrepasado las tensiones criticas y reforzar. 

Los casos por dallo por impacto son frecuentes. Se pueden repara reforzando un elemento con 
chapas o recubriéndolo con otro material. Si los impactos son susceptibles de reproducirse y el peso y 
volumen lo permiten, la colocación de un recubrimiento es la mejor solución. 

Medldms de protección. 

1.- Asegurar la limpieza de la obra. 

La corrosión se acelera fuertemente si se dejan acumular suciedad y basura sobre el elemento 
considerado. la razón de ello es que las basuras retienen la lluvia o las aguas residuales (e incluso 
pueden fijar la humedad del aire) y favorecen el contacto de la superficie del acero con el agua. 
Ademés en reglones industriales, la suciedad esta formada por un hollln muy rico en compuestos 
sulfúricos corrosivos. Por otra parte, esta suciedad oculta los defectos y dificulta la inspección. 

Cualquiera que sea el revestimiento del acero, pintura u otro material, es eseric:ial barrer, limpiar las 
superficies con aire comprimido o por aspiración, en los lugares accesibles conviene hacerlo a 
menudo, y en los menos accesibles, a intervalos regulares. Es Indiscutible que para impedir la 
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corrosión, las Inspecciones y limpiezas regulares, son más importantes que la pintura. No hay que 
creer que la suciedad acumulada forma una capa protectora. 

2.- La pintura. 

La pintura es la forma universal de protección del acero contra la corrosión, en todos los casos en que 
no existen dificultades particulares de accesibilidad, espesores pequenos, extensión de la supeñicie o 
condiciones de exposición particularmente severas. En este último caso, una proteccl6n 
suplementaria -recubrimiento, utilización de aleaciones inoxidables, secciones de metal 
superabundantes, o protección catódica- será necesaria. 

a. Preparación de la supeñocie a pintar 

Conviene primero limpiar la superficie y protegerla de las partlculas que pueden depositarse sobre ella, 
es necesario recurrir a un disolvente que elimine la grasa, el aceite y la suciedad, y después hay que 
quitar las incrustaciones y el óxido (con rascador o cepillo metálico si se retiran con facilidad, o bien 
con herramienta mecánica si están fuertemente adheridos). Las incrustaciones y el óxido tenaces 
deben ser eliminados por decapado, por chorro de arena o granalla, o con soplete. 

b. Tipos de pintura 

Es preciso que las diferentes capas de pintura y los componentes de cada capa (diluyentes, 
colorantes, productos de imprimación), sean compatibles. Una manera de asegurarse consiste en 
exigir productos de la misma marca. 

c. Aplicación de la pintura 

Después de la limpieza, hay que aplicar la primera capa antes de que la superficie se ensucie de 
nuevo. Cuando se ha limpiado con soplete hay que pintar antes de que la superficie haya alcanzado de 
nuevo la temperatura ambiente (para que no haya condensación sobre el metal), pero después de que 
haya alcanzado una temperatura compatible con la pintura. Salvo para ciertas emulsiones, la supeñicie 
debe estar tan seca como sea posible, ni muy fria ni muy caliente. Las recomendaciones clásicas de 
aplicación indican que la pintura no debe ejecutarse en superficies cuya temperatura sea menor de +5º 
C o mayor de +60" C. Cada capa de pintura debe secarse totalmente antes de aplicar la siguiente. 

La pintura puede aplicarse a brocha o pistola con Igual éxito. El uso de rodillos o pulverizadores, debe 
limitarse a casos particulares o reservarse a algunos revestimientos bituminosos. 

d. Inspección de los trabajos 

Es una operación necesaria, a la que algunas veces se concede poca Importancia. Es necesario seguir 
de cerca los trabajos de limpieza para asegurarse que se nacen bien hasta el final. Cuando los 
pintores han comenzado su trabajo, no les gusta interrumpirlo, y la pintura corre peligro de no ser 
aplicadas sobre zonas sucias o que no adhieran sólidamente a la superficie a pintar. 

Después de cada capa hay que comprobar que no hay huecos, zonas sin pintar o burbujas que 
convengan retocar. Las capas sucesivas deben tener colores diferentes para facilitar las 
comprobaciones. 

Conviene comprobar el espesor de las diferentes capas. Existen aparatos para medir el espesor de la 
pintura fresca o seca y aparatos de detección eléctricos que permiten descubrir pequenos defectos . 
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Terminada la operación de pintura hay que asegurarse de que la supeñicie esta en peñecto estado. 

e. Repetición de la operación de pintura 

Antes de raplntmr h•Y que negurarse de que I• nuev• pintura n comp•tlble con I• •ctuel, y ver 
el e•t. ha sido ratoc•d• tot.I o p•rcl•lmente •ntea de •pllc.r I• nueve. 

No hay que aplicar varias capas nuevas de pintura sin quitar las antiguas, pues un revestimiento 
espeso, tiende a perder su adherencia. 

3.- Otros revestimientos. 

a.-Galvanización. 

Este revestimiento se utiliza para obtener una protección más duradera que la proporcionada por los 
procedimientos clásicos de pintura. (Sin embargo, no es una protección absoluta y en climas 
húmedos o tropicales la misma capa de zinc se protege con una buena pintura. 

Para las estructuras metálicas se preconiza generalmente la galvanización por un procedimiento de 
bano en caliente (galvanización A.S.T.M. A-153), porque la capa obtenida es más gruesa que la 
conseguida por otros procedimientos, tales como la galvanización al gris de zinc, la galvanoplastla o la 
aplicación por proyección. Es deseable que la capa sea gruesa, pues el poder protector del zinc, es 
aproximadamente proporcional a su espesor. Todas las operaciones de fabricación, en especial los 
plegados, los cortes con soplete y las soldaduras deben efectuarse antes de la galvanización, ya que 
estas operaciones queman o disgregan el zinc protector. 

4.- Recubrimiento grueso. 

Los párrafos precedentes describen la protección contra la corrosión por aplicación de capas 
relativamente delgadas. Pero el inconveniente de las capas delgadas reside en que deben ser 
renovadas con frecuencia. Se puede asegurar una protección permanente o semipermanente 
recubriendo el elemento entero con concreto o material plástico, o revistiéndolo con una capa de 
metales no férreos u otros materiales inalterables. 

El recubrimiento de concreto es el más utilizado para proteger construcciones portuarias sometidas a 
las mareas y situadas a bajo el nivel del mar, para conducciones enterradas, para revestir 
canalizaciones, en el interior de soportes tubulares, partes de obra que ya no serán accesibles al 
acabar los trabajos, y otras expuestas a atmósferas particularmente corrosivas, tales como humo de 
locomotoras o fábricas de productos qulmicos. 

Además de su papel protector respecto a la corrosión, los recubrimientos de concreto se utilizan para 
proteger el acero de la abrasión y, lógicamente de los incendios. 

La colocación del concreto puede hacerse utilizando encofrados o por proyección. 

Con el objeto de asegurar una buena adherencia entre el acero y el concreto, se debe limpiar la 
supeñicie del acero de todas las suciedades, incrustaciones o escamas de óxido, y el concreto debe 
ser denso, rico en cemento y de buena calidad. Si el concreto es de mala calidad, la protección será 
insuficiente. Hay que colocar una especie de elemento de envoltura; generalmente consiste en una 
malla metálica de barras de pequefto diámetro espaciadas de 5 a 10 cm. 
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Las normas AISC 4 precisan que los elementos de acero que van a ser recubiertos con concreto, no 
deben pintarse. Sin embargo, según la experiencia en la práctica, deben pintarse o revestirse los 15 
primeros centfmetros de la parte recubierta para impedir el ataque del agua que se infiltra por las 
fisuras de retracción, en obras no protegidas. 

Precauciones a tomar: 

Un recubrimiento de concreto no consiste en un simple relleno. Hay que utilizar un concreto de 
buena calidad, de 250 kg/cm2 de resistencia a compresión simple, e insistir sobre una ejecución 
muy cuidada. 

Un recubrimiento de concreto, incluso estando bien echo, no protegerá al acero de la corrosión por 
electrólisis, y cuando el acero es susceptible de tener que conducir corrientes a tierra, hay que 
prever un sistema de toma de tierra individualizado. Recubrimientos bituminosos. Estos 
revestimientos son una excelente protección contra la corrosión y se emplean frecuentemente 
para recubrir elementos enterrados en suelos muy corrosivos; como los cauces de rlo; terrenos 
pantanosos rellenos de escorias; rellenos que contengan materias orgánicas (basuras, por 
ejemplo) y zonas de mareas. Los recubrimientos se utilizan sobre todo para proteger 
canalizaciones, tirantes y uniones que sirven para anclar obras de contención, y en cualquier parte 
donde se desee una protección eficaz y duradera. El trabajo consiste en revestir la superficie 
metálica, con una capa de alquitrán de huila, barnizarla y recubrir todo con una o varias capas 
espirales de fieltro u otro material apropiado, saturado en una mezcla impermeable a base de 
betún. Este material refuerza y protege el revestimiento y aumenta su espesor. 

En el caso de obras enterradas, hay que recubrir los elementos protegidos con tejas o con hojas de 
metal, o con otro producto equivalente; en las superficies verticales u oblicuas se protegerán con 
ladrillo o piedras. Hay que evitar que los elementos protegidos estén en contacto con el suelo 
compacto arcilloso o limoso, que se adhiere al revestimiento y puede provocar una ruptura por 
retracción en caso de disecación. Hay que evitar también que el elemento repose sobre rocas, 
tablones o restos pues et revestimiento corre peligro de dallarse por rozamiento con estas asperezas, 
al moverse la obra. Hay q,''3 prever un relleno arenoso alrededor del recubrimiento: Si el elemento a 
revestir es largo y flexible, es preciso prever soportes intermedios, por ejemplo, cada 10 m, para evitar 
el desprendimiento del recubrimiento. 

Los recubrimientos de concreto y de asfalto son, con mucho, lo mas, comúnmente empleados para 
proteger el acero. Sin embargo, se utilizan otros materiales en casos particulares. Por ejemplo, se ha 
utilizado espuma de uretano recubierta de polisulfuro liquido para proteger de la corrosión tas 
abrazaderas de tensado de los cables en la construcción del segundo tablero del puente •Jorge 
Washington". La espuma servia para rellenar y el polisulfuro liquido para asegurar la estanqueidad. 

Un recubrimiento formado con una aleación de cobre y níquel ha sido utilizado para recubrir y proteger 
piezas de acero de las superestructuras de varias plataformas marinas de sondeos en el Golfo de 
México. Se emplean aleaciones Inoxidables para revestir pilotes y estructuras de plataformas de 
amarre a distancia de la costa, al nivel de las mareas y del oleaje. 

5. Aleaciones inoxidables. 

La corrosión que sufre el acero depende tanto de su composición como del medio en que se 
encuentra. Para un medio dado, se puede disminuir la corrosión de una obra de acero utilizando 
aleaciones Inoxidables en lugar de acero ordinario al carbono (ASTM-A7 o a36). 

a. Obras al aire libre. 

Se pueden citar entre las aleaciones anti- corrosión el acero al cobre (ASTM-A7, A36 o A373 que 



contengan al menos un 0.2 % se cobre) algunos aceros de atta resistencia y pecunia proporción de 
aleaciones, tates como tos enumerados en ta norma ASTM-A242. 

Se puede preconizar el empleo del acero al cobre utilizando las normas ASTM. La mayorfa de los 
aceros aleados en pequena proporción, recomendados por su resistencia a la corrosión, se fabrican 
bajo licencia, y el ingeniero debe pedir información al fabricante, con objeto de escoger un producto 
que responda al fin deseado. No basta pedir ASTM-A242. Varios aceros de este tipo tienen una 
resistencia la corrosión atmosférica superior a la del acero al cobre. Salvo en caso de condiciones muy 
severas, se utilizan alineaciones inoxidables. que cuestan poco más que el acero A-36. y esto 
ünicamente en elementos crfticos y no en la obra entera. Por ejemplo, se recomienda su empleo para: 

• Las uniones y partes móviles, como cubrejuntas, extremos de vigas y apoyos deslizantes 

• Para uniones de elementos relativamente pequenos, como mallas, que presenla una gran supeñicie 
expuesta, por lo que seria muy costosa su conservación. 

• Para elementos que serán diflcilmente accesibles una vez que la obra se acabe. 

• Para tos canales, rejillas y elementos del mismo tipo, que están particularmente expuestos porque 
se mojan y acumulan en ellos restos secos o hümedos con frecuencia. Además, el acero inoxidable 
se recomienda a veces para algunas partes de Instalaciones marltimas o para obras situadas en 
obras industriales donde la atmósfera es muy agresiva, como por ejemplo, en las proximidades de 
tanques de ácido. 

b. Instalaciones enterradas y sumergidas. 

Aunque no se disponga mas que de pocos datos, parece que el empleo del acero al cobre o de aceros 
débilmente aleados de alta resistencia, presentan pocas ventajas frente al acero ordinario al carbono, 
en tas instalaciones enterradas y sumergidas donde el acero esta constantemente húmedo. Sin 
embargo las aleaciones de alto contenido en silicio, cromo o nlquel resisten indiscutiblemente mejor a 
la corrosión en estos casos y pueden ser, en principio, üliles si el precio no es un obstáculo. 

Precauciones a tomar: a excepción de ciertos usos en arquitectura, los aceros inoxidables deben 
pintarse, galvanizarse o protegerse. como tos aceros ordinarios al carbono: la utilización de metales 
inoxidables es, esencialmente una precaución suplementaria tomada para simplificar los problemas de 
conservación que conciernen a elementos muy expuestos o de acceso muy dificil. 

6. Metal superabundante. 

Este termino se aplica a los espesores de metal previstos en exceso en relación con los dados por los 
calculistas. Su objeto es proporcionar un margen que permita que se produzca la corrosión sin bajar de 
la resistencia necesaria del elemento. El campo de aplicación, es el mismo que el de los aceros 
inoxidables. De hecho si se considera solo la resistencia de las obras, las dos técnicas son 
equivalentes. 

Los espesores mlnimos necesarios dados por numerosas instrucciones de construcciones melálicas 
son consecuencias de este principio. Por ejemplo: las normas aplicables a los puentes de carretera ( 
AASHO) recomiendan un espesor de metal de 10mm. para el alma de las pilas melálicas, asl como 
para el empalme de los pilotes: la mayor parte de las demás especificaciones expresan exigencias 
comparables, al referirse a cimentaciones. 

El método habitual cuando se trata de utilizar esta técnica consiste en calcular la dimensión del 
elemento en función de la resistencia necesaria: evaluar a continuación la perdida de metal debida a ta 
corrosión (han sido frecuentemente publicadas cifras relativas a este punto); y aumentar el espesor de 
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metal en una cantidad equivalente a esa pérdida en un periodo de tiempo igual a la duración prevista 
de la obra. No hay que olvidar que la perdida de metal se produce por los dos lados del elemento, y 
hay que tener en cuenta que puede ser distinta a cada lado, por ejemplo, en un tablestacado, uno de 
cuyos lados esta en contacto con el relleno. 

7. Protección catódica. 

La corrosión en medio abundante de agua o húmedo, es de naturaleza esencialmente electroqulmlca; 
está causada por una corriente que, partiendo de las zonas anódicas, pasa por la solución para 
alcanzar el metal en las zonas catódicas. Este tipo de corrosión puede ser prevenido haciendo pasar 
por el metal una corriente eléctrica contraria suficientemente fuerte para neutralizar las corrientes 
destructoras. La protección catódica, que consiste en acoplar, en la obra que se requiere proteger, un 
ánodo que aporte metal, desempella este papel neutralizando las corrientes corrosivas y formando 
capas de compuestos no solubles sobre las nuevas superficies catódicas. 

Se utiliza sobre todo este método para proteger el acero enterrado (conducciones o pilotes), para 
proteger la parte sumergida de las instalaciones marltimas tales como pilotajes y arriostramientos, 
para proteger las compuertas de esclusas y presas; el interior de y el exterior de depósitos enterrados. 
La protección catódica, sin embargo no impide la corrosión, a menos que el metal a proteger no este 
en medio electrolltico (agua o suelo húmedo); no es eficaz para proteger los elementos de obras 
situadas sobre el nivel freático o en terreno muy seco. 

Precauciones a tomar: los efectos sobre las sobras adyacentes inducidos por la protección catódica no 
deben ser despreciados. Estas obras corren el peligro de ser dalladas si no están convenientemente 
enlazadas al nuevo sistema, o si no se prevén otros medios de protección. 

B. Revestimiento reforzado. 

Esle tipo de revestimiento se utiliza como medio para proteger la obra contra la abrasión. 

Un recubrimiento de concreto, forma un excelente revestimiento. Se pueden citar, como otros 
procedimientos, las placas protectoras en acero forjado, las de madera, la utilización de metal 
superabundante, el revestimiento con metales duros, la utilización de pinturas anti-abrasión, tales 
como los vinilos, el neopreno, y los revestimientos fenólicos endurecidos en caliente. 

Cuando la abrasión es muy activa, hay que recubrir las obras con concreto. La placas de acero forjado 
son muy eficaces, pero caras. Los otros procedimientos no son aplicables, en el mejor de los casos, 
mas que en zonas pocos expuestas. 

9. Influencia de los detalles constructivos. 

Se pueden evitar numerosas dificultades debidas al deterioro de las construcciones metálicas 
presentando una particular atención a los detalles de los proyectos; en particular, a los siguientes 
puntos: 

Es preciso que, en medida de lo posible, todas las partes de la obra sean accesibles a fines de 
conservación o, si no lo son, que los elementos estén revestidos o hayan recibidos una protección 
permanente cualquiera. Esto es menos necesario si están s~uados en un lugar bien protegido y 
caliente, alejado de las tuberlas y de las posibles fuentes de fuga en tejados y muros. No hay que 
dejar espacios vaclos inaccesibles bajo los tejados, ni bajo el forjado de planta baja, ni en los 
aparatos de apoyo. Hay que prever trampinas. Si en un punto el espacio es demasiado reducido 
para que un hombre pueda entrar a trabajar, debe ser considerado como inaccesible y protegerlo. 
La inaccesibilidad es lo que más dificultades plantea en una obra, sobre todo si es metálica. 
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- Hay que elegir la forma de las secciones de manera que tengan la menor superficie expuesta 
posible. Por ejemplo. desde el punto de vista de la lucha contra la corrosión, una doble T es 
preferible a angulares unidos, y una viga cajón preferible a una de sección en H. Siempre que los 
esfuerzos a que esté la obra sometida lo permitan, las secciones compactas serán preferibles a las 
de gran superficie. 

Hay que evitar formas o detalles en los que se pueda acumular la suciedad. Si el costo no es 
excesivo se pueden usar secciones redondeadas. 

Hay que suprimir las bolsas, puntos bajos o hendiduras susceptibles de retener el agua. Las 
secciones en U deben presentar su concavidad hacia abajo, o estar provistas de orificios de 
evacuación bastante grandes para no ser cegados por hojas o suciedad, o rellenadas de concreto. 
Si la sección lleva rigidizadores, hay que hacer orificios de evacuación en las cubetas que forman. 
(Fig. 4.22). Los perfiles de ala ancha y las sesiones en doble T, de alma horizontal, deben tener una 
pendiente suficiente para permitir el desagüe, o llevar orificios de evacuación . 
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Figura 4.23 Si se llena de concreto una cavidad, hay que utilizar un mortero expansivo de manera que 
no haya una retracción que permita penetrar el agua por las fisuras que se formarlan 
entre el mortero y el borde de La cavidad. 
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La base de los soportes deben protegerse por un recubrimiento de concreto o por enanos de 
concreto que sobrepasen el nivel del terreno o forjado. La superficie de concreto adyacente debe 
tener una pendiente que permita alejar el agua de la estructura metálica. 

Las construcciones de concreto que soportan o están debajo de estructuras metálicas deben 
proveerse de canales. goterones y surcos de drenaje. 

Las hendiduras y agujeros en superficies horizontales de un elemento metálico deben ser 
suficientemente grandes para asegurar un desagüe real. Si se llena de concreto una cavidad, hay 
que utilizar un mortero expansivo de manera que no haya una retracción que permita penetrar el 
agua por las fisuras que se formarian entre el mortero y el borde de la cavidad. (Fig. 4.23). 

Hay que evitar las disposiciones que conduzcan a hendiduras estrechas que no se puedan llenar 
ni pintar. Un ejemplo corriente es el de angulares o perfiles en U unidos o adosados, pero entre 
los que la presencia de cartelas deja juego. En obras expuestas esta unión conduce siempre a 
diíicultades, salvo si el espacio entre elementos se obstruye. 

En uniones roblonadas o atornilladas o con perfiles metálicos adosados, hay que evitar la 
penetración de agua entre las chapas o elementos adyacentes asegurándose que todas las 
superficies metalicas están en contacto. En uniones de fuerza, hay que preparar la superficies en 
contacto antes del montaje. 

Las uniones a tope totalmente soldadas son preferibles a los empalmes por solape de chapas, 
por un lado a causa del agua que penetra en las chapas y por otro porque es imposible quitar 
lodo decapando la superficie en contacto. El decapado aumenta el efecto corrosivo de la 
humedad. Lo mismo ocurre con las soldaduras que no ciegan más que parcialmente los vacíos 
entre las piezas. 

Los soportes tubulares deben llenarse de concreto o cerrarse para ser estancos al aire. 

Para evitar la corrosión por efecto pila hay que aislar los metales de naturaleza diferente, en 
particular las aleaciones de aluminio y cobre habitualmente utilizadas en decoración. La pintura al 
cromato de zinc o arandelas y juntas impregnadas de cromato de zinc son excelentes para esto. 
Los roblones que unen los dos metales deben ser de acero inoxidable, o recubrirse de una vaina 
aislante. 

Los espacios que rodean los elementos de acero deben ser ventilados o rellenados. La 
observación de estos sujetos no aumentará --o aumentará poco-- el costo de la obra y disminuirá 
considerablemente los gastos de conservación. 

Algunas consideraciones generales acerca del fenómeno de la corrosión 

1. La intensidad de la corrosión depende de la composición qulmica del acero y puede reducirse 
recurriendo a algunas aleaciones inoxidables. 

2. La corrosión puede producirse tanto en contacto con oxigeno disuelto. como con el oxigeno del aire. 
es decir, puede tener lugar sobre obras sumergidas o enterradas. Cuando se va a construir una 
obra y no se tiene datos de la velocidad de corrosión, se puede tener una idea comparando el 
porcentaje de oxigeno disuelto en agua. en el emplazamiento considerado, con el de otros 
emplazamientos en los que se conozca el comportamiento del acero 

3 La presencia de humedad es decisiva en el fenómeno de corrosión. En un lugar dado. la corrosión 
será tanto más fuerte cuando más húmeda sea la atmósfera. Las obras de acero no protegidas 
tienen una duración bastante grande en regiones áridas, siendo rápidamente atacadas en regiones 
de clima húmedo. Es util hacer constar que la corrosión es menos fuerte en el lado de la obra 
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expuesto al sol, es decir, al sur o en zonas en que no hay sombra. La razón es que el agua se 
evapora mas rápidamente sobre las superficies al sol. 

Una débil humedad basta para iniciar la corrosión. Las reacciones de corrosión se producen. 
aunque lentamente. sobre superf1c1es en las que la pelicula de humedad es lo bastante fina para 
ser invisible, figuras 4 24 y 4.25 

Figura 4.24 Estado de los arriostram1entos. Antes de retirar el óxido 
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Figura 4 25 Despues de retirarlo 

Figura 4 26 Corrosión de una viga de acero Aspecto presentado por la viga antes de quitar las 
incrustaciones de óxido Nótese que aparte de algunas picaduras y zonas salientes. la 
viga parece eslar en bastanle buen estado 
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Figura 4.27 La misma viga fotografiada después de retirar parcialmente el ó•ido con un martillo. 
Obsérvese que el aspecto es muy diferente, y revelando un estado avanzado de 
corrosión. El espesor del ala se ha reducido al de una hoja. y se pueden ver agujeros 
(indicados por flechas). Esta fotografia muestra que no se debe juzgar el estado de 
corrosión sin retirar el ó)(ido. 

4 La intensidad de la corrosión crece con la temperatura. Hay que vigilar de cerca las Instalaciones 
situadas en los trópicos o sometidas a fuertes temperaturas 

5 Cuando el medio corrosivo se renueva rápidamente, la intensidad de la corrosión es mayor. 
principalmente porque hay más O)(lgeno en contacto con el metal, fig. 4.26 y 4.27 

6. En instalaciones maritimas, la presencia de moluscos u organismos análogos contribuye a 
acrecentar el picado, en parte a causa de los reactivos qulmicos que producen y en parte a ~.ausa 
de su crecimiento irregular y desordenado que favorece la aparición de puntos de corrosión 
electrolitica. Sin embargo, una fuente vegetación de este tipo contribuye a reducir la corrosión 
manteniendo apartados los productos corrosivos. impidiendo asl que la superficie éste en contacto 
con agentes oxidantes. No hay que limpiar las abras de toda vegelación submarina 
sistemáticamente. 

7. En los climas tropicales, los hongos causan dellos considerables a las obras metálicas, por lo que 
se recomienda el empleo de un fungicida. 

8. En las instalaciones sumergidas o enterradas. puede producirse una corrosión importante por efecto 
de la presencia accidental de corrientes eléctricas. 

9. En instalaciones sumergidas, y sobre todo en pilotes de obras marinas, se observa a menudo que el 
hidró•ido precipitado forma un revestimiento compacto y adherente que protege la obra contra la 
corrosión. Este revestimiento es generalmente de un color negro verdoso que contrasta con el 
marrón rojizo del O)(ido ordinario. El fenómeno e•plica frecuentemente la ausencia, aparentemente 
imposible, de corrosión en tas armaduras el descubierto de los pilotes de concreto deteriorados. No 
hay que quitar este revestimiento cuando se reparen los pilotes 
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1 o. El contacto de metales diferentes en un medio conductor de electricidad es una posible fuente de 
corrosión y debe ser evitado. 

11. Hey que hacer notar qué partes diferentes de una misma obra pueden estar situadas en medios 
diferentes. Se debe proyectar o reparar la obra en función de estas diferencias de medio. 

12. La corrosión de las obras enterradas se acelera mucho por la presencia de suelos corrosivos. Se 
clasifican entre los suelos corrosivos los depósitos orgánicos como la turba, el limo orgánico, el 
lodo de los rlos y puertos. Las cenizas son también muy corrosivas a causa de la presencia de 
productos de combustión residuales que en contacto con la humedad, producen ácidos. Los 
numerosos depósitos de basura son también origen de dificuHades. 

4.4 CASO Y SU MANTENIMIENTO. 

4.4.1 Introducción. 

El acero se utiliza casi en todo lo estructural, llámese subestructuras o superestructuras, esto desde el 
punto de vista ingenieril. Se presenta un caso particular de una luberla de acero que transporta 
hidrocarburo y que ésta a su vez presenta un grado considerado de corrosión, para el cual se hace un 
análisis detallado con el fin de evitar mayores problemas en la conducción. 

La mecánica de fractura por corrosión es una disciplina de creciente aplicación en México, debido 
principalmente a las presiones económicas para reducir la frecuencia del mantenimiento correctivo, 
cuando éste implica la reparación de estructuras y partes agrietadas y a la necesidad de alargar la vida 
útil de plantas industriales y estructuras metálicas. En la práctica tales aplicaciones requieren de 
conocer lo siguiente: (a) La resistencia a la fractura de los materiales de fabricación incluyendo sus 
soldaduras, (b) los criterios de evaluación de la resistencia a la fractura por corrosión, (e) la rapidez de 
crecimiento de grieta. En el caso particular de los duetos de conducción de hidrocarburos, la necesidad 
de evaluación de una gran cantidad de tramos en los que se han detectado grietas, requiere del 
desarrollo de criterios generales de evaluación que permitan analizar una gran cantidad de defectos en 
tiempo relativamente corto. La aplicación de los criterios de evaluación de defectos y las predicciones 
de vida residual permite determinar la viabilidad de seguir operando una linea y establecer los 
programas de inspección y mantenimiento. 

Como regla general, las compalllas petroleras gastan enormes sumas de dinero en el mantenimiento 
de sus duetos y aún asl se presentan fugas y explosiones inesperadas. Estos eventos acarrean 
enormes costos por demoras e Interrupciones de la producción, gastos por pago de afectaciones y 
reparación de las áreas dalladas, además de deteriorar seriamente la imagen de la empresa y 
ocasionar dal\os a la ecologfa. Es muy frecuente, por otra parte, que aún cuando un defecto en un 
dueto por corrosión ha sido detectado, técnicamente no es posible repararlo de inmediato, por 
dificuttades de acceso o el costo de la reparación es exorbitante como es el caso de duetos marinos, 
duetos en zonas pantanosas y en zonas urbanas. Una solución extrema, aplicada con frecuencia, es la 
de disminuir la presión de operación o en casos extremos, deshabilltar el dueto. Estas decisiones 
también conllevan enormes pérdidas económicas por la disminución de la producción y ecológicas y 
porque muchas veces el producto tiene que quemarse al no poder ser transportado ni almacenado. 
Dentro de éste estado de cosas resutta que una gran cantidad de defectos que aparecen con mucha 
frecuencia en los duetos no están caracterizados en su comportamiento mecánico ni en su evolución y 
rapidez de crecimiento y por lo tanto. no existen normas o códigos para dictaminar su grado de 
peligrosidad y decidir si repara o no; Tal es el caso de las grietas Inducidas por hidrógeno en duetos de 
acero en servicio amargo conocidas como laminaciones, ampollas y agrietamiento escalonado. 

-Z'8-



La corrosión por definición es la causa general de la alteración y destrucción de la mayorla de los 
materiales sean naturales o artificiales, especlficamente sobre la producción del acero con que son 
construidas las tuberlas utilizadas en la industria petrolera y de acuerdo con las estadlsticas a nivel 
mundial, el 25.4% de esa producción anual de acero es destruido por la corrosión que invariablemente 
es generada a partir de los agentes existentes en el medio que rodea el acero o bien por la naturaleza 
de los fluidos por los duetos. 

Derivado de los efectos del fenómeno de la corrosión los costos por reparación o sustitución de 
estructuras o tuberlas danadas, presentan grandes inversiones económicas para la industria en 
general y especlficamente en sistemas de transporte de hidrocarburos podrla representar además 
posibles e irreparables perdidas humanas, diferimiento de producción por paros imprevistos fugas que 
danan el entorno ecológico asl como afectaciones a terceros tanto en sus bienes como en sus 
personas por lo que es conveniente implementar un plan para prevenir y mitigar tales efectos 
reduciéndolos a su mfnima expresión 

Para predecir la influencia de los factores externos sobre los duetos y sus sistemas de producción se 
llevó a cabo un estudio fisicoqulmico y microbiológico del agua y sedimento pertenecientes al corredor 
Atasta-Cd. PEMEX. que se localiza en las inmediaciones de los estados de Campeche y Tabasco 
pasando en su trayectoria por las reservas ecológicas de Laguna de Términos en Campeche y los 
Pantanos de Centla en Tabasco. 

Estudio de la influencia de los factores Flsicos, Qulmicos y Microbiológicos causantes de la corrosión 
del entorno Lacustre sobre Duetos del Corredor Atasta-Cd. PEMEX 

El muestreo para el estudio se realizó en promedio a cada 5 km. a lo largo del corredor 
intensificándose en las regiones con evidencias de corrosión exterior. En los análisis se incluyeron 
determinaciones de temperatura oxigeno, redox, bióxido de carbono, conductividad I resistividad, 
cloruros, sulfatos, dureza, alcalinidad, fierro, manganeso ácido sulfhídrico, bacteria aerobias, bacterias 
anaerobias y bacterias sulfato-reductoras 

De los análisis realizados se estableció la tendencia corrosiva y/o incrustante del agua a lo largo de los 
dos canales del corredor, detectándose cuatro regiones donde la influencia del medio sobre las lineas 
es evidente por los altos niveles de fierro encontrados y de igual forma se detectaron altas poblaciones 
de bacterias sulfato-reductoras en la vecindad de las tuberlas de transporte. 

4.4.2 Objetivos 

Realizar estudios fisicos, qulmicos y microbiológicos que son causantes de la corrosión, asl como para 
determinar los efectos del entorno lacustre sobre las lineas de transporte de hidrocarburos del 
Corredor Atasta-Cd. Pemex. 

Mejorar los sistemas de protección en las lineas sobre la base de la información generada en los 
estudios. 

Determinar en forma especiflCB la manera en que ocurre el agrietamiento asistido por corrosión en 
tuberlas de acero para duetos de gas amargo. 

Evaluar las propiedades mecánicas y la tenacidad a la fractura; En los materiales de acero utilizados 
en la tuberla, duetos, en muestras retiradas del dueto en servicio y en materiales similares que no 
hayan sido puestos en servicio. 

Desarrollar modelos matemáticos para calcular: 
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La presión máxima de operación de la tuberla en presencia de una grieta de tamallo y geometrla dada 

El tiempo de servicio antes de que una grieta formada por el proceso de fractura asistida por corrosión 
que pudiera encontrarse en el dueto. 

4.4.3 Factores. 

La decisión para llevar a cabo el presente estudio se basó en los factores siguientes: 
1. Presencia de corrosión exterior a pesar del sistema de protección catódica existente. 
2. Indicios de áreas desnudas por deterioro evidente del recubrimiento dieléctrico. 
3. Abundante presencia de materia orgánica en el derecho de vla. 
4. Evidencias de metabolismo anaerobio en la vecindad de los duetos. 

4.4.4 Caso. 

Para comprender mejor todos los conceptos se tienen los siguientes datos: 

Nomenclatura. 

- BacVrnl = bacterias por mililltro 

- Corr = corrosivo. 

- Corrosión microbiológico aerobia = exacerbación de los fenómenos de corrosión por la colonización 
bacteriana y su consiguiente formación de biopellcula en presencia de oxigeno. 

- Corrosión microbiológico anaerobia = exacerbación de los fenómenos de corrosión por la 
colonización bacteriana y formación de biopellcula en ausencia de oxigeno. 

- DDV = Derecho de vla. 

- E = electrones 

Sup. = Superficie 

- Hr. =horas 

- lnc. = Incrustante 

- Km. = kilómetro 

- MBPD = miles de barriles hidrocarburos llquidos por dla. 

Me=metal 

- mg/I = miligramos por lltro. 

MM3PD = miles de metros cúbicos por dla. 

- MMM3PD = millones de metros cúbicos por dla 

MMPCD = millones de pies cúbicos de gas por dla. 

El Corredor de tuberlas Atasta-Cd. PEMEX (Figuras 1, 2,3, 4 y 5) está considerado como una 
instalación estratégica para PEMEX y para el Pal• ya que es la vla más viable para proporcionar la 
salida de toda la producción de gas y condensados de la Región Marina, motivo por el cual es evidente 
la importancia que reviste y como consecuencia es prioritario preservar la integridad flsica de las 
tuberlas que lo integran para mantener e incrementar la confiabilidad y eficiencia en el trasporte de la 
producción, reduciendo al mlnimo los riesgos derivados de los efectos de la corrosión que pudieran 
derivar en una contingencia ecológica. 
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El derecho de vla de éste corredor tiene una longitud de 92 kilómetros y esta constituido por dos 
canales artificiales a cielo abierto, que se encuentran cubiertos de plantas acuáticas aproximadamente 
del kilómetro al 40 al 92 y está constituido por las lfneas L-1 36" (diámetro) que maneja 250 MMPCD 
de gas residual proveniente del complejo procesador de gas en Cd. PEMEX, Tabasco hacia la 
plataforma Nohoch-A. pasando por el Centro de Proceso de Gas y Condensador Atasta, éste flujo 
contribuye a incrementar en 200 MBD (30.4 MM D) de aceite mediante el sistema de Bombeo 
Neumático para recuperación secundaria. Las lfneas L-2 y L-3 de 36" (diámetro) manejan 1,250 
MMPCD (35.6 MM3 PO) de gas amargo desde Atesta a Cd. PEMEX para procesamiento, resaltando 
que L-3 opera 45 km. De Atasta-Rlo Usumacinta, llevando un 90% de avance en la construcción del 
segundo tramo Rlo Usumacinta-Cd. PEMEX de 45 km. Y finalmente G-1 y G-2 de 16" (diámetro) que 
transporta 100 MBPD (15.2 MM3PD) de condensadores amargos que también son enviados a proceso 
en Cd. PEMEX, Tabasco. Estos volumenes mencionados representan el total de la producción de gas 
y condensados de la Región Marina. 

Como una de las principales caracteristicas del corredor es la presencia abundante de materia 
orgánica en las diferentes fases de su ciclo de natural, que dio margen a pensar en una posible 
proliferación de diversos microorganismos que pudieran tener influencia en el fenómeno de corrosión, 
factor que no se habla considerado para lijar el nivel adecuado de protección catódica y ademés, 
fueron detectados durante la inspección interior con equipo instrumentado, algunos danos por 
corrosión exterior que se confirmaron mediante inspección directa en campo, llamando la atención que 
estos dallas se localizaron alrededor del Km. 70 y que en el Km. 73+300 existe una estación de 
impresión de corriente. Aunque es dificil precisar en que etapa de la vida util de los duetos se presenta 
corrosión, es factible que esta empezara en la fase inicial de operación de las tuberlas que en algunos 
casos como L-36" (diámetro) tiene más de 15 ellos en funcionamiento. 

Causas que originaron la corrosión en los duetos. 

Los microorganismos en forma natural se encuentran ampliamente distribuidos en ambientes 
originales o modificados por el hombre, puesto que en ambos supuestos, se propicia la actividad 
bacteriana en mayor o menor grado. De manera general, es posible que se presenten diversos 
problemas operativos que provienen de la citada actividad bacteriana, tales como taponamiento en 
filtros de perforación, corrosión interior y/o exterior en tuberlas, corrosión en tanques y bombas de 
succión en sistemas de enfriamiento y recipientes para almacenar aceite. Sin embargo, es menester 
tener presente que la corrosión inducida microbiológicamente no involucró una nueva forma de 
corrosión, ya que los procesos de fondo son de naturaleza fisico-qulmica pero son amplificados por la 
acción de otros compuestos oxidados de azufre como receptores finales de electrones, que producen 
el ácido sulfhldrico (H25) como producto metabólico, existiendo además otros microorganismos que 
pueden utilizar H2 y ser capaces de producir sulfuros a partir de sulfatos o tiosulfatos. 

Generalmente todos los metales corno aleaciones de aluminio, aceros inoxidables al carbón, cobre y 
sus aleaciones forman una pelfcula adherente de óxido que los protege de la corrosión, pero las 
pelfculas biológicas dallan el óxido protector, alteran la permeación de oxigeno y exponen el metal a 
los procesos corrosivos. 

Las caracterlsticas y mecanismos de la biocorroslón. Cuando un metal está expuesto en un ambiente 
aeróbico, sumergido en agua o en suelos humedos, la reacción inicial es la disolución del metal como 
catión metálico, con la cual pierde el exceso de electrones conforme a la reacci6n anódica. Los 
electrones liberados son aceptados en un área catódica cercana y que en soluciones neutras, ocurre 
como la reducción catódica del oxigeno a hidróxilos. La reacción total es la formación y precipitación 
de productos insolubles formados por la reacción de iones ferrosos metabólicos e iones hidróxilos. 
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Siendo éste el caso més simple de reacciones que suceden uniformemente sobre la superficie de los 
metales. 

En ausencia del oxigeno, la reacción catódica haMual en los procesos de corrosión es la reducción del 
hidrógeno del agua. 

La corrosión aeróbica es generalmente la colonización y formación de biopellculas en presencia de 
oxigeno, favoreciendo la formación de células de concentración y de aeración diferencial debido al 
consumo del 02 por la población microbiana y al reducir la concentración se inicia la corrosión 
k>calizada. 

Con respecto a la corrosión anaeróbica, es quizé et mecanismo de corrosión mas asociado a la 
actividad bacteriana puesto que la mencionada capa interna de la biopellcula es un hébitat adecuado 
para las bacterias sulfato-reductoras que tienen la capacidad de utilizar los sulfatos como receptores 
de electrones. 

Los mecanismos de corrosión que generan las bacterias sulfato reductoras son muy complejos, 
existiendo en la literatura cinco hipótesis para explicar su papel. 

Corrosión por iones sulfuros 

La pellcula protectora de sulfuros como Mackinawlta , sufre una ruptura a concentraciones de hierro 
més altas y se pierde debido a la conversión de Smytitay plrrotita. Dependiendo de la especie qulmica 
presente, la pellcula de sulfuros puede tener diferente corrosividad, promedio de 12.8 mm/afio 
mientras que en presencia de Macklnawlita se reduce a 5.3 mm/afio. 

2 Corrosión por celdas de concentración debido a la formación de sulfuros 

Como los sulfuros de hierro formados son de naturaleza diferente al acero, se presenta el mecanismo 
similar cuando dos metales con distintas reactividades están en contacto, es decir, que se forman 
zonas anódicas y catódicas entre las cuales existe un flujo de electrones. 

3. La despolarización bacteriana del cétodo. 

Las bacterias sulfato-reductoras según algunos investigadores son microorganismos que tienen la 
capacidad de utilizar el hidrógeno catódico por reducción desasimilatoria de sulfato estimulando asl la 
reacción anódica. Simuháneamente, su producto metabólico que es el sulfuro, reaccionaria con los 
iones metélicos en solución para formar sulfuro de hierro que es corrosivo. Presentándose las 
siguientes reacciones de la teorla de la despolarización catódica. 

4. Producción de compuestos de fósforo corrosivo y volétil. 

Algunos inwstigadores han encontrado significativo fósforo de hierro como producto de corrosión, de 
color negro y con caracterlsticas amorfas, que contiene fosfrta que fue detectada mediante 
cromatografla de gases. Llegando a la conclusión de que algunas cunas de bacterias sulfato
reductoras producen un agente corrosivo, volátil y soluble en agua que pudiera ser un compuesto 
fosforado. 

5. Corrosión debida a la formación de azufre elemental. 

Reportes en la llteratura, manifiestan haber encontrado presencia de azufre elemental en la periferia 
de las picaduras causadas por las bacterias sulfato-reductoras. Este azufre puede ser promotor de 
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corrosión por un mecanismo similar al de las células de aereación diferencial, lo cual explicarla un alto 
Indice de corrosión en el acero, que ha sido observado cuando está en presencia de azufre elemental 
presentando el siguiente mecanismo: 

El azufre elemental actúa como corrosivo sólo si está disuelto y su solubilidad está influenciada por la 
temperatura, el pH y los sulfuros. 

La interfase de condiciones aeróbicas I anaeróbicas es importante con relación al crecimiento de las 
bacterias sulfato-reductoras bajo tubérculos de ferrobacterias, reportándose en estudios más 
recientes, que el oxigeno representa un factor importante en la conversión de sulfuros a azufre 
elemental, que es un elemento altamente corrosivo. 

Ya conociendo las caracterlsticas qulmicas más importantes, se continua a utilizar el procedimiento de 
acuerdo a las necesidades de proteger los duetos. 

Procedimiento 

Metodologla.- Se estructuró un muestreo a lo largo del derecho de vla, en donde la distancia 
promedio entre cada punto es de 5 Km. resultando 22 estaciones de muestreo, además 
de 8 estaciones adicionales localizadas éstas en los kilometrajes donde el diablo 
instrumentado detectó corrosión exterior. En cada estación se tomaron muestras de 
agua en la superficie y el fondo de cada canal, asl como sedimento en la vecindad de 
cada una de las tuberlas en las posiciones 3h y 6h (considerando la carátula de un 
reloj) y en cada punto de muestreo se midió "in sltu' la temperatura, concentración de 
oxigeno, potencial redox y pH, empleando para ello un oxlmetro YSI y un potenciómetro 
Hach con electrodos de cable largo; el bióxido de carbono se tituló con una disolución 
de carbonato de sodio empleando fenolftalelna como indicador: la conductividad / 
resistividad se midió con un conductimetro Hach y/o con una "soil box"; la 
concentración de cloruros, sulfatos, dureza, alcalinidad, fierro y manganeso se 
determinaron con técnicas calorimétricas. 

Para el caso del ácido sulfhldrico primeramente se fijó con sulfato de cadmio y se tituló 
con yodo y tiosulfato de sodio usando almidón como indicador. Las poblaciones de 
bacterias aerobias se cuantificaron en placas de agar cuenta estándar, las poblaciones 
de bacterias anaerobias se estimaron por el método de extinción en viales con caldo 
Brewer y atmósfera inerte y finalmente las BSR se estimaron por el método de extinción 
en viales con medio API en atmósfera inerte. 

Con los parámetros flsicos y qulmicos en el agua se determinó la tendencia incrustante 
o corrosiva del agua en los canales, para ello se utilizó el Indice de estabilidad de Stiff y 
Davís (1952) en el agua con alto contenido de cloruros y el índice de estabilidad de 
LangeUer (1934) en agua con bajo contenido de cloruros. 

Resultados. De acuerdo a los datos obtenidos en la columna de agua se pudo calcular el índice de 
estabilidad de los iones presentes, manifestando que en el canal 1 en los primeros 30 
kilómetros el agua presenta una tendencia incrustante, mientras que en los siguientes 
60 kilómetros la tendencia del agua es corrosiva. Con respecto al canal 2, las 
características incrustantes del agua abarcan los primeros 50 kilómetros, mientras que 
en los restantes 40 kilómetros el agua tiene una tendencia corrosiva. 

Por otro lado, de los análisis realizados en el fondo de los canales se observó que el 
fierro determinado fue bajo (0.2 a 0.6mg/1), con excepción a un punto (Km 70+000) que 
excede a éste umbral, esto posiblemente se debió a que el muestreo se realizó cerca 
de la tubería donde la concentración fue alta. 
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En la vecindad de las lineas se encontraron 4 regiones donde la influencia del medio se 
hace evidente por los altos niveles de fierro determinado y es posible que en estas 
zonas se correlacione los niveles de fierro con las otras variables analizadas en el 
estudio. Otro de los puntos Importantes encontrados en este estudio es la alta 
población de bacterias sulfato-reductoras. ya que en la mayor parte donde se 
encontraron puntos criticos, es decir donde el ion fierro se cuantificó en 3 mg/I, la 
densidad de población es por lo menos 10,000 bact.lml por lo que esta cantidad de 
bacterias sulfato-reductoras podria considerarse como un riesgo potencial para las 
lineas en estudio. 

Mantenimiento. Efectuar inspección anual de las tuberlas en las zonas identificadas, donde los 
factores ambiéntales tienen mayor impacto en su integridad 

Incrementar los niveles estándares de protección catódica, máximo 100 mV, para 
minimizar los efectos de la actividad microbiana. 

Proyectar un estudio similar a éste y realizar un levantamiento de potenciales a circuito 
abierto mediante la técnica de intervalos cortos no mayor de 2 anos. 

En caso de ser posible establecer y ejecutar un programa permanente de eliminación 
de plantas acuáticas en el derecho de via. 

Los métodos tradicionales de evaluación de la corrosión basados en resultados 
históricos o estadlsticos de pruebas flsicas, tales como el uso de cupones de 
corrosión, suponen que la corrosión ocurre a una velocidad constante. Es conocido 
que las estrategias de control basadas en estos métodos pueden proporcionar ahorros 
a la operación y mantenimiento de hasta un 30%. Es dificil incrementar este porcentaje 
dado que la metodologla utilizada no informa al personal, en el momento adecuado, de 
la ocurrencia de corrosión, esto es, no le proporciona criterios que le permiten tomar 
medidas correctivas ni métodos para evaluar el impacto de la corrosión. 

Los métodos avanzados, que hacen una evaluación continua de las condiciones de la 
corrosión, revelan que el ataque no es ni constante ni inevitable, sino que el fenómeno 
está relacionado con condiciones especificas para las cuales el control en el dueto es 
inadecuado. 

Conviene senalar que los métodos avanzados proporcionan un monltoreo de la 
corrosión en linea y en tiempo real e indican los periodos en los cuales la corrosión se 
incrementa. Un sistema tlpico para identificar la corrosión es por computadora que 
controla un instrumento de corrosión que a su vez se comunica con uno o varios 
sensores colocados en la instalación o equipo bajo estudio. 

El anterior enfoque permite identificar y cuantificar el fenómeno de corrosión. En 
muchos casos, ajustes menores de los parámetros de operación de un sistema 
previenen dalles. reduciendo la necesidad de mantenimiento y minimizando el riesgo 
de fallas inesperadas, por lo tanto permiten ahorros aún mayores. 

-252-



lav.1orul 

Correctivo PNventlvo PNdlctlvo 

Figura 4.28 La experiencia muestra que si el costo de una reparación, adoptando un mantenimiento 
correctivo, equivale a una unidad de costo; entonces la adopción de una estrategia de 
mantenimiento preventivo proporciona aproximadamente una reducción del 33% en 
costos de operación y mantenimiento. MAs aún, si se adopta una estrategia de 
mantenimiento predictivo, se puede alcanzar un ahorro adicional del 33 %. 

Mediante los métodos avanzados es posible alcanzar una alta reducción de la corrosión, siendo éstos 
r&ntables y con retorno casi inmediato de la inversión. 

La instrumentación utilizada se basa en técnicas electroqulmicas no perturbalivas que detectan y 
caracterizan las senales electroqulmicas recibidas como indicaciones o huenas de corrosión uniforme 
o localizada. En muchos casos estas huenas anteceden a la iniciación del ataque, haciendo posible 
registrarlas mucho antes de que aparezca algún dallo significativo en el componente bajo riesgo. El 
enfoque de trabajo es por lo tanto predictivo por naturaleza y es ideal para supervisar la evolución del 
fenómeno de corrosión. 

Por otro lado se tiene la utilización de inhibidores de corrosión es una práctica recurrida de control de 
corrosión para la protección interna de duetos La evaluación de la eficiencia de inhibidores de la 
corrosión en sistemas hidrocarburo-agua se ha apoyado tradicionalmente en Inspecciones visuales 
de especímenes Inmersos en un medio bajo prueba o en mediciones gravimétricas, esto es, 
comparando el cambio de peso de una muestra metálica al exponerse a un medio en presencia del 
compuesto inhibidor. Dos ejemplos de ello son: la Norma NACE RP-0 172, donde la protección 
otorgada por el inhibidor se expresa como un porcentaje de la superficie corrolda o bien la denominada 
Prueba de la Rueda (Wheel Test), la cual permite hacer observaciones sobre el estado de la superficie 
de la muestra asl como observar el cambio de peso de ésta antes y después de ponerse en contacto 
con el medio agresivo. Hoy dla se cuenta como alternativa el uso de técnicas electroqufmicas, las 
cuales ofrecen velocidades Instantáneas de velocidades de corrosión y por lo tanto el seguimiento del 
proceso de inhibición en el tiempo. De éstas, la més conocida es la técnica de resistencia de 
Polarización Lineal, en la cual se ha basado la construcción de instrumentos comerciales y que son 
utilizados en la industria desde la década de los 60's. Sin embargo, el desarrollo de la electroqulmica 
ha conducido en allos recientes a técnicas que mejoran la sensibilidad de las mediciones de corrosión 
y permiten dilucidar mecanismos de inhibición o corrosión. Entre éstas se encuentran las curvas de 
polarización, espectroscopia de impedancia y el ruido electroqufmico. 
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Particularmente el ruido electroqulmlco es una técnica no-perturbativa que registra las fluctuaciones 
de potencial y corriente de una muestra metálica un adelgazamiento uniforme de la pared del dueto; 
como corrosión localizada, en donde la pared del dueto puede dar lugar a una fuga o ceder 
catastróficamente en una región puntual. 

Teniendo en cuenta los conceptos arriba descritos sobre monitoreo de corrosión y la aplicación de 
técnicas electroqulmicas, se presenta un equipo disenado para la aplicación de técnicas 
electroqulmicas. Posteriormente se presentan los resultados obtenidos con la técnica de ruido 
electroqulmico utilizando un diseno especial de probeta apropiada para sistemas con un bajo con 
tenido de agua y finalmente se proponen dos métodos para la evaluación de inhibidores. 

El desarrollo de la electrónica digilal permite contemplar la construcción y aplicación de los modelos 
de potenciostatos de operación autónoma o controlados por una computadora personal, aplicables al 
monitoreo de corrosión en duetos. Este tipo de instrumentos, pueden ser integrados a sensores 
especiales que tengan capacidad para medir en sistemas multifásicos, en donde las probetas 
convencionales presentan limitaciones amerita una cuidadosa consideración de las condiciones de 
flujo y la forma de adición del inhibidor. 

Medidas tomadas. 

Se iniciaron las gestiones para que en 1999 se Instale en el derecho de vla un sistema de 
comunicación para telemedición y control de los rectificadores de corriente del sistema de protección 
catódica. 

Programación para el ano 2000 de estudio de la actividad microbiana e inspección de potenciales a 
intervalos cortos con objeto de evaluar las acciones tomadas. 

Programación para el ano 2001 Inspección interior de las tuberlas para constatar las condiciones 
flsicas en que se encuentran. 

Conclusiones. 

Con los resultados obtenidos en éste estudio es posible sustentar cualquier otro proyecto de 
construcción, mantenimiento, prevención e inclusive estudios ecológicos. 

Con los resultados obtenidos y el tratamiento de los mismos se conoce la tendencia incrustante y/o 
corrosiva del agua en ambos canales, lo cual servirá para tomar decisiones sobre la ingeniarla de 
prevención y control de la corrosión en las lineas de transporte de este corredor. 

Con los análisis que se obtuvieron de las lineas L-2 36"(diámetro) G-1 16"(diámetro) y G-2 
16"(diámetro) se identificaron los puntos más criticas para ratificar resultados y dar seguimiento al 
comportamiento de la actividad microbiológico que podrla tener influencia en la corrosión exterior de 
los duetos, asl como en el dallo que pudiera sufrir el recubrimiento dieléctrico. 

Para la construcción de futuras lineas, es importante considerar la agresividad del medio acuoso y su 
efecto sobre el diseno de la protección catódica, con la finalidad de prevenir mayores problemas de 
corrosión. 

Es recomendable evaluar en forma puntual la velocidad de corrosión exterior en cada uno de los 
puntos criticas de las líneas, con la finalidad de hacer ajustes a los criterios de protección catódica 
aplicables. 

Se identificaron zonas donde los factores ambientales tienen mayor impacto sobre la integridad de las 
lineas da transporte. 
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El monitoreo de la corrosión es el proceso mediante el cual se evalúa constantemente el estado de 
corrosión del equipo de la planta o sistema de producción y que permHe establecer el tiempo de vida 
útil remanente del equipo. 

En loS casos de monitoreo de protección catódica o corrosión externa y de corrosión interna de 
tuberlas, el diseno de un sistema de monitoreo de corrosión debe instrumentarse e Implementarse. 

En el caso de monitoreo de la corrosión Interna, dada su complejidad, se recomienda lo siguiente: 

1 Aplicar al menos 2 de los siguientes métodos o técnicas de medición de corrosión: 
2 Mediciones de pérdida de peso con cupones o corrida de diablo inteligente. 
3 Medición de la Resistencia de Polarización Lineal {RPL). 
4 Medición de la Resistencia Eléctrica {RE). 
5 Mediciones galvánicas {inyección de agua). 

Los métodos adicionales a considerar incluyen: 
- Análisis bacteriano. 
- Análisis de agua. 
- Análisis qui micos. 

La selección del método de monitoreo y la localización de los puntos de monitoreo deberán considerar: 
- La criticalidad del sistema. 
- La corrosividad esperada. 
- El contenido de agua y la salinidad. 

Las instalaciones y equipo de limpieza {corrida de diablos, slugcatchers, trampa y lanzadora de 
diablos). 

El mantenimiento. 

Esto se debe hacer de tomando en cuenta loS siguientes requisitos: 

Si se anticipa la ocurrencia de un mecanismo interno de corrosión en las soldaduras, deberán usarse 
cupones de pérdida de peso de la soldadura y revisiones puntuales mediante mediciones de prueba 
locales de la soldadura. 

Para tuberlas submarinas, se deberá efectuar un monitoreo local, si se puede obtener una senal 
confiable. 

Número, localización, posicionamiento y disponibilidad de acceso a los sensores. 

Los sensores de monitoreo o cupones deberán instalarse en lugares preseleccionados y definidos con 
la ayuda de un simulador dinámico de flujo multifasico y de corrosión. Los simuladores permitirán 
localizar los puntos con alta probabilidad da corrosión en la linea y definir el posicionamiento de los 
sensores en la sección transversal de la tuberla. 

Complejidad del proceso de corrosión en tuberlas y sistemas de producción en la industria petrolera: 
Modelos de predicción de la corrosión dulce {C02) 

La corrosión dulce, promovida por C02, es la más significativa en la Industria petrolera mundial. En el 
caso particular de México, este tipo de corrosión se da particularmente en la Región Norte en gran 
medida en las redes de gas húmedo, mientras que la corrosión amarga {H2S o mezclas C02-H2S) se 
da predominantemente en el resto de las regiones de producción, con algunas excepciones puntuales. 
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Control de corrosión. 

La metodologla de selección del mejor método de control de corrosión usando modelaclón y 
simulación de flujo multifásico no es nueva y existe una gran cantidad de proponentes que en conjunto, 
están ayudando al perfeccionamiento de esta metodologla .. 

La correcta aplicación de esta metodologla proporciona al ingeniero de corrosión la predicción del perfil 
de corrosión, el tipo de corrosión, las zonas criticas y los puntos de instalación y posicionamiento de 
los sensores o cupones. Esta información le permitirá tomar decisiones basadas en el tiempo de vida 
de la instalación o sección del sistema de producción, para planear y establecer la calendarización de 
operaciones de reemplazo y/o mantenimiento preventivo, reposicionamienlo y relocalización de 
sensores, donde hacer revisiones ultrasónicas o de rayos X, corridas de diablo inteligente, optimizar 
sus corridas de diablo para minimizar caldas de presión y de corrosión. determinar el inhibidor de 
corrosión adecuado, la cantidad optima y en que sección o secciones, asi como la forma de aplicación 
y su eficiencia (tamal\o de partlcula, formación de la pellcula protectora en la pared interna de la 
tuberla). 
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Capitulo 5. 

Análisis de los factores 
que provocan el deterioro en elementos 
de mampostería y su mantenimiento. 
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5.1 DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE LA MAMPOSTERIA. 

5.1.1 Descripción de fa Mamposterla. 

La mamposteria es una construcción armada o parte de ella. a base de piezas o elementos como son 
rocas. tabiques. bloques de concreto. etc .• que comúnmente son unidos entre sr por un material 
cementan te 

La mampostería es uno de los sistemas constructivos mas antiguos utilizados por el hombre. La edad 
de piedra fue el primer periodo de cultura humana reconocido y el hombre primitivo no soto utilizaba la 
piedra como fuente inestimable de herramienta sino también como material de construcción con cierta 
resistencia. durabilidad y versatilidad 

Probablemente. la piedra se empezó a ut1hzar como material de construcción por la acumulación 
casual de piedras sueltas para formar sencillos recintos de defensa y corrales para animales. Pronto 
se empezaria a usar como material de pavimentación para consolidar la tierra suelta y en épocas 
egipcias se ut1hzaba en el diseño de ¡ard1nes decorativos. asl como en la construcc1ón de las grandes 
p1rám1des y templos Los gnegos y los romanos se preciaban de sus cuevas sagradas ornamentales y 
de sus ¡ard1nes pubhcos y en la Edad Media. habia una solida tradición de la arquitectura que se 
extenderia por todas las culturas y continentes. En todos los casos. la roca era la caracterist1ca 
estructural predominante 

Hoy en dia esle material ya sea en eslado natural o procesado sigue siendo muy ut1hzado para la 
cons1rncc1on de elernentos de mampostería como son muros. c1m1entos. pilares. bovedas. escaleras. 
arcos terrazas. etc 

Figura 5 1 Construcción hecha de rnamposteria 
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5.1.2 Materiales. 

Como ya se menciono, en la mamposterla se emplean diferentes tipos de materiales los cuales se 
clasifican en naturales y artificiales o procesados. 

Materiales naturales 

Son aquellos materiales que se encuentran en estado natural. como son las rocas y que estén 
const1tu1das por la acumulación de minerales y no tienen u na composición constante. pero los 
minerales son elementos definidos que pueden integrar diferentes tipos de rocas, las cuales se pueden 
agrupar en tres clases principales que son: 

---- Cuan:,~el magma se enfrió y se solidificó-s:--1 
formaron las rocas lgneas (del latln ignis, "fuego"). Si ¡ 
el enfriamiento se realizo dentro de la corteza 
terrestre y fue lento. dio por resultado los cristales 
grandes que caracterizan a las rocas igneas 
intrusivas o platónicas. pero si el magma afloró a la 

Rocas 
fgneas. 

Rocas 
sedimentarias 

Rocas 
metamórficas 

superficie. como en el caso de la lava. al contacto 
con el aire se enfrlo rápidamente dio por resultado 
una roca lgnea extrusiva o volcánica 

Cuando se produjo el fenómeno de desintegración 
de algunas rocas y sus partlculas fueron 
transportadas por el agua o en algunos casos el 
viento, se crearon depósitos en forma de capas que 
se fueron cimentando y compactando. Asl se 
formaron las rocas sedimentarias. nombre que 
proviene también del latln sed1mentun y significa 
"materia que se asienta". Este grupo se subdivide en 
dos· las rocas de origen clastico o mecanice y las de 
origen qulmico Las primeras estén formadas por 
materiales que han sido llevados al lugar donde se 
encuentran y las segundas se deben a reacciones 
qulmicas. 

Se forman a partir de rocas sedimentarias o lgneas, 
por cambios fisicoquimicos ocasionados 
bésicamente por la temperatura y la presión 

Tabla 5.1 Clasificación de las rocas 
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Propiedades 

Los diversos tipos de rocas empleadas en la construcción de mamposterlas deben tener en mayor 
grado algunas de las propiedades que poseen las rocas en general, dependiendo del tipo de trabajo al 
que van a ser destinadas y que se mencionan a continuación: 

Esté en relación con el proceso de formación de la roca y con la manera 

Estructura 
como se integran entre si los elementos que la componen. De acuerdo a su 
estructura, podemos distinguir las rocas cristalinas, amorfas y porosas. 
Cuanto més compacta y cristalina sea la estructura, asl como también 
cuanto más fino sea su grano, la roca seré més resistente. 

Esta es igual a la relación entre el peso y el volumen de la roca. Cuanto más 
Densidad. se parezcan estos valores, las rocas serén més compactas 

Porosidad. 
s la relación entre el total de huecos que hay en un volumen determinado de 

oca y su volumen aparente. 

Las rocas se clasifican por su composición qulmica y mineralógica, estructura, 
yacimiento y origen. Para los efectos de la construcción se adopta la 

Composición. clasificación geológica. 

Es la resistencia de la superficie de una roca a ser rayada por otro cuerpo. 
Según su dureza, las rocas se clasifican en blandas, medianas, duras y muy 
duras. Para medir la dureza de las rocas se utiliza una escala comparativa 
denominada escala de Mohs, para la cual se tomo una escala de 1 O 

Dureza. minerales en orden creciente de dureza: 

1. Talco. 6. Ortosa. 
2. Yeso. 7. Cuarzo. 
3. Calcita. 8. Topacio. 
4. Fluorita. 9. Corindón. 
5. Apatito. 10. Diamante. 

Esta cualidad se manifiesta por la unión de varias caracterlsticas; hay rocas 
muy resistentes a la abrasión, otras poco resistentes a los écidos, otras mas 

Durabilidad. con mucha absorción de agua, etc. Asl, la duración de una roca depende 
también de los agentes agresivos a los que esté expuesta y su resistencia a 
ellos. 

Las rocas también se clasifican según su contenido de sllice: . Acidas: 60 a 100% de SiO . . Béslcas: 45 a 52% de SiO . 
• In Uttra básicas: O a 45% de SiO . . termedias: 52 a 60% de SiO . 

Tabla 5.2 Propiedades de las rocas para mamposterla 
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Pruebas. 

A continuación se presentan las pruebas más comunes que se practican a las rocas utilizadas en 
mamposterla: 

Resistencia a la 
compresión. 

Propiedades 
hldricas. 

En la mayoría de los casos, las rocas que integran las estructuras de mampostería 
trabajan a compresión. Por tanto, una de las pruebas que más se aplican a la roca 
es su resistencia a este esfuerzo. 

Para realizar esta prueba se cortan probetas en forma de cubo o de prisma de 
diversos tamanos, para lo cual se usa una sierra especial para no alterarlas, y se 
prueban en prensas hidráulicas graduadas. La prueba consiste en aplicar sobre la 
probeta una carga conocida que se va incrementando hasta que se produce su 
ruptura. 

Como la resistencia de la roca no es siempre homogénea, se hace una serie de 
pruebas (seis como mlnimo). se registran los resultados y se obtiene el promedio 
de ellas. 

Son las propiedades fisicas de las piedras o rocas en relación con su 
comportamiento en presencia de agua, que es uno de los agentes más 
importantes en la alteración y destrucción de la roca. 

La roca de la mamposterla esta expuesta constantemente a la acción del agua, asl 
se puede conocer la duración, resistencia, mecánica y otras propiedades de los 
distintos tipos de roca en relación con su comportamiento ante el agua. 

La mayorla de los procesos de limpieza de fachadas se hacen con base en agua, 
por lo cual se requiere saber como van a reaccionar los distintos tipos de roca. 

Es conveniente definir algunos términos muy usuales cuando se realizan las 
pruebas que determinan las propiedades hldricas, como absorción, deserción e 
higroscopia: 

• Absorción. Al contener minerales higroscópicos y espacios vacíos, la roca 
tiende a aspirar agua hacia su interior. 
• Deserción. Cuando hay una elevación de temperatura que convierte el agua en 
vapor, éste sale al exterior. 
• Higroscopia. La roca tiende absorber el vapor de agua que hay en un ambiente 
húmedo. Generalmente, a mayor humedad relativa, mayor 
• Humedad higroscópica. 

Tabla 5.3 pruebas más comunes que se practican a las rocas 

. 211-



Las pruebas más comunes para determinar propiedades hldricas son las siguientes: 

Absorción libre de agua (imbibición). 
Absorción de agua por succión capilar (capilaridad). 
Absorción de agua al vaclo (saturación). 
Absorción de vapor de agua (higroscopicidad). 
Desorción de agua (evaporación). 
Permeabilidad al vapor de agua (difusividad). 
Expansión hldrica (hinchamiento). 

Por estar relacionada con la absorción del agua del subsuelo, quizá la prueba que se practica con mas 
frecuencia en los exámenes de roca de mamposterla, es la de absorción capilar. Para realizarla se 
registra la cantidad de agua que absorbe una superficie conocida en un tiempo determinado. Asl, se 
mide la cantidad de agua que absorbe una probeta de roca de determinada superficie en función de un 
tiempo medido en segundos, al estar su base en contacto con agua destilada. 

La resistencia al impacto puede considerarse como una evaluación de la cohesión 

Resistencia al y elasticidad en una muestra de roca. En esta prueba se deja caer un peso 

impacto. determinado, desde una altura conocida, sobre una probeta hasta que ésta se 
rompe. Este valor se da en relación con el número de golpes que soporta la 
probeta y la altura desde donde se deja caer el peso. 

Para evaluar la resistencia de una probeta de roca prismática o cillndrica a los 
esfuerzos de tensión o extensión se utilizan dos pruebas: a) la de tensión directa, 

Resistencia a la que consiste en someter la probeta a esfuerzos de tensión tirando de ella por 

tensión. medio de un aparato especial en ambas direcciones, alineando los esfuerzos con 
su eje longitudinal, y b) la de tensión indirecta, que se efectúa con una probeta en 
forma de disco sometida, por medio de una prensa, a una compresión diametral. A 
esta prueba se le conoce también como ensayo brasileno. 

Esta se realiza aplicando una carga en el punto central de una probeta prismática 
Resistencia a la mientras ésta está apoyada en los dos extremos, hasta que se provoca una 

flexotenslón. fractura en su eje transversal central. 

Tabla 5.4 pruebas que se practican a las rocas 

Existen otros tipos de pruebas, como la de conductividad térmica o las que se efectúan por 
procedimientos de ultrasonido y que aplicando la tecnologla adecuada permiten conocer datos sobre 
la densidad, porosidad e incluso la composición mineralógica de las rocas. 
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A su vez, el colorlmetro mide et color con base en la cantidad que éste contiene de 
los tres colores primarios y su luminosidad según una escala que va del negro al 
blanco; los resultados se expresan por medio de diagramas, siendo los más 

Color. 
conocidos: 

L= claridad 

a = saturación 

ci.: 
Facllldad de Estas pruebas se practican sobre muestras de roca, para determinar la facilidad con 

trabajo. que aceptan diversos procesos de trabajo, que son aserramiento, pulimento y talla. 

Tabla 5.5. Otros tipos de pruebas 

En general, en las rocas que se utilizan para la construcción de mamposterlas, se deben buscar las 
cualidades siguientes: 

• Que tengan una estructura homogénea, de grano uniforme y por lo general compactas, de grano 
fino y poco porosas. 

• Que tengan una buena resistencia para el trabajo a que van a ser destinadas. Esta resistencia a la 
compresión varia según el tipo de roca. 
b= tono 

Que no tengan grietas, vetas blandas, burbujas o restos orgánicos. 

• Que no sean demasiado absorbentes, siendo admisible hasta 5% de su volumen 

Además, reunir otras cualidades de manejo, como su facilidad para tallarlas. que no sean demasiado 
vulnerables a los agentes atmosféricos y que puedan extraerse en tamallos adecuados. Para su 
empleo se requiere un peso determinado para su transportación manual o mecánica, dependiendo del 
fin destinado que se les dé. 

Usos 

Los usos que se destinan son muy diversos, pueden emplearse desde su forma y estado natural hasta 
su transformación total (grano o polvo). Se usan como elementos estructurales o bien como 
recubrimientos en muros. 

Las rocas que más se utilizan en la construcción, son las que se presentan a continuación: 
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1 1 

Peso Resistencia a la 

Tipo de roca Denominación Volumétrico seco compresión 
Ton/m3 Kg/cm2 

IGNEAS 
Dolerita Recinto 1 2.5 a 2.9 500 a 600 

! 

Granito Granito 2.5 a 3.0 500 a 700 

Lava, escoria volcánica Tezontle 1 1.3 a 1.35 50 a 75 
1 

Lava Piedra braza i 1.8 a 2.0 400 a 500 
! 

Tobalgnea Canteras 

1 

1.7 a 2.0 100 a 250 

Andesita Chiluca 2.0 a 2.5 300 a 500 

METAMORFICAS 
Caliza cristalina Mármol 1 2.5 a 2.7 300 a 600 

--· ---- ----- -----

SEDIMENTARIAS 
Arenisca Varios tipos 1 2.0 a 2.5 400 a 500 

~--- ··Tepeiate 1.2 a·:¡-_4·-·· ---- ----Toba pomosa y calcárea ! 1 9 a 12 

Tabla 5.6 Tipo de rocas utilizadas en la construcción 

En cuanto al empleo de la roca natural para muros mamposteados ésta tiene diferentes tipos de 
terminado dependiendo. fundamentalmente, del tratamiento que se le dé para su apariencia final. La 
roca puede, en cuanto a su forma, colocarse: labrada o de primera. semilabrada o de segunda y sin 
labrar (rústica) o de tercera 

Figura 5.2 Mamposleria labrada de 1•. 2•. Y 3ª . 
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Para un trabajo adecuado del muro de mamposteria de roca natural conviene en su construcción llevar 
a cabo un cuatrapeo alternado entre ambos pal\os laterales a fin de obtener dentro de lo posible un 
muro monolilico con el que las grietas por temperatura o d1ferenc1ales en su asentamiento se reduzcan 
al máximo. 

Figura 5.3 Mampostería de roca natural, labrada on formas roctangularcs o irregulares, con 
cuatrapeo. (Foto lng. Roberto Meli) 

La sección transversal de un muro puede ser rectangular o trapezoidal esto depende básicamente de 
razones estructurales de diseño 

Algunos tratamientos formales en los muros obligan a que la roca se convierta en un recubrimiento 
anexo al muro estructural. sobre todo cuando el empleo de la roca en la estructura forma parte de un 
porcentaje muy reducido del total de los materiales estructurales 

Materiales artificiales o procesados 

Son todos aquellos materiales o piezas fabricadas mediante un proceso de transformación para su 
uso. La mamposteria de piezas artificiales (tabiques. bloques de concreto, etc.) es un material de 
construcción ampliamente utilizado con fines estructurales, especialmente en muros que deben 
soportar cargas verticales y horizontales. 
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Figura 5.4 Mampostería de piezas artificiales. 

Materia prima 

En el mercado de materiales, hay variedad de piezas para construir elementos de mamposterla. sin 
embargo, todas ellas comparten un origen en común, todas las piezas se fabrican con suelos, una 
materia prima muy abundante. 

Asi, desde tiempos muy remotos, el hombre ha hecho uso de los suelos para la construcción de sus 
obras 

Por ello. dada la enorme importancia que tienen los suelos para la actividad humana. estos se han 
estudiado desde el punto de vista geológico e ingenieril y ha sido una tarea ardua el intento de 
sujetarlos a una descripción y clasificación detallada. 

Con la intención de saber como se origina esta materia prima, útil para la fabricación de piezas de 
mamposterla y cementantes; en la siguiente tabla se ofrece un breve resumen de su género. 
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ACCIONES 

PROCESO SUELOS MINERALES CONSTITUTNOS 
DE SOBRE 

PROCESO FISICO SUELO RESIDUAL: CARBONATOS 
CALCITA 

LOS SUELOS SE 
O DESINTEGRACIÓN 

CONSTITUYEN 
DOLOMITA 

LOS AGENTES DEL MECANICA: SUELOS QUE SON 
INTEMPERISMO: EL PRODUCTO DE DE MINERALES: GRAVAS SERPENTINA 

INTEMPERIZACION LAS ROCAS 
J'QTASIO DE LAS ROCAS POR INTEMPERIZADAS Y 

• LLUVIA AGENTES FISICOS. QUE PERMANECEN UN MINERAL SE ARENAS FELDESPATO CALCIO 
- SUELO: EN EL LUGAR el> (FRECUENTEM SILICATOS • VIENTO ROCAS DE EN ESTE PROCESO DONDE SE UBICAN DEFINE COMO o ENTE) SODIO 

DIFICILMENTE SE POR SUELO SE LAS ROCAS. UNA SUSTANCIA U> • CAMBIOS DE ORIGEN IGNEO ALTERA ENTIENDE QUE UI MICA 
TEMPERATUR LA COMPOSICIÓN. ES TODO INORGANICA Y LIMOS 
A y AQUEL SUELO ::t OLIVINO 

MATERIAL TRANSPORTADO: 
NATURAL QUE a: (EN 

OCASIONES) CUARZO • ACCIONDE METAMORFICAS TERROSO TIENE UNA e:> 
LOS DISPUESTO EN SUELOS QUE SON ESTRUCTURA OXIDOS µMONITA 
MICROORGANI DISPUESTAS EN LA CORTEZA TRANSPORTADOS ARCILLAS 
SMOS TERRESTRE, DEL LUGAR DONDE INTERNA (RARA VEZ) !MAGNETITA 

LA CORTEZA ~ROCESO QUIMICO O PRODUCTO DE SE PRODUCEN A CARACTERISTIC .. ACCIONDE ~ESCOMPOSICIÓN: LOS PROCESOS OTRO SITIO POR ANHIDRITA 
LAS HELADAS TERRESTRE FISICOSO AGENTES TALES A, SULFATOS 
EN GRIETAS INTEMPERIZACION DE QUIMICOS. DETERMINADA 'YESO 
DE ROCAS lAS ROCAS POR COMO: 

~ENTES QUE POR CIERTO 

ACCIONDEL 
f4U_TERAN LA • ESCURRIMIEN ARREGLO 

~UMINIO 

• COMPOSICIÓN. TO U> LIMOS SILICATOS HOMBRE 
ESPECIFICO DE o MAGNESIO • VIENTO 

GLACIARES 
z HIDRATADOS • SUSATOMOS. - ARCILLAS • RIOS ... HIERRO 

Tabla 5.7 Origen de los suelos y minerales constitutivos 
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As( mismo. al saber como se ongonan y que minerales los Integran es de entender porque 
reaccionan al entrar en contacto con agentes del deterioro como el agua, sustancias qulmicas, vida 
vegetal y otros. 

Los suelos y su clasificación. 

Para complementar el panorama general de los suelos. la siguiente figura muestra de manera 
senciUa las fronteras entre los suelos gruesos: gravas y arenas, y los suelos finos: limos y arcillas. 
Este esquema esta basado en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S U C S). 
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GRAVA 

ARENA 

SUELOS 
FINOS 

LIMPIA BIEN GRADUADA 

LIMPIA MAL GRADUADA 

CON CANTIDAD APRECIABLE DE 
FINOS NO PLASTICOS (LIMOS) 

CON CANTIDAD APRECIABLE DE 
FINOS PLASTICOS (ARCILLAS) 

LIMPIA BIEN GRADUADA 

LIMPIA MAL GRADUADA 

CON CANTIDAD APRECIABLE DE 
FINOS NO PLASTICOS (LIMOS) 

CON CANTIDAD APRECIABLE DE 
FINOS PLASTICOS (ARCILLAS) 

DETERMINACION DE: 

e LIMITE LIQUIDO (LL) 

e LIMITE PLASTICO (LP) 

el NDICE DE 

PLASTICIDAD (IP) 

IP•LL-LP 

LIMO 

ARCILLA 

Figura 5.5 Clasificación de los suelos. Esquema. 
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Tlpologla de piezas 

Como ya se ha mencionado, los suelos son empleados para fabricar piezas de mamposterfa muy 
diversas, siendo las más comunes el barro recocido hecho a mano o prensado con máquina, de 
concreto simple con diferentes agregados y de mortero de cal y arena con otros agregados, 
pueden ser macizas o huecas de secado natural u horneadas. 

En el esquema siguiente, se mencionan los diferentes productos para construir muros de 
mamposterla: 

TIPOS 
PIEZAS 

Tabique 

Piezas macizas { 

Rojo recocido 

Piezas huecas { 

{ 

Tradicional 
Adobe 

Tecnificado 

Barro { Recocho 

.... , ""''"'""""" { { 

Hueco vertical 
Mulliperforado 

Tabique Hueco horizontal 
Celos la 
Vertical 

{

Tabicón ..(Ligero 
Piedras macizas l Pesado 

Bloque 

Cemento
Arena 

Piezas hueca{ Block 

{ 

Sin acabado.{ lntenmedio 
L Pesado 

~:;u:~:ado { ~!~~dio 

Figura 5.6 Productos para la construcción de muros de mamposterfa. Esquema. 
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A continuación se describen algunas caracterlsticas de estas piezas: 

Adobe. 

El adobe es una pieza fabricada con una mezcla de suelo natural del lugar; barro, paja y zacate; 
en proporción de 5: 1, moldeada manualmente en forma de prisma rectangular y secada al aire por 
espacio de 2 a 3 semanas antes de su empleo en muros. Su uso es caracterlstico de las zonas 
rurales con climas calurosos y aún lluviosos. 

Para unir las piezas de adobe se emplea un mortero elaborado con el mismo suelo natural, 
conformando as!, un muro bastante homogéneo. 

Se estima que las piezas de abobe tienen propiedades mecánicas pobres y son més 
intemperizables que otras, en donde la presencia de humedad provoca una reducción apreciable 
de la resistencia y de la rigidez. 

La tabla siguiente muestra los valores de las propiedades mecánicas de este tipo de material: 

PROPIEDADES MECANICAS 

Peso volumétrico 1 800 kg/m3 

Módulo de elasticidad 2500 kg/cm2 

Resistencia a la comoresión 13.40 kg/cm2 

Resistencia al cortante 1.20 · kg/cm2 

Resistencia a la tensión cor flexión 2.60 kgtcin2 

Módulo de Poisson 0.30 

Absorción mayoral27% 

Tabla 5.B Propiedades mecánicas del adobe 

Los tamanos en los que se fabrica el adobe varia de acuerdo a la reglón, pero las més comunes se 
realizan en formas o moldes de madera de medidas interiores de 40 x 30 x B cm o de 40 x 20 x B 
cm. Los adobes hechos con buen barro alcanzan a tener una resistencia a la compresión de 15 
kg/cm2. Se pueden emplear piezas de adobe para construir muros con espesores de 20, 30, 40, y 
60 cm, o més si as( se pretende. 

El Sillar. 

Es una pieza de tepetate o toba volcénica. A diferencia de otras piezas, el sHlar tradicional no se 
fabrica, simplemente se corta en los bancos de tepetate, aunque es posible fabricarto. 
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El tepetate es un material muy poroso y disgregable de ceniza volcanica, con alto contenido de 
piedra pómez. La composición del tepetate es variable, se pueden encontrar bancos de este 
material dispuesto en forma de vetas de sedimentación, en donde se combina con arcilla y arena. 
y en otros en donde se haHa mezclado con arcilla y lodo volcanico, de tal suerte que el resultado 
final viene a ser un conglomerado medianamente cementado. 

El sillar es un material que se extrae y se corta en el banco, a cielo abierto o bajo tierra, según las 
condiciones en que aparezca este material. Debido a que la cohesión del tepetate varia 
significativamente con las condiciones ambientales, no es posible labrarlo o cortarlo con aristas 
vivas, y al transportarlo de la cantera a los centros de consumo sus aristas se tornan més redondas 
o boleadas. 

Se considera que las piezas de sillar tienen pobres propiedades y se recomienda su uso para 
muros de decoración exterior o interior y emplearse como de carga cuando se hallan 
convenientemente estructurados y protegidos contra las condiciones ambientales. Las propiedades 
del sillar tienden a empobrecerse cuando gana o pierde agua de manera significativa y ante la 
presencia de sales minerales en el agua éste se pulveriza més rápido. 

En cuanto a sus dimensiones, el sillar es labrado en por lo menos cuatro tamallos: 42 x 28 x 21 
cm, 56 x 28 x 21 cm, 20 x 25 x 45 cm y 15 x 30 x 50 cm, disponibles en seis colores: gris, amarillo, 
rosa, tabaco. naranja y blanco. Su ~so volumétrico es de 1 200 kg/m3 y su resistencia a la 
compresión varia entre 1.5 y 3.0 kg/cm'. Básicamente se emplea en la decoración de casas. 

Tabique de barro recocido. 

Son piezas de barro macizas y de forma prismática rectangular y su uso ha sido constante a través 
del tiempo y por muy diversas culturas. 

El tabique es el resultado de la cocción de una mezcla de arcilla y arena o magra calcarea en una 
proporción no mayor de una quinta parte del total. La fabricación tradicional recomienda que la 
arcilla más conveniente es aquella que contenga de 45 a 80 partes de sllice; 15 a 40 partes de 
alúmina y con un contenido de agua menor al 18 %. 

En el mercado de materiales se presentan tres tipos: 

1. El tierno: de un color naranja, cuyo color es atribuible a la falta de cocción o al exceso de arena. 

2. El llamado recocho; de color amoratado, producto de un exceso de cocción y que por lo general 
es un tabique defonnado. 

3. El recocido; de un color rojo parejo, que en lo general muestra una mejor calidad, lo que se 
relaciona con una cocción uniforme; sus medidas son también uniformes y es el que más 
ventajas presenta para usarlo en muros de carga. Sin embargo, debido a lo rudimentario de su 
fabricación su calidad es variable. 

Anteriormente, este tabique se fabricaba en un tamallo de 7 x 14 x 28 cm, nominal. Hoy en los 
centros de producción, se ofrece un tabique con dimensiones reducidas de alrededor de 5.5 x 12.5 
x 24 cm, nominales; cuestión que involucra por un lado més consumo de piezas por metro 
cuadrado; incrementándose el costo y por otro se reduce la capacidad del muro al tener menor 
espesor. 
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En la siguiente tabla se muestran las particularidades de este producto: 

Pieza 
Dimensiones Pnounltarlo No. Piezas/ m 2 Absorción 

cm kn/n»• % 

Tabique 5.5 X 12 X 24 1.6 55 27 

Tabla 5.9 C•rscterlstlc•s del tabique de b•rro 1'9COCldo 

Debido a que la producción del tabique rojo recocido se considera artesanal, es dificil dar un valor 
de su resistencia a la compresión, sin embargo, después de realizar sondeos en el laboratorio, se 
estima que se encuentra en el rango de 50 a 80 kg/cm2

• 

Tabique de barro precomprimido o extruido. 

Hoy dla la industria de la construcción puede disponer de materiales fabricados con mfls control de 
calidad. Tal es el caso de las piezas huecas que tienen en su sección transversal mfls desfavorable 
una flrea neta de por lo menos 45% del érea bruta y un espesor de sus paredes exteriores de 1.5 
cm. 

Las piezas de barro extruido se agrupan en tabiques y bloques. Ambos fabricados con huecos 
verticales u horizontales. 

El barro empleado en la producción de tabiques y bloques tiene un alto contenido de arcilla pura; 
mfls del 33%, es decir, que contiene sllice, alúmina y óxido de hierro en porcentajes que 
corresponden a una arcilla grasa o altamente plflstica (sin contenido de cal ni yeso), que se 
considera óptimo para la fabricación de este tipo de piezas, logrando un producto con acabado 
terso en sus caras expuestas y una gran uniformidad en sus dimensiones, color y resistencia. 

Por otra parte, puesto que la arcille es quemada e 850 "C, el coeficiente de dilatación reduce las 
fisuraciones posteriores por efecto de la contracción en los elementos de las construcciones 
erigidas con estos productos. La absorción del orden del 15% pennite una adherencia con los 
morteros y no altera significativamente la relación ague I cemento de éstos. 

Los tabiques y bloques de barro extruido tienen un peso menor a los tradicionales y los muros 
construidos con este material tienen ciertas ventajas como por ejemplo no requieren de 
recubrimiento, variedad de formas y texturas que reducen los niveles acústicos y mejoran las 
condiciones térmicas. 

Otro producto de barro extruido es la pieza de celosia. 

A diferencia del tabique, la celosla tiene huecos horizontales. Su uso primordial es la decoración o 
formar muros divisorios sin. ninguna función estructural. La fonna de estas piezas no 
necesariamente es rectangular, las hay de forma octogonal y romboide. 

La siguiente tabla muestra las caracterlsticas básicas de las piezas de tabique y block de barro 
extruido disponibles en el mercado: 
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Pieza Dlmenalonn 
Cm 

T~blq~é' h.v. 6x12x24 
6 X 10 X 20 
12x12x24 

Tablnue h.h. 8x12x24 

Tabique h.v.m. 6 X 12 X 24 
12 X 12 X 24 

Block h.v. 12 X 12 X 24 
10x10x20 

hueco vertical 
hueco horizontal 

Pnounltarlo 
kll/~za 

1.6 
2.0 
3.2 

2.2 

1.6 
3.2 

3.2 
2.0 

h.v. 
h.h. 
h.v.m. hueco vertical Mulliperforado 

Realat. Comp. No. Plezaa/ Abaorcl6n 
kn/cm2 m• % 

150 60 15 
140 43 15 
140 30 15 

140 57 15 

150 57 15 
150 30 15 

140 30 15 
140 43 15 

Tabla 5.10 Caracterlsticas de las piezas de tabique y block de barro extruido 

Tabicón y block de cemento: arena. 

El tabicón y el block son piezas en forma de prisma rectangular. El tabicón, hoy dla es de gran uso 
en muros de mamposterla, es una pieza maciza que se fabrica en dos tipos: ligero y pesado. Para 
fabricar el tipo ligero se adicionan agregados tales como la piedra pómez o arena de origen 
volcánico o sedimentaria y para obtener el tipo pesado sólo arena y grava. 

El block es una pieza hueca y se dispone en dos presentaciones el Intermedio de 127 kg/m2 

y el pesado de 164 kgtm2 aproximadamente, en ambos casos se elaboran mezclando cemento 
portland y arena. 

la resistencia a la compresión del tabicón y el block depende de la proporción de la mezcla 
cemento: arena. Con una proporción rica de cemento se obtiene un valor alto de la resistencia, por 
ello las proporciones milis utilizadas en la fabricación varlan de 1:10 a 1:12. 

Estos elementos se consideran buenos retardantes del fuego y cuando existe un buen curado los 
cambios volumétricos que experimentan las piezas son pequenos y en los muros no llega a 
apreciarse el agrietamiento. 

Las piezas de tipo ligero son más propensas al desgaste, ya que permiten milis flllcilmente el paso 
del agua de lluvia y son milis vulnerables a la acción de la humedad con contenido de sales. 

Los muros de tabicón ligero o pesado, debido a su acabado común, requieren de un recubrimiento 
Interior y exterior. De igual manera los muros de block pueden tener un acabado común o 
aparente. aunque en la mayorla de las veces se trabajan para ser aparentes, es decir, se prescinda 
del recubrimiento interior o exterior o de ambos. 
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En la tabla siguiente, se muestran atributos básicos de ambas piezas: 

Pieza Dimensiones Peso unitario Rnlst. Comp. Absorción 
cm kg/pzs kg/cm• •¡. 

6)(12 )( 24 2.5 
Tabicón ligero 7 )( 14 )( 28 4.0 70 27 

10><14><28 5.7 

6 )( 12 )( 24 4.0 
. 

Tabicón pesado 7)(14 )( 28 6.3 100 10 10 )( 14 )( 28 9.0 

10><20><40 9.2 
Block intermedio 12><20><40 11.0 100 10 

15 )( 20 )( 40 13.0 

Block pesado 20 ><20 ><40 14.0 110 10 

Tsbls 5.11 c.,acterlstlcss del tabicón y block de cemento 

Block Sllico Calcáreo. 

Las materias primas empleadas para la fabricación de estas piezas son la cal grasa o cal 
hidratada y la arena sllica. Mediante un proceso qulmico y una fuerte presión en las máquinas de 
moldeo se forma un elemento de gran resistencia a la compresión, con dimensiones constantes, 
calidad en su textura y uniformidad en su color gris claro. Se distingue por su ligereza, resistencia y 
apariencia; que lo hace lo ideal para un acabado aparente. 

Por otro lado, para el junteo de las piezas se fabrica un mortero especial llamado Adhesil, que es 
un compuesto basado en resinas acrllicas y agregado de granulometrla controlada, aplicado en un 
espesor promedio de 3 mm. A continuación se presentan las principales caracterlslicas de este 
material: 

Caracteristlca Block tipo 4C Block tipo BK 

Medidas (cm) 11.5 )( 11.3 )( 24.0 11.6 X 16.9 X 49.3 

Peso por pieza (Kg) 3.60 10.00 

Peso (kg/m2) 130.00 118.30 

No. piezas por m2 35.50 11.63 

Resistencia a la compresión (kg/cm2
) 140.00 140.00 

!Absorción 17% en 48 hr. de saturación 

Porcentaje de huecos (%) 25.00 25.00 

Consumo de Mortero (kg/m2
) 1.80 1.50 

Tabla 5.12 Caracteristlcn del Block Slllco CalctNO 
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En la tabla y esquemas siguientes se muestran las propiedades, dimensiones y tipos de piezas 
utilizadas en la mamposterla. 

Resistencia a Absorción, 
Tipo pieza Geometría compresión. en 

en kg/cm 2 porcentaje 

Bloque de ~o 110 10 
concreto 

Tabique de ~ 70 27 
barro recocido 

Tabique de g~ 146 20 
barro prensado 

~ 

Tabique hueco 

6~ de barro 216 16 
compresible iA 

Tabique perfo· 
-i" ~goo 

6 oºo o 0 

183 
rado vertical 

ºoº - -
, .. 

Tabique sílice g~ 158 
calcáreo 

- ·-· 

~ 

Tabique ·~ 39 
asfáltico 

- -
~ 

Tabla 5.13 Propiedades de las piezas estudiadas 
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Figura 5.7 Dimensiones y tipos de concreto més usuales 
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Figura 5.8 Geometrla de diferentes piezas 
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Figura 5 9 Caracterist1cas de block y tabique para mamposteria 
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Figura 5.10 Características del ladrillo hueco y multipeñorado 
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Cemento 

Revolvedora 

Curado 

Maquina elaboradora de 
bloques, moldes y vibradores 

Almacén 

Agua 

Agregado 
Fino 

Pruebas de 
muestras 

Flguni 5.11 Dl1gr11m• del proc-o d• el•boniclón de bloques 

5.1.3 Cementantes y Morteros. 

El uso y desarrollo de cementantes y morteros ha ido de la mano con la practica constructiva del 
hombre. De esta manera no es de e>Ctranar que ya desde el surgimiento de los primeros centros 
urbanos se haya empleado algún tipo de cementante y se haya mezclado con otros materiales para 
obtener alguna clase de mortero. En el Egipto del tiempo de los faraones, se conocla y usaba 
como cementante el yeso calcinado impuro y en la construcción de calidad se usaba un mortero 
compuesto de dos partes de arcilla, una de cal y una de paja y cenizas. Por otro lado, en la 
construcción normal de casas se recurrla al adobe y a la mezcla de barro. 
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En la antigua Palestina se usaba como cementante de mamposterla una mezcla resistente a la 
intemperie hecha de cal, arena y agua. Para el recubrimiento de los muros se empleaba una 
mezcla de arena, cenizas y cal. A esta mezcla a veces se le alladla aceite, o bien se le daba una 
mano de aceite a la pared después de haberla aplanado, con el fin de conseguir una superficie 
impermeable. 

Cementantes 

Se define un cementante como aquel material en forma de polvo que, mezclado con agua, se 
utiliza para adherir entre si dos superficies o para llenar espacios o huecos formados entre material 
pétreo triturado y conformar un todo con propiedades diferentes a los materiales componentes. 

La Cal 

Un cementante por tradición es la cal. El término cal, a pesar de ser usado extensamente y con 
cierta imprecisión, solo abarca productos de piedra caliza calcinada, conocida como cal viva y cal 
hidratada y no caliza pulverizada, la cual es empleada en la fabricación de cementos de alballilerla 
o morteros. 

La cal es un producto manufacturado, qufmico básico, hecho de la calcinación de la piedra caliza 
en hornos a una alta temperatura. El producto resultante, cal viva o sin apagar, es usada como 
material para mortero después de apagarse y transformarse en una masilla, o es convertida a cal 
hidratada. 

En su estado natural o materia prima, es extralda de fas minas o caleras, y su composición 
qufmica es Caco,. Se mete en el horno y con el calor tiene una reacción que se descompone en 
co, + CaO, el CaO (óxido de calcio); es fo que realmente se conoce como cal viva, y para 
apagarla hay que alladirle agua: CaO + H20 = Ca(OH),. Este es el hidróxido cálcico o cal apagada, 
que al mezclarse con el C02 del aire hace una reacción que regenera la caliza de origen y ocasiona 
que adquiera dureza y resistencia. 

Ca(OH), + co, = CaC03 + H20. Esta cal se conoce como cal aérea, por tanto, no fragua bajo el 
agua. La temperatura que requiere el horno para su fabricación es de 1 OBO"C. Existe otro tipo de 
cal, conocida como cal hidráulica, que tiene la propiedad de fraguar bajo el agua. También está 
hecha de rocas calcáreas, pero tiene un contenido de arcillas mayor de 5%. Cuando éstas se la 
agregan en el proceso industrial no deben ser más de 20%. Al pasar por la cocción, los silicatos de 
las arcillas reaccionan con el óxido de cal y al contacto posterior con el agua se cristalizan y le 
otorgan la facultad de fraguar bajo el agua. 

La cal aérea puede ser de dos tipos: grasa y magra, cuyas propiedades se la da fa cantidad de 
magnesio y de oxigeno que contenga. Para fabricar una cal hidráulica se le tiene que al\adir los 
óxidos necesarios, que se encuentran en las arcillas. 

Durante muchos al\os se utilizo para los morteros tradicionales la cal aérea viva apagada en obra, 
pero cuando se requirió una cal que fraguara bajo el agua, como en las obras lacustres y fluviales, 
se observó que ésta se lograba agregando arcillas. Se descubrió asf la cal hidráulica, que 
posteriormente condujo al descubrimiento del cemento Portland. 

El Cemento Pórtland 

Un producto de Importancia en la construcción es el cemento, éste se elabora precisamente con 
materiales de la corteza terrestre; rocas y suelos. 
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El Cemento tipo Portland es un material de uso universal y las materias primas que se utilizan para 
su fabricación son en primer lugar, y por su mayor consumo. las calizas y en segundo lugar 
materiales que son ricos en óxido de silicio; como arcillas, tezontles, calcedonias, etc. Por ello, 
puede considerarse que el cemento es básicamente un compuesto qulmico de silicatos de calcio, 
aluminio y fierro. En el capitulo 3 se analiza más a detalle la composición qulmica del cemento. 

I~ 
~ e lll g n 
o ... o 

POATLAND i "' l!! 
2J .... 

.... o 

~ 
1 11 111 IV V 

Alla resistencia rápida o o D o 
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Resistencia al ataque qulmlco o o o D 
Adhdl.vidad y plasllcldad o o o 
Bajo calor de hidratación o o o o o 
Economla o o o o 

--··-o Buena 
Magnitud O Excelente 

Figura 5.12. Cualidades del cemento portland 

Además del cemento portland se fabrica el cemento blanco, el cemento con puzolana y el mortero 
de albanilerla. 

El Cemento blanco 

En este producto se elimina prácticamente de la composición química al óxido férrico, responsable 
del color gris oscuro del cemento portland. La eliminación se consigue seleccionando como 
materias primas calizas y caolines de muy alta pureza, razón por la cual su precio es mayor al de 
otros. 

El Cemento de alballilerla o mortero 

La característica principal de éste cementante es que su composición química permite una mayor 
plasticidad, adhesividad y manejabilidad, relegándose la resistencia a un segundo término. 
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Estos morteros contienen por lo general de un 30% a un 50% de cemento portland, al cual se le 
agrega un plastificante; normalmente carbonato de calcio, arcilla o puzolana, finamente molidos y 
pequel'\as cantidades de aditivos orgánicos para exaltar las propiedades de manejabilidad y 
adhesividad del producto. En combinación con la arena en cierta proporción, se emplea para unir o 
juntear piezas de mamposterla. 

El Cemento puzolánico 

Para obtener este tipo de cemento se adiciona o sustituye una parte del cemento portland con un 
material o compuesto llamado puzolana. 

La puzolana es un compuesto de sllice o de sllice y alúmina, que finamente divididos y en un 
medio húmedo reaccionan con el hidróxido de calcio y los álcalis, formando compuestos Insolubles 
inofensivos que contribuyen a mejorar la resistencia mecánica, la impermeabilidad y la resistencia 
a la acción de agentes agresivos como sales marltimas, aguas salitrosas y sustancias de las aguas 
negras. 

Morteros 

El disponer de los cementantes mencionados, ha permitido la fabricación de morteros para unir 
piezas de mamposterla y erigir muros de carácter estructural y decorativo y recubrir estos por el 
exterior o por el interior. 

Un mortero se define como una mezcla plástica aglomerante que resulta de combinar arena y agua 
con un material cementante, como el cemento, cal, yeso o una mezcla de éstos en una proporción 
determinada. 

Sus principales propiedades a considerar son: resistencia a la compresión y a la tensión, 
adherencia con otros materiales, modulo de elasticidad, trabajabilidad, rapidez de fraguado, 
impermeabilidad y retención de agua. 

Tipos de mortero 

Morteros de cemento: cal-arena 

Los morteros de cemento son los de mayor resistencia y mayor módulo de elasticidad, pero tienen 
como desventaja su fraguado rápido, su poca trabajabilidad y poca retención de agua. 

Los morteros de cal tienen menor resistencia y menor módulo de elasticidad, pero son más 
trabajables y tienen buena retención de agua. 

Con frecuencia se emplean morteros con cemento y cal simultáneamente, con lo que se logra 
obtener cualidades de ambos materiales; a estos se les conoce con el nombre de mixtos o 
bastardos. 

Los morteros de cemento no deberán usarse después de una hora de mezclados y los morteros de 
cal después de 2.5 horas, no dejándose reposar más de una hora. 

Se recomienda mezclar los materiales en artesas o recipientes no absorbentes, para evitar la 
pérdida de agua. Se evitara et uso del mortero a base de cal hidratada, arena y agua . 
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Asimismo, con el fin de evaluar la resistencia de los muros ante fuerzas verticales y horizontales se 
requiere saber el valor de la resistencia tanto a la compresión normal como al esfuerzo cortante. En 
las tablas siguientes se ofrecen valores, de tipo Indicativo, según el mortero a usar tanto en el 
diseno y consecuentemente al construir muros: 

Tipo de PartHde Partea de cemento PartHde P.de Realatenclaa 
Mortero Cemento de albafllleri• Cal arena compresión (kglcm') 

- O a Y. No menos 
1 1 de2.25 ni 125 

Oa% - másde3 
1 veces la 

suma de 
- Y.a% los 

11 1 cementan! 75 , , 
%a1 - es 

1 (volumen) '· 

. ;,,,,,, 
111 1 - %a 1% 40 

Tabla 5.14 Proporcionamienlo volumétrico recomendado para los morteros 

RHlatencla a compresión (kglcm2
) 

Tipo de pieza 

Mortero 1 Mortero 11 Mortero '" 
Tabique de barro recocido 15 15 15 

Bloque de concreto tipo pesado 20 20 20 
. ,. :• · ... 

.. 
Tabicón de concreto 20 15 15 

Tabique de barro extruldo con 40 40 30 huecos verticales 

Tabla 5.15 Resistencia nominal a compresión de la mamposterla, para algunos tipos de piezas 
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. 

: "·,._. " ., 
. :.· ·: . 

:. Tlp.o de pieza Tipo de mortero Esfuerzo cortante (kg/cm2
) 

.. 

Tabique de barro recocido 1 3.5 
11 VIII 3.0 

Bloque de concreto tipo pesado 1 3.5 
llylll 2.5 

Tabicón de concreto 1 3.0 
llylll 2.0 

Tabique de barro extruido con 1 3.0 
huecos verticales lly 111 2.0 

Tabla 5.16 Esfuerzo cortante nominal para algunos tipos de mamposterla 

Morteros especiales 

En el tema referente a la tipología de las piezas, se mencionó que el block sllico calcáreo puede 
ser unido con un mortero especial llamado Adhesil. 

Ahora bien, el Adhesil es un mortero adhesivo en polvo; de color gris claro, inodoro y no tóxico. 
Este se fabrica empleando resinas acrllicas y agregado fino de granulometría controlada, lo que 
permite un alto nivel de adhesión de las piezas, nivel que puede ser superior al obtenido por el 
empleo del mortero convencional de cemento: cal-arena. 

Así, el espesor de la junta recomendada es delgado y varia de 3 a 3.5 mm y, además, por el poco 
espesor de la junta se permite obtener un acabado aparente de los muros. 

Otra propiedad de este mortero es la retención de humedad, por lo que se dispone de más tiempo 
de exposición de la mezcla al ambiente y que, por tanto, se tenga mayor manejabilidad de este al 
aplicarlo. Para su uso se requiere que las piezas de block estén húmedas y que el mortero se 
adhiera a los bloques con espátula o cuna. 

A continuación, se presentan algunas características del mortero adhesil: 

CARATERISTICAS 

Presentación Caja o bulto de 20 Kg. 

Tiempo de almacenaje Hasta 12 meses 

Proporción adhesil: agua 1 Kg. Por 360 mi 

Tiempo abierto De 6 a 12 minutos 

Vida en recipientes Hasta 120 minutos 

Aplicarse en temperatura Superior a los 5 grados Celslus 

Tabla 5.17 Caracteristicas del mortero adhesil 
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Morteros premezclados 

Los morteros premezclados significan un paso más en la tecnologla de la construcción, ya que 
permiten controlar las caracterlsticas del mortero y lograr un uso óptimo de este material de liga y 
protección, a la vez de mejorar la apariencia de la obra y el rendimiento de la mano de obra, con 
ahorros económicos importantes y garantla de calidad uniforme. 

Para poder obtener el mortero premezclado, es necesario desarrollar un mortero confiable que le 
dé un tiempo razonable al constructor para consumirlo pero cuyo fraguado fuese normal. Esto se 
logra a base de una combinación de aditivos que permiten tener un control sobre el fraguado, 
manteniendo al mismo tiempo la humedad dentro del mortero durante toda su fase plástica y 
finalmente lograr un contenido óptimo de aire en forma permanente. 

De esta manera es posible eliminar el apilamiento de material, las mezcladoras, el desperdicio y la 
limpieza que son inevitables con los morteros convencionales hechos en obra. 

El concepto de mortero premezclado de larga vida consiste en dosificar el mortero en una planta 
central, el cual posteriormente es almacenado en envases en la obra. El mortero mantiene su 
plasticidad por un periodo entre 12 horas y 10 o más dlas según se desee, pero con la cualidad de 
que al momento de colocarlo entre las piezas se endurece en forma similar a la del mortero 
convencional. 

Para el manejo del mortero dentro de la obra se utilizan recipientes de aproximadamente 200 litros 
de capacidad en plástico o metal según se busque facilidad en la maniobrabilidad o durabilidad. 

Mientras el mortero se encuentra en las tinas, se cubre con una hoja de polietileno o una capa de 
agua la cual se retira al momento de ser utilizado el mortero, esto es con el fin de evitar la 
evaporación de agua de la mezcla. El mortero puede ser trasladado en un camión mezclador y 
descargarlo directamente a los recipientes en la obra. 

Existen también mezcladores móviles los cuales llevan a la obra todos los materiales necesarios 
para producir el mortero. En la obra los materiales son cuidadosamente pesados y mezclados 
según lo que se requiera en cada sitio. 

Con el mortero premezclado de larga vida puede contarse con suficiente material en la obra para 
varios dlas de trabajo, almacenándolo en una área especifica y ser transportado dentro de la obra 
con una grúa. Las tinas de mortero se colocan cerca de los sitios de trabajo para reducir al mlnimo 
los tiempos de traslado de la mezcla. 

Con el mortero premezclado la dotación de todo un dla o más, puede ser suministrada al sitio 
indicado incluso en horas nocturnas garantizando asl que la mano de obra no se interrumpa por 
falta de material. 

Para construcciones pequeñas, se puede utilizar otro sistema de recepción, fabricando una artesa 
en mamposterla de poca profundidad la cual es revestida con polietileno o algún tipo de 
recubrimiento impermeable para ev~ar deshidratación del mortero por las paredes. De la artesa se 
va retirando el mortero con una pluma pequeña para dejarlo en el lugar indicado, según sea la 
necesidad. Se ha observado que en climas donde la temperatura ambiente no es muy alta y la 
humedad relativa no es muy baja, se puede dejar el mortero sin cubrir durante todo el dla sin 
presentar secado de ninguna clase. 

Estos morteros pueden dosificarse ya sea por proporción volumétrica o bien por sus 
caracterlsticas, las que incluyen primordialmente una resistencia mlnima a 28 dlas, su retención de 
humedad, resistir una absorción rápida de la humedad por parte del tabique o block y que debe ser 
del 75% como mlnimo, y finalmente el contenido méximo de aire. Todas las caracterlsticas cuentan 
con procedimientos de verificación establecidos por métodos ASTM. 
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Adicionalmente existen métodos de prueba para determinar la adherencia a flexión del mortero, su 
resistencia a congelamiento y deshielo como medida de su durabilidad, cambios volumétricos y 
permeabilidad del mortero en muros de mamposterla. 

El Mortero en las juntas 

Aunque, el mortero empleado en las juntas representa una pequena proporción del volumen total 
del muro, su influencia en el desempeno estructural del mismo es bastante significativa. Por ello, el 
junteo con mortero tiene funciones importantes y las principales son: 

Unir las piezas para formar un elemento integral de resistencia predecible al esfuerzo cortante. 

Constituye un sello contra la penetración del aire, humedad y ruido a través del muro. 

En los muros de piezas huecas, asegura el refuerzo colocado en la junta para contribuir a 
resistir las contracciones y controlar el agrietamiento. 

Se adhiere al acero de refuerzo, amarres y pernos de anclaje de tal forma que todos los 
elementos trabajen como una sola unidad. 

La selección del mortero debe estar basada en un conocimiento de sus caracterlsticas y 
condiciones superficiales ya que el tipo y composición del mismo afectarán el funcionamiento del 
muro. 

Se recomienda utilizar en elementos de mampostería en general, morteros que cumplan los 
siguientes requisitos: 

1. Resistencia nominal a la compresión de 40 kg/cm2
, como mínimo. 

2. Relación volumétrica entre la arena y la suma de cementantes entre 2.25 y 3.00. 
3. Emplear la mínima cantidad de agua que de como resultado un mortero fácilmente trabajable. 

Por otro lado, en la elaboración de las mezclas; el cementante, la arena y el agua se dosifican para 
proporcionar fluidez, obtener una determinada resistencia a la compresión y adhesión y por ello 
cada dosificación constituye un tipo de mortero . 
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Clasificación de muros 

El siguiente diagrama proporciona una clasificación de muros: 

Sin función estructural ~ivisorios 

MUROS 

Con función estructural 

De carga 

{ 

No reforzados 
Confinados 
Muros diafragma 
Con refuerzo int. 

Figura 5.14 Clasificación de muros 

Muro no estructural 

Los muros que no tienen una función estructural o no estructurales, son aquellos que tienen la 
única finalidad de dividir o aislar un espacio determinado. 

Estos muros se desligan o separan de la estructura principal de mamposterla, acero o concreto y 
no participan para resistir las acciones verticales o accidentales. Sin embargo, se prevé que tengan 
estabilidad. 

Los muros de este tipo usualmente se separan de trabes y columnas mediante placas de celotex, 
de poliestireno o con algún otro material con propiedades elásticas. Posteriormente se sujetan a 
trabes y columnas de la estructura principal de tal manera que se impida el volteo por la acción de 
sismo o viento. 

Los muros no estructurales tienen su mayor empleo en edificios de concreto o de acero, 
eligiéndose piezas de barro recocido o hueco vertical, block o materiales como son la tablarroca, el 
durock, el panel covitec o W, o con tableros de tecnologla Piycem. 

Muro estructural 

Los muros con función estructural son aquellos que participan para soportar o resistir fuerzas de 
tipo permanente y fuerzas de tipo variable. 

Muros de contención o de retención 

Eventualmente, al proyectar edificios de viviendas, es necesario recurrir a los muros de 
contención para lograr un desnivel y aún para cimentar sobre ellos. 
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Por ello, uno muro de contención o de retención es una estructura construida de mamposterla o 
de concreto reforzado. Los elementos involucrados en este tipo de muros son tres: el terreno de 
cimentación, el relleno y el muro 

Estos muros sirven para resistir la presión de la tierra, arena u otros materiales de relleno que se 
colocan detrás de él después de construido, existen muros llamados de revestimiento que sirven 
para evitar caldas de tierras que permanecen en el sitio de su yacimiento. 

En la práctica es imposible determinar exactamente la presión o empuje que ejerce la tierra sobre 
el muro, y por lo general hay que guiarse para su construcción en teorlas basadas en la 
experiencia. 

Al disel\ar un muro se trata de equilibrar las fuerzas correspondientes al empuje de la tierra, peso 
del muro y la fricción en el apoyo del muro. Es muy Importante drenar la tierra por contener, ya que 
de su grado de humedad depende la mayor o menor tendencia a resbalarse y ofrecer mayor 
empuje. 

H 

-1 
Figura 5.15 Muros de contención 

Muros no reforzados 

Se clasifican asl, a aquellos muros que no cumplen con los requisitos técnicos especificados para 
los muros confinados, reforzados interiormente o diafragma. Son también aquellos que no 
contengan refuerzo de concreto y acero, en forma de castillos o cadenas. 

No obstante, este tipo de muros si muestran resistencia a cargas gravitacionales y accidentales, 
pero, al evaluar su capacidad, los factores de resistencia especificados son muy bajos en 
comparación a los tipificados por el reglamento como estructurales. 

Muros confinados 

Son los muros o tableros que están limitados perimetralmente por cadenas de desplante y 
cerramiento y castillos de concreto reforzado. 
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Estos muros soportan adecuadamente cargas gravitatorias y accidentales y los requisitos para que 
un muro o tablero se considere técnicamente confinado son: 

1. Los castillos, cadenas o dalas deberán tener como dimensión mlnima la correspondiente al 
espesor del muro. 

2. La calidad mlnima del concreto será de fe= 150 kg/cm 2 

3. El acero de refuerzo de dalas y castillos deberá constar de tres varillas o barras, como mlnimo. 

4. El área del acero de refuerzo longitudinal de dalas y castillos no será menor a 0.20 b De fc/Fy 
siendo b el ancho de la estructura, De el peralte del castillo, fe el esfuerzo de compresión 
del concreto y Fy el esfuerzo de nuencia del acero. 

5. El área del acero de refuerzo transversal de dalas y castillos no será menor a 1000 S/Fy De, 
siendo S el espaciamiento del refuerzo transversal. 

6. La separación máxima del refuerzo transversal: anillos o estribos será de 1.5 De@ 20 cm. 

7. Los castillos deberán tener un espaciamiento máximo de 1.5 H@ 4.0 m. siendo H la altura del 
muro o tablero. 

8. Deberán existir castillos en las intersecciones de los muros. 

9. Las cadenas o dalas, estarán separadas verticalmente a 3.00 metros como máximo. 

Muros reforzados interiormente 

Esta clase de muro combina adecuadamente las piezas huecas y las barras de acero corrugado. 
Los requisitos que se deberán cumplir para considerar que los muros son reforzados interiormente 
son: 

1. El porcentaje de acero horizontal (Ph) y el vertical (Pv), no será menor que 0.002 

2. Ninguno de los dos valores anteriores será inferior a 0.0007 

3. El porcentaje de acero de refuerzo horiizontal estará dado por la expresión: 

Ph = Ash I si, en donde: 

Ash es el área del refuerzo horizontal 
s es la separación del refuerzo 
t es el espesor del muro 

4. El porcentaje de acero de refuerzo vertical estará dado por la expresión: 

Pv=Asv/st, en donde: Asv es el área del refuerzo dispuesto verticalmente 

5. Los huecos que alojan el acero de refuerzo vertical se rellenarán con el mismo mortero 
empleado en el junteo de las piezas o con un concreto de atto revenimiento, con !amano 
máximo de agregado de 10 mm y una resistencia a la compresión especificada de 75 
kg/cm2 como mlnimo. 
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Vertical en hueco• y 
horizontal en juntas 

Muros diafragma 

Vertical en hueco• y harizantol 
en piezas especiales 

Refuerzo wrtical y horizontol en un 
colodo entre muros (cavity walQ 

Figura 5.16 Muros reforzados interiormente 

Estos muros se distinguen por estar rodeados por trabes y columnas. Se emplean con frecuencia 
en edificios estructurados con marcos formados con trabes y columnas de concreto o acero o con 
un sistema de losa reticular y columnas de concreto reforzado. Los muros diafragma o de rigidez 
ayudan a resistir parcial o totalmente acciones accidentales de sismo o viento. 

Para su construcción se usan piezas macizas, por ejemplo de tabique rojo recocido con espesores 
de 12, 20 y 28 cm según la magnitud de la fuerza cortante a resistir. 

En un sistema estructural que emplea muros de rigidez, las trabes y columnas del marco soportan 
las cargas gravitacionales; carga muerta y viva, en tanto que el marco es capaz de transmitir la 
acción de cargas de sismo o viento al muro, el cual actúa esencialmente como un puntal sujeto a 
compresión. 

Para que el conjunto de marco y muro desarrollen su méxima capacidad, las uniones de trabes y 
columnas del marco de concreto reforzado deben disenarse adecuadamente para darles 
capacidad ante la fuerza reactiva del muro. 

Las columnas y trabes del marco que confina al muro diafragma, se disenan para que sean 
capaces de resistir una fuerza cortante igual a la cuarta parte de la que actúa en el tablero, en una 
zona equivalente a la cuarta parte de su longitud libre medida a partir de cada esquina o 
Intersección. La razón de tal consideración se debe a que la rigidez del marco se incrementará 
notablemente por la presencia del muro, lo que modificaré radicalmente la manera en que se 
comporta el marco, puesto que la presencia del muro le impediré deformarse por flexión. 

En cuanto a la distribución que estos tienen dentro del sistema estructural se recomienda seguir las 
reglas que se hacen para toda estructura slsmorreslstentes, citando a continuación dos de 
importancia: 
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1. En la etapa del proyecto se debe hacer un esfuerzo por situar los muros de rigidez 
simétricamente dentro de la planta del edificio, para lograr que el centro de resistencia 
lateral o centro de rigidez de estos coincida con el centro de cortante del sismo. 

2. Limitar el empleo de muros diafragma de mamposterla a construcciones de mediana altura. 

Por lo que respecta a los beneficios que aporta el empleo de este tipo de muros se mencionan los 
siguientes: 

1. La inclusión de muros de rigidez en las estructuras de concreto mejora bastante la rigidez total 
del edificio contra el desplazamiento lateral, especialmente cuando se utilizan en un sistema 
formado por losas nervadas y columnas. 

2. Pueden restringir considerablemente el desplazamiento lateral de la estructura, lo que significa 
emplear columnas de concreto de menor sección y proporcionar porcentajes bajos de acero. 
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Figura 5.17 Muro diafragma 
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Aspectos constructivos de muros con diferentes tipos de piezas 

A continuación se hace una breve descripción del proceso constructivo de muros de mamposterla, 
la cual se realiza tomando en cuenta los tipos de piezas. 

En este apartado se describen las técnicas para construir muros "al hilo" es decir, aquellos que se 
forman colocando las piezas en su dirección longitudinal, de tal forma que la menor dimensión 
está contenida en el plano vertical. 

Enlace de las piezas o cuatrapeo 

Para construir muros, las piezas deben irse colocando con un cierto arreglo, permitiendo, por un 
lado, tener una trabazón o cuatrapeo entre ellas y, por otro lado, lograr un espesor (t) determinado. 

Este cuatrapeo de las piezas es importante, pues el cúmulo de conocimientos que disponemos hoy 
dla acerca del comportamiento de muros, se basa en ensayes experimentales de estos con piezas 
debidamente enlazadas. 
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Figura 5. 18 Cuatrapeo y espesores de muros 

Muros de adobe 

La técnica para levantar muros de abobe y sillar es basicamente la misma a la empleada en muros 
de tabique rojo recocido, aquf solamente se hara hincapié, en aquellos cuidados que deben tenerse 
para preservarlos adecuadamente del intemperismo. 

Ya que el uso de adobe va de la mano con el empleo de piedra brasa o de la región para formar la 
cimentación, es indispensable resguardar al muro de los efectos de fa humedad. Para lograr lo 
anterior habra que prolongar fa cimentación alrededor de 60 u 80 cm, por encima del nivel del 
terreno natural, formando asl un rodapié. La corona o parte superior de este rodapié se debe 
impermeabilizar con algún producto de emulsión asféltica o material similar. 
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Por lo que respecta a los morteros para juntear o unir las piezas, anteriormente se mencionó que 
se puede emplear el mismo barro con el cual se fabrican los adobes. También se pueden usar 
morteros de cemento: cal: arcilla, de cal: arena en proporción 1 :6 y de cemento: arena en una 
relación de 1: 8 

El grosor o espesor de las juntas no debe ser mayor de 3 cm y se recomienda "rajuelear", es decir, 
insertar pequenas piedras; volcánica o de otro origen de forma lenticular en el borde de la junta. 
Este rajueleado a demostrado ser muy eficiente contra el desgaste de la junta y constituye un 
excelente decorado en muros trabajados con caras aparentes. 

Asimismo, un elemento integral de los muros ordinarios de adobe son los refuerzos de piedra o 
tabique en las esquinas y rara vez en las intersecciones de los tableros. Estos refuerzos resaltan 
notablemente la arquitectura de las edificaciones. 

En muchas regiones se pueden ver viviendas de adobe y aún encontrarlas en regiones de riesgo 
slsmico alto. Por ello, se recomienda reforzar con cadenas de cerramiento y castillos de concreto 
reforzado para mejorar significativamente el comportamiento estructural de casas de adobe. 

Muros de sillar 

La construcción de muros de sillar es similar a la realizada con tabique de barro recocido y adobe. 
Una de las cualidades de los muros de sillar es que resultan muy agradables a la vista, por ello se 
pone mucho cuidado en su colocación. 

Suele combinarse el sillar con piezas de tabique de barro recocido para darle aún más vista a las 
caras con acabado aparente. También, el !amano de las juntas es un elemento que interviene en la 
estética de los muros de sillar. El tamano de ellas puede variar, pueden construirse muros con 
juntas de apenas unos millmetros; colocación conocida como "a hueso" o con juntas de mayor 
espesor, llegando a alcanzar hasta 5 cm. 

Para el acabado final de este tipo de muro, se detallan las juntas y se hace una limpieza de las 
piezas con una cuna, retirando residuos de mortero. Enseguida se procede a aplicar a todo el muro 
una membrana de silicón base solvente o base agua; silicón semimate. Este qulmico se aplica sin 
diluir con aspersor, saturando la superficie uniformemente y se recomienda volver a 
impermeabilizar después de tres anos. 

Muros de tabique de barro recocido 

En esta alternativa constructiva, los muros se construyen con piezas de barro recocido y constituye 
una de las formas de edificación de vivienda más tradicional en nuestro pals. 

El procedimiento constructivo de muros es el siguiente: una vez terminada la cimentación y 
anclado el acero de refuerzo de los castillos en ésta, se desplanta la primera hilada de tabique; 
previa a la colocación se humedecen las piezas. 

Para juntear o pegar las piezas se emplea un mortero basado en cemento: arena o cemento: cal: 
arena en cierta proporción o bien se recurre al mortero de albanilerla. 

Se recomienda que el grosor de las juntas no sea mayor a 1.5 cm. Antes de Iniciar la segunda 
hilada, se procede a la impermeabilización, evitando asl el paso del agua por el cuerpo del muro, 
posteriormente se continúa colocando cuatropeadamente hilada tras hilada de tabiques hasta 
alcanzar el nivel de desplante de las dalas de cerramiento. 
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Durante la construcción de los tableros se cuida que estos conserven la verticalidad; el plomo y que 
las hiladas guarden la horizontal; el nivel. La tolerancia comúnmente permitida, según las NTCM 
del RCDF (1993), para el desplome es del orden del 0.005 de su aHura y del 4% de su longitud en 
desviación de la horizontal. 

Conforme se van terminando de levantar los tableros, se van armando los castillos, para 
posteriormente ser cimbrados o encofrados y colados con concreto normalmente hecho en obra, 
con una resistencia especificada a la compresión de fe= 150 kg/cm2 como valor mlnimo. 

Durante el cimbrado debe cuidarse que la madera este debidamente engrasada, de no hacerlo asl 
la madera se pegará literalmente al concreto dificultando el descimbrado. Una vez endurecido el 
concreto se realiza el descimbrado de los castillos y normalmente su curado se lleva a cabo con 
agua. 

El armado y colado de las cadenas de cerramiento se ejecuta conjuntamente con el sistema de 
piso o losa. 

Muros de tabicón de cemento: arena 

El procedimiento constructivo empleando tabicón de cemento: arena, se realiza en la misma forma 
que los de tabique de barro. La única diferencia es que el tabicón no se humedece antes de 
pegarlo. 

Muros de block de cemento: arena 

Hay dos formas de fabricar muros con este material: la primera es confinando las piezas con 
castillos y dalas y la segunda es reforzando interiormente el muro. El procedimiento constructivo de 
la primera opción se asemeja a la correspondiente de muros de tabicón y la segunda a la de muros 
con piezas de barro comprimido. En las llneas siguientes se resalta lo más relevante en la 
colocación de este material para muros confinados. 

Todos los bloques huecos tienen una parte sólida y reducida, conocida como la pared o las 
paredes, en donde se coloca el mortero de las juntas horizontales. Estas juntas no tendrán más de 
1.0 cm de espesor. 

El mortero a emplear es de cemento con arena cernida, el empleo de morteros con baja proporción 
de cemento o de ana proporción de arena ocasiona agrietamiento en las juntas, además de Influir 
en la reducción de resistencia al corte y mala apariencia en el acabado del muro cuando este es 
aparente. 

Asl mismo, el mortero de las juntas debe quedar bien distribuido sobre las paredes y asentarse con 
firmeza cada block sobre las piezas de cada hilada ya tendida. Después de cierto tiempo, con una 
herramienta apropiada se aprieta la parte expuesta de las juntas de tal modo que se marque una 
media cana. Esta práctica de apretar la junta contribuY" a impedir la filtración del agua a la vez que 
mejora el terminado del muro. 

Para instalar las tuberlas de las instalaciones hidráulica y eléctrica, algunas veces se instalan antes 
de la colocación de los bloques y otras después de haber construido el muro. La segunda práctica 
Involucra abrir ranuras para introducir las tuberlas, lo que ocasiona dallo al muro dada la fragilidad 
de las piezas huecas. 
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Muros de tabique de barro precomprimido o extruido 

la construcción de muros con tabique hueco de barro comprimido con refuerzo interior, requieren 
de una mayor habilidad del obrero, ya que estos muros se tienen que reforzar interiormente y por la 
naturaleza del material las caras deben tener un acabado aparente. 

Estos muros se refuerzan horizontal y verticalmente. El refuerzo vertical; constituido por barras de 
acero de alta resistencia con esfuerzo de fluencia de Fy = 4200 kg/cm2 o mayor, se anclan 
adecuadamente a la cimentación. 
El refuerzo horizontal de los muros se efectúa con una malla de alambre soldado conocida como 
Escalerilla, ésta se va colocando a cada dos o tres hiladas de tabique. Posteriorrnente se tiende la 
primera hilada de bloques y a la vez se van ensartando o haciendo pasar por las barras del 
refuerzo vertical. 

De esta manera, se va pegando hilada tras hilada y juntando el tabique con un mortero de 
cemento: arena cernida de un espesor de 6 a 10 mm, del mismo modo que en los muros de block, 
las juntas se comprimen o aprietan y se detallan hasta lograr la calidad deseada. 

Usualmente, a media altura del muro se cuelan los castillos interiores con un concreto de alto 
revenimiento y con una resistencia especificada a la compresión no menor de fe = 75 kg/cm2 y un 
tamano máximo de agregado de 318" (10 mm). 

Por otro lado, las tuberías de las instalaciones hidrosanitaria y eléctrica se van colocando a través 
de los huecos y se tiene cuidado de cortar el tabique para formar la abertura en fas que se fijan los 
registros eléctricos y se localizan las salidas hidráulicas y sanitarias. 

Al alcanzar el muro el nivel de las dalas de cerramiento, se procede a tapar con cartón o pedacerla 
de tabique los huecos de la última hilada, evitando asl que al colar la dala se tapen con concreto 
los huecos. 

los muros construidos con tabique de barro extruido, requieren de un trabajo adicional para su 
terminado final. El tratamiento consiste en lo siguiente: se lavan las caras interiores y exteriores 
con una solución de agua y ácido clorhldrico o muriático, auxiliándose de un cepillo, fibra y cuna 
para remover el material cementante adherido a las piezas al momento de detallar las juntas y el 
salitre que sale a las caras del muro. 

Una vez que hayan quedado limpios y secos los muros se aplica con cepillo cuadrado o brocha, 
silicón del tipo brillante o mate a fin de resaltar la apariencia del color de los muros. La experiencia 
al respecto indica que es conveniente aplicar silicón brillante o semibrillante en interiores y silicón 
mate en fachadas o exteriores, ya que los brillantes son más vulnerables a los efectos de la 
atmósfera que los mate. 

Muros de tabique de barro extruido del tipo esmaltado 

El procedimiento constructivo para muros de barro extruldo con un terrninado esmaltado es similar 
al descrito en el apartado anterior, solamente difiere en su terminado final. A estos muros se les da 
una lavada con agua y ácido y ya no se aplica silicón, debido a que ya estén esmaltados. 

Muros de block tipo sllico 

la construcción e imperrneabilización de este tipo de muro se realiza al igual que el muro de 
tabique o block hueco de barro extruido. 
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Juntas en muros 

Acabado de las juntas 

En lo referente al acabado de juntas, éstas pueden ser de muy diversas maneras: en relieve plana 
o redondeada, a pano rústica o recortada, remetida oculta o visible, esto siempre que se evite la 
acumulación de agua en los bordes. 

Para las juntas remetidas se recomienda el uso de barras de aproximadamente 60 cm de longltud 
para producir una superficie uniforme que una perfectamente las piezas en sus aristas. 

El junteo se realizará cuando el mortero esté a medio fraguar pero con suficiente plasticidad para 
que tenga adherencia. 

Después de dar el acabado a las juntas se deberán limpiar las piezas quitando todos los residuos 
de mortero adheridos . 

. . 
Acabado cóncavo 

Uso 

Espesor máximo de las funfcs 1.5 cm 

Figura 5.19 Acabado en juntas. 
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Figura 5.20 Cuatrapeo de piezas macizas y huecas para construir muros 
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Refuerzo en las juntas 

Para evitar el agrietamiento es conveniente el refuerzo en las juntas horizontales, el cual debe 
quedar totalmente cubierto por el mortero para que funcione de manera adecuada. 

Por lo general el refuerzo consiste en una escalerilla formada por dos alambres paralelos 
longitudinalmente de calibre núm. 10 y barras transversales de alambre calibre núm. 9. Este 
refuerzo se colocara por lo menos cada tres hiladas. 

Juntas de control 

En muros aparentes en donde se presentan cambios como los que se mencionan a continuación 
es conveniente dejar una junta vertical que pennitirá concentrar los esfuerzos en el muro y 
controlar sus movimientos. 

Las juntas de control en los muros con poco refuerzo deben estar localizadas: 

1. Donde se presente un gran cambio en la altura del muro. 
2. Donde se presente un cambio de espesor en el muro. 
3. En las intersecciones de algunos muros. 
4. En muros muy largos (juntas a no más de 18 m). 

Para lograr que las juntas se vean lo menos posible deben construirse del mismo espesor que las 
demás juntas del muro. 

Puede utilizarse en las juntas una varilla en forma de z (0 # 2) dándole al muro un soporte lateral o 
de pandeo. 

JLJILJDI 
~ 

002 

~Junto d. conffol 

Figura 5.21 Junta de control. 
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Juntas en intersecciones entre muros 

De preferencia se construirán juntas de control para evitar la transmisión de esfuerzos que puedan 
producir grietas. 

Si los muros son de carga de piezas huecas (block), la unión se puede lograr utilizando una barra 
metálica de 0.6 cm de espesor (1/4") por (1 Y.") de ancho y 70 cm de largo, teniendo en los 
extremos escuadras de 5 cm, colocadas en los huecos de los bloques a no más de 1 m en la 
dirección vertical. Para evitar el uso excesivo de mortero se podrán utilizar para su afiance mallas 
de metal. 

Figura 5.22 Junta de control en lnteraecclón en muro. 

Aplanados en muros 

Los aplanados se utilizan como protección de los materiales de fachada que no están pensados 
para ser aparentes, como enlucidos para dar protección y color a los aparejos de roca. El empleo 
de aplanados de cal y arena desde tiempos muy antiguos han sido los que con mayor constancia 
se han utilizado. 

En los diferentes manuales de construcción los aplanados han recibido diferentes nombres como el 
de revestimientos conglomerados continuos. En Espalla, los aplanados recibían según su 
composición y espesor, los siguientes nombres: 

Enfoscados cuando se utilizan para cubrir un muro cuyo aparejo no estaba planeado para ser 
aparente e iba a servir de base para recibir un acabado más fino. Et grueso variaba, pero podla ser 
entre 1y1Y..". 
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El revoco o estuco que iba sobre el enfoscado y que tenla un espesor promedio de %". Éste 
también se usaba directamente sobre un paramento más liso o mejor terminado. Sobre este 
revoco o estuco se aplicaba el enlucido, una capa muy fina que rara vez pasaba los 2 mm. 

Esta terminologla pasó a la Nueva Espana, donde dependiendo del lugar ha variado en su 
denominación. En la zona del Valle de México, el enfoscado se conoce como repellado, el revoco 
como afinado y él termino estuco se utiliza para designar una capa muy fina a la que también se le 
llama brunido o para nombrar los moldeados que se hacen con mezcla. Desde luego, estas 
denominaciones cambian según los términos locales: asl por ejemplo, cuando se aplica cal muy 
diluida en forma casi de pintura, en algunos lugares se conoce como lechada o lechadeada y en 
otros se denomina salpaque. 

5.2.2 Cimentaciones. 

Concepto de cimentación 

Las cimentaciones superficiales son aquellas que transmiten la carga a través de la superficie de 
su base, siendo las más comunes las zapatas aisladas o corridas, las losas y los cajones de 
cimentación. Las zapatas de cimentación pueden ser de mamposterla de roca, de concreto simple 
o de concreto armado. 

;~w, 
Mompotterla ele piedra 

E)l:mplos dr 
zapew de secdOn const&nte 
lancho Y profundidad de 
daplanlirl. 

A Jii . · ... -~. . . .. . . .... 
Conc:r9to ciclópeo Concr9'o 1lmp1e 

Corcreto armado 

L 

Figura 5.23 Zapatas de cimentación. 

-302-



Recomendaciones constructivas 

El tipo de cimentación de mamposterla que se elija deberá ser de preferencia de primera, 
empleando rocas de gran tamal\o, limpias, no fracturadas, unidas con mortero de cemento, cal y 
arena con un espesor medio no mayor de 2 cm rellenando las oquedades de las uniones con 
piedras de menor tamal\o (lajas). 

Deberá evitarse que las juntas o uniones entre el apoyo de una roca sobre otra tengan 
inclinaciones en la dirección de falla por deslizamiento por carga vertical. El talud de los panos 
exteriores no será menor de 60º con la base del cimiento. Las juntas o uniones verticales en 
ningún caso deben ser colineales. 

La corona del cimiento no será menor de 30 cm (se recomienda un ancho del doble del espesor del 
muro), y éste deberá rematarse con rocas de gran tamal\o que ofrezcan una superficie de apoyo 
adecuada evitando el lajeado, salvo en las juntas. 

Deberán preverse los anclajes de los castillos. Se dejaran previstos los pasos de conductos de 
Instalaciones: sanitarias, hidráulicas y eléctricas. 

A menos que se indique otra cosa, el nivel 0.00 será considerado el nivel natural medio del terreno. 
Los niveles de desplante los fijará el laboratorio de mecánica de suelos basado en el estudio del 
terreno, determinando también las atturas máximas de los rellenos y los materiales que se 
empleen, asf como el procedimiento de compactación y grado de la misma. 

La profundidad mfnima de desplante de una cimentación será de 50 cm siempre y cuando con esta 
excavación se logre un piso firme libre de tierra vegetal, relleno o material intemperizado. Si una 
edificación se desplantará a un nivel 0.00 o arriba de éste, se despalmará la superficie del terreno 
sustituyéndose con material de buena calidad. 

La capacidad mfnima de carga del terreno en el nivel de desplante de la cimentación estará dada 
en el informe de mecánica de suelos. La cimentación se disel\ara en todos los casos a partir de 
este estudio del terreno sobre el cual se pretende construir. 

En fas cimentaciones sobre el nivel indicado del terreno, éste se saturara previamente de agua con 
el fin de garantizar la deshidratación natural del mortero que se emplee para el cimiento de 
mamposterfa. Podrán utilizarse plantillas de concreto de baja resistencia (fe = 100 kg/cm2J y de 
pequeno espesor e = 5 cm que servirán básicamente para colocar y nivelar la cimentación. 

Para poder repartir mejor el peso soportado por los cimientos, se construyen corridos y más 
anchos en su base que en su corona, por ello tienen los lados o caras inclinados, de forma 
piramidal. Esta Inclinación de sus lados se llama escarpio o talud. 

Existen dos clases de cimiento de mamposterfa: los cimientos interiores y los que van en el borde 
del terreno o cimientos de colindancia. Los cimientos interiores tienen escarpio en sus dos paredes. 
Los cimientos de colindancia tienen completamente vertical el lado que da al terreno contiguo. 

La corona del cimiento debe quedar siempre mas afta que el terreno, para evitar humedades en los 
muros. No debe quedar totalmente enterrada, sino que deberá quedar por arriba del suelo un 
mfnimo de 20 cm. 
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Rocas utllludas en cimientos 

Hay muchas clases de rocas con las que se puede construir una cimentación, pero las más 
utilizadas son: la piedra bola de rfo, la piedra caliza y la piedra volcánica. 

La primera no es muy recomendable, ya que no es manejable y de dificil colocación, además de 
requerir gran cantidad de mortero o mezcla para construir el cimiento. La piedra caliza que por lo 
regular es blanca, igualmente no se recomienda su utilización, ya que por ser muy porosa sufre 
deterioro (pudrimiento) por humedad. 

La roca volcánica o basalto, es la más recomendable para cimientos, ya que además de ser muy 
abundante en nuestro pals, es pesada y de gran resistencia. La roca que vaya ser utilizada no debe 
ser ni tan grande ni tan pequella, debe escogerse la llamada piedra "braza", porque es la que 
puede tomar una persona en sus brazos y mide aproximadamente 30 cm. 

5.2.3 Pilastras o pi/ares de mamposterla. 

Definición 

Las pilastras o pilares son elementos estructurales tipo columna que se pueden construir a base de 
mamposterla de roca o de piezas artificiales (tabique). 

Las pilastras de roca, si ésta es de buena calidad, construidas con hiladas de la misma sección 
que la transversal del pilar y con asientos bien planos, tanto en las juntas de hiladas superiores 
como inferiores, pueden soportar cargas muy considerables. 

La altura máxima de las pilastras de roca no deberá ser mayor a 10 veces su dimensión menor 
lateral reduciendo la capacidad de la carga a partir de l/d>B. Las juntas no tendrán un espesor 
mayor de 10 cm con mortero de cemento 1:3, cubriendo hasta 2.5 cm los paramentos para 
proteger los bordes, cuando se use la junta remetida deberá descontarse del área total transversal. 

Las pilastras de tabique, sometidas a carga de ruptura, suelen fallar por cuarteaduras y pandeos de 
los mismos, ocasionando esfuerzos de flexión y cortantes en los tabiques y no la compresión 
directa de éstos, demostrándose que los puntos débiles son los cuatrapeos, juntas de mortero y la 
resistencia a la tensión y esfuerzo cortante de los propios tabiques. 

Es recomendable, por lo tanto, rellenar por igual todas las juntas con mortero, dando su espesor 
uniforme y tan delgado como sea posible: la falla principal de las pHastras de tabique suele ser por 
rotura transversal, més que por aplastamiento. 

Cuando se utiliza el mortero de cal, no se obtiene el resultado esperado, sin embargo, es 
recomendable que en un mortero de cemento deba sustituirse un 25% de cal hidratada por un 
volumen igual de mortero. 

Podemos concluir que los principales elementos que Influyen en la resistencia de una pilastra son: 
a) Calidad de los materiales. 
b) Mano de obra. 
c) Relación de esbeltez. 
d) Sistema de aparejo. 

La altura de una pilastra de tabique podré proyectarse igual a seis veces su dimensión menor 
lateral d, cuando sea mayor a esta relación deberé reducirse la carga por cm2

, de acuerdo con las 
fórmulas de reducción siguientes: 
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Fórmulas para determinar la resistencia de seguridad de las pilastras de tabique cuya altura 
exceda de seis diámetros o seis veces la dimensión mlnima lateral: 

a) Para pilastras con mortero rico en cal. 
Carga de seguridad en kg/cm2 = 7.73 - 0.351 / d 

b) Para pilastras con mortero de cemento natural plastocemento en proporción 1:2. Carga de 
seguridad en kg/cm 2 = 9.84 - 0.39 I / d 

c) Para pilastras con mortero de cemento en proporción 1 :3. 
Carga de seguridad en kg/cm2 = 14.1 - 0.42 I / d 
Siendo 1 = altura libre de la columna. 
d = el diámetro menor lateral de la misma. 

El tabique usado será de primera tomando como resistencia del mismo para pilastras de I / d </ 
6 los valores de 7.73, 9.84 y 14.1 respectivamente. 

Recomendaciones de diseño 

1. Ninguna pilastra cuya altura no sea superior a 2.40 m debe tener una sección transversal 
menor de 30 x 30 cm. 

2. Las pilastras que tengan que cargar o soportar más del 50% de la carga de seguridad no 
deberán construirse en tiempo de heladas ni con tabiques secos. 

3. No se recomienda el uso de mortero de cal y arena. 

4. En ningún caso I / d será mayor de 12. 

5. El peso propio de la pilastra deberá sumarse a las cargas para calcular la carga total sobre su 
basamento. 

6. Utilizar siempre placa de asiento. 

Aparejos de roca en pilastras de tabique 

Se podrán intercalar aparejos con rocas de 13 a 20 cm de espesor e igual sección transversal de la 
pilastra, intercalados cada 75 cm, o 120 cm aumentando la resistencia de la pilastra. De no estar 
bien asentados, puede perjudicar en lugar de beneficiar debido a la transmisión de la carga en el 
exterior. haciendo separar por pandeo el núcleo. 
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15A120cm 

Figura 5.24 Pilastra de mamposterla 

5.2.4 Elementos decorativos. 

Como ya se ha mencionado, en la construcción de mamposterla, la roca se presta para todo tipo 
de usos, como por ejemplo en exteriores de jardinerla y que tanto en su forma natural como en 
bloques labrados se puede utilizar en una amplia variedad de elementos decorativos, como son 
muros, arcos, bóvedas, terrazas, escaleras, etc. 

Muros decorativos 

Los muros son una primera elección evidente en la jardinerla y no hay mejor material para un 
muro de cerramiento que la roca. Se pueden utilizar bloques labrados para presentar un aspecto 
de detalle formal y elegante, aunque los de forma irregular pueden proporcionar obras de jardinerla 
más atractivas, como el muro de roca en seco, con su aspecto natural tosco y la abundancia de 
huecos con plantas. A diferencia de la obra con tabique, la roca produce una impresión de 
pertenencia al jardln, especialmente cuando empieza a estar curtida y, por tanto, es la opción 
perfecta para muros de linde, muretes de contención de tierra e incluso jardineras de poca altura. 

Arcos 

Otra obra de mamposterla especialmente adecuada para la decoración de fachadas es el arco, 
construido ya sea por separado o contenido en un muro. 

Para darle una geometrla circular a la distribución de rocas, colocándolas una contra otra, se forma 
un arco circular. Este elemento transmite cargas hacia los apoyos mediante esfuerzos de 
compresión que son resistidos eficientemente por la mamposterla. Por esto último, el arco es la 
forma más natural de cubrir claros con mamposterla, lo mismo que la bóveda. 
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Bóvedas 

R.bcje en forma de C1.1ño Roj,elo• de 
piedra 
ahogada1 
enm0f1era 
d. cemento 

Figura 5.25 Arco de mamposterla de tabique. 

La extensión natural del arco para formar una techumbre completa, es la bóveda cilfndrica o de 
cañón corrido, que puede visualizarse como una sucesión de arcos adosados. Su comportamiento, 
modos de falla y analisis de esfuerzos se pueden estudiar considerando una franja de bóveda de 
ancho unitario, es decir, como un arco. 

Se ha empleado un gran número de variantes de la bóveda cillndrica, las que dan lugar a formas 
mas eficientes desde el punto de vista estructural. Las bóvedas cruzadas dan lugar a una cubierta 
con un trabajo propiamente tridimensional, cuya mayor rigidez le permite cubrir claros mucho 
mayores que con la bóveda simple. Estas variantes se desarrollan al principio del segundo milenio 
de nuestra era y encontraron su mas alto nivel de desarrollo en las cubiertas de las grandes 
iglesias góticas. 

Terrazas 

Todo jardln necesita ademas de supeñicles resistentes para caminar por él, y la roca en todas sus 
variedades, es el material perfecto para patios, terrazas, caminos y escaleras. Con losas de roca 
rectangulares se pueden cubrir grandes supeñicies de jardln, mientras que los enladrillados y 
adoquines mas irregulares son ideales para espacios pequenos. El color y la textura juegan un 
papel esencial porque contribuyen a la armonización de la superficie con su enlomo. 

Estanques 

Otros elementos decorativos que se pueden construir con mamposterla de roca son los estanques 
y fuentes, que no solo son detalles atractivos por si mismos, sino que, ademas, anade la vista y el 
sonido del agua. La presencia del agua permite ampliar la variedad de plantas al jardln. 
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Por ultimo, la roca se puede utilizar para otros proyectos decorativos de Jardinerla, desde rocallas 
hasta muebles de jardln. La construcción de todos estos elementos decorativos es fácil y da realce 
a cualquier diseno, para ello no se necesitan habilidades y herramientas especiales. únicamente 
tiempo y paciencia para realizarlo 

Muros con piezas de celosía 

Los bloques de muro con celosia se presentan en distintos diseños y se pueden usar como 
alternativa a los bloques macizos. especialmente cuando se pretende un efecto de transparencia 

Constituyen un material constructivo por si mismos pero se pueden combinar con bloques 
especiales de pilares, albardillas y coronac1ones adecuados. o incluirlos como elemento decorativo 
de muros realizados con otros materiales 
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Figura 5.26 Tipos de piezas de celosla. 
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Figura 5 28 Losas de roca rectangulares 
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5.3 FACTORES DE DETERIORO Y DAÑO ESTRUCTURAL. 

5.3.1 Humedad. 

La penetración de la humedad puede representar un problema en cualquier tipo de construcción de 
mampostería. En el caso de la albanilerla, que ha servido en forma constante y universal a la 
humanidad por miles de anos, las filtraciones generalmente son causadas por uno de los 
siguientes factores, o por una combinación de ellos: 

1) Detalles incorrectos de diseno. 
2) Deficiente mano de obra. 
3) Uso (Incompatible) de materiales inapropiados. 

Con mucha frecuencia se culpa a los albaniles de los contratistas de las filtraciones en los muros, 
diciendo que se debe a una mala mano de obra, pero después de una investigación más a fondo, 
muchas veces resulta que son otros los factores. 

La humedad del ambiente, el vapor, la neblina y sobre todo el agua en forma de llquido ya sea por 
lluvia, escurrimientos o impacto directo, afectan a la mampostería. Cuando el nivel freátlco es muy 
alto, el agua asciende por capilaridad y transporta las sales solubles contenidas en la mampostería. 
Entre otros muchos danos, hidrata sales, produce y cataliza reacciones internas, favorece la 
reproducción' de microorganismos, ayuda a la vegetación parásita a desarrollarse, desgasta 
mecánicamente, y en climas muy fries produce congelación dentro de los poros de la 
mamposterla. 

El agua como factor de deterioro, es quizá el que más dano causa a los materiales de 
mamposterla: 

• Cuando es absorbida por medio de la capilaridad. 
• Cuando es agua directa. ya sea en forma de lluvia o cuando proviene de fugas de instalaciones, 

lavados continuos, etc. 
• Cuando el aire interior del edificio se enfrla por abajo del punto de roclo. 

El fenómeno de la absorción por capilaridad consiste en la circulación del agua a través de los 
poros de las piezas, por los cuales asciende de acuerdo con el diámetro de estos conductos 
capilares, de las caracterlslicas del llquido que absorbe y de la temperatura. Las fuentes de 
absorción de agua pueden ser variai;, pero lo más común son los niveles de agua freática. 

El agua directa como la de lluvia empujada por el viento, independiente de la saturación que causa 
en los panos de los muros, penetra por junteo desprendido, o por vlas abiertas por 
desprendimientos o canalizaciones defectuosas. En los edificios históricos con instalaciones viejas 
o en mal estado es muy común que se presenten fugas que empapan muros y entrepisos. 

Otra causa frecuente son los lavados de pisos con gran cantidad de agua, la cual permanece un 
tiempo considerable sin secarse. 
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Figura 5.29 Concentraciones de humedad. 

5.3.2 Viento. 

El viento, un factor que attera y destruye los elementos de mamposterla, es quizá el que más 
inadvertido pasa y muy poco se le toma en cuenta. Sin embargo, desgasta la piedra por erosión. 
En piezas altamente expuestas a vientos de alta velocidad o que arrastran gran cantidad de 
partlculas de arena, hollines u otros sólidos, se llegan a disgregar piezas de poca dureza. Además, 
la acción eólica por evaporación favorece la cristalización de las sales. 

Figura 5.30 Desprendimiento de partlculas por acción del viento. 
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5.3.3 Fuego. 

Por su parte, el calor directo producido por fuego o Incendios transforma los componentes de los 
materiales. El calor indirecto, el asoleamlento o las variaciones bruscas de temperatura producen 
dilataciones y contracciones en el material, los cuales son directamente proporcionales a los daftos 
en las juntas y el cuerpo mismo del elemento. Esto es més notorio en los climas extremosos. En la 
ciudad de México, en la cual la variación méxima promedio es de cerca de 20º C entre una media 
mlnima en las madrugadas de 6 a Bº e y una media méxima en las primeras horas de la tarde de 
25 a 27º C, según las estaciones, no son tan comunes las grietas por temperatura, pero ésta 
influye en los contenidos de humedad, lo que acelera la solubilidad en sales y su cristalización, y 
hace que la humedad misma sea mayor o menor dentro del poro del elemento al acelerar la 
evaporación. 

Figura 5.31 Estructura de mamposterla atacada por calor directo 

5.3.4 Qulmicos. 

Los factores qui micos como la sulfatación, la carbonatación y la oxidación afectan la mamposterla. 

La disolución y la sulfatación de las calizas se producen por la combinación del agua con el 
anhldrido carbónico o los anhldridos sulfurosos y sulfúricos, respectivamente. 

Las sales, entre las que es encuentran los sulfatos, los cloruros, nttratos, nitritos, fosfatos 
carbonatos, y bicarbonatos, se presentan en la mamposterla en forma de concreciones, costras 
internas y eflorescencias. Algunas sales son solubles y otras insolubles. El análisis qulmico revela 
el tipo de sal y sus caracterlsticas. 

Las sales contenidas en el cuerpo del elemento, al ser transportadas por el agua afloran hasta la 
superficie, donde por efecto de gases como el dióxido de carbono se cristalizan y se convierten en 
sales insolubles como los carbonatos, y se manifiestan como eflorescencias. Hay algunas sales 
que provocan estas eflorescencias en los estratos más profundos de las piezas, lo que se conoce 
como subflorescencias, y disuelven los medios cementantes creando pulverulencias y 
exfoliaciones. De acuerdo con su composición, las sales toman diversas apariencias, que puede 
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ser una capa blanquecina con brillos cristalinos o simplemente un polvillo blanco, como una 
especie de talco; también las hay con una coloración verdosa, amarillenta, marrón o ligeramente 
azulada, coloración que depende de su composición. La forma de conocer ésta con exactitud es el 
examen de laboratorio o, en ciertos casos, con reactivos locales. Las sales más comunes son los 
cloruros, los cuales son relativamente solubles, excepto el de calcio; los carbonatos y los 
bicarbonatos, los primeros de los cuales son insolubles y los segundos solubles; los fosfatos y los 
nitritos alcalinos, ambos solubles, y los sulfatos de sodio, de magnesio de hierro y de calcio, los 
primeros tres solubles y el último insoluble. 

Figura 5.32 Cristalización de sales. 

Las alteraciones más frecuentes en la mamposterla son las exfoliaciones, que consisten en 
desprendimientos de estratos de la pieza en forma de laminillas, que varlan en espesor. Primero 
aparecen sobre la superficie de la pieza pequenas grietas y luego ésta se escama en laminillas, 
que se desprenden dejando ver bajo ellas capas pulverulentas. También se presentan las asirlas y 
las concreciones. La pulverulencia, como su nombre lo Indica, se da cuando la pieza se desintegra 
en forma de polvo; puede ser interna o externa. Por último, cabe reiterar la aparición de las sales, 
que se manifiestan en forma de manchas de diversas caracterlsticas; algunas veces son blancas, 
en forma de pequenos cristales, y en otras ocasiones toman distintas coloraciones de acuerdo co11 
su composición. 

Figura 5.33 Exfoliación al desprenderse las partlculas. 
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Muchos de estos factores aparecen en forma simultánea o son producto unos de otros; por 
ejemplo, algunos tipos de exfoliación se deben a que las sales bloquean los huecos o poros de la 
supeñicie y el desprendimiento de ésta se produce por esfuerzos entre las capas de supeñicie y 
los estratos Internos. 

Figura 5.34 Degradación de la roca. 

5.3.5 Biológicos. 

En estos hay una gran variedad, y la más notoria es la vegetación superior como arbustos, cactus, 
helechos, etc. En estos casos el deterioro que causan es evidente, ya que las plantas, por medio 
de sus ralees, se van fijando a través de las juntas de los aparejos de piedra y de ahl van 
extrayendo nutrimentos. Al crecer la planta, lo hacen también las ralees que van fracturando cada 
vez más los elementos de la mamposterla. 

Los insectos de muy diversos tipos, como es el caso de las abejas, los pulgones y las tijerillas 
canteras afectan la mamposterla. Las aves, principalmente las palomas y golondrinas, entre otras, 
al anidar en comisas y elementos arquitectónicos depositan su excremento, que contiene gran 
cantidad de ácido que ataca a la mamposterla. Los roedores, como ratas y ratones, también los 
murciélagos y algunos tipos de bacterias transforman los componentes de las piezas de 
mamposterla. 

La manifestación de las vegetaciones inferiores y microscópicas adopta muy diversa apariencia: 
unas veces se ven manchas verdes que cambian de verde claro a verde oscuro, como es el caso 
de los musgos. Estos son organismos muy nocivos que crecen sobre varios materiales y causan 
en la mampostería un deterioro de tipo mecánico, ya que sus rizoides se anclan firmemente sobre 
la superficie y extraen de ella sustancias nutritivas como el potasio o el sodio. 

Otras manchas que se ven como áreas negras pueden estar constituidas por hongos, tan diversos 
como los géneros de éstos. En zonas tropicales la variedad de los vegetales que se adhieren a la 
mamposterfa es ampllsima: algas, musgos, hepéticas, hongos, llquenes y plantas vasculares. En 
el altiplano, los que se han estudiado integran una gama mucho menor; en algunos paramentos de 
mamposterla se han encontrado manchas negras muy diflciles de erradicar, que a veces consisten 
en un fenómeno llamado mesostasis, que es una cristalización de sales en la que quedan incluidas 
algas microscópicas. 
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En general, la vegetación paréslta més común esté constituida por algas, liquenes, musgos y 
hongos. A continuación se describe la apariencia y los dal\os que causan los diversos factores 
biológicos: 

Algas. 

Se encuentran en zonas húmedas y con poca insolación, y producen deterioros superficiales en la 
mampostería. Por lo general son de color verde, aunque es muy común que tomen coloración café 
rojiza. Como su superficie puede ser pegajosa, el polvo y los contaminantes como el hollfn se 
adhiere a ellas formando capas duras. 

Líquenes. 

En realidad, son asociaciones de hongos con algas. Es dificil para ellos crecer en las grandes 
ciudades debido a que son sensibles a los contaminantes. En las zonas donde se reproducen 
ocasionan deterioros, ya que sus ralees penetran en el sustrato, y también producen écidos 
orgénicos que atacan la supeñicie de la pieza. 

Hongos. 

Para desarrollarse éstos necesitan un sustrato orgénlco; provocan daños mecénicos y qulmicos, 
producen écidos orgénicos y se desarrollan sobre las calizas. 

Musgos. 

Esta vegetación bastante común requiere mucha humedad para desarrollarse, es en extremo 
destructiva y la superficie sobre la que se asienta es en capas profundas. Los morteros y las 
calizas son superficies propicias para su desarrollo. 

Bacterias. 

Aunque parezca extral\o, también las bacterias producen deterioros en mamposterla, ceramicos y 
morteros. Su acción destructiva se debe a sus procesos metabólicos; las més conocidas son las 
sulfobacterias y ferrobacterias. 

Vegetación superior. 

No es extral\o encontrar verdaderos arbustos cuyas rafees penetran profundamente en grietas y 
juntas abiertas en los muros construidos con mampostería. Las rafees de estas plantas ejercen 
presiones muy altas sobre sillares y recubrimientos, a los que fracturan y desgajan. 

Animales. 

Para todos es conocido el fenómeno de la invasión de palomas, asl como la de otras especies en 
éreas rurales. El excremento de estas aves contiene un porcentaje que puede llegar hasta 3% de 
écido fosfórico, el cual provoca la disgregación de los materiales. 

-315-



5.3.6 Contaminación. 

No se puede dejar de mencionar el factor de deterioro que se conoce como intemperismo. Aunque 
éste es no un factor si no una serie de ellos, el término puede ser correcto ya que se refiere a los 
dal\os que recibe la mamposterla por estar expuesta a la intemperie, hemos visto que los factores 
pueden ser de viento, calor, humedad, de movimientos accidentales o qulmicos, entre otros. Pero 
el intemperismo, por lo general se refiere a los dal\os que causa uno de los males del siglo: la 
contaminación. 

En términos generales, el aire tiene la composición siguiente: 

G•• Pon:•ntllje en volumen 

Nitrógeno 78.00 

Oxigeno 21.00 

·. 
Dióxido de carbono 0.03 

Otros gases 0.97 

Tabla 5.18 Composición de la contaminación 

Figura 5.35 Lluvia y partlculas contaminantes. 
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En las grandes ciudades, después de la Revolución Industrial se han acumulado fábricas de todo 
tipo, plantas generadoras de electricidad, edificios de vivienda, instalaciones de servicio y en las 
ultimas décadas, concentraciones enormes de vehlculos impulsados por motores de combustión 
interna, asl como grandes aeronaves en los aeropuertos que quedaron incluidos en las zonas 
urbanas. 

Todo esto produce una cantidad enorme de gases como el monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono, hollines alquitranes, gomas, polvo, grasas, 
resinas y muchísimos otros elementos contaminantes. 

La atmósrera contaminada es muy dallina para todos los seres vivos, ya que el dióxido de azufre 
causa severas irritaciones de las vras respiratorias, el monóxido de carbono desaloja él oxigeno de 
la sangre, y el plomo causa dallas en el sistema nervioso, por citar algunos ejemplos. 

Por lo que se refiere a los elementos de mampostería, a continuación se describen los 
contaminantes principales y sus devastadores efectos. 

El fenómeno conocido como lluvia ácida es particularmente destructor de la mampostería. Un tipo 
de lluvia ácida muy dallino, especialmente para las rocas calizas, es la que se produce por los 
anhídridos sulfuroso y sulfúrico, que son generados por la combustión de ros hidrocarburos, como 
es el caso de los humos arrojados por los escapes de los automotores. Éstos, al mezclarse con el 
agua de lluvia, rarman la siguiente reacción: 502 + H20 (agua) = H2S04 (ácido sulfúrico). Este 
ácido, que se encuentra en el agua de lluvia, penetra en el cuerpo del elemento y disuelve la calcita 
que mantiene unida su estructura, causando su disgregación. El ácido reacciona con el calcio o el 
sodio presente en las rocas formando sales solubles. 

También el co, (dióxido de carbono) acidifica el agua de lluvia y ataca a los materiales pétreos que 
pertenecen al grupo de las calizas. 

Figura 5.36 Reacción de los minerales de la piedra debido a la lluvia écida 
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En el caso particular de la ciudad de México, en la cual incluso en las épocas de lluvia más pertinaz 
hay periodos de asoleamiento, aunque sean breves, la cristalización de las sales ocasiona 
agrietamiento y acelera las reacciones qulmicas. La humedad causada por la lluvia, mientras sea 
más intensa, mas se introduce en la roca y cuando vienen los periodos de asoleamiento Intenso, al 
secar rápidamente las sales cristalizan en los estratos internos de la roca, estos cristales se van 
haciendo más grandes y tienen el efecto de un expansor. 

Figura 5.37 Agrietamiento por cristalización de sales 

En las piedras calizas, al penetrar en su estructura el dióxido de azufre produce sulfatación, y al 
combinarse con el calcio forma sulfato de calcio o de magnesio cuando se trata de calizas 
magnesianas. De acuerdo con el tipo de piedra y con la naturaleza de su cementante, los danos 
producidos por la lluvia ácida varlan. A algunas las ataca más el dióxido de azufre y a otras los 
óxidos de nitrógeno. El anhldrido carbónico transportado por el agua do lluvia en alta concentración 
disuelve los feldespatos. 

5.3. 7 Acción del hombre. 

Es quizá como el más destructor de los factores que deterioran y degradan la mamposterla. Aqul 
podemos agrupar los factores de deterioro tanto constructivos como vandálicos. 

Dentro del grupo de los constructivos, hay tantos como acciones se le ocurren al ser humano para 
construir, proteger, fijar o anclarse a la mamposterla, limpiarlos, tallarlos o pintarlos. Pero si 
empezamos con los más comunes tendremos desde luego el uso de morteros impropios, que 
pueden serlo por su condición flslca o por sus componentes qulmicos. Cuando se utiliza para 
junteo, resane o rejunteo un mortero más duro que la piedra misma, este produce danos a su 
superficie adherida, cuando hay movimientos por acción mecánica. Cuando el mortero de junteo es 
menos poroso o más impermeable, la evaporación en lugar de efectuarse a través de él se traslada 
a la piedra, con el consiguiente movimiento de sales. Cuando se juntes o resana con cemento, al 
contacto de éste con el agua y la humedad se producen reacciones qulmicas que provocan una 
aguda corrosión en la piedra, especialmente en las canteras. 
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También se aplican a la mamposterla diversos tipos de protectores en forma de membranas 
impermeables, como son los barnices, la mayorla de los silicones, las ceras y las emulsiones 
asfálticas. En las ultimas décadas han proliferado los tratamientos para proteger la mamposterla, y 
lo único que hacen es Impedir la transpiración natural del material pétreo y acelerar cristalizaciones 
que larde o temprano producirán exfoliaciones irreversibles. Se recomienda evitar cualquier 
tratamiento protector a la mamposterla, salvo cuando éste sea prescrito previo diagnostico 
apoyado en pruebas de laboratorio rigurosamente comprobables. 

No es conveniente la inclusión de elementos metálicos dentro de la mamposterla como es el caso 
de grapas, tornillos, clavos, pernos, alcayatas y varillas. El hierro, al contacto con la humedad de la 
piedra, produce corrosión y ésta hace fallar a los elementos. El lijado o tallado con abrasivos sobre 
la piedra expuesta a la intemperie es muy perjudicial, ya que remueve la protección natural de la 
piedra conocida como calcln y quna "la piel" a la piedra y abre el poro, lo cual hará la supeñicie 
más absorbente e hidroávida, con los efectos perjudiciales consiguientes. 

Uno de los peores dalles que puede hacer el ser humano sobre un elemento de mamposterla es 
pintarla o aplicar sobre ella sustancias bituminosas. En el conocido caso de las "pintas" vandálicas 
sobre las supeñicies de mamposlerla, el efecto es muy grave. Cuando se aplican pinturas sobre 
cantera muy porosa, ésta penetra a veces hasta un millmelro o millmetro y medio, por lo que 
resultará muy dificil extraerla, sobre lodo si transcurre mucho tiempo. 

5.3.8 Daño Estructural. 

Los movimientos como son los sismos dallan estructuralmente a los elementos de mamposterla 
por la acción mecánica. También las descargas eléctricas en la atmósfera, como rayos o centellas, 
pueden calcinar o hacer estallar los materiales de mamposterla. 

Como ya se ha dicho, la construcción de muros de mamposterla, especialmente de piezas 
artificiales son disellados para soportar cargas verticales y horizontales. A pesar de su empleo tan 
difundido, la forma en que se diseftan las estructuras de mamposterla es muy burda e implica el 
empleo de factores de seguridad muy elevados. Entre las razones que han impedido el empleo de 
métodos de disello mas refinados, están la gran variabilidad de las propiedades de los materiales 
componentes, piezas y mortero, y el hecho de que la mamposterla se construye in silu bajo 
condiciones poco rigurosas; pero quizá la razón más Importante ha sido la falla de conocimiento 
acerca del comportamiento de la mamposterla ante distintas solicitaciones. 

Se ha realizado, desde hace varios atlas un amplio programa de investigación sobre el 
comportamiento estructural de muros de mamposlerla; se ha estudiado principalmente el 
comportamiento ante sismos mediante la aplicación de cargas alternadas en muros rodeados por 
marcos de concreto y en muros con castillos en los extremos o con refuerzo en el interior de piezas 
huecas; también se ha investigado el comportamiento de especímenes de distintos materiales ante 
cargas verticales. 

Indices de resistencia de la mamposteria 

Puesto que es importante conocer las propiedades de la mamposterla ante diversos estados de 
carga y conociendo las amplias posibilidades de combinación de piezas y morteros, es dificil que 
un reglamento pueda dar valores representativos de resistencia para todos los tipos de 
mampostería; pero si puede hacerlo para los más representativos, como el Reglamento del Distrito 
Federal, que propone valores de resistencia para los tipos de pieza más usados: tabique rojo 
común, tabique de barro exlruido, bloque de concreto pesado y tabican. Para estos materiales se 
da un valor conservador de la resistencia en el caso de emplear los materiales recomendados. No 
obstante, cuando se desea utilizar la mamposterla a su máxima capacidad se deben conocer sus 
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propiedades reales de resistencia, lo cual obliga a efectuar ensayes en una muestra representativa 
para establecer los Indices de resistencia de la mamposterfa. 

Las propiedades que es necesario conocer son: a) resistencia a la compresión, con la que se 
calcula la capacidad a la carga axial de los muros; y b) la resistencia a la fuerza cortante, de ella 
depende la capacidad a cargas laterales, como las producidas por un sismo. 

Comportamiento estructural de muros de mampostería 

Los muros en las construcciones cumplen distintas funciones estructurales. Actúan como único 
elemento vertical resistente y soportan tanto las cargas verticales como las horizontales o pueden 
tener la función de resistir únicamente cargas horizontales, como en el caso de muros que actúan 
como diafragmas de un marco principal de concreto o acero. 

Una estructura de mamposterfa estará sometida durante su vida útil principalmente a los 
siguientes efectos: 1. carga vertical debida al peso de las losas, de las cargas vivas y a su peso 
propio; 2. fuerzas cortantes y momentos de volteo (flexión) originados por las fuerzas de inercia 
durante un sismo, empujes normales al plano de los muros que pueden ser causados por empuje 
de viento, tierra o agua, asf como por fuerzas de inercia cuando el sismo actúa al plano del muro. 

Por efecto de las cargas verticales, se introduce en el muro una carga axial más un momento 
flexionante producido por el sistema de piso, que puede considerarse como una excentricidad de la 
carga axial, en dirección normal al plano del muro. Al estar sujeto el muro a la carga axial 
excéntrica, sufre deformaciones laterales que equivalen a un incremento en la excentricidad inicial 
aplicada. Este efecto depende de la esbeltez del muro y es importante, aun para las alturas 
normales de los muros, debido al reducido radio de giro de la sección. 

La falla por carga axial es muy poco probable debido a que el área de carga es grande; podrfa 
ocurrir si las piezas son de muy mala calidad, o porque han perdido capacidad de carga por efecto 
del intemperlsmo. Se identifica esta falla porque el material literalmente se aplasta cuando es de 
baja calidad, o si es de buena calidad aparecen numerosas grietas verticales. 

La falla por flexión se produce cuando se alcanza el esfuerzo resistente en tensión de la 
mampostería, el cual es muy bajo (del orden de 1 a 2 kg/cm'l y puede ocurrir en el plano del muro 
o perpendicular a éste; en el último caso se debe a que se excede la resistencia a tensión por 
flexión de la mampostería, que ocurre generalmente cuando es de mala calidad el mortero que une 
las piezas, o cuando el empuje de tierra o agua tiene un valor alto. La flexión en el plano del muro 
es grave cuando no hay acero de refuerzo; al haber refuerzo, este toma los esfuerzos de tensión 
que la mamposterfa no es capaz de soportar Si existen problemas en el plano del muro, estos se 
identifican mediante grietas horizontales que se forman en los extremos del muro, siendo mayores 
en la parte inferior. Es raro que se tengan problemas por flexión porque fa carga vertical sobre los 
muros contrarresta los efectos de los momentos (volteo), o porque lo evita el acero de refuerzo 
colocado en los ex1remos del muro. 

Para alcanzar la falla debida a un esfuerzo cortante es necesario que no se llegue a la de flexión en 
primera instancia; es decir, sólo se obtiene aquella cuando existe carga vertical sobre el muro que 
contrarresta el efecto de flexión, o en muros de gran longitud. 

Se identifican dos formas de falla en cortante: en una de ellas la grieta es diagonal que corre 
solamente a través de las juntas de mortero (escalerilla), a ésta se le conoce como falla por 
cortante; mientras que si la grieta es casi recta rompiendo las piezas, se dice que la falla es tensión 
diagonal. 
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En caso de falla, este ultimo tipo implicarla la sustitución del material por uno más resistente; 
mientras que si la falla de la mamposterla es por escalerilla, es posible incrementar 
sustancialmente su resistencia. 

Las cargas laterales por efecto de sismo introducen en los distintos tableros de muros un conjunto 
de solicitaciones que depende de tas condiciones de continuidad de sus extremos. Si el muro esta 
confinado por un marco, el conjunto de solicitaciones debidas a la carga lateral puede simplificarse 
como dos cargas concentradas de compresión aplicadas en los extremos de una de las diagonales 
del muro; Si este se encuentra limitado únicamente por el sistema de piso y si se desprecia la 
restricción al giro que este le proporciona, puede idealizarse el muro como un voladizo sujeto a una 
carga lateral en su extremo superior mas una carga axial, generalmente de compresión, que 
proviene de la suma del efecto de la carga vertical mas el del momento de volteo. 

El comportamiento de ambos tipos de muros ha sido estudiado experimentalmente y se ha 
encontrado que los esfuerzos crlticos son, en ambos casos, los esfuerzos de tensión que se 
presentan en dirección normal a la diagonal cargada, y los esfuerzos tangenciales horizontales que 
existen en las caras de contacto entre el mortero y las piezas; Estos dos tipos de esfuerzo pueden 
provocar la falla a través de una grieta que atraviesa diagonalmente el muro. 

Cuando las fuerzas laterales causen en el muro momentos flexionantes importantes, puede ocu"ir 
también una falla por flexocompresión en el plano del muro; a este respecto hay que considerar 
que, por lo menos en la práctica de nuestro pals, siempre existe en los muros cierto refuerzo 
vertical, constituido ya sea por castillos exteriores o por refuerzo colocado en el interior de piezas 
huecas; por lo tanto, la resistencia a flexocompresión se debe al trabajo conjunto de la 
mamposterfa y del refuerzo, en una forma semejante a lo que ocurre en el concreto reforzado. 

En la Ciudad de México, se ha comprobado que ante la acción de un sismo, los edificios que 
contienen muros de mamposterla sufren poco dallo, y su buen comportamiento se debe al hecho 
de que sus periodos fundamentales de vibración son más cortos que los periodos de los 
movimientos del suelo que tienen lugar durante el sismo. Estos muros que en ocasiones no son 
disetlados como elementos estructurales y a veces sin refuerzo y sin estar anclados a las 
estructuras de concreto que los rodean; absorben grandes cantidades de energfa dinámica y en 
muchos casos aparentemente evitan el colapso de la estructura. Al incrementar la rigidez lateral de 
un edificio, los muros reducen el periodo de vibración del edificio y su respuesta al sismo. Asf, los 
edificios con muros de mamposterfa se comportaron mejor que los edificios similares sin ellos. 

El refuerzo en la mamposteria 

El uso de mamposterfa no reforzada debe evitarse en zonas de alta sismicidad, excepto en 
construcciones que encierran espacios pequenos y con techos muy ligeros. Existen varias 
recomendaciones que es oportuno seguir para mejorar el comportamiento de esas construcciones 
ante requerimientos sfsmicos. 

En el caso de la mamposterfa sin refuerzo es prácticamente imposible evitar el colapso después de 
que aquélla se ha agrietado, ya que pierde totalmente su resistencia y rigidez. Una mejora 
sustancial en el comportamiento slsmico sólo puede obtenerse por medio de algún esfuerzo en la 
construcción. 

Toda construcción de mamposterla debe cumplir con los requisitos de refuerzo establecidos por los 
reglamentos, pero más importante que eso es la manera de cómo se debe estructurar una 
construcción. En el caso de mamposterlas, las formas principales para hacerlo son: 

1. Muros de carga; para resistir la acción de cargas verticales y horizontales . 
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2. Muros diafragma; que solo ayudaran a resistir las fuerzas laterales, ya que las cargas 
verticales son soportadas por marcos de acero o concreto. 

Todo tipo de refuerzo trabaja a su plena capacidad después que se dai\a la mamposterla; la 
presencia de agrietamiento no implica necesariamente la falla del muro, sino que ésta depende del 
confinamiento, refuerzo exterior e interior, que este tenga y que puede hacer que el muro resista 
cargas similares o mayores a la de agrietamiento. 

5.3.9 Efectos del deterioro y su tratamiento. 

La pátina en mamposteria de roca 

En la mamposterla de roca natural, la pátina es la capa que se forma sobre la superficie de la roca 
y por similitud con el nombre que se utiliza en la de los metales, ha sido denominada pátina noble y 
pátina corrosiva. 

La primera es la que se forma por la intemperización natural de los componentes de la piedra, lo 
que da a ésta una coloración más obscura que adquiere distintos tonos, según los minerales 
predominantes en ta composición de ta roca. A este fenómeno se le conoce también como 
envejecimiento del material. 

Esta pátina noble, en algunos casos recibe cientlficamente el nombre de calcln y es una capa 
protectora formada por sales poco solubles. 

La otra pátina es la llamada pátina dai'\ina o corrosiva. Esta presenta diversas manifestaciones, tas 
cuales a veces a simple vista y otras con ayuda de análisis de laboratorio, permiten determinar el 
agente que tas produce, su constitución y otras caracterlsticas sumamente importantes, como su 
resistencia a tas técnicas de limpieza, su solubilidad, los métodos adecuados para su erradicación, 
etc. 

Hay formas de apreciar macroscopicamente la pátina, cuando es producida por el crecimiento de 
vegetales primarios, los cuales se manifiestan por lo general por manchas verdosas o amarillo 
verdosas. Puede tratarse de distintas especies, como los musgos y llquenes. Los hongos, también 
bastante comunes, toman a veces estas coloraciones, aunque no es nada raro que sean en 
muchos casos negruzcos, e incluso blanquecinas. Otras formas de pátina no deseable son tas que 
resultan de la eflorescencia de sales, fenómeno conocido como el salitre que aparece en la parte 
inferior de los muros. 

Por su alta corrosividad, el ácido sulfúrico ataca no sólo a las calizas sino a todo tipo de rocas. Otro 
tipo de pátina destructiva, es el causado por et hollin suspendido en partlcutas grasas, que es to 
que se conoce con el nombre de cochambre, éste se adhiere a tas superficies pétreas de las 
mamposterias y da un aspecto desagradable. 

Diferentes tipos de suciedad 

Lo que comúnmente se conoce como polvo, esta constituido por partlculas menores de una micra 
y proviene de ta erosión de diferentes materiales sólidos. Los humos son particulas menores de 
una micra, de color negro y que básicamente provienen de ta combustión. Las manchas negras o 
costras por lo general son producidas por gases que se transforman en écldos. A su vez, tas 
manchas blancas son producidas por cristalizaciones de sales. 
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Tratamientos de limpieza en mamposterla de roca 

En ocasiones, se comete el error de someter a las superficies de mamposterla, a la acción de 
tratamientos abrasivos o por medio de lijas, esmeriles cul\as, raspadores, cepillos de alambre de 
acero, etc. Este tipo de procedimientos lo único que consigue es degradar la superficie de la roca, 
acelerando su deterioro. Sin embargo, sobre todo en exteriores es recomendable el lavado con 
agua, cepillos de fibras vegetales y detergentes neutros pero siempre de acuerdo con rigurosas 
normas de aplicación y vigilancia técnica y cientlfica. 

Algo que se debe tomar en cuenta como un beneficio adicional cuando se limpia una superficie de 
mamposterla, es el hecho de que además de eliminar las patinas corrosivas, nos permite detectar 
problemas graves que pueden estar ocultos por la suciedad. 

Existen varios métodos de limpieza, algunos de los cuales han probado su eficacia y no deterioran 
las superficies de mamposterla. Sin embargo, siempre resulta indispensable, cuando se trata de 
fachadas, hacer pruebas en pequenas áreas, que nos permitan anticipar el comportamiento de los 
materiales y los métodos a utilizar. 

Limpieza en seco 

Este método, debe iniciarse de arriba abajo. Se realiza en primer término el retirado en seco de 
grandes depósitos de basura, hojas secas, excrementos de ave y otros, por medio de cepillos de 
ralz y recogedores. Una vez eliminadas estas concentraciones se procede a la limpieza, mediante 
aspiradora equipada con punta de cepino para no rayar o dallar la roca con las boquillas metálicas. 
Limpiada ya por aspiración la totalidad, se procede a una limpieza exhaustiva por medio de 
brochas de ixtle o pelo, tratando de eliminar el polvo en huecos. También y en casos en que el 
paramento por limpiar está en buen estado de cohesión o ya se ha consolidado, se puede usar 
presión moderada, o sea, aire a presión para limpiar huecos a los cuales no puede llegarse con 
brochas o cepillos. 

Este procedimiento es excelente cuando se utiliza en Interiores, en cambio sus resultados son 
menos satisfactorios sobre fachadas exteriores impregnadas de hollln o de excremento de ave 
muy adherido y tampoco es eficaz contra la vegetación parásita. 

Limpieza con agua y detergentes 

El agua aplicada a muy baja presión, en combinación con jabones o detergentes neutros, es lo más 
recomendable para la limpieza de fachadas de mamposterla. Se inicia a lavar de arriba abajo, 
tomando las siguientes precauciones: 

a) Evitar al máximo escurrimientos constantes de agua sucia hacia las partes bajas, para lo cual 
es conveniente et uso de delantales de material plástico como et polietileno. 

b) Usar el agua en recipientes manuales de material plástico, los cuáles se llenan con manguera 
una vez subidos a lo alto del andamiaje. 

c) Si se utiliza el agua directa de la manguera, no debe pasarse de una presión de 3 a 4 kg/cm2
• 

d) Conviene utilizar la manguera con boquilla tipo regadera, tanto para humectar como para 
enjuagar, evitando asl la gran concentración de agua sobre la piedra que pueda saturarla en 
forma excesiva, lo cuál es perjudicial, ya que de ser demasiado absorbente la superficie, 
pueden causarse eflorescencias de sales o decoloración. 
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Como en muchas otras acciones de restauración, no convienen iniciar lavados masivos de 
grandes superficies de mamposterla, más aún si esta muy labrada con ornamentaciones 
complicadas y cuya ejecución ha dejado partes de piedra delgadas. En estos casos, hay que 
asegurarse que este tipo de elementos ornamentales no tengan procesos internos avanzados, 
por ejemplo, de sulfatación, ya que la humectación excesiva puede causar desprendimientos. 

e) Una recomendación de importancia es la de siempre enjuagar con agua limpia la superficie 
lavada, para no dejar residuos de ninguna sustancia, que al secar la roca pueda deteriorarla. 
En estos casos siempre se recomienda enjuagar con aspersor para evitar sobresaturaciones 
de agua. 

f) En cualquier tipo de limpieza con agua no deben usarse detergentes comunes, ya que 
contienen sustancias que danan la roca. 

g) Es recomendable el uso de detergentes especiales, del jabón neutro, o de una planta llamada 
xixi o shishi de acción muy eficaz, barata y que no causa deterioros en la mamposterla, es 
irritante para la piel y se debe manejar con precaución usando guantes de hule y goggles. 

Limpieza con agua a presión 

El lavado con agua a presión en el que se utilizan compresores y las llamadas lanzas de agua, se 
ha popularizado mucho en nuestro pals. Estos sistemas, excelentes para la limpieza de concreto, 
materiales vidriados y metales, hay que usarlos con reserva cuando se trata de fachadas de 
mamposterla, y siempre después de un cuidadoso estudio y pruebas previas. Junto con el uso del 
agua a altas presiones, por lo general previamente se utilizan ácidos y muchas otras veces tienen 
en la misma carga de agua bicarbonato de sodio u otras sustancias. 

En fachadas de mamposterla, pueden utilizarse estos sistemas cuando se trate de rocas con 
cierta dureza como el resinto o el tezontle, granitos, mármoles duros y superficies planas. Sin 
embargo, la aplicación de agua a presión sobre superficies antiguas y ya intemperizadas, puede 
causar danos graves a la roca: por tanto, se debe tomar con reservas y nunca aplicarla sin antes 
realizar pruebas. 

Limpieza con vapor de agua 

El vapor de agua se ha intentado usar en muchos lugares, algunas con éxito en el caso de 
sustancias o pinturas con base oleosa. Pero la aplicación de estos sistemas es muy cara y dificil, 
ya que se necesita un generador de vapor, por lo general, pesado e impráclico para subirlo por 
andamiajes. De llegar a usarse, hay que tomar todas fas precauciones que se han mencionado 
para fa roca delicada, ya que la excesiva presión ocasiona danos. 

Otros métodos de limpieza 

Existen muchos otros métodos como los de aire abrasivo con polvos silfceos o arenas, el sand 
bias! con agua y arena; se ha usado también la cáscara de nuez o de arroz. 

Otro procedimiento muy reciente en la limpieza de mamposterlas de roca, es la tecnologla del rayo 
láser. Esta técnica ha dado resultados asombrosos, ya que el léser limpia costras negras, ceras, 
graffili y muchas otras manchas sin deteriorar el sustrato en lo más mlnimo. Sin embargo, este 
sistema debe ser aplicado por personal altamente especializado, es peligroso para quien lo usa y 
para quien este cerca de la intervención, si se aplica sin el cuidado y la protección necesarios, ya 
que el rayo causa dalles en la retina del ojo. Además, se debe disponer de un andamiaje especial; 
por ello, su aplicación resulta todavla muy costosa y lenta, en comparación con otros sistemas. 
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A manera de resumen, a continuación se presenta una lista de una gama de productos utilizados 
para el tratamiento de limpieza en mamposterla de roca: 

1. Jabones y detergentes: 

Jabón neutro, liquido o en alguna forma para diluir. Es necesario verificar su carencia o bajo 
porcentaje de cáusticos, ya que, por ejemplo, la sosa deja manchas blancas. 

Xixi o shishi, saponlna natural que se usa diluida en agua. 

Jabón de extracto de áloe vera, diluido en agua. 

Detergentes no iónicos tenso activos, que disminuyen la tensión superficial, lo cual hace que la 
capa de suciedad se humecte mejor. Los tenso activos deben ser no iónicos; En este grupo 
entran los etoxilados de nonyl fenol, canasoles o similares. 

2. Sustancias qulmicas diversas. 

Limpiadores a base de alkybeno sulfato. 
Para remover depósitos de carbón, hexametafosfato. 
Para piedras arcillosas, dimetilamino benzllamonlo. 
Nunca usar limpiadores alcalinos. 

3. Distintas formulaciones: 

Ácido fluorhldrico. 
Ácido fosfórico. 
Ácido clorhldrico. 
Ácido cltrico. 
Ácido muriático. 
Fiuoruro de hidrógeno. 
Ácido fórmico. 
Jabón neutro en bencina y xilol. 

Biocidas 

Una vez que se ha lavado una superficie de mamposterla de roca, eliminando la vegetación Inferior 
como musgos o llquenes, es muy conveniente aplicar biocldas que durante un tiempo eviten el 
nuevo crecimiento de estos vegetales. Algunas de las sustancias usadas para este objetivo, 
Incluidas en diversas formulaciones, son las siguientes: 

Bórax. 
Agua oxigenada. 
Cloro para alberca. 
Pentaclorofenoles. 
Oxido de tributil estano. 
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Desde luego, estos compuestos deben ser usados en las formulaciones adecuadas y bastante 
diluidos para no dai\ar los componentes de la piedra o den apariencias desagradables, como es el 
caso de los pentaclorofenoles. 

Consolidaciones en muros de mamposterla de roca 

Uno de los problemas que mas frecuentemente se presenta en la restauración es el de la 
consolidación de muros de mamposterla de los denominados de cal y canto. Éstos estén hechos 
de diversos materiales, según el area urbana. Existen casos en que los muros estén construidos 
con piedra braza o tezontle aglutinados con una mezcla de cal arena tan dura que los paramentos 
de los muros tienen una gran cohesión. Pero también hay muros en los cuales los elementos 
pétreos que los componen fueron pegados con lodo, la mejor de las veces con algún contenido de 
cal. En estos casos, la mezcla es muy débil y la cohesión del muro muy poca. Por ello, es 
recomendable para consolidar una sección especifica de un muro el sustituir la mezcla de lodo 
seco ya disgregada e ir consolidando con mezcla de cal y arena en proporción 1: 1. 

Principales deterioros en muros de adobe 

Cuando se ha perdido la protección del muro y la humedad penetra en el material se presenta el 
biodeterioro causado por la vegetación parasita, la cual puede ser inferior o superior. Esta ultima 
causa graves danos en los muros de adobe, ya que las ralees al penetrar en un medio propicio 
como es la tierra, disgregan totalmente el material. Otros efectos son similares a los que ya se han 
mencionado en relación con la roca. 

Otra causa de deterioro en la mamposterla de este material, la representa el agua misma que, al 
caer sobre el adobe "lava" el aglutinante (arcilla) y disgrega el material. 

Restauración en muros de adobe 

Consolidaciones Superficiales 

En danos encontrados en superficies de mamposterla hecha con adobe, se puede consolidar con 
agua y baba de nopal, o con agua de cal. Estas se aplican por aspersor sobre las superficies 
disgregadas, cuidando que estén secas para asegurar buena absorción. 

Consolidantes qulmicos 

Los acetatos de polivinilo como el DM4, el DRI y el DMIH, debido a su costo, se usan en casos 
muy especificas para consolidar piezas de valor histórico o artlstico; el Enduro! se ha usado con 
éx~o para el adobe; él OH de Wacker es una mezcla de ésteres de écidos sllicos con diluyentes. 

Para el sellado de fisuras o reparaciones a un muro de adobe, se recomienda amasar la arcilla que 
va usarse para este fin, con agua a la que se adiciona acetato de polivinilo. 

Biocidas 

Si se quiere evitar el crecimiento recurrente de la vegetación parásita tanto inferior como superior, 
se debe aplicar un biocida: el cloro, el bórax y el agua oxigenada; el pentaclorofenol, disuelto con 
bencina o alcohol; el pentaclorofenato de sodio, el Bromacil, y el Diurón solubles en agua . 
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Al hacer estas aplicaciones debe dosificarse con mucho cuidado y hacerlo con aspersores, ya que 
si se aplican en forma muy abundante, por estar disueltas en agua podemos humedecer 
excesivamente el adobe y causar su disgregación. 

Dado que muchos de los consolidantes y otros procedimientos para la roca pueden usarse para el 
adobe, sólo hay que tener en cuenta que el adobe es un material mucho más débil y frágil, y que 
para aplicar ciertos procedimientos habrá que hacerlo de acuerdo con este criterio. 

Inyección en grietas 

En aparejos de adobe, las grietas pueden ser de diferente forma: pueden ser grietas que van 
siguiendo una junta en vertical y horizontal, o pueden ser en las piezas mismas. Para reparar este 
tipo de dano se utiliza la inyección. 

Para cimbrar los labios de la grieta hay que colocar pequenos pedazos de vara delgada 
empotrados en las juntas formando una especie de pasadores, luego se cimbra la grieta con 
zacate de ixtle Incorporado para dar cuerpo a un mortero pobre de arcilla y cal, que servirá para 
sellar los labios de la grieta y sostener las boquillas de poliducto por medio de las cuales se va a 
efectuar la inyección. 

En cuanto a la lechada para efectuar la inyección, hay diferencias de criterio respecto a utilizar una 
lechada de cemento, arena o cal, como en el caso de roca o tabique. Al fraguar ésta quedarla 
mucho más dura que el adobe, y eso puede resultar contraproducente en el trabajo del muro. 

Para que la lechada dé por resultado un material homogéneo al muro, se hace con una parte de 
cal, una parte de arena cernida y tres partes de arcilla; agua: la necesaria (las proporciones de 
estas lechadas varlan mucho de acuerdo con los tipos de arcillas de la región, pero hay que 
hacerlas con la suficiente fluidez para que penetren en la grieta). Se agregara un expansor o un 
estabilizador de volumen, según las proporciones designadas. 

Últimamente se ha venido usando en la vivienda rural el adobe estabilizado, en el cual se incorpora 
a la mezcla de arcilla y arena, asfalto como aglutinante. Esta técnica da como resultado un adobe 
impermeable de gran cohesión. 

Deterioros en muros de tabique 

La mayorla de los deterioros que sufre el tabique se originan en el proceso de su fabricación; por 
ejemplo, cuando las arcillas con las que se ha amasado el tabique tienen una elevada proporción 
de cal y ésta se presenta en partlculas grandes, al hidratarse la cal se presenta el fenómeno que 
se conoce como caliche, aunque también puede deberse a otro tipo de sal cristalizada. Otros 
defectos cuya causa tienen origen en la fabricación, son las exfoliaciones y fisuras. 

Debido a la absorción capilar de agua freática 

La succión capilar en el tabique es considerable, en promedio puede ser de 0.15 a 0.17 
g/cm2/minuto. Esta humedad durante el ciclo humedad-secado favorece el viaje de las sales 
solubles hasta la superficie del material. 
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El agua de lluvia 

El tabique siendo un material poroso, en ocasiones alcanza hasta 35%. Es un material hidroévido, 
es decir, tiene un alto coeficiente de absorción, pero también de evaporación; sin embargo, los 
escurrimientos en un muro de tabique por su mismo tipo de superficie rugosa e irregular y por las 
juntas que canalizan el agua, se diversifican sin formar zonas hipersaturadas, salvo en lugares con 
una precipitación constante, como el agua de una gárgola, desagüe, etc. Por esta serie de factores, 
los daños que causa el agua de lluvia en un muro de tabique que tenga una corona bien protegida 
con una ceja o botaguas. por lo general no son de consideración. 

El Biodeterioro 

Cuando la humedad penetra en el material se crea un ambiente propicio para el desarrollo de la 
vegetación parásita, la cual puede ser inferior, como en el caso de las algas. los llquenes, los 
musgos y los hongos. Todos estos se forman con más facilidad en las juntas, por ser un sustrato 
más poroso, pero hay casos muy comunes en que se desarrollan sobre las superficies del tabique. 
La vegetación superior causa graves danos en las juntas de los muros de tabique, ya que las 
ralees al penetrar en ellas resquebrajan los aplanados, causando serias grietas y fisuras. 

La contaminación ambiental 

Un factor de deterioro en el tabique, es la llamada lluvia ácida que es un agente destructor para los 
muros muy agresivo, ya que ataca especialmente a la cal de los morteros que componen las 
juntas. Una de las sustancias corrosivas de la lluvia ácida es el ácido sulfúrico y este ataca 
severamente a los silicatos alcalinos que forman parte de la constitución del tabique. 

La acción de las sales solubles 

Al haber movimientos de agua en el interior de los materiales, éstos transportan las sales solubles, 
que viajan hasta las superficies exteriores del tabique y cristalizan en sus poros, formando las 
llamadas eflorescencias cuando son externas subflorescencias cuando son internas. Las sales 
solubles pueden provenir de la materia prima misma que intervino en la fabricación del tabique, o 
también de fuentes externas como el agua freálica absorbida por capilaridad. Las sales que se 
encuentran más comúnmente en las superficies del tabique son cloruros de sodio, sulfatos de 
sodio, potasio y magnesio, carbonatos de sodio y calcio. 

Restauración en muros de tabique 

Limpieza con agua 

En el lavado con agua de muros de tabique se pueden emplear algunas de las téc.nicas que ya se 
han mencionado para la roca. Sin embargo, en este material, debido a su porosidad hay que tomar 
en cuenta que el empleo de agua en demasla puede causar en primer término una 
sobresaturación, que al presentarse después el secado puede arrastrar sales y producir 
eflorescencias. También al aumentar la humedad dentro del material se crea un ambiente propicio 
para el desarrollo de agentes biodegradantes. 

Para cualquier tipo de limpieza húmeda hay que verificar, en primer lugar, el buen estado de las 
juntas y no saturar de agua el material. Para esto se recomienda rociar agua y no aplicar chorros 
continuos. 
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Se recomienda, además, no utilizar agua a presiones mayores de 5 kg/cm2. pero si en algún caso 
se tuviera que aumentar esta presión, se tendrán que hacer pruebas previas en superficies 
reducidas ya que el tabique es un material fácilmente erosionable con el agua a presión. 

Limpieza en seco 

Este procedimiento se realiza mediante tratamientos mecánicos como el cepillado. En estos casos 
hay que tener en cuenta que las cerdas del cepillo sean suaves. Si se utiliza el sopleteado de aire 
comprimido, puede ser útil cuando se hace a baja presión, de manera de no erosionar el tabique. 
Es muy común que se utilicen abrasivos como lijas o esmeriles, los cuales perjudican el tabique ya 
que abre el poro y produce pequenas fisuras. Por ello no se recomienda su uso. 

Limpieza con productos qulmicos 

Este tipo de limpieza varia desde el uso de simples jabones neutros, etoxilados de nonyl fenol 
(Canasol), saponina natural (xixi), hasta la aplicación de limpiadores más agresivos como ácidos o 
álcalis En el caso de los ácidos se utiliza con mucha frecuencia el ácido lluorhldrico, que debe 
dosificarse cuidadosamente. Si se agrega una concentración mayor de 5% en proporción 
volumétrica con el agua, podemos causar serios dai\os al material. 

El uso de los álcalis es mucho más delicado ya que pueden manchar el material. Cuando se 
utilizan pare remover depósitos o manchas de grasa hay que vigilar muy de cerca el enjuagado y 
no aplicarlos en grandes áreas. 

En ocasiones cuando se requiere limpiar manchas de sales solubles o de oxidaciones, se pueden 
aplicar pastas absorbentes que extraen las sales una vez disueltas. Las más utilizadas 
comúnmente son: el papel sin impresión o las arcillas como la atapulgita o la sepiolita. 

Consolidaciones superficiales 

Para la consolidación del tabique se usan varios tipos de tratamientos; con agua y baba de nopal, y 
se aplican también ceras sintéticas como la parafina, pero el problema de estos consolidantes es 
que se hacen negros con el paso del tiempo o propician la formación de microorganismos. 

Consolidantes qulmicos 

Para consolidar piezas de tabique, se utilizan en ciertos casos acetatos de polivinilo. Los 
copollmeros de acrilato y metacrilato y otros tipos de resinas epóxicas, de poliuretano o poliésteres, 
por la dificultad de su manejo, deben ser aplicados en casos muy especificas y por personal 
especializado. 

Se pueden aplicar ésteres de ácidos sllicos, como el H, él OH y él OH 100. Los dos primeros 
contienen disolventes; son de un aspecto claro a turbio e incoloro y los tres son aplicables sin diluir. 

En la consolidación de grietas de muros de tabique se puede recurrir al procedimiento ya 
mencionado de la Inyección con lechadas de cal, arena, cemento y un estabilizador de volumen o 
un expansor. 
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Biocidas 

Para evitar el crecimiento de la vegetación parásita tanto inferior como superior, es necesario 
aplicar un biocida con alguna de las caracterlsticas y formulaciones mencionadas anteriormente 
para diferentes tipos de mamposterla. 

Alteraciones en los aplanados de los muros 

Los aplanados de cal y arena son atacados por varios factores: el agua, los biodeterioros, la 
cristalización de las sales, los agrietamientos de los aplanados, etc. 

El factor agua, que actúa como disolvente del aglutinante, se agrava cuando el agua de lluvia tiene 
un alto contenido de ácidos, como sucede en las grandes ciudades y especialmente cuando la cal 
usada en la mezcla no tiene propiedades hidráulicas, es decir, ha sido con cal aérea. En estos 
casos, el agua va disolviendo el aplanado. 

Los biodeterioros. la vegetación inferior, los hongos, los musgos, las algas y los llquenes atacan 
los aplanados en la misma forma que se ha senalado para las piezas que conforman la 
mamposterla. La vegetación superior, como es el caso de la vegetación parásita, destruye con sus 
ralees los aplanados causando su desprendimiento. Por ultimo, las aves, especialmente las 
palomas, con sus excrementos disueltos en agua atacan la cal de los aplanados por la gran 
cantidad de ácido que contienen. 

la cristalización de sales. Al haber evaporación de agua, las sales se cristalizan produciendo en 
el aplanado las manchas blancas conocidas como salitre. Estas sales pueden ser de diversos 
tipos; sulfatos, cloruros, sulfuros. etc. 

los agrietamientos de los aplanados. Permiten la entrada de agua hasta sus capas interiores, lo 
que va produciendo el fenómeno de desprendimiento. 

Tratamientos para aplanados 

Consolidaciones de superficie 

Existe una gran variedad de consolidantes qulmicos con diversos nombres comerciales; algunos 
son más efectivos para los aplanados: 

Enduro!. Se recomienda especlficamente para endurecimiento de aplanados. 
Primal AC33. Es un copollmero de acrilato y metacrilato que se usa mucho en consolidaciones 
superficiales por aspersión o brocha. 

Un consolidante empleado con mucho éxito sobre aplanados, quizá el que tiene un uso y un 
resultado más práctico es él OH, mezcla de ésteres de ácidos silfcicos y él OH 100, sin disolventes. 

Solamente se han citado los consolidantes más usados en nuestro medio, lo cual no quiere decir 
que no existan otros productos de marcas reconocidas con los cuales se obtienen muy buenos 
resultados. 
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Por inyección 

En ocasiones los aplanados tienen un especial valor histórico u ornamental y también cuando el 
aplanado ésta sirviendo de soporte a algún adorno pictórico o a una pintura mural. En este caso se 
emplea el procedimiento de consolidación por inyección, un proceso delicado que debe ser 
ejecutado por personal especializado. Los pasos generales de este procedimiento, que puede 
tener variantes según el estado del aplanado y el criterio del restaurador, son los siguientes: 

1. Se procede a detectar la zona de oquedad por el procedimiento de percusión, golpeando con 
un pequetlo trozo de madera, o con los nudillos hasta delimitar el área afectada. Se hace una 
peñoración con un taladro manual usando una broca de 3/16 ". 

2. Se efectúa la inyección de la lechada utilizando para ello jeringa de veterinario, cerciorándose 
de que el llquido penetre adecuadamente. 

3. A veces, cuando el aplanado presenta determinadas caracterlsticas de grosor y de relieve, se 
puede fijar a la peñoración una boquilla o pipeta por la que se va inyectando la lechada. 

Antes del uso generalizado de los aditivos modernos, las lechadas para este tipo de inyecciones se 
componlan de aglutinantes como la caselna, el blanco de Espalla, los talcos y otros. En la 
actualidad se emplean los acetatos de polivinilo, los acrilatos y los metacrilatos adicionados con 
una carga de cal cernida. Sin embargo, como ya hemos setlalado, estos procedimientos son muy 
especializados y el uso de diversas sustancias varia de acuerdo con la técnica de cada persona. 

Protección 

Para la protección de los aplanados de cal arena son válidos los procesos con tratamientos 
hidrofugantes. Estos productos, aplicados a los aplanados por aspersión o brocha, evitan la 
entrada del agua a las capas más profundas del aplanado o repellado base. 

El hidrofugante debe tener como caracterlslica el permitir "respirar" al aplanado, pero que evite la 
penetración del agua. Para el hidrofugado de aplanados se recomienda el uso de hidrofugantes 
hechos de silanos xiloxanos. Conviene consuHar a los fabricantes para obtener el hidrofugante 
más idóneo para aplicar a un aplanado y consultar la duración de su eficacia. 

La cal en la restauración 

Al usar una cal igual a ta utilizada originalmente en el edificio por intervenir, se homogeneizan los 
materiales, lo cual siempre es óptimo. La cal apagada en obra contiene calizas de alta pureza, lo 
que le da mayor calidad plástica y adherencia. Al mismo tiempo, al tener muy bajo contenido de 
arcillas carece de alúmina, sllice y óxidos, por lo cual no ataca los cementantes de la mamposterla. 

Los usos de la cal en el trabajo de la restauración son innumerables, ya que se emplea como 
aglutinante en la mezcla de mortero en diversas proporciones, en el repellado, para la integración 
de estucos ornamentales y arquitectónicos, como parte del aplanado fono y rugoso, para lechadas y 
para inyecciones. Asi, en prácticamente todas las partes de las edificaciones encontramos la cal en 
alguna forma de aplicación. Por úHimo, entre los múltiples usos de la cal debemos sellalar su 
empleo como pintura en diversos elementos. 

Durante mucho tiempo se ha tomado como una condición el hecho de que la única cal con que se 
puede intervenir en ta restauración, tiene que ser de piedra apagada en obra. Esto, que durante 
décadas fue un dogma absoluto, actualmente esto se ve con cierto escepticismo. 
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A pesar de los beneficios que en la restauración tiene usar la cal apagada en obra, en la 
actualidad es mayor el problema que presenta que las ventajas que ofrece. El proceso de apagado 
es sumamente lento y peligroso, ya que la cal es muy cáustica y puede producir quemaduras 
graves en la piel y en los ojos, además de no conseguirse la materia prima en cualquier lugar. 

Por tanto, en la actualidad prácticamente no se utiliza la cal apagada en obra, pero definttivamente 
cuando haya que hacer aplanados a base de ornamentaciones, contacto directo con canteras, 
pinturas y otro tipo de usos delicados, se debe utilizar cales industriales ya envasadas que no sean 
hidráulicas. Puesto que la hidraulicidad de la cal esta en relación con su contenido de arcillas, hay 
que tener en cuenta los contenidos de elementos como sllices y aluminatos que éstas tengan. 

El uso de aditivos 

Al hablar de los aplanados de cal arena, en el campo de la restauración llegamos al uso de los 
adttivos qulmicos, de los cuales el más fácil de conseguir y usar es el acetato de polivinilo y los 
selladores vinllicos compuestos de este material. En algunos casos para preparados da estucos 
ornamentales y pinturas se utilizan también la caseína y las colas animales. Sin embargo, es 
conveniente saber que existen también antiguas fórmulas naturales que se le adicionan a la 
mezcla, como es el uso de la baba de nopal, clara y yema de huevo, miel, piloncillo e Incluso en 
algunos casos sangre de res. Se dice que el empleo de este tipo de aglutinantes orgánicos, 
proporciona a la mezcla mayor elasticidad o adherencia por ser sustancias viscosas y elásticas. En 
la actualidad, estas sustancias son sustituidas por las resinas. 

Por otro lado, para hacer impermeable el mortero o aplanado se le pueden anadir ácidos 
esteáricos o productos como los impermeabilizantes Integrales, que se fabrican a base de estos 
ácidos. Algunos ejemplos de éstos son: 

Festegral de Fester de México. 
Integral Normal o V de Durorock. 

Cuando se trata de hacer aplanados o brunidos muy delgados que no se despeguen o se 
craquéele, o moldeado de diversas figuras ornamentales para restaurar canterla o argamasas, es 
conveniente agregar aditivos que den elasticidad a los morteros de cal arena. lo mismo se aplica 
en el caso de consolidaciones de estucos de aplanados, o de azulejos y para inyección de grietas o 
simplemente para pinturas. los siguientes son ejemplos de algunos de estos materiales: 

Sika látex de Sika de México. 
Durolatex y Acrilatex de DuroRock. 
Vinapas de Wacker. 
Mowllith de Hoetch. 
Adecon de Protexa. 
Diversos aditivos hechos a base de acetato de polivinllo. 

Para dar rigidez y evitar que se fracturen y desprendan los aplanados de cal arena, muchas veces 
es conveniente adicionarles un refuerzo. Este puede ser de metal desplegado, de tela de gallinero, 
de fibras cortas de polipropileno del tipo de Fibermesh, y las mallas de refuerzo hechas de diversos 
plásticos, que tienen la ventaja de no ser susceptibles de oxidación. 

Mucho se ha hablado y discutido sobre la incorporación de cemento a los morteros de cal que van 
a usarse en la restauración de aplanados. En los últimos tratados y manuales técnicos de 
restauración, se permite el uso de 10% de cemento blanco anadido a la mezcla. 
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Recubrimientos (pinturas) 

Existen numerosos recubrimientos (pinturas) impermeabilizantes para hacer los muros de 
mamposterla resistentes a la intemperie. En general estos sistemas tienen dos capas separadas y 
consisten en: una capa de relleno para nivelar y llenar los poros superficiales de la mamposterla, 
seguida de una capa impermeabilizante que funciona como acabado decorativo. Cuando se 
requiera repintar, solo es necesario, en la mayorla de los casos, volver a colocar la capa de 
acabado únicamente. 

Los recubrimientos más comunes son: una base de látex, una base de cemento portland, una 
combinación de las anteriores. Las emulsiones de látex son: acetatos de polivinilo y acrllicos. Son 
resistentes a los álcalis y solubles en agua y si se aplican correctamente, se puede esperar que un 
muro de mamposterla sea resistente a la intemperie de 6 a 1 O anos en cualquier lugar. 

Su forma de aplicación es dar una capa con cepillo de cerdas duras, sobre una superficie húmeda, 
para el caso de ser utilizado como relleno de poros y para utilizarlo como acabado, se aplican una 
o dos capas con brocha, rodillo o aspersor, sobre una superficie seca o húmeda. 

Una buena mano de obra, en la aplicación de los recubrimientos de los muros, es de vital 
importancia para la resistencia a la Intemperie en la construcción de mamposterla. 

La hidrofugación 

La hidrofugación es un tratamiento qulmico para la protección de construcciones. El deterioro en 
ellas provoca grandes y cuantiosas pérdidas económicas, resultando evidente la importancia que 
tienen las medidas de protección y mantenimiento de edificaciones. 

Entre las muy variadas técnicas y sistemas de protección, los agentes protectores a base de silicón 
han cobrado gran importancia en las ultimas décadas. En los paises europeos, las resinas 
siliconas son el método más usual. 

Las resinas siliconas provocan un efecto repelente al agua sin obstruir la porosidad natural en los 
materiales, el agua es afln qulmicamente a los materiales de construcción que en general son 
higroscópicos. 

El agua disuelve sales de los materiales, arrastra substancias extrallas del medio ambiente al 
interior del material. Las superficies húmedas y oxigenadas son un ambiente ideal para el 
crecimiento de hongos y mohos. 

El agua absorbe a través de la red capilar de los materiales substancias de origen mineral. Los 
principales mecanismos por los que se produce esta absorción, son los siguientes: 

Por capilaridad de agua. 
Escurrimiento superficial y subterráneo. 
Higroscópico. 
Condensación. 

En los dos primeros casos, se da una absorción en fase liquida, en los siguientes, el agua es 
asimilada en fase de vapor. 

Los mecanismos de absorción a partir del estado gaseoso, resultan en un principio invisibles, por lo 
que normalmente no son tomados en cuenta, precisamente por esto resultan particularmente 
peligrosos, ya que el humedecimiento es perceptible hasta que esta dallado el material. 
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El material hldrofugante protege fachadas y construcciones contra procesos de deterioro, tales 
como: 

Corrosión mecánica. 
Dellos producidos por heladas. 
Dalles causados por la acción de sales. 
Procesos destructivos de origen qulmico. 
Procesos destructivos de origen biológico. 
Perdida de aislamiento térmico causada por humedecimiento. 

Al aplicar estos productos hldrofugantes a la mamposterla por Inmersión, aspersión o aplicación 
con brocha evitan la entrada del agua en el núcleo interior de la pieza. Se recomienda el uso de 
hidrofugantes hechos a base de silanos xiloxanos. Para tener éxito en el uso de estos productos, 
se deben usar sobre una mamposterla que tenga una superficie libre de poros o vaclos grandes; 
es decir, que no requiera una capa de relleno. 

También en la restauración se disponen productos que se aplican en inyecciones en la base de los 
muros para evitar la ascensión capilar del agua freática, creando una barrera impermeable. 

Éstos son hechos de silanos xiloxanos con disolventes; el 090 L, basado en siliconato metllico de 
potasio, el BS15 y el SMK 550, concentrado de micro emulsiones de silicón. Ambos disolventes en 
agua. 

Por úllimo, la teorla de Kunzel dice que un material o fachada estará libre de danos si se cumple 
con la capacidad de eliminar agua, por procesos de difusión, para que resulte mayor a la capacidad 
de absorción de agua por capilaridad, siempre y cuando no esté sometido a la acción de sales, 
logrando lo siguiente: 

Tener muy escasa capilaridad de absorción de agua. 
Permitir una alta circulación de vapor de agua. 
Poseer una penetrabilidad profunda. 
Mantener la efectividad durante largo tiempo. 
No producir brillos. 
No presentar emarillamiento o caleo. 
Ser resistente a la luz U.V. 

Mediante el tratamiento con productos hidrofugantes, como por ejemplo el Festex Sllicón, se 
reduce al menos en un 70% la absorción de ague, en tanto que la permeabilidad al vapor de agua 
solo disminuye como máximo un 5%. 

Estos productos ademés de utilizarse en fachadas, se utilizan en tratamientos especiales para 
esculturas, como primer para pinturas vinllicas y acrlllcas, para protección del concreto contra el 
deshielo y contra los contaminantes atmosféricos, etc. 

Vierteaguas en los muros 

La impermeabilización de un muro se logra también colocando tanto en la parte superior como en 
la parte inferior del ético del muro (cuerpo que disimula el tejado) vierteaguas, los cuales forman 
una pantalla a través del muro entre cada piso y el techo. El vierteaguas es muy importante ya que 
ia mamposterla es más delgada en este punto y por lo tanto es más probable que permita la 
oenetración de agua. 
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El vierteaguas se coloca en el lugar del muro donde el agua pueda acumularse después de haber 
entrado y hacia donde nuirá. Se asume que una lluvia prolongada, acampanada de viento, 
penetrara eventualmente en las piezas exteriores de la mamposterla de un muro y una vez haya 
entrado, se desplazará hacia abajo hasta que encuentra el dintel elaborado con mamposterla 
rellena de concreto. En este sitio el agua se podrla acumular y posiblemente entrar a la estructura 
a través de las piezas interiores, de no ser por el vierteaguas. 

Por esto, el vierteaguas se instala dé manera que evacué el agua, hacia fuera dejando orificios 
para el drenaje y permitir su salida. Un vierteaguas se debe construir en cualquier muro múltiple de 
mamposterla que no tenga la junta vertical entre los dos muros rellena completamente con mortero 
y para muros múltiples con cavidades. 

No debe permitirse la acumulación del mortero de desperdicio en los orificios para el drenaje o en 
las cavidades que tengan los muros. Este mortero no solo tapa los drenajes, sino que sirve de 
puente para que el agua viaje a través de la cavidad y genere un muro con filtraciones. 

5.4 CASOS Y SU MANTENIMIENTO. 

5.4.1 Introducción. 

El mantenimiento o rehabilitación de un elemento de mamposterla de una edificación se puede 
describir como el conjunto de modificaciones e intervenciones necesario para mejorar su 
comportamiento ante acciones y deterioros presentes y futuros. 

Desde el punto de vista técnico, el inicio de la rehabilitación es marcado por la evaluación del 
elemento, que trata de identificar sus debilidades potenciales. Los esquemas de rehabilitación que 
se estudien y desarrollen deben corregir de manera global estas debilidades, cuidando de no 
producir nuevas. Desde un punto de vista económico, el o los esquemas de rehabilitación deben 
ser rentables. Si asl se requiere, la rehabilitación no debe modificar la función y uso del elemento; 
además, debe ser consistente con la estética y apariencia del elemento, asimismo proporcionar 
confianza y seguridad a los propietarios. 

Se pueden disponer de varias técnicas para establecer el esquema adecuado para una edificación 
en particular. En muchos casos, la solución se obtiene combinando una o más de las técnicas 
básicas que serán descritas. 

5.4.2 Principios básicos para un comportamiento adecuado de elementos 
de mamposteria. 

Si se conocen los principios básicos que una estructura de mamposterla debe seguir para exhibir 
un desempeno adecuado, será más fácil evaluar la condición de la estructura, asl como 
seleccionar y disenar el esquema de rehabilitación idóneo: 

Forma robusta de la edificación. La planta debe ser simétrica, regular y compacta. 
• Cimentaciones sólidas. Conviene usar cimentaciones continuas y que estén reforzadas de 

acuerdo con el tipo de terreno. 

Materiales de buena calidad. Ya sea que se usen piezas sólidas o huecas, deben satisfacer la 
Norma Mexicana aplicable. 

Muros resistentes. Las estructuras deben poseer una adecuada cantidad de muros. 
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• Aberturas bien distribuidas. El tamallo de las aberturas debe ser el más pequello posible. 

Elementos horizontales de confinamiento. Dalas. 

Elementos verticales de confinamiento. Castillos. 

Mantenimiento periódico. Se puede afirmar que a falta de mantenimiento, el dallo será mayor. 
Asl, el dallo se puede deber a: debilitamiento de la mamposterla (ya sea por humedad, ciclos 
de deshielo I congelamiento, vegetación); corrosión de barras de refuerzo (iniciado por 
agrietamiento, por escaso recubrimiento, o bien por pérdida de éste); agrietamiento de muros, 
en particular por asentamientos diferenciales; o bien, por dallo en sismos previos. Es 
conveniente establecer y emprender inspecciones regulares del elemento, dirigidas a identificar 
deterioros en morteros y piezas, agrietamiento y corrosión. Un aspecto fundamental es la 
inspección de las instalaciones eléctrica e hidrosanitaria; una fuga de agua puede reblandecer a 
la mamposterla, de modo de reducir su resistencia y rigidez. 

5.4.3 Comportamiento observado en edificaciones de mamposteria. 

Con objeto de identificar la vulnerabilidad de los elementos de mamposterla, se enuncian los tipos 
de dallo y modos de falla más comunes. Se incluye la mamposterla simple, la confinada y la 
reforzada. 

Mamposterla simple 

Enseguida se enuncian los tipos de dallo más comunes en estructuras de mamposterla simple. Se 
senalan los modos de falla y sus causas: 

Deslizamiento del sistema de piso/ techo sobre los muros. 

• Volteo de muros perimetrales. 

• Agrietamiento diagonal. 

• Aberturas de gran tamallo, que disminuyen su resistencia, y que se traducen en danos locales 
severos. 

Desprendimiento de aplanado. 

Dallas por empujes de escaleras o rampas. 

• Golpeteo con construcciones vecinas debido a una insuficiente separación. 

Falla de muros por excesiva esbeltez. 

Falta de continuidad en la altura, lo que provoca concentraciones de esfuerzos y deformaciones 
en ciertos elementos. 

Distribución inadecuada de muros en planta que origina oscilaciones de torsión importantes, asl 
como demandas de deformación que se traducen en dallo. 

• Asentamientos diferenciales. 
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Mamposterla confinada 

A continuación se enuncian los tipos de dano más comunes en elementos de mamposterla 
confinada. Se senalan los modos de falla y sus causas: 

• Confinamiento insuficiente, ya sea porque la cantidad de elementos confinantes (castillos y 
dalas) es baja, porque su separación es excesiva, o porque su diseno es inadecuado. 

• Deficiente colocación y compactación del concreto. 

• Agrietamiento inclinado del muro. Si éste penetra en los castillos, la estabilidad ante cargas 
verticales del muro está en peligro. 

• Anclaje insuficiente del refuerzo longitudinal de castillos y dalas: en particular, en la unión del 
castillo con la dala. 

• Traslapes de longitud escasa o con ubicación inadecuada (como aquellos ubicados en la base 
de muros). 

• Deslizamiento del sistema de piso I techo sobre los muros debido a una inadecuada conexión. 

• Falla del muro por flexocompreslón debido a cargas verticales excesivas. 

• Excesivas demandas de desplazamiento ya sea por oscilaciones de torsión, baja densidad de 
muros, o bien por falta de continuidad en la attura de los muros. 

Mamposterla reforzada 

A continuación se enuncian los tipos de dano más comunes en elementos de mamposterla 
reforzada. Se senalan los modos de falla y sus causas: 

Fatta de supervisión durante la construcción, lo que da lugar a vicios y defectos constructivos, 
asl como a diferencias respecto al proyecto de diseno. 

• Traslapes del refuerzo Interior del muro, ya sea Insuficientes o mal ubicados. 

Uso de piezas con alvéolos pequenos que dificultan la colocación y compactación adecuada del 
mortero fluido de relleno. 

Deficiente colocación y compactación del mortero de relleno. 

Uso del mortero de pega como mortero de relleno. Por una parte, el mortero de pega, 
generalmente, tiene una menor resistencia que el mortero fluido; por otro lado, la colocación del 
mortero de pega en los alvéolos deja cavidades no compactadas, lo que se traduce en una 
reducción de la capacidad del muro. 

5.4.4 Evaluación y amll/s/s de edificaciones de mamposter/a. 

La rehabilitación de un edificio existente generalmente requiere una serie de evaluaciones y 
análisis. Dependiendo de la Importancia del edificio, asl como del tiempo y recursos, se pueden 
practicar diferentes niveles de evaluación. 
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El término evaluación se define como la revisión e investigación técnica de la configuración de la 
estructura existente, tipos de elementos y de materiales de construcción, condición y deficiencias, 
asl como cualquier caracterlstica relevante a su deterioro. 

Registro documental de disel\o y construcción 

Es crucial recuperar todo el material disponible sobre el diseno, construcción, caracterlsticas del 
suelo, asl como sobre modificaciones posteriores. En este se incluyen cálculos, especificaciones, 
normas, planos, modificaciones al proyecto, dictámenes, inspecciones, propiedades de los 
materiales, condiciones de exposición y cualquier otra evidencia que ayude a caracterizar el diseno 
original y la configuración actual. 

Inspecciones 

La inspección del edificio es necesaria para confirmar que el registro documental recuperado 
refleja cercanamente las condiciones existentes, asl como para identificar la presencia de dano o 
deterioro ocasionado por acciones anteriores. En una inspección se deben revisar: 

1) configuración; 
2) condición; y 
3) deficiencias del elemento. 

La Inspección visual consiste en identificar grietas, efectos de intemperismo, deterioro del mortero, 
corrosión, eflorescencia y otros defectos que pueden ser detectados mediante la ayuda de lupas de 
baja potencia. En este método se incluyen mediciones de asentamientos diferenciales, asl como el 
uso de equipos de fibra óptica para detectar grietas internas y vaclos. 

Si no hay senales claras de dano, es útil recurrir a técnicas de evaluación y ensayes en sitio, los 
cuales pueden ser: el martillo de rebote, tas pruebas de extracción, el barrenado, la prueba de 
penetración, los ensayes a corte en el plano de piezas y elementos, el ensaye de probetas 
extraldas o corazones, la medición de la adherencia mortero - pieza, los gatos planos, las técnicas 
de transmisión de pulso, la medición del eco producido por impactos, la topografla, los métodos 
magnéticos, la radiografla, la terrnografla infrarroja, la emisión acústica, los pulsos 
electromagnéticos, el láser, la petrografla, la endoscopia, las pruebas de carga, el potencial de 
corrosión y otras. 

Evaluación de grietas 

La causa más frecuente de falla en la mamposterfa (entendiendo como falla a la alteración del nivel 
de desempeno o a dejar de cumplir una función) son las grietas en los muros, y no el colapso. 

Las grietas pueden indicar un posible colapso, alterar la apariencia, o servir de entrada para lluvia y 
demás agentes agresivos. Una grieta aparece cuando las deforrnaciones del muro exceden la 
deformación de agrietamiento de la mamposterfa. 

No existe una clasificación universal y absoluta de la anchura de grietas que pueda considerarse 
peligrosa, ya que depende de la función de la estructura, tipo de acción, forma de grieta, entre 
otras. 

Según datos recabados en estructuras de mamposterfa, las grietas con anchuras, menores de 
0.15 mm no perrniten el paso de agua de lluvia arrojada por el viento contra el muro. Sin embargo, 
esto no significa que todas las grietas con anchura mayores perrnitan el paso de agua. Una 
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clasificación de anchura de grietas según el nivel de exposición de la estructura se presenta en la 
tabla siguiente (Grimm, 1988). 

Categoria Anchura de grieta AG, mm 

Muy finas impermeable AG < 0.15 

Finas Exposición exterior 0.15<AG<.0.30: 

Mediano Exposición Interior - húmeda 0.30 < AG < 0.50 

Extenso Exposición Interior - seca 0.50 < AG < 0.60 

Severo AG>0.60 

Tabla 5.19 Clasificación de grietas según el nivel de exposición de la estructura 

Es Importante tener en mente que el coeficiente de variación de la anchura de las grietas en 
estructuras de mamposteria es del orden del 40%; esto significa que la anchura máxima puede ser 
hasta del doble de la anchura media en un solo elemento. 

Rodríguez y Castrillón (1995) han propuesto criterios para determinar el grado de dallo de muros 
de mamposterla. 

Grado Eatado de dallo 

Grietas pequellas, dificilmente visibles sobre la superficie del muro. Grietas 

1 minimas en castillos y dalas de confinamiento. Grietas con anchuras menores 
que0.2mm. 

Grietas claramente visibles sobre la supeñicie del muro, con anchuras entre 
11 0.2y 1 mm. 

Inicio de la formación de agrietamiento diagonal; en muros confinados con 
111 castillos y dalas. 

Agrietamiento diagonal en muros confinados con castillos y dalas, o en muros 

IV de relleno ligados a marcos; grietas con anchuras mayores que 3 mm. Inicio 
de la formación de agrietamiento diagonal en muros sin castillos y dalas. 

Desprendimiento de partes de piezas. Aplastamiento local de la mamposteria. 
Prolongación del agrietamiento diagonal en castillos o en dalas (anchuras de 

V grietas superiores a 1 mm). Agrietamiento diagonal en muros sin castillos y 
dalas. Deformación, inclinación horizontal o vertical apreciable del muro. 

Tabla 5.20 Criterios para determinar el grado de dallo de muros de mampostería 

-339-



Con objeto de entender el comportamiento del elemento, se debe registrar: 

Patrón de grietas (horizontal, vertical, inclinado, etc.) 
Longitud 
Anchura (uniforme o variable) 
Profundidad (indicar si pasa a través de recubrimiento) 
Edad 

La manera más sencilla para medir la anchura es mediante la comparación de la grieta con marcas 
de diferentes anchuras pintadas en laminas plásticas (llamado comparador de grietas o 
griet6metro). Las mediciones se mejoran en precisión si se usan lentes de aumento. Para 
mediciones mas precisas aun, o bien de largo plazo, es conveniente recurrir a transductores de 
desplazamientos (de corriente directa o alterna) conectados a equipos electrónicos de captura de 
información. 

Un aspecto fundamental en la evaluación de un elemento de mamposterla es determinar si la 
grieta está activa o es pasiva. Las activas manifiestan deslizamientos y anchuras mayores; 
mientras que las pasivas no cambian ni en anchura ni longitud. 
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5.4.5 Casos de detección de agrietamiento en elementos de mamposteria. 

Muro restringido en 11 parte superior (Muro diafrlg!n1) 

Muro de 
mampos!eria • 
de concreto 

'--' _ ___.I,, Mirco 

~ 
1 

! -J 

Grietal'tr!icaJ 
conmlrinl 
1ncllura a 

media dura 

levantamiento del suelo. 

Muro rigido de rNmpostlrla transfiriendo la carga 
por mecanismo de arco 

Mu de "~·--... --·-.. -· , Marco 

~=-tE~ ~~n de arco Grieta 
dilgoflal 

- escalonada 

~ 
1 ~-, 

Muro res!Mgido sólo en 11 patle inltlio! 
(muro de colindancil de~ deoana.!u) 

Grietas verticales 
de ancllura 

1;1;¡ 
Cauu: contracción del moltero y de In pieus de 

mampostería de concreto. 

. .. 
Muni rigido de mamposte!111Jansfiriendo la carga 

por mecanismo de arco 

Deformada 
del piso 
superior 

Muro de 
m~eria 
no estructural 

Deformada . 
del piso 
inleríOr 

.Marco 

Causa: deformación veltica! de la viga de concreto 

Figura 5.38 Tipos de grietas en muros de mamposterla 

TESIS CON 
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Primer ceso. 

Lugar: Muros diafragma en marcos estructurales. 

Tipo da griete: Verticales en el centro del muro, siendo de mayor anchura en la parte media. 
Cause: Restricción al movimiento vertical de la parte superior e inferior de los muros. 

Tipo de griete: En escalera partiendo de las esquinas inferiores y anchura constante. 
Cause: El muro de mamposteria es obligado a bajar debido a la flexión de vigas superior e 

inferior. 

Tipo de griete: Verticales e inclinadas en la parte inferior del muro, siendo de mayor anchura en la 
parte más baja. 

Ceuse: La viga superior se ha flechado más que la Inferior, aplicando al muro esfuerzos de 
compresión. 

Sffflundo caso 

Lugar: Juntas de mortero. 

Tipo de griete: Verticales y horizontales, con anchura constante en juntas de mortero de gran 
espesor. 

Cause: Contracción por secado del alto contenido de cemento que tiene el mortero 
empleado en juntas anchas con menos agua y cal que las normales. 

Tipo de griete: Verticales y horizontales de anchura constante. 
Cause: Movimiento relativo entre piezas y mortero; generalmente, asociado a cambios 

térmicos. 

Tipo de griete: 
Cause: 

Horizontales y verticales. 
Pandeo de la escalerilla (acero de refuerzo en la junta) debido a movimientos de 
muros adyacentes, lo que provoca agrietamientos y desconchamientos del 
mortero. 

Tipo de griete: Varios. 
Ceuse: Deterioro de la adherencia debido a agentes quimicos o a limpieza de 

mamposteria con ácidos. 

Tercer caso. 

Lugar: Piezas. 

Tipo de griete: Horizontales y verticales de anchura constante en lugares con ciclos de 
congelación y deshielo. 

Cause: La expansión volumétrica del agua (9%) cuando se congela produce tensiones que 
se traducen en grietas y desconchamiento de las piezas. 

Tipo de griete: De anchura constante y desconchamiento de piezas en zonas húmedas de 
edificios. 

Causa: Cristalización de sales solubles en la mamposterla que producen expansiones 
Internas. Este fenómeno ocurre cuando se han aplicado selladores a tos muros 
que, aunque permiten el paso de vapor de agua, impiden la salida de las sales. 
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Cuatfo caso. 

Lugar: Bloques de concreto. 

Tipo de grieta: Anchura constante en bloques y juntas de mortero. 
Causa: Contracción por secado de bloques de concreto. o bien por secado de los bloques 

que fueron colocados mojados. 

Quinto caso. 

Lugar: Varios. 

Tipo de grieta: De varias anchuras en piezas y juntas. 
Causa: El agua que permea por los muros puede causar asentamientos diferenciales y 

deterioro en los materiales adyacentes. 

Sexto caso. 

Lugar: Juntas de expansión. 

Tipo de grieta: Verticales con anchura constante entre juntas de expansión o cerca de ellas. 
Causa: Pocas juntas de expansión que obligan al sellador a salir y a agrietar la 

mamposterla. 

Séptimo caso. 

Lugar: Muros sobre cimentaciones o losas. 

Tipo de grieta: Horizontales con anchura constante cerca de la parte Inferior de los muros. 
Causa: Los muros sobre cimentaciones de concreto se expanden mientras que la 

cimentación (losa) se contrae. 

Tipo de grieta: Verticales con anchura variable, mayor en la parte superior y partiendo del fondo 
del muro. 

Causa: Asentamiento de las esquinas de la cimentación (losa) o levantamiento del suelo 
cerca del centro del muro. 

Tipo de grieta: Diagonales escalonadas a partir de la esquina de aberturas de puertas o ventanas, 
con anchura mayor cerca de la abertura. 

Causa: Asentamiento del centro de la cimentación (losa) o levantamiento del suelo en los 
extremos del muro. 

Tipo de gneta: Diagonales escalonadas en ambas esquinas de aberturas, siendo menor cerca de 
la abertura. 

Causa: Asentamiento de un extremo del muro. 
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Ocr.vocaso. 

Lupr: Cerca de combinaciones de piezas claras y oscuras o ele diferentes materiales en 
el mismo muro. 

Tipo de gn'eta: Horizontales y verticales de anchura constante. 
Causa: Diferentes coeficientes de expansión térmica entre piezas claras y oscuras. o entre 

piezas de diferente material, lo que produce deformaciones relativas y 
agrietamiento. 

Novenoc•so. 

Lugsr: Cerca de árboles. 

Tipo de grieta: Anchura y tipos variables cerca de cimentaciones. 
Causa: Movimiento de la cimentación debido a las ralees de los árboles. En suelos 

arcillosos, los árboles pueden secar el suelo, provocando asentamiento de la 
cimentación. 

Décimo c•so. 

t.ugsr. Edificios cercanos a obras. 

Tipo de grieta: Anchura y tipos variables cerca de cimentaciones. 
Causa: Aumento en la profundidad del nivel freálico debido a la construcción, lo que se 

traduce en consolidación del suelo y, consecuentemente, en asentamiento de los 
edificios vecinos. 

Oncuvoc•so. 

Lugar: 

Tipo de grieta: 
Causa: 

Parapetos. 

Verticales y horizontales con anchura constante. 
a) Diferentes niveles de absorción y expansión térmica 
mayores cambios climáticos que los muros inferiores. 
restricción fuera del plano. 

5.4.6 Rehabllltaclón de mamposterla dallada. 

al estar expuestos a 
b) Reducida o nula 

En este apartado se presentan las diferentes técnicas de rehabilitación aplicables a muros de 
mamposterla. Se mencionan las distintas modalidades de conexión entre la mamposterla existente 
y los nuevos elementos de concreto. acero y mamposterla; el reemplazo ele piezas y de concreto 
daftados; la reparación de grietas; la inserción de barras de refuerzo y el encamisado de muros. 

En la siguiente figura se muestra de manera cualitativa, la relación entre el elesempeno que ha 
exhibido la estructura por rehabilitar, el nivel de dano esperado y los esquemas de rehabilitación 
que pueden ser aplicados. La gréfica es aplicable a muros de mampostería confinada. 
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Figura. 5. 39 Desempeno de un muro de mamposterla existente, nivel de dano esperado y 

posibles esquemas de rehabilitación. 

Modalidades de conexión a la mamposteria existente 

Uno de los objetivos usuales de una rehabilitación es promover o asegurar un comportamiento 
monolltlco entre los muros existentes y los materiales o elementos nuevos. Para lograr lo anterior 
es esencial que se preste atención a las conexiones locales. 

Anclas. 

Es frecuente que se usen anclas o fijadores para facilitar la conexión entre elementos de acero o 
de concreto a la mamposterla existente. Las dos técnicas más comunes usan fijadores adhesivos 
o anclas mecánicas. Para ambos tipos, la conexión resultante dependerá de los procedimientos de 
Instalación y de la selección de los materiales. 

Conexiones mamposterla-acero. 

El método mas usado para conectar elementos de acero a la mamposterla es mediante fijadores 
roscados instalados en barrenos con algún tipo de resina. La conexión puede postensarse, de 
modo que la carga se transmita por fricción en la interfaz mamposterla-acero. 

Reemplazo de piezas y de concreto danados 

Esta técnica generalmente se aplica en muros con zonas muy danadas; su eficiencia depende de 
la calidad de su ejecución. A menudo se aplica en combinación con alguna otra técnica. Para et 
correcto reemplazo, es frecuente la necesidad de apuntalar y renivelar la estructura, asl como usar 
morteros o concreto con ad~ivos estabilizadores de volumen. Con lo ultimo se pretende disminuir la 
contracción por fraguado y las fisuras que ocurren por las restricciones a la contracción . 
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Una regla básica del reemplazo de piezas y de concreto dañados es el uso de materiales del 
mismo tipo y con una resistencia cuando menos igual a la resistencia del material original. Es 
frecuente que se aproveche la reparación para mejorar la estructura mediante materiales de 
reemplazo con caracterlsticas mecánicas superiores a las de los originales. En todo caso, se debe 
tener presente que la inserción de piezas o concreto con propiedades muy diferentes puede 
desencadenar concentraciones de esfuerzos que pueden dañar la estructura; en estos casos, la 
rehabilitación resulta peor que el daño existente en el edificio. Ejemplo de esto es usar morteros 
que exhiben cambios volumétricos diferentes de la mamposterla original. Las expansiones generan 
deformaciones y esfuerzos locales que promueven el agrietamiento y daño posterior de la 
estructura. 

Reparación de grietas 

La manifestación obvia de dai\o en un muro de mamposterla es su agrietamiento. La reparación de 
las grietas consiste, en cerrarlas o rellenarlas con materiales similares o diferentes de la 
mamposterla original. Se pueden distinguir dos tipos de reparación: a) inyección y b) rajueleo. En 
todos los casos, se debe retirar el aplanado de la zona de la grieta, cuando menos en los 30 cm 
adyacentes. 

En el primer caso, las grietas se rellenan mediante la inyección de resinas epóxicas, morteros 
epóxicos o morteros fluidos de cemento (con consistencia de lechada). Esta técnica es aplicable en 
muros con bajo numero de grietas que, además, estén bien definidas. Este es el caso de muros sin 
refuerzo horizontal (o sin mallas) o con baja cuantla de refuerzo horizontal y vertical. 

La inyección de grietas representa una manera viable de mantener la funcionalidad del edificio, 
Incrementar su seguridad y durabilidad, pero sin alterar su estética. 

Inyección de resinas y morteros epóxicos. 

Un aspecto esencial para lograr la penetración completa de la resina en la grieta es su viscosidad. 
La viscosidad por usar es función de la anchura de las grietas; evidentemente, mientras mayor sea 
la anchura de la grieta, mayor será la viscosidad. Las resinas poseen altas resistencias a la tensión 
y a la adherencia con las piezas, lo que obliga a que las nuevas grietas que se formen sean 
paralelas a las existentes; es decir, no se abren las existentes. La anchura mlnima para rellenar 
grietas a presión es de 0.05 mm, y por gravedad 0.30 mm. En caso de que las piezas tengan una 
alta absorción, conviene recurrir a resinas espumantes con aditivos estabilizadores de volumen. 

El proceso de inyección en estructuras de mamposterla es similar al que se sigue en estructuras 
de concreto reforzado. 
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Figura. 5.40 Técnicas para inyección de resinas en concreto agrietado. 

No se recomienda inyectar por vaclo dada la variabilidad que se obtiene en la penetración y relleno 
de grieta. El proceso se Inicia con la limpieza de las grietas, retirando todo residuo de polvo y de 
material flojo o suelto. Se recomienda no usar agua para la limpieza, a menos que se asegure que 
se evapore en su totalidad antes de inyectar el material epóxico. Lo anterior obedece a que los 
materiales epóxicos no se adhieran a superficies húmedas. Es conveniente limpiar la grieta con 
aspiradora. Posteriormente, se sellan las grietas (generalmente con una pasta de viniléster o 
poliéster) y se colocan las boquillas de inyección. 

b 

boquitl• de lnyecci6n 
+ 5 mm, 1•30 mm 

griet• rallen• con 
mortero de inyecci6n 

Figura 5.41 Reparación de grietas en estructuras de mamposterla mediante inyección. 

TESIS CON l 
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Se recomienda que la separación de ellas a lo largo de la grieta sea de una vez el espesor del 
muro. La inyección a presión se practica mediante bombas disei'ladas para este efecto, inyectando 
la resina de abajo hacia arriba a lo largo de la grieta. 

Se considera que el proceso es satisfactorio cuando la resina sale por la boquilla inmediata 
superior. Una vez que esto sucede, se cierra la boquilla y se procede con la siguiente superior de 
modo consecutivo. Terminada la inyección de las grietas del muro, se procede retirar las boquillas 
y el sellador con calor. 

Con esta técnica, si se ejecuta adecuadamente, se restituye entre el 70 y 90% de la resistencia, 30 
a 80% de la rigidez y del 75 al 90% de la capacidad de deformación del muro original (Hidalgo, 
1991). 

Inyección de morteros de cemento. 

Las lechadas o morteros fluidos de cemento deben ser inyectables, estables, resistentes y deben 
tener partlculas pequenas. La primera caracterlstica se refiere a la facilidad para fluir a través de 
grietas y vaclos, mientras que la segunda se refiere a que tenga baja segregación, y una reducida 
contracción plástica. La capacidad resistente se refiere a sus resistencias a compresión, tensión y 
adherencia con las piezas de mamposterla. Si las lechadas se disellan adecuadamente, se pueden 
inyectar grietas con anchuras de 0.08 mm hasta 12 mm o más. 

Para su colocación, se debe barrenar el muro a lo largo de la grieta para colocar ahl las boquillas 
de Inyección. Las boquillas deben estar separadas entre 70 y 300 mm; su separación dependerá 
de la anchura y rugosidad de la grieta. Si la anchura de las grietas es menor que 1 mm, se 
recomienda colocar las boquillas dentro de los barrenos y separarlas entre sl 70 mm. Los barrenos 
deben tener diámetros entre 6 y 12 mm, y una profundidad de 50 mm. Se debe usar sellador de 
silicón para fijar y seHar las boquillas al muro. Si las grietas son de mayor anchura, se pueden usar 
boquillas de supeñicie, que constan de una base metálica, que se adhiere al muro, y un tubo 
perpendicular (boquilla) que se conecta a la manguera. 

Si el agrietamiento es por corte, es decir, sigue las juntas de mortero, se recomienda colocar 
boquillas a la mitad de la altura de las juntas verticales, ya que es menor probable ahl la presencia 
de finos o partlculas que bloqueen el flujo de la lechada. 

Posteriormente, se limpia la grieta y los barrenos, retirando el polvo y material flojo o suelto con 
aspiradora. Existen en el mercado taladros con bombas de vaclo o succión que usan brocas 
huecas, a través de las cuales se aspira el polvo mientras se perfora. Las brocas convencionales 
tienden a forzar el polvo y pedazos dentro de la grieta que se pretende inyectar, de modo que 
bloquean el paso de la lechada. 

Después, se sellan las grietas con algún material de fraguado rápido y capaz de resistir la presión 
de inyección. Generalmente, se usa pasta de viniléster o poliéster. las pastas a base de vinil 
poseen la desventaja de ser ligeramente solubles al agua, de modo que pueden fugar durante la 
Inyección. 

Posteriormente, se retiran las partlculas de la grieta con agua a presión (1 kg/cm'), empezando 
desde la parte más alta. Se debe dejar que el agua fluya hasta que el agua que sale de las 
boquillas este libre de partlculas. Con este procedimiento se logra saturar el muro, de modo de 
retrasar o evitar el fraguado prematuro de la lechada. Conviene practicar esta limpieza 24 h antes 
de la inyección; 30 minutos antes se debe aplicar un ligero flujo de agua. Con objeto de evitar que 
la lechada se adhiera a las superficies del muro, también es recomendable humedecerlas. 
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La lechada se mezcla de modo de lograr su homogeneización; se recomienda aplicar 3 500 r.p.m. 
para deshacer los componentes en partlculas individuales más pequeñas. El tiempo de mezclado 
depende del equipo empleado; generalmente es del orden de 3 minutos con intervalos para 
mezclado de 5 min. 

La inyección se hace a presiones de 0.5 a 1 kg/cm'. aunque la presión dependerá del nivel de daño 
en el muro y de la calidad de la mamposterla. Una vez que sale la lechada por la boquilla inmediata 
superior, conviene mantener la inyección por 30 s adicionales, para asegurar la compactación de la 
lechada. Adicionalmente para evitar problemas de estabilidad estructural, se debe revisar que la 
presión hidrostática producto de la lechada inyectada no sea excesiva. Se recomienda iniciar con la 
inyección de las grietas de mayor anchura. Para inyectar, se usa un recipiente a presión que posea 
un regulador y un manómetro para verificar y mantener la presión de inyección señalada. 

Muros que han sido reparados mediante inyección de morteros de cemento han recuperado, e 
incluso mejorado, su resistencia (80 a 120% de recuperación), rigidez (50 a 100%) y capacidad de 
deformación (80 a 90%) con respecto a las propiedades originales. 

Reparación de grietas con rajuelas. 

Cuando la grieta tiene una anchura superior 5 mm, resulta conveniente repararla con rajuelas, que 
son pedazos de piezas que se insertan en cajas abiertas en la grieta para el propósito. Las rajuelas 
deben acuñarse debidamente y deben pegarse con mortero tipo l. Antes de colocar el mortero, se 
debe limpiar y humedecer las superficies que estarán en contacto con él. Es conveniente usar 
algún aditivo estabilizador de volumen en el mortero de pega, de modo de controlar los cambios 
volumétricos y la contracción por fraguado que pueda sufrir. 

Inserción de barras de refuerzo 

Otra técnica de rehabilitación de muros de mamposterla consiste en colocar barras de refuerzo a lo 
largo de las juntas de mortero. Para alojarlas, se requiere preparar la junta con ranuras 
longitudinales y practicar barrenos transversales al muro a ciertos intervalos para amarrar a las 
barras entre si. Una vez colocadas las barras, generalmente una en cada lado del muro, se 
recubren con mortero de cemento o tipo epóxico. Las barras se deben anclar en los extremos de 
los muros, preferentemente mediante ganchos estándar a 90° en los elementos confinantes, si 
existen. 

Figura. 5.42 Ejemplo de inserción de barras de refuerzo en las juntas de un muro . 
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Aunque con esta técnica se alcancen recuperaciones aceptables de resistencia, rigidez y 
capacidad de deformación, exige un procedimiento muy laborioso y con buena supervisión. Su 
desempel\o es altamente dependiente de la calidad de la ejecución. Se recomienda evaluar con 
cuidado el usar esta técnica según la condición del sitio, y de la mano de obra. 

Otra alternativa de reparación es engrapar las fisuras del muro. Este método es práctico si el 
número de grietas es pequel'io. Consiste en alojar barras de refuerzo con ganchos a 90º en sus 
extremos (de forma de una grapa para papel) en sendos sendas ranuras y barrenos practicados en 
el muro. Las ranuras y barrenos se rellenan con mortero de cemento o, de preferencia, epóxico. 
Las grapas se deben colocar ortogonalmente a la grieta de modo que resistan las tensiones que se 
producen cuando la grieta tiende a abrirse. Resultados de laboratorio han indicado un pobre 
comportamiento ante sismo de muros reparados con grapas debido al pandeo de las grapas 
inclinadas cuando el sentido de aplicación de la acción se invierte y las grapas tienen que trabajar a 
compresión. Sin embargo, su desempel\o ante acciones monótonas ha sido satisfactorio. Esta 
técnica es bastante popular para restaurar monumentos históricos. 

Elevación 

PHl•ep0•iea 

~rra de refuerzo 
en ranura rectangul 

-+-r;s an 1 paat• •1'6-
--1.15 an o mortero ep6xicO 

monero dll a1menl 
o manero epóxlco 
o pesta ep&t\Cll 
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Figura. 5.43 Colocación de grapas sobre grietas en muros de mampostería. 

Encamisado de muros 

El término encamisado se refiere al aumento de la sección transversal del elemento de 
mamposterla mediante la colocación de concreto, mortero o material similar, reforzado con barras 
de acero convencionales, mallas de alambre electro soldadas, mallas o bandas sintéticas u otras. 
Es común que cuando se emplean bandas sintéticas no se emplee material de recubrimiento. 

Los muros se pueden rehabilitar adosando mallas metálicas al muro y recubriéndolas con mortero 
de cemento colocado a mano o bien lanzado. Además, se pueden encamisar con ferro cemento, 
con un aplanado de concreto lanzado con fibra3 metálicas o con materiales sintéticos. Aunque los 
encamisados de ferro cemento se han sugerido como una opción, no existe información suficiente 
sobre su desempel\o. 

Una desventaja del encamisado de muros es la modificación de la apariencia de la estructura, lo 
cual puede ser determinante si el edificio posee un valor histórico o estético sobresaliente. 
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Encamisado con mallas metálicas. 

Una de las técnicas más confiable y económica es la colocación de mallas metálicas, 
preferentemente electro soldadas o hechas con barras convencionales, adecuadamente ancladas 
a los muros y recubiertas con 3 cm o más de mortero o concreto lanzado. Con esta técnica se 
pueden esperar incrementos en resistencia, rigidez y capacidad de deformación originales 
superiores al 50, 20 y 100%, respectivamente. Además, el aumento de la resistencia a carga lateral 
debido a la malla conduce a que el costo por unidad de carga resistida sea menor que en muros 
confinados con o sin refuerzo horizontal. La técnica se ha usado en varios paises del mundo, 
siendo la primera vez que se utilizó de modo masivo después del sismo de Friuli, Italia, en 1976. 

Figura. 5.44 Encamisado con mallas metálicas después del sismo de Friuli, Italia en 1976. 

Se ha demostrado que el comportamiento de muros con dallo muy severo (agrietamiento inclinado 
de 2 cm de anchura y aplastamiento del con.:reto en los extremos de los castillos) reparados con 
mallas electro soldadas y recubrimiento de mortero fue incluso mejor que el de la estructura 
original en términos de resistencia y capacidad de deformación. La rigidez de la estructura 
reparada es 213 veces la original. 

A continuación se presentan las recomendaciones desarrolladas a partir de resultados 
experimentales. Estas son también aplicables a muros con dallo rehabilitados con encamisado con 
mallas metálicas. Para lograr un comportamiento monolltico del encamisado con la mamposterla 
existente, es indispensable tratar la superficie del muro antes de colocar la malla y aplicar el 
mortero. Se debe retirar lodo recubrimiento del muro y, en caso de muros dallados, los fragmentos 
y piezas sueltas de la supeñacie de la mamposlerfa; limpiar el polvo y las partlculas en el interior de 
las grietas mediante chorro de agua. Previo al encamisado, se recomienda reparar las grietas de 
acuerdo con lo descrito en el apartado de reparación de grietas. 

Las mallas se pueden fijar directamente sobre las caras del muro, o bien usando separadores. 
Para espesores de 3 o 4 cm, no representa ningún inconveniente adosar las mallas directamente al 
muro. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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En muros hechos con piezas macizas. las mallas de calibre pequeño (8 y 1 O) se pueden fijar con 
clavos de 64 mm de longitud para madera colocados manualmente con martillo 

Figura 5 45 Malla rnetahca anclada a un muro de mampostería con clavos 

Se recomienda una densidad de 9 clavos por m'. s1 las piezas son de mala calidad, se puede 
incrementar la densidad a 161m2 Para mallas de mayor calibre (calibre 4 o alambres con 6.4 mm 
de diametro, por ejemplo), se recomienda usar clavos H11l1 tipo X-ZF o similar, de 51 mm de 
longitud. Estos clavos son fi1ados a pólvora con una pistola especial Se recomienda usar una 
densidad de 9 fijadores por m'. Los f1¡adores H1lti o s1m1lar. también pueden ser usados en mallas 
de baJo calibre 

' .. 

g 
!;;:t;:.i.:aliilin~..;..=o.:.:i11;·~ ...... ~ Esp.¡oam~to 4~mm~!Jlm') 

Figura 5 46 F11adores H1lti tipo X-ZF y herramienta para colocación 
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Figura 5.47 Malla metalica anclada a un muro de mamposteria con f1¡adores Hilt1. 

En la practica nacional, se sugiere el uso de alambres ¡grapas o su¡etadores) que pasen de lado a 
lado del muro para f1¡ar mallas en ambos lados Esto requiere. por supuesto, de la perforación del 
muro en su espesor en varios lugares. asi como el rellenado del hueco que queda entre el alambre 
y el barreno con resina epóxica o un material similar Esta solución es mas costosa que usar clavos 
tipo H1lti colocados con pistola, sin embargo. el comportamiento del muro es comparable. La 
separación mi'IXlma recomendada es de 80 cm 
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Figura 5 48 Recubrimiento armado para rehabilitación de mampostería . 
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En muros hechos con piezas huecas. como los bloques de concreto, se emplean alcayatas hechas 
de acero de bajo carbono (tipo A-36) o de barra corrugada de refuerzo convencional. Se puede 
obtener un componam1ento satisfactorio si las alcayatas se alojan en las juntas de mortero y s1 
tienen una longitud igual al espesor del muro. Con esto se logra que la alcayata quede apoyada en 
las dos caras exteriores del bloque En contraste. si la alcayata se conecta solamente a una cara 
del muro. la conexión es flexible y poco res is tente 

Las mallas deben rodear a los castillos Esto se puede resolver traslapando la malla en forma de U 
r¡LJe rodeara el castillo con las mallas sobre el muro Para el traslape se siguen las 
recomendaciones para diseño de estructuras de concreto reforzado 

Figura 5 49 Conhnam1ento de un C3Stlllo con mallas met311cas traslapadas 

las mallas deben ser continuas en muros ortogonales· en los cambios de d1recc16n conviene 
incrementar el número de f1¡adores Si las mallas no se pueden doblar debido particularmente a 
que son de alto calibre. se pueden usar mallas de menor calibre traslapadas adecuadamente Las 
mallas deben rodear las aberturas en los muros 

El mortero se puede colocar manualmente o bien con d1spos1t1vos neumat1cos (lanzado). siguiendo 
los procec..ilm1entos recomendados para concreto lanzado 

E11 caso de mamposteria confinada será necesano anclar las mallas a los castillos y dalas. asl 
como recubrir estos elementos con el mortero o concreto del encamisado 

Encamisado con mallas y bandas plásticas 

Recientemente se han venido aplicando encamisados de muros de mamposteria con materiales 
plásticos Las estructuras son relorzadas usando la capacidad de carga a tensi6n de las fibras 
plásticas. de modo análogo al papel que juega el acero de refuerzo en el concreto. Esta propiedad 
se puede usar para reforzar a flexión, corte o compresi6n, dependiendo de cómo se orienta el 
material plás11co Asi. por eiemplo, para reforzar a flexión un muro, el material compuesto se coloca 
externamente sobre la cara a tensión. de modo que las fibras largas sean colineales con el eie 
ven1cal del muro 
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Fibras. 

Las(fibras usadas son largas y continuas, y pueden ser de vidrio, carbono o aramid. Las fibras 
pueden exhibir varias configuraciones: cables, bandas unidireccionales. o telas. La configuración 
afecta la lasa de saturación de la resina, así como la forma que ésta humedece a las fibras 
Adicionalmente, influye en la facilidad para su aplicación y para adaptarse al entorno del elemento 
Las fibras a tensión exhiben un comportamiento elast1co flneal hasta la rotura. La resistencia 
transversal de las fibras es muy baja. 

Las ventajas de tas fibras son su excelente durabilidad. y las altas relaciones de res1stenc1a t peso 
y rigidez 1 peso. en comparación con placas de acero. 

,.. 
Resinas. 

El papel de tas resinas, o del material de la matriz de los materiales sintéticos. es d1stribrnr la carga 
a las fibras. La resina sirve también para mantener a las fibras alineadas. asi como para 
protegerlas del ambiente. Las tras resinas que mas se usan son poliéster isoftálico. v1niléster y 
epóxica 

El tipo de resina y la clase de fibra deben ser compatibles para la aplicación deseada Las resinas 
de pofléster y viniléster se usan como fibras de vidrio, mientras que las epox1cas se usan para las 
tres clases de fibras 

Las fibras plásticas no exhiben deterioro de su resistencia a tensión por exposición a rayos 
ultravioleta (UV): no asl la resina epóxica. que se vuelve blanca con la exposición Por tanto. si se 
espera que el sistema fibra-resina este expuesto a la luz solar directa, será necesario protegerlo 
con una capa que limite la radiación UV Pruebas de taboratono han indicado que un recubrimiento 
de uretano sobre fibras de carbono ayuda a mantener la res1stenc1a a tensión aun después de 
4000 horas de exposición a UV, en las fibras de vidrio y de aramid. se observa una disminución del 
1 O al 20% de su res1stenc1a 

Figura 5 50 Preparación de la superf1c1e de un muro de mampostería con resina epóxica. 
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Figura 5.51 Colocación de bandas de fibras de carbono. 

Figura 5.52 Rehabilitación de un muro de mamposteria usando bandas de fibras de carbono. 
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Concreto Simple 

En la exposición de este tema se mostraron las generalidades acerca de los factores que 
ocasionan el deterioro de los elementos que componen el concreto simple, se inicia describiendo 
situaciones del medio flsico como pueden ser la mecánica del suelo y la hidráulica, que son 
factores cuando se habla por ejemplo de una vla de comunicación y pueden influir en el deterioro 
del concreto simple. En el caso del concreto simple se tratan en fonma más general y se agrupan 
también al concreto asfáltico y al mortero de cemento tipo portland. 

En este tema se enfocan factores que no inciden directamente en con el producto pero que si 
tienen que ver con el buen desempei\o del concreto simple y que a su vez puede ser utilizado de 
diferentes formas, ya que este material puede utilizarse como piso, pavimento, banqueta, firme, 
entortado y como material para unir elementos de mamposterla. Sin embargo también se tratan 
situaciones relacionadas con la calidad de los componentes del concreto asfáltico e hidráulico, esto 
es que se mencionan estándares de calidad de los materiales que intervienen, como pueden ser 
las caracterlsticas flsicas los agregados pétreos que se utilizarán, los volúmenes o proporciones de 
cada material, las pruebas o ensayes que se deben hacer a un material especifico o al concreto 
recién mezclado. 

Además de todo esto se plantean practicas recomendadas en la colocación y manejo de los 
materiales para obtener mejores resultados en el funcionamiento de los mismos. 

Este trabajo pretende ser una gula práctica e introductoria para personas interesadas en el estudio 
de los materiales descritos, ya que el tratamiento que se le da apenas deja de ser elemental, esto 
debido a la variedad y amplitud de enfoques que tiene un material al tratar de exponer alguna 
causa que lo haya deteriorado y después ver cual es el camino seguir para remediar la situación. 
Por ejemplo para que un elemento cualquiera como una trabe, losa, muro etc. sea útil y se 
conserve en buen estado debe pasar un proceso muy largo y de muchas variables antes de ser 
construido, como puede ser desde la determinación de estudios de mecánica de suelos, proyecto 
estructural, especificaciones y estándares de calidad, uso que se dará a la edificación, arquitectura, 
aspectos cutturales (antropologla, religión, historia), programa de construcción, pruebas a los 
materiales, correcta ejecución, buen y real mantenimiento, todas las variables anteriores aunque 
indirectamente se relacionan con el elemento a construir, pero existe al menos otra situación que 
parece ajena al fin que se persigue pero que no lo es, se trata de la administración de una obra y 
este problema tiene que ver con duplicidad de funciones o falta de personal en una obra, exceso 
de reportes a diversas autoridades o cambios de proyecto que obedecen a variables económicas o 
de otro tipo pero que no contribuyen en nada al buen desarrollo de una obra y en cambio si la 
perjudican. 

Después de ver que durante el proceso de la obra y en su proyecto todo esté bien viene la etapa de 
utilización en la cual requerirá en mayor o menor medida acciones de mantenimiento, es aqul en 
que por razones de no contar con una cultura de dar mantenimiento a las obra civiles en ocasiones 
se considera al mantenimiento como un gasto innecesario o que puede esperar para atender otras 
necesidades. 

Finalmente en lo que se refiere a la conservación de una obra civil o a la reparación del deterioro 
no se puede dar una fórmula de reparación o hacer un grupo casos con sus posibles soluciones, 
en lugar de eso se expone un caso en el cual se tienen diversas situaciones con las que tiene que 
convivir una obra y los problemas normales de la obra, además de conocer la loglstica que 
conlleva el que antes, durante o después de I• ob111 se desvlen canales, se construyan drenajes, 
se transplanten árboles, tener vlas de tren, etc. este caso sirve para ejemplificar que en las 
diferentes obras se van a encontrar diferentes situaciones y que es importante tener una cuttura 
básica en construcción para poder enfrentar y resolver con éxito los diferentes puntos que 
interesan en la conclusión de una obra 
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CONCRETO REFORZADO 

El concreto de cemento Portland ha probado ser el material de construcción más adecuado para 

las estructuras, superando con grandes ventajas a la madera, acero o mamposterla. 

Cada dla es mayor el número de estructuras de concreto anmado que prematuramente presentan 

deterioros por la corrosión del acero de refuerzo, causando consecuencias económicas muy 

elevadas, ya que las reparaciones en general son técnicamente complejas. 

La calidad y duración de estas reparaciones dependen de la correcta evaluación y diagnóstico del 

estado de dichas estructuras, las cuales deben estar basadas en una adecuada y correcta 

inspección. 

Luego de la inspección, estudio y diagnóstico de las manifestaciones de deterioro, la indicación de 

un procedimiento de corrección debe tener en cuenta varios factores tales como: la eficiencia de 

la intervención, la seguridad, los materiales, los equipos. los costos y las condiciones especificas 

de la obra, la temperatura, los plazos y la agresiv1dad del ambiente antes y después de la 

corrección. Para cada tipo de problema puede haber más de una solución y más de un 

procedimiento de corrección, que serán adoptados en función de factores económicos y técnicos. 

No obstante el concreto pudiera ser considerado un material prácticamente eterno ( siempre que 

reciba un mantenimiento sistemático y programado) hay construcciones que presentan 

manifestaciones de deterioro de significativa intensidad e Incidencia, acompallada de elevados 

costos de reparación. Ante estas manifestaciones se observa una actitud inconsecuente, que 

conduce en algunos casos a simples reparaciones superficiales, y en otros a demoliciones o 

refuerzos Injustificados. Ninguno de los dos extremos es recomendable. 

Considerando el grado actual de conocimiento de los procesos y mecanismos destructivos que 

actúan sobre las estructuras y considerando la gran evolución tecnológica es posible diagnosticar la 

mayorla de los problemas. 

La conservación de las estructuras de concreto anmado (mantenimiento preventivo y correctivo) es 

una actividad necesaria para alargar la vida de las mismas. Esta última puede verse amenazada 

por un conjunto de factores externos que Incluyen los agentes naturales como la intemperie, los 

sismos, hundimientos de terreno, vientos, lluvia, o por las actividades humanas, como las 

vibraciones inducidas por el tráfico, la contaminación, y los efectos negativos de excavaciones o 

construcciones cercanas. Cuando cualquiera de estos agentes haya afectado significativamente 

una estructura en su integridad, la actividad necesaria para la conservación pasa de ser una acción 

de mantenimiento a una más profunda que es la restauración. 
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Acero 

El acero es uno de los materiales de mayor importancia en la industria de la construcción, debido a 

sus propiedades y su fácil manejo además de poseer una gran resistencia a cargas de tensión, 

flexión y compresión. 

Como estructura metálica el acero en comparación con el concreto armado, posee poco peso y 

esto le permite ser mas manejable. ya que también se pueden hacer conexiones con otros 

miembros por medio de tornillos y soldadura. 

Con el acero es posible hacer estructuras de cascarón y reticulares que son muy bien 

aprovechadas, no solo en la construcción sino. además en otros casos muy particulares, pero no 

podemos dejar de pasar sin duda todos aquellos factores que intervienen en la corrosión del acero 

como lo son: la humedad, el viento, el fuego, los qulmicos, los factores biológicos, la contaminación 

y sobre todo la acción del hombre, todo esto lleva a la corrosión de éste material tan útil en la vida 

del ser humano, por lo que se buscan dla con dla formas y maneras de evitar su deterioro. 

Algunas maneras de prevenir y atacar a la corrosión son: la limpieza en los elementos 

estructurales, la pintura, recubrimientos, protección catódica y otros revestimientos; No-solo con 

esto es suficiente para mantener la protección contra la corrosión en el acero, sino el hacer 

supervisiones constantes y visitas consecutivas hasta en lo más Intimo de los elementos de acero, 

ya que el hecho de ponerle un recubrimiento al acero esto no quiere decir que éste no va a permitir 

ya la corrosión, sino al contrario solo la mantendrá por un cierto periodo. 

En resumen mientras haya vida en éste nuestro planeta tierra y por lo tanto "aire" siempre existirá 

Ja corrosión en el acero por todo el medio ambiente que nos rodea, es sin duda una respuesta de la 

naturaleza, al saber que es atacada por la mano del hombre. 

Por lo tanto el hombre, siempre estará buscando soluciones para mantener y proteger todo aquello 

relacionado con el acero. 
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Mamposterla 

La durabilidad de la mamposterla es muy elevada si se compara con la de la madera y los 

materiales férreos; prueba de ello es la permanencia de los monumentos de mamposterla a lo 

largo de los siglos y hasta de milenios: no obstante, también los materiales pétreos están sujetos a 

un proceso de envejecimiento y de deterioro por agentes externos, que los afectan en su 

apariencia y en su capacidad estructural. 

El principal proceso de deterioro de estos materiales corresponde a la penetración del agua y por 

ende, su efecto se relaciona directamente con la porosidad, o la permeabilidad del material. Los 

materiales más densos y compactos y con menor permeabilidad superficial, son menos propensos 

al deterioro. 

El proceso inicial de deterioro se asocia a la penetración del agua por los poros del material, pero 

especialmente, por las microfisuras de su superficie externa. Al ser todos estos materiales de baja 

resistencia a la tensión, son propensos al fisuramlento por esfuerzos de tensión superficial que se 

generan por la contracción por secado, por los cambios de temperatura y, en algunos casos, por 

las cargas que actúan sobre el elemento estructural. Adicionalmente, debido al comportamiento 

frágil de estos materiales, las grietas se propagan fácilmente hacia el interior, con lo que se acelera 

el proceso de deterioro. 

El agua penetra en el material por capilaridad, a través de los poros y de las microfisuras. En 

regiones de clima severo, el mecanismo critico para el deterioro es la congelación del agua 

absorbida, lo que da lugar a una expansión que produce mayores fisuras del material. En zonas de 

clima cálido húmedo el factor critico es la continua absorción y evaporación de la humedad, que 

deja depositados en el interior del material cristales de distintos compuestos que atacan 

qulmlcamente la roca y el mortero. 

El proceso anterior se debe más al roela que al agua de lluvia, ya que el primero penetra más 

profundamente en el material. Tanto la lluvia como la humedad atmosférica contienen ácidos que 

reaccionan qulmicamente con los materiales pétreos y los deteriora. El ácido carbónico y el 

sulfúrico son los más importantes, sobre todo el segundo, que ataca los carbonatos y silicatos de 

los materiales y los transforma en sulfato de calcio. 
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Las atmósferas contaminadas por la combustión en los motores y quemadores contienen mayores 

proporciones de estos ácidos agresivos y aceleran el proceso de deterioro. Por otra parte, las 

partlculas suspendidas que abundan en las atmósferas contaminadas se depositan sobre los 

materiales pétreos, principalmente por el roela y por la llamada lluvia ácida, y van formando costras 

negras que se adhieren a la superficie y favorecen el ataque qulmico abajo de ellas. 

El agua puede penetrar en los materiales en cantidades muy elevadas cuando se absorbe por 

capilaridad del subsuelo, y se evapora por las superficies laterales del elemento constructivo. En 

las zonas de evaporación quedan depositados los cristales que producen el deterioro. 

Todavla mayor es el deterioro que se puede producir por la filtración del agua de lluvia debido a la 

falta de impermeabilidad de las construcciones. En este caso, más que el ataque qulmico, resulta 

critico el efecto mecánico de lavado del material y el efecto biológico de la formación de musgo y 

hasta el crecimiento de plantas cuyas ralees rompen el material. 

Las acciones de remedio ante estos fenómenos de deterioro se enfocan a la protección contra la 

penetración de los agentes agresivos. Las medidas que permiten reducir la exposición del 

elemento constructivo a la humedad atmosférica y a la penetración directa del agua, son las más 

efectivas. El sellado de fisuras y el recubrimiento con materiales impermeables son medidas muy 

convenientes si se pueden realizar sin afectar la autenticidad de la edif1CBción. 

En la actualidad se han desarrollado materiales sintéticos y técnicas para la protección de los 

materiales pétreos contra los factores del deterioro; su uso estará sujeto a su análisis y evaluación. 
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