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El enladrillado de los contrafuertes, presenta manchas por moho y musgo seco. El aplanado de cemento de los ocntrafuertes tiene manchas por moho, así como el
rodapié de cemento del muro.

El aplanado de cemento de los contrafuertes tiene manchas por moho, la Sacristía casi
no tiene deterioros, porque fue construida hace poco.
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El muro Testero, presenta agregados como una trabe de concreto,
intervenciones inadecuadas, disgregación de material constitutivo y
pérdida de juntas.

Las vigas de acero de cubierta, sobresalen los cabezales en el muro
testero, donde se aprecia que están asentados en concreto.
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trabajos mal ejecutados.
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